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(54) Title: PVC-FREE SEALS FOR TWIST CROWNS
(54) Bezeichnung : PVC-FREIE DICHTUNGEN FUR DREHKRONENKORKEN ("TWIST CROWNS")

(57) Abstract: The invention relates to a polymer compound for a PVC-fiee sealing insert for twist crowns, wherein the Shore A
hardness of the polymer compound is between 50 and 90 and in the compressive deformation test analogous to ASTM D395-97
Method B at 70°C the polymer compound exhibits a compression set of 30-90%.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Ertindung betriftt ein Polymercompound fiir eine PVC-freie Dichtungseinlage fiir Dreh-
kronenkorken, wobei die Shore A Hérte des Polymercompounds zwischen 50 und 90 liegt und das Polymercompound beim
Druckverformungstest analog ASTM D395-97 Methode B bei 70°C einen Druckverformungsrest (DVR) von 30-90% zeigt.
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PVC-freie Dichtungen fiir Drehkronenkorken ("twist crowns")

Die Erfindung betrifft ein Polymercompound fiir die Herstellung von PVC-freien

Dichtungen in Drehkronenkorken (,,twist crowns®).

Drehkronenkorken stellen gegeniiber den normalen Kronenkorken (»pry-off™) fiir
den Verbraucher einen Vorteil dar, da Drehkronenkorken ohne Werkzeug gedffnet
werden konnen. In einigen Landern haben sich die Drehkronenkorken iiber die Jahre
zu der Standardlésung entwickelt, so daf in diesen Landern z.B. Flaschenbier ohne
Drehkronenkorken nicht mehr vorstellbar sind, und lingst eine Grunderwartung des
Verbrauchers darstellen. Das einfache Offnen des Drehkronenkorken ohne ein
Werkzeug gebrauchen zu miissen ist ein wesentlicher Vorteil von Drehkronenkorken

gegeniiber herkémmlichen Kronenkorken.

In der Industrie werden Dichtungen fiir Drehkronenkorken mit PVC-haltigen
Compounds hergestellt. Diese Dichtungen fiir Drehkronenkorken, bestehen
gewdhlich aus PVC im allgemeinen und Weich-PVC im besonderen, da nur so die
strengen Anforderungen an die Dichtigkeit als auch die Offnungskrifte sichergestellt
werden kdnnen. Die Dichtigkeit der Drehkronenkorken mufB einerseits eine Leckage
(also das Auslaufen) des Fiillinhaltes verhindern, was vor allem bei unter Druck
stehenden Fliissigkeiten, wie z.B. Bier eine nicht triviale Aufgabe ist, und
andererseits eine Kontamination des Fiillinhaltes vermeiden. Zusétzlich muss die
Dichtung, wie schon erwihnt auch den Offnungskriften standhalten. Es muB also
gewdhrleistet sein, dass sich der Behilter durch eine Drehbewegung des
Drehkronenkorkens 6ffnen ldsst, sich aber nicht von alleine 6ffnet. Als zusétzliche
Anforderung an die Dichtung muf} auBerdem gewihrleistet sein, daB das Offnen und
Schliessen ohne einen Verlust der Dichtigkeit und/oder der Offnungskrifte beliebig
oft wiederholt werden kann. Ublicherweise werden solche PVC-haltigen

Compounds bei Raumtemperatur in fliissiger Form, aus welchmacherhaltigen
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Systemen aufgetragen, da bislang alle Versuche, solche aus PVC-freien Materialien

herzustellen, gescheitert sind.

Esist jedoch unerwiinscht, PVC-haltige Compounds in Dichtungen fiir
GefaBverschliisse einzusetzen, sei es in der Form von PVC im allgemeinen und
Weich-PVC im besonderen. Bei der iiblichen Verbrennung von Haushaltsabfall
entstehen aus Halogenkunststoffen sdurehaltige Gase, deren Entweichen in die
Atmosphire schidlich ist. Zudem stdren schon geringe Mengen PVC das
werkstoffliche Recycling von Kunststoffabféllen. Aulerdem erfordern solche PVC-
basierenden Dichtungselemente den Einsatz von Weichmachern, die aus

gesundheitlichen Griinden ebenfalls bedenklich sind.

Es besteht daher ein Bedarf fiir Drehkronenkorkenverschliisse, die eine
Dichtungseinlage auf Polymerbasis aufweisen, welche nicht auf PVC basiert.
Bei all diesen Charakteristiken miissen die Dichtungen auch noch den oben
genannten Anforderungen hinsichtlich der eventuellen Migration chemischer

Bestandteile entsprechen.

Es ist daher eine wesentliche Aufgabe der Erfindung, eine zur Herstellung fiir
Drehkronenkorkenverschliisse geeignete Dichtungseinlage anzugeben, welche es
ermdglicht, den Gefdflverschluss mit einem Dichtungselement auf Polymerbasis zu
versehen, welches kein PVC enthélt und den gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich

der Migration von Verpackungskomponenten entspricht.

Es gehort weiterhin zu den Aufgaben der Erfindung, entsprechende

GefiBlverschliisse zu definieren.
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Nun hat sich iiberraschend herausgestellt, dass bestimmte Compounds bei einer
geeigneten Shore A-Hairte, und vorzugsweise basierend auf TPE, Polyolefin und

Weillol, diese Anforderungen nachhaltig erfiillen.

Die erfindungsgemiBe Rezeptur ermdglicht auBerdem die Herstellung von
Dichtungen von Drehkronenkorken, die den ausgefiihrten Anforderungen an die
Dichtigkeit und die Offnungskrifte geniigen, ohne dass sie PVC haltige Compounds
enthalt

Zur Losung der Aufgabe des Gebrauchs eines PVC-freien Polymercompounds als
Dichtungseinlage fiir Drehkronenkorken, ist eine erfindungsgemifle
Dichtungseinlage fiir Drehkronenkorken mit den Merkmalen ausgestattet, die im
Anspruch 1 definiert sind.

Aullerdem umfasst die Erfindung die Verwendung besonders geeigneter

Polymercompounds fiir die Erzeugung solcher GeféBverschliisse.

Bei den erfindungsgeméfBen Drehkronenkorkenverschliissen ist das
Dichtungselement in dhnlicher Weise als Einlage auf der Innenfléche des
GefialBverschlusses ausgebildet, wie dies bei den bekannten PVC-haltigen
Drehkronkorken auch der Fall ist.

Spezifischer handelt es sich bei der Erfindung grundsétzlich um Geféfverschliisse
aus Metall wie z.B. Aluminium zur Aufnahme von Getrénken, die vor der Migration
von Verpackungsbestandteilen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften geschiitzt

werden miissen.
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Grundsétzlich wird geméfl dem erfindungsgemifen Herstellungsverfahren von
einem Gefifverschluss-Rohling aus Metall ausgegangen, der vorzugsweise zunéchst
auf seiner Innenseite mit einem geeigneten Primer vorbehandelt wird. Insbesondere
eignet sich hierfiir ein TPE-Lack, etwa der von der Firma Rhenania (wie z.B. HLD
79) entwickelte Primer-Lack, auf dem die erfindungsgeméf am meisten bevorzugten

Compounds besonders gut haften. Bevorzugt werden Bisphenol-A- freie Lacke.

Alternativ dazu kann man eine geeignete Primerbeschichtung durch Laminierung,

Kaschierung oder eventuell auch durch Co-Extrusion aufbringen.

Um einen dichten Verschluss des Gefidfles zu gewihrleisten, verfiigen die
erfindungsgeméfen GefidfBverschliisse iiber eine Dichtungseinlage aus einem
Compound, das den weiter oben genannten Anforderungen hinsichtlich Verarbeitkeit
einerseits und Dichtungseigenschaften andererseits entspricht und das auch die
gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der Migration von Ver-

packungskomponenten erfiillt.

In besonders bevorzugten Ausfiihrungsformen der Erfindung eignet sich der

GefiBverschluss fiir eine Sterilisierung.

In bevorzugten Ausfilhrungsformen enthilt das Compound nicht mehr als 10 %,
vorzugsweise nicht mehr als 7 %, insbesondere nicht mehr als 4 % und besonders

bevorzugt nicht mehr als 1 % von Gleitmitteln.

In bevorzugten Ausfiihrungsformen enthélt das Compound zwischen 10 % bis 40 %
Thermoplastische Elastomere (TPE) basierend auf Styrol-Ethylen-Butylen-Styrol
(SEBS), vorzugsweise enthilt das Material zwischen 20 % bis 30 % von TPE
basierend auf SEBS.
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In speziellen bevorzugten Ausfiihrungsformen enthélt das Compound zwischen 10 %
bis 30 % Polyethylen (Linear Low Density Polyethylen, LLDPE), vorzugsweise
enthilt das Material zwischen 15 % bis 25 % LLDPE.

In anderen bevorzugten Ausfithrungsformen enthilt das Compound zwischen 5 % bis
25 % Polyethylen (Low Density Polyethylen, LDPE), vorzugsweise enthilt das
Meterial zwischen 10 % bis 20 % LDPE.

In weiteren bevorzugten Ausfiihrungsformen enthilt das Compound zwischen 2 %
bis 20 % Copolymer, bestehend aus Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE),

vorzugsweise enthilt das Meterial zwischen 5 % bis 15 % Copolymer.

Vorzugsweise enthdlt das Compound zwischen 20 % bis 45 % Medizinisches
WeiB6l, und speziell enthélt das Material zwischen 30 % bis 40 % Medizinisches
Wei3ol.

Weiterhin wird es bevorzugt, dass das Material der Dichtungseinlage keine typischen

Weichmacher, insbesondere Ester-basierte Weichmacher wie Phthalate enthilt.

Erfindungsgeméf kann ein besonders bevorzugtes Compound ein thermoplastisches
Elastomer basierend auf SEBS mit einem gebundenen Styrolanteil von 31% im
Bereich von 24%-28%, ein Polyolefin, wie z.B. ADFLEX C 200 F im Bereich von
6%-10%, ein LDPE Polyethylen, wie z.B LDPE MFI 2 im Bereich von 10%-14%,
Gleitmittel bestehend aus Erucasdureamid, wie z.B. Finawax E im Bereich von
0,4%-0,6%, Pigmente wie z.B. Titaniumdioxid im Bereich von 0,2%-0,4%,
Antioxidans, wie z.B. IRGANOX 1010 im Bereich von 0%-0,2%, Stabilisatoren, wie
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z.B. IRGAFOS 168 im Bereich von 0%-0,2%, Weif36l im Bereich von 33%-37% und
ein LLDPE Polyethylen, wie z.B. SABIC 118N im Bereich von 16%-20%, enthalten.

Eine beispielhafte Rezeptur umfasst:

Polyolefin: 8%

LDPE Polyethylen: 12%
Erucasdureamid: 0,5%
Antioxidans: 0,1%
Stabilisator: 0,1%
SEBS (gebd. Styrolanteil 31%): 26%
Weilol Visk. 70: 35%
LLDPE Polyethylen: 18%

Erfindungsgemél hat das genannte Material eine Shore A Hirte von 50 bis 90,
bevorzugt eine Shore A Hirte von 60 bis 80 und besonders bevorzugt eine Shore A

Hirte von 65 bis 75.

Wahlweise kénnen der Rezeptur des Compounds auch Pigmente, vorzugsweise

anorganische Pigmente zugesetzt werden, um die Migration nahezu auszuschliessen,.

Es hat sich gezeigt, dass dem Polymercompound andere Additive wie Wachse, und
Silikone zugesetzt werden kénnen, um z.B. die Verarbeitung und die

Gebrauchseigenschaften zu verbessern.

Die Ausbildung von Dichtungseinlagen aus den erfindungsgeméflen Compounds in

geeigneten Drehkronenkork-Rohlingen erfolgt in bekannter Weise.
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Durch die Verwendung des genannten Polymermaterials wird erfindungsgemaf
erreicht, dass die solchermalB3en hergestellte Dichtungseinlagen fiir
Drehkronenkorken nicht nur unproblematisch hergestellt werden knnen und die
Dichtungs- und die Offnungseigenschaften aufweist, die eingangs beschrieben
worden sind. Dariiber hinaus sind solche Geféfverschliisse auch pasteurisierbar, und
sie erfiillen die genannten europarechtlichen Vorschriften hinsichtlich der Migration
von Bestandteilen des Polymermaterials in das Getrdnk oder Nahrungsmittel, welche

im erfindungsgemaif verschlossenen Gefdl3 enthalten sind.
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Anspriiche

1. Polymercompound fiir eine PVC-freie Dichtungseinlage fiir
Drehkronenkorken, dadurch gekennzeichnet, dass die Shore A Hérte des
Polymercompounds zwischen 50 und 90 liegt und das Polymercompound beim
Druckverformungstest analog ASTM D395-97 Methode B bei 70 °C einen
Druckverformungsrest (DVR) von 30-90% zeigt.

2. Polymercompound nach Anspruch 1, welcher so zusammen gesetzt

ist, daB3 das Compound eine Kombination von TPE, Polyolefin und Weifl61 umfaft.

3. Compound nach Anspriichen 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass
das Compound nicht mehr als 10 %, vorzugsweise nicht mehr als 7 %, insbesondere
nicht mehr als 4 % und besonders bevorzugt nicht mehr als 1 % an Gleitmitteln

enthilt.

4. Compound nach Anspriichen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
das Compound zwischen 10 % bis 40 % Thermoplastische Elastomere (TPE),
insbesondere basierend auf Styrol-Ethylen-Butylen-Styrol (SEBS), und vorzugsweise
zwischen 20 % bis 30 % von TPE basierend auf SEBS, enthilt.

5. Compound nach Anspriichen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
das Compound zwischen 10 % bis 30 % Polyethylen (Linear Low Density
Polyethylen, LLDPE), vorzugsweise zwischen 15 % bis 25 % LLDPE, enthilt.
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6. Compound nach Anspriichen 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
das Compound zwischen 5 % bis 25 % Polyethylen (Low Density Polyethylen,
LDPE), vorzugsweise zwischen 10 % bis 20 % LDPE, enthilt.

7. Compound nach Anspriichen 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
das Compound zwischen 2 % bis 20 % Copolymer, bestehend aus Polypropylen (PP)
und Polyethylen (PE), vorzugsweise zwischen 5 % bis 15 % Copolymer, bestehend
aus Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE), enthilt.

8. Compound nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das
Compound zwischen 20 % und 100 % wenigstens eines Block-Copolymers enthiilt,
wobei das Block-Copolymer vorzugsweise ein Interpolymer von Ethylen mit
mindestens einem Cs3-Cyg-alpha-Olefin oder ein Copolymer von Ethylen mit einem
C3-Cyo-alpha-Olefin gegebenenfalls in Kombination mit anderen ungesittigten

Monomeren, ist.

9. Compound nach Anspriichen 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
das Compund bevorzugt zwischen 0 % und 50 %, vorzugsweise zwischen 20% bis
45% Medizinisches Wei36]l und besonders bevorzugt 30% bis 40% Medizinisches
Weif3ol, enthilt.

10.  Compound nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das
Block-Copolymer eine Dichte von 0,85 bis 01,1 g/cm® aufweist und vorzugsweise
einen Schmelzindes (MFI) von 0,01 g/10 min bis 1000 g/10 min insbesondere einen
MFI von 1 g/10 min bis 100 g/10 min bei einer Auflage von 5kg aufweist bei 190 °C.

11.  Compound nach einem der Anspriichen 1 bis 8, welches Additive wie

Wachse und Silikone enthilt.
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12.  Compound nach einem der Anspriiche 1 bis 9 in Form eines

thermoplastischen Granulats.

13.  Compound nach Anspriichen 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
das Compound eine bevorzugte Shore-A Hirte von 60-80 und eine besonders

bevorzugte Shore-A Hérte von 65-75 aufweist.

14.  Drehkronenkorkendichtungseinlage, ein Polymercompound gemaif

einem der Anspriiche 1 bis 11 umfassend.

15.  Drehkronenkorken mit einer Dichtungseinlage, die ein

Polymercompound gemif einem der Anspriiche 1 bis 11, umfafit.

16.  Verwendung eines Polymercompounds gemil einem der Anspriiche 1

bis 11 zur Herstellung einer Dichtungseinlage fiir einen Drehkronenkorken.
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KLASSIFIZIERUNG PES ANMELDUNGSGEGENSTANDE!

A. s
INV. B65D41/00 C08L23/04 €08L23/08 €08L23/16

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPG

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymboie )

CO8L CO8K B65D

Recherchierte, aber nicht zum Mindestpriifstoff gehtrende Verdifentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* | Bezeichnung der Verdffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.
X EP 1 894 974 Al (KRATON POLYMERS RES BV 2-4.,6,
[NL]; KRAIBURG TPE GMBH [DEI]) 8-13

5. Marz 2008 (2008-03-05)
Beispiel 2, Vergleichsbeispiel 2
X EP 2 058 379 Al (ACTEGA DS GMBH [DE]) 2,4-11
13. Mai 2009 (2009-05-13)
Absatz [0059]

X EP 1 116 747 Al (SUMITOMO RUBBER IND [JP1) 2-3,7,
18. Juli 2001 (2001-07-18) 9-13
Beispiel b
X EP 1 816 086 Al (KANEKA CORP [JP1) 2-3,6,
8. August 2007 (2007-08-08) 8-10,
12-16
Vergleichsbeispiel 8, Tabelle 2
Weitere Vertffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen Siehe Anhang Patentfamifie
* Besondere Kategorien von angegebenen Verdffentlichungen  : " Spjite;je Velrbéffentlitcléu?g, die n?fch gem interdnationtalendAnméaidedatum
wan & i ; : | - oder dem Prioritatsdatum verdffentlicht worden ist und mit der
A V:égfrfﬁ?gmglfg %}agfngg?saégggﬁégﬂ Eggsgegg;'{gchmk definiert, Anmeidung nicht kollidiert, sondern nur zum Versténdnis des der
T \ . ) Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden
E" &lteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist
Anmeldedatum verdffentlicht worden ist "X Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
"L* Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er— kann allein aufgrund dieser Verdffentlichung nicht als neu oder auf

scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentiichungsdatum einer erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachiet werden

anderen im Recherchenbericht genannten Verdifentlichung belegt werden wyw o sttentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindun
soll oder die aus elnem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als guf erfinderischer Tatigkeit lgéruhend beteachtet 9

. au§gefuh.rt) s . R werden, wenn die Verdffentlichung mit einer oder mehreren anderen

0" Veroffentlichung, die sich auf eine miindliche Offenbarung, Verdffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht diese Verbindung far einen Fachmann naheliegend ist

"P* Veréffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach

dem beanspruchten Prioritatsdatum verdffentlicht worden ist "&" Verdffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
1. Marz 2010 05/03/2010
Name und Postanschtift der Internationalen Recherchenbehorde Bevollméachtigter Bediensteter

Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL — 2280 HV Rijswiik

Tel. (+31-70) 340-2040,

Fax: (+31-70) 340-3016 Scheunemann, Sven
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C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*

Bezeichnung der Verdffentiichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile

Betr. Anspruch Nr.

X

US 5 060 818 A (DOI KOUICHI [JP] ET AL)
29. Oktober 1991 (1991-10-29)

Beispiel 2

EP 0 250 057 A2 (DS CHEMIE GMBH [DEI)
23. Dezember 1987 (1987-12-23)
Zusammenfassung; Anspriiche 1-3,7-11,
13-15, 17

2-4,8-16

2-3,8-16

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (April 2005)
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Feld Nr.ll Bemerkungen zu den Anspriichen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1

Gemén Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Griinden fiir bestimmte Anspriiche kein internationaler Recherchenbericht erstellt:

1. D Anspriiche Nr.
weil sie sich auf Gegensténde beziehen, zu deren Recherche diese Behbdrde nicht verpflichtet ist, namlich

2. m Anspriche Nr. 1
well sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig enispre—
chen, dass eine sinnvolie internationale Recherche nicht durchgefithrt werden kann, namlich

siehe BEIBLATT PCT/ISA/210

3. D Anspriiche Nr.
weill es sich dabej um abhangige Anspriiche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefasst sind.

Feld Nr. lll Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Diese Internationale Recherchenbehdrde hat festgestelit, dass diese internationale Anmeidung mehrere Erfindungen enthélt:

-

. D Da der Anmelder alle erforderlichen zusatzlichen Recherchengebthren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Anspriiche.

Da fiir alle recherchierbaren Anspriiche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgefihrt werden konnte, der

2 zusétzliche Recherchengebihr gerechifertigt haite, hat die Behérde nicht zur Zahiung solcher Gebtihren aufgefordert.

3. Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusétzlichen Recherchengebiihren rechizeitig entrichtet hat, erstreckt sich
dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Anspriiche, fir die Geblthren entrichtet worden sind, namilich auf die
Ansprliche Nr.

4. D Der Anmelder hat die erforderlichen zusétzlichen Recherchengebtihren nicht rechtzeitig entrichtet. Dieser internationale
Recherchenbericht beschrénkt sich daher auf die in den Anspriichen zuerst erwshnte Erfindung; diese ist in folgenden
Anspriichen eifasst:

Bemerkungen hinsichtlich D Der Anmelder hat die zusétzlichen Recherchengebtihren unter Widerspruch entrichtet und die
eines Widerspruchs gegebenenfalls erforderliche Widerspruchsgebihr gezahlt.

D _Die zusétziichen Recherchengeblhren wurden vom Anmelder unter Wide(spruch gezahlt,
jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebihr nicht innerhalb der in der
Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.

I:I Die Zahlung der zusatzlichen Recherchengebtihren erfoigte ohne Widerspruch.

Formblatt PCT/ISA/210 (Forisetzung von Blatt 1 (2)) (April 2005)
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WEITERE ANGABEN PCTASA/ 210

Fortsetzung von Feld 1II.2

Anspriiche Nr.: 1

Der vorliegende Anspruch 1 bezieht sich auf ein Produkt, charakterisiert
durch zwei bestimmte gewiinschte Eigenschaften, namlich eine zwischen 50
und 90 Tiegende Shore A Hirte des Polymercompounds und einen
Druckverformungsrest (DVR) von 30-90% beim Druckverformungstest analog
ASTM D395-97 Methode B bei 70 °C. Dabei handelt es sich jedoch lediglich
um zu erreichende Ergebnisse, was entsprechend der PCT Richtlinien 9.21
und 5.35 nicht zuldssig ist. Anspruch 1 Tiefert allerdings keinen Hinweis
auf die Art der Zusammensetzung bzw. auf dessen Verarbeitung, durch die
sich die stattdessen beanspruchten Eigenschaften ergeben wiirden. Aus
diesem Grund wird die Recherche auf die Anspriiche 2ff. mit den in
Anspruch 1 genannten Eigenschaften beschrankt (siehe auch PCT Richtlinie
9.01).

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, dass Patentanspriiche auf
Erfindungen, fiir die kein internationaler Recherchenbericht erstellt
wurde, normalerweise nicht Gegenstand einer internationalen vorlaufigen
Priifung sein konnen (Regel 66.1(e) PCT).In seiner Eigenschaft als mit der
internationalen vorlaufigen Priifung beauftragte Behdrde wird das EPA also
in der Regel keine vorlaufige Priifung fiir Gegenstande durchfihren, zu
denen keine Recherche voriiegt.Dies gilt auch fiir den Fall, dass die
Patentanspriiche nach Erhalt des internationalen Recherchenberichtes
geandert wurden (Art. 19 PCT), oder fiir den Fall, dass der Anmelder im
Zuge des Verfahrens gemdss Kapitel II PCT neue Patentanspriiche
vorlegt.Nach Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA kann jedoch im
Zuge der Priifung eine weitere Recherche durchgefithrt werden (Vgl.
EPA-Richtlinien C~VI, 8.2), sollten die Mangel behoben sein, die zu der
Erklarung gemdss Art. 17 (2) PCT gefiihrt haben.
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Angaben zu Verdffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehoren

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2009/008274

Im Recherchenbericht
angefiihrtes Patentdokument

Datum der
Veréifentlichung

Mitglied(er) der
Patentfamilie

Datum der
Verdifentlichung

EP 1894974 Al 05-03-2008 KEINE

EP 2058379 Al 13-05-2009 WO 2009059788 Al 14-05-2009

EP 1116747 Al 18-07-2001 CN 1306039 A 01-08-2001
US 2002077409 Al 20-06-2002

EP 1816086 Al 08-08-2007 WO 2006051672 Al 18-05-2006
Us 2007287779 Al 13-12-2007

UsS 5060818 A 29-10-1991 JP 1957527 C 10-08-1995
JP 2057569 A 27-02-1990
JP 6088608 B 09-11-1994

EP 0250057 A2 23-12-1987 AU 599675 B2 26-07-1990
AU 7515587 A 12-01-1988
DE 3620690 Al 23-12-1987
DK 87188 A 19-02-1988
Wo 8707903 A2 30-12-1987
EP 0270624 Al 15-06-1988
ES 2037745 T3 01-07-1993
FI 880319 A 25-01-1988
ZA 8704428 A 21-12-1987
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