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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Uberwachung der Gefahr von Schidigungen einer Kochfliche oder Glasfliche fiir

Kochgerite

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Uberwachung der Gefahr von Schédigungen einer
Kochflache (10) fir Kochgerate mit mindestens einer an
der Kochflache (10) angeordneten durch eine elektrisch be-
triebene Heizeinrichtung beheizbaren Kochzone (12a, 12b,
12¢, 12d), wobei die Schadigungen der Kochflache (10)
aufgrund der Hitzeeinwirkung Uberwacht werden. Die ther-
misch induzierten mechanischen Spannungen der Kochfla-
che (10) werden direkt erfasst.

Das Verfahren kann auch bei als Sichtscheiben fiir einen
Backofen eingesetzten Glasflachen angewendet werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Uber-
wachung der Gefahr von Schadigungen einer Koch-
flache fur Kochgerate mit mindestens einer an der
Kochflache angeordneten durch eine elektrisch be-
triebene Heizeinrichtung beheizbare Kochzone, wo-
bei die Schadigungen der Kochflache aufgrund der
Hitzeeinwirkung Uberwacht werden.

Stand der Technik

[0002] Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren
zur Uberwachung der Gefahr von Schadigungen ei-
ner Glasflache fir Kochgerate, wobei die Glasflache
durch eine elektrisch betriebene Heizeinrichtung mit
Hitze beaufschlagt wird und die Schadigungen der
Glasflache aufgrund der Hitzeeinwirkung Uberwacht
werden.

[0003] Die Beheizung von Kochflachen fir Kochge-
rate mit Strahlungsheizkorpern, Kontaktheizkérpern
oder Induktionsbeheizung fihrt zu einer Warmedeh-
nung im beheizten Bereich. Diese Warmedehnung
kann dazu fuhren, dass die Zugspannung an Teilen
der Kochflache so groR wird, dass diese reif3t.

[0004] Auch bei einer beispielsweise als Sichtschei-
be fir einen Backofen eingesetzten Glasscheibe
bzw. Glasflache besteht die Gefahr einer durch ther-
misch induzierte mechanische Spannungen auftre-
tenden Schadigung.

[0005] Aus dem Stand der Technik ist bekannt,
Kochflachen aus Glaskeramik mit sehr niedriger War-
medehnung einzusetzen. Eine derartige Glaskeramik
wird von SCHOTT GLAS unter dem Markenname
CERAN® angeboten. Diese CERAN®-Glaskeramik
Iasst sich flr gewiinschte designerische Ausgestal-
tungen nicht ohne weiteres weil oder andersfarbig
einfarben.

[0006] Deshalb ist aus dem Stand der Technik be-
kannt, bei Verwendung einer weil3en oder andersfar-
bigen Glaskeramik, die keine so geringe Warmedeh-
nung wie beispielsweise die CERAN®-Glaskeramik
aufweist, die Temperatur der HeilRzone zu Uberwa-
chen und zu begrenzen.

[0007] Ein derartiges Temperaturiiberwachungsver-
fahren ist indirekt, da nicht die bruchauslésenden
Spannungen sondern die sie verursachende Tempe-
ratur gemessen wird. Da der Zusammenhang zwi-
schen der auftretenden Temperatur, deren ortlicher
Verteilung und den an der Glaskeramik auftretenden
Spannungen bei der Temperaturiiberwachung nicht
ohne weiteres bekannt ist, muss darauf geachtet wer-
den, dass die verwendete Glaskeramik eine ausrei-
chend geringe Warmedehnung aufweist. Zudem darf
die an der Kochflache erreichte Temperatur nicht zu
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hoch gewahlt werden, um eine Schadigung der Glas-
keramik zu verhindern. Auch die raumliche Anord-
nung der Kochzonen auf der Kochflache bzw. deren
Abstand zueinander beeinflusst das Auftreten von
schadigenden Zugspannungen.

[0008] Bei einem Temperauriberwachungsverfah-
ren muss somit eine gewisse Sicherheitsmarge hin-
sichtlich der vorstehenden, eine schadigende Zug-
spannung in der Glaskeramik verursachenden Fakto-
ren einbezogen werden. Dies bedeutet wiederum,
dass die verwendete Glaskeramik nicht bis zur maxi-
malen, noch nicht kritischen Temperatur erhitzt wer-
den kann, um die Sicherheitsmarge nicht zu Uber-
schreiten. Die eigentlichen Mdglichkeiten der Glaske-
ramik-Kochflache kénnen somit nicht ausgenutzt
werden.

[0009] Die gesamte Kochflache oder zumindest die
kritischen Bereiche auftretender Zugspannung an
der Kochflache kénnen mit praktikablen Temperatur-
messmethoden nur unzureichend hinsichtlich der
Temperaturverteilung Uberwacht werden. Riuick-
schlisse auf die zugeordneten Spannungsverhaltnis-
se lassen sich nicht sicher ziehen.

[0010] Die einzuhaltende Sicherheitsmarge und die
Ungenauigkeit der Temperaturmessung fihrt dazu,
dass beispielsweise fir Induktionskochflachen Glas-
keramiken eingesetzt werden mussen, die eine ge-
ringere Warmedehnung als notwendig zeigen und
damit zu teuer sind.

[0011] Die vorstehend am Beispiel einer Kochflache
fur ein Kochgerat beschriebenen Probleme treten
entsprechend auch bei als Sichtscheiben fiir einen
Backofen eingesetzte Glasscheiben insbesondere
beim Grillbetrieb oder Pyrolyse auf.

[0012] Aus der DE 197 19 729 A1 ist eine Sicher-
heitsabschaltung fur ein Glaskeramik-Kochfeld be-
kannt, die beim Auftreten von Glasbruch alle Koch-
stellen elektrisch abschaltet. Dazu tragen die Koch-
platten einen am Rand umlaufenden elektrischen
Leiter, der beim Glasbruch unterbrochen wird und ei-
nen Uberwachungsstromkreis unterbricht.

[0013] Es ist auch bekannt, die Heizelemente eines
Kochfeldes mit Signalen EIN und AUS zu schalten,
die aus der mechanischen Belastung der Kochflache
gewonnen werden, wie die US 5,183,996 A zeigt. Die
durch aufgesetzte Tépfe erzeugte Gewichtskraft wird
mittels Messung der von ihr erzeugten senkrecht zur
Kochflache verlaufenden mechanischen Spannun-
gen dazu benutzt, die mit Tépfen besetzten Kochzo-
nen zu ermitteln und zu aktivieren.

Aufgabenstellung

[0014] Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren
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zur Uberwachung der Gefahr von Schadigungen ei-
ner Kochflache oder einer Glasflache fiir Kochgerate
anzugeben, das die Verwendung von Materialien ho-
herer Warmedehnung gegeniiber den herkdmmlich
verwendeten Materialien ermdglicht. Derartige Mate-
rialien sind kostengunstiger, als die herkdmmlich ver-
wendeten Materialien.

[0015] Diese Aufgabe der Erfindung wird durch ein
Verfahren zur Uberwachung der Gefahr von Schédi-
gungen einer Kochflache mit den Merkmalen des An-
spruches 1 und ein Verfahren zur Uberwachung der
Gefahr von Schadigungen einer Glasflache mit den
Merkmalen des Anspruches 4 geldst. Vorteilhafte
Weiterbildungen sind jeweils in den Unteransprichen
beschrieben.

[0016] Demgemass werden die thermisch induzier-
ten mechanischen Spannungen der Kochflache di-
rekt erfasst. Insbesondere hinsichtlich der Mess-
genauigkeit und der Vereinfachung des Messaufbaus
ist bei diesem Vorgehen vorteilhaft, dass der ursach-
liche Wert fir die thermisch induzierten mechani-
schen Schadigungen, namlich die Spannung selbst
Uberwacht wird und nicht eine indirekte nicht repra-
sentative GroRe wie beispielsweise die Temperatur.

[0017] Das Verfahren kann bei einer Kochflache an-
gewendet werden, bei der mindestens eine Kochzo-
ne strahlungsbeheizbar ausgebildet und fir die
Kochflache eine weille Glaskeramik verwendet wird.
Durch Anwenden des erfindungsgeméRen Uberwa-
chungsverfahrens wird der Einsatz eines derartigen
Materials, welches eine gréRere Warmedehnung als
beispielsweise die CERAN®-Glaskeramik aufweist,
Uberhaupt erst méglich gemacht. Die Uberwachung
der thermisch induzierten mechanischen Spannun-
gen ermdglicht dieses Material thermisch maximal zu
belasten.

[0018] Alternativ kann das Verfahren auch bei einer
Kochflache angewendet werden, bei der die mindes-
tens eine Kochzone induktionsbeheizbar ausgebildet
und das flr die Kochflache verwendete Material ein
Glasmaterial aufweist.

[0019] Um die Anzahl der bendtigten Messpunkte
moglichst klein zu halten und dennoch ein zuverlas-
siges Messergebnis zu erreichen, kdnnen die ther-
misch induzierten mechanischen Spannungen an be-
kannten kritischen Bereichen der Koch- bzw. Glasfla-
che, die fur das Auftreten von thermisch induzierten
mechanischen Spannungen reprasentativ sind, er-
fasst werden.

[0020] In besonders vorteilhafter Weise kdnnen bei
Kochflachen die thermisch induzierten mechani-
schen Spannungen an Bereichen erfasst werden, die
aulerhalb der HeiRbereiche der Kochfelder angeord-
net sind und aufgrund von Spannungsanalyse durch
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Simulationsrechnung oder dergleichen Berechnun-
gen ermittelt werden. Dabei liegen die kritischen Be-
reiche oftmals zwischen der Heizeinrichtung und
dem Rand der Kochflache, insbesondere in der Mitte
dieses Bereiches. Dort werden bevorzugt die ther-
misch induzierten mechanischen Spannungen er-
fasst.

[0021] Auf besonders einfache und zugleich zuver-
I&ssige Weise lassen sich die thermisch induzierten
mechanischen Spannungen mittels mindestens ei-
nem Dehnungsmessstreifen erfasst. Alternativ kon-
nen die thermisch induzierten mechanischen Span-
nungen auch mittels mindestens einer optischen
Sensoreinrichtung zur direkten Aufnahme der auftre-
tenden Spannungs-Doppelbrechung erfasst werden.

[0022] Das erfindungsgemalie Verfahren erlaubt
es, bei verlasslicher Uberwachung von thermisch in-
duzierten mechanischen Spannungen fur die Koch-
bzw. Glasflache Materialien zu verwenden, die ein
Borofloat-Glas, Kalk-Natron-Glas oder dergleichen
als Flachglas ausbildbares Material aufweisen.

[0023] In besonders vorteilhafter Weise kann die
Heizeinrichtung bei Erfassen von thermisch induzier-
ten mechanischen Spannungen, die das Warmedeh-
nungsvermdgen des fur die Koch- bzw. Glasflache
verwendete Materials zu Uibersteigen drohen, zumin-
dest zeitweise abgeschaltet oder in seiner Heizleis-
tung vermindert werden.

[0024] Insgesamt gelingt es mit dem erfindungsge-
mafken Verfahren bei einer besseren Uberwachung
der auftretenden thermisch induzierten Spannungen
billigere Materialien mit héherer Warmedehnung ein-
setzen zu kénnen.

Ausfiuhrungsbeispiel

[0025] Nachfolgend wird die Erfindung anhand ei-
ner bevorzugten Ausfiihrungsform unter Bezugnah-
me auf die beigefiigte Zeichnung naher erlautert.

[0026] Die Figur zeigt eine Kochflache 10 fir ein
haushaltstibliches Kochgerat mit vier an der Kochfla-
che angeordneten, jeweils durch eine elektrisch be-
triebene Heizeinrichtung beheizbare Kochzone 12a,
12b, 12c und 12d. Die Kochzonen 12a, 12c und 12d
sind kreisrund ausgebildet und haben unterschiedli-
chen Durchmesser. Die Kochzone 12b ist langlich
ausgebildet.

[0027] Die mdglichen Schadigungen der Kochfla-
che 10 aufgrund der Hitzeeinwirkung durch die vier
Heizeinrichtungen wird dadurch Uberwacht, dass die
thermisch induzierten mechanischen Spannungen
der Kochflache 10 an kritischen Punkten bzw. dafir
reprasentativen Orten ermittelt werden, so dass die
Beheizung der Heizeinrichtungen bei Bedarf abge-
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schaltet werden kann. In der Figur ist beispielhaft der
Bereich 14 gezeigt, der abseits des HeilRbereiches
der Kochzone 12a liegt. Der Bereich 14 ist durch vo-
rangegangene Berechnungen, beispielsweise durch
Spannungsanalyse im Rahmen einer Simulations-
rechnung, ermittelt worden. Bei der gezeigten typi-
schen Kochflache 10 ist der Bereich 14 auch der Be-
reich grofdter Spannungen. Der Bereich 14 liegt in der
Mitte der Zone zwischen der Kochzone 12a und dem
Rand 16 der Kochflache 10. Fiir die Gbrigen Kochzo-
nen 12b, 12, c und 12d gilt entsprechendes.

[0028] Auch die (nicht naher bezeichneten) Berei-
che zwischen den Kochzonen 12a, 12b, 12c und 12d
sind kritische Bereiche flir das Auftreten erheblicher
thermisch induzierter Spannungen.

[0029] Bei der gezeigten Anordnung wird der ur-
sachliche Wert, namlich die Spannung, Uberwacht
und nicht eine indirekte, nicht reprasentative Grolde,
beispielsweise die Temperatur, herangezogen. Als
Uberwachungseinrichtungen kommen beispielswei-
se (nicht gezeigte) Dehnungsmessstreifen oder Sen-
soreinrichtungen, die nach einem optischen, die
Spannungs-Doppelbrechung ausnutzenden Verfah-
ren arbeiten, in Betracht. Diese Uberwachungsein-
richtungen werden in den kritischen Bereichen ange-
ordneten, vorzugsweise auf der dem Benutzer abge-
wandten Seite der Kochflache 10. Ein derartiger Be-
reich ist beispielsweise der Bereich 14.

[0030] Die (nicht gezeigten) Uberwachungseinrich-
tungen sind mit einer elektrischen Schaltung verbun-
den, welche Uber eine Auswerteelektronik das Mess-
signal verarbeitet und gegebenenfalls der Tempera-
turregelschaltung fir die einzelnen Kochzonen zu-
fuhrt. Dadurch kann tmperatur- und ortsabhangig die
Temperatur der betroffenen Kochzone dem ermittel-
ten Spannungszustand angepasst werden.

[0031] Die Erfindung kann bei der Uberwachung der
thermisch induzierten Spannungen in einer strah-
lungsbeheizten oder einer induktionsbeheizten Koch-
flache 10 genutzt werden. Als Material fur die Koch-
flache 10 kann eine weil3e oder andersfarbige Glas-
keramik oder ein beispielsweise Borofloat-Glas oder
Kalk-Natron aufweisendes Flachglas eingesetzt wer-
den. Diese Materialien weisen zwar eine grolRere
Warmedehnung als die CERAN®-Glaskeramik auf.
Jedoch stellt die Uberwachung der Spannungsver-
haltnisse einen stérungsfreien Betrieb auch fiir diese
Materialien sicher.

[0032] Prinzipiell kann die Erfindung auch zur Uber-
wachung der thermisch induzierten Spannungen in
einer (nicht gezeigten) Backofenscheibe, insbeson-
dere bei Grillbetrieb und Pyrolyse genutzt werden.
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Patentanspriiche

1. Verfahren zur Uberwachung der Gefahr von
Schadigungen einer Kochflache (10) fir Kochgerate
mit mindestens einer an der Kochflache (10) ange-
ordneten durch eine elektrisch betriebene Heizein-
richtung beheizbare Kochzone (12a, 12b, 12¢, 12d),
wobei die Schadigungen der Kochflache (10) auf-
grund der Hitzeeinwirkung Uberwacht werden, da-
durch gekennzeichnet, dass die thermisch induzier-
ten mechanischen Spannungen der Kochflache (10)
direkt erfasst werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die mindestens eine Kochzone (12a,
12b, 12¢, 12d) strahlungsbeheizbar ausgebildet und
das fir die Kochflache (10) verwendete Material eine
weille Glaskeramik aufweist.

3. Kochflache nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die mindestens eine Kochzone
(12a, 12b, 12¢, 12d) induktionsbeheizbar ausgebil-
det und das fur die Kochflache (10) verwendete Ma-
terial ein Glasmaterial aufweist.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Kochflache (10) eine Glasflache
verwendet wird.

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die thermisch indu-
zierten mechanischen Spannungen an Bereichen
(14) der Kochflache erfasst werden, die aulierhalb
der HeilBbereiche der Kochzonen (12a, 12b, 12c,
12d) angeordnet sind und aufgrund von Spannungs-
analyse durch Simulationsrechnung oder derglei-
chen Berechnungen ermittelt werden.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die thermisch induzierten mechani-
schen Spannungen an Bereichen (14) zwischen der
Heizeinrichtung (12a) und dem Randbereich (16) der
Kochflache (10) erfasst werden.

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die thermisch indu-
zierten mechanischen Spannungen mittels mindes-
tens einem Dehnungsmessstreifen erfasst werden.

8. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die thermisch indu-
zierten mechanischen Spannungen mittels mindes-
tens eine optische Sensoreinrichtung zur direkten
Aufnahme der auftretenden Spannungs-Doppelbre-
chung erfasst werden.

9. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das fir die Glasflache verwendete
Material ein Borofloat-Glas, ein Kalk-Natron-Glas
oder dergleichen ist, das als Flachglas ausgebildet
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wird.

10. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Heizeinrichtung
bei Erfassen von thermisch induzierten mechani-
schen Spannungen, die das Warmedehnungsvermo-
gen des fur die Glas- bzw. Kochflache (10) verwende-
te Materials zu Ubersteigen drohen, zumindest zeit-
weise abgeschaltet oder in seiner Heizleistung ver-
mindert wird.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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