
(57)【要約】

　本発明は、七フッ化ヨウ素及びフッ化水素の共沸混合

物及び共沸様混合物に関する。この混合物は、フッ素化

剤として、また七フッ化ヨウ素の精製において有用であ

る。
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 本 質 的 に 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 及 び フ ッ 化 水 素 か ら な る 共 沸 組 成 物 。
【 請 求 項 ２ 】
　 本 質 的 に 約 １ ～ 約 ２ ８ 重 量 の フ ッ 化 水 素 及 び 約 ７ ２ ～ 約 ９ ９ 重 量 ％ の 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 か
ら な る 、 共 沸 又 は 共 沸 様 組 成 物 で あ っ て 、 約 １ ８ ｐ ｓ ｉ ａ （ ０ ． １ ２ Ｍ Ｐ ａ ） ～ 約 １ ２ ５
ｐ ｓ ｉ ａ （ ０ ． ８ ６ Ｍ Ｐ ａ ） の 圧 力 に て 約 ５ ℃ ～ 約 ５ ０ ℃ の 沸 点 を 有 す る 、 前 記 組 成 物 。
【 請 求 項 ３ 】
　 フ ッ 化 水 素 及 び 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 か ら な る 、 請 求 項 ２ 記 載 の 組 成 物 。
【 請 求 項 ４ 】
　 フ ッ 化 水 素 が 、 約 ２ ～ 約 ２ ４ 重 量 ％ の 量 で 存 在 す る 、 請 求 項 ２ 記 載 の 組 成 物 。
【 請 求 項 ５ 】
　 約 ５ ２ ｐ ｓ ｉ ａ （ ０ ． ３ ６ Ｍ Ｐ ａ ） の 圧 力 に て 約 ２ ８ ℃ の 沸 点 を 有 す る 、 請 求 項 ２ 記 載
の 組 成 物 。
【 請 求 項 ６ 】
　 共 沸 又 は 共 沸 様 組 成 物 を 形 成 す る 方 法 で あ っ て 、 本 質 的 に 、 約 １ ～ 約 ２ ８ 重 量 ％ の フ ッ
化 水 素 及 び 約 ７ ２ ～ 約 ９ ９ 重 量 ％ の 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 を ブ レ ン ド す る こ と か ら な り 、 該 組 成
物 が 、 約 １ ８ ｐ ｓ ｉ ａ （ ０ ． １ ２ Ｍ Ｐ ａ ） ～ 約 １ ２ ５ ｐ ｓ ｉ ａ （ ０ ． ８ ６ Ｍ Ｐ ａ ） の 圧 力
に て 約 ５ ℃ ～ 約 ５ ０ ℃ の 沸 点 を 有 す る 、 前 記 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
　 組 成 物 が 、 フ ッ 化 水 素 及 び 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 か ら な る 、 請 求 項 ６ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 フ ッ 化 水 素 が 、 約 ２ ～ 約 ２ ４ 重 量 ％ の 量 で 存 在 す る 、 請 求 項 ６ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 組 成 物 が 、 約 ５ ２ ｐ ｓ ｉ ａ （ ０ ． ３ ６ Ｍ Ｐ ａ ） の 圧 力 に て 約 ２ ８ ℃ の 沸 点 を 有 す る 、 請
求 項 ６ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 過 剰 な 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 か ら Ｈ Ｆ 及 び 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 の 共 沸 又 は 共 沸 様 組 成 物 を 分 離 す る
こ と に よ り 、 少 な く と も Ｈ Ｆ 及 び 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 の 混 合 物 か ら Ｈ Ｆ を 除 去 す る 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 分 離 が 蒸 留 に よ り 行 わ れ る 、 請 求 項 １ ０ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 共 沸 組 成 物 が 、 本 質 的 に 、 約 １ ～ 約 ２ ８ 重 量 ％ の フ ッ 化 水 素 及 び 約 ７ ２ ～ 約 ９ ９ 重 量 ％
の 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 か ら な る 、 請 求 項 １ ０ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 共 沸 組 成 物 が 、 本 質 的 に 、 約 ２ ～ 約 ２ ４ 重 量 ％ の フ ッ 化 水 素 及 び 約 ７ ６ ～ 約 ９ ８ 重 量 ％
の 七 フ ッ 化 要 素 か ら な る 、 請 求 項 １ ０ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 過 剰 な Ｈ Ｆ か ら Ｈ Ｆ 及 び 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 の 共 沸 又 は 共 沸 様 組 成 物 を 分 離 す る こ と に よ り
、 少 な く と も Ｈ Ｆ 及 び 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 の 混 合 物 か ら 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 を 除 去 す る 方 法 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 分 離 が 蒸 留 に よ り 行 わ れ る 、 請 求 項 １ ４ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 共 沸 組 成 物 が 、 本 質 的 に 、 約 １ ～ 約 ２ ８ 重 量 ％ の フ ッ 化 水 素 及 び 約 ７ ２ ～ 約 ９ ９ 重 量 ％
の 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 か ら な る 、 請 求 項 １ ４ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 共 沸 組 成 物 が 、 本 質 的 に 、 約 ２ ～ 約 ２ ４ 重 量 ％ の フ ッ 化 水 素 及 び 約 ７ ６ ～ 約 ９ ８ 重 量 ％
の 七 フ ッ 化 要 素 か ら な る 、 請 求 項 １ ４ 記 載 の 方 法 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 発 明 の 開 示 】
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【 ０ ０ ０ １ 】
　 発 明 の 分 野
　 本 発 明 は 、 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 及 び フ ッ 化 水 素 の 共 沸 又 は 共 沸 様 組 成 物 に 関 す る 。
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 背 景
　 種 々 の 強 度 を も つ フ ッ 素 化 剤 に 対 す る 必 要 性 が 存 在 す る 。 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 は 、 五 フ ッ 化
ヨ ウ 素 よ り も 活 性 が 高 い フ ッ 素 化 剤 で あ る が 、 元 素 状 態 の フ ッ 素 よ り は 活 性 が 低 い こ と が
分 か っ て い る 。 ま た 、 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 は 、 半 導 体 の 製 造 に お い て も 使 用 さ れ て き た （ 例 え
ば 、 米 国 特 許 第 ５ ， ３ ６ ２ ， ３ ５ ０ 号 ） 。 半 導 体 の 製 造 に は 、 高 純 度 の 化 学 物 質 が 必 要 と
な る 。 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 は 、 純 粋 な 物 質 と し て 調 製 す る こ と が 困 難 で あ る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 及 び Ｈ Ｆ が 共 沸 混 合 物 を 形 成 し な い こ と は 知 ら れ て い る （ M. Rogers, J
.Speirs, M. Panish, and H. Thompson, Journal of the American Chemical Society, 7
8, 936[1956]） 。 し た が っ て 、 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 及 び フ ッ 化 水 素 の 共 沸 又 は 共 沸 様 混 合 物 が
確 か に 存 在 す る こ と を 見 つ け る こ と は 驚 く べ き こ と で あ る 。 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 及 び フ ッ 化 水
素 の 共 沸 又 は 共 沸 様 混 合 物 は 、 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 を 精 製 す る 際 の 用 途 が 見 出 さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 発 明 の 要 旨
　 一 の 態 様 に お い て 、 本 発 明 は 、 本 質 的 に 、 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 及 び フ ッ 化 水 素 か ら な る 共 沸
組 成 物 を 提 供 す る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 本 発 明 は 、 更 に 、 本 質 的 に 、 約 １ ～ 約 ２ ８ 重 量 ％ の フ ッ 化 水 素 及 び 約 ７ ２ ～ 約 ９ ９ 重 量
％ の 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 か ら な る 共 沸 又 は 共 沸 様 組 成 物 で あ っ て 、 約 １ ８ ｐ ｓ ｉ ａ （ ０ ． １ ２
Ｍ Ｐ ａ ） ～ 約 １ ２ ５ ｐ ｓ ｉ ａ （ ０ ． ８ ６ Ｍ Ｐ ａ ） の 圧 力 に て 約 ５ ℃ ～ 約 ５ ０ ℃ の 沸 点 を 有
す る 、 前 記 組 成 物 を 提 供 す る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 別 の 態 様 に お い て 、 本 発 明 は 、 共 沸 又 は 共 沸 様 組 成 物 を 形 成 す る 方 法 で あ っ て 、 約 １ ～
約 ２ ８ 重 量 ％ の フ ッ 化 水 素 及 び 約 ７ ２ ～ 約 ９ ９ 重 量 ％ の 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 を ブ レ ン ド す る こ
と を 含 み 、 該 組 成 物 が 、 約 １ ８ ｐ ｓ ｉ ａ （ ０ ． １ ２ Ｍ Ｐ ａ ） ～ 約 １ ２ ５ ｐ ｓ ｉ ａ （ ０ ． ８
６ Ｍ Ｐ ａ ） の 圧 力 に て 約 ５ ℃ ～ 約 ５ ０ ℃ の 沸 点 を 有 す る 、 前 記 方 法 を 提 供 す る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 更 に 別 の 態 様 に お い て 、 本 発 明 は 、 残 り の 物 質 か ら Ｈ Ｆ 及 び 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 の 共 沸 又 は
共 沸 様 組 成 物 を 分 離 す る こ と に よ り 、 少 な く と も Ｈ Ｆ 及 び 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 を 含 有 す る 混 合
物 か ら Ｈ Ｆ 及 び ／ 又 は 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 を 除 去 す る た め の 方 法 を 提 供 す る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 好 ま し い 態 様 の 具 体 的 な 説 明
　 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 を 調 製 す る 方 法 に お い て は 、 前 駆 体 試 薬 を 元 素 状 態 の フ ッ 素 に よ り フ ッ
素 化 す る 。 か か る 前 駆 体 の 反 応 生 成 物 と し て は 、 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 、 未 反 応 フ ッ 素 及 び 他 の
前 駆 体 、 な ら び に 、 他 の 副 生 物 又 は 汚 染 物 質 が 挙 げ ら れ る 。 商 業 的 な フ ッ 素 が ご く わ ず か
な Ｈ Ｆ 、 Ｃ Ｆ ４ 、 及 び 他 の 化 合 物 を 含 有 す る こ と は 一 般 的 で あ る 。 更 に 、 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素
は ご く わ ず か な 水 と 反 応 し て 、 フ ッ 化 水 素 及 び 他 の 汚 染 物 質 を 生 成 す る 可 能 性 が あ る 。 ど
の よ う な 供 給 源 で あ っ て も 、 Ｈ Ｆ に よ り 汚 染 さ れ た 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 は 、 多 く の 用 途 で 許 容
さ れ な い 。 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 及 び Ｈ Ｆ の 共 沸 又 は 共 沸 様 組 成 物 は 、 試 料 か ら Ｈ Ｆ を 除 去 し 、
Ｈ Ｆ を 含 ま な い 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 を 得 る の に 有 用 で あ る 。 ま た 、 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 及 び Ｈ Ｆ の
共 沸 又 は 共 沸 様 組 成 物 を 使 用 し て 、 Ｈ Ｆ 試 料 か ら 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 を 除 去 す る こ と も 可 能 で
あ る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 流 体 の 熱 力 学 状 態 は 、 そ の 圧 力 、 温 度 、 液 体 組 成 及 び 蒸 気 組 成 に よ り 定 義 さ れ る 。 真 の
共 沸 組 成 物 に 関 し て は 、 液 体 組 成 と 蒸 気 組 成 が 、 所 与 の 温 度 及 び 圧 力 範 囲 に お い て 本 質 的
に 同 じ で あ る 。 実 際 的 な 観 点 で は 、 こ れ は 、 諸 成 分 を 相 変 化 の 間 に 分 離 す る こ と が で き な
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い こ と を 意 味 し て い る 。 本 発 明 の 目 的 の た め に は 、 共 沸 様 組 成 物 は 、 定 沸 点 特 徴 と 、 沸 騰
又 は 蒸 発 し た と き に 分 別 さ れ な い と い う 傾 向 に 関 し て 、 成 分 が 真 の 共 沸 混 合 物 と 同 様 に ふ
る ま う こ と を 意 味 す る 。 沸 騰 又 は 蒸 発 の 間 、 液 体 成 分 は 、 変 化 し た と し て も ご く わ ず か し
か 変 化 し な い 。 こ れ は 、 液 体 及 び 蒸 気 成 分 が 蒸 発 又 は 凝 縮 の 間 に 実 質 的 に 変 化 す る 、 非 共
沸 様 組 成 物 と は 対 照 的 で あ る 。 本 発 明 の 意 味 の 範 囲 内 に お い て 、 候 補 化 合 物 が 共 沸 様 で あ
る か 否 か を 決 定 す る 一 つ の や り 方 は 、 混 合 物 を そ の 別 々 の 成 分 へ と 分 離 す る と 予 想 さ れ る
条 件 下 で そ の 試 料 を 蒸 留 す る こ と で あ る 。 混 合 物 が 非 共 沸 又 は 非 共 沸 様 で あ れ ば 、 そ の 混
合 物 は 分 別 さ れ る 、 す な わ ち 、 そ の 種 々 の 成 分 へ と 分 離 さ れ 、 最 も 低 沸 点 の 成 分 が 最 初 に
蒸 留 に よ り 除 去 さ れ 、 そ の 後 に 続 く 。 混 合 物 が 共 沸 様 で あ れ ば 、 わ ず か 有 限 量 の 第 一 の 蒸
留 カ ッ ト が 得 ら れ る が 、 こ の 蒸 留 カ ッ ト は 混 合 物 成 分 の す べ て を 含 有 し 、 ま た 、 定 沸 点 で
あ る か 又 は 単 一 の 物 質 の よ う に ふ る ま う 。 共 沸 様 組 成 物 の 別 の 特 徴 は 、 共 沸 様 で あ り 、 同
じ 成 分 を 種 々 の 割 合 で 含 有 す る 組 成 物 が 一 定 の 範 囲 で 存 在 す る こ と で あ る 。 す べ て の そ の
よ う な 組 成 物 が 、 本 明 細 書 中 で 使 用 す る 共 沸 様 と い う 用 語 に 含 め ら れ る 。 例 と し て 、 異 な
る 圧 力 で は 、 そ の 組 成 の 沸 点 が 変 化 す る よ う に 、 所 与 の 共 沸 混 合 物 の 組 成 が 少 な く と も わ
ず か に 変 化 す る こ と は 周 知 で あ る 。 こ の よ う に 、 二 成 分 の 共 沸 混 合 物 は 、 独 特 な タ イ プ の
関 係 を 示 す が 、 変 化 可 能 な 組 成 は 温 度 及 び ／ 又 は 圧 力 に 依 存 す る 。 当 技 術 分 野 に お い て よ
く 知 ら れ て い る よ う に 、 共 沸 混 合 物 の 沸 点 は 圧 力 と 共 に 変 化 す る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 本 明 細 書 中 で 使 用 す る よ う に 、 共 沸 混 合 物 は 、 周 囲 の 混 合 物 組 成 の 沸 点 に 関 し て 、 最 大
又 は 最 低 の 沸 点 を 示 す 液 体 混 合 物 で あ る 。 共 沸 又 は 共 沸 様 組 成 物 は 、 ２ 種 又 は そ れ よ り 多
い 異 な る 成 分 の 混 合 物 で あ り 、 所 与 の 圧 力 下 で 液 体 形 態 で あ る 場 合 は 、 実 質 的 に 一 定 の 温
度 で 沸 騰 し 、 そ の 温 度 は 諸 成 分 の 沸 騰 温 度 よ り 高 く て も 、 又 は 低 く て も よ く 、 沸 騰 し て い
る 間 に 液 体 組 成 と 本 質 的 に 同 一 の 蒸 気 組 成 を 提 供 す る 。 本 発 明 の 目 的 の た め 、 共 沸 組 成 物
に は 、 共 沸 混 合 物 の よ う に ふ る ま う 組 成 物 、 す な わ ち 、 定 沸 点 特 徴 、 あ る い は 、 沸 騰 又 は
蒸 発 し た と き に 分 別 さ れ な い と い う 傾 向 を 有 す る 組 成 物 を 意 味 す る 共 沸 様 組 成 物 が 含 ま れ
る と 定 義 さ れ る 。 こ の よ う に 、 沸 騰 又 は 蒸 発 の 間 に 形 成 さ れ る 蒸 気 の 組 成 は 、 も と の 液 体
組 成 と 同 じ で あ る か 、 又 は 実 質 的 に 同 じ で あ る 。 そ れ ゆ え 、 沸 騰 又 は 蒸 発 の 間 に 、 液 体 組
成 は 、 変 化 し た と し て も 、 最 小 限 又 は 無 視 し て よ い 程 度 し か 変 化 し な い 。 こ れ は 、 沸 騰 又
は 蒸 発 の 間 に 液 体 組 成 が 実 質 的 な 程 度 ま で 変 化 す る 非 共 沸 様 組 成 物 と は 対 照 的 で あ る 。 し
た が っ て 、 共 沸 又 は 共 沸 様 組 成 物 の 本 質 的 な 特 徴 は 、 所 与 の 圧 力 に お い て 、 液 体 組 成 の 沸
点 が 固 定 さ れ て い る こ と 、 及 び 、 沸 騰 し て い る 組 成 を 超 え る 蒸 気 の 組 成 が 、 本 質 的 に 液 体
の 組 成 で あ る こ と 、 す な わ ち 、 液 体 組 成 の 諸 成 分 が 分 別 さ れ な い こ と で あ る 。 共 沸 組 成 物
の 各 成 分 の 沸 点 及 び 重 量 ％ は ど ち ら も 、 共 沸 又 は 共 沸 様 液 体 組 成 物 を 異 な る 圧 力 に て 沸 騰
さ せ た 場 合 に 変 化 し て も よ い 。 こ の よ う に 、 共 沸 又 は 共 沸 様 組 成 物 は 、 そ の 諸 成 分 間 の 関
係 に 関 し て 、 又 は 、 諸 成 分 の 構 成 上 の 範 囲 に 関 し て 、 又 は 、 特 定 の 圧 力 に お い て 固 定 さ れ
た 沸 点 に よ り 特 徴 付 け ら れ る 組 成 物 の 各 成 分 の 正 確 な 重 量 ％ に 関 し て 、 定 義 す る こ と が で
き る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 本 発 明 は 、 共 沸 又 は 共 沸 様 組 成 物 を 形 成 す る の に 有 効 な 量 の フ ッ 化 水 素 及 び 七 フ ッ 化 ヨ
ウ 素 を 含 む 組 成 物 を 提 供 す る 。 有 効 量 と は 、 他 の 成 分 と 組 み 合 わ せ た 場 合 に 共 沸 又 は 共 沸
様 混 合 物 が 形 成 さ れ る 、 各 々 の 成 分 の 量 を 意 味 す る 。 本 発 明 の 組 成 物 は 、 好 ま し く は 、 七
フ ッ 化 ヨ ウ 素 と 共 に フ ッ 化 水 素 の み の 組 合 せ か ら 本 質 的 に な る 二 成 分 の 共 沸 混 合 物 で あ る
。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 好 ま し い 態 様 に お い て 、 本 発 明 の 組 成 物 は 、 約 １ ～ 約 ２ ８ 重 量 ％ 、 好 ま し く は 約 ２ 重 量
％ ～ 約 ２ ４ 重 量 ％ 、 最 も 好 ま し く は 約 ４ 重 量 ％ ～ 約 ２ ０ 重 量 ％ の Ｈ Ｆ を 含 有 す る 。 好 ま し
い 態 様 に お い て 、 本 発 明 の 組 成 物 は 、 約 ７ ２ ～ 約 ９ ９ 重 量 ％ 、 好 ま し く は 約 ７ ６ 重 量 ％ ～
約 ９ ８ 重 量 ％ 、 最 も 好 ま し く は 約 ８ ０ 重 量 ％ ～ 約 ９ ６ 重 量 ％ の 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 を 含 有 す る
。 本 発 明 の 組 成 物 は 、 約 １ ８ ｐ ｓ ｉ ａ （ ０ ． １ ２ Ｍ Ｐ ａ ） ～ 約 １ ２ ５ ｐ ｓ ｉ ａ （ ０ ． ８ ６
Ｍ Ｐ ａ ） の 圧 力 に て 約 ５ ℃ ～ 約 ５ ０ ℃ の 沸 点 を 有 す る 。 約 １ ０ 重 量 ％ の Ｈ Ｆ 及 び 約 ９ ０ 重
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量 ％ の 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 を 有 す る 共 沸 又 は 共 沸 様 組 成 物 は 、 約 ２ ８ ℃ 及 び ５ ３ ｐ ｓ ｉ ａ （ ０
． ３ ７ Ｍ Ｐ ａ ） に て 沸 騰 す る こ と が 分 か っ た 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 本 発 明 の 別 の 好 ま し い 態 様 に お い て 、 例 え ば 蒸 留 又 は 他 の 当 技 術 分 野 が 認 識 す る 分 離 手
段 で 、 Ｈ Ｆ 及 び 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 の 共 沸 組 成 物 を 除 去 す る こ と に よ り 、 少 な く と も Ｈ Ｆ 及 び
七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 を 含 有 す る 混 合 物 か ら Ｈ Ｆ を 除 去 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 以 下 の 非 限 定 的 な 実 施 例 に よ り 本 発 明 を 説 明 す る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 実 施 例 １
　 ７ １ ４ ｇ の 粗 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 及 び ５ ０ ｇ の Ｈ Ｆ を 約 １ ９ ℃ で 混 合 し て 、 約 ３ ５ ｐ ｓ ｉ ａ
（ ０ ． ２ ４ Ｍ Ｐ ａ ） の 圧 力 を 与 え た 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 実 施 例 ２
　 ７ １ １ ｇ の 粗 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 及 び ４ ８ ｇ の Ｈ Ｆ を 約 ２ ０ ． ３ ℃ で 混 合 し て 、 約 ３ ５ ． ７
ｐ ｓ ｉ ａ （ ０ ． ２ ５ Ｍ Ｐ ａ ） の 圧 力 を 与 え た 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 実 施 例 ３
　 少 量 の Ｈ Ｆ を 含 有 す る ２ ７ ８ ｇ の 粗 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 、 及 び 、 ８ ５ ０ ｇ の 混 合 物 （ お よ そ
２ ５ ％ の 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 及 び ７ ５ ％ の 五 フ ッ 化 ヨ ウ 素 ） を 蒸 留 し た 。 温 度 及 び 蒸 気 圧 を 測
定 し 、 蒸 気 相 の 組 成 を フ ー リ エ 変 換 赤 外 分 光 計 に よ り 測 定 し た 。 オ ー バ ー ヘ ッ ド 流 れ の 共
沸 又 は 共 沸 様 組 成 物 の 一 定 の 組 成 は 、 Ｈ Ｆ が 約 １ ０ 重 量 ％ 、 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 が 約 ９ ０ 重 量
％ で あ っ た 。 こ れ を 図 １ に プ ロ ッ ト す る 。 Ｈ Ｆ の 沸 点 は 約 ５ ３ ｐ ｓ ｉ ａ （ ０ ． ３ ７ Ｍ Ｐ ａ
） に て 約 ６ ０ ℃ で あ り 、 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 の 沸 点 は 、 約 ５ ３ ｐ ｓ ｉ ａ （ ０ ． ３ ７ Ｍ Ｐ ａ ） に
て 約 ３ ４ ℃ で あ る こ と に 注 目 さ れ た い 。 こ の 図 か ら 、 Ｈ Ｆ － Ｉ Ｆ ７ 混 合 物 の 沸 点 は そ れ ぞ
れ 個 々 の 成 分 の 沸 点 よ り も 低 い こ と が 観 察 さ れ る 。 こ の 実 施 例 か ら 、 共 沸 混 合 物 は 約 １ ０
重 量 ％ の Ｈ Ｆ と ９ ０ 重 量 ％ の 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 で あ る こ と が 分 か る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ １ ８ 】
【 図 １ － １ 】 図 １ は 、 共 沸 又 は 共 沸 様 組 成 物 の 沸 点 が 、 Ｈ Ｆ の 沸 点 又 は 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 の
沸 点 の い ず れ か よ り も 低 い こ と を 示 す 沸 点 曲 線 で あ る 。
【 図 １ － ２ 】 図 １ は 、 共 沸 又 は 共 沸 様 組 成 物 の 沸 点 が 、 Ｈ Ｆ の 沸 点 又 は 七 フ ッ 化 ヨ ウ 素 の
沸 点 の い ず れ か よ り も 低 い こ と を 示 す 沸 点 曲 線 で あ る 。
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【 図 １ － １ 】 【 図 １ － ２ 】
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