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(57)  Ein Verfahren zur Herstellung eines GuRas-
phaltestrichs mit Terrazzoelementen besteht aus fol-
genden Verfahrensschritten:

a) im Mischwerk werden dem flissigen Asphalt
Mineralzuschlagstoffe zugemischt

b) die Mischung wird auf die Baustelle verbracht
und auf den Rohful3boden vergossen

c) die noch heifle Oberflache des vergossenen Est-
richs wird mit einem Feinsand abgerieben und mit
einer Streichrakel geglattet

d) auf die geglattete Oberflache wird eine selbst-
aushartende Kunststoffversiegelung aufgebracht
e) die versiegelte Oberflache wird in einem ersten
Schleifgang grob geschliffen

f) in einem zweiten Schleifgang wird feiner geschlif-
fen

g) nach dem letzten Schleifgang wird die Oberfla-
che gewachst oder versiegelt und/oder poliert

Damit besteht der Vorteil, dall dem GufRasphaltestrich
der Charakter eine Stein-Terrazzobodens verliehen
wird, obwohl er um 1/3 billiger in der Herstellung ist und
Uberdies fugenlos zu verlegen ist.

Verfahren zur Herstellung eines Gussasphaltestrichs mit Terrazzoelementen
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung eines GuRasphaltestrichs mit Terrazzoelemen-
ten zur Verwendung als unmittelbar belastbarer,
insbesondere begehbarer Fuboden und ein nach dem
Verfahren hergestellter GuRasphaltestrich.

[0002] Gufasphalt wird neben seiner Verwendung
im Strafen- und Briickenbau auch vielfach im Hochbau
eingesetzt. So werden aus GuRasphalt belastbare und
griffige, unmittelbar befahrbare oder begehbare Estri-
che, z. B. auf Parkdecks und in Industriebauten, herge-
stellt. Typische Eigenschaften und Verwendungen von
GuRasphalt sind in .der Reihe "Informationen Uber
GuRasphalt", ISDN 0172-3138, von der Beratungsstelle
fur Asphaltverwendung e,V., Dottensdorfer Str. 86,
53129 Bonn, erlautert

[0003] Im Wohnungsbau allerdings werden Guf3as-
phaltestriche wegen ihres asthetisch unbefriedigenden
Erscheinungsbildes in der Regel mit einem undurch-
sichtigen Oberbelag, wie z. B. Fliesen, Parkett, Teppich-
boden oder dergleichen versehen. Dies ist unter
anderem darauf zurlickzufiihren, dal} die bisher bei
GulRasphaltestrichen bekannten Oberflachenbehand-
lungen, z. B. das Aufbringen von Spachtelmassen oder
Kunststoffbeschichtungen, das Ansehen des Estrichs
im asthetischen Sinn nicht wesentlich verbessern.
[0004] Als ein Material mit asthetisch ansprechen-
dem Erscheinungsbild wird Terrazzo vielfach als Fufl3bo-
den in Wohnungen, Eingangshallen von Geschéfts-
gebauden und dergleichen verwendet. Bei derartigen
Bdden sind Terrazzoelemente in einem Estrich fest ein-
gebunden, der in der Regel aus Zement gefertigt ist. Die
typischen Nachteile von Zementestrichen beeintrachti-
gen dabei die Herstellung bisher bekannter Terrazzob6-
den: So koénnen Zementestriche z. B. wegen der
Sprodheit des Materials in der Regel nicht fugenlos ver-
legt werden, sondern. missen mit in regelmaRigen
Abstanden angeordneten Dehnfugen versehen sein,
um das Auftreten von Rissen, beispielsweise als Folge
thermischer Schwankungen, zu vermeiden. Dieses
Dehnfugenmuster wird vielfach als Beeintrachtigung
der optischen Erscheinung des FuBbodens empfunden.
Ein weiteres Problem bei der Herstellung von Zemente-
strichen ist die lange Zeit, die der Boden zum Austrock-
nen bendtigt. Wahrend dieses Zeitraums, der in der
Regel zwischen mehreren Tagen und einigen Wochen
liegt, kann der FuRboden noch nicht genutzt werden.
[0005] Es ist daher Aufgabe der Erfindung ein Ver-
fahren zur Herstellung eines Fulboden bereitzustellen,
der den hohen &sthetischen Wert eines Terrazzobo-
dens bietet und die genannten Nachteile eines Zemen-
testrichs vermeidet.

[0006] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zur
Herstellung eines GuRasphaltestrichs mit Terrazzoele-
menten der eingangs genannten Art geldst, und durch
einen nach dem Verfahren hergestellten GuRRasphalte-
strich
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[0007] Grundlage des gesamten Verfahrens ist,
daR ein GuRasphalt-Estrich mit Mineralzuschlagstoffen
angemischt wird.

[0008] Hierzu ist es vorgesehen, daf die Mineralzu-
schlagstoffe im Asphaltmischwerk zugemischt werden.
Es werden hierbei Mineralzuschlagstoffe in einem Korn-
gréRenbereich zwischen etwa 3 bis 8 mm verwendet.
Die Erfindung ist jedoch hierauf nicht beschrankt; es
kénnen auch wesentlich groRere Korngréfien oder auch
kleinere Korngréfen verwendet werden. D.h. maximal
50% der so fertiggemischten GuRasphaltmasse beste-
hen aus Splitelementen.

[0009] Nach dem Transport dieser Rohmasse, die
in einem fahrbaren Kocher auf die Baustelle verbracht
wird, gibt es zwei verschiedene Ausflihrungsformen des
Einbaus:

1. In herkémmlicher Art wird der GuRasphalt einge-
gossen, wobei beim Eingief3en der RohfuRboden
entsprechend vorbereitet ist. Nach dem EingielRen
des Gulasphaltestrichs auf den RohfuRboden wird
die Oberflache des Estrichs mit einem Feinsand,
z.B. einem FluRsand, mit einer Kérnung von z.B.
0,3 bis 0,8 mm abgerieben. Hierdurch erfolgt eine
zusatzliche Glattung der Oberflaiche des GufRas-
phaltestrichs, weil mit einer entsprechenden
Streichrakel Unebenheiten und Welligkeiten aus-
geglichen werden kénnen.

2. In die bereits schon mit Mineralstoffen angerei-
cherte GufRasphaltmasse werden wahrend des
Verlegens noch weitere Dekorationselemente ein-
gefugt, wie z.B. Glas, Metallelemente, Kunststoff-
elemente, Holz und farbige Gesteine, insbesondere
farbiger Marmor, Granit, Porphyr oder dergleichen
mehr.

[0010] Dies erfolgt nach dem EingieRen des GulR-
asphaltestrichs auf den Rohfulboden, wobei die besag-
ten Zierstoffe in die noch heilRe Oberflache eingedriickt
werden. Diese Stoffen versinken in der heillen GuRas-
phaltmasse und harten mit der GuRasphaltmasse aus,
so daf sie in dieser Masse fixiert sind.

[0011] Nach diesen beiden Einbaumethoden erfolgt
nun die Fertigbearbeitung des Gufiasphaltestrichs nach
folgenden Verfahrensschritten:

[0012] In einer ersten Ausfiihrungsform kann nun
eine Spachtelung auf den Estrich aufgebracht werden.
Diese besteht aus einer selbst-aushartenden Zweikom-
ponenten PU-Versiegelung und welche die Funktion
hat, daR die Oberflache stabilisiert und gehartet wird,
damit beim nachfolgenden Schleifen die in der Oberfla-
che sich befindlichen Steine nicht ausbrechen. Durch
diese (nach dem Ausharten) harte PU-Masse wird also
die Oberflache des Asphalts noch wesentlich gehartet
und stabilisiert. Es handelt sich also um eine Hartungs-
schicht. Die Spachtelmasse wird etwa in einer Starke
von 2 bis 3 mm aufgetragen und hat eine wesentlich
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héhere Harte als der GuRasphaltestrich selbst. Die
Spachtelmasse hat den Vorteil, dall evtl. vorhandene
Schwindungsrisse im Guflasphalt ausglichen werden,
die beim Aushérten des Guflasphaltestrichs in Richtung
auf die dort eingebetteten Mineralstoffe entstehen.
Diese Fugen werden hiermit ausgefiillt. Es handelt sich
also um eine Verankerungsschicht, welche die in die
GuRasphaltoberflache eingebetteten Mineralstoffe ver-
ankert und stabilisiert.

[0013] Die PU-Spachtelmasse kann mit entspre-
chenden Farbpigmenten eingefarbt werden. Sie wird
z.B. schwarz, wei3, rot oder mit anderen Farben verse-
hen, um noch einen zusétzlichen Farbeindruck der
dann spéater fertiggestellten Oberflaiche im Vergleich
zum darunter liegenden GuRasphaltestrich zu erhalten.
In der Mehrzahl der Falle wird hierbei aber eine
schwarze PU-Masse verwendet, um eben eine nicht zu
starke farbliche Abweichung von dem Asphalt selbst zu
erreichen.

[0014] In einer zweiten Ausfiihrungsform der Erfin-
dung ist es vorgesehen, dal die Spachtelmasse aus
PU-Material zunachst noch nicht sofort aufgebracht
wird, sondern daf} der GuRasphalt zunachst einmal an
der Oberflache geschliffen wird. Hierdurch kann es vor-
kommen, daf in der angeschliffenen Oberfliche die
dort enthaltenen Terrazzo-Elemente teilweise ausbre-
chen und hierdurch nach oben offene Hohlrdume ent-
stehen. Diese Hohlrdume werden nun mit der oben
beschriebenen Zweikomponenten-PU-Masse gesch-
los-sen und anschlieRend erfolgt dann die Nachbe-
handlung der geschliffenen Oberflache.

[0015] Es schlief3en sich dann drei bis vier Schleif-
gange an.
[0016] Wenn also der Estrich mit der genannten

PU-Masse entsprechend versiegelt ist, wird er erstmals
mit einer groben Diamantscheibe geschliffen. Es wird
hierbei ein Schleifgerat verwendet, welches bevorzugt
drei gegeneinander laufende Schleifscheiben hat, die in
der Art eines Planetenantriebes gegeneinander laufen,
so wie es bei den Boden-Bohnermaschinen bekannt ist.
Es werden also bevorzugt keine Einscheiben-Maschi-
nen verwendet, sondern Mehrscheiben-Maschinen,
weil diese einen besseren Planschlift gewahrleisten.
[0017] Die Diamantscheibe hat etwa ein Grobkorn
von 10 bis 40 Kérnung. Mit diesem ersten Schleifvor-
gang wird die Oberflache erstmals um einen Betrag von
etwa 1 bis 3 mm abgetragen. Die vorher zur Versiege-
lung verwendete PU-Masse wird damit wieder zum
groRten Teil entfernt, so daR® nur noch die Fixierung der
Terrazzo-Elemente in dem Estrich tber die PU-Masse
verbleibt.

[0018] Es versteht sich von selbst, dal statt der vor-
her erwahnten Zweikomponenten-PU-Spachtelmasse
auch andere schnell aushartende Spachtelmassen ver-
wendet werden kdnnen, wie z.B. eine Einkomponenten-
kunststoffvergltete Zementspachtelmasse.

[0019] Der zweite Schleifgang erfolgt mit einer glei-
chen Schleifmaschine aber mit Schleifscheiben einer
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Koérnung von ca. 120. Der dritte Schleifgang erfolgt
bevorzugt mit Schleifscheiben mit einer Kérnung von
220 und der letzte Schleifgang erfolgt bevorzugt mit
einer Kérnung von 400.

[0020] Selbstverstandlich hangt die Angabe der
Koérnung von dem gewinschten Glanz des spateren
Fertigbodens ab. Soll ein matter Boden erzielt werden,
wird der letzte Schleifgang nicht mit einer Kérnung von
400 durchgefiihrt, sondern lediglich mit einer Kérnung
von 220.

[0021] Zwischen jedem Schleifgang wird die Ober-
flache nal} abgereinigt und das Schleifen erfolgt eben-
falls  nur im nassen Zustand, d.h. die
Diamantschleifmaschinen arbeiten mit Wasserzufuhr.
[0022] Nach dem letzten Schleifgang wird die fertig-
gestellte Oberflache gut nal® abgereinigt, z.B. mit einem
Hochdruckreiniger oder einem Bodenreinigungsgerat
nach dem NaRsaugerprinzip.

[0023] Nach dem Abtrocknen der Flache wird der
geschliffene GuRasphalt eingewachst und zwar mit
einem Hartwachs, so dafl ein Glanz erzielt werden
kann. Das Auftragen der Wachsschicht kann je nach
Anforderung an die Oberflachen-Beschaffenheit ein
oder zweimal erfolgen.

[0024] Anstelle des verwendeten Wachses kann
auch eine Kunststoff-Versiegelung verwendet werden,
z.B. mit einem Zweikomponenten-PU-Klarlack oder der-
gleichen.

[0025] Bei besonderen Anforderungen kann der
Klarlack so gewahlt werden, daf} er 6l-, chemikalien-
und benzinfest ist.

[0026] Ein derartiger Boden wird vor allem in
Kuchen verlegt, um diesen Boden vor der Einwirkung
entsprechender Chemikalien und Fetten zu schiitzen.
[0027] Wie schon oben angegeben, kann der
Randabschluf} des Estrichs in Richtung zur Raumwand
Uber verschiedene Malinahmen erfolgen; es wurde
bereits schon erwdhnt, dal eine dauerelastische Fuge
moglich ist. Genauso kénnen jedoch Sockelleisten ver-
legt werden.

[0028] Derartige Sockelleisten kénnen sogar aus
demselben GuRasphaltmaterial hergestellt werden, die
dann bereits schon fertig geschliffen als Sockelleisten
beigestellt werden.

[0029] Der so erhaltene GuRasphaltboden ist von
einem Terrazzo-Boden mit einem Zementestrich nicht
mehr zu unterscheiden, ist aber in den Herstellungsko-
sten wesentlich glinstiger. Er kostet pro gm lediglich 1/3
der Kosten eines ZementfulRbodens mit entsprechen-
den Terrazzo-Elementen und ist genauso gut belastbar
und kann deshalb grof¥flachig, fugenlos verlegt werden,
was bisher mit den vorher bekannten Stein-Terrazzo-
Bdden nicht méglich war. Diese konnten nur kleinflachig
verlegt werden und mussten zwischen sich Dehnungs-
fugen aufweisen, um eben ein Aufreissen des Bodens
an nicht erwarteten Stellen zu vermeiden.

[0030] Es kann also auf die bei Stein-Terazzobdden
bekannten Messing- oder Aluschienen verzichtet wer-
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den, wie sie in Abstédnden von etwa 2 auf 2 m bei her-
kémmlichen Stein-Terrazzo-Béden verlegt werden
mussen.

[0031] Der Vorteil des erfindungsgemassen Verfah-
rens liegt auch darin, dal man den Gufiasphaltestrich
mit entsprechenden Platten aus dem gleichen Material
fortsetzen kann. Derartige Platten kénnen bereits schon
im Herstellungswerk fertig gegossen und geschliffen
werden und sie kénnen dann mit dem gleichfarbigen
und gleich aussehenden GuRasphaltestrich zusammen
verlegt werden. Auf diese Weise ist es mdglich, aufstei-
gend von dem neuartigen GuRasphaltestrich Platten zu
verwenden, die auf dem GuRasphaltestrich aufstossen
und z.B. flr die Verkleidung von Mobelstlicken, Bade-
wannen und dergleichen dienen. Diese Platten kénnen
auf dem fertiggestellten und endbehandelten GuRas-
phaltestrich satt aufgesto3en werden und setzne somit
den Estrich in den Raum hinein fort. Um aber eine noch
bessere Verankerung zur erreichen, kdnnen diese auch
in die noch heilRe Vergulmasse des GuRasphaltestrich
eingegossen und daher stoffschliissig mit dem GuRas-
phaltestrich verbunden werden. Sie ,wachsen" dann
gleichsam aus dem GuRasphaltestrich heraus.

[0032] Damit ergibt sich ein ganz neuer astheti-
scher Raumeindruck, denn das FuRbodenmaterial setzt
sich dann sozusagen in den Raum nach oben fort, was
bisher mit den bekannten Stein-Terrazzo-Béden auf kei-
nen Fall méglich war.

[0033] Bei derartigen Platten besteht im Ubrigen
der Vorteil, daB3 sie sphéarisch verformt werden kénnen
und deshalb dann besonders anregende Raumformen,
ausgehend von dem bodenseitigen GuRasphaltestrich
in den Raum gestellt werden kénnen.

[0034] Ein nach dem Verfahren hergestellter GuR3-
asphaltestrich umfalit folgende Komponenten:

einen Gulasphaltestrich, welcher Bitumen als Bin-
demittel und ein Gemisch von in der Korngrofie
abgestuften Mineralstoffen als Zuschlage enthalt;
und

in dem GufRasphaltestrich fest eingebundene, mit
der Oberflache des GuRasphaltestrichsplan
abschlieRend geschliffene Terrazzoelemente.

[0035] Ein Vorteil des erfindungsgemafRen Fuflbo-
dens besteht darin, dal® er wegen der Verwendung
eines GuRasphaltestrichs anstelle eines Zemente-
strichs bereits nach einigen Stunden, und nicht erst
nach mehreren Tagen ausgehartet ist und belastet wer-
den kann. Ferner bietet der erfindungsgemaRe Fulibo-
den die fiir Asphaltestriche typischen Vorteile guter
Warmeddmmung und hoher Schallddmmung.

[0036] Auferdem enthalt mit Bitumen als Bindemit-
tel hergestellter GuRasphalt keine Feuchtigkeit, so dal
im Gegensatz zur Verlegung eines Zementestrichs
keine weitere Feuchtigkeit in ein Gebaude eingebracht
wird, sondern im Gegenteil durch. die vom GuRasphalt
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wahrend des Erkaltens abgegebene Warme die erfor-
derliche Austrocknung umgebender wasserhaltiger
Baustoffe und Bauteile des Gebaudes geférdert wird.

[0037] Da der Gufdasphalt des erfindungsgemafRen
FuRbodens ein Gemisch von in der Korngré6Re abge-
stuften Mineralstoffen als Zuschlage enthalt, ist der Est-
rich dicht und porenfrei und bietet somit keinerlei
Hohlrdume, in denen sich Bakterien, Mikroben oder
Ungeziefer festsetzen kénnten.

[0038] Durch die in dem Gufasphaltestrich fest ein-
gebundenen und zum Zweck der besseren Begehbar-
keit mit der Oberflaiche des GufRasphaltestrichs plan
abschlieRend geschliffenen Terrazzoelementen erhalt
der erfindungsgemafie Fullboden nicht nur die gefor-
derte asthetische Erscheinung, sondern auch eine
erhohte Widerstandsfahigkeit und Abnutzungsfestig-
keit. Insbesondere kann der erfindungsgemafie Fulbo-
den vergleichsweise hohe punkiférmige Belastungen
ohne &uflere Deformation aufnehmen. Wahrend
Zementestriche aufgrund ihrer Sprédheit bei starken
punktférmigen Belastungen haufig brechen und GuRas-
phaltestriche in diesem Fall aufgrund ihrer Weichheit
haufig der Belastung nachgeben und an der Druckstelle
"einsinken", kénnen bei dem erfindungsgemafien Ful3-
boden die an der Oberflaiche des Estrichs plan
abschlieRend geschliffenen Terrazzoelemente, die aus
einem Material mit hoher Festigkeit gefertigt sind, hoher
punktférmige Belastungen aufnehmen und an den sie
umgebenden, weicheren GuRasphalt lber ihre verhalt-
nismafig grofle Kontaktflache im Inneren des Estrichs
weitergeben. Wegen des hohen Mineralzuschlagvolu-
mens im Estrich erhalt dieser eine weit hdhere Bela-
stungsfahigkeit als ein GufRasphaltestrich
herkdbmmlicher Art, ohne Beimischung von Mineralzu-
schlagstoffen. Der erfindungsgemaRe FuRboden ver-
eint somit die Harte eines Terrazzo- Zementfullbodens
mit der hohen Belastbarkeit eines Guasphaltestrichs.
[0039] AuRerdem ist der erfindungsgemalile, plan
geschliffene FuRboden im Vergleich zu einem Ublichen
Gulasphaltestrich besonders pflegeleicht und ent-
spricht damit den Erfordernissen von Sauberkeit und
Hygiene in Wohnbereichen.

[0040] Besonders einfach ist die Herstellung eines
derartigen erfindungsgemafRen FuRbodens dann, wenn
die Terrazzoelemente von als Zuschlage eingesetztem
Mineralstoffsplitt gebildet sind. In diesem Fall entfallt
also das Hineinmischen separater Terrazzoelemente in
den GuRasphalt, da der ohnehin im GuRasphalt als
Zuschlag eingesetzte Mineralstoffsplitt, z. B. Morane-,
Gabbro-, Basalt-, Granit- oder Quarzit-Splitt die Terraz-
zoelemente bildet. Die Wahl eines bestimmten Splitts
erfolgt im wesentlichen nach asthetischen Gesichts-
punkten.

[0041] Fir unterschiedliche optische Gestaltungen
des erfindungsgemafien FulRbodens koénnen unter-
schiedliche Materialien fir die Terrazzoelemente aus-
gewahlt werden:

So kann die Herstellung eines erfindungsgemafen
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FuRbodens mit "klassischem Terrazzoeffekt" dadurch
erfolgen, daB} als Terrazzoelemente Steine vorgesehen
sind. Hierzu zahlt auch der Fall einer Verwendung von
Marmor-Terrazzoelementen.

Zur Erzielung besonderer optischer Effekte, z. B.
besonderer Licht-Reflexionen, ist es aber auch maoglich,
daR als Terrazzoelemente Metallstlicke vorgesehen
sind oder daB als Terrazzoelemente Glasstiicke vorge-
sehen sind. Je nach zu erwartender Belastung des
FuRRbodens kann vorgesehen sein, daf} als Bitumen ein
Hochvakuumbitumen vorgesehen ist. Dieses auch als
Hartbitumen bezeichnete Bindemittel des Gufasphalts
verleiht dem Estrich eine besonders hohe Festigkeit.

[0042] Der Einbau des erfindungsmaRen Fulbo-
dens im Gebdude kann bei einer besonders preiswer-
ten Ausfiihrungsform derart erfolgen, dald er auf einer
Trennlage, z. B. einer Lage Rohglasvlies, unmittelbar
auf dem Rohfuf3boden verlegt wird.

[0043] Alternativ kann der erfindungsgemafe Guf3-
asphaltestrich mit Terrazzoelementen aber auch derart
ins Gebaude eingebaut sein, dal er auf einer warme-
und/oder trittschallddmmenden Unterlage verlegt ist. In
diesem Fall werden also die glinstigen Warme- und
Schallddammeigenschaften des Gufasphalts durch die
darunterliegende Schicht verstarkt.

[0044] Die Dicke des erfindungsgemaRen Gufas-
phaltestrichs mit Terrazzoelementen kann nach der zu
erwartenden Belastung des FuRbodens gewahlt wer-
den. Typischerweise weist er eine Dicke zwischen 25
mm und 35 mm auf.

[0045] Die guten Warmedamm- und Trittschall-
dammeigenschaften des erfindungsgemafen GulRas-
phaltestrichs mit Terrazzoelementen kénnen dadurch
weiter verbessert werden, dall er als schwimmender
Estrich ausgelegt ist. Der erfindungsgemafie Fullboden
besitzt in diesem Fall keine feste Verbindung mit
angrenzenden Bauteilen, z. B. Wanden oder Rohren.
[0046] Dies wird bei einer derartigen Gestaltung
gewahrleistet, indem ein Randstreifen, z.B. bestehend
aus Wellkarton oder Mineralwolle zwischen GuRasphalt
und Wand eingebaut wird, der oder die vor dem
Abschleifen des GuRasphaltbodens wieder entfernt
werden und stattdessen ein wasserabweisender PU-
Schaum in den Zwischenraum eingebracht wird, um die
darunter liegende Warmedammung vor Feuchtigkeit
von oben zu schitzen.

[0047] Wie oben als Vorteil der Verwendung von
GuRasphalt gegeniber der Verwendung von Zement
erlautert wurde, kann der erfindungsgemafie Fullboden
bereits einige Stunden nach seiner Herstellung unmit-
telbar belastet, insbesondere begangen werden. Es ist
aber auch mdglich, dal nach dem oben beschriebenen
NaRschleifen des erfindungsgeméafRen FulRbodens auf
seiner Oberflache eine Nachbehandlungsschicht vorge-
sehen ist.

[0048] Eine derartige Schicht kann der weiteren
asthetischen Verbesserung des erfindungsgemaRen
FuRbodens dienen. In einem solchen Fall kann z. B.
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vorgesehen sein, dal} die Nachbehandlungssicht eine
polierte Wachsschicht enthalt, um dem Ful3boden einen
besonderen Glanz zu verleihen.

[0049] Es, ist aber auch mdglich, dal® die Nachbe-
handlungsschicht ein Impréagnier und/oder Versiege-
lungsmittel enthalt, beispielsweise um den FulRboden
vor Ol, Benzin, bestimmten Chemikalien etc., zu schiit-
zen.

Die Erfindung wird im folgenden an bevorzugten Aus-
fuhrungsbeispielen anhand der Zeichnung erlautert. Es
zeigt:

Fig. 1 eine geschnittene Seitenansicht eines
erfindungsgemafRen Gufasphaltestrichs, der mit
seitlichen Randabstellungen und mit einer oberen
Nachbehandlungsschicht auf einer Unterlage in
einem Gebaude verlegt ist;

Fig. 2 eine geschnittene Seitenansicht eines
erfindungsgemaRen GuRasphaltestrichs, in wel-
chem die Terrazzoelemente von Uber das Estrich-
volumen homogen verteilten Teilen gebildet sind;

Fig. 3 eine geschnittene Seitenansicht eines
erfindungsgemalen GuRasphaltestrichs, in dem
die Terrazzoelemente ausschlieBlich von als
Zuschlage im Gufasphalt eingesetztem Mineral-
stoffsplitt gebildet sind;

Fig. 4 eine geschnittene Seitenansicht eines
erfindungsgemafen GuRasphaltestrichs, in dem
die Terrazzoelemente teilweise von als Zuschlage
eingesetztem Mineralstoffsplitt und teilweise von in
die Oberflache eingefiigten Teilen gebildet sind;

Fig. 5 eine Draufsicht auf einen erfindungs-
gemalen GuRasphaltestrich, an dessen Oberfla-
che alle Terrazzoelemente homogen verteilt sind:
und

Fig. 6 eine Draufsicht auf einen erfindungs-
gemalen GuRasphaltastrich, an dessen Oberfla-
che inhomogen eingefiigte Teile ein Muster bilden.

[0050] Die nicht maRstabsgerechte Fig. 1 erlautert
als geschnittene Seitenansicht schematisch die Anord-
nung eines erfindungsgemalen GuRasphaltestrichs 10
in einem Gebaude. Der GufRasphaltestrich 10 ist auf
einer Unterlage 12 verlegt, welche wiederum auf einem
Rohfuflboden 14 des Gebaudes angebracht ist. Die
Unterlage 12 kann eine Trennlage, z. B. aus Rohglasv-
lies, sein. Es kann sich aber je nach Gebaudeart bei der
Zwischenlage 12 auch um eine warme- und/oder tritt-
schallddmmende Schicht handeln. Die Warme- und
Trittschallddmmeigenschaften des erfindungsgemafen
GulRasphaltestrichs 10 werden hierdurch weiter ver-
starkt, z. B. fir eine Verwendung in Wohngebéauden.

[0051] In der in Fig. 1 dargestellten Ausflihrungs-
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form ist der erfindungsgemafie GuRasphaltestrich 10
als schwimmender Estrich ausgelegt, d. h. er besitzt
keinen direkten Kontakt mit den Seitenwanden 16 des
Gebaudes, sondern ist von diesen durch Randabstel-
lungen 18 isoliert. Diese Randabstellungen 18 kénnen
beispietsweise aus wasserabweisendem PU-Schaum
gebildet sein, wodurch nicht nur die Entstehung von
Schallbriicken zwischen dem Estrich 10 und den Sei-
tenwanden 16 verhindert wird, sondern zusatzlich die
Gefahr des Eindringens von Feuchtigkeit in den Estrich
10 Uber die Seitenwande 16 verringert wird.

[0052] Man erkennt in der nicht maRstabsgerech-
ten Fig. 1 ferner eine Nachbehandlungsschicht 20 auf
dem Estrich 10. Im Fall von Wohngebduden oder
Geschéftsgebauden kann es sich bei dieser Nachbe-
handlungsschicht 20 zweckmafRigerweise um eine
polierte Wachsschicht, die dem FuRboden einen beson-
deren Glanz verleiht, oder um eine Antirutschschicht
handeln. Im Fall eines fur technische Zwecke in einem
Industriegebdude benutzten GuRasphaltestrichs 10
kann die Nachbehandlungsschicht 20 zuséatzlich oder
alternativ Impragnier- und/oder Versiegelungsmittel ent-
halten, wodurch der Fu3boden je nach Bedarf vor 0l
Benzin, bestimmten Chemikalien etc. geschiitzt werden
kann, um Beschadigungen durch derartige Stoffe zu
vermeiden und die Lebensdauer des FuBbodens somit
zu erhéhen.

[0053] Fig. 2 zeigt eine geschnittene Seitenansicht
eines erfindungsgemaflen GuRasphaltestrichs 10, in
welchem die Terrazzoelemente 10B', 10C' teilweise von
den als Zuschlage eingesetzten Mineralstoffsplitten
10B mit typischen KorngréRen zwischen 2 mm und 5
mm und einem typischen Massenanteil von ca. 35 %
des Estrichs und teilweise von zusétzlich eingefligten.
Uber das Estrichvolumen verteilten Teilen 10C gebildet
sind. Beide Arten von Teilen 10B und 10C sind homo-
gen Uber das Estrichvolumen verteilt, da sie jeweits vor
dem GielRen des Estrichs 10 in den GuRlasphalt hinein-
gemischt wurden, und sind in die sie umgebende
Mischung 10A aus Bitumen, Fiiller und Sand fest einge-
bunden. Fuller und Sand bezeichnen dabei in der flr
GuRasphalt Gblichen Weise Mineralstoffe mit Korngré-
Ren von unter ca. 0,09 mm bzw. zwischen ca. 0,09 mm
und 2;0 mm. Das in Fig. 2 gewahlte GréRenverhaltnis
zwischen Mineralstoffsplitt 10B und zusatzlich einge-
fugten Teilen 10C dient ausschlieflich der besseren
Unterscheidbarkeit der beiden Arten von Teilen. In der
Praxis sind auch andere Grofienverhaltnisse zwischen
Mineralstoffsplitten 10b und zusatzlich eingefligten Tei-
len 10C moglich. Aus asthetischen Grinden erweist
sich aber ein ungefahr gemaf Fig. 2 gewahltes GréRRen-
verhaltnis haufig als zweckmaRig, So liegt bei "klassi-
schen" Terrazzobéden auf Zementbasis die typische
KorngréfRe der Terrazzoelemente 10C' oft zwischen
ca.8 mm und 16 mm.

[0054] Als Sonderfall eines erfindungsgemaflen
GufRasphaltestrichs 10, bei dem die die Terrazzoele-
mente 10B', 10C' bildenden Teile 10B, 10C homogen
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Uber das Estrichvolumen verteilt sind, zeigt Fig. 3 einen
Estrich 10, bei dem die Terrazzoelemente ausschlieR-
lich von als Zuschlage eingesetztem Mineralstoffsplitt
10B' gebildet sind. Es handelt sich bei dieser Ausfih-
rungsform also um einen GufRasphaltestrich, bei wel-
chem nach dem Erkalten und Erstarren die
Bitumenschicht, die sich durch das Glatten mit Streich-
brettern an der Oberflache gebildet hat, durch NaR-
schleifen mit einer Diamantschleifmaschine solange
abgetragen worden ist,. bis die ohnehin im GuRasphalt
vorgesehenen Mineralstoffsplitte 10B an der Oberfla-
che plan abschlieRend freigelegt sind und somit als Ter-
razzoelemente 10B' sichtbar werden.

[0055] Die in Fig. 2 dargestellte Ausfiihrungsform
ist zwar besonders einfach herzustellen, da die zusatz-
lichen Terrazzoelemente 10C' vor dem Giellen des
GuRasphaltestrichs 10 in den GuBasphalt hineinge-
mischt werden kénnen, das Material fir die zusatzli-
chen Terrazzoelemente 10C' wird jedoch nicht effektiv
genutzt, da nur ein Bruchteil der in den GuRasphalt ,a
hineingemischten Teile IOC letztlich tatséchlich an der
Oberflache des Estrichs 10 als Terrazzoelemente 10C'
zu sehen ist. Werden fiir die zusatzlichen Terrazzoele-
mente 10C' preiswerte Stoffe, wie z. B. gewdéhnliche
Steine, Metallstiicke oder Glasstlicke vorgesehen, so
kann diese "Verschwendung" hingenommen werden.
Im Falle von &sthetisch besonders ansprechenden
erfindungsgemalen GufRasphaltestrichen 10, bei
denen z. B. Marmorsteine als zusatzliche Terrazzoele-
mente 10C' eingesetzt werden, ist eine solche Ver-
schwendung jedoch zu vermeiden.

[0056] Fig. 4 zeigt eine Ausflihrungsform eines
erfindungsgemalen GuRasphaltestrichs 10, bei dem
eine derartige Verschwendung vermieden ist, indem die
zusatzlichen Terrazzoelemente 10C' nicht vor dem Gie-
3en des Estrichs 10 in den GuRasphalt hineingemischt
worden sind, sondern nach dem Gief3en in die Oberfla-
che des noch warmen Guflasphalts eingefiigt und leicht
angedriickt worden sind. Auch ein derartiger Estrich 10
wird nach dem Erkalten und Erstarren solange abge-
schliffen, bis die zusatzlich eingefiigten Terrazzoele-
mente 10C' plan mit der Oberflache des Estrichs 10
abschlieRen. Durch dieses Schleifverfahren werden
auch Mineralstoffsplitte 10B, die urspringlich nur im
Volumen des an der Oberflache mit einer geschlosse-
nen Bitumenschicht hergestellten Estrichs vorhanden
waren, plan abschlieBend an der Oberflache des Est-
richs 10 als Terrazzoelemente 10B' freigelegt.

[0057] Wie die in den Fig. 2 bis 4 erlauterten Aus-
fuhrungsformen zeigen, sind bei den erfindungs-
gemalen GuRasphaltestrichen 10 stets die im
GulRasphalt als Zuschlage enthaltenen Mineralstoff-
splitte 10B an der Oberflache plan abschlieffend freige-
legt. Beim Blick auf einen erfindungsgemafien
GuRasphaltestrich 10 bilden die Mineralstoffsplitte 10B
daher an der Oberfidche stets eine homogene Vertei-
lung von Terrazzoelementen 10B'. Das optische
Gesamterscheinungsbild des Estrichs 10 lalt sich aber
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durch die Anordnung der zusétzlich eingefligten Terraz-
zoelemente 10C' auf unterschiedliche Weise gestalten.

[0058] Fig. 5 zeigt eine Draufsicht auf einen
erfindungsgeméaflen GuRasphaltsstrich 10, bei wel-
chem nicht nur die Mineralstoffsplitte 10B', sondern
auch die zusatzlichen Terrazzoelemente 10C' homogen
Uber die Oberflache des Estrichs verteilt sind. Eine sol-
che homogene Verteilung der Elemente 10C ergibt sich
bei der in Fig. 2 dargestellten Ausflihrungsform eines
Estrichs 10, bei der die Elemente 10C' vor dem GielRen
des Estrichs 10 in den GuRiasphalt hineingemischt wor-
den sind, zwangslaufig. Das Erscheinungsbild des
erfindungsgemaRen Estrichs 10 wird in einem solchen
Fall im wesentlichen durch die GroRenverhaltnisse zwi-
schen den Mineralstoffsplitten 10B' und den zusatzli-
chen Terrazzoelamenten 10C', dem Verhéltnis ihrer
Konzentrationen sowie durch ihre unter Umsténden
unterschiedlichen Farben, Reflexionseigenschaften und
dergleichen gestaltet.

[0059] Bei der in Fig. 4 dargestellten Ausflihrungs-
form. bei der die zusatzlichen Terrazzoelemente 10C'
nach dem GieRen des Estrichs 10 in dessen Oberflache
hineingedriickt werden, sind jedoch zusétzliche astheti-
sche Gestaltungsmoglichkeiten gegeben. Wie Fig. 6
zeigt, kann in diesem Fall nadmlich durch die Anordnung
der zusatzlichen Terrazzoelemente 10C' in der Estrich-
oberflache jedes beliebige Muster auf dem Boden her-
gestellt werden. In Fig. 6 ist dies anhand eines
Ausschnitts aus einer durch die Terrazzoelemente 10C'
gebildeten Sagezahnkurve erlautert. Der erfindungsge-
maRe Gulasphaltestrich 10 mit Terrazzoelementen
10B', 10C' kann also fiir &sthetisch ansprechende Ful3-
bdden mit mosaikéhnlichen Darstellungen in Wohnrau-
men, Geschaftsgebduden etc. genutzt werden.

[0060] Der GuRasphaltestrich 10 mit Terrazzoele-
menten 10B', 10C' ist nicht auf die hier beispielhaft
beschriebene Verwendung in Wohnrdumen, Geschafts-
gebauden oder Industriegebduden beschrankt. Er kann
vielmehr Uberal) dort verwendet werden, wo ein asthe-
tisch ansprechender, fugenloser FuBboden aus leicht
verfigbaren Materialien bendtigt wird, der bereits kurze
Zeit nach seiner Verlegung belastbar, insbesondere
begehbar, ist und bei dem spater durch extreme lokale
Belastungen entstehende mechanische Beschadigun-
gen durch ein Nachschleifen beseitigt werden kénnen.
Seine Verwendung kann somit auch fiir Terrassen, Gar-
tenwege, Parkplatze und dergleichen erfolgen. Ferner
kommen als zusétzlich in den Estrich 10 eingefligte Ter-
razzoelemente 10C' nicht nur die beispielhaft genann-
ten Steine, Metallstlicke oder Glasstliicke in Frage,
vielmehr kénnen hierzu Teile aus jedem Material ver-
wendet werden, welches eine fiir das Schleifen erfor-
derliche Mindestharte aufweist. So ist z. B. auch die
Verwendung entsprechender Kunststoffteile als zusatz-
lich eingeflgte Terrazzoelemente 10C' méglich.
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Zeichnungslegende

[0061]

10 GuRasphaltestrich

10A Mischung

10B Mineralstoffsplit

10B' Terrazzoelement

10C Teile

10C' Terrazzoelement

12 Unterlage, Zwischenlage
14 RohfulRboden

16 Seitenwand

18 Randabstellung

20 Nachbehandlungsschicht
Patentanspriiche

1. Verfahren zur Herstellung eines GuRasphalte-
strichs mit folgenden Verfahrensschritten:

a. im Mischwerk werden dem fliissigen Asphalt
Mineralzuschlagstoffe zugemischt

b. die Mischung wird auf die Baustelle ver-
bracht und auf den Rohfuflboden vergossen

c. die noch heiRe Oberflache des vergossenen
Estrichs wird mit einem Feinsand abgerieben
und mit einer Streichrakel geglattet

d. auf die geglattete Oberflaiche wird eine
selbstaushértende Kunststoffversiegelung auf-
gebracht

e. die versiegelte Oberflache wird in einem
ersten Schleifgang grob geschliffen

f. in einem zweiten Schleifgang wird feiner
geschliffen

g. nach dem letzten Schleifgang wird die Ober-
flaiche gewachst oder versiegelt und/oder
poliert

2. \Verfahren zur Herstellung eines GuRasphalte-
strichs mit folgenden Verfahrensschritten:

a) im Mischwerk werden dem flissigen Asphalt
Mineralzuschlagstoffe zugemischt

b) die Mischung wird auf die Baustelle ver-
bracht und auf den Rohfulboden vergossen

c) in die noch heile Masse des vergossenen
Estrichs werden noch zusétzliche Dekorations-
elemente eingedriickt

d) die noch heilRe Oberflache des vergossenen
Estrichs wird mit einem Feinsand abgerieben
und mit einer Streichrakel geglattet

e) auf die geglattete Oberflaiche wird eine
selbstaushartende Kunststoffversiegelung auf-
gebracht

f) die versiegelte Oberflache wird in einem
ersten Schleifgang grob geschliffen

g) in einem zweiten Schleifgang wird feiner
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geschliffen

h. nach dem letzten Schleifgang wird die Ober-
flaiche gewachst oder versiegelt und/oder
poliert

3. Verfahren zur Herstellung eines GuRasphalte-

strichs mit folgenden Verfahrensschritten:

a) im Mischwerk werden dem flissigen Asphalt
Mineralzuschlagstoffe zugemischt

b) die Mischung wird auf die Baustelle ver-
bracht und auf den RohfuRboden vergossen

c) die noch hei3e Oberflache des vergossenen
Estrichs wird mit einem Feinsand abgerieben
und mit einer Streichrakel geglattet

d) die geglattete Oberflache wird in einem
ersten Schleifgang geschliffen

e) auf die geglattete und geschliffenene Ober-
flache wird eine selbstaushartende Kunststoff-
versiegelung aufgebracht

f) die versiegelte Oberflaiche wird in einem
zweiten Schleifgang grob geschliffen

g) in einem dritten Schleifgang wird feiner
geschliffen

h) nach dem letzten Schleifgang wird die Ober-
flache gewachst oder versiegelt und/oder
poliert

Verfahren nach einem der Anspriiche 1-3, dadurch
gekennzeichnet, dal® in dem Arbeitsgang a) die
Mineralzuschlagstoffe in einem Korngréfienbereich
von etwa 3 bis 8 mm hinzugemischt werden.

Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dall die Zumischung der Mineralzu-
schlagstoffe bis zu einem Volumen-Verhaltnis von
50% zum GuRasphalt erfolgt.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1-3, dadurch
gekennzeichnet, daf} der im Arbeitsgang c) verwen-
dete Feinsand eine Kérnung im Bereich von 0,3 bis
0,8 mm hat.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1-3, dadurch
gekennzeichnet, da® der erste Schleifgang mit Dia-
mantscheiben einer Kérnung von etwa 10 bis 40
erfolgt und dal} die Kunststoffversiegelung im
wesentlichen flachig abgetragen wird und nur noch
im Bereich der oberflaichennahen Terrazzoele-
mente verbleibt.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1-3, dadurch
gekennzeichnet, dal® der zweite Schleifgang mit
einer Kérnung von etwa 120 erfolgt.

Verfahren nach einem der Anspriiche 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet, da sich weitere Schleif-
gange mit Kérnungen von 220 bis 400 anschlieRen.
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10.

1.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1-9, dadurch
gekennzeichnet, dal® nach jedem Schleifgang die
Oberflache nal® abgereinigt wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1-10, dal} die
Schleifgdnge unter Wasserzufuhr nal3-in-nal} aus-
gefuhrt werden.

Verfahren nach einem der Anspriche 1-11,
dadurch gekennzeichnet, da nach dem letzten
Schleifgang die Oberflache nall abgereinigt und
anschlieRend versiegelt wird.

GuBasphaltestrich mit Terrazzoelementen zur Ver-
wendung als unmittelbar belastbarer, insbesondere
begehbarer, FuBboden, umfassend:

- einen GulRasphaltestrich (10), welcher Bitumen
als Bindemittel und ein Gemisch von in der
Korngréfle abgastuften Mineralstoffen als
Zuschlage enthalt; und in dem Gufiasphalte-
strich (10) fest eingebundene, mit der Oberfla-
che des Gulasphaltestrichs (10) plan
abschlieRend geschliffene Terrazzoelemente
/10B', 10C").

GuRasphaltestrich nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, daR is die Terrazzoele-
mente(10B',10C")wenigstens teilweise von Uber
das Estrichvolumen verteilten Teilen (108, 10C)
gebildet sind.

GuRasphaltestrich nach Anspruch 14, dadurch
gekennzeichnet, dall die Terrazzoelemente (10B")
von als Zuschlagen eingesetztem Mineralstoffsplitt
(10B) gebildet sind.

GuRasphaltestrich nach Anspruch 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet, dall die Terrazzoele-
mente (10B', 10C') wenigstens teilweise von in die
Oberflache des GufRasphaltestrichs eingefligten
Teilen (10C'") gebildet sind.

GuBasphaltestrich mit Terrazzoelementen nach
einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dal} als Terrazzoelemente (10C")
Steine vorgesehen sind.

GuRasphaltestrich mit Terrazzoelementen nach
einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dal} als Terrazzoelemente (10C")
Metallstlicke vorgesehen sind.

GuBasphaltestrich mit Terrazzoelementen nach
einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dal} als Terrazzoelemente (10C")
Glasstlicke vorgesehen sind.
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GuRasphaltestrich nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dal} als
Bitumen ein Hochvakuumbitumen vorgesehen ist.

GuRasphaltestrich mit Terrazzoelementen nach
einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dal} er auf einer feuchtigkeitsaus-
gleichender Unterlage (12) zwecks Ausgleichs von
Dampfdruckunterschieden auf einem Rohfuliboden
(14) verlegt ist.

GulRasphaltestrich mit Terrazzoelementen nach
einem der Anspriche 1 bis B, dadurch gekenn-
zeichnet, dal® er auf einer warme- und/oder tritt-
schallddmmenden Unterlage (12) verlegt ist.

GuRasphaltestrich mit Terrazzoelementen nach
einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dal. er eine Dicke zwischen 25
mm und 35 mm aufweist.

GufRasphaltestrich mit Terrazzoelementen nach
einem der vorhergehendan Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dafl auf seiner Oberflache eine
Nachbehandlungsschicht (20) vorgesehen ist.

GufRasphaltestrich mit Terrazzoelementen nach
Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dal} die
Nachbehandlungsschicht (20) eine polierte Wachs-
schicht enthalt.

GulRasphaltestrich  mitlerrazzoelementen  nach
Anspruch 24 oder 25, dadurch gekennzeichnet,
dal die Nachbehandlungsschicht (20) ein Impra-
gnier- und / oder Versiegelungsmittel enthalt.
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