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Fenstergewinde mit Fensterrahmen.

@ Das Fenstergewénde (1) mit Fensterrahmen ist fiir ‘2 3 . 2 - ]/‘
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und nimmt den Fensterrahmen (6) auf. Das Gewinde . ’\55 ; ;
besteht aus einem Innenrahmen (3) und einem Aussenrah- g

men (2), zwischen denen ein mit Polystyrol-Hartschaum- Wf—h °
stoff (13) ausgefiillter Spalt (4) angeordnet ist. Dieser Spalt v [ 5
(4) wird auf der Innenseite vom Fensterrahmen (6) abge- ' )
deckt. Zur Verbindung der beiden Rahmen (2 und 3) die-
nen Verbundklammern aus V4A-Material. Obwohl das
neue Fenstergewdnde im wesentlichen aus Beton besteht,
wird der Wirmeiibergang im Bereich der Fensteroffnung
stark reduziert. L
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PATENTANSPRUCHE

1. Aus Beton bestehendes Fenstergewinde mit einem Fen-
sterrahmen fiir Kellerrdume, wobei das Gewinde rahmenar-
tig gestaltet ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Gewinde
(1) aus einem Aussen- und einem Innenrahmen (2, 3) besteht,
die miteinander einen Spalt (4) begrenzen, in dem Wirmeiso-
liermaterial angeordnet ist, dass zur mechanischen Verbin-
dung der beiden Rahmen (2, 3) Stifte (5) aus nichtrostendem
Stahl vorgesehen sind, deren Enden je in einen der Rahmen
eingreifen, und dass das Wirmeisoliermaterial auf der Innen-
seite vom Fensterrahmen (6) abgedeckt ist.

2. Fenstergewénde mit Fensterrahmen nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass je zwei Strahlstifte (5) zu einer
haarnadelartigen Klammer verbunden sind.

3. Fenstergewinde mit Fensterrahmen nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass am Spalt (4) an einem
der Rahmen (2, 3) ein Anschlag (7) fiir den Fensterrahmen (6)
vorgesehen ist.

4. Fenstergewénde mit Fensterrahmen nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Fensterrahmen (6)
einstiickig mit dem Gewinde (1) gefertigt ist.

5. Fenstergewinde mit Fensterrahmen nach einem der
Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass beide Rah-
men (2, 3) eine das Gewiinde (1) umgebende Nut (8) begren-
zen, die mit Wirmeisoliermaterial ausgefiillt ist.

Die Erfindung betrifft ein aus Beton bestehendes Fenster-
gewidnde mit einem Fensterrahmen fiir Kellerrdume, wobei
das Gewinde rahmenartig gestaltet ist.

In der DE-OS 26 57 470 ist ein Fenstergewinde mit Fen-
ster beschrieben, das eine Ausbildung gemiss dem Oberbe-
griff des Patentanspruches aufweist. In das Fenstergewénde
konnen dabei verschiedene Fensterrahmen eingesetzt werden.
Derartige Fenstergewénde bringen eine wesentliche Erleich-
terung und Vereinfachung bei der Bildung von Fenstersff-
nungen fiir untergeordnete Réume wie zum Beispiel Garagen,
Schuppen, Abstellrdumen, Kellern oder dgl. Das Fensterge-
winde bildet die Schalung, so dass keine besonderen zusétzli-
chen Massnahmen notwendig sind. Nach dem Ausschalen ist
die Fensteroffnung fertiggeformt und muss nicht besonders
verputzt werden. Es ist nur noch das Fenster bzw. der Fen-
sterrahmen einzusetzen. Fenstergewinde dieser Art kénnen
sowohl in herkémmlichem Mauerwerk, beispielsweise aus
Ziegelsteinen, angewandt werden als auch bei Schiittbau-
weise.

Von Nachteil ist jedoch, dass das aus Beton bestehende
Fenstergewidnde eine Warmebriicke bildet. Gerade durch den
Umstand, dass das Fenstergewiinde als Fertigteil gefertigt
wird, werden Lufteinschliisse weitgehend vermieden und
dementsprechend ist die Wirmeleitfiahigkeit verhéltnismassig
8ross.

In der DE-OS 28 53 968 wird ein Fenstergewinde vorge-
schlagen, das ebenfalls als verlorene Schalung verwendbar ist.
Dieses Fenstergewinde besteht aus Kunststoff und ist in
besonderer Weise ausgebildet. Die Wirmeleitfahigkeit von
Kunststoff ist wesentlich geringer als von Beton, insbeson-
dere wenn dieser durch die Anwendung von Vibrationsein-
richtungen besonders verdichtet wurde.

Von Nachteil ist bei einem solchen Gewinde jedoch, dass
die Herstellung verhiltnismissig aufwendig ist, wobei zu
beachten ist, dass bestimmte Wandstirken wegen der Gefahr
der Beschiddigung nicht unterschritten werden kénnen und
dass dariiber hinaus besondere Massnahmen zur Veranke-
rung des Kunststoffes im umgebenden Mauerwerk getroffen
werden miissen.

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, ein aus Beton beste-
hendes Fenstergewénde mit einem Fenster der eingangs
beschriebenen Art dahingehend weiterzuverbessern, dass bei
Beibehaltung der typischen Vorteile eines Fenstergewindes

s aus Beton der Wirmeiibergang im Gewiinde wesentlich ver-
ringert wird. Zur Losung dieser Aufgabe wird vorgeschlagen,
dass das Gewidnde aus einem Aussenrahmen und einem
Innenrahmen besteht, die miteinander einen Spalt begrenzen,
in dem Wirmeisoliermaterial angeordnet ist, dass zur mecha-

10 nischen Verbindung der beiden Rahmen Stifte aus nichtro-
stendem Stahl vorgesehen sind, deren Enden je in einen der
Rahmen eingreifen, und dass das Wirmeisoliermaterial auf
der Innenseite vom Fensterrahmen abgedeckt ist.

Durch die Erfindung wird eine iiberraschend einfache

15 Losung gefunden. Das Gewénde kann nach wie vor als
Betonfertigteil hergestellt werden. Beim Einbau auf der Bau-
stelle entstehen daher keine Probleme. Nach dem Ausschalen
sind keine Nacharbeiten notwendig. Das Wérmeisoliermate-
rial im Spalt zwischen den beiden Rahmen verhindert jedoch

20 einen Wirmeiibergang vom Aussenrahmen zum Innenrah-
men.

Durch die Stahlstifte aus nichtrostendem Stahl wird dabei
eine sichere mechanische Verbindung zwischen den beiden
Rahmen erhalten. Die Verwendung von nichtrostendem Stahl

25 hat dabei den Vorteil, dass keine Korrosionsprobleme auftre-
ten, dariiber hinaus ergibt sich der weitere Vorteil, dass nicht-
rostender Stahl eine schlechtere Warmeleitung hat als norma-
ler Baustahl. Der unvermeidbare Wirmeiibergang in den
Stahlstiften bleibt daher vergleichsweise sehr gering.

30 Ein wesentliches Element der Erfindung besteht darin,
dass der Fensterrahmen den Spalt auf der Innenseite abdeckt.
Da der Fensterrahmen in der Regel aus Holz oder aus Kunst-
stoff besteht, ergibt sich beim Fensterrahmen keine zusitzli-
che Wirmebriicke. Auch werden besondere Massnahmen ver-

35 mieden, die zur Abdeckung des Spaltes auf der Innenseite
notwendig wiren. Werden andere Materialien fiir den Fen-
sterrahmen angewandt, ist dies ebenfalls mglich, ohne dass
dadurch die Vorteile der Erfindung beeintrichtigt wiirden.

Im allgemeinen empfiehlt es sich, wenn je zwei Stahlstifte

40 zu einer haarnadelartigen Klammer verbunden sind, wie diese
als Verbundnadel im Bauwesen bekannt sind. Bei der Herstel-
lung des Gewiéndes konnen diese Verbundnadeln nach Auf-
bringung des Wirmeisolierwerkstoffes einfach eingesteckt
werden, so dass eine sichere Verbindung zwischen beiden

45 Rahmen erhalten wird.

Es empfiehlt sich, wenn am Spalt an einem der Rahmen
ein Anschlag fiir das Fenster vorgesehen ist.

Bei der besonderen Ausbildungsform der Erfindung ist
der Fensterrahmen einstiickig mit dem Gewénde gefertigt,

50 wobei dann der Fensterrahmen noch in gewissem Umfange
zur mechanischen Verbindung der beiden Rahmen beitrégt.

Giinstig ist es ferner, wenn beide Rahmen eine das
Gewinde umgebende Nut begrenzen, die mit Wirmeisolier-
material ausgefiillt ist.

55 Im allgemeinen empfiehlt es sich bei der Erfindung Poly-
styrol-Hartschaumstoff zu verwenden, ohne dass die Erfin-
dung auf dieses Warmeisoliermaterial beschrinkt wire.

In der Zeichnung ist ein Ausfithrungsbeispiel der Erfin-
dung schematisch dargestellt.

60  Das Fenstergewinde 1 ist in einem horizontalen Schnitt
dargestellt. Das Gewinde besteht aus den beiden Rahmen 2
und 3, wobei der Rahmen 2 den Aussenrahmen und der Rah-
men 3 den Innenrahmen bildet. Jeder Rahmen besitzt fiir sich
Armierungen, wobei im gezeigten Ausfithrungsbeispiel die

65 Armierungen als Drahtgeflecht gestaltet sind. Die Armierung
im Rahmen 2 ist mit 10 diejenige im Rahmen 3 mit 9 bezeich-
net.

Zwischen den Rahmen 2 und 3.befindet sich der Spalt 4,
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der durch das Wirmeisoliermaterial 13 ausgefiillt ist. Hier Gesamtquerschnitt un deren Warmeleitfahigkeit vergleichs-
findet vorzugsweise Polystyrol-Hartschaumstoff Verwendung.  weise gering ist.

Die Stifte 5 dienen zur mechanischen Verbindung der bei- Es ist klar, dass anstelle des angegebenen V4A-Materials
den Rahmen 2 und 3. Diese Stifte bestehen aus V4A-Material,  prinzipiell auch andere Materialien fiir die Erfindung ver-
beispielsweise einer Stérke von 2, 5 bis 3 mm. Diese Stifte 5 wendbar sind, wenn auch alle anderen bekannten Materialien
sind sowoh! im Rahmen 2 wie im Rahmen 3 verankert und im allgemeinen schlechtere Ergebnisse liefern, sei es dass
durchdringen das Isoliermaterial 13. geringere Festigkeitswerte, hohere Warmeleitwerke oder

Mit 11 ist eine haarnadelférmige Klammer gezeigt, die je hohere Materialaufwendungen hingenommen werden miiss-
zwei Stifte 5 miteinander verbindet. Bei der Herstellung wird ten.
in der Regel zuerst der Rahmen 3 eingeformt, dann das Iso-  ,,  Am Rahmen 2 ist ein Anschlag 7 angeformt, der eine

liermaterial 13 und anschliessend werden die Klammern 11 sichere Verbindung mit dem Fensterrahmen 6 ergibt. Der
eingebracht, bevor in der betreffenden Form der Rahmen 2 Fensterrahmen 6 besteht beispielsweise aus Holz oder auch
eingeformt wird. Kunststoff.

Mit ca. acht haarnadelartigen Klammern 11 l4sst sich eine Die Anwendung anderer Materialien ist nicht ausge-
gute Verbindung zwischen den beiden Rahmen 2 und 3 erhal- 5 schlossen, jedoch ist auch hier auf eine gute Isolationswir-
ten, welche Verbindung im eingebauten Zustand des Gewén-  kung zu achten. Der Rahmen 6 dichtet den Spalt 4 von innen
des auch ausreicht, um beispielsweise am Rahmen 2 einen ab.

Kellerlichtschacht anzuhédngen. Beim gezeigten Ausfiihrungsbeispiel ist der Rahmen 6

Auf der Aussenseite der Rahmen 2 und 3 ist eine Nut 8 gleichzeitig mit der Herstellung des Gewéndes in das
vorgesehen, die mit Isoliermaterial 12, also beispielsweise 20 Gewinde eingebaut worden. Die Anordnung kann aber auch
Polystyrol-Hartschaumstoff gefiillt ist. Es ist klar, dass auf derart getroffen sein, dass der Rahmen nachtriglich einge-
diese Weise der Wirmeiibergang vom Rahmen 2 zum Rah- setzt wird, wie dies von anderen Gewinden her bekannt ist.

men 3 stark verringert ist. Insbesondere wird der Warmeiiber-  In diesem Falle sind die Anschldge usw. sinngemass anzuord-
gang durch die Stifte 5 nur unwesentlich vergrossert, da deren  nen.
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