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(54) 내화성물질로 코팅된 과립의 실리콘 카바이드 연마입자 및 이것의 제조방법과 이것으로부터 
제조된 제품

요약

내용 없음.

표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

내화성물질로  코팅된  과립의  실리콘  카바이드  연마입자  및  이것의  제조방법과  이것으로부터  제조된 
제품

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명의 과립연마생성물을 제조하는데 사요하는 유동층장치의 도해.

제2도는 본 발명에 따른 연마입자의 확 한 단면도.

제3도는 연마한 단면위에 실리콘니트라이드를 코팅한 실리콘 카바이드 연마입자의 단면사진(100×).

제4도는  본  발명의  과립연마물질을  사용하여  제조한  연마원판의  연마성을  실험하기  위한  장치의 도
해.

[발명의 상세한 설명]

본  발명은  표면에  단단한  내화성물질의  코팅된  실리콘  카바이드  입자로  제조한  개선된 과립연마물질
과 그 연마물질이 포함된 연마제품에 관한것이다.

연마입자로  사용하는  실리콘  카바이드의  과립물질은비교적  값이싸고  유용하지만  이것에  의해 효과적
으로  마모되는  가공물에는  다소  한계가  있다.  실리콘  카바이드는  통상  주철,  여러가지  금속과 비금
속물질을  연마하는데  사용된다.  실리콘  카바이드는  연마하는  동안  발생하는  높은  내부표면온도에서 
강철과  강한  화학반응성을  갖기  때문에  강철의  연마에는  유용하지  못하다.  실리콘  카바이드로 강철
을  연마하는  개선하기  위하여  여러가지  방법이  시도되었으나  수정된  연마입자의  사용에  두드러진 개
선점을 주지 못하였다.

실리콘  니트라이드와  같은  다양한  내화성  물질  자체를  연마  물질로  사용하는것이  표적인데, 실리
콘  니트라이트  전부  혹은  일부에  의해  제조된  연마입자가  강철과  다른  가공물을  연마하는데 유용한
지 아닌지는 알 수 없다.
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실리콘  니트라이드로  코팅하여  개조된  연마입자가  제조  된다.  부분의  경우,  이러한  코팅은 연마가
공물을  형성하거나  개선된  방법에  의해  표면을  형성하는동안  용해된  금속의  공격으로부터 연마입자
를  보호한다.  조적으로,  본  발명에서는  실리콘  카바이드  입자가  처음에  금속  니트라이드로 코팅되
고  다시  알루미나로  코팅되지  않으면  이러한  조성(실리콘  카바이드  입자에  알루미나가  코팅된)이 개
선된 연마물질을 형성하기 못하는것이 발견되었다.

정교하게  부수운  카바이드와  니트라이드(실리콘  니트라이드와  같은)같은  고체의  입자를  유리로된 얇
은  필름에  의해  실리콘  카바이드나  알루미늄옥사이드  연마입자에  굳히는  것이  알려져  있다.  또한  본 
발명으로,  유리로  굳혀진  실리콘  니트라이드  입자로  코팅된  실리콘  카바이드  입자는  연마입자가 연
마원판에  혼합되거나  실험될때  사실상  코팅되지  않고  미처리된  실리콘  카바이드  연마입자와  같은 강
철에서의 연마작업성을 가지는 연마입자를 형성하게 된다.

여러가지  기질에  내화성물질을  증착시키는  것이  잘알려져  있음에도  불구하고  실리콘  카바이드 연마
과립에  금속  니트라이드나  카바이드를  포함하는  내화성  물질을  화학적으로  증착시키는  참고문헌들은 
잘 알려져 있지 않다.

본  발명에  따른  과립의  연마물질은  실리콘  카바이드  이며  그것의  각  입자는  완전히  내구성있게 접착
되어  부분적으로  덮여있으며,  바람직하게는  금속니트라이드나  카바이드를  포함하는  단단한 내화성물
지로  구성된  비-용융  코팅을  특징으로  한다.  적어도  코팅물질의  일부분은  실리콘,  티타늄,  알루미늄 
니트라이드나  옥시니트라이드  등과  같은  금속니트라이드  내화성  물질이나  실리콘  카바이드, 티타늄
카바이드 등과 같은 금속 카바이드 내화성물질을 포함한다.

여기서  사용하는  "내화성물질"이란  약  1650℃온도까지  저항성이  있는  세라믹물질을  말한다. "금속"
은  질소와  결합하여  니트라이드나  옥시니트라이드를  형성하거나  탄소와  결합하여  카바이드를 형성하
므로서  단단한  내화성물질을  얻을  수  있는  어떠한  금속이라도  된다.  "니트라이드"는  옥시 니트라이
드도  포함한다.  실리콘과  보론은  보통,  금속으로  분류되지  않지만  금속과  유사한  성질이  있기 때문
에  여기서는  금속의  정의안에  포함시킨다.  "완전한"이란것은  내화성물질이  입자에  부분적으로 코팅
되거나  완전히  코팅되었던간에  그  자체가  완전한것을  나타낸다.  "내구성의"란것은  연마작업을 두드
러지게  개선하기  위해  충분한  범위에  사용하는  동안  실리콘카바이드  입자의  표면에  남아있는  코팅을 
나타낸다.  "접착성의"란것은  코팅이  각  실리콘카바이드  입자의  표면에  체적으로  단단히  결합되어 
있는것을  나타낸다.   "비-용융"은  코팅물질을  녹이지  않고코팅에  사용하는  것을  나타낸다.  앞에서 
말한  항들은  코팅에  균열,  구멍  또는  다른  결함이  없음을  나타내지는  않는다.  사용에  있어서, 코팅
된  입자의  접촉부분이  미모되어  코팅물질과  중앙부분을  닿게하지만  입자의  다른  부분에는 코팅물질
이 남아있게된다.

실리콘카바이드  입자에  완전하고,  내구성있는  접착성의  바람직하게는  비용융의  내화성물질을 코팅하
기  위하여  코팅물질의  열적팽창과  실리콘  카바이드  기질의  열적팽창이  상 적으로  넓은  범위의 온도
에서  근접하게  일치하여야  상이한  팽창과  수축에  의한  실패를  줄일  수  있다.  이렇나  온도범위는 통
상적으로  생성온도  약  1400-1500℃와  보존온도  -40℃이하이다.  고유의  열적패창  또는  수축성질을 갖
는  다성분조성물이나  중간층을  이용하여  열적패창이나  수축으로부터  유도되는  스트레스를 완화시키
는 것이 가능하다. 이러한 구조는 접착성, 기계적 성질과 열전달특성을 개선하는데도 역시 
사용된다.  열적팽창계수의  제한된  불일치는  증착온도로  부터의  냉각시에  이로우며  코팅은  사실상 균
열의 파급을 방지해주는 스트레스 분포를 일어나게 한다.

적당한  내화성코팅은  실리콘  니트라이드나  티탄니움니트라이드의  조성물이나  알루미나  같은  다른 내
화성  물질을  포함하는  다성분  조성물이다.  실리콘  니트라이드-알루미늄  니트라이드-알루미늄 니트라
이드  조성물은  적당한  다성분코팅이다.  지금의  부분의  적당한  코팅은  실리콘  니트라이드를 기본적
으로 포함한다.

다음  단단한  내화성물질의  다성분코팅물질로  실리콘  카바이드  입자를  코팅하는  것  역시  가능하다. 
단일상이거나  다중상인  다성분코팅을  역시  증착시킬  수  있다.  두경우  모두  일정한  조성물이나 등급
을 갖느다.

등급이  매겨진  다성분계는  층마다  조성물의  비율이  변화한다.  등급이  매겨진  다성분계는  예를들어 
코팅의  한  부분으로  사용되며,  입자의  표면에서,  경계면에  수직방향으로  코팅된  입자의  표면까지 점
차적으로  농도가  증가하는  다른성분과  함께  하나의  단성분내화성  물질로부터  형성되며,  물질의 단성
분조성물이다. 다른 여러가지 등급의 혼합물이 잘알려져 있다.

코팅물질은 단단한 내화성물질이 아닌 흑연같은 다른 성분을 포함한다.

본  발명의  과랍연마물질은  개선된  성질의  연마제품을  생산하기  위하여  정상적으로  과립의 연마물질
을  포함하는  형태의  여러가지  제품에  더해진다.  예를들어,  본  발명의  과립연마물질은  코팅된 연마생
성물,  부직연마생성물과  회전숫돌과  같은  결합된  연마생성물내에  과립연마물질의  부분  혹은  전체를 
포함한다.  본  발명의  과립연마물질은  연마제품내의  전체연마물질로  사용하거나  비용을  감소시키고 
부가적 성질을 형성하거나 다른목적을 위해 다른 연마물질이나 비연마물질을 사용할 수 있다.

본  발명의  과립연마물질은  연마작업성을  현저하게  증가시키며,  특히  강철을  연마하기  위한  코팅된 
위연마원판에서  연마물질로  사용될때  통상적으로  처리되지않고  코팅되지  않은  실리콘  카바이드 연마
입자로 만든 연마원판보다 500% 또는 그 이상의 강철을 제거한다.

본  발명에  따른  과립연마물질은  유동조건하에  기체반응물로  부터의  단단한  내화성  코팅물질형성에 
이바지하는  온도까지  실리콘  카바이드  입자를  1차  가열하여  생성한다.  그러후  반응성  기체를 유동기
체에  부가한다.  유동기체를  포함하는  기체분위기와,  부분압에서의  반응물과  단단한  내화성물질의 완
전하고,  내구성있는  접착성의  표면코팅에  유익한  흐름속도는  체로  완전하게  각  입자를  코팅한다. 
코팅과정은  코팅물질을  용융하지  않고  완전하고,  내구성있는  접착성의  단단한  내화성  코팅을 형성하
기  위해  충분한  시간동안  유지된다.  유용한  연마과립은  일반적으로,  코팅이  평균입자  직경의 0.02%-

11-2

특1993-0007113



10%까지의 두께로 수행되었을때 얻어진다.

적당한 반응물들이 다음의 것들로 구성된 집단으로부터 선택되었다.

(a)  실리콘  할라이드와  암모니아  ;   (b)  티타늄  할라이드와  암모니아(또는  질소)  ;   (c)  알루미늄 
할라이드와  암모니아  ;   (d)  실리콘  할라이드,휘발성탄화수소와  수소  ;   (e)  티타늄  할라이드, 휘발
성  탄화수소와  수소  ;   (f)  알루미늄  할라이드와  산화기체  조성물  ;   (g)  실리콘  할라이드, 알루미
늄  할라이드와  암모니아  ;   (h)  실리콘  할라이드,  알루미늄할라이드,  암모니아의  산화기체조성물  ;   
(i)  실리콘  할라이드,  암모니아와  휘발성  탄화수소  ;   (j)  실리콘  할라이드,  휘발성실리콘 유기화합
물과  암모니아  ;   (k)  실리콘  할라이드,  티타늄  할라이드와  암모니아  반응  메카니즘과  평형은 개선
된  연마물질을  생산해내는  기체반응혼합물에  수소나  염화수소를  부가하는  것에  의해  영향  받는다. 
놀랍게도,  기체반응혼합물에  수소와  염소를  동시에  부가하는  것은  보다  현저히  개선된  생성물을 형
성한다.

바람직한 방법은 유동층내에 화학적 증착을 포함한다.

바람직한  방법에  있어서,  반응물은  실리콘  테트라크로라이드와  암모니아를  포함하며,  반응온도는  약 
1000℃에서  1600℃까지  (가장  바람직하게는  1350℃에서  1450℃)이며  바람직한  실리콘 테트라크로라
이드와  암모니아의  몰  비율은  1  :  1에서  부터  1  :  20까지이다.  보다큰  비율의  실리콘 테트라크로라
이드와  암모니아를  사용한  본  발명의  적정시간동안  제조되어진  코팅은  바람직한  몰비율로부터 제조
된  연마입자수준의  작업성을  갖지  못하는  반면,  이러한  연마입자의  개선된  작업성은  코팅도지  않고 
미처리된 실리콘 카바이드의 작업성에 비해 두드러진다.

코팅은  실리콘  티트라이드일  경우  가장  바람직한  온도보다  낮은  범위,  예를들어  1000℃-1200℃에서 
수행된다.  이러한  코팅된  연마입자는  통상적으로  코팅되지않고  미처리된  실리콘  카바이드에  비해 연
마성에  있어서  단지  보통의  개선점만  나타내지만  코팅후에  1400℃정도에서의  열처리(바람직하게는 
암모니아내에서)에 의해 코팅을 개선하여 완전한 연마입자를 생성하게 한다.

제1도에는  본  발명의  코팅된  실리콘  키바이드  연마물질을  생산하는데  사용하는  화학적 증착장치(1
0)를  보여주고  있다.  유동층내에서  화학적  증착에  의해  입자를  코팅하는  장치를  기술적으로  잘 알려
져  있다.  이  경우에,  장치는  통상적으로  필요한  온도에서  사용할  수  있는  직립의  길다란 반응튜브
(11)(멀라이트와  같은  적당한  물질로  형성된)를  가지며  밑쪽  끝부분에  T-튜브(12)와  같은 내부튜브
의  다중분출구,  예를들어,  2개의  내부분출구(13)과  (14)를  가지며  각각은  전기가열기(16)과  같은 가
열기구  안에  놓여있는  반응튜브(11)내의  반응영역(가열영역(17)로  규정함)으로  유동기체와 기체반응
물을  유입시켜서  가열된  영역(17)이  반응영역을  둘러싸도록  한다.  다른기체는  분리튜브,  예를들어, 
내부(20)을  가지는  튜브(19)로  유입되어  부가적인  기체성분을  튜브(11)로  흘러들어가는  기체흐름에 
혼입시킨다.  입자형태의  실리콘  카바이드(18)는  이러한  입자형태물질의  유입을  위해  열려있는  (또는 
열수있는)위쪽  끝부분과  같은  적당한  입구를  통하여  튜브(11)로  유입되며  유동기체의  흐름이  이것을 
통하여  유지되는  다공성  원판(21)에  의해  튜브(11)의  아래끝부분으로  실리콘  카바이드  입자가 떨어
지는  것을  방지해준다.  반응물이  필요한  부분압에서  유입되어  원하는  조성물과  원하는  성질의 코팅
을 형성한다.

제2도에  도시되었듯이,  코팅된입자(22)는  내화성물질의  코팅(24)으로  덮혀있는  실리콘  카바이드 입
자(23)를 포함한다.

본  발명의  연마물질  제조에  유용한  실리콘  카바이드  입자  물질은  상업적으로  유용한  통상의  과립 실
리콘  카바이드  연마  물질이거나  다른  적당한  물질이다.  다른  연마생성물의  경우,  연마과립의 입자크
기는  최종에  사용하는  기구에  다라  정해진다.  입자크기는  넓은  범위의  코팅된  연마입자를  생산하기 
위해  크기의  범위가  넓다.  예를들어,  약  50마이크로미터부터  약  2000마이크로미터  범위의 입자크기
를  갖는  실리콘  카바이드  연마과립이  유용하다.  물론  특별한  경우에  있어서는  입자크기가  클수도 적
을수도 있다.

코팅이전에,  코팅이  과립표면에  끈기있게  부탁되게  하기  위해  실리콘  카바이드  과립표면의  오염을 
제거한다.  세척은  물  또는  산용액과  같은  액체에  의해  효과적으로  수행된다.  실질적인  코팅의 증착
이전에  유동층반응기내의  강렬한  운동과  상 적으로  높은  온도는  과립물질을  코팅작용에  충분히 적
당하도록  한다.  증착된  층은  적어도  부분적으로  입자의  끈기  있게  불어있고  일반적으로  입자의 윤곽
에 맞게 되어있으며, 입자에 완전하게 코팅되도록 평편하게 봉해져있다.

실리콘  니트라이드로  코팅된  유용한  입자는  실리콘  니트라이드도  코팅되었다는  전제하에서 질소분석
과  계산(구형입자라고  가정)에  의해  평균입자의  직경의  0.02-10%의  두께로  코팅되어  있음을  알  수 
있다.  500-1000마이크로미터의  평균  입자크기를  갖는  입자의  적당한  코팅두께는  약  0.5-25마이크로 
미터이다.  코팅을  생성하기  위한  화학적  증착장치안으로  유입되는  기체  반응물은  적당한  온도에서 
섞여  원하는  내화성물질을  생성하는  휘발성물질이다.  화학적  증착에  한  반응조건은  기술적으로  잘 
알려져 있다.

입자물질의  실리콘니트라이드  코팅은  실리콘  할라이드,(예  :  실리콘  테트라크로라이드)와  암모니아 
또는  암모니아  수소의  혼합물을  높은  온도에서  반응시켜  얻는다.  경제적인  관점으로  볼때  적당한 반
응물은 실리콘 테트라크로라이드와 암모니아이다. 화학계수적 반응은 다음과 같이 나티낼 수 있다 : 

3SiCl4+4NH3→Si3N4+12HCl

베1도에  도시된  장치를  사용하여,  운반된  입자는  유동기체의  증기내에서  가열되고  실리콘 테트라크
로라이드는  분산  평면을  통하여  통과하는  유동기체중기속으로  유입된다.  동시에  암모니아도 분산평
면위의  짧은  거리,  예로  약  5-10센티미터에서  반응기로  보내진다.  암모니아의  조기분리를 감소시키
기 위해 암모니아 흐름속도를 질소증기의 부가에 의해 증가시킨다.

비록  화학적증착반응이  상 적으로  넓은  범위의  반응온도에서  일어나지만,  기술적으로 잘알려져있듯
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이  실리콘  니트라이드로의  효과적이고  접착성있는  코팅을  형성하기  위한  유동층의  적당한  온도는 
1000℃-약  1450℃로  유지하거나  더  높은  바람직하게는  1350℃와  1450℃이다,  이러한  온도와 사용되
는  부분압과  반응물의  흐름소도에서  입자물질위에  실리콘  니트라이드  증착속도가  정해지며  이는 원
하는  연마작업성을  나타내는  집착코팅을  형성한다.화학계수적  반응은  4  :  3비율의  암모니아와 실리
콘  테트라크로라이드를  필요로하지만  바람직한  비율은  3  :  1  또는  그보다  높다.  12  :  1  만큼  높은 
비율과  그보다  높은  비율은  우수한  연마물질을  형성하는  실리콘  카바이드  입자기질위에  완전하고 내
구성있는 접착성의 코팅을 형성함이 발견되었다.

실험

실험은  미처리되고  코팅되지  않은  실리콘카바이드로된  비교  "A"  로  정해진  비교시료에  하여  본 발
명에 따라 제조된 여러가지 연마입자의 연마능력을 결정하기 위해 수행된다.

비교  "B"로  정해지는  제2비교시료는 Si3N4 입자를  SiC  연마성  표면에  유리시멘트로  부착시키는  종래의 

기술에서 설명한 과정에 의해 제조되며 다음과 같다.

SiC광물은  초기에  "에쿠어  후레이크"용액으로  코팅된다.  후리트를  광물표면에  적용하고 Si3N4 분말을 

마지막 코팅으로 적용한다. 광물을 120℃에서 건조하고 회전식 용광로안에서 850℃로 태운다.

연마원판의 제조

연마입자는 통상의 방법으로 제조된 연마원판내에 다음과 같이 넣어진다.

지지  : 30밀(0.8mm)가 황섬유-240입자/ 4×6 in
2
10.05g/dm

2
)

접착물제조  :  접착물은  48중량퍼센트의  페놀-포름알데히드  고체수지와  52%의  칼슘카보네이트 첨가제
를 포함하는 코팅된 연마재를 제조하는데 사용하는 통상의 접착혼합물이다.

이러한  접착물의  코팅  혼합물은  물-에틸  "셀로솔브"(2-에톡시-1-에탄올의  상표명)용매  혼합물에 용
해된 약 76중량퍼센트의 고체를 포함한다.

접착물  코팅과정  :  젖은  코팅물의  무게는  약 40입자/4×6인치(1.67g/dm
2
)이다.  광물을  적용한후에 

코팅을 190°F(87.7℃)에서 3시간동안 가열처리하여 용매를 제거하고 수지를 가교시킨다.

광물  :  광물은  24등급(500-1000㎛의  입자크기르  갖는)이다.  광물의  무게는  약  195입자  : 4×6인치

(8.16g/dm
2
)이다. 광물은 정전기적으로 지지 표면에 코팅된 젖은 접착물에 증착된다.

점성의  접착물  :  점성의  접착물은  페놀-포름알데히드  고체  수지와  칼슘카보네이트  첨가제의 통상적
인  혼합물이며,  수지  100중량  퍼센트와  함께  고체의  52중량센트수준의  첨가제를  포함한다. 코팅혼합
물은 물-에틸 "셀로솔브"용매혼합에 용해된 75중량 퍼센트의 고체이다.

점성접착물의  코팅과정  :  젖은  코팅물의  무게는 120-150입자/4×6인치(5.02-6.28g/dm
2
)이다.  제조된 

원판은  190°F(87.7℃)에서  2시간동안  미리  처리되며,  212°F(100℃)에서  24시간동안  최종적으로 처
리된다.

원판  제조  :  최종  생성물은  7인치(17.8cm)  OD  또는  9.125인치(23.2cm)직경의  연마원판으로  전환되며 
편평한 원판을 얻기위해 상부에 힘을 가하여 상 습도 50%-70%에서 24시간동안 축축하게 한다.

도면  4에  도시된  실험장치의  경사진면(34)을  가지는  직경  알루미늄지지판(33)에는  실험접으로 코팅
된  연마원판(35)가  부착되어  있으며  축받이(36)에  의해  고정되어있다.  지지판(33)에는  지지 표면에 
해 6도 각도의 1인치(2.5cm)넓이의 경사면이 있다.

장치는  1018저탄소  강철가공물막 로된  1인치  넓이(2.5cm)와  8인치  길이(20.3cm)의  공기모터축과 함
께  위치하여  있으며  경사진  지지판  패드위의  연마원판부분은  연마하는  동안  가공물의  표면이 축받이
(36)과  접촉하는것을  방지하기  위해  가공물을  표면과  거의  평행하다.  가공물이  적용된  하중의 수직
방향에  해  7인치(17.8cm)전후로  왕복운동하는  동안  15파운드,  (6.8kg)하중이  연마기에  가해진다. 

이러한 조건하에서, 연마영역은 1평방인치(6.5평방cm)이며 하중은 15lbs/in
2
(1.1kg/cm

2
)이다.

실험은  미리  무게단  가공물을  1분간  연마하고,  다시  무게를  달아  제기된  금속의  무게를  얻는다. 10
세트의  가공물을  사용하여  이러한  과정을  10번  반복하고  실온가공물  막 와  전체무게는  10세트의 가
공물  각각으로  부터  제거된  강철의  무게를  더하여  얻어진다.  10번의  실험이  끝나면  10분동안  제거된 
총무게르  기록한다.  1분동안의  절단속도가  3(제거된  금속)이하이며  실험을  종단하고  그점에서 제거
된 금속의 그 탐수를 더하여 총 절단양을 계산하고 시간을 기록한다.
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[실시예] 

다음의  실시예들은  총  흐름속도(약  221/min)가  실온과  유입기체의  기압조건에서  계산되었다. 기
에서는  부분압은  각  화합물식이나이를  뒤에  괄호로  표시하였으며  유동층에서  일어나는  화학반응은 
무시하였다.

[실시예 1-14]

제1도에  도시된  타입의  멀라이트  튜브  유동층  반응기를  1000℃까지  천천히  가열한다. 튜브하부로부
터의  질소흐름을  입자가  충분한속도로  흐르도록  유지하면서  반응기  상부의  열린  끝에  점차적으로 
1260g의  실리콘  카바이드(24등급)연마입자(평균  직경  약  770㎛)를  채운다.  반응기의  온도를 100℃/
시간으로  약  1400℃까지  올린다.  실리콘  테트라크로라이드(0.009)는  측정된  질소흐름속으로  액체 실
리콘  테트라크로라이드를  휘발시켜(가열시켜)기체상태로  반응기에  투입하여  최종증기는  이  반응물의 
바람직한  부분압을  유지하기  위한  과량의  실리콘  테트라크로라이드를  응축시키기에  충분한  온도까지 
냉각시키는 환류 콘덴서를 통하여 통과시킨다.

동시에  기체상태의  암모니아(0.072)를  암모니아의  흐름  속도를  증가시키기  위해  가하는  질소흐름과 
함께  중앙투입튜브를  통하여  유입시켜서,  반응영역에  다다르기전에  분해되는  암모니아의  비율을 감
소시킨다.  코팅은  480분동안  계속된다.  유동층과  그  함량은  질소  유동을  유지하면서  4시간이상 1400
℃에서 1000℃로 냉각시킨다. 코팅된 입자는 9mm의 스테인레스스틸튜브를 통하여 진공으로 
제거한다.  10㎛의  실리콘니트라이드층으로  균일하게  코팅된  실리콘  카바이드입자의  탁한  회색 연마
입자가  얻어진다.  X-선  회절(XRD)실험은  코팅물이 Si3N4 를  포함하고  있음을  밝혀준다.  이러한 연마입

자는 실시예 11로서 표 1에 나타내었다.

실시예  1-10과  12-14로서  표  1에  나타낸  실리콘니트라이드가  코팅된  다른  연마입자는  표  1의  조건을 
사용하여 비슷한 방법으로 제조된다.

실시예 10과 13에 있어서 수소 흐름(0.10)이 실리콘테트라크로라이드-질소 흐름에 더해진다.

실시예  9에  있어서,  화학적  증착  이전에  배치(batch)를 NH3 (0.027)-빌소안에서  5시간  동안  1400℃로 

가열한 후 화학적 증착을 위해 1200℃까지 냉각시킨다.

실시예  1-14의  연마입자에  의해  제조된  연마원판과  비교  A와  B는  위에서  설명한  연마실험에  의해 평
가된다.

결과는 표 1에 보여주고 있다.

[표 1]

1.  레오코오포레이숀,  세이트죠셉,  미시간  TC36질소-산소  측정기에  의한  질소  퍼센트  측정  ;  데쉬로 
표시한 것은 측정하지 않음.
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2. 암모니아-질소와 함께 1400℃에서 300분간 예열

3. SiCl4-N2 흐름에 수소를 첨가

4 "NA"는 적용하지 않음을 의미함.

[실시예 15]

연마과립은 SiCl 4 신 SiHCl3 (0.009)를  사용하고  코팅시간을  261분으로  하는  것을  제외하고는 실시

예 11에서 설명한 과정에 의해 제조된다. 연마결과 : 10분간 510g.

[실시예 16]

연마과립은  코팅  15분  후  암모니아  흐름에  더해지는  유동질소의  일부분을  수소(0.091)로  치하고 
분리  알루미나튜브를  통하여  염소(0.076)와  함께  유입되는  것을  제외하고는  실시예  11에서  설명한 
과정에 의해 제조된다. 이러한 조건은 170분 동안 유지된다. 연마결과 : 10분간 625g.

[실시예 17]

연마입자는 SiCl 4  신 TiCl4 (0.011)로  치하고, NH3 (0.142)흐름을  증가시키고,  온도를  1150℃로 하

며  코팅시간을  390분으로  하는  것을  제외하고는  실시에  11에서  설명한  것과  같이  제조된다.  X-선 회
절실험은 코팅물이 티타니옴 니트라이드라는 것을 보여준다.

[실시예 18]

연마입자는 다음과 같이 수정된 실시예 11에서 설명한 과정에 의해 제조된다.

(a)알루미늄  팰렛을  포함하는  수정앰플은  기체분배기원판  바로밑에  혼합하고  앰플을  통하여 염소
(0.014)-질소증기를  통과시켜 AlCl4 기체를  생성하고, 생성된AlCl4 (g)를 SiCl 4  흐름 신에 유동질소흐

름과  혼합한다  ;  (b)층의  온도를  1155℃에서  유지한다  ;  (c)암모니아(0.093)와  질소(0.056)를 중앙
유입튜브를 통하여 통과시킨다 ; (d)코팅은 248분 이상 수행한다.

원소분석은 알루미늄(정성적으로)과 질소(0.86%)의 존재를 보여준다.

[실시예 19]

실시예  11에서  설명한  장치를  사용하여  연마입자를  제조한다. TiCl4 (0.008)를  유동아르곤기체에 가

한다.  메탄(0.009)와  수소(0.025)를  중앙유입튜브내로  유입시킨다.  온도는  1150℃이며  코팅시간은 
420분이다.

[실시예 20]

연마입자는  질소 신  아르곤을  사용하고 CH4 (0.008)과  수소(0.24)가  암모니아-질소  혼합물  신 사

용하는 것을 제외하고는 실시예 11에서 설명한 과정에 따라 제조된다.

X-선 회절 실험은 코팅물이 β-실리콘 카바이드임을 나타낸다.

[실시예 21]

실리콘  니트라이드  코팅은  실시예  11에서  설명한  과정에  의해  268분간  증착되며  최종  코팅된 연바입
자는  알루미나로  과다-코팅된다.  실리콘  니트라이드  코팅후에,  배치를  1000℃까지  냉가가하고  60분 
이상 Al2O3 코팅을  증착시킨다. AlCl 3  기체(0.017)는  실시예  18에서  설명한  것  같이  생성된다. 수소

(0.28)  흐름은 질소-AlCl3 흐름에  가해진다.  이전에 NH3 부가에  사용했던  중앙유입튜브는 CO2 (0.02)와 

CO(0.08)의 혼합물을 부가하는데 사용된다.

[실시예 22]

실리콘  카바이드  충진물은  실시예  11에서  설명한  것과  같이  유동층  반응기내로  유입되며  그  안에서 
질소와  함께  1400℃까지  가열하고  그온도에서  180분간  질소로  흐름을  유지하고  240분  동안 1000℃까
지  냉각한다.  그런후  알루미나  코팅을  308분간  수행한다. AlCl3 기체(0.012)는  실시예  20에서  설명한 

것과  같이  생성된다.  수소(0.194)0와 CO2 (0.194)는  중앙유입튜브를  통하여  가해진다.  화학적  분석은 

0.11 중량퍼센트의 질소와 2.4중량퍼센트의 산소가 존재함을 보여준다.

[실시예 23]

연마과립은  1400℃의  열처리를  생략하고  비교  연마물질을  생산하기  위해  코팅을  1000℃에서  244분간 
수행하는  것을  제외하고는  실시예  22에서  설명한  알루미나-코팅단계를  반복하여  제조한다.  화학적 
분석에 의해 0.01중량퍼센트의 질소와 2.8중량퍼센트의 산소가 존재함을 알 수 있다.

[실시예 24]

연마과립은  실시예21에  의해  생성되는 AlCl3 기체(0.0025)가 SiCl4 기체(0.0086)에  가해지고  코팅이 

256분간 증착되는 것을 제외하고는 실시예 11에 따라 제조된다.

[실시예 25]

연마과립은, AlCl3 기체(0.008)흐름(알루미늄과  HCl을  반응시켜  생성된)을 SiCl4기체(0.004)기체흐름

에  부가하고 H2 O(0.006)-포화된  질소흐름이 NH3 (0.070)-질소흐름으로  부가되는  것을  제외하고는 실시

예  11에  의해  제조된다.  코팅은  480분간  수행된다.  화학적  분석에  의해 3Si3N4ㆍ2Al2O3 ㆍ2AlN의 조성
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임을 알 수 있다.

[실시예 26]

실시예  11에  설명한  과정에  의해  85분간  증착된 Si3N4 코팅을  가지는  연마과립은  다음의  435분간 

AlCl3 기체(0.004)를  보내지며  중앙유입튜브를  통하여 Si3Cl4 키체(0.004)흐름에  가해지며 CO2 (0.013)는 

NH3-질소 흐름에 가해진다.

[실시예 27]

CH4 (0.011)이 NH3 -질소흐름에  가해지고  코팅시간이  510분인  것을  제외하고는  실시예  11과  비슷한 조

건이 연마과립을 제조하기 위해 사용된다.

[실시예 28]

TiCl4 (0.001)-질소흐름이 SiCl4 (0.0074)-질소흐름에  가해지고  코팅온도가  1350℃이며  코팅시간이 542

분인 것을 제외하고는 연마과립을 생성하기 위해 실시예 11의 과정이 반복된다.

[실시예 29]

연마과립은  25cc의 MeSiCl3 (1)가  실리콘을  합유하는  기체흐름을  생성하기  의해  사용되는  첫번째 

100cc의 Si3Cl4 (1)에  가해지며  코팅시간이  492분인  것을  제외하고는  실시예  1에서  설명한  과정을 사

용하여 제조된다.

[실시예 30]

연마과립은,  Si  :  Ti의  비율을 12  :  1에서 부터 경제면에서 194분일때 0.4  :  1까지 변화되는 혼합된 
Sicl4-Ticl4 와  함제  1400℃에서  코팅을  시작하고,  194분일때 Ticl4 만을  부가하여  이성분층을 형성한

다.  TiN층을  273분동안  이성분층위에  증착된다.  온도는  처음  194분  동안  점차적으로  1150℃까지 감
소시키고 남은 과정에는 이온도를 유지시킨다.

앞에  열거한  실시예  17-30까지의  연마입자는  연마원판을  제조하는데  사용하며  위에서  설명한  것과 
같이 연마성을 실험한다. 결과는 표 2에 나타내었다.

[표 2]

[실시예 31]

다음의  실험은  내화성물질이  부분적으로  코팅되어  있는  개선된  실리콘  카바이드  연마입자의 유용성
을  입증하기  위해  수행된다.  실시예  11에  따라  제조된  24등급(평균입자크기  777㎛)의  내화성물질이 
코팅된  실리콘  카바이드  연마입자는  프레트너  다이아몬드  절구와  박자를  사용하여  분쇄하며  입자가 
미세한  분말로  분쇄되지  않도록  조심한다.  최종의  분쇄된  물질은  체로쳐서  입자크기가  297-419㎛인 
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부분만을  골라낸다.  이러한  부분의  광학현미경적인  실험에  의해  균열이  존재하는  부분적으로  코팅된 
입자가  코팅되지  않은  실리콘  카바이드와  함께존재함을  알  수  있다.  부분적으로  코팅된  연마입자는 
통상적인  방법에  의해  실험적인  연마원판은  제조하는데  사용하며  실험적인  연마원판은  동일한 조건
하에서  같은  등급의  코팅되지  않은  실리콘  카바이드,  용융된  알루미나  연마입자와  실시예  11에  의해 
내화성물질로  충분히  실코팅된  실리콘카바이드  입자를  각각  사용하여  만든  원판과  비하여 평가된
다. 연마결과는 표 3에 나타내었다.

[표 3]

(57) 청구의 범위

청구항 1 

실리콘  카바이드로  구성된  과립의  연마입자(22)에  있어서,  그것의  각  입자(23)가  금속니트라이드나 
카바이드를  포함하는  거의  단단한  내화성물질로  된  통합적이고  내구성  및  접착성의  코팅(24)으로 적
어도 표면의 한 부분이 코팅되어 있는 것을 특징으로 하는 과립연마입자(22).

청구항 2 

제1항에  있어서,  상기의  피복(24)가  각  입자(23)를  완전히  덮고  있는  것을  특징으로  하는 과립연마
입자(22).

청구항 3 

제1항에  있어서,  상기의  금속이  실리콘,  티타늄,  알루미늄,  보론과  이것들의  혼합물중에서  선택된 
금속임을 특징으로 하는 과립연마입자(22).

청구항 4 

제1항에  있어서,  상기의  코팅(24)이  거의  실리콘  니트라이드로  구성되는  것을  특징으로  하는 과립연
마입자(22).

청구항 5 

제1항에  있어서,  상기의  코팅(24)이  다성분  조성물로  구성되는  것을  특징으로  하는 과립연마입자
(22).

청구항 6 

제5항에  있어서,  상기의  다성분조성물이  시아론으로  구성되는  것을  특징으로  하는 과립연마입자
(22).

청구항 7 

제1항에  있어서,  상기의  코팅(24)이  적어도  둘  또는  그  이상의  내화성물질층으로  구성되는  것을 특
징으로 하는 과립연마입자(22).

청구항 8 

제7항에  있어서,  단단한  내화성물질층의  하나가  알루미나로  구성되는  것을  특징으로  하는 과립연마
입자(22).

청구항 9 

제5항에  있어서,  단단한  내화성물질의  코팅(24)이  등급이  매겨진  다성분  조성물로  구성되는  것을 특
징으로 하는 과립연마입자(22).

청구항 10 

제1항에  있어서,  상기  코팅(24)  두께가  입자평균직경의  0.02-10%안  것을  특징으로  하는 과립연마입
자(22).
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청구항 11 

금속니트라이드  또는  카바이드로  구성되는  단단한  내화성물질의  통합적이고,  내구성  및  접착성의 코
팅물로  적어도  부분적으로  코팅된  것을  특징으로  하는  상기의  실리콘  카바이드입자(23)로  구성되는 
과립연마입자(22)를 포함하는 연마제품.

청구항 12 

제11항에  있어서,  상기  과립연마입자(22)가  11항에서  규정한  과립의  연마입자(22)와  다른  과립의 연
마입자의 혼합물로 구성되는 것을 특징으로하는 연마제품.

청구항 13 

제11항에 있어서, 지지 의 적어도 한 표면과 결합되어 있는 과립연마입자(22

청구항 14 

제11에  있어서,  과립연마입자가  완전히  붙어있는  3차원의  열린  웨브로  구성되며  여기의 과립연마입
자는 11항에서 규정한 과립연마입자(22)로 구성되는 부직연마제품의 형태를 특징으로 하는 
연마제품.

청구항 15 

제11항에  있어서,  11항에  규정된  과립연마물질(22)로  구성되는  굳혀진  과립연마입자의  고리모양의 
연마회전 바퀴의 형태를 특징으로 하는 연마제품.

청구항 16 

a)  실리콘  카바이드  입자를  기체상의  반응물로  부터  단단한  내화성  코팅물을  형성하게  되는 온도까
지  가열하고   b)  금속니트라이드나  카바이드로  구성되는  단단한  내화성  물질로부터  선택된 코팅물질
로  각  입자표면의  적어도  한  부분에  입자평균  직경의  약  0.02-10%의  단단한  내화성  코팅을 형성하기
에  충분한  시간동안  가열된  입자(18)를  희석된  기체와  적당량의  반응물이  포함된  기체 기와 접촉시
키는 단계를 특징으로 하는 과립연마물질(22)의 제조방법.

청구항 17 

제16항에 있어서, 상기의 입자(18)은 유동층(10)내에서 코팅되는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 18 

제16항에 있어서, 상기의 온도가 약 1000℃에서 1600℃범위인 방법.

청구항 19 

제16항에 있어서, 상기의 기체 기가 SiCl4와 NH3의 혼합물로 구성되는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 20 

제19항에 있어서, SiCl4와 NH3의 몰 비율이 1 : 1 내지 1 : 20인 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 21 

제16항에  있어서,  상기의  입자를 N 2 기  또는 N2 와 NH3 의  혼합물내에서  가열하는  초기단게가 포함되

는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 22 

제16항에  있어서,  상기의  입자를 NH 3  기나 N2 와 NH3 의  혼합물내에서  가열하는  최종단계가  포함되는 

것을 특징으로 하는 방법.

청구항 23 

제16항에 있어서, 기체 기에 부가적으로 수소와 염소가 포함되는 것을 특징으로 하는 방법.

도면

11-9

특1993-0007113



    도면1

    도면2

11-10

특1993-0007113



    도면3

    도면4

11-11

특1993-0007113


