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【 請 求 項 ３ 】
　 ポ リ エ ス テ ル 樹 脂 組 成 物 （ １ ） は 、 全 酸 成 分 １ ０ ０ モ ル 部 に 対 し て 、 ７ ０ ～ １ ０ ０ モ ル
部 の テ レ フ タ ル 酸 成 分 お よ び ／ ま た は イ ソ フ タ ル 酸 成 分 （ ａ ） 、 １ ～ ３ ０ モ ル 部 の ３ 価 以
上 の 多 価 カ ル ボ ン 酸 成 分 お よ び ／ ま た は ３ 価 以 上 の 多 価 ア ル コ ー ル 成 分 （ ｂ ） 、 １ ０ ～ ７
０ モ ル 部 の 脂 肪 族 ジ オ ー ル 成 分 （ ｃ ） 、 ５ ０ ～ １ ３ ０ 部 の 芳 香 族 ジ オ ー ル 成 分 （ ｄ ）
を 含 有 し 、 か つ 、 融 点 が ６ ０ ～ １ ０ ０ ℃ で あ る 離 型 剤 成 分 を ポ リ エ ス テ ル 樹 脂 組 成 物 （ １
） 全 量 に 対 し て ０ ． １ ～ ５ 質 量 ％ 含 有 す る も の で あ り 、 ポ リ エ ス テ ル 樹 脂 （ ２ ） は 、 全 酸
成 分 １ ０ ０ モ ル 部 に 対 し て 、 ７ ０ ～ １ ０ ０ モ ル 部 の テ レ フ タ ル 酸 成 分 お よ び ／ ま た は イ ソ
フ タ ル 酸 成 分 （ ａ ） 、 １ ０ ～ ５ ０ モ ル 部 の 脂 肪 族 ジ オ ー ル 成 分 （ ｃ ） 、 ５ ０ ～ １ ３ ０
部 の 芳 香 族 ジ オ ー ル 成 分 （ ｄ ） を 含 有 す る も の で あ る 、 請 求 項 １ の ト ナ ー 用 ポ リ エ ス テ ル
樹 脂 組 成
物 。
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