
(57)【要約】　　　（修正有）

【課題】素材そのものの光沢は若干鈍くなるが、生漆８

や顔料漆液１３の中に含有する顔料が漆の酸化作用と併

合して赤茶系の着色となり、金紛６の光沢が更に茶褐色

系光沢となり、変色しない傷の付きにくい独特の光沢を

もつ仏壇の製造方法を提供する。

【解決手段】塗面３の上に箔張り用液４で金紛６を附着

させ乾燥後、金紛６の上に生成した顔料漆液１３又は生

漆８を刷毛、又は布又は綿にて塗布した後、殆どの漆液

を直ぐ拭き取り、金紛６の上表面に薄い塗膜を張った顔

料漆液１３や生漆８を残して湿度８０％～９０％の湿度

の多い部屋に入れて乾燥させる。金紛６の上に生漆又は

顔料漆液１３の薄い塗膜を張った光沢は顔料漆液１３の

中に含有する顔料が漆の酸化作用と併合して赤茶系の着

色となり、金紛６の光沢が更に赤茶褐色系の鈍い独特な

光沢となり、変色しない傷の付きにくい独特の光沢をも

つ仏壇の製造方法を構成した。

【選択図】図７
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
ベ ン ン ガ ラ 等 、 赤 茶 系 統 の 顔 料 と 生 漆 を 組 み 合 わ せ た 物 を 練 潰 し て 液 状 に し た 物 か 又 は 生
漆 を 、 テ レ ピ ン 油 又 は 石 油 又 は 水 等 で 適 当 な 粘 度 に 溶 解 さ せ て 、 金 紛 等 の 上 に 施 し 直 ち に
拭 き 取 り 乾 燥 さ せ て 、 赤 茶 系 の 顔 料 漆 液 又 は 生 漆 を 金 紛 の 表 面 粒 子 に 吸 着 さ せ て 、 変 色 し
な い 傷 の 付 き に く い 独 特 の 光 沢 を も つ こ と を 特 徴 と し た 、 変 色 し な い 傷 の 付 き に く い 独 特
の 光 沢 を も つ 仏 壇 の 製 造 方 法
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 ０ ０ ０ １ 】
【 産 業 上 の 利 用 分 野 】
本 発 明 は 仏 壇 の 製 造 工 程 の う ち 金 銀 紛 、 金 銀 箔 を を 貼 り つ け る 過 程 を 完 了 し た 後 、 更 に も
う 一 過 程 追 加 し て 、 生 漆 又 は 赤 茶 系 の 顔 料 と 生 漆 を 金 銀 箔 紛 の 上 に 施 し て 金 銀 箔 紛 の 上 を
強 化 さ せ る と と も に 、 顔 料 と 漆 を 金 銀 箔 紛 に 吸 着 せ し め 、 独 特 の 程 よ い 着 色 が な さ れ る と
同 時 に 変 色 し な い 傷 の 付 き に く い 仏 壇 の 製 造 方 法 に 関 す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ２ 】
【 従 来 の 技 術 】
従 来 ま で の 仏 壇 製 造 方 法 の 内 、 金 銀 紛 、 金 銀 箔 を 貼 り つ け る 過 程 に お い て は 、 金 銀 紛 、 金
銀 箔 を 貼 り つ け た 時 点 で そ の 作 業 は 完 了 し て い た 。 何 故 な ら ば 、 従 来 は 金 銀 紛 、 金 銀 箔 素
材 の も つ 独 特 の 光 沢 を 其 の ま ま 表 現 さ せ る 事 で 、 絢 爛 豪 華 な 感 覚 を 市 場 は 好 ん で き た 。 従
っ て 金 紛 や 金 箔 の 上 に 生 漆 や 顔 料 入 り 生 漆 を 施 す 事 は 常 識 で は 考 え る 事 が 出 来 な か っ た 。
華 や か な 黄 金 色 を 放 つ 物 に そ れ を 押 さ え て 泥 を 塗 る よ う な 仏 壇 の 製 造 方 法 は 常 識 外 れ で あ
っ た し 必 要 も 無 か っ た 。
箔 や 紛 の 表 面 に 傷 が 付 き 難 い 様 に 、 従 来 は 透 明 の 合 成 樹 脂 を 吹 付 け 又 は 手 塗 り し て 変 色 し
な い 様 に 、 剥 が れ な い よ う に 工 夫 な さ れ た 事 も あ っ た 。 が 最 初 は 透 明 な 合 成 塗 料 で あ っ て
も 年 月 と 共 に 変 色 し た り 、 亀 裂 が 生 じ た り と 大 き な 課 題 を 残 す 事 と な っ た 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
【 発 明 が 解 決 し ょ う と す る 課 題 】
本 発 明 は 仏 壇 の 製 造 方 法 の 内 、 金 紛 や 金 箔 の 上 に 生 漆 や 顔 料 入 り 生 漆 を 施 す 事 は 常 識 で は
考 え る 事 が 出 来 な か っ た が 、 本 発 明 の 製 造 方 法 は 金 銀 箔 紛 を 貼 り 付 け 又 は 付 着 さ せ た あ と
、 生 漆 又 は 赤 茶 系 の 顔 料 と 漆 を 練 り 合 わ せ た 顔 料 漆 液 等 を 生 成 し て 、 適 度 に 溶 解 せ し め て
金 銀 箔 紛 の 上 に 施 し 、 金 銀 箔 紛 の 上 を 強 化 さ せ る と と も に 、 顔 料 漆 液 又 は 生 漆 を 金 銀 箔 紛
に 吸 着 さ せ た 後 、 直 ち に 拭 き 取 り 金 紛 等 の 表 面 に 薄 い 塗 膜 を 張 ら せ る こ と で 、 独 特 の 程 よ
い 着 色 が な さ れ る と と も に 、 変 色 し な い 傷 の 付 き に く い 独 特 の 光 沢 を も つ 仏 壇 の 製 造 方 法
を 提 供 す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
【 課 題 を 解 決 す る 為 の 手 段 】
上 記 目 的 を 解 決 す る た め の 手 段 と し て 、 変 色 し な い 傷 の 付 き に く い 独 特 の 光 沢 を も つ 仏 壇
の 製 造 方 法 に 於 い て は 下 記 の 構 成 の も の に よ っ て 問 題 を 解 決 し よ う と す る も の で あ る 。 す
な わ ち 従 来 ま で の 仏 壇 製 造 方 法 の 内 、 最 終 段 階 で 金 紛 を 附 着 さ せ 、 又 は 金 箔 を 貼 り つ け た
時 点 で そ の 作 業 は 完 了 し て い た 。
金 箔 や 金 紛 の 素 材 其 の 物 が 黄 金 の 光 を 放 ち 見 る 人 に 絢 爛 豪 華 な 感 覚 を 与 え 其 の 光 に 魅 了 さ
れ て い た 。 其 の 黄 金 の 光 を 放 つ 金 箔 や 金 紛 の 表 面 は 傷 が 付 き 易 く 、 外 気 の 不 純 物 や ゴ ミ が
金 紛 や 金 箔 表 面 に 附 着 し て 変 色 す る な ど 、 解 決 す べ き 課 題 は 多 か っ た 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
変 色 し な い 傷 の 付 き に く い 独 特 の 光 沢 を も つ 仏 壇 の 製 造 方 法 は 、 生 漆 又 は 生 漆 と 其 れ に 混
入 さ せ て 生 成 す る 顔 料 並 び に 、 其 の 他 の 材 料 と の 組 み 合 わ せ で 合 成 し 練 り 合 わ せ て 変 色 し
な い 独 特 の 顔 料 漆 液 を 生 成 し 、 漆 の 樹 木 か ら 採 取 し た 生 漆 を 空 気 に 触 れ な い 様 に 蓋 を し て
保 管 し て お く と と も に 、 顔 料 や 他 に 液 体 、 合 成 油 等 を 加 え て 生 成 時 に 攪 拌 し 、 更 に 練 り 潰
し て 一 体 の 液 状 と な る 顔 料 漆 液 を 生 成 さ せ る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
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生 成 し た 顔 料 漆 液 や 生 漆 を 金 銀 箔 紛 の 上 に 施 し て 金 銀 箔 紛 の 上 を 強 化 さ せ る と と も に 、 生
漆 又 は 顔 料 漆 液 が 金 銀 箔 紛 に 吸 着 せ し め 、 独 特 の 程 よ い 着 色 が な さ れ る と 同 時 に 変 色 し な
い 傷 が 付 き に く い よ う に し た も の で あ る 。
【 作 用 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
上 記 の よ う に 構 成 さ れ た 、 変 色 し な い 傷 の 付 き に く い 独 特 の 光 沢 を も つ 仏 壇 の 製 造 方 法 は
、 製 造 工 程 で 生 成 さ れ る 顔 料 漆 液 の 中 に 混 入 し て 生 成 す る 混 入 割 合 は 、 生 漆 の 量 を １ ０ ０
と し ベ ン ガ ラ は ２ ０ ～ ５ ０ ％ 、 石 油 又 は テ レ ピ ン 油 は １ ０ ０ ～ ２ ５ ０ ％ 、 水 は ５ ～ ３ ５ ％
の 割 合 が 好 ま し く 多 す ぎ て も 少 な 過 ぎ て も 、 金 銀 紛 、 箔 が 吸 収 す る 吸 収 度 の 割 合 と 拭 き 取
り し た 時 に 残 る 光 沢 と の バ ラ ン ス が 釣 り 合 わ な い の で 上 記 割 合 が 効 果 的 に 好 ま し い 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
生 漆 は 空 気 に 触 れ る と 直 ち に 酸 化 し て 褐 色 に 変 化 す る の で 、 顔 料 漆 液 を 調 合 生 成 す る 時 に
於 い て は 、 生 漆 以 外 の 混 入 材 料 を 先 に 攪 拌 し て 、 完 全 に 液 状 に な る ま で 練 り 潰 し た 後 、 生
漆 と 混 合 さ せ る 方 法 が 好 ま し い 。 又 、 生 漆 又 は 顔 料 漆 液 を 其 の ま ま 金 銀 紛 、 箔 の 上 に 施 す
と 濃 度 が 濃 く て 金 銀 紛 、 箔 の 表 面 を 傷 つ け る 事 が あ る の で 、 適 当 な 粘 度 に な る ま で テ レ ピ
ン 油 で 薄 く す る 事 が 好 ま し い 。 が し か し 、 テ レ ピ ン 油 だ け で 濃 度 を 薄 く す る と 極 端 に 乾 燥
す る 時 間 が 長 く な り 、 且 つ 表 面 硬 化 が 悪 く な る の で 、 石 油 と 水 で 水 分 補 給 し て 乾 燥 を 速 め
る 事 が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
石 油 と 水 の ど ち ら を 先 に 混 ぜ る か は 重 要 で 逆 は 厳 禁 で あ る 。 生 漆 又 は 顔 料 漆 液 に 水 を 先 に
混 入 す る と 溶 解 し な い が 、 石 油 を 先 に 混 入 し た 後 水 を 混 入 す る と 問 題 無 く 溶 解 せ し め る 事
が 出 来 る 。 其 れ は 石 油 の 中 に 水 分 が 混 入 し て い る 分 子 構 造 を 上 手 く 利 用 し て 石 油 と 水 を 混
ぜ て 攪 拌 し 顔 料 漆 液 に 一 緒 に 混 入 し て 溶 解 す る と 使 い 易 い 適 度 な 濃 度 の 顔 料 漆 液 が 出 来 る
し 、 生 漆 を 適 度 な 濃 度 に 薄 め て 金 紛 の 上 に 施 し て も 其 の 効 果 は あ る が 、 溶 解 手 順 を 間 違 わ
な い 様 に す る 事 が 好 ま し い 。
【 ０ ０ １ ０ 】
完 成 し た 顔 料 漆 液 又 は 生 漆 を 適 度 な 濃 度 に 溶 解 せ し め た 後 、 金 銀 紛 箔 表 面 に 塗 布 し 、 直 ち
に 拭 き と り し て 金 銀 紛 箔 上 の 表 面 に 残 っ た 漆 液 が 強 度 も 保 ち な が ら 乾 燥 を 早 く し 且 つ 金 銀
紛 箔 の 表 面 が 漆 で コ ー テ イ ン グ さ れ 衝 撃 に も 強 く 丈 夫 な 金 銀 紛 箔 表 面 が 構 成 さ れ る 。 箔 貼
り 用 漆 液 の 代 わ り に 合 成 塗 料 や 代 用 の 箔 貼 り 用 液 を 用 い て も 効 果 は あ る が 、 漆 で 貼 り 付 け
し た 場 合 の 方 が よ り 効 果 は 大 き い 。
【 ０ ０ １ １ 】
従 っ て 箔 貼 り 用 漆 液 で 金 銀 紛 箔 を 接 着 し た 場 合 、 其 の 効 果 が 大 き い の は 図 ８ 、 ９ で 示 す 如
く 、 漆 の 分 子 構 造 に あ る よ う に 化 合 物 の 分 子 中 に 含 ま れ る 炭 素 原 子 ６ 個 か ら 成 る 平 面 正 六
角 形 の 環 、 即 ち ベ ン ゼ ン 角 、 漆 と 漆 の 塗 り 重 ね で あ れ ば ベ ン ゼ ン 角 同 士 は 問 題 無 く 結 合 さ
れ 強 度 に も 強 く 金 銀 紛 箔 表 面 に 残 っ た 薄 い 塗 膜 で も 其 の 効 果 が 十 分 期 待 出 来 る も の で あ る
か ら 顔 料 漆 液 を 塗 布 し て 直 ち に 拭 き 取 り 、 金 銀 紛 箔 表 面 に 顔 料 漆 液 や 生 漆 を 少 し 残 す 事 が
最 も 好 ま し い 。
【 ０ ０ １ ２ 】
【 実 施 例 】
ま ず 本 発 明 の 変 色 し な い 傷 の 付 き に く い 独 特 の 光 沢 を も つ 仏 壇 の 製 造 方 法 の 実 施 例 に つ い
て 説 明 の 前 に 、 従 来 の 箔 貼 り や 紛 の 附 着 工 程 図 を 参 照 し て 説 明 す る 如 く 図 １ に 於 い て は 従
来 の 仏 壇 等 製 造 方 法 に 用 い て い る 工 程 で あ り 、 生 地 １ の 上 に 下 地 ２ を 施 し 塗 り 面 ３ を 完 成
さ せ 、 金 箔 ５ 等 を 貼 り つ け す る 箔 貼 り 用 液 ４ を 塗 布 し て 金 箔 ５ を 貼 り つ け す る 。
図 ２ で 説 明 す る 如 く 生 地 １ の 上 に 下 地 ２ を 施 し 塗 り 面 ３ を 完 成 さ せ 、 金 紛 ６ 等 を 附 着 さ せ
る 為 、 箔 貼 り 用 液 ４ を 塗 布 し て 金 紛 ６ を 附 着 せ し め て 金 箔 ５ や 金 紛 ６ の 光 沢 を 其 の ま ま 表
現 さ せ る 仏 壇 の 製 造 方 法 が 殆 ど で あ る 。 が し か し 長 年 の 月 日 で 金 箔 や 金 紛 の 表 面 が 傷 に な
っ た り 、 亀 裂 が で た り 、 花 の 花 粉 が 金 箔 、 金 紛 の 表 面 に 附 着 し て 変 色 す る な ど 課 題 は 多 い
。
【 ０ ０ １ ３ 】
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先 ず 変 色 し な い 傷 の 付 き に く い 独 特 の 光 沢 を も つ 仏 壇 の 製 造 方 法 の 実 施 は 、 図 ４ で 説 明 す
る 如 く 加 工 漆 を 用 い な い で 生 漆 ８ を 使 用 す る 。 そ れ は 生 漆 ８ の 成 分 の 役 割 を 応 用 す る こ と
に な る 。 生 漆 ８ の 主 成 分 は 酸 素 と ゴ ム 質 の 水 球 １ ８ 、 酸 素 と ゴ ム 質 の 水 球 １ ８ の 中 の ゴ ム
質 １ ６ 、 水 球 １ ７ 、 ウ ル シ オ ー ル １ ４ 、 含 窒 素 １ ５ の ４ 種 よ り 成 っ て お り 、 漆 が 適 度 の 温
度 で 空 気 中 の 適 度 の 湿 度 、 水 分 ６ ０ ％ ～ ８ ０ ％ 以 上 を 吸 収 す る 時 、 ウ ル シ オ ー ル １ ４ の 酵
素 菌 が 漆 の 中 の 主 成 分 で あ る 含 窒 素 １ ５ を 吸 収 し 酸 素 と ゴ ム 質 １ ６ 等 の 成 分 を 食 べ て 繁 殖
し 乾 燥 す る と 同 時 に 塗 膜 が 固 く な り 、 乾 固 後 、 大 半 の 酵 素 菌 は 死 滅 す る が 塗 膜 を 形 成 し た
乾 固 後 も 其 の 中 で ウ ル シ オ ー ル １ ４ の 酵 素 菌 が 生 き 続 け て い る の で 、 漆 独 特 の 表 面 硬 化 が
始 ま り 乾 燥 し て 表 面 が 固 く な る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
乾 固 後 に ウ ル シ オ ー ル １ ４ 、 酸 素 と ゴ ム 質 １ ６ は ウ ル シ オ ー ル １ ４ を 酸 化 さ せ る 。 酸 化 作
用 を ラ ッ カ ー ゼ 作 用 と 称 し 塗 面 が 褐 色 に 変 色 す る 。
褐 色 に 成 る 塗 膜 も 日 数 を 経 て 徐 々 に 透 明 に な る 点 の 利 点 を 生 か し て 図 ３ の 顔 料 漆 液 １ ３ を
生 成 さ せ る か 、 又 は 粘 度 の あ る 図 ４ に 示 す 生 漆 ８ を １ ． ５ 倍 か ら １ ０ 倍 の 割 合 で テ レ ピ ン
油 、 石 油 、 水 を 加 え て 溶 解 せ し め た 後 、 金 紛 の 上 に 施 し た 場 合 、 若 干 表 面 強 度 や 着 色 濃 度
は 低 下 し た が 其 の 作 用 は 同 じ で あ る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
図 ４ に 説 明 す る 如 く 生 漆 ８ の 構 成 成 分 は ウ ル シ オ ー ル １ ４ 、 ゴ ム 質 １ ６ 、 水 球 １ ７ 、 含 窒
素 １ ５ の ４ 種 で 構 成 さ れ 、 そ の 役 割 と 言 え ば 、 酸 素 と ゴ ム 質 １ ６ は ウ ル シ オ ー ル １ ４ を 酸
化 さ せ 水 球 １ ７ は 乳 白 剤 に な り 、 含 窒 素 １ ５ は 糖 蛋 白 質 で あ り 分 散 的 役 割 を す る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
図 ３ で 説 明 す る と 上 記 の 様 に 構 成 さ れ た 生 漆 ８ の 中 に ベ ン ガ ラ ９ 、 石 油 １ ０ 、 水 分 １ １ 、
テ レ ピ ン 油 １ ２ を 混 入 さ せ 攪 拌 し た 後 液 状 に な る ま で 練 り 潰 し て 顔 料 漆 液 １ ３ を 生 成 さ せ
る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
図 ５ に 於 い て 説 明 す る 如 く 、 生 成 さ れ た 顔 料 漆 液 １ ３ を 使 用 し て 変 色 し な い 傷 の 付 き に く
い 独 特 の 光 沢 を も つ 仏 壇 の 製 造 方 法 に 於 い て は 生 地 １ の 上 に 下 地 ２ を 施 し 塗 面 ３ を 以 っ て
塗 を 完 成 さ せ た 後 、 塗 面 ３ の 上 に 箔 貼 り 用 液 ４ を 塗 る 等 し て 、 適 度 な 乾 燥 状 態 に 達 し た 後
、 金 紛 ６ を 附 着 さ せ る 。 附 着 さ せ た 金 紛 ６ を １ ～ ２ 晩 湿 度 ６ ０ ～ ８ ０ ％ の 部 屋 に 入 れ て 乾
燥 せ し め た 後 取 り 出 す 。
【 ０ ０ １ ８ 】
図 ６ で 説 明 す る と 、 塗 面 ３ の 上 に 箔 張 り 用 液 ４ で 金 紛 ６ を 附 着 さ せ 乾 燥 後 、 金 紛 ６ の 上 に
生 成 し た 顔 料 漆 液 １ ３ 又 は 生 漆 ８ を 、 刷 毛 又 は 布 又 は 綿 に て 塗 布 し た 後 、 図 ７ で 説 明 の 如
く 殆 ど の 顔 料 漆 液 １ ３ や 生 漆 ８ を 直 ぐ 拭 き 取 り 、 金 紛 ６ の 上 表 面 に 薄 い 漆 の 塗 膜 を 残 し て
湿 度 ８ ０ ％ ～ ９ ０ ％ の 湿 度 の 多 い 部 屋 に 入 れ て 乾 燥 さ せ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
金 紛 ６ の 上 に 生 漆 ８ 又 は 顔 料 漆 液 １ ３ の 薄 い 塗 膜 を 張 っ た 光 沢 は 生 漆 の 酸 化 作 用 や 、 顔 料
漆 液 １ ３ の 中 に 含 有 す る 顔 料 が 漆 の 酸 化 作 用 即 ち ラ ッ カ ー ゼ 作 用 と 併 合 し て 赤 茶 系 の 着 色
と な り 、 金 紛 ６ の 光 沢 が 更 に 茶 褐 色 系 光 沢 と な り 変 色 し な い 傷 の 付 き に く い 独 特 の 光 沢 を
も つ 仏 壇 の 製 造 方 法 を 本 実 施 例 で 完 成 さ せ た 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
又 図 ８ で 説 明 す る よ う に 生 漆 主 成 分 の 大 半 成 分 は ウ ル シ オ ー ル で 、 其 の 科 学 式 は Ｃ ２ １ Ｈ
３ ２ Ｏ ２ 、 生 漆 の 生 産 地 に よ っ て 化 学 式 は 異 な る も の の 、 漆 の 分 子 構 造 は 同 じ で あ り 、 化
合 物 の 分 子 中 に 含 ま れ る 炭 素 原 子 ６ 個 か ら 成 る 平 面 正 六 角 形 の 環 、 即 ち ベ ン ゼ ン 角 ７ の 分
子 構 造 で あ る 。 し た が っ て 図 ９ に 説 明 す る 如 く 、 漆 と 漆 の 塗 り 重 ね で あ れ ば ベ ン ゼ ン 角 ７
同 士 は 問 題 無 く 結 合 さ れ 強 度 に も 強 く 金 銀 紛 箔 表 面 に 残 っ た 薄 い 塗 膜 で も 其 の 効 果 が 十 分
期 待 出 来 る こ と を 本 実 施 例 で 証 明 し た 。
【 発 明 の 効 果 】
本 発 明 は 以 上 の 説 明 か ら な る よ う に 構 成 さ れ て い る 如 く 、 従 来 ま で の 仏 壇 製 造 方 法 は 金 銀
箔 を 貼 り つ け た り 、 金 銀 紛 を 附 着 さ せ た 時 点 で そ の 作 業 は 完 了 し て い た 。 そ れ は 素 材 独 特
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の 光 沢 を 其 の ま ま 表 現 さ せ る 事 に 意 義 が あ り 市 場 も 好 ん で き た が 、 本 発 明 は 更 に 工 程 を 加
え 生 漆 ８ 又 は 顔 料 漆 液 １ ３ を 金 紛 ６ に 施 し て 金 粉 ６ の 粒 子 表 面 に 吸 着 さ せ 、 顔 料 漆 液 １ ３
の 中 に 含 有 す る 顔 料 が 漆 の 酸 化 作 用 と 併 合 し て 赤 茶 系 の 着 色 と な り 、 顔 料 漆 液 １ ３ や 生 漆
８ の 薄 い 塗 膜 を 張 っ た 光 沢 は 金 紛 ６ の 表 面 を 保 護 す る と と も に 、 光 沢 が 更 に 赤 茶 褐 色 系 光
沢 と な り 変 色 し な い 傷 の 付 き に く い 独 特 の 光 沢 を も つ 仏 壇 の 製 造 方 法 を 本 実 施 例 で 完 成 さ
せ た こ と に よ り 幅 広 い 活 用 が 期 待 で き る 効 果 が あ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 図 １ 】 従 来 の 仏 壇 の 金 箔 張 り つ け 製 造 工 程
【 図 ２ 】 従 来 の 仏 壇 の 金 紛 附 着 製 造 工 程
【 図 ３ 】 顔 料 漆 液 の 攪 拌 前 の 材 料 構 成 図
【 図 ４ 】 生 漆 の 分 子 構 成 拡 大 図 と 成 分 と 役 割
【 図 ５ 】 顔 料 漆 液 を 塗 布 し た 時 の 図
【 図 ６ 】 顔 料 漆 液 を 拭 き 取 り し た 時 の 図
【 図 ７ 】 顔 料 漆 液 を 拭 き 取 り し た 時 の 拡 大 図
【 図 ８ 】 生 漆 成 分 ウ ル シ オ ー ル の 分 子 構 造
【 図 ９ 】 生 漆 成 分 ウ ル シ オ ー ル の 分 子 構 造 の 結 合 図
【 符 号 の 説 明 】
１ 　 生 地
２ 　 下 地
３ 　 塗 面
４ 　 箔 貼 り 用 液
５ 　 金 箔
６ 　 金 紛
７ 　 ベ ン ゼ ン 角
８ 　 生 漆
９ 　 ベ ン ガ ラ
１ ０ 　 石 油
１ １ 　 水 分
１ ２ 　 テ レ ピ ン 油
１ ３ 　 顔 料 漆 液
１ ４ 　 ウ ル シ オ ー ル
１ ５ 　 含 窒 素
１ ６ 　 ゴ ム 質
１ ７ 　 水 球
１ ８ 　 酸 素 と ゴ ム 質 の 水 球
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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