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(57) Zusammenfassung: Wassrige oder wassrig-alkoholi-
sche kosmetische Zubereitung zur Frisurgestaltung des
menschlichen Kopfhaares, enthaltend

a) ein anionisches Acrylatharz mit einer Molmasse zwi-
schen 50000 und 150000 und einer Glasuibergangstempe-
ratur von 75°C bis 105°C in einer Konzentration von 0,01
bis 10 Gew.-% und

b) eine kationische Pflegesubstanz in einer Konzentration
von 0,01 bis 5 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamt-
gewicht der Zubereitung.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine wassrige oder wassrig-alkoholische kosmetische Zubereitung
zur Frisurgestaltung des menschlichen Kopfhaares enthaltend
a) ein anionisches Acrylatharz mit einer Molmasse zwischen 50 000 und 150 000 und einer Glasibergang-
stemperatur von 75°C bis 105°C in einer Konzentration von 0,01 bis 10 Gew.-% und
b) eine kationische Pflegesubstanz in einer Konzentration von 0,01 bis 5 Gew.-%,

jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung.
Stand der Technik

[0002] Der ganze menschliche Kérper mit Ausnahme der Lippen, der Handinnenflachen und der Ful3sohlen
ist behaart, zum GroRteil allerdings mit kaum sichtbaren Wollharchen. Wegen der vielen Nervenden an der
Haarwurzel reagieren Haare empfindlich auf aulRere Einflisse wie Wind oder Bertihrung und sind daher ein
nicht zu unterschatzender Bestandteil des Tastsinns. Die wichtigste Funktion des menschlichen Kopfhaares
durfte allerdings heute darin bestehen, das Aussehen des Menschen in charakteristischer Weise mitzugestal-
ten. Ahnlich wie die Haut erfiillt es eine soziale Funktion, da es (iber sein Erscheinungsbild erheblich zum
Selbstwertgefihl des Individuums beitragt.

[0003] Das Haar besteht aus dem frei aus der Haut herausragenden Haarschaft — dem keratinisierten (toten)
Teil, der das eigentlich sichtbare Haar darstellt — und der in der Haut steckenden Haarwurzel — dem lebenden
Teil, in dem das sichtbare Haar standig neu gebildet wird. Der Haarschaft seinerseits ist aus drei Schichten
aufgebaut: einem zentralen Teil — dem so genannten Haarmark (Medulla), welches allerdings beim Menschen
zurlickgebildet ist und oft ganzlich fehlt — ferner dem Mark (Cortex) und der aufReren, bis zu zehn Lagen starken
Schuppenschicht (Cuticula), die das ganze Haar umhdillt.

[0004] Naturliches Haar hangt meist schlaft und ohne Volumen vom Kopf herab. Ein Ziel der Haarpflege ist
es daher, dem Haar Fille und Frisur zu geben. Zur temporaren Verformung des Haares und Gestaltung (engl.
Styling) vielseitiger Frisuren verwendet man Haarfestiger, meist in Form von Schaumfestigern oder Haar-
sprays. Beide haarkosmetischen Mittel sind in lhrer Zusammensetzung ahnlich, unterscheiden sich aber in ih-
rer Aufgabe und Anwendung.

[0005] Schaumfestiger (auch Schaumhaarfestiger genannt) werden in der Regel zur Frisurgestaltung im
feuchten Haar verteilt, Haarsprays zur Fixierung auf die (trockene) fertig gestylte Frisur gespriht. Neben den
wegen ihrer leichten und angenehmen Anwendbarkeit zunehmend beliebten Schaumhaarfestigern und flissi-
gen Haarfestigern werden auch Haarfestigergele angeboten.

[0006] Die Rezepturen fur derartige Produkte sind vielfaltig. Die Bestandteile missen jedoch in ethanoli-
schem, wassrig-ethanolischem oder wassrigem Medium vertraglich sein.

[0007] Ublicherweise bestehen diese Mittel zur Festigung der Haare (Haarfestiger) aus Lésungen von filmbil-
denden naturlichen oder synthetischen Polymeren oder Polymerkombinationen. Es handelt sich dabei um
nichtionische, anionische, kationische oder amphotere Polymere. Diese hinterlassen auf dem Haar nach der
Applikation einen transparenten farblosen Film. Es werden eine Reihe von Anforderungen an diese Filme ge-
stellt: sie sollen klar, glanzend, feuchtigkeitsunempfindlich, festigend, lang anhaltend, flexibel, nicht klebend
sein, den natlrlichen Griff des Haares nicht beeintrachtigen und sich auch wieder leicht durch handelsiibliche
Haarwaschmittel auswaschen lassen. Schaumfestiger besitzen in der Gruppe der Stylingprodukte ein Sonder-
stellung. Nicht nur die Filmeigenschaften (Halt, Flexibilitat...) stehen im Vordergrund, sondern auch die Pflege-
leistung am Haar (Kdmmbarkeit, gepflegter Griff) und die Schaumcharakteristik (feinblasig, cremig, stabil) ha-
ben einen betrachtlichen Einfluss auf die Produktperformance.

[0008] Die Auswahl des geeigneten Polymers (nichtionisch, anionisch, kationisch oder amphoter) ist von ent-
scheidender Bedeutung fiir die Eigenschaften des Endproduktes.

[0009] Kationische Filmbildner weisen vor allem pflegende Eigenschaften auf: das Haar lasst sich gut kadm-
men und flhlt sich geschmeidig und gepflegt an. Insbesondere fiir Schaumfestiger hat die Kdmmbarkeit und
der Griff der nassen und trockenen Haare eine entscheidende Bedeutung. Als entscheidender Nachteil dieser
Rohstoffe ist ihre geringe Festigungsleistung zu nennen.
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[0010] Anionische oder amphotere Filmbildner werden in Haarfestigern eingesetzt, um eine gute und lang an-
haltende Festigung der Frisur zu erreichen. Ein entscheidender Nachteil dieser Rohstoffe sind jedoch ihre
mangelhaften pflegenden Eigenschaften: das Haar lasst sich schlecht kdmmen und fuhlt sich stumpf, rau und
wenig gepflegt an. Nach dem Trocknen sind die Filme dann relativ hart, sprode und unflexibel. Nachteilig fir
den Verbraucher sind die taktilen Eigenschaften des Filmes sowie die Bildung von Riickstdnden beim Kdmmen
(Filmplaken). Diese rieseln auf Schultern oder Kleidung und lassen den Anwender ungepflegt erscheinen. Bei
Schaumfestigern kommt dartber hinaus ein weiterer Nachteil vieler anionischer und amphoterer Polymere
zum Tragen: sie verleihen dem Schaum eine unzureichende, unkosmetische Schaumcharakteristik. Der
Schaum ist grobblasig, weich, instabil und wenig cremig. Zur Verbesserung der Schaumeigenschaften ist der
Zusatz von Schaum stabilsierenden Additiven, wie z.B. Emulgatoren tblich. Besonders bevorzugt ist der Ein-
satz von Laureth-3.

[0011] Die Verwendung von Polymermischungen zur Produktoptimierung von haarkosmetischen Zubereitun-
gen ist dem Fachmann an sich bekannt.

[0012] Eine Verbesserung in Bezug auf Griff und Kdmmbarkeit wird bei Styling-Formulierungen auf Basis an-
ionischer Polymere typischerweise durch die Kombination mit kationischen Polymeren, kationischen Tensiden
oder Silikonen (beispielsweise cyclische Polydimethylsiloxane (Cyclomethicone), Silikontenside (Polyethermo-
difizierte Siloxane) vom Typ Dimethicone) erreicht. Bei derartigen Zubereitungen besteht jedoch immer die Ge-
fahr einer Ausfallung der Polymere durch die Bildung von Polymersalzen aus anionischen und kationischen
Polymeren. AuRerdem fuhrt der Einsatz dieser kationischen Polymere oder kationischen Tenside meistens zu
einer deutliche Abnahme der Festigungsleistung und des Langzeithaltes der Frisur.

Aufgabenstellung

[0013] Es war daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die Mangel des Standes der Technik ; zu be-
seitigen und Zubereitungen (insbesondere Mittel zur Frisurgestaltung) zu entwickeln, die zu einer guten
Kéammbarkeit des Haares fiihren. Das Haar sollte sich nach der Anwendung nicht mehr stumpf anfuhlen, son-
dern einen glatten, gut gepflegten Eindruck hinterlassen. Die Bildung von Filmplaken sollte unterdriickt sein.
Festigungsleistung und Langzeithalt sollten gegeniber dem Stand der Technik erhdht sein. Darlber hinaus
sollte sich das Produkt zu einem feinblasigen, cremigen, stabilen Schaum aufschaumen lassen.

[0014] Uberraschend gelést werden die Aufgaben durch eine wassrige oder wéssrig-alkoholische kosmeti-
sche Zubereitung zur Frisurgestaltung des menschlichen Kopfhaares enthaltend
a) ein anionisches Acrylatharz mit einer Molmasse zwischen 50 000 und 150 000 und einer Glaslibergang-
stemperatur von 75°C bis 105°C in einer Konzentration von 0,01 bis 10 Gew.-% und
b) mindestens eine kationische Pflegesubstanz in einer Konzentration von 0,01 bis 5 Gew.-%

jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung.

[0015] Die erfindungsgemafien Zubereitungen fliihren zu einer deutlichen Verbesserung der Pflegeleistung
unter gleichzeitiger Erh6hung der Festigungsleistung bei ihrer Anwendung als Haarfestiger.

[0016] Der Langzeithalt der Frisur gemessen im ,Curl-Retention-Test" bei 90 % r.F. ist deutlich erhéht.
[0017] Liegen die erfindungsgemalfien Zubereitungen in Form eines Schaumfestigers vor, so weist die Zube-
reitung einen besonders cremigen, feinblasigen Schaum auf, der sich iberraschend leicht und gleichmafig im

Haar verteilen lasst.

[0018] Das Haar lasst sich nach der Anwendung besonders leicht kAmmen und weist einen gesunden, seidi-
gen Glanz auf. Die Bildung von aus dem Haar herab rieselnden Filmplaken ist deutlich reduziert.

[0019] Es ist erfindungsgemal bevorzugt, wenn das anionische Acrylatharz mit einer Molmasse zwischen 50
000 und 150 000 und einer Glasibergangstemperatur von 75°C bis 105°C in einer Konzentration von 5 bis 7
Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung in dieser enthalten ist.

[0020] Es ist erfindungsgemal bevorzugt, wenn die kationische Pflegesubstanz in einer Konzentration von 2
bis 4 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung, in dieser enthalten ist.

[0021] Es ist erfindungsgemalf vorteilhaft, wenn die erfindungsgemafe Zubereitung in Form eines Schaums
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vorliegt.

[0022] Dabei ist es erfindungsgemal vorteilhaft, wenn die erfindungsgemafie Zubereitung 0,01 bis 15 Ge-
wichts-% und bevorzugt 8 bis 11 Gewichts-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung, Treib-
mittel enthalt.

[0023] Erfindungsgemal vorteilhafte Treibmittel sind Propan, Isobutan und n-Butan sowie deren Mischun-
gen. Erfindungsgeman bevorzugt wird als Treibmittel eine Mischung aus Propan und Butan eingesetzt wird.

[0024] Naturlich weill der Fachmann, dass es an sich nichttoxische Treibgase gibt, die grundsatzlich fiir die
Verwirklichung der vorliegenden Erfindung in Form von Aerosolpraparaten geeignet waren, auf die aber den-
noch wegen bedenklicher Wirkung auf die Umwelt oder sonstiger Begleitumstande verzichtet werden sollte,
insbesondere Fluorkohlenwasserstoffe und Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW).

[0025] Es ist erfindungsgemal bevorzugt, wenn das erfindungsgemalfie anioische Acrylatharz die folgende
Struktur aufweist:

H,CO,_ 0 O~

OH
7 “on 0 O/\/

das heif3t, wenn es sich um ein lineares Tetrapolymer mit zufalliger Verteilung der Monomere handelt, wobei
als Monomere Methacrylsaure, Hydroxyethylmethacrylat, Methylmethacrylat und Butylacrylat eingesetzt wer-
den.

[0026] Dieses ist unter der INCI Acrylates/Hydroxyesteracrylates Copolymer registriert und kann beispiels-
weise unter dem Handelsnamen Acudyne 180 bei der Firma Rohm & Haas erworben werden.

[0027] Als kationische Pflegesubstanzen kénnen sowohl kationische Polymere und/oder kationische Tenside
eingesetzt werden.

[0028] Als erfindungsgemal vorteilhafte kationische Polymere kénnen Polyquaternium-4, Polyquaternium-6,
Polyquaternium-7, Polyquaternium-10, Polyquaternium-11, Polyquaternium-16, Polyquaternium-22, Polyqua-
ternium-44, Polyquaternium-46, Polyquaternium-55 und/oder quaternisierte Guarderivate eingesetzt werden.

[0029] Erfindungsgemal besonders bevorzugt ist es, wenn als kationische Polymere Polyquaternium-4, Po-
lyquaternium-16 oder Polyquaternium-44 eingesetzt werden. Beispielsweise kdnnen die folgenden kationi-
schen Polyquaternium-Typen eingesetzt werden: Celquat H-100 oder Celquat L-200 (Fa. National Starch); IN-
Cl: Polyquaternium-4, Luviquat Excellence, Luviquat FC-370, Luviquat FC-550 oder Luviquat Style (Fa.:
BASF); INCI: Polyquaternium-16, Luviquat Care oder Luviquat Ultra Care (Fa. BASF); INCI: Polyquaterni-
um-44.

[0030] Als erfindungsgemalf? vorteilhafte kationische Tenside kénnen Verbindungen aus der Gruppe der qua-
ternaren Ammoniumverbindungen, insbesondere Benzyltrialkylammoniumsalze oder Alkyltrimethylammoni-
umsalze, beispielsweise Cetyltrimethylammoniumchlorid oder -bromid oder -methosulfat, Alkyldimethylhydro-
xyethylammoniumchloride oder -bromide oder -methosulfat, Dialkyldimethylammonium-chloride oder -bromide
oder -methosulfat, Esterquats wie z.B. Diacylethyl Hydroxyethylmethylammoniumchlorid oder -bromid oder
-methosulfat, Alkylamidethyltrimethylammoniumethersulfate, Hydroxyethyl Cetyldimonium Phosphate, Alkyl-
pyridiniumsalze, beispielsweise Lauryl- oder Cetylpyrimidiniumchlorid, Imidazolinderivate und Verbindungen
mit kationischem Charakter wie Aminoxide, beispielsweise Alkyldimethylaminoxide oder Alkylaminoethyl-di-
methylaminoxide eingesetzt werden.

[0031] Erfindungsgemal besonders bevorzugt ist es, wenn als kationisches Tensid Hydroxyethylcetyldimoni-
umphosphat eingesetzt wird.

[0032] Beispielsweise kann das folgende kationische Hydroxyethylcetyldimoniumphosphat eingesetzt wer-
den: Luviquat Mono CP (Fa. BASF); INCI: Hydroxyethyl Cetyldimonium Phosphate.
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[0033] Die erfindungsgemalle Zubereitung enthalt erfindungsgemaR vorteilhaft weitere Komponenten.

[0034] So sind erfindungsgemal vorteilhafte Ausfliihrungsformen dadurch gekennzeichnet, dass die Zuberei-
tung von 0,1 bis 2,0 Gew.-% Laureth-3 enthalt, wobei sich die Gewichtsangabe auf das Gesamtgewicht der
Zubereitung bezieht.

[0035] Ferner sind erfindungsgemaf vorteilhafte Ausfihrungsformen dadurch gekennzeichnet, dass die Zu-
bereitung von 0,1 bis 2,0 Gew.-% Aminomethylpropanol enthalt, wobei sich die Gewichtsangabe auf das Ge-
samtgewicht der Zubereitung bezieht.

[0036] Erfindungsgemal vorteilhafte Ausflihrungsformen der vorliegenden Erfindung sind auch dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Zubereitung von 0,01 bis 0,5 Gew.-% Panthenol und/oder Niacinamid enthalt, wobei
sich die Gewichtsangabe auf das Gesamtgewicht der Zubereitung bezieht.

[0037] Nicht zuletzt sind erfindungsgemal vorteilhafte Ausfihrungsformen der vorliegenden Erfindung da-
durch gekennzeichnet, dass die Zubereitung Parabene in einer Gesamtkonzentration von bis zu 0,5 Ge-
wichts-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung bezieht.

[0038] Die kosmetischen und dermatologischen Zubereitungen kénnen erfindungsgemaf kosmetische Hilfs-
stoffe enthalten, wie sie Ublicherweise in solchen Zubereitungen verwendet werden, z.B. Konservierungsmittel,
Antioxidanien, Bakterizide, Parfime, Emulgatoren, weichmachende, anfeuchtende und/oder feuchthaltende
Substanzen, Fette, Ole, Wachse, Farbstoffe, Pigmente, die eine farbende Wirkung haben, Verdickungsmittel
oder andere Ubliche Bestandteile einer kosmetischen oder dermatologischen Formulierung wie Alkohole, Po-
lyole, Polymere, Schaumstabilisatoren, Elektrolyte, organische Lésungsmittel oder Silikonderivate. Auch die
Einarbeitung von UV-Lichtschutzfiltern ist erfindungsgemaf vorteilhaft. Die aufgefiihrte Liste an Zusatzstoffen
soll selbstverstandlich nicht limitierend sein.

[0039] Erfindungsgemal bevorzugt ist die Verwendung der kosmetische Zubereitung als Haarfestiger. Erfin-
dungsgemal besonders bevorzugt ist die Verwendung der erfindungsgemalfen Zubereitung als Schaumfesti-
ger fur die Frisurgestaltung.

[0040] Die nachfolgenden Beispiele sollen die vorliegende Erfindung verdeutlichen, ohne sie einzuschranken.
Alle Mengenangaben, Anteile und Prozentanteile sind, soweit nicht anders angegeben, auf das Gewicht und
die Gesamtmenge bzw. auf das Gesamtgewicht der Zubereitungen bezogen.

Ausfihrungsbeispiel

1 2 3 4 5 6
Acrylates/Hydroxyester Acrylates Copolymer 7 6 6 5 4 7
Polyquaternium-4 - - 0,5 0,5 - -
Polyquaternium-16 - - - - 3,0 1,0
Aminomethylpropanol 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,7
Cetrimoniumchiorid 1,0 1,0 - 1,0 1,0 1,0
Hydroxyethyl Cetyldimonium Phosphate 0,5 0,5 - 0,5 0,5 0,5
Dimethicone Copolyol - 0,2 0,3 - 0,2 -
Panthenol 0,1 0,1 0,1 0,1 0.1 0,1
Phenoxyethanol 0,5 - 0,5 0,5 0,5 0,5
Parabene 0,2 - 0,2 0,2 0,2 -
Laureth-3 1,0 - 15 | 10 | 10 | 10
PEG-40 Hydrogenated Castor Qil - 0,2 0,2 0,2 0,2 B
Parfim g.s. g.s. q.s. g.s. qg.s. g.s.
Propan/Butan 10 10 - 10 10 10
Ethanol - 15 - - 15 -
Wasser ad 100 [ ad 100 | ad 100 | ad 100 | ad 100 | ad 100
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7 8 9 10 11 12
Acrylates/Hydroxyester Acrylates Copolymer 6 7 5 7 3 5
Polyquaternium-11 2,0 - - - - -
Polyquaternium-44 - 0,5\ 2,5 - - -
Polyquaternium-46 - - - 0,5 - -
Polyquaternium-55 - - - - 2,5 -
VP/VA Copolymer - - - - 2 4
Aminomethylpropanol 0,7 0,7 0,5 0,7 0,4 0,5
Cetrimoniumchlorid 1,0 1,0 - 1,0 1,0 1,0
Hydroxyethyl Cetyldimonium Phosphate 0,5 0,5 - 0,5 0,5 0,5
Dimethicone Copolyol 0,2 - 0,2 - 0,2 -
Panthenol 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Phenoxyethanol 0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5
Parabene 0,2 0,2 0,2 0,2 - 0,2
Laureth-3 - 10 | 15 | 10 | 10 | 10
PEG-40 Hydrogenated Castor Qil 0,2 - 0,2 0,2 0,2 0,2
Parfim qs. | qs. g.s. qg.s. q.s. q.s.
Propan/Butan 10 10 - 10 10 10
Ethanol - - - - 15 -
Wasser ad 100 | ad 100 | ad 100 | ad 100 | ad 100 | ad 100

Patentanspriiche

1. Wassrige oder wassrig-alkoholische kosmetische Zubereitung zur Frisurgestaltung des menschlichen
Kopfhaares enthaltend
a) ein anionisches Acrylatharz mit einer Molmasse zwischen 50 000 und 150 000 und einer Glasiibergangs-
temperatur von 75°C bis 105°C in einer Konzentration von 0,01 bis 10 Gew.-% und
b) mindestens eine kationische Pflegesubstanz in einer Konzentration von 0,01 bis 5 Gew.-%,
jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung.

2. Zubereitung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Zubereitung in Form eines Schaums
vorliegt.

3. Zubereitung nach einem der Anspriche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Zubereitung 0,01
bis 15 Gewichts-% eines Treibmittels enthalt.

4. Zubereitung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass als Treibmittel
eine Mischung aus Propan und Butan eingesetzt wird.

5. Zubereitung nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet, das als anioische
Acrylatharz ein lineares Tetrapolymer mit zufalliger Verteilung der Monomere eingesetzt wird, das aus den Mo-
nomeren Methacrylsdure, Hydroxyethylmethacrylat, Methylmethacrylat und Butylacrylat gebildet wird.

6. Zubereitung nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass als kationische

6/7



DE 10 2005 020 706 A1 2006.11.09

Pflegesubstanz das Tensid Hydroxyethylcetyldimoniumphosphat eingesetzt wird.

7. Zubereitung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass als kationische
Pflegesubstanz Polyquaternium-4 oder Polyquaternium-16 oder Polyquaternium-44 eingesetzt werden.

8. Zubereitung nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zuberei-
tung von 0,1 bis 2 Gew.-% Laureth-3 enthalt, wobei sich die Gewichtsangabe auf das Gesamtgewicht der Zu-
bereitung bezieht.

9. Zubereitung nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zuberei-
tung von 0,1 bis 2 Gew.-% Aminomethylpropanol enthalt, wobei sich die Gewichtsangabe auf das Gesamtge-
wicht der Zubereitung bezieht.

10. Zubereitung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zuberei-
tung von 0,01 bis 0,5 Gew.-% Panthenol und/oder Niacinamid enthalt, wobei sich die Gewichtsangabe auf das
Gesamtgewicht der Zubereitung bezieht.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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