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특허청  

청  1 

(ⅰ) 열가  지     5 내지 50 량%;

(ⅱ) 폴리우 탄 아크릴 트 지 5 내지 50 량%;

(ⅲ) ( 타)아크릴 트 리고      1 내지 50 량%;

(ⅳ) ( 타)아크릴 트      1 내지 30 량%;

(ⅴ) 라 칼 개시      0.1 내지 15 량%; 

(ⅵ) 도       0.01 내지 20 량%

 포 는 것  특징  는  도   . 

청  2 

삭

청  3 

 1 에 어 , 상  (ⅱ) 폴리우 탄 아크릴 트는 시아 트, 폴리 ,   드 시 또는 아

민아크릴 트  포 고, 량(Mw)  1,000 ~ 50,000 , 상  폴리우 탄 아크릴 트   

폴리  량  70% 고, 말단 능    개 상  드 시 또는 아민 아크릴 트  루어진

것  특징  는  도   .

청  4 

 1 에 어 , 상  (ⅱ) 폴리우 탄 아크릴 트가 나타내는  개  리 도   나가  0℃

상  것  특징  는  도   .

청  5 

 3 에 어 , 상  (ⅱ) 폴리우 탄 아크릴 트    드 시 또는 아민 아크릴 트  

 시아 트 (NCO)/ 드 시 (OH) 가 1.04~1.6  몰비  가 는 것  특징  

는  도   .

청  6 

  5 에 어 , 상  가 에   폴리우 탄  시아 트에 상  드 시 또는

아민 아크릴 트가 0.1~2.1 몰비   것  특징  는  도   .

청  7 

  1 에 어 , 상  (ⅰ) 열가  지는 아크릴 나 트릴계, 타 엔계, 아크릴계, 우 탄계, 폴리아미

드계, 계  실리 계 지  루어진  택  1  상  지  량 평균 량

1,000 내지 1,000,000  것  특징  는  도   .

청  8 

 1 에 어 , 상  (ⅲ)( 타)아크릴 트 리고 는 량 평균 량 1,000 내지 100,000  우

탄계 ( 타)아크릴 트, 에폭시계 ( 타)아크릴 트, 폴리에 계 ( 타)아크릴 트, 계 ( 타)아크

릴 트, 실리 계 ( 타)아크릴 트  산계 ( 타)아크릴 트  루어진  택  1  상

 리고  것  특징  는  도   .

청  9 

 1 에 어 , 상  (ⅳ)( 타)아크릴 트 는 1,6-헥산  ( 타)아크릴 트, 2- 드 시

에틸 ( 타)아크릴 트, 2- 드 시  ( 타)아크릴 트, 2- 드 시 틸 ( 타)아크릴 트,
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2- 드 시-3- 닐 시  ( 타)아크릴 트, 1,4- 탄  ( 타)아크릴 트, 2- 드 시알킬 (

타)아크릴  포 트, 4- 드 시 사 클 헥실 ( 타)아크릴 트, 틸 리  ( 타)아크릴

트, 트리 틸 에  ( 타)아크릴 트, 트리 틸  ( 타)아크릴 트, 타에리 리  트리

( 타)아크릴 트, 타에리 리  타( 타)아크릴 트, 타에리 리  헥사( 타)아크릴 트, 

타에리트리  헥사( 타)아크릴 트, 리 린 ( 타)아크릴 트, t- 드 퓨릴 ( 타)아크릴 트,

iso- 실 ( 타)아크릴 트, 2-(2-에 시에 시) 에틸 ( 타)아크릴 트, 아릴 ( 타)아크릴 트, 라

우릴( 타)아크릴 트, 2- 시에틸 ( 타)아크릴 트, 보닐 ( 타)아크릴 트, 트리 실 ( 타)아

크릴 트, 에 시 가  닐  ( 타)아크릴 트, 에틸 리  ( 타)아크릴 트, 에틸 리

( 타)아크릴 트, 트리에틸 리  ( 타)아크릴 트, t-에틸 리  ( 타)아크릴 트, 폴리에

틸 리  ( 타)아크릴 트, 1,3- 틸 리  ( 타)아크릴 트, 트리 리  ( 타)아크

릴 트, 에 시 가  비 -A ( 타)아크릴 트, 사 클 헥산 탄  ( 타)아크릴 트, 

시-t- 리  ( 타)아크릴 트, 2- 타아크릴 시에틸 포 트, 2- 타아크릴 시 에틸 포

트, 틸  트리사 클   ( 타)아크릴 트, 트리 틸 에 트 아크릴 트  들

 루어지는  택 는  1  상   것  특징  는   도  

.

청  10 

 1 에 어 , 상  (ⅴ) 라 칼 개시 는  개시   열경  개시  루어진  택

 1  상 고, 상  (ⅵ) 도  는 Au, Ag, Ni, Cu, 납  포 는  ; 탄 ; 폴리에틸 , 폴

리 , 폴리에 , 폴리 티 , 폴리비닐알  포 는 지  그 변  지   여 Au,

Ag, Ni  포 는   것;  그 에 연  가 여  연  처리  도  

루어진  택  1  상  것  특징  는  도   .

청  11 

 1 에 어 , 상  폴리우 탄 아크릴 트가 시아 트, 폴리 , ,  드 시 또는 아민아

크릴 트  에 어 , 

폴리  량  70% 고, 

상  드 시 또는 상  아민 아크릴 트   상    시아 트 (NCO)/ 드

시 (OH)가 1.04 내지 1.6  몰비  가  고, 

상  가 에   폴리우 탄  시아 트   나 상에 상  드 시 또는 상

 아민 아크릴 트가 0.1 내지 2.1 몰비  어  폴리우 탄 아크릴 트  포 는 것  특징

 는  도   .

청  12 

삭

청  13 

 1   3  내지 11   어느  에  도     것  특징  는 

 도  .

  

 상  

     

         는   그 야  래

본  폴리우 탄 아크릴 트   고신뢰   도     그  는 <1>

도  에  것 , 욱 상 게는  역  뿐만 아니라 경  역 도 동시에 겸 는
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폴리우 탄 아크릴 트  포 는 고신뢰   도     그  는 도  

에  것 다.

 도  란  니 (Ni) 나 (Au) 등   , 또는 그  같  들   고<2>

  등  도   산시킨 상  착  말 는 것 ,  시키고  는  사 에

치시킨 후  건  가열, 가압 공  거치 ,  단 들 사 는 도  에   

고,   사  치(pitch)에는 연  착 지가 진 어 도  가  독립 여 재

게  에  연  여 게 는 것 다.

래   도  는  (ⅰ)  에 매트릭  역  는  지 에 에폭시계<3>

또는 계 지  경  루어진 경  시킨 에폭시 타 ,  (ⅱ)  지 에 ( 타)아크릴

계 리고    라 칼 개시  루어진 경  시킨 ( 타)아크릴 트 타  다.

그러나,   도   는   역 만  여  착  내지는 <4>

신뢰 에 크게 여 지 못 고,    착 신뢰  보   없다는 계  다.

         루고  는  과

본  상 에   도    결   것 , 본  나   <5>

가 단    역 만 는 것  아니라 아크릴  경  에도 참여 여  착    

착,  신뢰 에 여 는   에  도   공 는 것 다.

       

상   달   본  나  양상<6>

(ⅰ) 열가  지<7>

(ⅱ) 폴리우 탄 아크릴 트<8>

(ⅲ) ( 타)아크릴 트 리고<9>

(ⅳ) ( 타)아크릴 트 <10>

(ⅴ) 라 칼 개시<11>

(ⅵ) 도   포 는 도  에 계 다.<12>

본 에   도    람직 게는<13>

(ⅰ) 열가  지     5 내지 50 량%;<14>

(ⅱ) 폴리우 탄 아크릴 트  5 내지 50 량%;<15>

(ⅲ) ( 타)아크릴 트 리고      1 내지 50 량%;<16>

(ⅳ) ( 타)아크릴 트      1 내지 30 량%;<17>

(ⅴ) 라 칼 개시      0.1 내지 15 량%; <18>

(ⅵ) 도       0.01 내지 20 량%<19>

 포 다.<20>

, 본 에 여 욱 상 게 다.<21>

본 에   도   <22>

(ⅰ)  시키는   매트릭  역  는 통상  열가  지  루어진 에  택 는 1<23>

상  포 다.  열가  지 는 아크릴 나 트릴계, 타 엔계, 아크릴계, 우 탄계, 폴리아미드계, 

계  실리 계 지 등, 게는 폴리비닐 티랄, 폴리비닐 포 말, 폴리에 , 지, 에폭시

지, 시 지, 아크릴계  지 등  사   고,  또  라 칼  질   다.   같

 열가  지  량 평균 량  1,000 내지 1,000,000  가 사  또 , 상  열가  지는

 도    체에 여 5 내지 50 량%  포 는 것  람직 다.  러  
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 열가  지  아크릴계  지  사 는 경우, 30 내지 120℃   리  도(Tg)

가지 , 10 내지 150 mgKOH/g  산가  갖는 지  사 다.  상  아크릴계  지는 30 내지 120℃ 

 리  도  갖는 1  상  아크릴  량 평균 량 10,000 상  고 량  

여 얻   다.  체  상  아크릴계  지는 에틸, 틸, , 틸, 헥실, 실, 도 실,

라우릴 아크릴 트  타 아크릴 트   변  루어진 아크릴 트, 아크릴릭 에시드, 타 아

크릴릭 에시드, 틸 타아크릴 트, 비닐 아 트   변  아크릴  등  택

1  상  아크릴  여 만든 러 상 고  아크릴 지 다.  또  상  아크릴계  지

는 산  또는 카 복시   여 10 내지 150 mgKOH/g  산가  가지 , 택  에

폭시  또는 알킬  가    다.  , 10 mgKOH/g  산가  갖는 아크릴계 지  사

는 경우에는,  착  지 않는  다.

상    지 는 량 평균 량  10,000 내지 5,000,000   것  사 는 것  람<24>

직 , 아크릴계  지  사 는 경우에는 50,000 내지 2,000,000  것  사   다.  는

량   낮  것  사  경우에는  에 리  택(Tack) 특  과도 여   

지 않고, 량    것  사  경우에는 다  경 에 참여 는 아크릴 트 리고  상

 악 어  액 시 상 리가 어날   다.

(ⅱ) 본 에  폴리우 탄 아크릴 트 지는  1   시아 트,  2  폴리 ,<25>

 3     4  아크릴 트  포 다.

상  폴리우 탄 아크릴 트는 량(Mw)  1,000 ~ 50,000 고, 상  폴리우 탄 아크릴 트  <26>

 폴리  량  70% 고 말단 능    개 상  아크릴 트  루어질  다.  상  아크

릴 트는 말단 능  시아 트에 드 시 아크릴 트 또는 아민 아크릴 트  0.1~2.1 몰

비  시  능 에 결 시킬  다.

또  상  폴리우 탄 아크릴 트가 나타내는  개  리 도   나가  0℃ 상   ,<27>

상  폴리우 탄 아크릴 트    드 시 아크릴 트   시아 트 (NCO)/

드 시 (OH) 몰비가 1.04~1.6   다.

상  폴리우 탄 아크릴 트 지   1   시아 트 는 , 지 , 지  시<28>

아 트  들   사   고 체 는 트라 틸 -1,4- 시아 트, 헤사 틸 -

1,6- 시아 트, 시클 헥실 -1,4- 시아 트, 틸 비 (4-시클 헥실 시아 트), 포

 시아 트  4-4 틸 비 (시클 헥실 시아 트)  루어진 에   상 택 다.

또 ,  2  폴리 는 폴리에  폴리 , 폴리에  폴리   폴리카보 트 폴리  <29>

들  다.   폴리 는 카 복실산 과    에 여 득 는 것  람

직 , 여 에  카 복실산 는 신산, 루타 산, 탈산, 아 산, 린산, 아 란산,

산, 도 칸 카 복실산, 헥사 드 탈산, 탈산, 탈산, - 탈산, 트라클 탈

산, 1,5-나 탈 카 복실산, 마 산, 말 산, 타 산, 시트라 산, 사 산, 트라 드 탈산 등

  들  ,  는 에틸 리 , 리 , 1,3- , 1,3- 탄 , 1,4-

탄 , 1,5- 탄 , 1,6-헥산 , 틸 리 , 에틸 리 , 리 , 트리에틸 리 ,

트라에틸 리 , 틸 리 , 2- 틸-1,3- 탄 , 2,2,4-트리 틸-1,3 탄 , 1,4-시클 헥산

탄  등   들  다. 또   폴리에  폴리 는 폴리에틸 리 , 폴리 리 , 폴리

트라에틸 리  등   들  다.   경우 폴리  량  400 내지 10,000  다양 나, 람직

 량 는 400 내지 3,000 도 다.

 그리고  3  는 1,3- , 1,3- 탄 , 1,4- 탄 , 1,5- 탄 , 1,6-헥산<30>

, 틸 리 , 에틸 리 , 리 , 트리에틸 리 , 트라에틸 리 , 틸 리

, 2- 틸-1,3- 탄 , 2,2,4-트리 틸-1,3 탄 , 1,4-시클 헥산 탄  등   들  다.

그리고 마지막  는 드 시 아크릴 트 또는 아민 아크릴 트가 사 어 진다.   4가지<31>

   드 시 아크릴 트 또는 아민 아크릴 트   3   체  시아 트

(NCO)/ 드 시  몰비는 1.04~1.6   3가지    폴리  량  70% 다.  게 

어진  폴리우 탄  말단  능  시아 트에  드 시  아크릴 트  0.1~2.1  몰비

시킨다.  여 에 가   시아 트 는 알  사 여  결시  폴리우 탄 아크릴
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트  다.

게  폴리우 탄 아크릴 트는 량(Mw)  약 1,000 ~ 50,000  폴리우 탄 아크릴 트  <32>

트 그 트  폴리 과 드 그 트  시아 트  상 (phase mixing)에  0℃ 상  단

Tg 또는   개 상  0℃ 상에  Tg  나타내게 어  상 에    역  는 

 능  나타내게 고, 또  말단에 재 는 아크릴 트  통 여 경  아크릴들과 께 경  

 진 어 경  역 도 게 어 우  착 과   신뢰  나타내게 다.

본  폴리우 탄 아크릴 트는 시아 트, 폴리 ,   드 시 아크릴 트  여<33>

다.

상  폴리우 탄 아크릴 트  는  상    폴리  량  70% 고 상  드<34>

시 아크릴 트 또는 아민 아크릴 트   상    시아 트 (NCO)/ 드 시

(OH)  1.04 내지 1.6  몰비  가  시키는 단계,  상  가  에   폴리우

탄  시아 트   나 상에 드 시 아크릴 트 또는 아민 아크릴 트  0.1 내지 2.1 몰

비  시키는 단계  포 다.

상   후  시아 트 는 가  알  사 여 시킬  다.<35>

상  가 단계는 공지  가  사   다.  상  단계에  도는 90℃, 압<36>

 1 압, 시간  5시간  매는 틴계열 매  사 여   나 드시 에 지 않는다.

(ⅲ) 본  에 어 ,  가능  ( 타)아크릴 트 리고  택 어진 1  상<37>

리고  사   다.   타  ( 타)아크릴 트 리고 는 량  평균  량  약  1,000  내지

100,000   우 탄계  ( 타)아크릴 트,  에폭시계  ( 타)아크릴 트,  폴리에 계

( 타)아크릴 트, 계 ( 타)아크릴 트, 실리 계 ( 타)아크릴 트, 산계 ( 타)아크릴 트 등

 1  상 사   다.  상  ( 타)아크릴 트 리고 는 본   도    체

에 여 1 내지 50 량%   사 는 것  람직 다.  아크릴 트( 타크릴 트)  체  

는, 틸 아크릴 트, 에틸 아크릴 트,  아크릴 트,  틸 아크릴 트, 에틸

리   아크릴 트, 에틸 리   아크릴 트, 트리 티  트리 아크릴 트, 트라 틸

탄 트라 아크릴 트, 2－ 드 시-1,3－ 아크릴 시 , 2,2－비 〔4－(아크릴 시폴리 시) 닐

〕 , 2,2－비 〔4－(아크릴 시폴리에 시) 닐〕 , 시크 닐아크릴 트, 트리시크 카

닐아크릴 트, 트리 (아크릴 시에틸) 시아 트 등  다.  것들  단독 또  여 사

  다.

말 미드 는, 에 말 미드  어도 2개 상 는,  들 , 1－ 틸-2,4－비<38>

말 미드 , N, N'－m－ 닐 비 말 미드, N, N'－p－ 닐 비 말 미드, N, N'－m－ 비 말

미드, N,  N'－4,4－비 닐 비 말 미드, N,  N'－4,4－(3,3'－ 틸비 닐 ) 비 말 미드, N,  N'－

4,4－(3,3'－ 틸 닐 탄) 비 말 미드, N, N'－4,4－(3,3'－ 에틸 닐 탄) 비 말 미드,

N, N'－4,4－ 닐 탄비 말 미드, N, N'－4,4－ 닐 비 말 미드, N, N'－4,4－ 닐에 비

말 미드, N,  N'－3,3'－ 닐 비 말 미드, 2,2－비 (4－(4－말 미드 시) 닐) ,

2,2－비 (3－s－ 틸-4－8(4－말 미드 시) 닐) , 1,1－비 (4－(4－말 미드 시) 닐) 

칸, 4,4'－시크 헤키시리 비 (1－(4 말 미드 키시)－2－시클  헥실 , 2,2－비 (4－(4 말 미

드 시) 닐) 헥사 루   등  다.  것들  단독 또  여 사   다.또 , (

타)아크릴 트 리고 는 루  도체  얻어지는 것  사   , 람직 게는 루

계 에폭시 ( 타)아크릴 트 리고 , 또는 루 계 우 탄 ( 타)아크릴 트 리고  등  1  상

사   다.  상  루 계 ( 타)아크릴 트  루  에  나타나는 우  연   

  도  에   간  쇼트 생 가능  탁월 게 지 , 상  루  에  나타나

는 단단    우  착     도    낮     신뢰  보

  생산 에  량 생 가능  여 생산  상시키고,  에  신뢰

 상시킨다.

상  루 계 ( 타)아크릴 트 리고  경우에는 본   도    체에 여<39>

1 내지 50 량 %   는 것  람직 다.   , 상  루 계 ( 타)아크릴 트 

50 량% 과 여 사  경우에는 경  후 가 도가 과도 게 어  체가  리지드(rigid) 게
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고  다  심   생   다.

(ⅳ) 편 본  에 , ( 타)아크릴 트 는   역  다.  상  ( 타)아크<40>

릴 트 는 1,6-헥산  ( 타)아크릴 트, 2- 드 시 에틸 ( 타)아크릴 트, 2- 드

시  ( 타)아크릴 트, 2- 드 시 틸 ( 타)아크릴 트, 2- 드 시-3- 닐 시  (

타)아크릴 트, 1,4- 탄  ( 타)아크릴 트, 2- 드 시알킬 ( 타)아크릴  포 트, 4- 드

시 사 클 헥실 ( 타)아크릴 트, 틸 리  ( 타)아크릴 트, 트리 틸 에  ( 타)아크

릴 트, 트리 틸  ( 타)아크릴 트, 타에리 리  트리( 타)아크릴 트, 타에리 리

타( 타)아크릴 트, 타에리 리  헥사( 타)아크릴 트, 타에리트리  헥사( 타)아크릴 트,

리 린 ( 타)아크릴 트, t- 드 퓨릴 ( 타)아크릴 트, iso- 실 ( 타)아크릴 트, 2-(2-에

시에 시) 에틸 ( 타)아크릴 트, 아릴 ( 타)아크릴 트, 라우릴( 타)아크릴 트, 2- 시에

틸 ( 타)아크릴 트, 보닐 ( 타)아크릴 트, 트리 실 ( 타)아크릴 트, 에 시 가  닐

( 타)아크릴 트, 에틸 리  ( 타)아크릴 트, 에틸 리  ( 타)아크릴 트, 트리에틸

리  ( 타)아크릴 트, t-에틸 리  ( 타)아크릴 트, 폴리에틸 리  ( 타)아크릴 트,

1,3- 틸 리  ( 타)아크릴 트, 트리 리  ( 타)아크릴 트, 에 시 가  비 -A

( 타)아크릴 트, 사 클 헥산 탄  ( 타)아크릴 트, 시-t- 리  ( 타)아크릴 트, 2-

타아크릴 시에틸 포 트, 2- 타아크릴 시 에틸 포 트, 틸  트리사 클   

( 타)아크릴 트, 트리 틸 에 트 아크릴 트  들   루어지는  

택 는 1  상  사   , 본   도    체에 여 1 내지 50 량 %

도  것  람직 다.

(ⅴ)  본 에  사 는 경  또 다   라 칼 개시 는  개시  또는 열경  개시<41>

 1  상 여 사   다.

상   개시 는 , o-  안식 산 틸, 4- -4- 틸 닐 , iso-  티<42>

크산 , 에틸 티 크산 , 4- 에틸 안식 산 에틸,  에 ,   에 , 2- 드 시-

2- 틸-1- 닐 -1- , 에 시 아  등  사   다.

상  열경  개시 는 사 드계  아 계  사   는 , 상  사 드계 개시  는 t-<43>

틸 시라우 트, 1,1,3,3-t- 틸 틸 시-2-에틸 헥사 트, 2,5- 틸-2,5- (2-에틸헥사  

시) 헥산, 1-사 클 헥실-1- 틸에틸 시-2-에틸 헥사 트, 2,5- 틸-2,5- (m- 루  시)

헥산, t- 틸 시  카보 트, t- 틸 시-2-에틸헥실 카보 트, t-헥실 시 

에 트, t- 틸 시 아 트, 큐  사 드, 2,5,- 틸-2,5- (t- 틸 시) 헥산, t- 틸 큐

 사 드, t-헥실 시 카 에 트, t-헥실 시-2-에틸 헥사 트, t- 틸 시-2-2-에틸

헥사 트, t- 틸 시 틸 트, 1,1-비 (t- 틸 시)사 클 헥산, t-헥실 시 

 카보 트, t- 틸 시-3,5,5-트리 틸 헥사 트, t- 틸 시 트, 큐  시 

카 에 트, -iso-   드 사 드, 큐  드 사 드, iso- 틸 사 드, 2,4-

클  사 드, 3,5,5-트리 틸 헥사  사 드, 타  사 드, 라우  사 드,

아  사 드, 신 사 드,  사 드, 3,5,5-트리 틸 헥사  사 드,  

시 루엔,   1,1,3,3- 트라 틸 틸 시 카 에 트, 1-사 클 헥실-1- 틸 에틸 시 에

카 에 트,  -n-  시  카보 트,  -iso-  시  카보 트,  비 (4-t- 틸

사 클 헥실) 시 카보 트, -2-에 시 시 시 카보 트, (2-에틸 헥실 시) 카보

트, 시 틸 시 카보 트, (3- 틸-3- 시 틸 시) 카보 트, 1,1-비 (t-헥실

시)-3,3,5-트리 틸  사 클 헥산,  1,1-비 (t-헥실  시)  사 클 헥산,  1,1-비 (t- 틸  시)-

3,3,5-트리 틸 사 클 헥산, 1,1-(t- 틸 시) 사 클 도 칸, 2,2-비 (t- 틸 시) 칸, t- 틸 트

리 틸 실릴 사 드, 비 (t- 틸) 틸 실릴 사 드, t- 틸 트리알릴 실릴 사 드, 비 (t-

틸) 알릴 실릴 사 드, 트리 (t- 틸) 아릴 실릴 사 드 등  들  , 상  아 계 개시

는 2,2'-아 비 (4- 시-2,4- 틸 니트릴), 틸 2,2'-아 비 (2- 틸 트),

2,2'-아 비 (N-사 클 헥실-2- 틸 미드), 2,2-아 비 (2,4- 틸 니트릴), 2,2'-아 비

(2- 틸 틸 니트릴), 2,2'-아 비 [N-(2- 닐)-2- 틸 미드], 2,2'-아 비 (N- 틸-2- 틸

미드), 2,2'-아 비 [N-(2- 닐)-2- 틸 미드], 1,1'-아 비 (사 클 헥산-1-카보

니트릴),  1-[(시아 -1- 틸에틸)아 ]  포 아미드  등  들   다.  들  1  상  여

사 가능 다.
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상  라 칼 개시 는 본   도    체에 여 0.1 내지 15 량%  포 는 것<44>

람직 다.

(ⅵ) 본 에  사 는 도  는 본   도     도  능  <45>

여 주   러  다.  상  도  는 Au, Ag, Ni, Cu, 납 등  포 는  ; 탄 ;

폴리에틸 , 폴리 , 폴리에 , 폴리 티 , 폴리비닐알  등  포 는 지  그 변  지

 여 Au, Ag, Ni 등  포 는   것; 그 에 연  가 여  연  처리

 도   등  1  상 사   다.  상  도   크 는, 는  치(pitch)에

 2 내지 30 ㎛ 에  도에 라 택 여 사   ,  도    체에 

여 0.01 내지 20 량%, 욱 람직 게는 3 내지 10 량%  포   다.

편 본   도    에는 본  지 않  가   가시<46>

주   지 , 산 지 , 열안  등  타 첨가 가 가  0.01 내지 10 량% 도 포  

다.

상  지 는 드 퀴 , 드 퀴  틸에 , p- 퀴 , 티아진  들  <47>

루어지는  택   다.  또 , 열에  도 는  산  지  열안  

여  주    가지친 릭계  드 시 신나 트계  질 등  산 지  첨가  

, 그  트라키 -( 틸 -(3,5- -t- 틸-4- 드  신나 트) 탄, 3,5-비 (1,1- 틸에틸)-

4- 드 시   에시드 티  -2,1-에탄다  에 , 타 실 3,5- -t- 틸-4- 드 시 

드  신나 트 ( 상 Ciba사 ), 2,6- - 리-p- 틸  등  다.  상  타 첨가 는 각각 단

독  또는 2  상 여 사   다.

본   사 여  도   는 에는 특별  치나 비가 치 않 , <48>

들어, 본   루엔과 같  에 시  액상  후 도  가 쇄 지 않는 도

 내에  시간 고,    에 10 내지 50 ㎛  께  도포  다  시간 건 여

루엔 등  시킴  단층  가지는  도   얻   다.

에  실시  들어 본 에 여 욱 상 게  것 나. 들 실시 는 단지   <49>

 것  본  보  고  는 것  아니다.

실시  1<50>

   매트릭  역   지 는 30 %  루엔/ 틸 에틸 에  NBR계 <51>

지(N-34, 니폰 ) 10  량%; 50  %  틸 에틸   사 여 폴리  량 60%,  량(Mw)

20,000, 드 시 아크릴 트/ 시아 트 몰비= 1  여 도 90℃, 압  1 압, 시간 5시간, 다

틸틴다 라우릴 트  매  사 여 가  시   폴리우 탄 아크릴 트 30 량%;

경   는 경 는 에폭시 아크릴 트 폴리 (SP1509, 쇼  폴리 ) 40 량%;  

 라 칼  ( 타)아크릴 트  2- 타아크릴 시에틸 포 트 3 량%; 타에리

리  트리( 타)아크릴 트 8 량%; 2- 드 시에틸 ( 타)아크릴 트 3 량%; 열경  개시  

 사 드 0.5 량%;  라우릴 사 드 0.5 량%; 그리고,  도  에 도  능  여

주   러  5 ㎛  크  도  (NCI사)  연  처리  후 5 량%  첨가 여  료

다.

실시  2<52>

   매트릭  역   지 는 30 %  루엔/ 틸 에틸 에  NBR계 <53>

지(N-34, 니폰 ) 10  량%; 50  %  틸 에틸   사 여 폴리  량 50%,  량(Mw)

10,000, 드 시 아크릴 트/ 시아 트 몰비= 1  폴리우 탄 아크릴 트 30 량%  사

고 경   는 경 는 실시  1과 동   실시 다.

실시  3<54>

   매트릭  역   지 는 30 %  루엔/ 틸 에틸 에  NBR계 <55>

지(N-34, 니폰 ) 10  량%; 50  %  틸 에틸   사 여 폴리  량 50%,  량(Mw)

25,000, 드 시 아크릴 트/ 시아 트 몰비= 1   폴리우 탄 아크릴 트 30 량%  사

고 경   는 경 는 실시  1과 동   실시 다.
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실시  4<56>

   매트릭  역   지 는 30 %  루엔/ 틸 에틸 에  NBR계 <57>

지(N-34, 니폰 ) 10  량%; 50  %  틸 에틸   사 여 폴리  량 50%,  량(Mw)

25,000, 드 시 아크릴 트/ 시아 트 몰비= 2   폴리우 탄 아크릴 트 30 량%  사

고 경   는 경 는 실시  1과 동   실시 다.

비  1<58>

   매트릭  역   지 는 30 %  루엔/ 틸 에틸 에  NBR계 <59>

지(N-34, 니폰 ) 10 량%; 30 %  틸 에틸  매에  우 탄 러 (KUB2001, 강남 ) 30

량%; 경   는 경 는 에폭시 아크릴 트 폴리 (SP1509, 쇼  폴리 ) 40 량%; 

  라 칼  ( 타)아크릴 트  2- 타아크릴 시에틸 포 트 3 량%; 

타에리 리  트리( 타)아크릴 트 8 량%; 2- 드 시에틸 ( 타)아크릴 트 3 량%; 열경  개시

  사 드 0.5 량%;  라우릴 사 드 0.5 량%; 그리고,  도  에 도  능

 여 주   러  5 ㎛  크  도  (NCI사)  연  처리  후 5 량%  첨가 여 

 료 다.

비  2<60>

   매트릭  역   지 는 30 %  루엔/ 틸 에틸 에  NBR계 <61>

지(N-34, 니폰 ) 10 량%; 40 %  루엔/ 틸 에틸 에  아크릴 지(AOF7000, 애경 ) 30

량%  사 고 경   는 경 는 비  1과 동   실시 다.

 도     신뢰  평가<62>

상  실시  1 내지 4과 비  1 내지 4    도      신뢰  평가<63>

  각각   상 에  1시간 치시킨 후 ITO 리( 듐틴 사 드 리)  COF, TCP(Tape Carrier

Package)  여 160 ℃, 1  가압착 건과 180 ℃, 5 , 3 MPa  본압착 건  다. 각각

시편  7개씩 비 고,  같   시편  여 90° 착  측 , 4 브(probe) 

  측 다.  또  도 85 ℃, 상 습도 85%에  500 시간 건  고  고습 신뢰  평가

 , －40 ℃ 내지 80 ℃  도 건  500  복 는 열 격 신뢰  평가  실시 고, 그 결과

  1   2에 나타내었다.

 1

<64>

상   1  90°   신뢰  평가 후 착  측  결과에  나타난 것처럼 본 에  폴리우 탄 아크<65>

릴 트  사   도    착 과 신뢰  평가 후  착 에   우  알  다.
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 2

<66>

상   2     측  결과에  나타난 것처럼 본 에  폴리우 탄 아크릴 트  사  <67>

도     과 신뢰  평가 후   에   낮  값  가짐  알  고, 러

 결과에 라 본 에  폴리우 탄 아크릴 트  사   도   래  상 어 는

아크릴  우 탄 등 타 열가  지들 만 루어진  도  에 비 여 우   과 

 신뢰  가지는 것  알  다.

     과

상에  상    같 , 량(Mw)  약 1,000 ~ 50,000  Tg가 0℃ 상 고 폴리우 탄 아크<68>

릴 트     폴리  량  70%  말단 능    개 상  아크릴 트  

폴리우 탄 아크릴 트는 상 에    역  는  능  나타내  말단에 재 는

아크릴 트  통 여 경  아크릴들과 께 경   진 어 경  역 도 게 어

우  착 과   신뢰  나타내게 다.  특  고  고습 건 에    아연 리,

폴리 미드 등 다양  착 에  착 신뢰  지시   신뢰  여  에  량 

생 가능  여 생산  상시킬     에  신뢰  상시킬  는 커다란 

 다.  또 , 갈  미 어가는   경 에 맞 어 미   가능 므   산업에

고 능   개 에  가능   다.

비  본  상 에 언  람직  실시  었 나,  지   어남  없  다<69>

양  나 변  는 것  가능 다. 라  첨  특허청  는 본  지에 는 러  

나 변  포 다.
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