
(57)【要約】

【課題】　走行時にゴム温度が上昇した際にも良好なグ

リップ性能を維持できるタイヤトレッド用ゴム組成物お

よびこれを用いた空気入りタイヤを提供する。

【解決手段】　基材ゴム（Ａ）と、イオン結合含有熱可

塑性樹脂（Ｂ）とを必須の成分として含有するタイヤト

レッド用ゴム組成物およびこれを用いた空気入りタイヤ

に関する。該ゴム組成物はオイル成分（Ｃ）を含有する

ことが好ましい。また、基材ゴム（Ａ）の１００質量部

に対してイオン結合含有熱可塑性樹脂（Ｂ）を５質量部

以上４０質量部以下となるように配合することが好まし

い。本発明のゴム組成物におけるｔａｎδは、８０℃～

１２０℃の範囲内において好ましくは０．２以上０．６

以下となるように設定される。

【選択図】　　　　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 基 材 ゴ ム （ Ａ ） と 、 イ オ ン 結 合 含 有 熱 可 塑 性 樹 脂 （ Ｂ ） と を 必 須 の 成 分 と し て 含 有 す る
こ と を 特 徴 と す る タ イ ヤ ト レ ッ ド 用 ゴ ム 組 成 物 。
【 請 求 項 ２ 】
　 オ イ ル 成 分 （ Ｃ ） を 含 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の タ イ ヤ ト レ ッ ド 用 ゴ ム
組 成 物 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 基 材 ゴ ム （ Ａ ） の １ ０ ０ 質 量 部 に 対 し て 前 記 イ オ ン 結 合 含 有 熱 可 塑 性 樹 脂 （ Ｂ ） を
５ 質 量 部 以 上 ４ ０ 質 量 部 以 下 の 範 囲 内 で 配 合 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の タ イ
ヤ ト レ ッ ド 用 ゴ ム 組 成 物 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 イ オ ン 結 合 含 有 熱 可 塑 性 樹 脂 （ Ｂ ） と 前 記 オ イ ル 成 分 （ Ｃ ） と の 質 量 比 （ Ｂ ） ／ （
Ｃ ） が ９ ０ ／ １ ０ ～ １ ０ ／ ９ ０ の 範 囲 内 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の タ イ ヤ
ト レ ッ ド 用 ゴ ム 組 成 物 。
【 請 求 項 ５ 】
　 ８ ０ ℃ ～ １ ２ ０ ℃ の 範 囲 内 に お い て ｔ ａ ｎ δ （ 損 失 正 接 ） が ０ ． ２ 以 上 ０ ． ６ 以 下 と な
る よ う に 設 定 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の タ イ ヤ ト レ ッ ド 用 ゴ ム 組 成 物 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 １ の タ イ ヤ ト レ ッ ド 用 ゴ ム 組 成 物 を 用 い た 空 気 入 り タ イ ヤ 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 走 行 時 に ゴ ム 温 度 が 上 昇 し て も 良 好 な グ リ ッ プ 性 能 が 維 持 さ れ る タ イ ヤ ト レ
ッ ド 用 ゴ ム 組 成 物 お よ び 該 タ イ ヤ ト レ ッ ド 用 ゴ ム 組 成 物 を 用 い た 空 気 入 り タ イ ヤ に 関 す る
。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 空 気 入 り タ イ ヤ を 冬 季 に 使 用 す る 場 合 、 氷 上 に お け る グ リ ッ プ 性 能 は 必 須 の 特 性 と し て
確 保 し な け れ ば な ら な い が 、 同 時 に 長 時 間 に わ た る 走 行 に 耐 え る 耐 摩 耗 性 、 お よ び 製 造 工
程 に お け る 加 工 性 を も 確 保 す る こ と が 必 要 で あ る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 良 好 な グ リ ッ プ 性 能 を 得 る た め の 方 法 と し て 、 特 許 文 献 １ に は 、 天 然 ゴ ム 、 ポ リ ブ タ ジ
エ ン 、 ポ リ イ ソ プ レ ン 、 及 び ス チ レ ン ブ タ ジ エ ン 共 重 合 体 か ら な る 群 よ り 選 択 さ れ る １ 種
又 は ２ 種 以 上 か ら な る 母 体 基 材 ゴ ム １ ０ ０ 重 量 部 に 対 し 、 平 均 粒 径 ２ ０ ～ ６ ０ ０ μ ｍ の ゴ
ム 粉 末 の ３ ～ ２ ５ 重 量 部 が 配 合 さ れ た ト レ ッ ド 用 ゴ ム 組 成 物 で あ っ て 、 ゴ ム 粉 末 に お け る
基 材 ゴ ム の ５ ５ 重 量 ％ 以 上 が シ ス － １ ， ４ － 結 合 を ４ ０ ％ 以 上 含 有 す る ポ リ ブ タ ジ エ ン で
あ り 、 該 基 材 ゴ ム は α ， β － 不 飽 和 カ ル ボ ン 酸 と 金 属 イ オ ン に よ っ て 架 橋 さ れ て お り 、 室
温 に お け る 硬 度 が Ｊ Ｉ Ｓ － Ｃ 型 硬 度 計 で ４ ０ ～ ９ ５ で あ る こ と を 特 徴 と す る ト レ ッ ド 用 ゴ
ム 組 成 物 が 提 案 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 一 方 、 特 許 文 献 ２ に は 、 Ｎ Ｒ を ４ ０ ～ ７ ０ 重 量 部 含 有 す る ジ エ ン 系 ゴ ム １ ０ ０ 重 量 部 に
対 し て 、 窒 素 吸 着 比 表 面 積 が １ ０ ０ ～ １ ６ ５ ｍ 2 ／ ｇ で あ る と と も に Ｄ Ｂ Ｐ 吸 油 量 が ９ ０
～ １ ３ ０ ｍ ｌ /１ ０ ０ ｇ で あ る カ ー ボ ン ブ ラ ッ ク を １ ５ ～ ４ ０ 重 量 部 含 有 し 、 Ｂ Ｅ Ｔ 比 表
面 積 １ ５ ０ ～ ２ ０ ０ ｍ 2 ／ ｇ を 有 す る 沈 降 シ リ カ を ２ ０ ～ ６ ０ 重 量 部 含 有 し 、 該 カ ー ボ ン
ブ ラ ッ ク と 該 沈 降 シ リ カ と の 合 計 が ４ ０ ～ ９ ０ 重 量 部 で あ り 、 （ カ ー ボ ン ブ ラ ッ ク ／ 沈 降
シ リ カ ） が ０ ． ２ ５ ～ １ ． ０ で あ る こ と を 特 徴 と す る タ イ ヤ ト レ ッ ド 用 ゴ ム 組 成 物 が 提 案
さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 さ ら に 、 特 許 文 献 ３ に は 、 天 然 ゴ ム お よ び ／ ま た は ポ リ イ ソ プ レ ン ゴ ム を ４ ０ 重 量 部 以
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上 と 、 ハ ロ ゲ ン 化 ブ チ ル ゴ ム を １ ０ ～ ３ ０ 重 量 部 と 、 他 の ジ エ ン 系 ゴ ム を 残 部 混 合 し た 基
材 ゴ ム １ ０ ０ 重 量 部 に 対 し て 、 窒 素 吸 着 比 表 面 積 が ７ ０ ～ １ ６ ０ ｍ 2 ／ ｇ で あ る カ ー ボ ン
ブ ラ ッ ク を ３ ５ ～ ６ ５ 重 量 部 と 、 脂 肪 酸 亜 鉛 塩 を ０ ． ５ ～ ５ 重 量 部 配 合 す る こ と を 特 徴 と
す る タ イ ヤ ト レ ッ ド 用 ゴ ム 組 成 物 が 提 案 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 特 許 文 献 １ ～ ３ の 方 法 は 、 走 行 初 期 の 氷 上 グ リ ッ プ 性 能 、 お よ び 耐 摩 耗 性 に 優 れ る タ イ
ヤ を 得 る と い う 点 で は 有 効 で あ る 。 し か し 高 温 に 曝 さ れ る ゴ ム 組 成 物 の 物 性 を 制 御 す る こ
と に つ い て は 考 慮 さ れ て お ら ず 、 走 行 に よ っ て タ イ ヤ の ゴ ム 温 度 が 上 昇 し た 場 合 に は 、 ゴ
ム 組 成 物 の ｔ ａ ｎ δ が 低 下 し 、 破 壊 特 性 、 耐 摩 耗 性 、 お よ び グ リ ッ プ 性 能 が 著 し く 低 下 し
て し ま う 危 険 性 が あ る 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 平 ８ － １ ５ １ ４ ８ ２ 号 公 報
【 特 許 文 献 ２ 】 特 開 ２ ０ ０ ２ － ９ ７ ３ ０ ４ 号 公 報
【 特 許 文 献 ３ 】 特 開 ２ ０ ０ ２ － ３ ３ ８ ７ ３ ６ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 本 発 明 は 上 記 の 課 題 を 解 決 し 、 走 行 時 に ゴ ム 温 度 が 上 昇 し た 際 に も 良 好 な グ リ ッ プ 性 能
を 維 持 で き る タ イ ヤ ト レ ッ ド 用 ゴ ム 組 成 物 お よ び こ れ を 用 い た 空 気 入 り タ イ ヤ の 提 供 を 目
的 と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 本 発 明 の タ イ ヤ ト レ ッ ド 用 ゴ ム 組 成 物 は 、 基 材 ゴ ム （ Ａ ） と イ オ ン 結 合 含 有 熱 可 塑 性 樹
脂 （ Ｂ ） と を 必 須 の 成 分 と し て 含 有 す る こ と を 特 徴 と す る 。 該 ゴ ム 組 成 物 に は 、 オ イ ル 成
分 （ Ｃ ） が 含 有 さ れ る こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 本 発 明 は ま た 、 基 材 ゴ ム （ Ａ ） の １ ０ ０ 質 量 部 に 対 し て 、 イ オ ン 結 合 含 有 熱 可 塑 性 樹 脂
成 分 （ Ｂ ） を ５ 質 量 部 以 上 ４ ０ 質 量 部 以 下 と な る よ う に 配 合 し た ゴ ム 組 成 物 に 関 す る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 イ オ ン 結 合 含 有 熱 可 塑 性 樹 脂 （ Ｂ ） と オ イ ル 成 分 （ Ｃ ） と の 質 量 比 （ Ｂ ） ／ （ Ｃ ） は 、
９ ０ ／ １ ０ ～ １ ０ ／ ９ ０ の 範 囲 内 に 設 定 さ れ る こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 本 発 明 の ゴ ム 組 成 物 は 、 好 ま し く は 、 ８ ０ ℃ ～ １ ２ ０ ℃ の 範 囲 内 に お い て ｔ ａ ｎ δ （ 損
失 正 接 ） が ０ ． ２ 以 上 ０ ． ６ 以 下 の 範 囲 内 と な る よ う に 設 定 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 な お 本 発 明 の ゴ ム 組 成 物 は 、 乗 用 車 用 、 バ ス 用 、 ト ラ ッ ク 用 等 の 空 気 入 り タ イ ヤ に 対 し
て 好 適 に 用 い ら れ 得 る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ ３ 】
　 基 材 ゴ ム （ Ａ ） と 、 イ オ ン 結 合 含 有 熱 可 塑 性 樹 脂 （ Ｂ ） と を 必 須 の 成 分 と し て 配 合 し た
本 発 明 の タ イ ヤ ト レ ッ ド 用 ゴ ム 組 成 物 は 、 Ｔ ｇ を 極 端 に 高 く す る 必 要 が な く 、 高 温 下 で も
良 好 な ｔ ａ ｎ δ を 示 す 。 し た が っ て 、 本 発 明 の タ イ ヤ ト レ ッ ド 用 ゴ ム 組 成 物 を 用 い た 空 気
入 り タ イ ヤ は 、 走 行 時 に ゴ ム 温 度 が 上 昇 し た 場 合 に も 良 好 な グ リ ッ プ 性 能 を 維 持 す る た め
、 走 行 初 期 の み な ら ず 、 長 時 間 に わ た っ て 良 好 な グ リ ッ プ 性 能 を 有 し 、 耐 摩 耗 性 に も 優 れ
る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ４ 】
　 本 発 明 の ゴ ム 組 成 物 は 、 基 材 ゴ ム （ Ａ ） と 、 イ オ ン 結 合 含 有 熱 可 塑 性 樹 脂 （ Ｂ ） と を 必
須 の 成 分 と し て 含 有 す る 。 タ イ ヤ の グ リ ッ プ 性 能 は 、 タ イ ヤ を 構 成 す る ゴ ム 組 成 物 の ｔ ａ
ｎ δ （ 損 失 正 接 ） 、 す な わ ち ゴ ム 組 成 物 の エ ネ ル ギ ー 損 失 が 一 定 以 上 と な る よ う に 設 定 す
る こ と で 改 善 す る こ と が で き る 。 あ る 温 度 に お け る ポ リ マ ー 材 料 の ｔ ａ ｎ δ を 向 上 さ せ る
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方 法 と し て は 、 ポ リ マ ー の Ｔ ｇ （ ガ ラ ス 転 移 温 度 ） を 比 較 的 高 く 設 定 す る 方 法 等 が 採 用 で
き る が 、 こ の 場 合 、 ポ リ マ ー の Ｔ ｇ 以 上 の 温 度 に お い て は 、 Ｅ ’ （ 貯 蔵 弾 性 率 ） お よ び ｔ
ａ ｎ δ （ 損 失 正 接 ） が 急 激 に 低 下 し 、 脆 化 破 壊 が 生 じ る 危 険 性 が あ る 。 よ っ て 、 Ｔ ｇ の み
が 考 慮 さ れ た ポ リ マ ー を 配 合 し た タ イ ヤ に お い て は 、 走 行 時 の ゴ ム 温 度 の 上 昇 に 伴 っ て グ
リ ッ プ 性 能 が 大 き く 低 下 し て し ま う と い う 問 題 が あ る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 本 発 明 に お け る イ オ ン 結 合 含 有 熱 可 塑 性 樹 脂 （ Ｂ ） は 、 分 子 骨 格 内 に イ オ ン 結 合 を 有 す
る も の で あ っ て 、 ポ リ マ ー 鎖 が 形 成 す る 結 晶 相 、 孤 立 し た イ オ ン 基 を 含 む 無 定 型 相 、 お よ
び 疎 水 性 の 高 分 子 マ ト リ ク ス 内 で 親 水 性 の 側 鎖 イ オ ン 基 が 凝 集 し て ミ ク ロ 相 分 離 し た イ オ
ン 会 合 体 、 の ３ つ の 領 域 を 形 成 す る 。 本 発 明 の イ オ ン 結 合 含 有 熱 可 塑 性 樹 脂 （ Ｂ ） は 、 上
記 の イ オ ン 会 合 体 の 存 在 に よ り 、 同 様 の Ｔ ｇ で 分 子 骨 格 内 に イ オ ン 結 合 を 有 し な い 熱 可 塑
性 樹 脂 と 比 べ て 、 特 に Ｔ ｇ 以 上 の 高 温 に お い て 高 い ｔ ａ ｎ δ を 与 え る 。 し た が っ て 、 本 発
明 の ゴ ム 組 成 物 を 用 い た タ イ ヤ は 、 高 温 条 件 に お い て も 良 好 な グ リ ッ プ 性 能 を 維 持 す る こ
と が で き る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 本 発 明 に お い て は 、 基 材 ゴ ム （ Ａ ） の １ ０ ０ 質 量 部 に 対 し て 、 イ オ ン 結 合 含 有 熱 可 塑 性
樹 脂 （ Ｂ ） を ５ 質 量 部 以 上 ４ ０ 質 量 部 以 下 、 特 に ２ ０ 質 量 部 以 下 と な る よ う に 配 合 す る こ
と が 好 ま し い 。 イ オ ン 結 合 含 有 熱 可 塑 性 樹 脂 （ Ｂ ） の 配 合 量 が ５ 質 量 部 以 上 で あ れ ば 高 温
時 の ｔ ａ ｎ δ の 向 上 効 果 が 所 望 の 程 度 得 ら れ 、 ４ ０ 質 量 部 以 下 で あ れ ば 、 ゴ ム 組 成 物 の 加
工 性 を 損 な う 危 険 性 が 少 な い 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 本 発 明 の ゴ ム 組 成 物 に は 、 基 材 ゴ ム （ Ａ ） お よ び イ オ ン 結 合 含 有 熱 可 塑 性 樹 脂 （ Ｂ ） の
他 に 、 オ イ ル 成 分 （ Ｃ ） を 含 有 さ せ る こ と が 好 ま し い 。 ゴ ム 組 成 物 に オ イ ル 成 分 （ Ｃ ） を
配 合 す る と 、 ゴ ム 組 成 物 に 柔 軟 性 が 付 与 さ れ る こ と に よ り タ イ ヤ の グ リ ッ プ 性 能 を 向 上 さ
せ る こ と が で き る 。 し か し オ イ ル 成 分 を 多 量 に 添 加 す る と 、 高 温 下 で の ｔ ａ ｎ δ が 低 下 す
る 等 の 物 性 低 下 が 生 じ る と と も に 、 タ イ ヤ 表 面 に オ イ ル 成 分 が ブ リ ー ド す る 場 合 が あ る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 よ っ て 本 発 明 に お い て は 、 オ イ ル 成 分 （ Ｃ ） を 多 量 に 添 加 す る こ と な く 所 望 の グ リ ッ プ
性 能 が 得 ら れ る よ う 、 イ オ ン 結 合 含 有 熱 可 塑 性 樹 脂 （ Ｂ ） と オ イ ル 成 分 （ Ｃ ） と の 量 比 を
考 慮 す る こ と が 好 ま し い 。 す な わ ち 、 イ オ ン 結 合 含 有 熱 可 塑 性 樹 脂 （ Ｂ ） と オ イ ル 成 分 （
Ｃ ） と の 質 量 比 （ Ｂ ） ／ （ Ｃ ） は 、 ９ ０ ／ １ ０ ～ １ ０ ／ ９ ０ 、 さ ら に ５ ０ ／ ５ ０ ～ ２ ０ ／
８ ０ の 範 囲 内 に 設 定 さ れ る こ と が 好 ま し い 。 こ の 場 合 、 イ オ ン 結 合 含 有 熱 可 塑 性 樹 脂 （ Ｂ
） の 寄 与 に よ る 高 温 時 の ｔ ａ ｎ δ 向 上 と 、 オ イ ル 成 分 （ Ｃ ） の 寄 与 に よ る 柔 軟 性 の 付 与 と
い う 効 果 が と も に 良 好 に 発 現 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 本 発 明 の 基 材 ゴ ム （ Ａ ） と し て は 、 ポ リ ブ タ ジ エ ン ゴ ム （ Ｂ Ｒ ） 、 ス チ レ ン － ブ タ ジ エ
ン ゴ ム （ Ｓ Ｂ Ｒ ） 、 エ チ レ ン － プ ロ ピ レ ン － ジ エ ン ゴ ム （ Ｅ Ｐ Ｄ Ｍ ） 、 ク ロ ロ プ レ ン ゴ ム
（ Ｃ Ｒ ） 、 ア ク リ ロ ニ ト リ ル － ブ タ ジ エ ン ゴ ム （ Ｎ Ｂ Ｒ ） 、 ブ チ ル ゴ ム （ Ｉ Ｉ Ｒ ） 等 を 、
１ 種 類 ま た は ２ 種 類 以 上 の 混 合 物 と し て 使 用 で き る 。 な お 、 エ チ レ ン － プ ロ ピ レ ン － ジ エ
ン ゴ ム （ Ｅ Ｐ Ｄ Ｍ ） は 、 エ チ レ ン － プ ロ ピ レ ン ゴ ム （ Ｅ Ｐ Ｍ ） に 第 三 ジ エ ン 成 分 を 含 む も
の で あ る が 、 こ こ で 第 三 ジ エ ン 成 分 と し て 、 炭 素 数 ５ ～ ２ ０ の 非 共 役 ジ エ ン 、 た と え ば １
， ４ － ペ ン タ ジ エ ン 、 １ ， ４ － ヘ キ サ ジ エ ン 、 １ ， ５ － ヘ キ サ ジ エ ン 、 ２ ， ５ － ジ メ チ ル
－ １ ， ５ － ヘ キ サ ジ エ ン お よ び １ ， ４ － オ ク タ ジ エ ン の ほ か 、 １ ， ４ － シ ク ロ ヘ キ サ ジ エ
ン 、 シ ク ロ オ ク タ ジ エ ン 、 ジ シ ク ロ ペ ン タ ジ エ ン な ど の 環 状 ジ エ ン 、 さ ら に ５ － エ チ リ デ
ン － ２ － ノ ル ボ ル ネ ン 、 ５ － ブ チ リ デ ン － ２ － ノ ル ボ ル ネ ン 、 ２ － メ タ リ ル － ５ － ノ ル ボ
ル ネ ン お よ び ２ － イ ソ プ ロ ペ ニ ル － ５ － ノ ル ボ ル ネ ン な ど の ア ル ケ ニ ル ノ ル ボ ル ネ ン な ど
が 使 用 で き る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 本 発 明 の イ オ ン 結 合 含 有 熱 可 塑 性 樹 脂 （ Ｂ ） と し て は 、 た と え ば ア イ オ ノ マ ー 樹 脂 等 が
好 ま し く 使 用 で き る 。 ア イ オ ノ マ ー 樹 脂 の 具 体 例 と し て は 、 た と え ば 、 α － オ レ フ ィ ン と
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炭 素 数 ３ ～ ８ の α ， β － 不 飽 和 カ ル ボ ン 酸 と の 共 重 合 体 中 の カ ル ボ キ シ ル 基 の 少 な く と も
一 部 を 金 属 イ オ ン で 中 和 し て 得 ら れ る も の 、 α － オ レ フ ィ ン と 炭 素 数 ３ ～ ８ の α ， β － 不
飽 和 カ ル ボ ン 酸 と 炭 素 数 ２ ～ ２ ２ の α ， β － 不 飽 和 カ ル ボ ン 酸 エ ス テ ル と の 三 元 共 重 合 体
中 の カ ル ボ キ シ ル 基 の 少 な く と も 一 部 を 金 属 イ オ ン で 中 和 し て 得 ら れ る も の な ど が 挙 げ ら
れ る 。 上 記 の α － オ レ フ ィ ン と し て は 、 た と え ば 、 エ チ レ ン 、 プ ロ ピ レ ン 、 １ － ブ テ ン 、
１ － ペ ン テ ン な ど が 使 用 で き 、 中 で も エ チ レ ン が 好 ま し く 、 炭 素 数 ３ ～ ８ の α ， β － 不 飽
和 カ ル ボ ン 酸 と し て は 、 た と え ば 、 ア ク リ ル 酸 、 メ タ ク リ ル 酸 、 フ マ ル 酸 、 マ レ イ ン 酸 、
ク ロ ト ン 酸 な ど が 使 用 で き 、 中 で も ア ク リ ル 酸 、 メ タ ク リ ル 酸 が 好 ま し い 。 ま た 、 炭 素 数
２ ～ ２ ２ の 不 飽 和 カ ル ボ ン 酸 エ ス テ ル と し て は 、 た と え ば 、 ア ク リ ル 酸 、 メ タ ク リ ル 酸 、
フ マ ル 酸 、 マ レ イ ン 酸 な ど の メ チ ル 、 エ チ ル 、 プ ロ ピ ル 、 ｎ － ブ チ ル 、 イ ソ ブ チ ル エ ス テ
ル な ど が 使 用 で き 、 中 で も ア ク リ ル 酸 エ ス テ ル 、 メ タ ク リ ル 酸 エ ス テ ル が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 上 記 α － オ レ フ ィ ン と 炭 素 数 ３ ～ ８ の α ， β － 不 飽 和 カ ル ボ ン 酸 と の 共 重 合 体 ま た は α
－ オ レ フ ィ ン と 炭 素 数 ３ ～ ８ の α ， β － 不 飽 和 カ ル ボ ン 酸 と 炭 素 数 ２ ～ ２ ２ の α ， β － 不
飽 和 カ ル ボ ン 酸 エ ス テ ル と の 三 元 共 重 合 体 中 の カ ル ボ キ シ ル 基 の 少 な く と も 一 部 を 中 和 す
る 金 属 イ オ ン と し て は 、 た と え ば 、 ナ ト リ ウ ム イ オ ン 、 リ チ ウ ム イ オ ン 、 亜 鉛 イ オ ン 、 マ
グ ネ シ ウ ム イ オ ン 、 カ リ ウ ム イ オ ン な ど が 挙 げ ら れ る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 ア イ オ ノ マ ー 樹 脂 の 具 体 例 を 商 品 名 で 例 示 す る と 、 三 井 デ ュ ポ ン ケ ミ カ ル （ 株 ） か ら 市
販 さ れ て い る 二 元 共 重 合 体 の ア イ オ ノ マ ー 樹 脂 と し て ハ イ ミ ラ ン １ ５ ５ ５ （ Ｎ ａ ） 、 ハ イ
ミ ラ ン １ ５ ５ ７ （ Ｚ ｎ ） 、 ハ イ ミ ラ ン １ ６ ０ ５ （ Ｎ ａ ） 、 ハ イ ミ ラ ン １ ７ ０ ６ （ Ｚ ｎ ） 、
ハ イ ミ ラ ン １ ７ ０ ７ （ Ｎ ａ ） 、 ハ イ ミ ラ ン Ａ Ｍ ７ ３ １ ８ （ Ｎ ａ ） 、 ハ イ ミ ラ ン Ａ Ｍ ７ ３ １
５ （ Ｚ ｎ ） 、 ハ イ ミ ラ ン Ａ Ｍ ７ ３ １ ７ （ Ｚ ｎ ） 、 ハ イ ミ ラ ン Ａ Ｍ ７ ３ １ １ （ Ｍ ｇ ） 、 ハ イ
ミ ラ ン Ｍ Ｋ ７ ３ ２ ０ （ Ｋ ） が あ り 、 ま た 三 元 共 重 合 体 の ア イ オ ノ マ ー 樹 脂 と し て 、 ハ イ ミ
ラ ン １ ８ ５ ６ （ Ｎ ａ ） 、 ハ イ ミ ラ ン １ ８ ５ ５ （ Ｚ ｎ ） 、 ハ イ ミ ラ ン Ａ Ｍ ７ ３ １ ６ （ Ｚ ｎ ）
な ど が あ る 。 さ ら に デ ュ ポ ン 社 か ら 市 販 さ れ て い る ア イ オ ノ マ ー 樹 脂 と し て は 、 サ ー リ ン
８ ９ ４ ０ （ Ｎ ａ ） 、 サ ー リ ン ８ ９ ４ ５ （ Ｎ ａ ） 、 サ ー リ ン ９ ９ １ ０ （ Ｚ ｎ ） 、 サ ー リ ン ９
９ ４ ５ （ Ｚ ｎ ） 、 サ ー リ ン ７ ９ ３ ０ （ Ｌ ｉ ） 、 サ ー リ ン ７ ９ ４ ０ （ Ｌ ｉ ） 、 三 元 共 重 合 体
系 ア イ オ ノ マ ー 樹 脂 と し て 、 サ ー リ ン Ａ Ｄ ８ ２ ６ ５ （ Ｎ ａ ） 、 サ ー リ ン Ａ Ｄ ８ ２ ６ ９ （ Ｎ
ａ ） な ど が あ る 。 ま た 、 三 協 化 成 産 業 (株 )か ら は 、 フ ォ ー ミ オ ン な ど が 市 販 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 エ ク ソ ン 社 か ら 市 販 さ れ て い る ア イ オ ノ マ ー 樹 脂 と し て は 、 ア イ オ テ ッ ク ７ ０ １ ０ （ Ｚ
ｎ ） 、 ア イ オ テ ッ ク ８ ０ ０ ０ （ Ｎ ａ ） な ど が あ る 。 な お 、 上 記 ア イ オ ノ マ ー 樹 脂 の 商 品 名
の 後 の 括 弧 内 に 記 載 し た Ｎ ａ 、 Ｚ ｎ 、 Ｋ 、 Ｌ ｉ 、 Ｍ ｇ な ど は 、 こ れ ら の 中 和 金 属 イ オ ン の
金 属 種 を 示 し て い る 。 ま た 、 本 発 明 に 用 い ら れ る ア イ オ ノ マ ー 樹 脂 は 、 上 記 例 示 の も の を
２ 種 以 上 混 合 し て も よ い し 、 上 記 例 示 の １ 価 の 金 属 イ オ ン で 中 和 し た ア イ オ ノ マ ー 樹 脂 と
２ 価 の 金 属 イ オ ン で 中 和 し た ア イ オ ノ マ ー 樹 脂 を ２ 種 以 上 混 合 し て 用 い て も よ い 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 本 発 明 の オ イ ル 成 分 （ Ｃ ） と し て は 、 パ ラ フ ィ ン 系 、 オ レ フ ィ ン 系 、 ア ロ マ 系 等 の プ ロ
セ ス オ イ ル の 他 、 流 動 パ ラ フ ィ ン 、 石 油 ア ス フ ァ ル ト 、 ワ セ リ ン 等 の 石 油 系 、 ヒ マ シ 油 、
亜 麻 仁 油 、 ナ タ ネ 油 、 ヤ シ 油 等 の 脂 肪 油 系 等 の オ イ ル が 使 用 で き る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 オ イ ル 成 分 （ Ｃ ） と し て 使 用 で き る 市 販 品 と し て は 、 た と え ば ジ ャ パ ン エ ナ ジ ー 社 製 の
プ ロ セ ス Ｘ － ２ ６ ０ （ ア ロ マ 系 オ イ ル ） 等 が 挙 げ ら れ る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 さ ら に 、 本 発 明 の ゴ ム 組 成 物 に は 以 下 に 示 す よ う な 配 合 成 分 を 適 宜 配 合 し 得 る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 加 硫 剤 と し て は 、 有 機 過 酸 化 物 系 加 硫 剤 ま た は 硫 黄 系 加 硫 剤 の い ず れ も 使 用 可 能 で あ り
、 こ れ ら の 混 合 物 と し て 用 い て も 良 い 。 有 機 過 酸 化 物 系 加 硫 剤 と し て は 、 た と え ば 、 ベ ン
ゾ イ ル パ ー オ キ サ イ ド 、 ジ ク ミ ル パ ー オ キ サ イ ド 、 ジ － ｔ － ブ チ ル パ ー オ キ サ イ ド 、 ｔ －
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ブ チ ル ク ミ ル パ ー オ キ サ イ ド 、 メ チ ル エ チ ル ケ ト ン パ ー オ キ サ イ ド 、 ク メ ン ハ イ ド ロ パ ー
オ キ サ イ ド 、 ２ ， ５ － ジ メ チ ル － ２ ， ５ － ジ （ ｔ － ブ チ ル パ ー オ キ シ ） ヘ キ サ ン 、 ２ ， ５
－ ジ メ チ ル － ２ ， ５ － ジ （ ベ ン ゾ イ ル パ ー オ キ シ ） ヘ キ サ ン 、 ２ ， ５ － ジ メ チ ル － ２ ， ５
－ ジ （ ｔ － ブ チ ル パ ー オ キ シ ） ヘ キ シ ン － ３ あ る い は １ ， ３ － ビ ス （ ｔ － ブ チ ル パ ー オ キ
シ プ ロ ピ ル ） ベ ン ゼ ン 、 ジ － ｔ － ブ チ ル パ ー オ キ シ － ジ イ ソ プ ロ ピ ル ベ ン ゼ ン 、 ｔ － ブ チ
ル パ ー オ キ シ ベ ン ゼ ン 、 ２ ， ４ － ジ ク ロ ロ ベ ン ゾ イ ル パ ー オ キ サ イ ド 、 １ ， １ － ジ － ｔ －
ブ チ ル パ ー オ キ シ － ３ ， ３ ， ５ － ト リ メ チ ル シ ロ キ サ ン 、 ｎ － ブ チ ル － ４ ， ４ － ジ － ｔ －
ブ チ ル パ ー オ キ シ バ レ レ ー ト な ど を 使 用 す る こ と が で き る 。 こ れ ら の 中 で 、 ジ ク ミ ル パ ー
オ キ サ イ ド 、 ｔ － ブ チ ル パ ー オ キ シ ベ ン ゼ ン お よ び ジ － ｔ － ブ チ ル パ ー オ キ シ － ジ イ ソ プ
ロ ピ ル ベ ン ゼ ン が 好 ま し い 。 ま た 、 硫 黄 系 加 硫 剤 と し て は 、 た と え ば 、 硫 黄 、 モ ル ホ リ ン
ジ ス ル フ ィ ド な ど を 使 用 す る こ と が で き る 。 こ れ ら の 中 で は 硫 黄 が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 加 硫 促 進 剤 と し て は 、 ス ル フ ェ ン ア ミ ド 系 、 チ ア ゾ ー ル 系 、 チ ウ ラ ム 系 、 チ オ ウ レ ア 系
、 グ ア ニ ジ ン 系 、 ジ チ オ カ ル バ ミ ン 酸 系 、 ア ル デ ヒ ド － ア ミ ン 系 ま た は ア ル デ ヒ ド － ア ン
モ ニ ア 系 、 イ ミ ダ ゾ リ ン 系 、 も し く は 、 キ サ ン テ ー ト 系 加 硫 促 進 剤 の う ち 少 な く と も １ つ
を 含 有 す る も の を 使 用 す る こ と が 可 能 で あ る 。 具 体 的 に は 、 た と え ば Ｃ Ｂ Ｓ （ Ｎ － シ ク ロ
ヘ キ シ ル － ２ － ベ ン ゾ チ ア ジ ル ス ル フ ェ ン ア ミ ド ） 、 Ｔ Ｂ Ｂ Ｓ （ Ｎ － tert－ ブ チ ル － ２ －
ベ ン ゾ チ ア ジ ル ス ル フ ェ ン ア ミ ド ） 、 Ｎ ， Ｎ － ジ シ ク ロ ヘ キ シ ル － ２ － ベ ン ゾ チ ア ジ ル ス
ル フ ェ ン ア ミ ド 、 Ｎ － オ キ シ ジ エ チ レ ン － ２ － ベ ン ゾ チ ア ジ ル ス ル フ ェ ン ア ミ ド 、 Ｎ ， Ｎ
－ ジ イ ソ プ ロ ピ ル － ２ － ベ ン ゾ チ ア ゾ ー ル ス ル フ ェ ン ア ミ ド 等 の ス ル フ ェ ン ア ミ ド 系 化 合
物 、 Ｍ Ｂ Ｔ （ ２ － メ ル カ プ ト ベ ン ゾ チ ア ゾ ー ル ） 、 Ｍ Ｂ Ｔ Ｓ （ ジ ベ ン ゾ チ ア ジ ル ジ ス ル フ
ィ ド ） 、 ２ － メ ル カ プ ト ベ ン ゾ チ ア ゾ ー ル の ナ ト リ ウ ム 塩 、 亜 鉛 塩 、 銅 塩 、 シ ク ロ ヘ キ シ
ル ア ミ ン 塩 、 ２ － （ ２ ， ４ － ジ ニ ト ロ フ ェ ニ ル ） メ ル カ プ ト ベ ン ゾ チ ア ゾ ー ル 、 ２ － （ ２
， ６ － ジ エ チ ル － ４ － モ ル ホ リ ノ チ オ ） ベ ン ゾ チ ア ゾ ー ル 等 の チ ア ゾ ー ル 系 化 合 物 、 Ｔ Ｍ
Ｔ Ｄ （ テ ト ラ メ チ ル チ ウ ラ ム ジ ス ル フ ィ ド ） 、 テ ト ラ エ チ ル チ ウ ラ ム ジ ス ル フ ィ ド 、 テ ト
ラ メ チ ル チ ウ ラ ム モ ノ ス ル フ ィ ド 、 ジ ペ ン タ メ チ レ ン チ ウ ラ ム ジ ス ル フ ィ ド 等 の チ ラ ウ ム
系 化 合 物 、 ジ エ チ ル チ オ 尿 素 、 ジ ブ チ ル チ オ 尿 素 、 ト リ メ チ ル チ オ 尿 素 、 ジ オ ル ト ト リ ル
チ オ 尿 素 等 の チ オ 尿 素 化 合 物 、 ジ フ ェ ニ ル グ ア ニ ジ ン 、 ジ オ ル ト ト リ ル グ ア ニ ジ ン 、 ト リ
フ ェ ニ ル グ ア ニ ジ ン 、 オ ル ト ト リ ル ビ グ ア ニ ド 、 ジ フ ェ ニ ル グ ア ニ ジ ン フ タ レ ー ト 等 の グ
ア ニ ジ ン 系 化 合 物 、 エ チ ル フ ェ ニ ル ジ チ オ カ ル バ ミ ン 酸 亜 鉛 、 ブ チ ル フ ェ ニ ル ジ チ オ カ ル
バ ミ ン 酸 亜 鉛 、 ジ メ チ ル ジ チ オ カ ル バ ミ ン 酸 ナ ト リ ウ ム 、 ジ メ チ ル ジ チ オ カ ル バ ミ ン 酸 亜
鉛 、 ジ ア ミ ル ジ チ オ カ ル バ ミ ン 酸 亜 鉛 、 ジ プ ロ ピ ル ジ チ オ カ ル バ ミ ン 酸 亜 鉛 、 ペ ン タ メ チ
レ ン ジ チ オ カ ル バ ミ ン 酸 亜 鉛 と ピ ペ リ ジ ン の 錯 塩 、 ヘ キ サ デ シ ル (ま た は オ ク タ デ シ ル )イ
ソ プ ロ ピ ル ジ チ オ カ ル バ ミ ン 酸 亜 鉛 、 ジ エ チ ル ジ チ オ カ ル バ ミ ン 酸 ナ ト リ ウ ム 、 ジ メ チ ル
ジ チ オ カ ル バ ミ ン 酸 セ レ ン 、 ジ エ チ ル ジ チ オ カ ル バ ミ ン 酸 テ ル ル 等 の ジ チ オ カ ル バ ミ ン 酸
系 化 合 物 、 ア セ ト ア ル デ ヒ ド － ア ニ リ ン 反 応 物 、 ブ チ ル ア ル デ ヒ ド － ア ニ リ ン 縮 合 物 、 ヘ
キ サ メ チ レ ン テ ト ラ ミ ン 、 ア セ ト ア ル デ ヒ ド － ア ン モ ニ ア 反 応 物 等 の ア ル デ ヒ ド － ア ミ ン
系 ま た は ア ル デ ヒ ド － ア ン モ ニ ア 系 化 合 物 、 ２ － メ ル カ プ ト イ ミ ダ ゾ リ ン な ど の イ ミ ダ ゾ
リ ン 系 化 合 物 、 ジ ブ チ ル キ サ ン ト ゲ ン 酸 亜 鉛 な ど の キ サ ン テ ー ト 系 化 合 物 、 等 が 使 用 で き
る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 本 発 明 の ゴ ム 組 成 物 に は 、 短 繊 維 、 樹 脂 粉 体 、 植 物 セ ル ロ ー ス 粉 体 、 無 機 物 粉 体 等 の 添
加 剤 を 、 単 独 ま た は ２ 種 以 上 の 混 合 物 と し て 含 有 さ せ る こ と が で き る 。 こ れ ら の 添 加 剤 は
、 タ イ ヤ ト レ ッ ド 用 ゴ ム 組 成 物 の 基 材 ゴ ム １ ０ ０ 質 量 部 に 対 し て 、 た と え ば ０ ． ５ ～ ５ 質
量 部 の 範 囲 で 配 合 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 こ こ で 「 短 繊 維 」 と は 、 有 機 、 無 機 の 繊 維 を 所 定 形 状 に 細 か く 切 断 し た も の で あ る 。 材
質 と し て は ア ク リ ル 繊 維 、 ア セ テ ー ト 繊 維 、 銅 ア ン モ ニ ア 繊 維 、 ナ イ ロ ン 、 パ ル プ 、 ビ ス
コ ー ル レ ー ヨ ン 、 ビ ニ リ デ ン 繊 維 、 ビ ニ ロ ン 、 フ ッ 素 繊 維 、 プ ロ ミ ッ ク ス 繊 維 、 不 職 布 、
ポ リ ア セ タ ー ル 繊 維 、 ポ リ ウ レ タ ン 繊 維 、 ポ リ エ ス テ ル 繊 維 、 ポ リ エ チ レ ン 繊 維 、 ポ リ 塩

10

20

30

40

50

(6) JP 2005-220251 A 2005.8.18



化 ビ ニ ル 繊 維 、 ポ リ ク ラ ー ル 繊 維 、 ポ リ ノ ジ ッ ク 繊 維 、 ポ リ プ ロ ピ レ ン 繊 維 、 ア ル ミ ナ 繊
維 、 ガ ラ ス 繊 維 、 セ ラ ミ ッ ク フ ァ イ バ ー 、 炭 化 ケ イ 素 繊 維 、 炭 素 繊 維 な ど が あ る 。 こ れ ら
の 短 繊 維 の 平 均 直 径 は １ ０ ０ ～ １ ０ ０ ０ μ ｍ で 、 平 均 長 さ は ２ ０ ０ ～ ５ ０ ０ ０ μ ｍ の も の
が 好 適 に 使 用 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 「 樹 脂 粉 体 」 と は 熱 可 塑 性 樹 脂 も し く は 熱 硬 化 性 樹 脂 の 粉 体 で あ る 。 熱 可 塑 性 樹 脂 と し
て は 、 ア イ オ ノ マ ー 樹 脂 、 Ａ Ａ Ｓ 樹 脂 、 Ａ Ｅ Ｓ 樹 脂 、 Ａ Ｓ 樹 脂 、 Ａ Ｂ Ｓ 樹 脂 、 Ａ Ｃ Ｓ 樹 脂
、 Ｍ Ｂ Ｓ 樹 脂 、 エ チ レ ン － 塩 ビ 共 重 合 樹 脂 、 Ｅ Ｖ Ａ 樹 脂 、 エ チ レ ン ・ 酢 ビ － 塩 ビ グ ラ フ ト
重 合 樹 脂 、 塩 化 ビ ニ リ デ ン 樹 脂 、 塩 化 ビ ニ ル 樹 脂 、 塩 素 化 塩 化 ビ ニ ル 樹 脂 、 塩 素 化 ポ リ エ
チ レ ン 樹 脂 、 塩 素 化 ポ リ プ ロ ピ レ ン 樹 脂 、 酢 酸 ビ ニ ル 樹 脂 、 フ ェ ノ キ シ 樹 脂 、 ブ タ ジ エ ン
樹 脂 、 フ ッ 素 樹 脂 、 ポ リ ア セ タ ー ル 樹 脂 、 ポ リ ア ミ ド 樹 脂 、 ポ リ ア ミ ド イ ミ ド 樹 脂 、 ポ リ
ア リ レ ー ト 、 ポ リ エ ー テ ル イ ミ ド 樹 脂 、 ポ リ エ ー テ ル エ ー テ ル ケ ト ン 、 ポ リ ス チ レ ン 樹 脂
、 ポ リ エ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト 、 ポ リ カ ー ボ ネ ー ト 樹 脂 、 ポ リ ス チ レ ン 樹 脂 、 ポ リ サ ル ホ
ン 樹 脂 、 ポ リ パ ラ メ チ ル ス チ レ ン 樹 脂 、 ポ リ フ ェ ニ レ ン オ キ サ イ ド 、 ポ リ フ ェ ニ レ ン サ ル
フ ァ イ ド 、 ポ リ プ ロ ピ レ ン 樹 脂 、 メ タ ク リ ル 樹 脂 な ど を 使 用 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 ま た 、 熱 硬 化 性 樹 脂 と し て は 、 グ ア ナ ミ ン 樹 脂 、 ジ ア リ ル フ タ レ ー ト 樹 脂 、 ビ ニ ル エ ス
テ ル 樹 脂 、 フ ェ ノ ー ル 樹 脂 、 不 飽 和 ポ リ エ ス テ ル 樹 脂 、 フ ラ ン 樹 脂 、 ポ リ イ ミ ド 樹 脂 、 ポ
リ ウ レ タ ン 樹 脂 、 メ ラ ミ ン 樹 脂 、 ユ リ ア 樹 脂 な ど を 使 用 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 無 機 物 粉 体 と し て は 、 亜 鉛 化 合 物 、 ア ル ミ ニ ウ ム 化 合 物 、 カ ド ミ ウ ム 化 合 物 、 カ ル シ ウ
ム 化 合 物 、 カ リ ウ ム 化 合 物 、 銅 化 合 物 、 ク ロ ム 化 合 物 、 コ バ ル ト 化 合 物 、 シ リ コ ン 化 合 物
、 ス ズ 化 合 物 、 タ ン グ ス テ ン 化 合 物 、 チ タ ン 化 合 物 、 鉄 化 合 物 、 銅 化 合 物 、 鉛 化 合 物 、 ニ
ッ ケ ル 化 合 物 、 バ ナ ジ ウ ム 化 合 物 、 バ リ ウ ム 化 合 物 、 ハ ロ ゲ ン 化 合 物 、 ヒ 素 化 合 物 、 フ ッ
素 化 合 物 、 ホ ウ 素 化 合 物 、 マ グ ネ シ ウ ム 化 合 物 な ど の 無 機 系 化 合 物 の 粉 体 を 単 体 も し く は
混 合 し て 使 用 す る こ と が 可 能 で あ る 。 こ れ ら 粉 体 の 平 均 粒 径 は １ ０ ～ １ ０ ０ μ ｍ の 範 囲 の
も の が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 本 発 明 の ゴ ム 組 成 物 に は 、 シ リ カ を 基 材 ゴ ム １ ０ ０ 質 量 部 に 対 し て た と え ば ６ ０ 質 量 部
以 下 の 範 囲 で 配 合 す る こ と が で き る 。 こ こ で シ リ カ は 、 好 ま し く は 窒 素 吸 着 比 表 面 積 １ ５
０ ～ ２ ０ ０ ｍ 2 ／ ｇ を 有 す る 沈 降 シ リ カ が 通 常 使 用 で き る 。 窒 素 吸 着 比 表 面 積 が 上 記 の 範
囲 内 で あ る 場 合 、 タ イ ヤ ト レ ッ ド の 耐 摩 耗 性 と 未 加 硫 ゴ ム の 加 工 性 と を 同 時 に 満 足 で き 、
転 動 抵 抗 性 の 向 上 が 期 待 で き る 。 な お シ リ カ を 配 合 す る 場 合 に は 、 カ ッ プ リ ン グ 剤 を も 併
せ て 配 合 す る こ と が 好 ま し い 。 カ ッ プ リ ン グ 剤 の 含 有 量 は 、 空 気 入 り タ イ ヤ の 加 工 性 を 低
下 さ せ な い 範 囲 内 で 適 宜 調 整 さ れ 得 る 。 カ ッ プ リ ン グ 剤 と し て は た と え ば ア セ ト ア ル コ キ
シ ア ル ミ ニ ウ ム ジ イ ソ プ ロ ピ レ ー ト 等 の ア ル ミ ネ ー ト 系 カ ッ プ リ ン グ 剤 、 ビ ニ ル ト リ ク ロ
ロ シ ラ ン 、 ビ ニ ル ト リ ス （ ２ － メ ト キ シ エ ト キ シ ） シ ラ ン 、 γ － グ リ シ ド キ シ プ ロ ピ ル ト
リ メ ト キ シ シ ラ ン 、 γ － メ タ ク リ ロ キ シ プ ロ ピ ル ト リ メ ト キ シ シ ラ ン 、 等 の シ ラ ン 系 カ ッ
プ リ ン グ 剤 、 イ ソ プ ロ ピ ル ト リ イ ソ ス テ ア ロ イ ル チ タ ネ ー ト 、 イ ソ プ ロ ピ ル ト リ デ シ ル ベ
ン ゼ ン ス ル ホ ニ ル チ タ ネ ー ト 、 イ ソ プ ロ ピ ル ト リ ス （ ジ オ ク チ ル パ イ ロ ホ ス フ ェ ー ト ） チ
タ ネ ー ト 、 テ ト ラ （ ２ ， ２ － ジ ア リ ル オ キ シ メ チ ル － １ － ブ チ ル ） ビ ス （ ジ － ト リ デ シ ル
） ホ ス フ ァ イ ト チ タ ネ ー ト 、 ビ ス （ ジ オ ク チ ル パ イ ロ ホ ス フ ェ ー ト ） エ チ レ ン チ タ ネ ー ト
、 イ ソ プ ロ ピ ル ト リ オ ク タ ノ イ ル チ タ ネ ー ト 等 の チ タ ン 系 カ ッ プ リ ン グ 剤 、 等 を 使 用 す る
こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 本 発 明 の ゴ ム 組 成 物 に は 、 酸 化 亜 鉛 、 ス テ ア リ ン 酸 、 老 化 防 止 剤 、 ワ ッ ク ス 、 粘 着 剤 、
無 機 充 填 剤 、 可 塑 剤 、 加 硫 促 進 剤 の 配 合 剤 を 適 宜 、 含 有 さ せ る こ と が で き る 。 軟 化 剤 と し
て は 、 オ イ ル 成 分 （ Ｃ ） と し て 添 加 さ れ る プ ロ セ ス オ イ ル 、 潤 滑 油 、 パ ラ フ ィ ン 、 流 動 パ
ラ フ ィ ン 、 石 油 ア ス フ ァ ル ト 、 ワ セ リ ン な ど の 石 油 系 軟 化 剤 、 ヒ マ シ 油 、 ア マ ニ 油 、 ナ タ
ネ 油 、 ヤ シ 油 な ど の 脂 肪 油 系 軟 化 剤 、 の 他 、 リ ノ ー ル 酸 、 パ ル ミ チ ン 酸 、 ラ ウ リ ン 酸 な ど
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の 脂 肪 酸 を 使 用 す る こ と が 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 老 化 防 止 剤 と し て は 、 ア ミ ン 系 、 フ ェ ノ ー ル 系 、 イ ミ ダ ゾ ー ル 系 の 化 合 物 の 他 、 カ ル バ
ミ ン 酸 金 属 塩 、 ワ ッ ク ス な ど を 使 用 す る こ と が で き る 。 ま た 粘 着 剤 と し て 、 ロ ジ ン 系 樹 脂
、 テ ル ペ ン 系 樹 脂 、 テ ル ペ ン フ ェ ノ ー ル 系 樹 脂 、 フ ェ ノ ー ル 系 樹 脂 、 ク マ ロ ン イ ン デ ン 系
樹 脂 、 石 油 系 樹 脂 な ど の 粘 着 剤 を 使 用 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 可 塑 剤 と し て は 、 Ｄ Ｍ Ｐ （ フ タ ル 酸 ジ メ チ ル ） 、 Ｄ Ｅ Ｐ （ フ タ ル 酸 ジ エ チ ル ） 、 Ｄ Ｂ Ｐ
（ フ タ ル 酸 ジ ブ チ ル ） 、 Ｄ Ｈ Ｐ （ フ タ ル 酸 ジ ヘ プ チ ル ） 、 Ｄ Ｏ Ｐ （ フ タ ル 酸 ジ オ ク チ ル ）
、 Ｄ Ｉ Ｎ Ｐ （ フ タ ル 酸 ジ イ ソ ノ ニ ル ） 、 Ｄ Ｉ Ｄ Ｐ （ フ タ ル 酸 ジ イ ソ デ シ ル ） 、 Ｂ Ｂ Ｐ （ フ
タ ル 酸 ブ チ ル ベ ン ジ ル ） 、 Ｄ Ｌ Ｐ （ フ タ ル 酸 ジ ラ ウ リ ル ） 、 Ｄ Ｃ Ｈ Ｐ （ フ タ ル 酸 ジ シ ク ロ
ヘ キ シ ル ） 、 無 水 ヒ ド ロ フ タ ル 酸 エ ス テ ル 、 Ｔ Ｃ Ｐ （ リ ン 酸 ト リ ク レ ジ ル ） 、 Ｔ Ｅ Ｐ （ ト
リ エ チ ル ホ ス フ ェ ー ト ） 、 Ｔ Ｂ Ｐ （ ト リ ブ チ ル ホ ス フ ェ ー ト ） 、 Ｔ Ｏ Ｐ （ ト リ オ ク チ ル ホ
ス フ ェ ー ト ） 、 Ｔ Ｃ Ｅ Ｐ （ リ ン 酸 ト リ （ ク ロ ロ エ チ ル ） ） 、 Ｔ Ｄ Ｃ Ｐ Ｐ （ ト リ ス ジ ク ロ ロ
プ ロ ピ ル ホ ス フ ェ ー ト ） 、 Ｔ Ｂ Ｘ Ｐ （ リ ン 酸 ト シ ブ ト キ シ エ チ ル ） 、 Ｔ Ｃ Ｐ Ｐ （ ト リ ス （
β － ク ロ ロ プ ロ ピ ル ） ホ ス フ ェ ー ト ） 、 Ｔ Ｐ Ｐ （ ト リ フ ェ ニ ル ホ ス フ ェ ー ト ） 、 オ ク チ ル
ジ フ ェ ニ ル ホ ス フ ェ ー ト 、 リ ン 酸 （ ト リ ス イ ソ プ ロ ピ ル フ ェ ニ ル ） 、 Ｄ Ｏ Ａ （ ジ オ ク チ ル
ア ジ ペ ー ト ） 、 Ｄ Ｉ Ｎ Ａ （ ア ジ ピ ン 酸 ジ イ ソ ノ ニ ル ） 、 Ｄ Ｉ Ｄ Ａ （ ア ジ ピ ン 酸 ジ イ ソ デ シ
ル ） 、 Ｄ ６ １ ０ Ａ （ ア ジ ピ ン 酸 ジ ア ル キ ル ６ １ ０ ） 、 Ｂ Ｘ Ａ （ ジ ブ チ ル ジ グ リ コ ー ル ア ジ
ペ ー ト ） 、 Ｄ Ｏ Ｚ （ ア ゼ ラ イ ン 酸 ジ － ２ － エ チ ル ヘ キ シ ル ） 、 Ｄ Ｂ Ｓ （ セ バ シ ン 酸 ジ ブ チ
ル ） 、 Ｄ Ｏ Ｓ （ セ バ シ ン 酸 ジ オ ク チ ル ） 、 ク エ ン 酸 ア セ チ ル ト リ エ チ ル 、 ク エ ン 酸 ア セ チ
ル ト リ ブ チ ル 、 Ｄ Ｂ Ｍ （ マ レ イ ン 酸 ジ ブ チ ル ） 、 Ｄ Ｏ Ｍ （ マ レ イ ン 酸 － ２ － エ チ ル ヘ キ シ
ル ） 、 Ｄ Ｂ Ｆ （ フ マ ル 酸 ジ ブ チ ル ） な ど を 使 用 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 本 発 明 の ゴ ム 組 成 物 は 、 好 ま し く は 、 ８ ０ ℃ ～ １ ２ ０ ℃ の 範 囲 内 に お い て ｔ ａ ｎ δ （ 損
失 正 接 ） が ０ ． ２ 以 上 ０ ． ６ 以 下 の 範 囲 内 と な る よ う に 設 定 さ れ る 。 本 発 明 に お い て 、 ８
０ ～ １ ２ ０ ℃ の 範 囲 内 に お け る ｔ ａ ｎ δ が ０ ． ２ 以 上 で あ る ゴ ム 組 成 物 を タ イ ヤ に 適 用 し
た 場 合 、 走 行 時 に ゴ ム 温 度 が 上 昇 し た 場 合 に も 良 好 な グ リ ッ プ 性 能 を 維 持 す る こ と が で き
る 。 ま た 、 ８ ０ ～ １ ２ ０ ℃ の 範 囲 内 に お け る ｔ ａ ｎ δ が ０ ． ６ 以 下 と な る よ う に 設 定 さ れ
る 場 合 、 タ イ ヤ と し て 使 用 さ れ た 場 合 に 燃 費 が 低 下 す る 危 険 性 が 少 な い 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 本 発 明 の ゴ ム 組 成 物 は 、 乗 用 車 用 、 バ ス 用 、 ト ラ ッ ク 用 等 の 空 気 入 り タ イ ヤ に 対 し て 好
適 に 用 い ら れ 得 る 。 図 １ は 、 本 発 明 が 適 用 さ れ る 空 気 入 り タ イ ヤ の 右 半 分 を 示 す 断 面 図 で
あ る 。 図 １ に お い て 、 空 気 入 り タ イ ヤ Ｔ は 、 一 対 の ビ ー ド 部 １ と 、 一 対 の サ イ ド ウ ォ ー ル
部 ２ と 、 両 サ イ ド ウ ォ ー ル 部 に 連 な る ト レ ッ ド 部 ３ と を 有 し 、 一 対 の ビ ー ド 部 １ 内 に 埋 設
し た ビ ー ド コ ア ４ 相 互 間 に わ た る カ ー カ ス ５ と 、 カ ー カ ス ５ の 外 周 で ト レ ッ ド 部 ３ を 強 化
す る ベ ル ト ６ と を 備 え る 。 カ ー カ ス ５ は 、 一 対 の ビ ー ド コ ア ４ 相 互 間 に わ た り 延 び る カ ー
カ ス 本 体 部 と 、 ビ ー ド コ ア ４ の 周 り を タ イ ヤ 半 径 方 向 内 側 か ら 外 側 に 向 け 巻 上 げ た 折 返 し
部 ５ ａ と を 有 す る 。 カ ー カ ス ５ は 、 ス チ ー ル コ ー ド ま た は ア ラ ミ ド の よ う な 超 高 強 度 有 機
繊 維 コ ー ド の よ う ラ ジ ア ル 配 列 コ ー ド を ゴ ム 被 覆 し た プ ラ イ か ら な る 。 本 発 明 の ゴ ム 組 成
物 は 、 上 記 の よ う な 基 本 構 造 を 有 す る 空 気 入 り タ イ ヤ の ト レ ッ ド 部 ３ に 好 適 に 使 用 さ れ る
。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 ＜ 実 施 例 ＞
　 表 １ に 示 す 配 合 成 分 の う ち 硫 黄 お よ び 加 硫 促 進 剤 を 除 い た 成 分 を 、 バ ン バ リ ー ミ キ サ ー
を 用 い 、 １ ５ ０ ℃ で ３ 分 間 ベ ー ス 練 り し た 。 次 に 硫 黄 お よ び 加 硫 促 進 剤 を 加 え 、 オ ー プ ン
ロ ー ル で 約 ５ 分 間 混 練 し 、 ゴ ム 組 成 物 を 得 た 。 該 ゴ ム 組 成 物 を 用 い て 厚 み ４ ｍ ｍ の シ ー ト
を 作 製 し 、 こ れ を ト レ ッ ド 部 に 用 い て １ １ Ｘ ７ ． １ ０ － ５ サ イ ズ の カ ー ト タ イ ヤ を 作 製 し
た 。
【 ０ ０ ４ １ 】
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　 ま た 、 上 記 で 作 製 し た シ ー ト を 、 所 定 の モ ー ル ド を 用 い 、 １ ７ ０ ℃ で １ ２ 分 間 加 硫 し て
、 測 定 用 サ ン プ ル を 作 製 し た 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 （ １ ） 　 粘 弾 性
　 粘 弾 性 ス ペ ク ト ロ メ ー タ （ 岩 本 製 作 所 製 ） を 用 い 、 初 期 歪 み １ ０ ％ を 加 え 、 １ ０ ０ ℃ で
動 歪 み ２ ％ を 加 え た 時 の Ｅ ’ （ 貯 蔵 弾 性 率 ） お よ び ｔ ａ ｎ δ （ 損 失 正 接 ） を 測 定 し た 。 結
果 を 表 １ に 示 す 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 （ ２ ） 　 ３ ０ ０ ％ モ ジ ュ ラ ス
　 Ｊ Ｉ Ｓ － Ｋ ６ ２ ５ １ に 基 づ き 、 ダ ン ベ ル ３ 号 サ ン プ ル に て 試 験 を 行 な っ た 。 値 が 大 き い
ほ ど 耐 ア ブ レ ー ジ ョ ン 摩 耗 性 能 が 良 好 で あ る 。 結 果 を 表 １ に 示 す 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 （ ３ ） 　 実 車 評 価 （ グ リ ッ プ 性 能 ）
　 カ ー ト に 上 記 で 作 製 し た カ ー ト タ イ ヤ を 装 着 し 、 １ 周 約 ２ ｋ ｍ の コ ー ス を ８ 周 走 行 し て
ド ラ イ バ ー の フ ィ ー リ ン グ に よ る 評 価 を 行 な っ た 。 比 較 例 １ の グ リ ッ プ フ ィ ー リ ン グ を ３
点 と し 、 以 下 の 基 準 で ５ 点 満 点 で 評 価 し た 。 な お 、 「 初 期 グ リ ッ プ 性 能 」 と は 、 １ ～ ４ 周
目 の グ リ ッ プ フ ィ ー リ ン グ 、 「 後 半 グ リ ッ プ 性 能 」 と は 、 ５ ～ ８ 周 目 の グ リ ッ プ フ ィ ー リ
ン グ を 指 す 。 結 果 を 表 １ に 示 す 。
５ ： か な り グ リ ッ プ が 高 い 。
４ ： や や グ リ ッ プ が 高 い 。
３ ： 基 準 。
２ ： や や グ リ ッ プ が 劣 る 。
１ ： ま っ た く グ リ ッ プ し な い 。  
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 （ ４ ） 　 実 車 評 価 （ 耐 摩 耗 性 ）
　 上 記 で ８ 周 走 行 さ せ た 後 の カ ー ト タ イ ヤ の 外 観 を 目 視 で 観 察 し 、 比 較 例 １ を ３ 点 と し 、
サ サ ク レ 摩 耗 の 深 さ お よ び 大 き さ か ら 以 下 の 基 準 で ５ 点 満 点 で 評 価 し た 。 結 果 を 表 １ に 示
す 。
５ ： 耐 摩 耗 性 が 良 好 で あ る 。
４ ： 耐 摩 耗 性 が や や 良 好 で あ る 。
３ ： 基 準 。
２ ： 耐 摩 耗 性 が や や 悪 い 。
１ ： 耐 摩 耗 性 が 悪 い 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
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【 表 １ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【 ０ ０ ４ ７ 】
注 １ ： Ｓ Ｂ Ｒ は 、 旭 化 成 工 業 社 製 の ス チ レ ン ブ タ ジ エ ン ゴ ム 「 タ フ デ ン ４ ３ ５ ０ 」 （ 総 合
ス チ レ ン 量 ＝ ３ ９ ％ ） で あ る 。
注 ２ ： ア イ オ ノ マ ー は 、 三 井 化 学 社 製 「 ハ イ ミ ラ ン １ ８ ５ ５ 」 （ Ｚ ｎ 中 和 三 元 共 重 合 体 ア
イ オ ノ マ ー ） で あ る 。
注 ３ ： オ イ ル は 、 ジ ャ パ ン エ ナ ジ ー 社 製 「 プ ロ セ ス Ｘ － ２ ６ ０ 」 （ ア ロ マ オ イ ル ） で あ る
。
注 ４ ： レ ジ ン １ は 、 新 日 鐵 化 学 社 製 の 「 エ ス ク ロ ン Ｖ １ ２ ０ 」 （ ク マ ロ ン 系 樹 脂 ） で あ る
。
注 ５ ： レ ジ ン ２ は 、 日 本 石 油 化 学 社 製 の 「 ネ オ ポ リ マ ー １ ４ ０ 」 （ 芳 香 族 系 石 油 樹 脂 ） で
あ る 。  
注 ６ ： カ ー ボ ン は 、 三 菱 化 学 社 製 「 ダ イ ヤ ブ ラ ッ ク Ａ 」 （ Ｎ １ １ ０ ） で あ る 。
注 ７ ： 老 化 防 止 剤 ６ Ｃ は 、 フ レ キ シ ス 社 製 「 サ ン ト フ レ ッ ク ス １ ３ 」 （ Ｎ － フ ェ ニ ル － Ｎ
’ － （ １ ， ３ － ジ メ チ ル ブ チ ル ） － ｐ － フ ェ ニ レ ン ジ ア ミ ン ） で あ る 。
注 ８ ： 老 化 防 止 剤 ２ ４ ４ は 、 フ レ キ シ ス 社 製 「 ノ ク ラ ッ ク ２ ２ ４ 」 （ ２ ， ２ ， ４ － ト リ メ
チ ル － １ ， ２ － ジ ヒ ド ロ キ ノ リ ン 重 合 体 ） で あ る 。
注 ９ ： ス テ ア リ ン 酸 は 、 日 本 油 脂 社 製 「 ス テ ア リ ン 酸 」 で あ る 。
注 １ ０ ： 酸 化 亜 鉛 は 、 三 井 金 属 工 業 社 製 「 酸 化 亜 鉛 ２ 種 」 で あ る 。
注 １ １ ： 硫 黄 は 、 鶴 見 化 学 社 製 「 粉 末 硫 黄 」 で あ る 。
注 １ ２ ： 加 硫 促 進 剤 は 、 大 内 新 興 化 学 社 製 「 ノ ク セ ラ ー Ｎ Ｓ 」 （ Ｎ － ｔ ｅ ｒ ｔ － ブ チ ル －
２ － ベ ン ゾ チ ア ゾ リ ル ス ル フ ェ ン ア ミ ド ） で あ る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 イ オ ン 結 合 含 有 熱 可 塑 性 樹 脂 （ Ｂ ） と し て ア イ オ ノ マ ー 樹 脂 を 含 有 す る 実 施 例 １ は 、 イ
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オ ン 結 合 含 有 熱 可 塑 性 樹 脂 を 含 有 し な い 比 較 例 １ ～ ３ と 比 べ て Ｅ ’ （ 貯 蔵 弾 性 率 ） お よ び
ｔ ａ ｎ δ （ 損 失 正 接 ） が 良 好 な 値 を 示 し て い る 。 ま た 後 半 グ リ ッ プ 性 能 は 、 比 較 例 １ ～ ３
が ３ で あ る の に 対 し て 実 施 例 １ が ３ ． ５ で あ り 、 実 施 例 １ の タ イ ヤ は グ リ ッ プ 性 能 の 持 続
性 に 優 れ る こ と が 分 か る 。 さ ら に 耐 摩 耗 性 に つ い て も 、 実 施 例 １ は 比 較 例 と 同 等 か そ れ 以
上 の 性 能 を 有 し て い る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 以 上 の 結 果 か ら 、 本 発 明 の ゴ ム 組 成 物 を 用 い た タ イ ヤ は 長 時 間 の 走 行 時 に も 安 定 し た グ
リ ッ プ 性 能 を 維 持 し 、 か つ 耐 摩 耗 性 に も 優 れ る こ と が 分 か る 。
【 産 業 上 の 利 用 可 能 性 】
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 本 発 明 の タ イ ヤ ト レ ッ ド 用 ゴ ム 組 成 物 を 用 い た 空 気 入 り タ イ ヤ は 、 走 行 時 に ゴ ム 温 度 が
上 昇 し た 場 合 に も 良 好 な グ リ ッ プ 性 能 を 維 持 す る た め 、 走 行 初 期 の み な ら ず 、 長 時 間 に わ
た っ て 良 好 な 氷 上 性 能 を 有 し 、 耐 摩 耗 性 に も 優 れ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ５ １ 】
【 図 １ 】 本 発 明 が 適 用 さ れ る 空 気 入 り タ イ ヤ の 右 半 分 を 示 す 断 面 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 Ｔ 　 タ イ ヤ 、 １ 　 ビ ー ド 部 、 ２ 　 サ イ ド ウ ォ ー ル 部 、 ３ 　 ト レ ッ ド 部 、 ４ 　 ビ ー ド コ ア
、 ５ 　 カ ー カ ス 、 ６ 　 ベ ル ト 。
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