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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen offenporigen Keramikschaum. Der erfindungsgemaie Kera-
mikschaum ist zur Herstellung von Filtern zum Filtrieren schmelzflissiger Leicht- und Buntmetalle geeignet.

[0002] Offenporige Keramikschaume zur Herstellung von Filtern zum Filtrieren schmelzfliissiger Leichtmetal-
le sind im Stand der Technik bekannt. Derartige Keramikschaume werden in der Regel hergestellt, indem zu-
nachst eine abbrennbare Schaumstruktur, Ublicherweise eine organische Schaumstruktur wie beispielsweise
ein Polyurethanschaum, mit einer wassrigen, Bestandteile zur Ausbildung einer Keramik enthaltenden Sus-
pension impragniert wird. Danach wird die impragnierte Schaumstruktur von iberschissiger Suspension be-
freit, zur Entfernung von Wasser getrocknet und anschlieRend bei einer Temperatur kalziniert, bei welcher die
Schaumstruktur verbrennt und die auf der Schaumstruktur abgeschiedenen Bestandteile der Suspension zu
einer Keramik zusammensintern.

[0003] Geformte Filter aus offenporigen Keramikschaumen kénnen auf direktem oder indirektem Wege her-
gestellt werden. Bei der Herstellung von geformten Filtern aus Keramikschaumen auf direktem Wege werden
in das wie vorstehend beschriebene Verfahren abbrennbare Schaumstrukturen eingesetzt, welche Form und
Abmessungen des gewlnschten Filters aufweisen. Bei der Herstellung auf indirektem Wege wird aus einer
Lage eines offenporigen Keramikschaums ein entsprechendes Stlick ausgeschnitten und dieses zu einem Fil-
ter gewtinschter Form verarbeitet. Die Herstellung entsprechender Filter auf indirektem Wege erfordert in der
Regel daher eine gewisse Flexibilitat des verwendeten Keramikschaums.

[0004] US 3,524,548 A beschreibt einen starren Filter zur Entfernung eingeschlossener Festkorper aus ge-
schmolzenem Aluminium, wobei der Filter im Wesentlichen aus einer geformten, gebrannten Mischung aus
a) feuerbestandigen, geschmolzenem Aluminium widerstehenden Partikeln, die einen mittleren maximalen
Durchmesser von ungefahr 0,165 mm bis ungeféhr 2,8 mm aufweisen, und
b) 4 bis 20 Gew.-% eines vorgeschmolzenen glasartigen Materials, bezogen auf das Gesamtgewicht der
gebrannten Mischung, wobei das Material im Wesentlichen aus 15 bis 80 Gew.-% Boroxid, 5 bis 50 Gew.-%
Calciumoxid, 2 bis 60 Gew.-% Aluminiumoxid und nicht mehr als 10 Gew.-% Siliziumoxid gebildet ist;

gebildet ist.

[0005] GB 1,428,437 A betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Filtermediums einer bestimmten Giite,
Schuttdichte sowie einer bestimmten Porositat. Das Verfahren umfasst
— das Zusammenmischen von 100 Gew.-Teilen aggregierter Teilchen von geschmolzener Tonerde, gesin-
terter Tonerde, Siliziumcarbid und/oder Siliziumnitrid, 5 bis 18 Gew.-Teilen eines anorganischen Bindema-
terials mit einer chemischen Zusammensetzung von 10 bis 50 Gew.-% SiO, und von 5 bis 20 Gew.-% B,0,,
wobei zumindest 70 Gew.-% des anorganischen Bindematerials nicht glasartig sind, sowie 3 bis 15
Gew.-Teilen einer brennbaren Substanz;
— Kneten der Mischung mit einem zusammenbackenden Material und Wasser;
— Formen der gekneteten Mischung;
— Trocknen des geformten Materials und
— Kalzinieren desselben bei einer Temperatur von > 1100°C.

[0006] EP 0 388 010 A1 beschreibt offenporige keramische Filter zur Filtration schmelzflissiger Leichtmetal-
le, wobei der zellulare Korper aus einer Zusammensetzung gebildet ist, die zumindest ein Flussmittel fiir ein
Leichtmetall enthalt.

[0007] EP 0 507 463 A2 beschreibt einen aus einem vernetzten Schaum bestehenden Filter zum Filtrieren
schmelzflissiger Leichtmetalle, wobei der vernetzte Schaum aus einer Graphit, Wollastonit, Kieselsaure und
einer ein Alkaliphosphatglas enthaltenden Zusammensetzung gebildet ist, wobei der vernetzte Schaum 20 bis
80 Gew.-% Graphit, 1 bis 10 Gew.-% Wollastonit, 1 bis 20 Gew.-% Kieselsaure und 1 bis 10 Gew.-% Alkali-
phosphatglas enthalt.

[0008] DE 101 02 865 A1 beschreibt offenzellige keramische Schaummonolithe als Katalysatortrager und
Verfahren zu ihrer Herstellung, wobei ein offenzelliger Polymerschaum mit einem Schlicker impragniert und der
so erhaltene Grinkdrper getrocknet und dann an Luft bei Temperaturen bis 2000°C getempert wird, wobei
Wasser und alle anorganischen Bestandteile des Griinkorpers als flichtige Gase entfernt werden und die an-
organischen Bestandteile des Schlickers durch chemische Reaktion miteinander eine oder mehrere neue Pha-
sen bilden
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[0009] Den im Stand der Technik beschriebenen offenporigen Keramikschdumen zur Herstellung von Filtern
zum Filtrieren schmelzflissiger Leichtmetalle ist gemein, dass sie eine verhaltnismafig geringe Flexibilitat auf-
weisen. Aufgrund der verhaltnismaRig geringen Flexibilitat der bekannten Keramikschdume lassen sich diese
nicht oder nur besonders kostenaufwendig auf indirektem Wege zu geformten Filtern verarbeiten.

[0010] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht somit darin, einen offenporigen Keramikschaum zur
Herstellung von Filtern zum Filtrieren schmelzflissiger Leichtmetalle bereitzustellen, der eine verhaltnismafig
hohe Flexibilitat aufweist und somit wirtschaftlich auf indirektem Wege zu geformten Filtern verarbeitbar ist.

[0011] Diese Aufgabe wird erfindungsgemal durch einen offenporigen Keramikschaum gel6st, der einen An-
teil von zumindest 30 Gew.-% Enstatit umfasst.

[0012] Der vorstehend genannte erfindungsgemafie offenporige Keramikschaum weist eine verhaltnismafig
hohe Flexibilitdt auf, so dass er fertigungstechnisch einfach und damit kostengulinstig auf indirektem Wege zu
geformten Filtern verarbeitet werden kann.

[0013] Darlber hinaus wurde Uberraschenderweise aufgefunden, dass sich der erfindungsgemafe offenpo-
rige Keramikschaum durch eine verhaltnismaflig hohe Temperaturstabilitdt auszeichnet, so dass entsprechen-
de Filter nicht nur zum Filtrieren schmelzflissiger Leichtmetalle, sondern auch zum Filtrieren von Buntmetallen
sowie Legierungen von Leicht-, Bunt- und von Leicht- mit Buntmetallen geeignet sind.

[0014] Aufgrund der verhaltnismaRig hohen Erweichungstemperatur des erfindungsgemaflen Keramik-
schaums weisen unter Verwendung des erfindungsgemalfen Schaums hergestellte Filter beim Filtrieren von
Leichtmetallen und deren Legierungen eine gréRere Prozesssicherheit auf.

[0015] Bevorzugt ist der erfindungsgemafe Keramikschaum zur Herstellung von Filtern zum Filtrieren
schmelzflissiger Leicht- und Buntmetalle geeignet.

[0016] Bevorzugtist es, wenn der Keramikschaum einen Anteil von 30 bis 50 Gew.-% Enstatit umfasst. In die-
sem Bereich zeichnet sich der erfindungsgemafe Keramikschaum durch eine besonders hohe Flexibilitat bei
gleichzeitig hoher Festigkeit aus.

[0017] Ferner kann es bevorzugt sein, wenn der Keramikschaum einen Anteil von bis zu 30 Gew.-% Quarz
umfasst, vorzugsweise einen Anteil von 5 bis 25 Gew.-% und bevorzugt einen Anteil von 10 bis 20 Gew.-%.
Durch einen entsprechenden Anteil an Quarz wird die Festigkeit des erfindungsgemafien Schaums deutlich
erhéht.

[0018] Besonders bevorzugt ist es, wenn der Keramikschaum einen SiO,-Gehalt von 50 bis 60 Gew.-%, einen
Al,O,-Gehalt von 10 bis 20 Gew.-% und einen MgO-Gehalt von 20 bis 30 Gew.-% aufweist.

[0019] Gemal einer bevorzugten Ausfiihrungsform des erfindungsgemalen offenporigen Keramikschaums
enthalt der Keramikschaum die Anteile an SiO,, MgO und gegebenenfalls Al,O, in Form einer gesinterten Mi-
schung von Talk, Kieselsaure und Kaolinit. Dadurch wird eine erhéhte Dimensionsstabilitat des erfindungsge-
mafen Keramikschaums bei hohen Temperaturen gewahrleistet.

[0020] Entsprechend einer weiter bevorzugten Ausfiihrungsform des erfindungsgemafien Keramikschaums
enthalt der Keramikschaum 0,2 bis 2,0 Gew.-% Eisen. Dabei kann das Eisen in dem Keramikschaum in metal-
lischer und/oder oxidischer Form enthalten sein.

[0021] Es kann vorgesehen sein, dass der erfindungsgemafe Keramikschaum 0,1 bis 1,5 Gew.-% CaO ent-
halt.

[0022] Weiter kann es bevorzugt sein, wenn der erfindungsgemafie Keramikschaum 0,1 bis 1,5 Gew.-% Na,O
enthalt.

[0023] Dariber hinaus kann es bevorzugt sein, wenn der erfindungsgemafie Keramikschaum 0,3 bis 3,0
Gew.-% K,O enthalt.

[0024] Ferner kann es gemal einer weiter bevorzugten Ausfiihrungsform des erfindungsgemafen Keramik-
schaums vorgesehen sein, dass dieser in schmelzflissigem Leicht- und Buntmetall aufschwimmt.
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[0025] Der erfindungsgeméafle Keramikschaum kann mittels einer wassrigen Suspension umfassend einen
Talk, eine Kieselsaure sowie ein Kaolinit hergestellt werden.

[0026] Um unter anderem eine gute Verarbeitbarkeit der wassrigen Suspension zu gewahrleisten, enthalt die
wassrige Suspension 20 bis 60 Gew.-% Talk, 3 bis 40 Gew.-% Kieselsaure sowie 3 bis 30 Gew.-% Kaolinit.

[0027] Ferner kann es vorgesehen sein, dass der in die Suspension einzusetzende Talk eine mittlere Kérnung
D50 von 1 bis 200 um aufweist, vorzugsweise eine von 20 bis 80 pym. Bei dem Einsatz von Talk einer entspre-
chenden mittleren Kérnung D50 weist die Suspension eine verhaltnismafig hohe Stabilitdt und damit eine gute
Verarbeitbarkeit auf.

[0028] Ferner kann der Talk eine Schmelztemperatur im Bereich von 1100°C bis 1400°C aufweisen. Der Ein-
satz eines derartigen Talks bietet die Mdglichkeit, den Feststoffanteil der Suspension bei einer verhaltnismafig
hohen Temperatur zu kalzinieren, was die Ausbildung eines festen keramischen Gefiiges beglnstigt.

[0029] Um aus der Suspension einen Formkdérper mit einer moglichst hohen Festigkeit zu erhalten, kann es
vorgesehen sein, dass die Kieselsaure in Form eines Kieselsols oder einer Kieselsauredispersion eingesetzt
ist.

[0030] Ferner kann es bevorzugt sein, wenn die Kieselséure eine spezifische Oberflache von 30 bis 300 m?/g
aufweist. Dadurch erhalt ein aus der Suspension hergestellter Formkorper beim Kalzinieren ein besonders fes-
tes keramisches Gefuge.

[0031] AuBerdem kann es vorgesehen sein, dass die einzusetzende Kieselsaure einen Feststoffgehalt von
20 bis 50 Gew.-% aufweist.

[0032] Ferner kann es vorgesehen sein, wenn das Kaolinit eine Schmelztemperatur im Bereich von 1200°C
bis 1600°C aufweist. Dadurch ist die Moglichkeit gegeben, einen aus der Suspension hergestellten Formkorper
bei verhaltnismaRig hoher Temperatur zu kalzinieren und so ein sehr festes keramisches Gefiige zu erhalten.

[0033] Es kann bevorzugt sein, wenn die Suspension ein Bindemittel enthalt, vorzugsweise mit einem Anteil
von bis zu 10 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht der Suspension. Dadurch kann die Entwicklung der
Grunfestigkeit von impragnierten Schaumstrukturen sowie ein Abbinden wahrend eines etwaigen Trocknungs-
schrittes und im Anfangsstadium des Kalzinierens verbessert werden.

[0034] Bevorzugte Bindemittel sind abbrennbare Bindemittel, vorzugsweise ein Kohlenhydratmaterial, insbe-
sondere ein Dextrin, oder ein Polyacrylester. Derartige Bindemittel weisen beztiglich der Suspensionsbestand-
teile Talk, Kieselsdure und Kaolinit ein sehr gutes Abbindeverhalten auf und verbrennen beim Kalzinieren der
impragnierten Schaumstruktur, so dass sie keinen stérenden Einfluss auf das keramische Geflige ausiben
kdnnen.

[0035] Zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit der Suspension kann vorgesehen sein, dass die Suspension
ein FlieBmittel, vorzugsweise ein Verdickungsmittel, ein Dispergiermittel und/oder einen Entschaumer enthalt,
vorzugsweise mit einem Anteil von je 0,1 bis 2,0 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht der Suspension.

[0036] Der erfindungsgemalie offenporige Keramikschaum kann mittels eines Verfahrens hergestellt werden,
umfassend die nachfolgenden Schritte:
a) Impragnieren einer abbrennbaren, offenporigen Schaumstruktur mit einer wassrigen Talk, Kieselsaure
sowie Kaolinit enthaltenden erfindungsgemafien Suspension;
b) gegebenenfalls Entfernen von tberschissiger Suspension von der Schaumstruktur;
¢) gegebenenfalls Trocknen der mit Suspension impragnierten Schaumstruktur;
d) Kalzinieren der mit Suspension impragnierten Schaumstruktur bei einer Temperatur, bei welcher die
Schaumstruktur abbrennt und bei welcher der Talk, die Kieselsdure sowie der Kaolinit zusammensintern.

[0037] Das Impragnieren der abbrennbaren offenporigen Schaumstruktur kann dabei beispielsweise durch
Eintauchen der Schaumstruktur in die entsprechende Suspension erfolgen. Alternativ oder zusatzlich dazu
kann die Impragnierung erfolgen, indem die Suspension auf die Schaumstruktur aufgespriht wird.

[0038] Ist die Schaumstruktur aus einem verhaltnismaRig starren Material gebildet, so wird etwaige Uber-
schussige Suspension vorzugsweise durch Ausblasen der Schaumstruktur von derselben entfernt. Ist hinge-
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gen die Schaumstruktur aus einem verhaltnismafig flexiblen Material gebildet, so ist es bevorzugt, wenn et-
waige Uberschissige Suspension durch Abquetschen von der Schaumstruktur entfernt wird.

[0039] Um einen offenporigen Keramikschaum mit einer méglichst hohen Festigkeit zu erhalten, kann vorge-
sehen sein, dass die mit Suspension impragnierte Schaumstruktur bei einer Temperatur von 900°C bis 1300°C
kalziniert wird, vorzugsweise bei einer Temperatur von 1050°C bis 1150°C.

[0040] Die Erfindung betrifft ferner die Verwendung des erfindungsgemalen Keramikschaums zur oder bei
der Herstellung eines Filters, insbesondere eines Filters zum Filtrieren schmelzflussiger Leicht- und Buntme-
talle.

[0041] Das nachfolgende Ausfihrungsbeispiel dient der Erlauterung der Erfindung.

Beispiel

[0042] Zunachst wurde eine wassrige Aufschlammung als Suspension der folgenden Zusammensetzung her-
gestellt:

Kieselsaure (als Kieselsol) 25,00 Gew.-%
Talk 44,00 Gew.-%
Kaolinit 11,00 Gew.-%
Dispergiermittel 0,50 Gew.-%
Temporarer Binder 0,80 Gew.-%
Wasser 18,70 Gew.-%

[0043] Ein Stiuck aus einer Lage vernetzten offenporigen Polyurethanschaums mit einer Dicke von 22 mm und
mit 395 Poren/m (= 10 ppi) wurde als abbrennbare Schaumstruktur mit der Aufschlammung impragniert und
Uberschussige Aufschlammung durch Abquetschen von dem Polyurethanschaum entfernt. Danach wurde das
Stick Polyurethanschaum eine Stunde bei 120°C getrocknet.

[0044] Nach der Trocknung wurde das Stlick Polyurethanschaum mittels einer Sprihanlage von einer Seite
mit der oben genannten Aufschldmmung in um 30% verdinnter Form nochmals impragniert und 30 Minuten
lang bei 120°C getrocknet.

[0045] Der vorgenannte Sprihvorgang wurde auf der anderen Seite des Stlickes Polyurethanschaums wie-
derholt und anschlieRend der beschichtete Polyurethanschaum wiederum 30 Minuten lang bei 120°C getrock-
net.

[0046] Danach wurde der beschichtete Schaum zwei Stunden lang bei 1050°C gebrannt.
[0047] Der so erhaltene offenporige Keramikschaum wies eine verhaltnismafRig hohe Flexibilitdt sowie eine

sehr hohe Temperaturbestandigkeit auf. Die Zusammensetzung der Keramik des Keramikschaums wurde be-
stimmt zu:

Komponente Anteil [Gew.-%]
Sio, 55,6

ALO, 14,4

Fe,O, 1,4

CaO 0,8

MgO 24,2

Na,O 0,6

K,O 1,3

[0048] Die Eignung des erhaltenen Keramikschaums als Filter zum Filtrieren von schmelzflissigen NE-Me-
tallen wurde anhand von zwei verschiedenen Prifmethoden beurteilt:
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a) Gieldtest Saule

[0049] Flussiges Aluminium wurde Uber ein 500 mm hohes Rohr mit einem Durchmesser von 50 mm auf die
wie vorstehend beschrieben erhaltenen Keramikschaume als Filter gegossen (analoger Versuchsaufbau, wie
in der CA 2007450 A1 beschrieben). Die Filter wurden als gut beurteilt, wenn sie unter der Wirkung des flissi-
gen Metalls keine Zerfallserscheinungen zeigten.

[0050] Die ermittelten Ergebnisse sind nachfolgend tabelliert:

Medium Filter Gewicht [g] Gielzeit [s] Gielge- Beurteilung
wicht [kg]

Al 75 % 100 x 22 mm/10 ppi 47,2 26 35 gut

Al 75 % 100 x 22 mm/10 ppi 47,5 21 35 gut

[0051] Zur Verifizierung der erhaltenen Versuchsergebnisse unter a) wurden dartber hinaus Versuche mit

b) Gieldtest am realen Gussstiick

den Filtern am realen Gussstuck in einer Aluminiumgieferei durchgefihrt.

[0052] Die ermittelten Ergebnisse sind nachfolgend tabelliert:

Medium Filter Gewicht [g] Gielzeit [s] Giel3ge- Beurteilung
wicht [kg]

Al 75 x 100 x 22 mm/10 ppi 47,6 19 30 gut

Al 75 x 100 x 22 mm/10 ppi 48,1 18 30 gut

Al 75 x 100 x 22 mm/10 ppi 47,3 17 30 gut

Al 75 x 100 x 22 mm/10 ppi 48,5 20 30 gut

c) GieRtest Saule mit Rotguss

[0053] Ein flissiger Rotguss (RG7 (CuSn7 ZnPb) (DIN 1705)) wurde bei einer Gielstemperatur von 1160°C
Uber ein 500 mm langes Rohr mit einem Durchmesser von 50 mm auf die wie vorstehend beschrieben erhal-
tenen Keramikschaume als Filter gegossen. Die Filter wurden als gut beurteilt, wenn sie unter der Wirkung des
flissigen Metalls keine Zerfallserscheinungen zeigten.

[0054] Die ermittelten Ergebnisse sind nachfolgend tabelliert:

Medium Filter Gielzeit [s] GieRRgewicht [kq] Beurteilung
Rotguss GieRtem- | 50 x 50 x 20 32 80 gut
peratur 1160°C mm/10 ppi
Rotguss Giefdtem- | 50 x 50 x 20 31 80 gut
peratur 1160°C mm/10 ppi
Patentanspriiche

1. Offenporiger Keramikschaum, wobei der Keramikschaum einen Anteil von zumindest 30 Gew.-% Ensta-
tit umfasst.

2. Keramikschaum nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Keramikschaum einen Anteil von
30 bis 50 Gew.-% Enstatit umfasst.

3. Keramikschaum nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Keramikschaum einen An-
teil von bis zu 30 Gew.-% Quarz umfasst.

4. Keramikschaum nach einem der voranstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der Kera-
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mikschaum einen SiO,-Gehalt von 50 bis 60 Gew.-%, einen Al,O,-Gehalt von 10 bis 20 Gew.-% und einen
MgO-Gehalt von 20 bis 30 Gew.-% aufweist.

5. Keramikschaum nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Keramikschaum die Anteile an
SiO,, MgO und gegebenenfalls Al,O, in Form einer gesinterten Mischung von Talk, Kieselsdure und Kaolinit
enthalt.

6. Keramikschaum nach einem der voranstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der Kera-
mikschaum 0,2 bis 2,0 Gew.-% Eisen enthalt.

7. Keramikschaum nach einem der voranstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der Kera-
mikschaum 0,1 bis 1,5 Gew.-% CaO enthalt.

8. Keramikschaum nach einem der voranstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der Kera-
mikschaum 0,1 bis 1,5 Gew.-% Na,O enthalt.

9. Keramikschaum nach einem der voranstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der Kera-
mikschaum 0,3 bis 3,0 Gew.-% K,O enthalt.

10. Keramikschaum nach einem der voranstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ke-
ramikschaum in schmelzflissigem Leicht- und Buntmetall aufschwimmt.

11. Verwendung eines Keramikschaums nach einem der Anspriiche 1 bis 10 zur oder bei der Herstellung
eines Filters.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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