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=

Podna ploca (1, 2) koja sadrzi nosivu ploc¢u (3; 19) s furnirom (4; 20, 21; 29, 30) na gornjoj strani, pri ¢emu su
nosiva plo¢a (3; 19) i furnir (4; 20, 21; 29, 30) medusobno spojeni pomocéu smole (6; 26), naznacena time §to
rubna traka (14, 15; 24, 25; 33, 34) koja je predvidena na najmanje dva bo¢na ruba (12, 13; 22, 23; 31, 32) furnira
(4; 20, 21; 29, 30) i rubne trake (14, 15; 24, 25; 33, 34) sadrzi smolu (6), pri ¢emu se povr§ina (16) rubne trake (14,
15; 24, 25; 33, 34) proteZe u ravnini povrSine (17) furnira (4; 20, 21; 29, 30).

Podna ploc¢a prema patentnom zahtjevu 1, naznafena time S§to se rubne trake (14, 15; 24, 25; 33, 34) opticki
razlikuju od furnira (4; 20, 21; 29, 30).

Podna ploc¢a prema najmanje jednom od patentnih zahtjeva 1 ili 2, naznacena time §to furnir (4) ima neravne
boc¢ne rubove (12, 13).

Podna plo¢a prema najmanje jednom od patentnih zahtjeva 1 do 3, maznaCena time S§to je smola (6; 26)
infiltrirana, naro¢ito impregnirana, u furnir (4; 20, 21; 29, 30).

Podna plo¢a prema najmanje jednom od patentnih zahtjeva 1 do 4, naznacena time §to je na donjoj strani nosive
ploce (3) predviden balansirajuéi sloj (7).

Podna plo¢a prema najmanje jednom od patentnih zahtjeva 1 do 5, naznacena time §to smola (6) sadrZi punilo.
Podna plo¢a prema najmanje jednom od patentnih zahtjeva 1 do 6, naznafena time §to su povrsina (17) furnira (4)
i/ili povriina (17) rubne trake (14, 15) ispolirane, reljefne, iSCetkane i/ili zabrtvljene.
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