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Beschreibung
STAND DER TECHNIK

[0001] Die vorliegende Offenbarung bietet einen Ansatz zur Herstellung von geférbten Tonerzusammenset-
zungen und, in Ausfiihrungsformen, fir ein System und ein Verfahren zur Vorhersage der Farbeigenschaften
von Tonerzusammensetzungen.

[0002] In der heutigen Geschéafts- und Wissenschaftswelt ist Farbe zu einem wesentlichen Bestandteil von
Kommunikation geworden. Farbe erleichtert den Austausch von Wissen und Ideen. Unternehmen, die an der
Entwicklung von digitalen Farbdruckgeraten beteiligt sind, suchen standig nach Wegen, um die Bildqualitat ih-
rer Produkte zu verbessern. Eines der die Bildqualitét beeinflussenden Elemente ist die Fahigkeit, das gleiche
Bild auf einem Drucker Tag fur Tag, Woche fur Woche und Monat flr Monat mit gleichbleibender Qualitat her-
zustellen. Die Anwender haben sich an Drucker und Kopierer gewothnt, die hochwertige Farb- und Graustufen-
ausdrucke erzeugen. Anwender erwarten jetzt, ein Farbbild auf jedem kompatiblen Druckgerat mit gleichblei-
bender Qualitat reproduzieren zu kénnen, einschlielllich anderer Geréate innerhalb einer Organisation, eines
Gerats zu Hause oder einem Gerat, das irgendwo auf der Welt verwendet wird.

[0003] Farbbilder werden ublicherweise als ein oder mehrere Farbauszlige dargestellt, wobei jeder Farbaus-
zug einen Satz an Farbdichtesignalen fiir eine einzelne Primar- oder Sekundarfarbe umfasst. Farbdichtesigna-
le werden Ublicherweise als digitale Grau- oder Contone-Pixel dargestellt, die in ihrer Starke von einem Mini-
mum zu einem Maximum mit einer Anzahl an Gradienten variieren, die der Bitdichte des Systems entsprechen.
So bietet ein Ubliches 8-Bit-System 256 Nuancen von jeder Priméarfarbe. Eine Farbe kann daher als die Kom-
bination von Stérken von jedem Pixel betrachtet werden, die, wenn sie zusammen betrachtet werden, eine
Kombinationsfarbe darstellen.

[0004] CMYK ist ein Farbmodell, in dem alle Farben als eine Mischung von vier Prozessfarben (d. h. Cyan,
Magenta, Gelb und Schwarz) beschrieben werden. CMYK ist das Standardfarbmodell, das fiir vollfarbige Do-
kumente beim Offset-Druck verwendet wird. Da bei solch einem Druck Tinten in den vier Grundfarben einge-
setzt werden, wird dies oftmals als Vierfarbdruck bezeichnet und es handelt sich um ein subtraktives Farbmo-
dell. Das CMYK-Modell arbeitet durch teilweises oder vollstandiges Maskieren von bestimmten Farben auf
dem typischerweise weilten Hintergrund (das heil3t, der Absorption von bestimmten Wellenlangen des Lichts).
Solch ein Modell wird subtraktiv genannt, da die Tinten Weiligrad vom Weil} ,subtrahieren”. Bei additiven Farb-
modellen wie z. B. RGB (d. h. Rot, Griin, Blau), ist Weil} die ,additive” Kombination aus Licht aller Primarfar-
ben, wahrend Schwarz die Abwesenheit von Licht ist. Im CMYK-Modell ist das genau anders herum. Mit an-
deren Worten, Weil ist die naturliche Farbe des Papiers oder eines anderen Hintergrunds, wahrend Schwarz
aus der vollstdndigen Kombination aller gefarbten Tinten resultiert. Um Geld fur Tinte zu sparen und tiefere
Schwarztdne zu erzeugen, werden ungeséttigte und dunkle Farben erzeugt, indem die Kombination aus Cyan,
Magenta und Gelb durch schwarze Tinte ersetzt wird.

[0005] Es gibt verschiedene Wege der Farbdarstellung. Ein Weg, um Farbe zu beschreiben, besteht in den
folgenden Parametern: Farbton, Helligkeit und Farbsattigung. Farbton stellt die tatséchliche Farbwellenldnge
dar (Rot, Blau, usw.); Helligkeit entspricht dem Wei3gehalt, wahrend Sattigung die Fille oder Amplitude der
Farbe erfasst. Ein weiterer Weg zur Beschreibung von Farbe verwendet die drei dominanten Primarfarben:
Rot, Griin und Blau (RGB). Durch Kombinieren dieser Primarfarben in unterschiedlichen Intensitdten kénnen
die meisten der fiir den Menschen sichtbaren Farben reproduziert werden.

[0006] Wahrend der CMYK-Farbraum der flir Produktionsdrucker verwendete Standardfarbraum ist, wird bei
PCs der Rot-Griin-Blau(RGB)-Farbraum genutzt. Demzufolge verwenden Anzeigevorrichtung im Allgemeinen
ein anderes Farbmodell, ndmlich das RGB-Modell. Einer der schwierigsten Aspekte beim Desktop Publishing
in Farbe ist die Farbabstimmung, was bedeutet, die RGB-Farben ordnungsgemal in die CMYK-Farben zu
Uberflhren, sodass der Ausdruck genauso aussieht wie das, was auf dem Monitor sichtbar ist.

[0007] Ein Aspekt des CMYK-Farbraums ist, dass der Standard-CMYK-Farbensatz an sich bei gesattigten
Blautdnen nur eine recht schlechte Wiedergabe bietet.

[0008] Verbesserte Verfahren zur Herstellung von gefarbten Tonern, einschliellich von Systemen, die nicht
vorrichtungsabhangig sind, bleiben wiinschenswert.
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ZUSAMMENFASSUNG

[0009] Die vorliegende Offenbarung schafft gefarbte Toner sowie Verfahren zu deren Herstellung. In Ausfih-
rungsformen bietet die vorliegende Offenbarung einen blauen Toner, der mindestens ein Harz, einen optio-
nalen Wachs und ein Farbmittelsystem umfasst, wobei das Farbmittelsystem ein violettes Pigment wie z. B.
Pigment Violet 23, Pigment Violet 3 und Kombinationen davon, in Kombination mit einem cyanfarbenen Pig-
ment wie z. B. Pigment Blue 61, Pigment Blue 15:3, Pigment Blue 15:4, Pigment Blue 1, Pigment Blue 15:
1, Pigment Blue 15:2 und Kombinationen davon umfasst, wobei der blaue Toner innerhalb der menschlichen
Wahrnehmungsgrenze (AE,qq0) von weniger als etwa 3 der Farbe eines Blaus entspricht, das aus der Gruppe
bestehend aus Pantone Blue 072 und Pantone Reflexblau ausgewahlt wird.

[0010] In weiteren Ausfiihrungsformen umfasst ein blauer Toner der vorliegenden Offenbarung mindestens
einen amorphen Polyesterharz in Kombination mit mindestens einem kristallinen Polyesterharz, einem Wachs
und einem Farbmittelsystem, wobei das Farbmittelsystem ein violettes Pigment wie z. B. Pigment Violet 23,
Pigment Violet 3 und Kombinationen davon, in Kombination mit einem cyanfarbenen Pigment wie z. B. Pigment
Blue 61, Pigment Blue 15:3, Pigment Blue 15:4, Pigment Blue 1, Pigment Blue 15:1, Pigment Blue 15:2 und
Kombinationen davon umfasst, wobei der blaue Toner innerhalb der menschlichen Wahrnehmungsgrenze
(AE,qq0) von weniger als etwa 3 der Farbe eines Blaus entspricht, das aus der Gruppe bestehend aus Pantone
Blue 072 und Pantone Reflexblau ausgewahlt wird.

[0011] Ein Verfahren der vorliegenden Offenbarung kann, in Ausfihrungsformen, das In-Kontakt-Bringen von
mindestens einem Harz mit mindestens einem Tensid zur Bildung einer Emulsion, das In-Kontakt-Bringen der
Emulsion mit einem optionalen Wachs und einem Farbmittelsystem, das ein in einer Menge von etwa 1,7 bis
etwa 3,8 Gewichtsprozent des Toners vorhandenes, violettes Pigment, wie z. B. Pigment Violet 23, Pigment
Violet 3 und Kombinationen davon, in Kombination mit einem in einer Menge von etwa 1,9 bis etwa 4,0 Ge-
wichtsprozent des Toners vorhandenen, cyanfarbenen Pigment wie z. B. Pigment Blue 61, Pigment Blue 15:3,
Pigment Blue 15:4, Pigment Blue 1, Pigment Blue 15:1, Pigment Blue 15:2 und Kombinationen davon umfasst,
zur Bildung einer ersten Aufschlammung, Aggregieren des mindestens einen Harzes und des Farbmittelsys-
tems mit einem Aggregierungsmittel zur Bildung von aggregierten Partikeln, Koaleszieren der aggregierten
Partikel zur Bildung von Tonerpartikeln und Gewinnung der Tonerpartikel umfasst, wobei der blaue Toner in-
nerhalb der menschlichen Wahrnehmungsgrenze (AE,q,0) von weniger als etwa 3der Farbe eines Blaus ent-
spricht, das aus der Gruppe bestehend aus Pantone Blue 072 und Pantone Reflexblau ausgewahlt wird.

KURZE BESCHREIBUNG DER ABBILDUNGEN

[0012] Im Folgenden werden verschiedene Ausfiihrungsformen der vorliegenden Offenbarung mit Bezug auf
die Figuren beschrieben, wobei:

[0013] Fig. 1 eine CIELAB-a*-b*-Auftragung (a* entspricht dem Rot/Grin-Wert und b* bezeichnet die Menge
an Gelb/Blau) von Pantone-Primarfarben und CMYK-Farben ist, die zur Bildung eines blauen Toners zur Ver-
fligung stehen;

[0014] Fig. 2 ein Konturdiagramm der Helligkeit (L*) als Funktion der Beladungen mit Pigment Violet 23 (PV
23) und Pigment Blue 15:3 (PB 15-3) in einem mit 0,45 mg/cm? aufgetragenen Toner gemaR der vorliegenden
Offenbarung ist;

[0015] Fig. 3 ein Konturdiagramm der Buntheit (C*) als Funktion der Beladungen mit Pigment Violet 23 (PV
23) und Pigment Blue 15:3 (PB 15-3) in einem mit 0,45 mg/cm? aufgetragenen Toner gemaf der vorliegenden
Offenbarung ist; und

[0016] Fig. 4 ein Konturdiagramm des Farbtons (h) als Funktion der Beladungen mit Pigment Violet 23 (PV
23) und Pigment Blue 15:3 (PB 15-3) in einem mit 0,45 mg/cm? aufgetragenen Toner gemaR der vorliegenden
Offenbarung ist.

[0017] Es ist zu beachten, dass die Abbildungen der vorliegenden Offenbarung nicht maRstablich sind. Die
Abbildungen sollen nur typische Ausfiihrungsformen der vorliegenden Offenbarung darstellen und sollten da-
her nicht als den Bereich der vorliegenden Offenbarung einschrankend betrachtet werden. In den Zeichnungen
entsprechen gleiche Nummerierungen gleichen Elementen in den verschiedenen Abbildungen.
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[0018] Die vorliegende Offenbarung schafft Toner und Systeme, die solche Toner umfassen kénnen. Ein To-
ner der vorliegenden Offenbarung kann in Ausfiihrungsformen einen fiir die Verwendung in einem Farbdruck-
system geeigneten blauen Toner als ein zusatzliches Farbmittel auRer Cyan, Magenta, Gelb und/oder Schwarz
umfassen.

[0019] Die vorliegende Offenbarung verwendet einen von der Vorrichtung unabhéangigen Farbraum, um einen
Satz an Zielfarben auf konsistente Weise zu verfolgen. Bei der Modellierung werden L*, a*, b* als die CIE-
(Commission Internationale de L'eclairage)Farbstandards verwendet. L* definiert die Helligkeit, a* entspricht
dem Rot/Griin-Wert und b* bezeichnet die Menge an Gelb/Blau, was der Art entspricht, wie Menschen Farbe
wahrnehmen. Eine neutrale Farbe ist eine Farbe, bei der a* = b* = 0 ist.

Harz

[0020] Toner der vorliegenden Offenbarung kdnnen ein beliebiges Latexharz umfassen, das fir eine Verwen-
dung bei der Bildung von Tonern geeignet ist. Solche Harze kénnen ihrerseits aus einem beliebigen, geeig-
neten Monomer hergestellt werden. Geeignete Monomere, die fiir die Bildung des Harzes geeignet sind, um-
fassen Styrole, Acrylate, Methacrylate, Butadiene, Isoprene, Acrylsduren, Methacrylsauren, Acrylnitrile, Diole,
Dicarbonséduren, Diamine, Diester, Diisocyanate sowie Kombinationen davon und dergleichen, sind aber nicht
darauf beschrankt. In Abhangigkeit von dem bestimmten, einzusetzenden Polymer kann ein beliebiges, ein-
gesetztes Monomer gewahlt werden.

[0021] Beispielhafte Polymere umfassen Styrolacrylat, Styrolbutadien, Styrolmethacrylat, und genauer ge-
sagt, Poly(styrol-alkylacrylat), Poly(styrol-1,3-dien), Poly(styrol-alkylmethacrylat), Poly(styrol-alkylacrylat-acryl-
saure), Poly(styrol-1,3-dien-acrylsédure), Poly(styrol-alkylmethacrylat-acrylsdure), Poly(alkylmethacrylat-al-
kylacrylat), Poly(alkylmethacrylat-arylacrylat), Poly(arylmethacrylat-alkylacrylat), Poly(alkylmethacrylat-acryl-
saure), Poly(styrol-alkylacrylat-acrylnitril-acrylsdure), Poly(styrol-1,3-dien-acrylnitril-acrylsdure), Poly(alkyla-
crylat-acrylnitril-acrylsdure), Poly(styrol-butadien), Poly(methylstyrol-butadien), Poly(methylmethacrylat-bu-
tadien), Poly(ethylmethacrylat-butadien), Poly(propylmethacrylat-butadien), Poly(butylmethacrylat-butadien),
Poly(methylacrylat-butadien), Poly(ethylacrylat-butadien), Poly(propylacrylat-butadien), Poly(butylacrylat-bu-
tadien), Poly(styrol-isopren), Poly(methylstyrol-isopren), Poly(methylmethacrylat-isopren), Poly(ethylmetha-
crylat-isopren), Poly(propylmethacrylat-isopren), Poly(butylmethacrylat-isopren), Poly(methylacrylat-isopren),
Poly(ethylacrylat-isopren), Poly(propylacrylat-isopren), Poly(butylacrylat-isopren), Poly(styrol-propylacrylat),
Poly(styrol-butylacrylat), Poly(styrol-butadien-acrylsaure), Poly(styrol-butadien-methacrylsaure), Poly(styrol-
butadien-acrylnitril-acrylsdure), Poly(styrol-butylacrylat-acrylsdure), Poly(styrol-butylacrylat-methacrylsaure),
Poly(styrol-butylacrylat-acrylnitril), Poly(styrol-butylacrylat-acrylnitril-acrylsaure), Poly(styrol-butadien), Po-
ly(styrol-isopren), Poly(styrol-butylmethacrylat), Poly(styrol-butylacrylat-acrylsdure), Poly(styrol-butylmetha-
crylat-acrylsaure), Poly(butylmethacrylat-butylacrylat), Poly(butylmethacrylat-acrylsaure), Poly(acrylnitril-buty-
lacrylat-acrylsédure), sowie Kombinationen davon. Die Polymere kénnen Block-, zuféllige oder alternierende
Copolymere sein.

[0022] In weiteren Ausfiihrungsformen kann das zur Bildung des Harzes eingesetzte Polymer ein Polyester-
harz sein. Geeignete Polyesterharze umfassen, zum Beispiel, sulfonierte, nicht sulfonierte, kristalline, amorphe
sowie Kombinationen davon und dergleichen. Die Polyesterharze kdnnen linear, verzweigt, Kombinationen
davon und dergleichen sein. Die Polyesterharze kdnnen in Ausfihrungsformen solche Harze umfassen, die
in den US-Patenten Nr. 6,593,049 und 6,756,176 beschriebenen sind. Geeignete Harze kdnnen auch eine
Mischung aus einem amorphen Polyesterharz und einem kristallinen Polyesterharz umfassen, wie sie im US-
Patent Nr. 6,830,860 beschrieben werden.

[0023] In Ausfihrungsformen kann das Harz ein Polyesterharz sein, das durch Reaktion eines Diols mit einer
Dicarbonsdure oder einem Diester in der Gegenwart eines optionalen Katalysators gebildet wird. Geeignete
organische Diole zur Bildung eines kristallinen Polyesters umfassen aliphatische Diole mit von etwa 2 bis etwa
36 Kohlenstoffatomen, wie z. B. 1,2-Ethandiol, 1,3-Propandiol, 1,4-Butandiol, 1,5-Pentandiol, 1,6-Hexandiol, 1,
7-Heptandiol, 1,8-Octandiol, 1,9-Nonandiol, 1,10-Decandiol, 1,12-Dodecandiol, Ethylenglykol, Kombinationen
davon und dergleichen. Das aliphatische Diol kann, zum Beispiel, in einer Menge von etwa 40 bis etwa 60
Molprozent, in Ausfihrungsformen von etwa 42 bis etwa 55 Molprozent, in Ausfihrungsformen von etwa 45
bis etwa 53 Molprozent des Harzes ausgewahlt werden.
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[0024] Beispiele fir organische Dicarbonsauren oder Diester, die fur die Herstellung der kristallinen Harze
ausgewahlt werden, umfassen Oxalsaure, Bernsteinsaure, Glutarsaure, Adipinsadure, Suberinsaure, Azelain-
saure, Fumarsaure, Maleinsaure, Dodecandicarbonsaure, Sebacensaure, Phthalsdure, Isophthalsaure, Tere-
phthalsdure, Naphthalin-2,6-dicarbonséure, Naphthalin-2,7-dicarbonsaure, Cyclohexandicarbonsaure, Malon-
saure und Mesaconsdaure, einen Diester oder ein Anhydrid davon sowie Kombinationen davon. Die organische
Dicarbonséaure kann in Ausfiihrungsformen in einer Menge von, zum Beispiel, etwa 40 bis etwa 60 Molprozent,
in Ausfihrungsformen von etwa 42 bis etwa 55 Molprozent, in Ausfiihrungsformen von etwa 45 bis etwa 53
Molprozent ausgewahlt werden.

[0025] Beispiele fur kristalline Harze umfassen Polyester, Polyamide, Polyimide, Polyolefine, Polyethylen, Po-
lybutylen, Polyisobutyrat, Ethylen-Propylen-Copolymere, Ethylen-Vinylacetat-Copolymere, Polypropylen, Mi-
schungen davon und dergleichen. Spezifische kristalline Harze kénnen auf Polyestern basieren, wie z. B. Po-
ly(ethylenadipat), Poly(propylenadipat), Poly(butylenadipat), Poly(pentylenadipat), Poly(hexylenadipat), Poly
(octylenadipat), Poly(ethylensuccinat), Poly(propylensuccinat), Poly(butylensuccinat), Poly(pentylensuccinat),
Poly(hexylensuccinat), Poly(octylensuccinat), Poly(ethylensebacat), Poly(propylensebacat), Poly(butylense-
bacat), Poly(pentylensebacat), Poly(hexylensebacat), Poly(octylensebacat), Alkalicopoly(5-sulfoisophthaloyl)-
copoly(ethylenadipat), Poly(decylensebacat), Poly(decylendecanoat), Polydecylendecanoat), Poly(ethylende-
canoat), Poly(ethylendodecanoat), Poly(nonylensebacat), Poly(nonylendecanoat), Copoly(ethylenfumarat)-co-
poly(ethylensebacat), Copoly(ethylenfumarat)-copoly(ethylendecanoat), Copoly(ethylenfumarat)-copoly(ethy-
lendodecanoat), und Kombinationen davon.

[0026] Das kristalline Harz kann, zum Beispiel, in einer Menge von etwa 5 bis etwa 50 Gewichtsprozent der
Tonerkomponenten, in Ausfiihrungsformen von etwa 10 bis etwa 35 Gewichtsprozent der Tonerkomponenten
vorhanden sein. Das kristalline Harz kann verschiedene Schmelzpunkte aufweisen, zum Beispiel von etwa
30°C bis etwa 120°C, in Ausfiihrungsformen von etwa 50°C bis etwa 90°C. Das kristalline Harz kann ein mit-
tels Gel-Permeationschromatographie (GPC) gemessenes, zahlengemitteltes Molekulargewicht (Mn) von zum
Beispiel etwa 1.000 bis etwa 50.000, in Ausfiihrungsformen von etwa 2.000 bis etwa 25.000 und ein mittels
Gel-Permeationschromatographie unter Verwendung von Polystyrolstandards bestimmtes, massegemitteltes
Molekulargewicht (Mw) von zum Beispiel etwa 2.000 bis etwa 100.000, in Ausfihrungsformen von etwa 3.000
bis etwa 80.000 aufweisen. Die Molekulargewichtsverteilung (Mw/Mn) des kristallinen Harzes kann, zum Bei-
spiel, von etwa 2 bis etwa 6, in Ausfihrungsformen von etwa 3 bis etwa 4 betragen.

[0027] Beispiele fur Dicarbonsduren oder Diester, die fiir die Herstellung von amorphen Polyestern ausge-
wahlt werden, umfassen Dicarbonsauren oder Diester wie z. B. Terephthalsaure, Phthalsaure, Isophthalsau-
re, Fumarsaure, Maleinsdure, Bernsteinsdure, Itaconsaure, Bernsteinsdure, Bernsteinsdureanhydrid, Dode-
cylbernsteinsdure, Dodecylbernsteinsdureanhydrid, Glutarsaure, Glutarsaureanhydrid, Adipinsdure, Pimelin-
saure, Suberinsdure, Azelainsdure, Dodecandicarbonsdure, Dimethylterephthalat, Diethylterephthalat, Dime-
thylisophthalat, Diethylisophthalat, Dimethylphthalat, Phthalsdureanhydrid, Diethylphthalat, Dimethylsuccinat,
Dimethylfumarat, Dimethylmaleat, Dimethylglutarat, Dimethyladipat, Dimethyldodecylsuccinat sowie Kombina-
tionen davon. Die organischen Dicarbonsauren oder Diester kénnen, zum Beispiel, in einer Menge von etwa
40 bis etwa 60 Molprozent des Harzes, in Ausfiihrungsformen von etwa 42 bis etwa 55 Molprozent des Harzes,
in Ausfliihrungsformen von etwa 45 bis etwa 53 Molprozent des Harzes vorhanden sein.

[0028] Beispiele fir Diole, die bei der Erzeugung der amorphen Polyester verwendet werden kénnen, umfas-
sen 1,2-Propandiol, 1,3-Propandiol, 1,2-Butandiol, 1,3-Butandiol, 1,4-Butandiol, Pentandiol, Hexandiol, 2,2-
Dimethylpropandiol, 2,2,3-Trimethylhexandiol, Heptandiol, Dodecandiol, Bis(hydroxyethyl)-bisphenol A, Bis(2-
hydroxypropyl)-bisphenol A, 1,4-Cyclohexandimethanol, 1,3-Cyclohexandimethanol, Xyloldimethanol, Cyclo-
hexandiol, Diethylenglykol, Bis(2-hydroxyethyl)oxid, Dipropylenglykol, Dibutylen sowie Kombinationen davon.
Die Menge an gewahlten, organischen Diolen kann variieren, aber sie kbnnen, zum Beispiel, in einer Menge
von etwa 40 bis etwa 60 Molprozent des Harzes, in Ausfihrungsformen von etwa 42 bis etwa 55 Molprozent
des Harzes, in Ausflihrungsformen von etwa 45 bis etwa 53 Molprozent des Harzes vorhanden sein.

[0029] Polykondensationskatalysatoren, die bei der Bildung von entweder kristallinen oder amorphen Poly-
ester eingesetzt werden kdnnen, umfassen Tetraalkyltitanate, Dialkylzinnoxide wie z. B. Dibutylzinnoxid, Te-
traalkylzinnverbindungen wie z. B. Dibutylzinndilaurat und Dialkylzinnoxid-hydroxide wie z. B. Butylzinnoxid-
hydroxid, Aluminiumalkoxide, Alkylzink, Dialkylzink, Zinkoxid, Zinn(ll)-oxid oder Kombinationen davon. Solche
Katalysatoren kénnen in Mengen von, zum Beispiel, etwa 0,01 Molprozent bis etwa 5 Molprozent eingesetzt
werden, basierend auf der Ausgangsdicarbonsdure oder dem Ausgangsdiester, die fur die Erzeugung des
Polyesterharzes verwendet werden.
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[0030] In Ausfiihrungsformen umfassen geeignete amorphe Harze Polyester, Polyamide, Polyimide, Polyo-
lefine, Polyethylen, Polybutylen, Polyisobutyrat, Ethylen-Propylen-Copolymere, Ethylen-Vinylacetat-Copoly-
mere, Polypropylen, Kombinationen davon und dergleichen. Beispiele fir amorphe Harze, die verwendet
werden kénnen, umfassen alkalisulfonierte Polyesterharze, verzweigte alkalisulfonierte Polyesterharze, al-
kalisulfonierte Polyimidharze und verzweigte alkalisulfonierte Polyimidharze. Alkalisulfonierte Polyesterhar-
ze kénnen in Ausfiihrungsformen von Nutzen sein, wie z. B. die Metall- oder Alkalisalze von Copoly(ethy-
lenterephthalat)-copoly(ethylen-5-sulfoisophthalat), Copoly(propylenterephthalat)-copoly(propylen-5-sulfoiso-
phthalat), Copoly(diethylenterephthalat)-copoly(diethylen-5-sulfoisophthalat), Copoly(propylendiethylentere-
phthalat)-copoly(propylendiethylen-5-sulfoisophthalat), Copoly(propylenbutylenterephthalat)-copoly(propylen-
butylen-5-sulfoisophthalat) und Copoly(propoxyliertes Bisphenol-A-fumarat)-copoly(propoxyliertes Bisphenol
A-5-sulfoisophthalat).

[0031] In Ausfihrungsformen kann ein ungesattigtes, amorphes Polyesterharz als ein Latexharz verwen-
det werden. Beispiele flir solche Harze umfassen solche, die im US-Patent Nr. 6,063,827 beschrieben
sind. Beispielhafte, ungesattigte amorphe Polyesterharze umfassen Poly(propoxyliertes Bisphenol-co-fuma-
rat), Poly(ethoxyliertes Bisphenol-co-fumarat), Poly(butyloxyliertes Bisphenol-co-fumarat), Poly(co-propoxy-
liertes Bisphenol-co-ethoxyliertes Bisphenol-co-fumarat), Poly(1,2-propylenfumarat), Poly(propoxyliertes Bis-
phenol-co-maleat), Poly(ethoxyliertes Bisphenol-co-maleat), Poly(butyloxyliertes Bisphenol-co-maleat), Poly
(co-propoxyliertes Bisphenol-co-ethoxyliertes Bisphenol-co-maleat), Poly(1,2-propylenmaleat), Poly(propoxy-
liertes Bisphenol-co-itaconat), Poly(ethoxyliertes Bisphenol-co-itaconat), Poly(butyloxyliertes Bisphenol-co-it-
aconat), Poly(co-propoxyliertes Bisphenol-co-ethoxyliertes Bisphenol-co-itaconat), Poly(1,2-propylenitaconat)
sowie Kombinationen davon, sind aber nicht darauf beschrankt. In Ausfiihrungsformen kann das im Kern ver-
wendete amorphe Harz linear sein.

[0032] In Ausflihrungsformen kann ein geeignetes, amorphes Polyesterharz ein Poly(propoxyliertes Bisphenol
A-co-fumarat)-Harz mit der folgenden Formel (1) sein:

ol D}

in der m von etwa 5 bis etwa 1000 sein kann. Beispiele fiir solche Harze sowie Verfahren fiir deren Herstellung
umfassen solche, die im US-Patent Nr. 6,063,827 beschrieben sind.

[0033] Ein Beispiel fiir ein lineares propoxyliertes Bisphenol-A-fumarat-Harz, das als ein Latexharz verwendet
werden kann, ist unter dem Handelsnamen SPARII von Resana S/A Industrias Quimicas, Sao Paulo, Brasilien
erhaltlich. Weitere propoxylierte Bisphenol-A-fumarat-Harze, die verwendet werden kénnen und kommerziell
erhaltlich sind, umfassen GTUF und FPESL-2 von der Kao Corporation, Japan, und EM181635 von Reichhold,
Research Triangle Park, North Carolina, USA, und dergleichen.

[0034] Geeignete kristalline Harze umfassen solche, die in der anhangigen US-Patentanmeldung der Anmel-
denummer 2006/0222991 offenbart werden. In Ausfiihrungsformen kann ein geeignetes kristallines Harz ein
aus Ethylenglykol und einer Mischung aus Dodecandicarbonsaure- und Fumarsaure-Comonomeren gebilde-
tes Harz mit der folgenden Formel umfassen:

O(/“\(/)“\/\%{O\H/\)J\O/\/\)

i. (I

in der b von etwa 5 bis etwa 2000 ist und d von etwa 5 bis etwa 2000 ist.
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[0035] In Ausflihrungsformen kann ein geeignetes, kristallines Harz, das in einem Toner der vorliegenden
Offenbarung eingesetzt wird, ein Molekulargewicht von etwa 10.000 bis etwa 100.000, in Ausfihrungsformen
von etwa 15.000 bis etwa 30.000 aufweisen.

[0036] Bei der Bildung eines Toners kénnen ein, zwei oder mehr Harze verwendet werden. In Ausfiihrungs-
formen, in denen zwei oder mehr Harze verwendet werden, kdnnen die Harze in einem beliebigen, geeigne-
ten Verhéltnis (z. B. Gewichtsverhaltnis) vorliegen, wie zum Beispiel von etwa 1% (erstes Harz)/99% (zweites
Harz) bis etwa 99% (erstes Harz)/1% (zweites Harz), in Ausfihrungsformen von etwa 10% (erstes Harz)/90%
(zweites Harz) bis etwa 90% (erstes Harz)/10% (zweites Harz).

[0037] Wie oben erwahnt kann das Harz in Ausfihrungsformen mittels Emulsion-Aggregation-Verfahren her-
gestellt werden. Bei der Verwendung solcher Verfahren kann das Harz in einer Harzemulsion vorliegen, die
dann mit den anderen Komponenten und Zusatzstoffen kombiniert werden kann, um einen Toner der vorlie-
genden Offenbarung zu bilden.

[0038] Das Polymerharz kann in einer Menge von etwa 65 bis etwa 95 Gewichtsprozent, oder vorzugsweise
von etwa 75 bis etwa 85 Gewichtsprozent der Tonerpartikel (das heifdt, Tonerpartikel ohne externe Zusatzstof-
fe) auf einer Feststoffbasis vorhanden sein. Das Verhéltnis von kristallinem Harz zu amorphem Harz kann im
Bereich von etwa 1:99 bis etwa 30:70, wie z. B. von etwa 5:95 bis etwa 25:75, in einigen Ausfihrungsformen
von etwa 5:95 bis etwa 15:95 liegen.

Toner

[0039] Die oben beschriebenen Harze, in Ausfiihrungsformen eine Kombination aus Polyesterharzen, zum
Beispiel ein amorphes Harz und ein kristallines Harz, kénnen zur Bildung von Tonerzusammensetzungen ein-
gesetzt werden. Solche Tonerzusammensetzungen kénnen optionale Farbmittel, Wachse und andere Zusatz-
stoffe umfassen. Toner kdnnen mittels eines beliebigen Verfahrens innerhalb des Anwendungsbereichs eines
Fachmanns gebildet werden, einschlieRlich Emulsion-Aggregation-Verfahren, aber nicht darauf beschréankt.

Tenside

[0040] In Ausfiihrungsformen kénnen zur Bildung von Tonerzusammensetzungen eingesetzte Farbmittel,
Wachse und andere Zusatzstoffe in Tenside enthaltenden Dispersionen vorliegen. Dartber hinaus kénnen
Tonerpartikel mittels Emulsion-Aggregation-Verfahren gebildet werden, bei denen das Harz und die anderen
Komponenten des Toners in ein oder mehrere Tenside gegeben und eine Emulsion gebildet wird, und Toner-
partikel aggregiert, koalesziert, gegebenenfalls gewaschen und getrocknet und isoliert werden.

[0041] Es kdnnen ein, zwei oder mehr Tenside verwendet werden. Die Tenside kdnnen aus ionischen Tensi-
den und nichtionischen Tensiden ausgewahlt werden. Der Begriff ,ionische Tenside” umfasst anionische Ten-
side und kationische Tenside. In Ausfiihrungsformen kann das Tensid so eingesetzt werden, dass es in einer
Menge von etwa 0,01 Gew.-% bis etwa 5 Gew.-% der Tonerzusammensetzung, zum Beispiel von etwa 0,75
Gew.-% bis etwa 4 Gew.-% der Tonerzusammensetzung, in Ausfihrungsformen von etwa 1 Gew.-% bis etwa
3 Gew.-% der Tonerzusammensetzung vorhanden ist.

[0042] Beispiele fir nichtionische Tenside, die eingesetzt werden kénnen, umfassen zum Beispiel Polyacryl-
saure, Methalose, Methylcellulose, Ethylcellulose, Propylcellulose, Hydroxyethylcellulose, Carboxymethylcel-
lulose, Polyoxyethylencetylether, Polyoxyethylenlaurylether, Polyoxyethylenoctylether, Polyoxyethylenoctyl-
phenylether, Polyoxyethylenoleylether, Polyoxyethylensorbitan-monolaurat, Polyoxyethylenstearylether, Poly-
oxyethylennonylphenylether, Dialkylphenoxy-poly(ethylenoxy)ethanol, erhéltlich von Rhone-Poulenc als IGE-
PAL CA-210™, IGEPAL CA-520™, IGEPAL CA-720™, IGEPAL CO-890™, IGEPAL CO-720™, IGEPAL CO-
290™, IGEPAL CA-210™, ANTAROX 890™ und ANTAROX 897™. Weitere Beispiele fiir geeignete nichtioni-
sche Tenside kdnnen ein Blockcopolymer aus Polyethylenoxid und Polypropylenoxid umfassen, einschlief3lich
der als SYN-PERONIC PE/F, in Ausfihrungsformen SYNPERONIC PE/F 108, kauflich erhaltlichen.

[0043] Anionische Tenside, die verwendet werden kénnen, umfassen Sulfate und Sulfonate, Natriumdode-
cylsulfat (SDS), Natriumdodecylbenzolsulfonat, Natriumdodecylnaphthalinsulfat, Dialkylbenzolalkylsulfate und
Sulfonate, Sduren wie z. B. Abietinsaure, die von Aldrich erhaltlich ist, NEOGEN R™, NEOGEN SC™, erhalten
von Daiichi Kogyo Seiyaku, Kombinationen davon, und dergleichen. Weitere geeignete anionische Tenside
umfassen in Ausfiihrungsformen DOWFAX™ 2A1, ein Alkyldiphenyloxid-disulfonat von The Dow Chemical
Company, und/oder TAYCA POWER BN2060 von Tayca Corporation (Japan), bei dem es sich um verzweig-
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te Natriumdodecylbenzolsulfonate handelt. In Ausflihrungsformen kdnnen Kombinationen dieser Tenside und
jedem der vorhergehenden anionischen Tenside verwendet werden.

[0044] Beispiele fur kationische Tenside, die Ublicherweise positiv geladen sind, umfassen zum Beispiel
Alkylbenzyldimethylammoniumchlorid, Dialkylbenzolalkylammoniumchlorid, Lauryltrimethylammoniumchlorid,
Alkylbenzylmethylammoniumchlorid, Alkylbenzyldimethylammoniumbromid, Benzalkoniumchlorid, Cetylpyridi-
niumbromid, C12-, C15-, C17-Trimethylammoniumbromide, Halogenidsalze von quarternisierten Polyoxyethyl-
alkylaminen, Dodecylbenzyltriethylammoniumchlorid, MIRAPOL™ und ALKAQUAT™, erhaltlich von Alkaril
Chemical Company, SANIZOL™ (Benzalkoniumchlorid), erhaltlich von Kao Chemicals und dergleichen sowie
Mischungen davon.

Farbmittel

[0045] Als hinzuzugebendes Farbmittel kdnnen verschiedene bekannte Farbmittel wie z. B. Farbstoffe, Pig-
mente, Farbstoffmischungen, Pigmentmischungen, Pigment- und Farbstoffmischungen und dergleichen im
Toner enthalten sein. Das Farbmittel kann im Toner in einer Menge von, zum Beispiel, etwa 0,1 bis etwa 35
Gewichtsprozent des Toners, oder von etwa 1 bis etwa 15 Gewichtsprozent des Toners, oder von etwa 3 bis
etwa 10 Gewichtsprozent des Toners vorhanden sein.

[0046] Als Beispiele fliir geeignete Farbmittel kann ein Kohlenstoffschwarz wie REGAL 330° (Cabot), Ma-
gnetite, wie z. B. Mobay-Magnetite M08029™, M08060™; Kolumbianische Magnetite; MAPICO BLACKS™
und oberflachenbehandelte Magnetite; Pfizer-Magnetite CB4799T1, CB5300™, CB5600™, MCX6369™; Bay-
er-Magnetite, BAYFERROX 8600™, 8610™:; Northern-Pigments-Magnetite, NP-604™, NP-608™; Magnox-Ma-
gnetite TMB-100™ oder TMB-104™ und dergleichen erwahnt werden. Als gefarbte Pigmente kénnen Cyan,
Magenta, Gelb, Rot, Griin, Braun, Blau oder Mischungen davon ausgewahlt werden. Im Allgemeinen werden
Cyan, Magenta oder Gelb-Pigmente oder Farbstoffe oder Mischungen davon verwendet. Das Pigment oder
die Pigmente werden im Allgemeinen als wasserbasierte Pigmentdispersionen verwendet.

[0047] Spezifische Beispiele flir Pigmente umfassen die wasserbasierten Pigmentdispersionen SUNSPERSE
6000, FLEXIVERSE und AQUATONE von SUN Chemicals, HELIOGEN BLUE L6900™, D6840™, D7080™,
D7020™, PYLAM OIL BLUE™, PYLAM OIL YELLOW™, PIGMENT BLUE 1™, erhaltlich von der Paul Uhlich
& Company, Inc., PIGMENT VIOLET 1™, PIGMENT RED 48™, LEMON CHROMS YELLOW DCC 1026™,
E. D. TOLUIDINE RED™ und BON RED C™, erhaltlich von der Dominion Color Corporation, Ltd., Toronto,
Ontario, Kanada, NOVAPERM YELLOW FGL™, HOSTAPERM PINK E™ von Hoechst, und CINQUASIA MA-
GENTA™, erhaltlich von E. |. DuPont de Nemours & Company, und dergleichen. Im Allgemeinen sind Farb-
mittel, die ausgewahlt werden kénnen, schwarz, cyanfarben, magentafarben oder gelb oder Mischungen dar-
aus. Beispiele fur Magentafarben sind 2,9-dimethylsubstituiertes Chinacridon- und Anthrachinon-Farbstoff, im
Color Index als Cl 60710, Cl Dispersed Red 15 identifiziert; Diazofarbstoff, im Color Index als Cl 26050, ClI
Solvent Red 19 identifiziert, und dergleichen. Erlduternde Beispiele fir Cyanfarbstoffe umfassen Kupfer-tetra
(octadecylsulfonamido)phthalocyanin, x-Kupferphthalocyanin-Pigment, im Color Index als Cl 74160, Cl Pig-
ment Blue, Pigment Blue 15:3, Pigment Blue 15:4 aufgefiihrt und Anthrathren-Blau, im Color Index als ClI
69810, Special Blue X-2137 identifiziert, und dergleichen. Erlduternde Beispiele fir Gelb sind Diarylid-Yellow
3,3-Dichlorbenzidenacetoacetanilid, ein Monoazopigment, im Color Index als Cl 12700, Cl Solvent Yellow 16
identifiziert, ein Nitrophenylaminsulfonamid, im Color Index als Foron Yellow SE/GLN, CI Dispersed Yellow 33
identifiziert, 2,5-Dimethoxy-4-sulfonanilid-phenylazo-4'-chlor-2,5-dimethoxyacetoacetanilid, Yellow 180 sowie
Permanent Yellow FGL. Als Farbmittel kbnnen auch gefarbte Magnetite, wie z. B. Mischungen von MAPICO
BLACK™, und cyanfarbenen Komponenten ausgewahlt werden. Es kénnen auch andere bekannte Farbmittel
ausgewahlt werden, wie z. B. Levanyl Schwarz A-SF (Miles, Bayer) und Sunsperse Carbon Black LHD 9303
(Sun Chemicals), sowie gefarbte Farbstoffe wie z. B. Neogen-Blau (BASF), Sudanblau OS (BASF), PV Echt-
blau B2G01 (American Hoechst), Sunsperse-Blau BHD 6000 (Sun Chemicals), Irgalite-Blau BCA (Ciba-Gei-
gy), Paliogen-Blau 6470 (BASF), Sudan Il (Matheson, Coleman, Bell), Sudan Il (Matheson, Coleman, Bell),
Sudan IV (Matheson, Coleman, Bell), Sudanorange G (Aldrich), Sudanorange 220 (BASF), Paliogen-Orange
3040 (BASF), Ortho Orange OR 2673 (Paul Uhlich), Paliogen-Gelb 152, 1560 (BASF), Lithol Echtgelb 0991K
(BASF), Paliotol-Gelb 1840 (BASF), Neopen-Gelb (BASF), Novoperm-Gelb FG 1 (Hoechst), Permanent-Gelb
YE 0305 (Paul Uhlich), Lumogen-Gelb D0790 (BASF), Sunsperse-Gelb YHD 6001 (Sun Chemicals), Suco-
Gelb L1250 (BASF), Suco-Gelb D1355 (BASF), Hostaperm Pink E (American Hoechst), Fanal Pink D4830
(BASF), Cinquasia Magenta (DuPont), Lithol Scharlach D3700 (BASF), Toluidin-Rot (Aldrich), Scharlach fir
Thermoplast NSD PS PA (Ugine Kuhimann of Canada), E. D. Toluidin-Rot (Aldrich), Lithol Rubine Toner (Paul
Uhlich), Lithol Scharlach 4440 (BASF), Bon Red C (Dominion Color Company), Royal Brilliant Red RD-8192
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(Paul Uhlich), Oracet Pink RF (Ciba-Geigy), Paliogen-Rot 3871K (BASF), Paliogen-Rot 3340 (BASF), Lithol
Echtscharlach L4300 (BASF), Kombinationen der vorhergehenden und dergleichen.

Blauer Toner

[0048] Toner der vorliegenden Offenbarung umfassen in Ausflihrungsformen blaue Toner. Blaue Toner der
vorliegenden Offenbarung kénnen ein Farbmittelsystem umfassen, das mehr als eine Farbe umfasst. In der
vorliegende Offenbarung wird ein Modell bereitgestellt, das zur Vorhersage der Pigmentkonzentrationen, die
in Ausfuhrungsformen zur Erzeugung eines gegebenen Satzes an CIELAB-Werten fiir einen blauen Toner,
erforderlich sind, verwendet werden kann. So ein Modell kann verwendet werden, um die exakte Formulierung
abzuleiten, die erforderlich ist, um dem PANTONE®-Standard fiir blaue Farbe PANTONE?® Blau 072 und/oder
PANTONE® Reflexblau, oder eng verwandten Nuancen von Blau zu entsprechen.

[0049] Farbgenauigkeit wird im Allgemeinen unter Verwendung des Farbfehlerfaktors AE,yy, quantifiziert, mit
dem CIELAB-Farbdaten (L*, a* und b*) fir ein Farbenpaar in eine einzelne Zahl umgewandelt werden, die den
»+Abstand” zwischen diesen Farben ausdruckt. Die Formel fir AE,,, nutzt eine Wichtung, um das variierende
Vermdgen des menschlichen Auges zur Unterscheidung von nah verwandten Nuancen innerhalb bestimmter
Bereiche des sichtbaren Spektrums zu kompensieren. Bei AE,q,, < 3 wird im Allgemeinen davon ausgegangen,
dass zwei Farben flr das menschliche Auge nicht zu unterscheiden sind.

[0050] Das PANTONE®-Matching-System aus 14 Basisfarben umfasst zwei Blauvarianten die auf dem Farb-
kreis zwischen Cyan und Violett liegen. Diese Farben, PANTONE?® Blau 072 und PANTONE?® Reflexblau, ha-
ben im Farbprobenbuch Solid Pantone, das mit iGen3™ Photocopier von der Xerox Corporation geliefert wird,
einen Abstand von 2,5 AE,y,-Einheiten voneinander, was bedeutet, dass sie fiir das blofle Auge weitestge-
hend nicht unterscheidbar sind. Bei Uberpriifung von Fig. 1, einer CIELAB a*-b*-Auftragung von PANTONE®
Basisfarben und CMYK-Farben, die fir einen kauflich erhaltlichen Drucker erhaltlich sind, der Drucker Docu
Color 8000 von Xerox, sollte ein Toner, der so entworfen wurde, dass er einem dieser Basisblaufarben ent-
spricht, auch der anderen mit einem einigermafen niedrigem AE,yy, entsprechen, und dabei eine erweiterte
Gamut-Deckung der blauen Farben fiir kundenspezifische Farbenanwendungen bieten.

[0051] Vor der Beschreibung der vorliegenden Offenbarung in weiteren Einzelheiten ist es zunachst hilfreich,
verschiedene Begriffe zu definieren, die wahrend der folgenden Diskussion verwendet werden. Zum Beispiel:
kann sich der Begriff ,Farbe” auf die Wiedergabe eines Vektors aus Werten beziehen, welche die gesamten
oder einen Teil der Bildintesitatsinformationen charakterisieren. Er kdnnte fir rote, griine und blaue Intensitaten
in einem RGB-Farbraum oder eine einzelne Leuchtkraft in einem Graustufenfarbraum stehen. Alternativ kénnte
er fir alternative Informationen stehen, wie z. B. CMY-, CMYK-, PANTONE®-, Réntgenstrahlungs-, Infrarot-
und Gammastrahlungsintensitaten aus verschiedenen Banden der spektralen Wellenlangen.

[0052] Wenn nicht anders angegeben, sind alle in der Beschreibung und den Anspriichen verwendete Zahlen,
die Mengen, Bedingungen und so weiter ausdriicken, so zu verstehen, dass sie in allen Fallen durch den
Begriff ,etwa” modifiziert sind. In dieser Anmeldung umfasst die Verwendung des Singulars den Plural, sofern
nicht anders angegeben. In dieser Anmeldung meint die Verwendung von ,oder” die Bedeutung ,und/oder”,
sofern nicht anders angegeben. Des Weiteren ist die Verwendung des Begriffs ,umfassend” sowie die anderen
Formen wie z. B. ,umfasst”, ,umfasste” nicht einschréankend.

[0053] Die vorliegende Offenbarung beschreibt Gleichungen, welche die CIELAB-Werte eines blauen Toners
mit seiner Pigmentzusammensetzung in Beziehung setzen. In Abhéngigkeit von der Art des Substrats (z. B.
glatt oder rau) und dem Toneraufbringungsverfahren (z. B. xerographisch oder Filtration) existieren verschie-
dene Beziehungen. Diese Zusammenhange wurden mittels statistischer Analyse von Farbproben abgeleitet,
die aus mit Pigmentmischungen hergestellten Tonern erhalten wurden.

[0054] Die vorliegende Offenbarung stellt des Weiteren eine blaue Tonerformulierung bereit, welcher der Far-
be von PANTONE® Blau 072 innerhalb eines AE,,, von 3 entspricht, sowie eine blauer Tonerformulierung,
die der Farbe von PANTONE® Reflexblau innerhalb eines AE,,, von etwa 3 entspricht, in Ausfiihrungsformen
gerade Uber 3, wobei die Pigmente mindestens PV 23 und PB 15:3 umfassen, und wobei die Pigmentbela-
dungen mit PV 23 und PB 15:3 und die Drucktonermasse pro Einheitsbereich (TMA) des Blaus durch eine
Anzahl von Gleichungen fur mindestens entweder a*, b* und L*, oder C und h oder alle aus a*, b*, L*, C und
h beschrieben werden. Beispiele fir solche Gleichungen werden unten beschrieben, wobei V die gedruckte
Dichte von PV 23 in mg/cm? und B die gedruckte Dichte von PB15: 3 in mg/cm? darstellt.
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L* =44.6 - 1425V - 662B + 21838VB
Buntheit = 75.9 + 629V - 56B + 6681VB
Farbtonwinkel = 287.4 + 876V — 383B + 17550VB

[0055] Buntheit und Farbtonwinkel-Werte kénnen mathematisch mittels Gleichungen innerhalb des Anwen-
dungsbereichs von Fachleuten auf dem Gebiet in a*- und b*-Werte umgewandelt werden.

[0056] In Ausfiihrungsformen kann zum Beispiel das fiir die Bereitstellung eines blauen Toners verwendete
Farbmittel mindestens ein violettes Pigment in Kombination mit mindestens einem cyanfarbenen Pigment um-
fassen. Geeignete violette Pigmente zur Bildung des blauen Toners umfassen violette Pigmente wie z. B. Pig-
ment Violet 23 (PV 23), Pigment Violet 3 (PV 3) sowie Kombinationen davon, sind aber nicht darauf beschrankt.
Das violette Pigment kann in Mengen von etwa 0,5 Gewichtsprozent bis etwa 10 Gewichtsprozent des Farb-
mittelsystems, in Ausfiihrungsformen von etwa 1 Gewichtsprozent bis etwa 8 Gewichtsprozent des Farbmit-
telsystems, in Ausfiihrungsformen von etwa 1,7 Gewichtsprozent bis etwa 3,8 Gewichtsprozent des Farbmit-
telsystems vorhanden sein. Das Farbmittelsystem kann auch ein cyanfarbenes Pigment umfassen. Geeignete
cyanfarbene Pigmente umfassen Pigment Blue 61 (PB 61), Pigment Blue 15:3 (PB 15:3), Pigment Blue 15:
4 (PB 15:4), Pigment Blue 1, Pigment Blue 15:1, Pigment Blue 15:2 sowie Kombinationen davon, in Mengen
von etwa 0,1 Gewichtsprozent bis etwa 10 Gewichtsprozent des Farbmittelsystems, in Ausfiihrungsformen von
etwa 0,5 Gewichtsprozent bis etwa 5 Gewichtsprozent des Farbmittelsystems, in Ausfiihrungsformen von etwa
1,9 Gewichtsprozent bis etwa 4,0 Gewichtsprozent des Farbmittelsystems.

[0057] Das Farbmittelsystem der vorliegenden Offenbarung kann in einem Toner in einer Menge von etwa 1
bis etwa 15 Gewichtsprozent des Toners, in Ausfihrungsformen von etwa 2 bis etwa 8 Gewichtsprozent des
Toners vorhanden sein.

[0058] Mit den Toner der vorliegenden Offenbarung kann eine Tonermasse pro Flache (TMA) von etwa 0,2
mg/cm? bis etwa 1,5 mg/cm?, in Ausfihrungsformen von etwa 0,3 mg/cm? bis etwa 0,7 mg/cm? erreicht werden.

[0059] Ein blauer Toner der vorliegenden Offenbarung kann eine Helligkeit (L*) von etwa 19 bis etwa 27, in
Ausfihrungsformen von etwa 20 bis etwa 24 aufweisen.

[0060] Ein blauer Toner der vorliegenden Offenbarung kann einen Farbtonwinkel von etwa 291 Grad bis etwa
299 Grad, in Ausfiihrungsformen von etwa 292 Grad bis etwa 296 Grad aufweisen.

Wachs

[0061] Zusatzlich zu dem Polymerbindemittelharz und den oben beschriebenen Farbmitteln kénnen die To-
ner der vorliegenden Offenbarung gegebenenfalls auch ein Wachs enthalten, das entweder eine einzelne Art
von Wachs oder eine Mischung aus zwei oder mehr verschiedenen Wachsen sein kann. Ein einzelner Wachs
kann zu Tonerformulierungen gegeben werden, um zum Beispiel bestimmte Tonereigenschaften zu verbes-
sern, wie z. B. die Tonerpartikelform, Vorhandensein und Menge von Wachs auf der Tonerpartikeloberflache,
Aufladungs- und/oder Fixiereigenschaften, Glanz, Strippen, Offset-Eigenschaften und dergleichen. Alternativ
kann eine Kombination von Wachsen zugegeben werden, um die Tonerzusammensetzung mit mehreren Ei-
genschaften auszustatten.

[0062] Sofern eingesetzt, kann der Wachs mit dem Harz bei der Bildung der Tonerpartikel vereinigt werden.
Sofern vorhanden, kann der Wachs in einer Menge von, zum Beispiel, etwa 1 Gewichtsprozent bis etwa 25
Gewichtsprozent der Tonerpartikel, in Ausfihrungsformen von etwa 5 Gewichtsprozent bis etwa 20 Gewichts-
prozent der Tonerpartikel vorhanden sein.

[0063] Wachse, die ausgewahlt werden kdnnen, umfassen Wachse mit, zum Beispiel, einem massegemittel-
ten Molekulargewicht von etwa 500 bis etwa 20.000, in Ausfuhrungsformen von etwa 1.000 bis etwa 10.000.
Wachse, die verwendet werden kénnen, umfassen zum Beispiel Polyolefine wie z. B. Polyethylen-, Polypropy-
len-, und Polybutenwachse wie z. B. solche, die von Allied Chemical and Petrolite Corp. kduflich erhaltlich sind,
zum Beispiel POLYWAX™-Polyethylenwachse von Baker Petrolite, von Michelman Inc. und the Daniels Pro-
ducts Company erhaltliche Wachsemulsionen, kommerziell von Eastman Chemical Products, Inc. erhéltliches
EPOLENE N-15, und VISCOL 550-P, ein Polypropylen mit geringem massegemitteltem Molekulargewicht,
das von Sanyo Kasel K. K. erhéltlich ist, pflanzenbasierte Wachse wie Carnaubawachs, Reiswachs, Candelil-
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lawachs, Japanwachs und Jojobadl, tierische Wachse wie z. B. Bienenwachs, mineralbasierte Wachse und
erdolbasierte Wachse wie z. B. Montanwachs, Ozokerit, Ceresin, Paraffinwachs, mikrokristalliner Wachs, und
Fischer-Tropsch-Wachs, Esterwachse, die aus héheren Fettsduren und héheren Alkoholen erhalten wurden,
wie z. B. Stearylstearat und Behenylbehenat; Esterwachse, die aus héheren Fettsduren und einwertigen oder
mehrwertigen niederen Alkoholen erhalten werden wie z. B. Butylstearat, Propyloleat, Glyceridmonostearat,
Glyceriddistearat, und Pentaerythrittetrabehenat, Esterwachse, die aus héheren Fettsduren und mehrwertigen
Alkoholmultimeren erhalten wurden, wie z. B. Diethylenglykolmonostearat, Dipropylenglykoldistearat, Diglyce-
ryldistearat und Triglyceryltetrastearat, hdhere Fettsdureesterwachse mit Sorbitan wie z. B. Sorbitanmonos-
tearat und hohere Fettsdureesterwachse mit Cholesterin wie z. B. Cholesterylstearat. Beispiele fur funktiona-
lisierte Wachse, die verwendet werden kdénnen, umfassen zum Beispiel Amine, Amide, zum Beispiel AQUA
SUPERSLIP 6550™, SUPERSLIP 6530™, erhaltlich von Micro Powder Inc., fluorierte Wachse, zum Beispiel
POLYFLUG 190™, POLYFLUG 200™, POLYSILK 19™ POLYSILK 14™, erhaltlich von Micro Powder Inc., ge-
mischte fluorierte Amidwachse, zum Beispiel MICROSPERSION 19™, ebenfalls von Micro Powder Inc. erhalt-
lich, Imide, Ester, quartare Amine, Carbonsauren oder Acrylpolymeremulsion, zum Beispiel JONCRYL 74™,
89™ 130™, 537™ und 538™, alle von SC Johnson Wax erhaltlich, und chlorierte Polypropylene und Polyethy-
lene, erhaltlich von Allied Chemical and Petrolite Corporation und SC Johnson Wax. In Ausfihrungsformen
kénnen auch Mischungen und Kombinationen der vorstehenden Wachse verwendet werden. Wachse kénnen,
zum Beispiel, Fixierwalzenfreisetzungsmittel umfassen.

Tonerherstellung

[0064] Die Tonerpartikel kdnnen mittels jeglichen Verfahrens innerhalb des Anwendungsbereichs eines Fach-
manns hergestellt werden. Obwohl die Herstellung von Tonerpartikel betreffende Ausfiihrungsformen unten
folgend im Hinblick auf Emulsion-Aggregation-Verfahren beschrieben werden, kann jegliches geeignete Ver-
fahren zur Herstellung von Tonerpartikeln eingesetzt werden, einschlie3lich chemischer Verfahren, wie z. B.
die in den US-Patenten Nr. 5,290,654 und 5,302,486 beschriebenen Suspensions- und Verkapselungsver-
fahren. In Ausfihrungsformen kénnen Tonerzusammensetzungen und Tonerpartikel durch Aggregations- und
Koaleszenzverfahren hergestellt werden, in denen Harzpartikel mit geringer Grof3e zu der entsprechenden
TonerpartikelgréfRe aggregiert und anschlieRend koalesziert werden, um die endgultige Tonerpartikelform und
Morphologie zu erreichen.

[0065] In Ausfiuhrungsformen kénnen die Tonerzusammensetzungen mittels Emulsion-Aggregation-Verfah-
ren hergestellt werden, wie z. B. einem Verfahren, das das Aggregieren einer Mischung aus einem optionalen
Wachs und beliebigen anderen, gewiinschten oder erforderlichen Zusatzstoffen sowie der die oben beschrie-
benen Harze umfassenden Emulsionen, gegebenenfalls mit Tensiden wie oben beschrieben, und anschlie-
Rend das Koaleszieren der aggregierten Mischung umfasst. Eine Mischung kannhergestellt werden, indem ein
optionales Wachs oder weiterer Materialien, die ebenfalls gegebenenfalls in (einer) ein Tensid umfassenden
Dispersion(en) vorliegen kénnen, zu der Emulsion gegeben werden, die eine Mischung aus zwei oder mehr
den/die Harz(e) enthaltenden Emulsionen sein kann. Der pH-Wert der resultierenden Mischung kann mittels
einer Sdure wie zum Beispiel Essigsaure, Salpetersaure oder dergleichen eingestellt werden. In Ausfiihrungs-
formen kann der pH-Wert der Mischung auf etwa 2 bis etwa 4,5 eingestellt werden. Zudem kann die Mischung
in Ausfihrungsformen homogenisiert werden. Wird die Mischung homogenisiert, kann die Homogenisierung
durch Mischen bei etwa 600 bis etwa 4.000 Umdrehungen pro Minute durchgefiihrt werden. Die Homogenisie-
rung kann mittels jeglichem geeigneten Mittel erreicht werden, einschliel3lich zum Beispiel eines IKA ULTRA
TURRAX T50 Sondenhomogenisators.

[0066] Im Anschluss an die Herstellung der oben genannten Mischung kann ein Aggregierungsmittel zu der
Mischung gegeben werden. Zur Bildung des Toners kann jegliches geeignete Aggregierungsmittel eingesetzt
werden. Geeignete Aggregierungsmittel umfassen, zum Beispiel, wassrige Losungen eines zweiwertigen Kat-
ions oder eines mehrwertigen Kationenmaterials. Das Aggregierungsmittel kann, zum Beispiel, Polyalumini-
umhalogenide wie z. B. Polyaluminiumchlorid (PAC), oder das korrespondierende Bromid, Fluorid oder lo-
did, Polyaluminiumsilikate wie z. B. Polyaluminiumsulfosilikat (PASS), sowie wasserldsliche Metallsalze, ein-
schlieBlich Aluminiumchlorid, Aluminiumnitrit, Aluminiumsulfat, Kaliumaluminiumsulfat, Calciumacetat, Calci-
umchlorid, Calciumnitrit, Calciumoxylat, Calciumsulfat, Magnesiumacetat, Magnesiumnitrat, Magnesiumsulfat,
Zinkacetat, Zinknitrat, Zinksulfat, Zinkchlorid, Zinkbromid, Magnesiumbromid, Kupferchlorid, Kupfersulfat so-
wie Kombinationen davon umfassen. In Ausfiihrungsformen kann das Aggregierungsmittel bei einer Tempe-
ratur zu der Mischung gegeben werden, die unterhalb der Glastibergangstemperatur (Tg) des Harzes liegt.

[0067] Das Aggregierungsmittel kann zur Bildung eines Toners in einer Menge von, zum Beispiel, etwa 0,1
Gewichtsteilen pro Hundert (pph, Parts per hundred) bis etwa 1 pph, in Ausfiihrungsformen von etwa 0,25 pph
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bis etwa 0,75 pph, in weiteren Ausfihrungsformen von etwa 0,5 pph zu dieser Mischung gegeben werden.
Dies gewahrleistet eine ausreichende Menge an Aggregierungsmittel.

[0068] Der Glanz eines Toners kann durch die Menge an im Partikel zurliickgehaltenen Metallion, wie z. B.
Al;*, beeinflusst werden. Die Menge an zuriickgehaltenem Metallion kann durch die Zugabe von EDTA weiter
eingestellt werden. Die Menge an in Tonerpartikeln der vorliegenden Offenbarung zuriickgehaltenem Vernet-
zer, zum Beispiel Al;*, kann in Ausfihrungsformen von etwa 0,1 pph bis etwa 1 pph, in Ausfihrungsformen
von etwa 0,25 pph bis etwa 0,8 pph, in weiteren Ausfiihrungsformen etwa 0,5 pph betragen.

[0069] Um die Aggregation und die Koaleszenz der Partikel zu steuern, kann das Aggregierungsmittel in Aus-
fuhrungsformen Uber einen Zeitraum in die Mischung dosiert werden. Zum Beispiel kann das Mittel iber einen
Zeitraum von etwa 5 bis etwa 240 Minuten, in Ausfihrungsformen von etwa 30 bis etwa 200 Minuten zu der
Mischung dosiert werden. Die Zugabe des Mittels kann auch erfolgen, wahrend die Mischung in gertihrtem
Zustand, in Ausfihrungsformen mit von etwa 50 UpM bis etwa 1.000 UpM, in weiteren Ausfihrungsformen von
etwa 100 UpM bis etwa 500 UpM und bei einer Temperatur unterhalb der Glasiibergangstemperatur des Har-
zes gehalten wird, wie oben diskutiert, in Ausfiihrungsformen von etwa 30°C bis etwa 90°C, in Ausflihrungs-
formen von etwa 35°C bis etwa 70°C.

[0070] Man kann die Partikel aggregieren lassen, bis eine vorbestimmte, gewiinschte Partikelgréfie erhalten
wird. Eine vorbestimmte, gewlinschte Gré3e bezieht sich auf die gewlinschte, zu erhaltene, vor der Bildung
festgelegte PartikelgroRe, wobei die PartikelgroRe wahrend des Wachstumsprozesses tberwacht wird, bis
diese PartikelgrofRe erreicht ist. Wahrend des Wachstumsprozesses kénnen Proben genommen und auf die
mittlere PartikelgréRe analysiert werden, zum Beispiel mit einem Coulter Counter. Die Aggregation kann so
unter Aufrechterhaltung der erhéhten Temperatur oder unter langsamen Anheben der Temperatur auf, zum
Beispiel, von etwa 40°C bis etwa 100°C und Halten der Mischung bei dieser Temperatur Uber einen Zeitraum
von etwa 0,5 Stunden bis etwa 6 Stunden, in Ausfilhrungsformen von etwa 1 Stunde bis etwa 5 Stunden
unter stetigem Ruhren fortgesetzt werden, um die aggregierten Partikel zu ergeben. Sobald die vorbestimmte,
gewlnschte Partikelgrofie erreicht ist, wird der Wachstumsprozess gestoppt. In Ausfiihrungsformen liegt die
vorbestimmte, gewiinschte Partikelgré3e innerhalb der oben aufgeflihrten TonerpartikelgrélRenbereiche.

[0071] Das Wachstum und die Formgebung der Partikel nach der Zugabe von Aggregierungsmittel kann unter
beliebigen, geeigneten Bedingungen erreicht werden. Zum Beispiel kann das Wachstum und die Formgebung
unter Bedingungen durchgefuhrt werden, in denen die Aggregation getrennt von der Koaleszenz erfolgt. Bei
getrennten Aggregations- und Koaleszenzstufen kann der Aggregationsprozess unter Scherbedingungen bei
einer erhdhten Temperatur, die unterhalb der Glasibergangstemperatur des Harzes liegen kann, wie oben
diskutiert, zum Beispiel von etwa 40°C bis etwa 90°C, in Ausflihrungsformen von etwa 45°C°C bis etwa 80°C
°C, durchgefihrt werden.

[0072] Die Aggregatpartikel kdnnen in Ausfihrungsformen eine GréRe von weniger als etwa 3 Mikrometer,
in Ausfihrungsformen von etwa 2 Mikrometer bis etwa 3 Mikrometer, in Ausflihrungsformen von etwa 2,5
Mikrometer bis etwa 2,9 Mikrometer aufweisen.

Schalenharz

[0073] In Ausfiihrungsformen kann auf den aggregierten Tonerpartikeln eine optionale Schale gebildet wer-
den. Als das Schalenharz kann jedes beliebige Harz eingesetzt werden, das weiter oben als fiir das Kernharz
geeignet beschrieben wurde. Das Schalenharz kann mittels jeglichen Verfahrens innerhalb des Anwendungs-
bereichs von Fachleuten auf diesem Gebiet auf die aggregierten Partikel aufgebracht werden. In Ausfiihrungs-
formen kann das Schalenharz in einer die oben beschriebenen Tenside umfassenden Emulsion vorliegen.
Die oben beschriebenen aggregierten Partikel kdnnen mit genannter Emulsion vereinigt werden, sodass sich
das Harz als eine Schale Uber den gebildeten Aggregaten bildet. In Ausfiihrungsformen kann ein amorpher
Polyester zur Bildung der Schale tber den Aggregaten zur Bildung von Tonerpartikel mit einer Kern-Schale-
Konfiguration eingesetzt werden. In einigen Ausfihrungsformen kann ein amorphes Harz mit geringem Mole-
kulargewicht zur Bildung einer Schale Uber den gebildeten Aggregaten eingesetzt werden.

[0074] Der Schalenlatex kann in einer Menge von etwa 10 bis etwa 32 Gewichtsprozent der Tonerpartikel, in
Ausfihrungsformen von etwa 24 bis etwa 30 Gewichtsprozent der Tonerpartikel vorhanden sein.

[0075] Sobald die gewlinschte Endgrofe der Tonerpartikel erreicht ist, kann der pH-Wert der Mischung mit
einer Base auf einen Wert von etwa 6 bis etwa 10, in Ausfihrungsformen von etwa 6,2 bis etwa 7 eingestellt
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werden. Die Einstellung des pH-Werts kann verwendet werden, um das Tonerwachstum einzufrieren, das heif3t
zu stoppen. Die zum Stoppen des Tonerwachstums verwendete Base kann jegliche geeignete Base umfas-
sen, wie zum Beispiel Alkalimetallhydroxide wie zum Beispiel Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Ammonium-
hydroxid, Kombinationen davon und dergleichen. In Ausfihrungsformen kann Ethylendiamintetraessigsaure
(EDTA) zugegeben werden, um die Einstellung des pH-Werts auf die gewilinschten, oben angegebenen Werte
zu unterstltzen. Die Base kann in einer Menge von etwa 2 bis etwa 25 Gewichtsprozent der Mischung und in
Ausfihrungsformen von etwa 4 bis etwa 10 Gewichtsprozent der Mischung zugegeben werden.

Koaleszenz

[0076] Nach der Aggregation auf die gewtlinschte PartikelgréRe unter Bildung einer optionalen Schale wie
oben beschrieben kdénnen die Partikel anschlieRend auf die gewlinschte Endform koalesziert werden, wobei
die Koaleszenz erreicht wird, indem zum Beispiel auf eine Temperatur von etwa 55°C bis etwa 100°C, in
Ausfuhrungsformen von etwa 65°C bis etwa 75°C, in Ausfihrungsformen auf etwa 70°C erhitzt wird, wobei
die Temperatur unterhalb des Schmelzpunkts des kristallinen Harzes liegen kann, um ein Weichmachen zu
verhindern. Es kdnnen héhere oder niedrigere Temperaturen verwendet werden, wobei es sich versteht, dass
die Temperatur von den fur das Bindemittel verwendeten Harzen abhangt.

[0077] Die Koaleszenz kann Uber einen Zeitraum von etwa 0,1 bis etwa 9 Stunden, in Ausfiihrungsformen von
etwa 0,5 bis etwa 4 Stunden ablaufen und durchgefuhrt werden.

[0078] Nach der Koaleszenz kann die Mischung auf Raumtemperatur abgekuhlt werden, wie z. B. von etwa
20°C bis etwa 25°C. Das Kuhlen kann je nach Wunsch rasch oder langsam erfolgen. Ein geeignetes Kuhl-
verfahren kann die Einfihrung von kaltem Wasser in einen rund um den Reaktor befindlichen Mantel umfas-
sen. Nach dem Kuhlen kénnen die Tonerpartikel gegebenenfalls mit Wasser gewaschen und anschlie3end
getrocknet werden. Das Trocknen kann mittels jeglichen geeigneten Verfahrens zum Trocknen erfolgen, ein-
schliellich zum Beispiel Gefriertrocknen.

Zusatzstoffe

[0079] In Ausfiihrungsformen kdnnen die Tonerpartikel auch weitere optionale Zusatzstoffe enthalten, je nach
Wunsch oder Anforderung. Zum Beispiel kann der Toner beliebige bekannte Ladungsadditive in Mengen von z.
B. etwa 0,1 bis etwa 10 Gewichtsprozent, und in Ausfiihrungsformen von etwa 0,5 bis etwa 5 Gewichtsprozent
des Toners umfassen. Beispiele fur solche Ladungsadditive umfassen Alkylpyridiniumhalogenide, Bisulfate, die
Ladungskontrollzusatzstoffe der US-Patente Nr. 3,944,493, 4,007,293, 4,079,014, 4,394,430 und 4,560,635,
negative Ladung verstarkende Zusatzstoffe wie Aluminiumkomplexe und dergleichen.

[0080] Nach dem Waschen oder Trocknen kdnnen den Tonerzusammensetzungen der vorliegenden Offen-
barung Oberflachenzusatzstoffe zugesetzt werden. Beispiele fiir solche Oberflachenzusatzstoffe umfassen
zum Beispiel Metallsalze, Metallsalze von Fettsduren, kolloidales Siliciumoxid, Metalloxide, Strontiumtitanate,
Mischungen davon und dergleichen. Oberflachenzusatzstoffe kdnnen in einer Menge von etwa 0,1 bis etwa 10
Gewichtsprozent und in Ausfiihrungsformen von etwa 0,5 bis etwa 7 Gewichtsprozent des Toners vorhanden
sein. Beispiele flir solche Zusatzstoffe umfassen solche, die in den US-Patenten Nr. 3,590,000, 3,720,617,
3,655,374 und 3,983,045 beschrieben sind. Weitere Zusatzstoffe umfassen Zinkstearat und AEROSIL R972°,
erhaltlich von Degussa. Die beschichteten Siliciumdioxide der US-Patente Nr. 6,190,815 und 6,004,714, kén-
nen ebenfalls vorhanden sein und zwar in einer Menge von etwa 0,05 bis etwa 5 Prozent und in Ausfiihrungs-
formen von etwa 0,1 bis etwa 2 Prozent des Toners, wobei die Zusatzstoffe wahrend der Aggregation zuge-
geben oder in das gebildete Tonerprodukt gemischt werden kénnen.

[0081] Die Eigenschaften der Tonerpartikel kdnnen mittels einer beliebigen geeigneten Technik und einer
beliebigen geeigneten Vorrichtung bestimmt werden. Volumengemittelter Partikeldurchmesser (D50v), volu-
mengemittelte geometrische GréRenverteilung (GSDv) und zahlengemittelte geometrische GroRenverteilung
(GSDn) kénnen mittels eines Messgerats wie z. B. einem gemaR den Anweisungen des Herstellers betriebe-
nen Beckman Coulter Multisizer 3 gemessen werden. Eine typische Probennahme kann folgendermalien er-
folgen: Eine kleine Menge Tonerprobe, etwa 1 Gramm, kénnen erhalten und durch ein 25-Mikrometer-Sieb
filtriert und anschlieRend in eine isotonische Losung gegeben werden, um eine Konzentration von etwa 10% zu
erhalten, wobei die Probe dann in einem Beckman Coulter Multisizer 3 analysiert wird. GemaR der vorliegen-
den Offenbarung hergestellte Toner kénnen ausgezeichnete Ladungseigenschaften aufweisen, wenn sie den
Bedingungen einer extremen relativen Feuchtigkeit (RH, relative humidity) ausgesetzt werden. Die Zone mit
geringer Feuchtigkeit (Zone C) kann bei etwa 10°C 15% RH aufweisen, wahrend die Zone mit hoher Feuch-
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tigkeit (Zone A) bei etwa 28°C 85% RH aufweisen kann. Toner der vorliegenden Offenbarung kénnen auch
ein Ursprungstoner-Ladung/Masse-Verhaltnis (Q/M) von etwa -5 uC/g bis etwa —90 uyC/g und eine Ladung des
Endtoners nach Vermischen mit Oberflachenzusatzstoff von —15 uC/g bis etwa -80 pC/g aufweisen.

[0082] Unter Verwendung der Verfahren der vorliegenden Offenbarung kénnen wiinschenswerte Glanzgrade
erhalten werden. So kann der Glanzgrad eines Toners der vorliegenden Offenbarung einen Glanz, gemessen
in Gardner-Glanzeinheiten (ggu), von etwa 20 ggu bis etwa 100 ggu, in Ausfihrungsformen von etwa 50 ggu
bis etwa 95 ggu, in Ausfuhrungsformen von etwa 60 ggu bis etwa 90 ggu aufweisen.

[0083] In Ausfuhrungsformen kdnnen Toner der vorliegenden Offenbarung als extrem niedrig schmelzende
(ULM (ultra low melt) Toner verwendet werden. In Ausfihrungsformen kénnen die trockenen Tonerpartikel,
abgesehen von auleren Oberflachenzusatzstoffen, die folgenden Eigenschaften aufweisen:
(1) Volumengemittelter Durchmesser (auch als ,volumengemittelter Partikeldurchmesser” bezeichnet) von
etwa 2,5 bis etwa 20 pm, in Ausfiihrungsformen von etwa 2,75 bis etwa 10 pm, in weiteren Ausfiihrungs-
formen von etwa 3 bis etwa 7,5 pm.
(2) Zahlengemittelte geometrische Standardabweihung (GSDn) und/oder volumengemittelte geometrische
Standardabweichung (GSDv) von etwa 1,18 bis etwa 1,30, in Ausfihrungsformen von etwa 1,19 bis etwa
1,24.
(3) Rundheit von etwa 0,9 bis etwa 1 (gemessen, zum Beispiel, mittels eines Sysmex FPIA 2100-Analyzers),
in Ausfihrungsformen von etwa 0,95 bis etwa 0,985, in weiteren Ausfuhrungsformen von etwa 0,96 bis
etwa 0,98.

Entwickler

[0084] Die so gebildeten Tonerpartikel kbnnen zu einer Entwicklerzusammensetzung formuliert werden. Die
Tonerpartikel kbnnen mit Tragerpartikeln vermischt werden, um eine Zwei-Komponenten-Entwicklerzusam-
mensetzung zu ergeben. Die Tonerkonzentration im Entwickler kann von etwa 1 Gew.-% bis etwa 25 Gew.-
% des Gesamtgewichts des Entwicklers, in Ausfihrungsformen von etwa 2 Gew.-% bis etwa 15 Gew.-% des
Gesamtgewichts des Entwicklers betragen.

Trager

[0085] Beispiele fur Tragerpartikel, die zum Mischen mit dem Toner eingesetzt werden kénnen, umfassen
solche Partikel, die triboelektrisch eine Ladung mit entgegengesetzter Polaritat zu der der Tonerpartikel auf-
nehmen kdnnen. Erlduternde Beispiele fir geeignete Tragerpartikel umfassen granuliertes Zirkon, granulier-
tes Silicium, Glas, Stahl, Nickel, Ferrite, Eisenferrite, Siliciumdioxid und dergleichen. Andere Trager umfassen
solche, die in den US-Patenten Nr. 3,847,604, 4,937,166 und 4,935,326 beschrieben sind.

[0086] Die gewahlten Tragerpartikel kénnen mit oder ohne Beschichtung verwendet werden. Die Tragerparti-
kel kdnnen in Ausfihrungsformen einen Kern mit einer Beschichtung darauf umfassen, die aus einer Mischung
aus Polymeren gebildet werden kann, die in der triboelektrischen Reihe nicht besonders nah beieinander ste-
hen. Die Beschichtung kann Fluorpolymere umfassen, wie z. B. Polyvinylidenfluoridharze, Terpolymere aus
Styrol, Methylmethacrylat und/oder Silanen, wie z. B. Triethoxysilan, Tetrafluorethylene oder andere bekannte
Beschichtungen und dergleichen. Zum Beispiel kdnnen Beschichtungen verwendet werden, die Polyvinyliden-
fluorid, zum Beispiel erhaltlich als KYNAR 301F™, und/oder Polymethylmethacrylat, zum Beispiel mit einem
massegemittelten Molekulargewicht von etwa 300.000 bis etwa 350.000, wie z. B. kauflich von Soken erhalt-
lich, enthalten. In Ausfiihrungsformen kénnen Polyvinylidenfluorid und Polymethylmethacrylat (PMMA) in An-
teilen von etwa 30 bis etwa 70 Gew.-% bis zu von etwa 70 bis etwa 30 Gew.-%, in Ausfihrungsformen von
etwa 40 bis etwa 60 Gew.-% bis zu von etwa 60 bis etwa 40 Gew.-% gemischt werden. Die Beschichtung kann
ein Beschichtungsgewicht von zum Beispiel etwa 0,1 bis etwa 5 Gew.-% des Tragers, in Ausflihrungsformen
von etwa 0,5 bis etwa 2 Gew.-% des Tragers aufweisen.

[0087] In Ausfihrungsformen kann PMMA gegebenenfalls mit einem beliebigen gewlinschten Comonomer co-
polymerisiert werden, solange wie das resultierende Copolymer eine geeignete Partikelgrée bewahrt. Geeig-
nete Comonomere kdnnen Monoalkyl- oder Dialkylamine, wie z. B. ein Dimethylaminoethylmethacrylat, Diet-
hylaminoethylmethacrylat, Diisopropylaminoethylmethacrylat oder tert-Butylaminoethylmethacrylat und der-
gleichen umfassen. Die Tragerpartikel kbnnen durch Mischen des Tragerkerns mit Polymer in einer Menge
von etwa 0,05 bis etwa 10 Gewichtsprozent, in Ausfihrungsformen von etwa 0,01 bis etwa 3 Gewichtsprozent,
basierend auf dem Gewicht der beschichteten Tragerpartikel, bis zum Haften des Polymers auf dem Trager-
kern mittels mechanischer Impaktion und/oder elektrostatischer Anziehungen vermischt werden.
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[0088] Zum Aufbringen des Polymers auf der Oberflache der Tragerkernpartikel kbnnen verschiedene wirk-
same, geeignete Mittel angewandt werden, zum Beispiel Kaskadenwalzmischen, Trommellackierung, Mahlen,
Schiutteln, elektrostatisches Beschichten in einer Pulverwolke, Wirbelschicht, elektrostatische Scheibenzer-
stdubung, elektrostatischer Vorhang, Kombinationen davon und dergleichen. Die Mischung aus Tragerkern-
partikeln und Polymer kann dann erhitzt werden, damit das Polymer schmelzen und mit den Tragerkernparti-
keln verschmelzen kann. Die beschichteten Tragerpartikel kénnen dann abgekihlt und anschlieRend auf die
gewtunschte PartikelgréRRe klassifiziert werden.

[0089] Geeignete Trager kdnnen in Ausfiihrungsformen einen Stahlkern, zum Beispiel in einer Grof3e von
etwa 25 bis etwa 100 pm, in Ausfihrungsformen in einer Grof3e von etwa 50 bis etwa 75 ym umfassen, der
mit etwa 0,5% bis etwa 10 Gew.-%, in Ausfiihrungsformen von etwa 0,7% bis etwa 5 Gew.-% einer leitfahigen
Polymermischung, die zum Beispiel Methylacrylat und Kohlenstoffschwarz umfasst, unter Verwendung des in
den US-Patenten Nr. 5,236,629 und 5,330,874 beschriebenen Verfahrens beschichtet wurde.

[0090] Die Tragerpartikel kdnnen in verschiedenen geeigneten Kombinationen mit den Tonerpartikeln ver-
mischt werden. Die Konzentrationen kdnnen von etwa 1 Gew.-% bis etwa 20 Gew.-% der Tonerzusammen-
setzung betragen. Es kénnen jedoch unterschiedliche Toner- und Trageranteile verwendet werden, um eine
Entwicklerzusammensetzung mit den gewiinschten Eigenschaften zu erhalten.

Bildgebung

[0091] Die Toner kénnen fir elektrostatographische oder elektrophotographische Prozesse eingesetzt wer-
den, einschlief3lich der im US-Patent Nr. 4,295,990 offenbarten. In Ausfiihrungsformen kann eine beliebige
bekannte Art von Bildentwicklungssystem in einer Bildentwicklungsvorrichtung eingesetzt werden, einschliefl3-
lich zum Beispiel Magnetbirstenentwicklung, springende Einkomponenten-Entwicklung (jumping single-com-
ponent development), Hybrid-Scavangeless-Entwicklung (HSD) und dergleichen. Diese und &hnliche Entwick-
lungssysteme liegen innerhalb des Anwendungsbereichs eines Fachmanns.

[0092] Bilderzeugungsprozesse umfassen zum Beispiel die Herstellung eines Bildes mit einer elektrophoto-
graphischen Vorrichtung, die eine Aufladungskomponente, eine Bilderzeugungskomponente, eine photoleit-
fahigen Komponente, eine Entwicklungskomponente, eine Transferkomponente und eine Fixierkomponente
umfasst. Die Entwicklungskomponente kann in Ausfiihrungsformen einen Entwickler umfassen, der durch Mi-
schen eines Tragers mit einer hierin beschriebenen Tonerzusammensetzung hergestellt wurde. Die elektro-
photographische Vorrichtung kann einen Hochgeschwindigkeitsdrucker, einen Schwarz-Weifl3-Hochgeschwin-
digkeitsdrucker, einen Farbdrucker und dergleichen umfassen.

[0093] Sobald das Bild mit Tonern/Entwicklem mithilfe eines geeigneten Bildentwicklungsverfahrens, wie ei-
nem der vorgenannten Verfahren, erzeugt wurde, kann das Bild auf ein Bild empfangendes Medium wie z.
B. Papier und dergleichen Uberfiihrt werden. Die Toner kdnnen in Ausfuhrungsformen bei der Entwicklung
eines Bildes auf der Bildentwicklungsvorrichtung unter Verwendung eines Fixierelements verwendet werden.
Das Fixierelement kann eine beliebige gewlinschte oder geeignete Konfiguration aufweisen, wie z. B. eine
Trommel oder Walze, einen Gurt oder eine Faserbahn, eine flache Oberflache oder Platte oder dergleichen.
Das Fixierelement kann an dem Bild mittels eines beliebigen gewiinschten oder geeigneten Verfahrens ange-
wandt werden, wie z. B. indem das endglltige Aufzeichnungssubstrat durch einen von einem Fixierelement
gebildeten Walzenspalt und ein Rickenelement geschickt wird, das eine beliebige gewlinschte oder geeig-
nete Konfiguration aufweisen kann, wie z. B. eine Trommel oder Walze, einen Gurt oder eine Faserbahn, ei-
ne flache Oberflache oder Platte oder dergleichen. In Ausfuhrungsformen kann eine Fixierwalze verwendet
werden. Fixierwalzenelemente sind Kontaktfixiervorrichtungen, die innerhalb des Anwendungsbereichs eines
Fachmanns liegen und bei denen Druck von der Walze, gegebenenfalls unter Anwendung von Hitze, zur Fi-
xierung des Toners auf dem Bild empfangenden Medium genutzt werden kann. Gegebenenfalls kann eine
Flussigkeitsschicht wie z. B. ein Fixierdl vor dem Fixieren auf dem Fixierelement angewendet werden.

[0094] In Ausflihrungsformen kann eine geeignete elektrostatographische Vorrichtung fir die Verwendung mit
einem Toner der vorliegenden Offenbarung ein Gehduse umfassen, das eine Kammer zum Lagern eines To-
nervorrats darin definiert, ein Beférderungselement zum Beférdern des Toners auf eine Oberflache davon von
der Kammer dieses Gehauses in eine erste Richtung zu einem latenten Bild; eine Uberfiinrungsstation zum
Uberfiihren von Toner auf ein Substrat, in Ausfiihrungsformen ein flexibles Substrat, wobei die Uberfiihrungs-
station ein Uberfiinrungsunterstiitzungselement aufweist, um einen im Wesentlichen gleichmaRigen Kontakt
zwischen genannten Drucksubstrat und dem Bild haltenden Element zu bieten; eine Entwicklungseinheit, die
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den Toner zum Entwickeln des latenten Bildes enthalt, und ein Fixierelement zum Fixieren von genanntem
Toner auf genanntem flexiblen Substrat.

[0095] Ublicherweise wurden in Farbdruckern vier Gehause verwendet, um Vollfarbbilder zu erzeugen, basie-
rend auf Schwarz plus den Standarddruckfarben Cyan, Magenta und Gelb. Dieses Vierfarbdrucksystem kann
einen weiten Bereich an Farbténen mit im Allgemeinen guten Ergebnissen drucken. In Ausfihrungsformen
kdénnen jedoch zuséatzliche Gehduse wiinschenswert sein, einschlieRlich von Druckern mit fiunf Geh&usen,
sechs Gehausen oder mehr, um so die Fahigkeit zu verleihen, einen erweiterten Farbbereich (erweiterten Ga-
mut) zu drucken. Zum Beispiel kdnnte ein System mit sechs Gehdusen Orange und Blau als Prioritatsfarben
fur die beiden zusatzlichen Gehduse umfassen.

[0096] Bei Druckplattformen mit zusatzlichen Farbgehdusen kann es aufgrund der Verbreitung des PANTO-
NE®-Systems in der graphischen und Druckindustrie wiinschenswert sein, dass die neu eingefiihrten Farben
(d. h. Orange und Blau) den aquivalenten PANTONE® Standardbasisfarben (PANTONE® Orange und PAN-
TONE® Blau 072 und/oder PANTONE® Reflexblau) entsprechen.

[0097] Bezogen auf die vorliegenden Offenbarung sind fir jeden Toner ausgewahlte Pigmente und Pigment-
mischungen nennenswert, und der Kombinationssatz oder Gamut der Toner, wie z. B. der cyanfarbene Toner,
der magentafarbene Toner, der orangefarbene Toner, der blaue Toner, der gelbe Toner und der schwarze
Toner, wie es auch fir diese Pigmente, deren GréRen und deren Verfahren sind, ermdglichen die hierin be-
schriebenen Vorteile der vorliegenden Offenbarung, einschliel3lich ausgezeichneter stabiler triboelektrischer
Eigenschaften; annehmbarer, stabiler Zusammenmischungseigenschaften; Gberlegener Farbaufldsung; der
Fahigkeit zum Erhalt der gewlinschten Farben, das heil3t des vollen Farbgamuts, zum Beispiel tausende von
unterschiedlichen Farben und unterschiedlich entwickelten Farbbildern; betrachtlicher Tonerbestandigkeit ge-
genuber relativer Feuchtigkeit; Toner, die im Wesentlichen nicht durch Umweltverdnderungen von Temperatur,
Feuchtigkeit und dergleichen negativ beeinflusst werden; der Bereitstellung von getrennten, unvermischten
Toner, wie z. B. schwarzen, cyanfarbenen, magentafarbenen, gelben, orangefarbenen und blauen Toner und
Mischungen davon mit den hierin dargestellten Vorteilen, und wobei die Toner fur die Mehrfarbenentwicklung
von elektrostatischen Bildern ausgewahlt werden kdnnen. Die spezifische Auswahl der geférbten Toner mit
aulRergewohnlich gut dispergierten Pigmenten ermdglicht einen breiten Farbgamut, der sicherstellt, dass tau-
sende von Farben produziert werden kénnen.

[0098] Des Weiteren kdnnen Ausfiihrungsformen der vorliegenden Offenbarung eine elektrophotographische
Bilderzeugungs- und Druckvorrichtung umfassen, die in betrieblicher Verbindung mindestens eine Bilder-
zeugungselementkomponente, eine Aufladungskomponente, sechs Entwicklungskomponenten, eine Uberfiih-
rungskomponente und eine Fixierkomponente umfasst. In Ausfihrungsformen umfassen die Entwicklungs-
komponenten einen Trager und jeweils einen der sechs Toner. Die sechs Toner kénnen eine beliebige Kombi-
nation aus gefarbten Toner, klaren Toner, fluoreszierenden Toner und dergleichen sein. In Ausfihrungsformen
kénnen die sechs Toner einen cyanfarbenen Toner, einen magentafarbenen Toner, einen gelben Toner, einen
orangefarbenen Toner, einen blauen Toner und einen schwarzen Toner umfassen. Jeder der Toner kann zum
Beispiel ein Harz und ein Pigment umfassen, wie hierin erldutert. In Ausfihrungsformen kénnen sich die Ent-
wicklerkomponenten in sechs getrennten Gehdusen befinden, wobei ein Gehause den cyanfarbenen Toner
enthalt, das zweite Gehduse den magentafarbenen Toner enthalt, das dritte Gehduse den gelben Toner ent-
hélt, das vierte Gehause den schwarzen Toner enthalt, das fiinfte Gehause den orangefarbenen Toner enthalt
und das sechste Gehduse den blauen Toner enthélt. Wie oben erwahnt kénnen in den Gehdusen andere ge-
farbte Toner, klare Toner, fluoreszierende Toner, Kombinationen davon und dergleichen enthalten sein.

[0099] Die folgenden Beispiele werden zur Erlduterung der Ausfiihrungsformen der vorliegenden Offenbarung
vorgelegt. Diese Beispiele sollen nur darstellend sein; es ist keinesfalls beabsichtigt, den Bereich der vorlie-
genden Offenbarung einzuschréanken. Des Weiteren beziehen sich alle Teile und Prozentangaben, wenn nicht
anders angegeben, auf das Gewicht. Wie hierin verwendet, bezieht sich ,Raumtemperatur” auf eine Tempe-
ratur von etwa 20°C bis etwa 30°C.

BEISPIELE
BEISPIEL 1
[0100] Ein Toner wurde wie folgt hergestellt. Eine Mischung aus etwa 302 Teilen Poly(styrol-co-butylacrylat)-

Polymerlatex (etwa 42% Feststoffe), etwa 80 Teilen einer Polyethylenwachsdispersion (etwa 32% Feststoffe),
etwa 53 Teilen einer Pigment Blue 15:3-Dispersion (etwa 17% Feststoffe), etwa 35 Teilen einer Pigment Violet
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23-Dispersion (etwa 17,5% Feststoffe) und etwa 680 Teilen Wasser wurde bei Raumtemperatur vereinigt.
Dazu wurde langsam eine Mischung aus 4 Teilen Poly(aluminiumchlorid) und etwa 36 Teilen 0,02 N HNO,
gegeben, wahrend mit etwa 4.000 Umdrehungen pro Minute (UpM) mit einem IKA Turrax T-50 Homogenisator
homogenisiert wurde. Die resultierende Mischung wurde geriihrt und langsam auf etwa 55°C erhitzt, um die
Mischung zu aggregieren; zu diesem Zeitpunkt betrug die Partikelgrée (gemessen mittels eines Beckman-
Coulter Counters) etwa 5,5 pm.

[0101] Zu der Mischung wurden etwa 155 Teile eines separaten Poly(styrol-co-butylacrylat)-Polymerlatex (et-
wa 41% Feststoffe) gegeben. Sobald die Partikelgrof3e etwa 6,2 uym erreichte, wurden etwa 5,4 Teile einer
Ethylendiamintetraessigsaure(EDTA)-L6sung (VERSENE 100) dazu gegeben, der pH-Wert der Mischung wur-
de auf etwa 5,4 eingestellt und die Mischungstemperatur wurde auf etwa 95°C erhéht. Sobald die Temperatur
der Tonermischung etwa 95°C erreichte, wurden etwa 100 ml einer 0,1%igen Cu(NO,),-Lésung zugegeben
und die Mischung wurde etwa 3 Stunden lang bei 95°C gehalten.

[0102] Nach Kiihlen auf Raumtemperatur wurde die Mischung filtriert und die Tonerpartikel wurden dreimal
mit Wasser gewaschen und getrocknet. Die resultierenden Partikel enthielten etwa 2,5% Pigment Violet 23
und etwa 3,7% Pigment Blue 15:3 bei einer Partikelgréf3e von etwa 6,1 pm, einer volumengemittelten geome-
trischen Standardabweichung (GSDv) von etwa 1,19, einer zahlengemittelten geometrischen Standardabwei-
chung (GSDn) von etwa 1,24 und einer Rundheit von etwa 0,96.

BEISPIEL 2

[0103] Herstellung von Nassauftrag (,Wet-Dep” [Wet Deposition])-Farbproben. In eine geringe Menge TRI-
TON-X 100-Tensid enthaltendem Wasser wurde eine Suspension des Toners aus Beispiel 1 hergestellt. Eine
Menge dieser Suspension, die etwa 4,32 mg Tonerpartikeln entsprach, wurde durch eine Nitrocellulose-Filter-
membran durch einen Becher mit einer exponierten Oberflache von etwa 9,62 cm? geschickt. Die zuriickge-
haltenen Partikel und das Filterpapier wurden bei Raumtemperatur getrocknet, dann in einen Mylarfilm einge-
schlossen und bei einer Temperatur von etwa 135°C durch ein GBC-Laminiergerat geschickt.

[0104] Zur Herstellung eines blauen Toners der vorliegenden Offenbarung wurden variierende Mengen an
Pigment Violet 23 (PV 23) und Pigment Blue 15:3 (PB 15:3) eingesetzt. Es wurden 6 Proben mit variierenden
Mengen der beiden Pigmente hergestellt. Die Pigmentbeladung umfasste PV 23 in einer Menge von etwa 2%
bis etwa 3,5% und PB 15:3 in einer Menge von etwa 2,2% bis etwa 3,7%.

[0105] Fixierte Proben der Toner wurden mit einer Auftragung von etwa 0,45 mg/cm? Toner pro Massenflache
(TMA, toner per mass area) unter Verwendung der Nassauftrag(Wet-Dep)-Technik hergestellt und die Farb-
werte wurden gemessen. Die Abhangigkeit der CIELAB-Werte L*, a* und b* (oder L*, Buntheit und Farbtonwin-
kel) von der Pigmentkonzentration wurde berechnet. Die Gehalte des Toners sowie die erzeugten Ergebnisse
sind in der unten folgenden Tabelle 1 zusammengefasst.

Tabelle 1
Probe # %PV %PB L* a* b* C h
23 15:3
1 2,00 2,20 274 31,7 -75,0 81,5 2929
2 2,00 3,70 24,3 29,7 -75,9 81,5 2914
4 3,50 3,70 171 42,2 -75,4 86,5 299,3
5 3,40 2,35 19,6 421 -74,8 85,8 2994
6 2,77 3,00 20,3 38,5 -75,5 84,7 297,0

[0106] Die so erhaltenen Daten wurden mittels der DOE PRO-Software von SigmaZone verarbeitet, um Trans-
ferfunktionen fur L*, Buntheit und Farbtonwinkel als Funktion der Pigmentbeladung zu erzeugen. Das DOE
PRO-Softwarepaket ist kduflich von SigmaZone erhéltlich und unterstitzt experimentelle Planungen, Analysen
und Optimierungen. Die so erhaltenen, resultierenden Konturdiagramme fir die Proben sind als Fig. 2 (L*),
Fig. 3 (Buntheit) und Fig. 4 (Farbtonwinkel) als eine Funktion der Beladung mit Pigment Violet 23 und Pigment
Blue 15:3 dargestellt.
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[0107] Der DOE PRO Multiple Response Optimizer wurde zur Vorhersage von Pigmentbeladungen verwen-
det, die dem Farbtonwinkel und L* von Pantone Blau 072 mit der hdchst méglichen Buntheit entsprechen wiir-
de. Der 2,5% PV 23 und 3,7% PB 15:3 enthaltende Toner aus Beispiel 1 sollte der Vorhersage zufolge Pantone
Blau 072 innerhalb eines AE,,, von 0,4 entsprechen.

[0108] Der Toner wurde hergestellt und mittels der Wet-Dep-Technik wurden fixierte Proben mit 0,45 mg/cm?
TMA fur Farbmessungen erzeugt. Die unten folgenden Tabelle 2 gibt die vorhergesagten und tatséchlichen
CIELAB-Werte fir den Toner aus Beispiel 1 an, der 2,5% Pigment Violet 23 und 3,7% Pigment Blue 15:3
enthielt. Die CIELAB-Werte fir PANTONE® Blau 072 und PANTONE?® Reflexblau werden als Referenz ange-
geben.

Tabelle 2
L* a* b* C h AE g9 rel. AE,qqq rel.
zu Blau 072 | zu Reflex-
blau
Vorhersage fur Toner 21,6 34,2 -76,0 83,3 2942 0,40 2,54
mit 2,5% PV 23, 3.7%
PB 15:3
Toner aus Beispiel 1 22,0 33,8 -75,2 82,4 294,2 0,63 2,70
mit 2,5% PV 23, 3,7%
PB 15:3
Pantone Blau 072 21,6 344 -77,3 84,6 294,0 - 2,49
Pantone Reflexblau 19,6 27,7 -70,4 75,7 291,5 2,49 -

[0109] Wie in Tabelle 2 dargestellt, entsprach der Toner aus Beispiel 1 mit etwa 2,5% PV 23 und etwa 3,7%
PB 15:3 ausgezeichnet PANTONE® Blau 072, bot einen annahernd identischen Farbtonwinkel, identisches
L* und eine Buntheit, die anndhernd dem Pantone-Standard entsprach. Der AE,yy,-Wert fiir diesen Toner in
Bezug auf PANTONE® Blau 072 betrug etwa 0,63, was gut innerhalb der Grenze der Farbunterscheidung durch
das menschliche Auge liegt (AE,qq0 = 3). Ein wenig Uberraschend entsprach diese Wet-Dep-Farbprobe auch
PANTONE?® Reflexblau mit einem akzeptablen AE,qq, von etwa 2,7.

BEISPIEL 3

[0110] Der Toner aus Beispiel 1 mit etwa 2,5% PV 23 und etwa 3,7% PB 15:3 wurde verwendet, um etwa
230 Gramm Entwickler mit einer Tonerkonzentration (TC) von etwa 12% herzustellen. Der Entwickler wurde
Uber Nacht in einer Zone B konditioniert, in einen TURBULA Type T2C-Mischer, der etwa 10 min bei 100 UpM
betrieben wurde, geladen und in einer Xerox WCP3545-Maschine gedruckt.

[0111] Die Laserdioden(LD)-Leistung der Maschine wurde manuell kontrolliert, um Drucke mit einer Toner-
masse pro Flacheneinheit (TMA) im Bereich von 0,7, 0,63, 0,55, 0,45 und 0,39 mg/cm? zu erhalten. Es wurden
zehn Drucke von jedem TMA-Grad auf DCEG-Papier (gestrichenes Papier, kduflich von Xerox erhaltlich) er-
zeugt. Die Daten fir die bei TMA 0,45 mg/cm? (nominell) erzeugten Drucke sind unten folgenden in Tabelle 3
zusammengefasst und umfassen CIELAB-Werte, Glanz und AE,q, fir Wet-deps und Drucke des Toners aus
Beispiel 1 sowie CIELAB-Werte fir Pantone Blau 072 und Pantone Reflexblau.

Tabelle 3
Glanz | L* a* b* C h AEjq rel. AE g rel.
zu PAN- zu PANTO-
TONE Blau | NE Reflex-
072 blau
Beispiel 1 Toner, 22,0 33,8 -752 824 294,2 10,63 2,70
Wet-Deps
Beispiel 1 Toner, 60,1 23,7 9,0 -68,8 | 74,7 292,8 | 2,33 3,25
Maschinendrucke
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PANTONE® Blau - 21,6 34,4 77,3 | 84,6 2940 | - 2,49
072
PANTONE® Reflex- | - 19,6 27,7 -70,4 75,7 2915 | 2,49 -
blau

[0112] Aus Tabelle 3 ist ersichtlich, dass in Bezug auf Wet-Dep-Werte eine geringfligige Verschiebung im
Farbwinkel und L* beobachtet wurde, zusammen mit einer deutlichen Abnahme der Buntheit, wie aus dem ver-
ringerten Glanz eines elektrophotographischen Drucks zu erwarten war. Die CIELAB-Werte der Maschinen-
drucke weisen in Bezug auf PANTONE® Blau 072 jedoch darauf hin, dass diese Unterschiede zu gering waren,
um vom menschlichen Auge wahrgenommen zu werden (AE,q,, = 2,33). Die Farben der Maschinendrucke
entsprachen PANTONE® Reflexblau innerhalb eines AE,,, von 3,25, einem Unterschied, der von geschulten
Betrachtern kaum wahrzunehmen wére.
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Patentanspriiche

1. Blauer Toner, umfassend:
mindestens einen Harz;
einen optionalen Wachs; und
ein Farbmittelsystem, umfassend ein violettes Pigment, das aus der Gruppe bestehend aus Pigment Violet 23,
Pigment Violet 3 und Kombinationen davon ausgewahlt ist, in Kombination mit einem cyanfarbene Pigment,
das aus der Gruppe bestehend aus Pigment Blue 61, Pigment Blue 15:3, Pigment Blue 15:4, Pigment Blue 1,
Pigment Blue 15:1, Pigment Blue 15:2 und Kombinationen davon ausgewahlt ist,
wobei der blaue Toner innerhalb einer menschlichen Wahrnehmungsgrenze (AE,q,,) von weniger als etwa 3
der Farbe eines Blaus entspricht, das aus der Gruppe bestehend aus Pantone Blau 072 und Pantone Reflex-
blau ausgewahlt wird.

2. Blauer Toner gemafR Anspruch 1, wobei das mindestens eine Harz Styrole, Acrylate, Methacrylate, Buta-
diene, Isoprene, Acrylsauren, Methacrylsauren, Acrylnitrile sowie Kombinationen davon umfasst; oder
wobei das mindestens eine Harz ein Styrol-Butylacrylat-Harz umfasst; oder
wobei das mindestens eine Harz mindestens einen amorphen Polyesterharz, gegebenenfalls in Kombination
mit mindestens einem kristallinen Polyesterharz umfasst.

3. Blauer Toner gemal® Anspruch 1, wobei das Farbmittelsystem in einer Menge von etwa 1 bis etwa 15
Gewichtsprozent des Toners vorhanden ist und wobei der Toner eine Tonermasse pro Einheitsflache von etwa
0,2 mg/cm? bis etwa 1,5 mg/cm? aufweist.

4. Blauer Toner gemaf Anspruch 1, umfassend:
mindestens ein amorphes Polyesterharz, gegebenenfalls in Kombination mit mindestens einem kristallinen
Polyesterharz;
und Wachs; und
ein Farbmittelsystem, umfassend ein violettes Pigment, das aus der Gruppe bestehend aus Pigment Violet 23,
Pigment Violet 3 und Kombinationen davon ausgewahlt ist, in Kombination mit einem cyanfarbene Pigment,
das aus der Gruppe bestehend aus Pigment Blue 61, Pigment Blue 15:3, Pigment Blue 15:4, Pigment Blue 1,
Pigment Blue 15:1, Pigment Blue 15:2 und Kombinationen davon ausgewahlt ist,
wobei der blaue Toner innerhalb einer menschlichen Wahrnehmungsgrenze (AE,q,,) von weniger als etwa 3
der Farbe eines Blaus entspricht, das aus der Gruppe bestehend aus Pantone Blau 072 und Pantone Reflex-
blau ausgewahlt wird.

5. Blauer Toner gemafl Anspruch 4, wobei das mindestens eine amorphe Polyesterharz eines der folgenden

Formel ist:
SRS
o) (0]
(@]

in der m von etwa 5 bis etwa 1000 sein kann; und der optionale kristalline Polyesterharz die folgende Formel
aufweist:

0 o) o)
‘ /H\ fo SN ©
0 (CHy,p O . X 0 )
b : d
o)

(D 1

™ (D

in der b von etwa 5 bis etwa 2000 ist und d von etwa 5 bis etwa 2000 ist.
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6. Blauer Toner gemaf Anspruch 1 oder 4, wobei das violette Pigment in einer Menge von etwa 1,7 bis etwa
3,8 Gewichtsprozent des Farbmittelsystems vorhanden ist und das cyanfarbene Pigment in einer Menge von
etwa 1,9 bis etwa 4,0 Gewichtsprozent des Farbmittelsystems vorhanden ist; oder
wobei der Wachs in einer Menge von etwa 1 Gewichtsprozent bis etwa 25 Gewichtsprozent der Tonerpartikel
vorhanden ist; oder
wobei die den Toner ausmachenden Partikel eine Gré3e von etwa 2,5 Mikrometer bis etwa 20 Mikrometer
aufweisen; oder
wobei der Toner eine Helligkeit (L*) von etwa 19 bis etwa 27 aufweist und einen Farbtonwinkel von etwa 291
Grad bis etwa 299 Grad.

7. Blauer Toner gemal® Anspruch 4, wobei das Farbmittelsystem in einer Menge von etwa 1 bis etwa 15
Gewichtsprozent des Toners vorhanden ist; oder wobei der Toner eine Tonermasse pro Flacheneinheit von
etwa 0,2 mg/cm? bis etwa 1,5 mg/cm? aufweist.

8. Verfahren, umfassend:
das In-Kontakt-Bringen mindestens eines Harzes und mindestens eines Tensids zur Bildung einer Emulsion;
das In-Kontakt-Bringen der Emulsion mit einem optionalen Wachs und einem Farbmittelsystem, umfassend ein
violettes Pigment, das aus der Gruppe bestehend aus Pigment Violet 23, Pigment Violet 3 und Kombinationen
davon ausgewahlt und in einer Menge von etwa 1,7 bis etwa 3,8 Gewichtsprozent des Toners vorhanden ist, in
Kombination mit einem cyanfarbenen Pigment, das aus der Gruppe bestehend aus Pigment Blue 61, Pigment
Blue 15:3, Pigment Blue 15:4, Pigment Blue 1, Pigment Blue 15:1, Pigment Blue 15:2 und Kombinationen
davon ausgewahlt und in einer Menge von etwa 1,9 bis etwa 4,0 Gewichtsprozent des Toners vorhanden ist,
zur Bildung einer ersten Aufschldmmung;
Aggregieren des mindestens einen Harzes und des Farbmittelsystems mit einem Aggregierungsmittel zur Bil-
dung von aggregierten Partikeln;
Koaleszieren der aggregierten Partikel zur Bildung von Tonerpartikeln; und
Gewinnung der Tonerpartikel,
wobei der blaue Toner innerhalb einer menschlichen Wahrnehmungsgrenze (AE,y,0) von weniger als etwa 3
der Farbe eines Blaus entspricht, das aus der Gruppe bestehend aus Pantone Blau 072 und Pantone Reflex-
blau ausgewahlt wird.

9. Verfahren gemal} Anspruch 8, wobei die Pigmentbeladung des Farbmittelsystems unter Verwendung
eines Satzes an vorhersagenden Gleichungen bestimmt werden kann, die aus der folgenden Gruppe beste-
hend aus
L* =44,6 — 1425V - 662B + 21838VB
Buntheit = 75,9 + 629V - 56B + 6681VB
Farbtonwinkel = 287,4 + 876V - 383B + 17550VB
ausgewahlt werden,
sowie Kombinationen davon, wobei L* die Helligkeit definiert, V die gedruckte Dichte des violetten Pigments
in mg/cm? darstellt und B die gedruckte Dichte des blauen Pigments in mg/cm? darstellt.

10. Verfahren gemafy Anspruch 8, wobei das Farbmittelsystem in einer Menge von etwa 1 bis etwa 15
Gewichtsprozent des Toners vorhanden ist und wobei der Toner eine Tonermasse pro Einheitsflache von etwa

0,2 mg/cm? bis etwa 1,5 mg/cm? aufweist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhéangende Zeichnungen

Pantone Basisfarben und CMYK in DC8000
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L*

Y-Konturdiagramm PV 23 gegen PB 15-3
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Buntheit

?-Konturdiagramm PV 23 gegen PB 15-3.
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Farbwinkel

?-Konturdiagramm PV 23 gegen PB 15-3
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