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(54) Title: HAIR-CONDITIONING COMPOSITION

(54) Bezeichnung: ZUSAMMENSETZUNG ZUR PFLEGE DES HAARES

(57) Abstract: The invention relates to a composition containing a) an organomodified silicone, b) an optional C3-C,, alcohol,
¢) an optional cationic surfactant, d) an optional volatile silicone oil, e) at least 30 percent by weight of ethanol, the percentage
being in relation to the total weight of the composition, and f) other optional additives that are different from components a to e,
the total quantity of components a to f amounting to 100 percent by weight. The invention also relates to a method for producing
a composition, the composition obtained by means of said method, a method for the treatment of hair, the use of a composition for
treating hair, and the use of a composition for producing a hair treatment agent.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft eine Zusammensetzung beinhaltend a) ein organomodifiziertes Sili-
kon, b) gegebenenfalls einen C3-C22-Alkhol, ¢) gegebenenfalls ein kationisches Tensid, d) gegebenenfalls ein fliichtiges Silikondl,
e) mindestens 30 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, Ethanol, sowie f) gegebenenfalls weitere von
den Komponenten a bis e verschiedene Zusatzstoffe, wobei die Gesamtmenge der Komponenten a bis f 100 Gew.-% betrigt. Die
Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Herstellung einer Zusammensetzung, die durch dieses Verfahren erhéltliche Zusammen-
setzung, ein Verfahren zur Behandlung von Haaren, die Verwendung einer Zusammensetzung zur Behandlung von Haaren sowie die
Verwendung einer Zusammensetzung zur Herstellung eines Mittels zur Behandlung von Haaren.
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ZUSAMMENSETZUNG ZUR PFLEGE DES HAARES

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Zusammensetzung, ein Verfahren zur
Herstellung einer Zusammensetzung, die durch dieses Verfahren erhiltliche Zu-
sammensetzung, ein Verfahren zur Behandlung von Haaren, die Verwendung ei-
ner Zusammensetzung zur Behandlung von Haaren sowie die Verwendung einer

Zusammensetzung zur Herstellung eines Mittels zur Behandlung von Haaren.

Die Haare werden durch Einwirkungen verschiedener Art in ihren physikalischen,
chemischen und morphologischen Eigenschaften negativ beeinflusst. So wird das
Haar durch kosmetische Behandlungen wie wiederholtes Bleichen, Dauerwellen
und Firben, aber auch durch hidufiges Waschen der Haare mit entfettenden Tensi-
den, durch Klimaeinfliisse wie Feuchte- und Temperaturunterschiede oder die
intensive Einwirkung von Sonnenlicht sowie durch mechanische Behandlung wie
Biirsten, Kdmmen und Frottieren stark strapaziert und geschadigt. Das Haar wird
sprode und verliert seinen Glanz. Dabei gelten seidiger Glanz, geringe Porositét
und ein angenehmes, glattes Gefiihl (guter "Griff") als Merkmale fiir natiirliches,

gesundes Haar.

Es sind bereits Mittel bekannt, welche das Haar schiitzen, pflegen oder ihm wie-
der Glanz verleihen. Diese Mittel k6nnen nach dem Einwirken aus dem Haar wie-
der ausgespiilt zu werden (sogenannte ,,rinse off“-Produkte), sie konnen aber auch

auf dem Haar verbleiben (sogenannte ,,Jeave on*“-Produkte).

Die zur Haarpflege eingesetzten Mittel kénnen so formuliert werden, dass sie
nicht nur der Pflege und dem Schutz des einzelnen Haars dienen, sondern auch
das Erscheinungsbild der Haartracht insgesamt verbessemn, beispielsweise da-
durch, dass sie das Haar geschmeidig und somit frisierwillig werden lassen, ihm
einen angenehmen Griff geben und es seidig glianzend machen. Solche Zuberei-
tungen werden gemeinhin auch als Haarkonditionierer (engl. Conditioner) oder

Haarkuren bezeichnet. Fiir diese Zwecke geeignete Zusammensetzungen sind un-
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ter anderem in der Monographie von K. Schrader, Grundlagen und Rezepturen der
Kosmetika, 2. Aufl., (Hiithig Buch Verlag, 1989) auf den Seiten 722 bis 781 unter

dem Stichwort "Haarnachbehandlungsmittel" beschrieben.

Haarpflegeprodukte wie Haarspiilungen oder Haarkurmittel sind beispielsweise
auch aus WO 98/43599 Al und DE 197 03.475 Al bekannt.

Die in diesem Stand der Technik beschriebenen Haarpflegeprodukte liegen in der
Form von cremigen Emulsionen oder Dispersionen vor und bestehen aus einer
wissrigen, hydrophilen Phase und aus einer Ol- oder Wachsstoffe enthaltenden
hydrophoben Phase. Diese herkommlichen emulsions- bzw. dispersionsférmigen
Haarpflegeprodukte weisen jedoch den Nachteil auf, das sie schlecht auf dem
Haar verteilt werden konnen. Zudem fiihlen sich diese emulsions- bzw. dispersi-
onsformigen Harrpflegeprodukte hiufig schwer, fettig und schmierig an. Aufer-
dem fiihren die auf Emulsionen oder Dispersionen basierenden Haarpflegeproduk-
te aufgrund der iiblicherweise in derartigen Produkten enthaltenen Wachse zu

einer nachteiligen Volumenreduzierung des trockenen Haars.

Der vorliegenden Erfindung lag daher die Aufgabe zugrunde, die sich aus dem
Stand der Technik ergebenden Nachteile, welche mit herkémmlichen Haarpflege-

produkten verbunden sind, zu verringern oder gar zu iiberwinden.

Insbesondere lag der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine als .
Haarpflegemittel einsetzbare Zusammensetzung bereitzustellen, welche sich im
Vergleich zu herkommlichen Haarpflegemitteln besser im Haar verteilen 14sst und
dabei gleichzeitig eine intensive Haarpflegewirkung zeigt, die mit einer Haarspii-

lung oder Haarkur vergleichbar ist.

Eine weitere, der vorliegenden Erfindung zugrunde liegende Aufgabe bestand
darin, eine als Haarpflegemittel einsetzbare Zusammensetzung anzugeben, welche
sich weniger schwer, fettig und schmierig anfiihlt als die aus dem Stand der Tech-

nik bekannten, emulsions- oder dispersionsformigen Haarpflegeprodukte. AuBer-
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dem sollte dieses Haarpflegemittel zu keiner oder zumindest zu einer im Ver-
gleich zu herkommlichen Haarpflegemitteln geringeren Volumenreduzierung des

trockenen Haars fiihren.

Auch lag der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren an-
zugeben, mit dem als Haarpflegemittel einsetzbare Zusammensetzungen mit den
vorstehend genannten Vorteilen gegeniiber herkdmmlichen Haarpflegemitteln

hergestellt werden konnen.

Weiterhin bestand eine der vorliegenden Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe
darin, ein Verfahren anzugeben? mit dem Haare in mdglichst einfacher Weise

kosmetisch behandelt werden konnen.

Einen Beitrag zur Losung dieser Aufgaben leisten die in den nachstehenden kate-
goriebildenden Anspriichen beschriebenen technischen Losungen, wobei die von
den kategoriebildenden Anspriichen abhingigen Anspriiche vorteilhafte Ausfiih-

rungsformen dieser Losung darstellen.

Eine erfindungsgemifle Zusammensetzung, insbesondere als Haarpflegemittel,

welche vorzugsweise fliissig vorliegt, beinhaltet als Komponenten

a) ein organomodifiziertes Silikon,

b)  gegebenenfalls einen, vorzugsweise von der Komponente e verschiedenen,
C3-Cy-Alkhol, wobei der Alkohol vorzugsweise in einer Menge in einem
Bereich von 0,01 bis 15 Gew.-%, vorzugsweise in einem Bereich von 0,025
bis 10 Gew.-%, noch mehr bevorzugt in einem Bereich von 0,05 bis 5 Gew.-
% und am meisten bevorzugt in einem Bereich von 0,1 bis 2 Gew.-%, je-
weils bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, in der Zu-
sammensetzung enthalten sein kann,

c) gegebenenfalls ein kationisches Tensid,

d) gegebenenfalls ein fliichtiges Silikondl,
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¢) mindestens 30 Gew.-%, vorzugsweise mindestens 40 Gew.-%, bevorzugt
mehr als 47,5 Gew.-%, besonders bevorzugt mindestens 50 Gew.-% und
dariiber hinaus bevorzugt mindestens 60 Gew.-%, jeweils bezogen auf das
Gesamtgewicht der Zusammensetzung, Ethanol oder iso-Propanol, vor-
zugsweise Ethanol, sowie

f)  gegebenenfalls weitere von den Komponenten a bis e verschiedene Zusatz-

stoffe,

wobei die Gesamtmenge der Komponenten a bis f 100 Gew.-% betragt.

In einer bevorzugten Ausfithrungsform der erfindungsgemifen Zusammensetzung

beinhaltet diese neben der Komponente e

- 0,01 bis 15 Gew.-%, vorzugsweise 0,025 bis 10 Gew.-%, noch mehr bevor-
zugt 0,05 bis 5 Gew.-% und am meisten bevorzugt 0,1 bis 2 Gew.-% der
Komponente a,

- 0,01 bis 40 Gew.-%, vorzugsweise 0,025 bis 30 Gew.-%, noch mehr bevor-
zugt 0,05 bis 20 Gew.-% und am meisten bevorzugt 0,1 bis 10 Gew.-% der
Komponente b,

- 0,01 bis 15 Gew.-%, vorzugsweise 0,025 bis 10 Gew.-%, noch mehr bevor-
zugt 0,05 bis 5 Gew.-% und am meisten bevorzugt 0,1 bis 2 Gew.-% der
Komponente c,

- 0,01 bis 40 Gew.-%, vorzugsweise 0,025 bis 30 Gew.-%, noch mehr bevor-
zugt 0,05 bis 20 Gew.-% und am meisten bevorzugt 0,1 bis 10 Gew.-% der
Komponente d sowie

- 0,01 bis 15 Gew.-%, vorzugsweise 0,025 bis 10 Gew.-%, noch mehr bevor-
zugt 0,05 bis 5 Gew.-% und am meisten bevorzugt 0,1 bis 2 Gew.-% der
Komponente f, alle Mengenangaben jeweils bezogen auf das Gesamtge-

wicht der Zusammensetzung.
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In einer weiteren, besonderen Ausfihrungsform der erfindungsgemifBen Zusam-
mensetzung ist diese wasserfrei oder enthilt nicht mehr als 20 Gew.-%, vorzugs-
weise nicht mehr als 15 Gew.-%, besonders bevorzugt nicht mehr als 10 Gew.-%
und am meisten bevorzugt nicht mehr als 5 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Ge-
samtgewicht der Zusammensetzung, Wasser. Das erfindungsgeméBe Haarpflege-
mitte] eignet sich mit Ausnahme eines Haarsprays besonders zum manuellen Ver-

teilen und insbesondere Einmassieren in das Haar.

Organomodifiziertes Silikon (Komponente a)

Unter einem ,,organomodifzierten Silikon“ im Sinne der vorliegenden Erfindung
wird ein Polysiloxan verstanden, bei dem zumindest ein Teil der an das Si-O-Si-
Riickgrat gebundenen Gruppen Atome aufweist, welche von Kohlenstoff und
Wasserstoff verschieden sind und vorzugsweise Stickstoff aufweisen. Die an dem
Riickgrat gebundenen Gruppen stellen vorzugsweise eine Seitenverzweigung des
Riickgrats dar, wobei die Seitenverzeigung ein geringeres Molekulargewicht als

die das Riickgrat bildende Kette als solche hat.

Das in der erfindungsgemédflen Zusammensetzung als Komponente a enthaltene
organomodifizierte Silikon weist vorzugsweise ein vorzugsweise durch Gelper-
meationschromatographie bestimmtes Gewichtsmittel des Molekulargewichtes in
einem Bereich von 100 bis 1.000.000 g/mol, besonders bevorzugt in einem Be-
reich von 250 bis 500.000 g/mol, dariiber hinaus bevorzugt in einem Bereich von

500 bis 100.0000 g/mol und am meisten bevorzugt in einem Bereich von 1.000

. bis 50.000 g/mol auf.

Wenn es sich bei dem organomodifizierten Silikon um ein stickstofthaltiges Sili-
kon handelt, ist es erfindungsgemaf weiterhin bevorzugt, dass das stickstoffhalti-
ge Silikon ein aminofunktionelles Silikon ist, welches vorzugsweise einen durch
Titration mit Perchlorsdure bestimmten Aminanteil (meg/g) in einem Bereich von

0,01 bis 3,0, besonders bevorzugt in einem Bereich von 0,025 bis 2,75, dariiber
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hinaus bevorzugt in einem Bereich von 0,05 bis 2,3 und am meisten bevorzugt in

einem Bereich von 0,1 bis 0,5 aufweist.

Unter einem ,,aminofunktionellen Silikon* im Sinne der vorliegenden Erfindung
5  wird dabei ein Silikon verstanden, welches mindestens eine primére, sekundare
oder tertidre Aminogruppe (= aminsubstituiertes Silikon) oder aber mindestens

eine quaternidre Ammoniumgruppe (= kationisches Silikon) aufweist.

Weiterhin ist es erfindungsgemif bevorzugt, dass das organomodifizierte Silikon
10  ein nicht-fliichtiges Silikon ist, welches einen Dampfdruck bei 21°C von vor-

zugsweise weniger als 10 mbar, besonders bevorzugt weniger als 1 mbar, noch

mehr bevorzugt weniger als 0,5 mbar, dariiber hinaus bevorzugt weniger als 0,1

mbar und am meisten bevorzugt weniger als 0,05 mbar aufweist.

15 In eines besonders bevorzugten Ausfithrungsform der erfindungsgemafBien Zu-
sammensetzung handelt es sich bei dem organomodifizierten Silikon um ein linea-

res, vorzugsweise nicht fliichtiges aminofunktionelles Silikone mit der Struktur I,

R1 R3 R3 R
Fon}— ot

S

m

s ] o%i :

R’ R3 X R
20 Struktur I

oder um ein lineares, vorzugsweise nicht fliichtiges aminofunktionelles Silikon

der Struktur II
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oder um ein cyclisches, vorzugsweise nicht fliichtiges aminofunktionelles Silikon

der Struktur III

Struktur IIT

oder um eine Mischung aus mindestens zwei strukturell verschiedenen amino-
funktionellen Silikonen, welche jedoch jeweils durch eine der Strukturen I, IT oder

III beschrieben werden kénnen,

worin

- die Gruppen R! innerhalb der Strukturen unabhiingig voneinander gleich
oder verschieden sein konnen und ein Wasserstoffatom, eine C;- bis Cio-
Alkylgruppe, vorzugsweise eine C;- bis Cs-Alkylgruppe und dariiber hinaus
bevorzugt eine C- bis C4-Alkylgruppe, wobei die Methylgruppe am meis-
ten bevorzugt ist, ein Arylgruppen-haltiger Rest, vorzugsweise eine Ben-
zylgruppe oder eine Phenylgruppe, eine Hydroxygruppe, eine Ci- bis Cio-
Alkoxygruppe oder eine C,- bis Cjo-Acetoxygruppe, vorzugsweise eine Ci-
bis Cs-Alkoxy- oder eine C,- bis Cs-Acetoxygruppe und dariiber hinaus be-
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vorzugt eine Ci- bis C3-Akkoxy- oder eine C,- bis Cs-Acetoxygruppe, dar-

stellen;

die Gruppen R’ innerhalb der Strukturen unabhingig voneinander gleich
oder verschieden sein kénnen und ein Wasserstoffatom, eine Ci- bis Cjo-
Alkylgruppe, vorzugsweise eine Ci- bis Cs-Alkylgruppe und dariiber hinaus
bevorzugt eine C;- bis C4-Alkylgruppe, wobei die Methylgruppe am meis-
ten bevorzugt ist, ein Arylgruppen-haltiger Rest, vorzugsweise eine Ben-
zylgruppe oder eine Phenylgruppe, eine Hydroxygruppe, eine Ci- bis Cio-
Alkoxygruppe oder eine Co- bis Cig-Acetoxygruppe, vorzugsweise eine C;-
bis Cs-Alkoxy- oder eine Cp- bis Cs-Acetoxygruppe und dariiber hinaus be-
vorzugt eine C;- bis Cs-Alkoxy- oder eine C,- bis Cs-Acetoxygruppe, oder
eine —(CHa),-NH,-Gruppe mit a gleich 1 bis 10, vorzugsweise 1 bis 6 und

am meisten bevorzugt 1 bis 4 darstellen;

die Gruppen R® innerhalb der Strukturen unabhingig voneinander gleich
oder verschieden sein konnen und ein Wasserstoffatom oder einen C,;- lbis
Cao-Kohlenwasserstoff, vorzugsweise eine C;- bis Cy-Alkylgruppe oder ein
Cs- bis Cyo-Arylgruppen-haltiger Rest, besonders bevorzugt eine C;- bis
Cio-Alkylgruppe oder ein Cq- bis C;s-Arylgruppen-haltiger Rest, noch mehr
bevorzugt eine C;- bis C4-Alkylgruppe oder ein Csg- bis Cjo-Arylgruppen-
haltiger Rest, wobei die Methylgruppe und die Phenylgruppe und hiervon
die Methylgruppe am meisten bevorzugt sind, wobei der C;- bis Cxo-
Kohlenwasserstoff auch Heteroatome, vorzugsweise Sauerstoff oder Stick-

stoff, beinhalten kann, darstellen;

die Gruppen X eine —~A-NR*R’ oder eine —~A-N"R*R’R®-Gruppe darstellen,

worin

- A fiir eine mindestens divalente, vorzugsweise eine divalente, C,- bis

Cx-Alkylengruppe, vorzugsweise C;- bis C;s-Alkylengruppe und be-
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sonders bevorzugt C;- bis Cyo-Alkylengruppe, welche auch Hetero-

atome enthalten kann, steht;

R*, R® und R® unabhingig voneinander gleich oder verschieden sein

5 kénnen und ein Wasserstoffatom oder einen Ci- bis Cos-
Kohlenwasserstoff, vorzugsweise eine Ci- bis Cyy-Alkylgruppe oder
einen Cg- bis Cyp-Arylgruppen-haltigen Rest, besonders bevorzugt ei-
ne C;- bis Cio-Alkylgruppe oder einen Cg- bis Cis-Arylgruppen-
haltigen Rest, noch mehr bevorzugt eine C;- bis C4-Alkylgruppe oder

10 einen Cg- bis Cjg-Arylgruppen-haltigen Rest, wobei die Methylgruppe
und die Phenylgruppe und hiervon die Methylgruppe am meisten be-
vorzugt sind, darstellen,

wobei die folgenden Gruppen X besonders bevorzugt sind:
15

—(CH,)3-NH,,
—~(CH,)s-NH;",
—(CH,);OCH,CHOHCH;NH,,
—(CH,)sNHCH,CH,NH,,

20 —(CH,)3-N(CH,CH,OH), sowie
~(CH,);0CH,CHOHCH,N'(CH;),R’, wobei R’ eine Cy- bis Cr-
Alkylgruppe, vorzugsweise eine Cy- bis Cis-Alkylgruppe und am meisten
bevorzugt eine C,- bis Cjo-Alkylgruppe ist, die auch OH-Gruppen aufwei-
sen kann; '

25

- m eine Zahl von 1 bis 10.000, vorzugsweise von 1 bis 5.000, noch mehr

bevorzugt von 1 bis 1.000 und am meisten bevorzugt von 1 bis 100 ist,
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- n eine Zahl von 1 bis 500, vorzugsweise von 1 bis 250, noch mehr bevor-

zugt von 1 bis 100 und am meisten bevorzugt von 1 bis 50 ist; und

- o eine Zahl von 0 bis 200, vorzugsweise von 5 bis 150, noch mehr bevor-

zugt von 10 bis 100 und am meisten bevorzugt von 20 bis 50 ist ist.

Die einzelnen Struktureinheiten ~OSiR3;R3— und ~OSiXR3;— konnen dabei inner-
halb der Strukturen I und III statistisch verteilt oder aber auch blockweise ange-
ordnet sein. Denkbar als organomodifiziertes Silikon ist weiterhin ein lineares,
vorzugsweise nichtfliichtiges aminofunktionelles Silikon, welches durch Kombi-
nation der Strukturen I und II erhltlich ist, bei dem also die X-Gruppen sowohl

endstindig als auch seitenstandig lokalisiert sein kdnnen.

Als Beispiele fiir mogliche aminofunktionelle Silikone, welche als organomodifi-
ziertes Silikon in den erfindungsgeméaBen Zusammensetzungen eingesétzt werden
konnen, seien die unter der INCI-Bezeichnung (INCI = International Nomenclatu-
re of Cosmetic Ingredients) ,,Amodimethicone” oder ,,PEG-x. Amodimethicone*
bekannten Polydimethylsiloxane mit endstidndigen oder seitenstindigen Aminoal-
kylgruppen genannt, wobei x den Ethoxylierungsgrad angibt, welcher vorzugs-
weise zwischen 2 und 10 liegt. Als Beispiele fiir Amodimethicone seien die
kommerziell erhiltlichen Produkte Dow Corning® 939 Cationic Emulsion oder
die Produkte Dow Coming® 949 Cationic Emulsion, Silicone XF 49-703, Silicone
XF 42-B1989 oder Mirasil ADM-E genannt. Als Beispiel fir ein aminofunktio-
nelles Silikon mit einer quaterniren Aminogruppe seien die unter der INCI-
Bezeichnung Quaternium-80 genannten Dimethylsiloxane mit zwei endstédndigen
Aminoalkylgruppen genannt. Weitere Beispiele fiir aminofunktionelle Silikone
mit einer quaternaren Aminogruppe sind die kommerziell erhéltlichen Produkte
Abil® Quat 3270, Abil® Quat 3272 oder Abil® Quat 3274. Weitere mégliche ami-
nofunktionelle Silikone sind auch Siloxan-Polyether-Amine wie z.B. Abil® Soft
AF 100.

10
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C3-Cy-Alkohol (Komponente b)

Erfindungsgemil bevorzugte C;-Cp,-Alkohole sind ein oder méhrwertige Alko-
hole, wobei ein- oder zweiwertige Alkohole besonders und zweiwertige Alkohole
am meisten bevorzugt sind. Als Beispiele fiir bevorzugte einwertige Alkohole
seien Butanol, Pentanol, Hexanol, Heptanol, Oktanol, Nonanol, Decanol, Myristy-
lalkohol oder Behenylalkohol genannt. Besonders bevorzugte zweiwertige Alko-
hole sind 1,2-Propandiol, 1,3-Propandiol, 1,2-Butandiol, 1,3-Butandiol oder 1,4-
Butandiol, wobei 1,3-Butandiol am meisten bevorzugt ist. Denkbar sind auch Mi-
schungen aus mindestens zwei der vorstehend genannten ein- oder zweiwertigen

C3-C22-A1k0h016.

Kationisches Tensid (Komponente c¢)

Als kationische Tenside konnen alle Tenside mit mindestens einer kationischen,

funktionellen Gruppe eingesetzt werden, wobei Tenside mit einer quaterndren

* Stickstoffgruppe als kationische, funktionelle Gruppe besonders bevorzugt sind.

Beispiele fiir kationische Tenside mit einer quaterndren Stickstoffgruppe sind
langkettige Ammoniumverbindungen, wie sie unter den CTFA-Bezeichnuhgen
(CTFA = Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association) bekannt sind. Dazu ge-
horen beispielsweise Alkyltrimethyl-ammoniumsalze oder Dialkyldimethylam-
moniumsalze mit Cg- bis Cp-Alkylgruppen. Weitere Beispiele fiir kationische

Tenside sind Verbindungen mit der Struktur
N'R*R°R'R''X

wobei R® bis R” unabhangig voneinander aliphatische Gruppen, aromatische
Gruppen, Alkoxygruppen, Polyoxyalkylengruppen, Alkylamidogruppen, Hydro-
xyalkylgruppen, Arylgruppen oder Alkarylgruppen mit jeweils 1 bis 22 C-Atomen
bedeuten, wobei mindestens einpr der Reste R® bis R!! mindestens 8 C-Atome

aufweist und X ein kosmetisch vertrigliches Anion darstellt, z.B. ein Halogen,
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Acetat, Phosphat, Nitrat oder Alkylsulfat, vorzugsweise ein Chlorid. Die aliphati-
schen Gruppen konnen zusitzlich zu den Kohlenstoffatomen und den Wasser-
stoffatomen auch Querverbindungen oder andere Gruppen wie z.B. weitere Ami-
nogruppen, enthalten. Beispiele fiir geeignete kationische Tenside sind die Chlo-
ride oder Bromide von Alkyldimethylbenzylammoniumsalzen, Alkyltrimethy-
lammoniumsalzen, z.B. Cetyltrimethylammoniumchlorid oder -bromid, Tetra-
decyltrimethylammoniumchlorid oder -bromid, Alkyldimethylhydroxyethyl-
ammoniumchloride oder -bromide, die Dialkyldimethylammoniumchloride oder -
bromide, Alkylpyridiniumsalze, z.B. Lauryl- oder Cetylpyridiﬁiumch]orid, Alkyl-
amidoethyltrimethylammoniumethersulfate sowie Verbindungen mit kationi-
schem Charakter wie Aminoxide, beispielweise Alkylmethylaminoxide oder Al-
kylaminoethyldimethylaminoxide. Besonders bevorzugt ist Cetryltrimethylam-

moniumchlorid.

Geeignete kationische Tenside sind insbesondere auch die sogenannten Ester-
quats, z.B. Cg- bis Cig-Alkylester von. Betain, beispielsweise Palmitylbetainchlo-
rid. Die Herstellung von Esterquats ist in den europdischen Patentanmeldungen
EP 0 284 036 A2, EP 0 669 391 A2 und EP 0 550 361 Al beschrieben, die Ver-
wendung dieser Esterquats zur Pflege von keratinischen und anderen Fasern ist
aus der internationalen Patentanmeldung WO 96/03970 Al und den europiischen
Patentanmeldungen EP 0 636 356 Al, EP 0 689 532 Al und EP 0 614 349 Al
bekannt. Die vorstehend genannten Druckschriften werden hiermit als Referenz
eingefiihrt und die Offenbarung dieser Druckschriften hinsichtlich der Esterquats
gilt als Teil der Offenbarung der vorliegenden Erfindung. Esterquats sind bei-
spielsweise unter den Handelsnamen REWOQUAT® WE 18, REWOQUAT® WE
38 DPG (Witco Surfactants GmbH), Stepantex® GS 90 (Stepan), Armocare®
VGH-70 (Akzo Nobel), oder Dehyquat®L-80 (Henkel) erhaltlich.

Neben vorstehend genannten kationischen Tensiden sind weitere geeignete katio-

nische oder aminsubstituierte Tenside solche der Formel

R'2-NH~(CH,),—NR*R"
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oder der Formel
R“2-NH—(CH2),-N'RPR"R" X

worin R'? ein Acyl- oder ein Alkylrest mit 8 bis 24 C-Atomen ist, welcher ver-
zweigt oder unverzweigt, geséttigt oder ungesittigt sein kann, wobei der Acyl-
und/oder der Alkylrest eine oder mehrere OH- Gruppen enthalten kann, R R"
und R'® unabhiingig voneinander Wasserstoff, Alkyl- oder Alkoxyalkylreste mit
1 bis 6 C-Atomen sind, welche gleich oder verschieden, gesittigt oder ungeséttigt
und mit einer oder mehreren Hydroxygruppen substituiert sein kénnen, X" ein
Anion ist, insbesondere ein Halogenidion oder eine Verbindung der allgemeinen
Formel RSOs", worin R die Bedeutung von geséttigten oder ungesittigten Alkyl-
resten mit 1 bis 4 C-Atomen hat, und n eine ganze Zahl zwischen 1 und 10, vor-

zugsweise von 2 bis 5 ist.

Flichtige Silikonole (Komponente d)

Als fliichtige Silikondle kénnen alle Silikonéle eingesetzt werden, deren Dampf-
druck bei einer Temperatur von 21°C gréﬁer als 0,1 mbar, vorzugsweise grofer
als 0,5 mbar, besonders bevorzugt grofler als 1 mbar, noch mehr bevorzugt groBer
als 10 mbar, dariiber hinaus bevorzugt grofier als 50 mbar und am meisten bevor-

zugt gréBer als 100 mbar ist.

Erfindungsgemif} bevorzugte fliichtige Silikondle sind bei Raumtemperatur fliis-
sige, leichtfliichtige Silikone wie etwa cyclische Dimethylsiloxane mit 3 bis 8,
vorzugsweise 4 bis 6 Si-Atomen, insbesondere Cyclotetradimethylsiloxan, Cyc-
lopentadimethylsiloxan oder Cyclohexadimethylsiloxan. Weitere bevorzugte
fliichtige Silikonéle sind Dimethylsiloxan/Methylalkylsiloxan-Cyclocopolymere,
zum Beispiel Silicone FZ 3109 von Union Carbide, welches eine Dimethylsilo-
xan/Methyloctyl-Cyclocopolymer ist. Erfindungsgemifl bevorzugte, lineare

fliichtige Silikondle weisen 2 bis 9 Si-Atome auf. Zu den bevorzugten linearen,
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fliichtigen Silikondlen gehdren zum Beispiel Hexamethyldisiloxan oder Alkyltri-
siloxane wie Hexylheptamethyltrisiloxan oder Octylheptamethyltrisiloxan. Wei-
tere bevorzugte fliichtige Silikondle sind niedrigviskose Polydimethylsiloxane
mit einer gemiB der hierin beschriebenen Testmethode bestimmten Viskositit
von weniger als 1.000 mPaxs, vorzugsweise weniger als 500 mPaxs, noch mehr
bevorzugt weniger als 100 mPaxs und am meisten bevorzugt weniger als 50
mPaxs, sowie dariiber hinaus bevorzugt in einem Bereich von 0,1 bis 50 mPaxs
und ferner bevorzugt 0,25 bis 25 mPaxs. Zu den bevorzugten niedrigviskosen
Silikondlen gehort beispielsweise das kommerziell erhaltliche Produkt Dow Cor-

ning® 200 Fluid 5 CST und Dow Corning® 345 Fluid.

Weitere Zusatzstoffe (Komponente f)

Zu den weiteren, von den Komponenten a bis e verschiedenen Zusatzstoffen ge-

horen weitere Wirkstoffe, vorzugsweise haarpflegende Wirkstoffe.

Als weiterer haarpflegender Wirkstoff wird vorzugsweise ein Amidoamin oder

ein quaterniertes Amidoamin der oben genannten Formeln
R'>-NH—(CHy),~NR"’R"

oder der Formel

R'2-NH-(CH,),~N'RPRMR"P X

worin R' ein verzweigter oder unverzweigter, gesittigter oder ungeséttigter A-
cylrest mit 8 bis 24 C-Atomen ist, welcher mindestens eine OH-Gruppe enthalten
kann. Bevorzugt sind auch solche Amine und/oder quaternisierte Amine, in de-
nen mindestens einer der Reste R, R™ und R' ein Rest gem#B der allgemeinen

Formel CH,CH,OR ' bedeuten, worin R' die Bedeutung von Alkylresten mit 1
bis 4 C-Atomen, Hydroxyethyl oder H haben kann.
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Sofern es sich bei dem haarpflegenden Wirkstoff um ein quaternisiertes Amido-
amin handelt, dient dieses Amidoamin sowohl als kationisches Tensid (Kompo-
nente a) als auch als Zusatzstoff (Komponente f). Diese quaternisierten Amidoa-

mine sind zugleich auch als bevorzugte kationische Tenside anzusehen.

Geeignete Amine oder Amidoamine, welche gegebenenfalls quaternisiert sein

konnen, sind z.B. solche mit den INCI-Bezeichnungen Ricinoleamidopropy! Be-

taine, Ricinoleamidopropyl Dimethylamine, Ricinoleamidopropyl Dimethyl Lac-

tate, Ricinoleamidopropyl Ethyldimonium Ethosulfate, Ricinoleamidopropyltri-
monium Chloride, Ricinoleamidopropyltrimonium Methosulfate, Cocamidopropyl
Betaine, Cocamidopropyl Dimethylamine, Cocamidopropyl Ethyldimonium Etho-
sulfate, Cocamidopropyltrimonium Chlorid, Behenamidopropyl Dimethylamine,
Isostearylamidopropyl Dimethylamine, Stearylamidopropyl Dimethylamin, Qua-

ternium-33, Undecylenamidopropyltrimonium Methosulfat.

Weitere Zusatzstoffe sind beispielsweise Verdicker zur Viskosititseinstellung wie
Stirke oder Cellulosederivate, Glykolether oder Glykole wie Glycerin, Ketocar-
bonséuren bzw. deren physiologisch vertriglichen Salze, Sonnenschutzmittel bzw.
UV-Absorber, Konservierungsmittel, Antioxidantien (zum Beispiel Tocopherole

oder Ester davon), Farbstoffe sowie Parfiime.

Im iibrigen kann im Hinblick auf dem Fachmann bekannte, in Haarpflegemitteln
enthaltene Zusatzstoffe hierzu auf die vorliegende Literatur verwiesen werden, die
den allgemeinen Aufbau von Haarpflegemitteln beschreiben, beispielsweise
SCHRADER, K., Grundlagen und Rezepturen der Kosmetika, 2. Auflage, 1989,
Seiten 728 - 737 oder DOMSCH, A., Die kosmetischen Pfiiparate, Verlag fur
chemische Industrie (H. Ziolkowsky, Ed.), 4. Auflage, Band 2 Seiten 212 - 230,
1992 oder JOHNSON, D. H. (Hrsg.), Hair and Hair Care, New York, 1997, Seiten
65 - 104.

Als weitere Zusatzstoffe, die in der erfindungsgemassen Zusammensetzung ent-
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halten sein konnen, seien beispielsweise kationische oder wasserldsliche, nicht-
ionische Polymere, pflanzliche und mineralische Fette und Ole, Parfimdle, in der
Haarkosmetik iibliche Farbstoffe, weitere haarkonditionierende Mittel wie synthe-
tische und natiirliche Phospholipide, quaternire Derivate der Stirke oder Cellulo-
se, Proteine oder Proteinderivate wie beispielsweise Proteinhydrolysate (zum Bei-
spiel Kollagen-, Keratin-, Seidenprotein- oder Weizenproteinhydrolysate), Ami-
nosduren (zum Beispiel Histidin, Glycin, Alanin, Serin, Threonin, Arginin,
Cystein und deren Derivate, beispielsweise der Fettsaurekondensationsprodukte),
Pflanzenextrakte, Vitamine oder Provitamine (zum Beispiel Biotin, Vitamin C, D-
Panthenol der Derivate davon), Allantoin, Chitosan, viskositétsregulierende Stoffe
wie beispielsweise Fettsiurealkanolamide, alkoxylierte Ester von Polyolen (zum
Beispiel Glycerin, Sorbitol, Fructose oder Glucose, Antischuppenmittel, anorgani-
sche oder organische Siuren (zum Beispiel Essigsdure, Milchsdure, Citronenséu-

re, Glykolsiure, Apfelsiure, Phosphorsiure) genannt.

Es ist erfindungsgemiB weiterhin bevorzugt, dass die Zusammensetzung eine ge-
miB der hierin beschriebenen Testmethode bestimmte Viskositét in einem Bereich
von 0,1 bis 1.000 mPaxs, besonders bevorzugt in einem Bereich von 0,5 bis 500
mPaxs und am meisten bevorzugt in einem Bereich von 0,7 bis 50 mPaxs, sowie
dariiber hinaus bevorzugt in einem Bereich von 0,8 bis 5 mPaxs und ferner bevor-
zugt 0,9 bis 2,5 mPaxs aufweist. Weiterhin ist es gemél einer anderen Ausfiih-
rungsform der erfindungsgeméfien Zusammensetzung bevorzugt, dass die gemél
der hierin beschriebenen Testmethode bestimmte Viskositit der Zusammenset-
zung kleiner als 100 mPaxs, besonders bevorzugt kleiner als 50 mPaxs, dariiber
hinaus bevorzugt kleiner als 25 mPaxs und am meisten bevorzugt kleiner als 10

mPaxs ist.

Die erfindungsgemiife Zusammensetzung kann als vorzugsweise kosmetisches
Haarpflegemittel eingesetzt werden und ist versprith- oder verschdumbar. Die
Zusammensetzung kann dabei fiir alle bekannten kosmetischen Verwendungen,

die iiblicherweise die Haare betreffen, eingesetzt werden. Beispielsweise in Form
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einer Spriihkur, einer Schaumkur, einer Spiilung oder eines Treatments. Das
Haarpflegemittel kann auch als Vorbehandlungsmittel vor einer Haarfarbung oder
vor einer Dauerwellenbehandlung verwendet werden, um das Haar auch wahrend
der haarstrapazierenden Behandlung zu pflegen. Desweiteren kann die Zusam-
mensetzung auch als Vorbehandlungsmittel vor einer Cremehaarkur-Anwendung

verwendet werden, um die Pflegewirkung der Cremehaarkur zu intensivieren.

Weiterhin kann die erfindungsgemiBe Zusammensetzung auch als ein 2-
Phasenprodukt eingesetzt werden. 2-Phasenprodukte sind beispielsweise in d_ér
DE 197 03 475 beschrieben. Wird die erfindungsgeméfe Zusammensetzung als 2~
Phasenprodukt eingesetzt, so bildet die erfindungsgemifle Zusammensetzung eine
erste, hydrophile Phase, wihrend als zweite, voriugsweise optisch von der ersten
Phase unterscheidbare, lipophile Phase vorzugsweise eine fliichtige Silikonver-
bindung oder ein fliichtiger Kohlenwasserstoff, vorzugsweise ein fliichtiger Koh-
lenwasserstoff, eingesetzt wird. Bevorzugte Komponenten der lipophilen Phase
sowie bevorzugte Mengenverhiltnisse von hydrophiler und lipophiler Phase im
Falle eines Einsatzes der erfindungsgemifien Zusa;fnmensetzung als 2-
Phasenprodukt sind diejenigen Komponenten und Mengenverhiltnisse, die in DE
197 03 475 A1 offenbart werden. Die diesbeziigliche Offenbarung der DE 197 03
475 Al stellt einen Teil der Offenbarung der vorliegenden Erfindung dar.

Bei dem erfindungsgeméfBen Verfahren zur Herstellung einer vorzugsweise als

Haarpflegemittel geeigneten Zusammensetzung beinhaltend

a)  ein organomodifiziertes Silikon,

b) einen vorzugsweise von der Komponente €) verschiedenen C3-Cyz-Alkhol,

c) gegebenenfalls ein kationisches Tensid,

d)  gegebenenfalls ein fliichtiges Silikondl,

e) mindestens 30 Gew.-%, vorzugsweise mindestens 40 Gew.-%, besonders
bevorzugt mindestens 50 Gew.-% und dariiber hinaus bevorzugt mindestens
60 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung,

Ethanol oder iso-Propanol, vorzugsweise Ethanol, sowie
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f)  gegebenenfalls einen von den Komponenten a bis e verschiedenen Zusatz-

stoff,

werden die Komponenten a bis f durch Vermischen miteinander in Kontakt ge-

bracht.

Bevorzugte KomponentenAa bis f sowie bevorzugte Mengen der Komponenten a
bis f sind diejenigen Komponenten bzw. Mengen, die bereist eingangs im Zu-
sammenhang mit der erfindungsgeméfen Zusammensetzung angegeben worden

sind.

Das in Kontakt bringen der einzelnen Komponenten erfolgt vorzugsweise bei
Raumtemperatur, wobei der Fachmann die vorteilhafteste Reihenfolge des Vermi-
schens der einzelnen Komponenten durch routineméaflige Vorversuche ermittelt

kann.

Bei dem erfindungsgemiBen Verfahren zur Behandlung von Haaren werden die
Haare mit der eingangs beschriebenen Zusammensetzung bzw. mit der durch das
vorstehend beschriebene, erfindungsgemifle Verfahren erhéltlichen Zusammen-
setzung in Kontakt gebracht, wobei im Falle eines Einsatzes der erfindungsgema-
Ben Zusammensetzung als ein 2-Phasenprodukt dieses 2-Phasenprodukt vorzugs-
weise vor der Applikation auf das Haar geschiittelt wird, um ein Vermischen der

beiden Phasen zu bewirken.

Die erfindungsgeméfle Zusammensetzung kann nach Applikation auf das trocke-
ne, feuchte oder nasse Haar entweder im Haar verbleiben oder sie kann nach einer
geeigneten Einwirkzeit wieder ausgespiilt werden. Die Einwirkzeiten hingen von
der Art des Haares sowie der Temperatur ab, wobei die Temperatur vorzugsweise
in einem Bereich von 20 bis 50°C liegt. Als allgemeine Richtlinie kann aber von
Einwirkzeiten zwischen 0,5 und 60 Minuten, insbesondere zwischen 1 und 40

Minuten, vorzugsweise zwischen 5,0 und 20 Minuten ausgegangen werden, wobei
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durch Wirmezufuhr die Repairwirkung beschleunigt werden kann. Nach Beendi-

gung der Einwirkungszeit kann das Haar mit Wasser gespiilt werden.

Die erfindungsgemife Zusammensetzung kann- je nach eingestellter Viskositat -
vorteilhafterweise mit Hilfe {iblicher Pumpen und Dosierhilfen auf das trockene
oder. feuchte Haar aufgebracht bzw. aufgespriiht oder verschiaumt werden, bei-
spielsweise als Aerosol. Geeignete Verspriih- oder Verschaumvorrichtung sind
dem Fachmann bekannt, welche mit einem Treibmittel oder mit Hilfe mechanisch
verursachter Druckerzeugung betricben werden konnen. Die Auftragung erfolgt

vorzugsweise im Anschluss an eine Haarwische.

Wenn die erfindungsgemifle Zusammensetzung mit Hilfe eines Treibmittels ap-
pliziert, insbesondere verspriiht oder verschdumt, werden soll, so kann sie zu-
sammen mit iiblichen Treibmitteln in einen geeigneten Druckbehélter, insbeson-
dere in eine Aerosoldose, in iiblichen Verhiltnissen oder-Mengen abgefiillt wer-
den. Als Beispiel kann hierflir ein Verhiltnis von erfindungsgemifler Zusammen-
setzung zu Treibmittel wie 92 : 8 angegeben werden. Der Innendruck ist abhingig
von dem verwendeten Behilter. Als Richtlinie kann bei einer Temperatur von
20°C von einem Druck im Bereich von 1,5 bis 8,0 bar ausgegangen werden. Als
Treibmittel sind beispielsweise niedere Alkane, wie zum Beispiel n-Butan, i-
Butan und Propan, Dimethylether, sowie gasformig vorliegende Treibmittel, wie
beispielsweise Np, N,O oder CO,, sowie Gemische der vorstehend genannten

Treibmittel, geeignet.

Unter mechanischen Verspriih- oder Verschdumvorrichtungen sind vorzugsweise
solche Vorrichtungen zu verstehen, welche das Versprithen oder Verschiumen
ohne Verwendung eines Treibmittels ermdglichen. Als geeignete mechanische
Verspriih- oder Verschaumvorrichtungen kann beispielsweise eine Pumpe oder
ein mit einem Sprihventil versehener elastisch verformbarer Behilter, in den die
erfindungsgemife Zusammensetzung abgefiillt wird, verwendet werden. Im Falle,
dass die Abfiillung unter Druck erfolgt, kann die erfindungsgemifie Zusammen-

setzung nach Offnen des Verspriih- oder Verschdumventils kontinuierlich oder
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gemifen Zusammensetzung erforderliche Druck durch reversibles mechanisches

Verformen des Behilters erzeugt werden.

Die Erfindung betrifft auch die Verwendung der vorstehend beschriebenen Zu-
sammensetzung oder der durch das vorstehend beschriebene Verfahren erhaltli-
chen Zusammensetzung zur vorzugsweise kosmetischen Behandlung von Haaren,
wobei insbesondere die Verwendung der Zusammensetzung als ,rinse off*-

Produkt bevorzugt ist.

Weiterhin betrifft die Erfindung auch die Verwendung der vorstehend beschriebe-
nen Zusammensetzung oder der durch das vorstehend beschriebene Verfahren
erhiltlichen Zusammensetzung zur Herstellung eines Mittels zur vorzugsweise
kosmetischen Behandlung von Haaren

Die Erfindung wird nun anhand von Beispielen néher erlautert.

BEISPIELE

Die nachfolgenden Komponenten wurden in den in den einzelnen Tabellen ange-

gebenen relativen Mengen bei Raumtemperatur miteinander vermischt.

BEISPIEL 1

Robstoff ' INCVEU Gew—%
Cetyltrimethylammoniumchlorid Cetrimonium Chloride 0,50
Diquaterndres Polydimethylsiloxan Quaternium-80 0,10
Cyclopendimethylsiloxan Cyclomethicone | 8,00
1,3-Butandiol Butylen Glycol 1,00
Ethanol Alcohol denat. 85,00
Parfimél Parfum 0,30
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Wasser, vollentsalzt Aqua Ad 100
Viskositt 1 mPas*s
BEISPIEL 2
Rohstoff INCI/EU Gew.-%
Behenyltrimethylammoniumchlorid Behentrimonium Chloride | 0,40
Aminofunktionelles Polydimethylsiloxan | Amodimethicone 0,20
Niedrigviskoses Polydimethylsiloxan Dimethicone 5,00
1,3-Butandiol Butylen Glycol 1,50
Ethanol Alcohol denat. 85,00
Parfimol . Parfum 0,30
Wasser, vollentsalzt Aqua Ad 100

5  BEISPIEL 3

Rohstoff INCVEU _ Gew.-%
Dimethylditallowammoniumchlorid Quaternium-18 0,40
Aminofunktionelles Polydimethylsiloxan | Amodimethicone 0,20
Cyclotetradimethylsiloxan Cyclomethicone 5,00
1,3-Butandiol Butylen Glycol - 0,80
Ethanol Alcohol denat. 85,00
Parfiimol Parfum 0,30
Wasser, vollentsalzt Aqua Ad 100

21



WO 2006/027258 PCT/EP2005/009709
BEISPIEL 4
Rohstoff INCIVEU Gew.-%
Stearamidopropyldimethylamin Stearamidopropyl Di-| 0,60
methylamine

Diquaternires Polydimethylsiloxan Quaternium-80 0,25
Cyclotetradimethylsiloxan Cyclomethicone 3,00
1,3-Butandiol Butylen Glycol 0,80
Ethanol Alcohol denat. 60,00
Parfiimdl Parfum 0,30
Wasser, vollentsalzt Aqua Ad 100

10

15

Das Préparat aus Beispiel 1 wurde in einer Friseurbeurteilung einem Halbseiten-

test unterzogen. Dabei wurden die Kriterien

- Verteilbarkeit,

- Kimmbarkeit (feucht),
- Griff (feucht),
- Volumen, und

- Belastung

im Vergleich zu einer herkémmlichen Cremekur (eine auf einem kationischen

Tensid und einem Fettalkohol basierende, viskose Emulsion) an 5 verschiedenen

Probanden beurteilt, die Zahlen geben dabei an, bei wie vielen Probanden das

jeweilige Kriterium wie beurteilt wurde:

Kriterium besser als Cremekur

wie Cremekur

schlechter als Cremekur

Verteilbarkeit 5
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Kammbarkeit

feucht 5 1 )
Griff feucht 1 3 1
Volumen 4 1 -
Belastung 4 1 -

Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die erfindungsgemésse Zusammensetzung
nicht nur eine bessere Verteilbarkeit auf dem Haar im Vergleich zu einer her-
kémmlichen Cremekur aufweist, zudem ist die Belastung des trockenen Haares
geringer (besser) als im Falle der Cremekuranwendung und das Volumen des
Haares ist groBler (besser), wobei die erfindungsgemasse Zusammensetzung im
Vergleich zur Cremehaarkur keine geringere Pflegewirkung (Kémmbarkeit und

Griff des feuchten Haares) aufweist.

TESTMETHODEN

BESTIMMUNG DER VISKOSITAT

Die Viskositit wurde mittels folgender Vorrichtung und unter folgenden Bedin-

gungen bestimmt:

Rheometer: Bohlin Rheometer CS
Messprogramm: Yield Stress
Messsystem: DG 40/50
Scherrate: 50 5™

Delay Time: 5 s

Integration Time: S s

Temperatur: 25°C
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FRISEURBEURTEILUNG IM HALBSEITENTEST

Die Methode beruht auf sogenannten Halbseitenvergleichen an mehreren Proban-
den (Modelle), die durch einen ausgebildeten Friseur durchgefiihrt werden. Bei
einem Halbseitenvergleich werden die Kopfhaare mit einem von der Stirn bis zum
Nacken reichenden Mittelscheitel in zwei Sektionen geteilt. Eine zufillige Sektion
bleibt unbehandelt oder erhlt ein Vergleichsprodukt, auf die andere Sektion wird

das Testprodukt appliziert.

Die Haare der Modelle mit unterschiedlichen Haarldngen werden zunéchst mit
einem wirkneutralen Shampoo zwei mal gewaschen. Nach dem Waschen werden
die Haare mit einem Handtuch leicht frottiert. Mit einem von der Stirn bis zum
Nacken reichenden Mittelscheitel werden die handtuchtrockenen Kopfhaare in
zwei Sektionen geteilt. Eine zuféllige Sektion erhélt die erfindungsgemésse Zu-
sammensetzung, auf die andere Sektion wird die gleiche Gewichtsmenge Creme-

kur appliziert.

Beurteilt wird dann zunichst von dem/der beurteilenden Friseur/in wie leicht sich
das zu beurteilende Produkt im handtuchtrockenen Haar verteilen 14ft, indem das

jeweilige Produkt mit beiden Hénden im Haar verteilt wird.

Nach der Einwirkzeit wird unter Beriicksichtigung des Mittelscheitels ausgespiilt

(es darf keine "Vermischung" der beiden Sektionen erfolgen).

Zunichst wird als wichtiges Haarpflegekriterium der Griff des feuchten Haares
von dem/der beurteilenden Friseur/in bewertet, indem man das Haar vom Ansatz
bis zu den Spitzen unter leichtem Druck durch die Finger gleiten lisst. Gleiten die
Haare ohne oder mit weniger Widerstand durch die Finger als ohne die mit einem
Vergleichsprodukt behandelte Halbseite, so wird dieses als ein verbesser-

ter/glatterer Griff bezeichnet.
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AnschlieBend wird die Kimmbarkeit des nassen Haares von dem/der beurteilen-
den Friseur/in bewertet, indem man beide Seiten mit einem Hartgummi-Kamm
beginnend an der Stirnpartie bis zum Nacken durchgekammt, wobei darauf zu
achten ist, dass der Kamm auf der Kopthaut gefithrt wird, so dass keine unter-
schiedliche Kammwinkel entstehen. Lassen sich die Haare ohne oder mit weniger
Widerstand durchkimmen als bei der ohne oder mit einem Vergleichsprodukt
behandelten Halbseite, so wird dieses als leichte, gute, verbesserte Kdmmbarkeit

bezeichnet.

Nach dem kompletten Durchtrocknen der Haare wird das Haarvolumen von
dem/der beurteilenden Friseur/in bewertet, indem man optisch das grofere Haar-
volumen ermittelt. Der/die Beurteiler/in vergleicht, hinter dem Modell stehend,
beide Sektionen aus einer Entfernung von einem Meter. Anschliefend wird das
Haar mit einem Kamm beidseitig durchgekdmmt und durch zweimaliges Kopf-
schiitteln des Modells das Volumen, ebenfalls aus einer Entfernung von einem

Meter, abschlieend beurteilt.

AnschlieBend wird die Haarbelastung von dem/der beurteilenden Friseur/in be-
wertet, indem man das Haar vom Ansatz bis zu den Spitzen unter leichtem Druck
durch die Finger gleiten ldsst. Bleibt auf den Finger kein oder ein schwicherer
Fiim, als bei der ohne oder mit einem Vergleichsprbdukt behandelten Halbseite

zuriick,‘ so wird dieses als keine bzw. weniger Belastung definiert.
Die Beurteilung der genannten friseurtechnischen Kriterien wird wie beschrieben
durchgefiihrt und lasst sich bei genauer Einhaltung der Vorschrift jeder Zeit re-

produzieren, wodurch ein objektiver Produktvergleich moglich ist.

Beim Halbseitenvergleich liegt somit dann ein relevantes Ergebnis vor, wenn fiir

das untersuchte Kriterium ein Ergebnis ungleich ,,gleich® ermittelt wurde.
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PATENTANSPRUCHE

1.  Eine Zusammensetzung als Komponenten beinhaltend

5
a)  ein organomodifiziertes Silikon,
b)  gegebenenfalls einen C3-Cp-Alkhol,
c) gegebenenfalls ein kationisches Tensid,
d)  gegebenenfalls ein fliichtiges Silikondl, v
10 e) mindestens 30 Géw.—%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusam-
mensetzung, Ethanol, sowie '
f)  gegebenenfalls weitere von den Komponenten a bis | é verschiedene
Zusatzstoffe,
15 wobei die Gesamtmenge der Komponenten a bis f 100 Gew.-% betrégt.
2.  Zusammensetzung nach Anspruch 1, wobei die Zusammensetzung neben
der Komponente e
20 - 0,01 bis 15 Gew.-% der Komponente a,
- 0,01 bis 40 Gew.-% der Komponente b,
- 0,01 bis 15 Gew.-% der Komponente ¢
- 0,01 bis 40 Gew.-% der Komponente d sowie
- 0,01 bis 15 Gew.-% der Komponénte f
25
beinhaltet.
3. Zusammensetzung nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Zusammensetzung
eine gemil der hierin beschriebenen Testmethode bestimmte Viskositit in ei-
30 nem Bereich von 0,1 bis 1.000 mPaxs aufweist.
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4.  Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei das
organomodifizierte Silikon ein Gewichtsmittel des Molekulargewichtes in

einem Bereich von 100 bis 1.000.000 aufweist.

5 5.  Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei das

organomodifizierte Silikon ein nichtfliichtiges, stickstofthaltiges Silikon ist.

6. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei das
stickstoffhaltige Silikon ein aminofunktionelles Silikon mit einem Aminan-

10 teil (megq/g) in einem Bereich von 0,01 bis 3,0 aufweist.

7.  Zusammensetzung nach Anspruch 6, wobei das stickstofthaltige Silikon ein

_ lineares, aminofunktionelles Silikon der Struktur I

R R3 R3 R

TR
R2—Sij i OTI _[mL OSI_' OSi— R?

| | =
15 R? R3 X R?
Struktur I ’
oder ein lineares, aminofunktionelles Silikon der Struktur II
R1 R3 R?
X—Si r OSi 1 OSi— X
L 77 |
20 R1 R3 R1
Struktur II

oder ein cyclisches, aminofunktionelles Silikon der Struktur III
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n
RS X
Struktur III

ist, worin

10

15

20

25

die Gruppen R' innerhalb der Strukturen unabhingig voneinander
gleich oder verschieden sein konnen und ein Wasserstoffatom, eine
Ci- bis Cjo-Alkylgruppe, ein Arylgruppen-haltiger Rest, eine Hydro-
xygruppe, eine C,- bis Cjo-Alkoxygruppe oder eine C;- bis Cio-
Acetoxygruppe darstellen;

die Gruppen R? innerhalb der Strukturen unabhingig voneinander
gleich oder verschieden sein kénnen und ein Wasserstoffatom, eine
Ci- bis Cjo-Alkylgruppe, ein Arylgruppen-haltiger Rest, eine Hydro-
xygruppe, eine C;- bis Cjo-Alkoxygruppe, eine C,- bis Co-
Acetoxygruppe oder eine —(CH;),-NH,-Gruppe mit a gleich 1 bis 6

darstellen;

die Gruppen R® innerhalb der Strukturen unabhingig voneinander
gleich oder verschieden sein kdnnen und ein Wasserstoffatom oder ein
Ci- bis Cyp-Kohlenwasserstoff, welcher Heteroatome beinhalten kann,

darstellen;

die Gruppen X eine ~A-NR*R® oder eine —A-N"R*R’R®-Gruppe dar-

stellen, worin
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- A fiir eine mindestens divalente Ci- bis Cyo-Alkylengruppe,

welche auch Heteroatome enthalten kann, steht;

- R*, R® und R® unabhingig voneinander gleich oder verschieden
5 sein konnen und ein Wasserstoffatom oder einen C;- bis Cy-

Kohlenwasserstoff darstellen;
- m eine Zahl von 1 bis 10.000 ist;
10 - n eine Zahl von 1 bis 500 ist; und
. o eine Zahl von 0 bis 200 1st.

8.  Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei der

15 C;-Cyp-Alkohol ein zweiwertiger Alkohol ist.

9.  Zusammensetzung nach Anspruch 8, wobei der C;-Cp;-Alkohol ausgewihlt

ist aus der Gruppe bestehend aus 1,2-Propandiol und 1,3-Butandiol.

20 10. Verfahren zur Herstellung einer Zusammensetzung beinhaltend
a)  ein organomodifiziertes Silikon,
b) einen C;-Cjp-Alkhol,
c) gegebenenfalls ein kationisches Tensid,
d) gegebenenfalls ein fliichtiges Silikondl,
25 e) mindestens 30 Gew.-% eines von den Komponenten a bis d verschie-
denen Losemittels,
f)  sowie gegebenenfalls einen von den Komponenten a bis e verschiede-
nen Zusatzstoff,
wobei die Komponenten a bis f durch Vermischen miteinander in Kontakt ge-

30 bracht werden.

29



WO 2006/027258 PCT/EP2005/009709

11. Zusammensetzung, erhiltlich durch ein Verfahren nach Anspruch 10.

12. Verfahren zur Behandlung von Haaren, wobei die Haare mit einer Zusam-
mensetzung nach einem der Anspriiche 1 bis 9 oder 11 in Kontakt gebracht

5 werden.

13. Verwendung der Zusammensetzung nach einem der Anspriiche 1 bis 9 oder

11 zur Behandlung von Haaren.

10 14. Verwendung der Zusammensetzung nach einem der Anspriiche 1 bis 9 oder

11 zur Herstellung eines Mittels zur Behandlung von Haaren.
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