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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verbundstoffelement
für einen Klettverschluss, insbesondere für einen Win-
delverschluss, mit einem Träger und einem durch Kleb-
stoff auf den Träger kaschierten Textilmaterial, welches
eine aus Fäden oder Fasern gebildete Grundstruktur und
in die Grundstruktur durch Wirken eingebundene Fäden
aufweist, wobei die in die Grundstruktur durch Wirken
eingebundenen Fäden zur Verbindung mit Kletthaken
vorgesehene Schlaufen bilden und wobei zumindest ein
Teil der Fäden oder Fasern der Grundstruktur aus Poly-
amid gebildet ist.
[0002] Klettverschlüsse bestehen gemäß ihrer übli-
chen Ausgestaltung aus einem Schlaufenteil sowie ei-
nem Hakenteil. Entsprechende Klettverschlüsse werden
auch als Hook-and-Loop-Systeme bezeichnet. Klettver-
schlüsse werden sowohl für die mehrfache Verwendung
als auch für Wegwerfartikel wie Windeln, insbesondere
Babywindeln oder Inkontinenzartikel für Erwachsene,
verwendet.
[0003] Bei Windelverschlüssen für Einwegwindeln
werden in der Praxis meistens Laminate aus einer be-
druckten Polyethylenfolie als Träger und einem darauf
mit Klebstoff kaschierten Gewirke aus Polyamid einge-
setzt. Gerade bei Einwegprodukten wie Windeln werden
insgesamt geringe Produktionskosten und damit auch
geringe Flächengewichte von Träger und dem darauf ka-
schierten Textilmaterial angestrebt, so dass das Textilm-
aterial eine offene und luftige Struktur aufweist. Bei sol-
chen Verbundstoffelementen besteht allgemein das Pro-
blem, dass dieses bei möglichst geringen Gestehungs-
kosten eine ausreichende Stabilität aufweisen muss, wo-
bei ein Verkleben der für die Verbindung mit den Klett-
haken vorgesehenen Schlaufen zu vermeiden ist, weil
diese bei einer Verklebung nicht mehr für eine Verbin-
dung mit Kletthaken zur Verfügung stehen.
[0004] Aus der EP 0 777 006 B1 ist ein Verbundstoff-
element mit einer Folie als Träger und einem Textilma-
terial bekannt, wobei das Textilmaterial ein Gelege aus
Kett- und Schussfäden sowie wirktechnisch mit dem Ge-
lege verbundene Schlaufen aufweist. Um das Textilma-
terial möglichst leicht und offen gestalten zu können, ist
dieses vollflächig mit der Trägerfolie kaschiert. Auf die
Schlaufen wirkende Zugkräfte werden über den Klebstoff
unmittelbar auf die Trägerfolie übertragen, welche ent-
sprechend dem gesamten Verbundstoffelement die nö-
tige Festigkeit gibt. Um bei der vollflächigen Verklebung
eine Einbindung der Schlaufen zu vermeiden, sind sämt-
liche Schlaufen so groß bemessen, dass sie auf den von
dem Grundgelege gebildeten Maschen aufliegen.
[0005] Ein grundlegend anderer Ansatz wird in der EP
1 579 779 B1 verfolgt, wobei vorgeschlagen wird, eine
Trägerfolie mit einem gewirkten Textilmaterial nicht voll-
flächig zu verbinden, so dass neben Klebeflächen auch
klebstofffreie Bereiche vorliegen, in denen die Trägerfo-
lie und das Textilmaterial lose aufeinander liegen. In die-
sen Bereichen sind die Schlaufen völlig frei zugänglich,

wobei zum Teil sogar eine Verhakung der Kletthaken mit
der Grundstruktur des Textilmaterials möglich ist. In den
klebstofffreien Bereichen wird so eine optimale Klettwir-
kung beobachtet. Im Gegensatz zu der aus der EP 0 777
006 B1 bekannten vollflächigen Verklebung muss das
Textilmaterial aber eine erhöhte Festigkeit und Stabilität
aufweisen, weil in den klebstofffreien Bereichen die Zug-
kräfte zunächst über das Textilmaterial selbst bis zu den
randseitig anschließenden verklebten Bereichen über-
tragen werden muss. Diese erhöhte Festigkeit ist durch
eine geeignete Auswahl der Fäden, welche das Textilm-
aterial bilden, zu gewährleisten. Durch die Ersparnis an
Klebstoff sowie die sehr gute Klettwirkung in den kleb-
stofffreien Bereichen können aber insgesamt bei gerin-
gen Produk-tionskosten gute Materialeigenschaften er-
reicht werden. Das Textilmaterial kann aus Polypropylen,
Polyester oder Polyamid gebildet sein.
[0006] Ein Verbundstoffelement für Klettverschlüsse
mit den eingangs beschriebenen Merkmalen ist auch aus
der EP 0 875 227 A1 bekannt. Durch ein thermisches
Verbinden oder eine Extrusionskaschierung wird das
textile Material mit einem Träger verbunden, so dass ein
klebstofffreies Verbundstoffelement bereitgestellt wird.
Das textile Material besteht vorzugsweise aus Polyamid.
Geeignet sind aber auch andere Materialien wie Poly-
propylen und Polyethylentherephtalat.
[0007] Aus der WO 03/102286 A1 ist ein textiles Ma-
terial auf der Basis von Polypropylen bekannt, welches
ohne Klebstoff weiterverarbeitet werden kann. Wenn das
textile Material vollständig aus Polypropylen besteht,
kann dieses auf einfache Weise vollständig wiederver-
wertet werden. Darüber hinaus wird aber auch ein auf
der Basis von Polypropylen basierendes Material ange-
geben, welches eine variable Beimischung von Fäden
eines anderen Polymers enthält.
[0008] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde ein Verbundstoffelement mit einem Träger und
einem auf den Träger kaschierten Textilmaterial anzu-
geben, welches insbesondere in verklebten Bereichen
eine verbesserte Klettwirkung aufweist. Das Verbund-
stoffelement soll des Weiteren kostengünstig sein und
sich insbesondere auch für Wegwerfartikel eignen.
[0009] Ausgehend von einem Verbundstoffelement
mit den eingangs beschriebenen Merkmalen wird die
Aufgabe erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass die
durch Wirken in die Grundstruktur eingebundenen Fäden
als Hauptbestandteil Polyolefin, insbesondere Polypro-
pylen, aufweisen.
[0010] Die vorliegende Erfindung lehrt damit für zumin-
dest einen Teil der Fäden oder Fasern der Grundstruktur
einerseits und die durch Wirken in die Grundstruktur ein-
gebundenen Fäden andererseits unterschiedliche Mate-
rialien einzusetzen, wobei die jeweils unterschiedlichen
Anforderungen an die Grundstruktur und die zur Verwen-
dung mit den Kletthaken vorgesehenen Schlaufen be-
rücksichtigt werden. So muss die Grundstruktur eine ho-
he Festigkeit aufweisen und sich auch gut mit dem Trä-
ger, welcher vorzugsweise eine Folie ist, durch Klebstoff
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kaschieren lassen. Polyamid wird diesen Anforderungen
gerecht, weil es nicht nur eine hohe Festigkeit aufweist,
sondern auch aufgrund seiner Polarität sehr gut mit ei-
nem Klebstoff, beispielsweise einem Kaschierklebstoff
auf der Basis von Polyurethan, verklebt werden kann.
Die erfindungsgemäß in der Grundstruktur vorgesehe-
nen Fasern oder Fäden aus Polyamid gewährleisten ei-
nen sicheren Verbund mit dem Träger und eine hohe
Festigkeit.
[0011] Die vorliegende Erfindung lehrt des Weiteren,
für die in die Grundstruktur eingewirkten Fäden, welche
die zur Verbindung mit dem Kletthaken vorgesehenen
Schlaufen bilden, ein anderes Material einzusetzen, wel-
ches als Hauptbestandteil Polyolefin, insbesondere Po-
lypropylen, aufweist. Hauptbestandteil meint, dass der
Polyolefinanteil des Materials mindestens 50 Gew.-%
und vorzugsweise mindestens 80 Gew.-% beträgt. Der
entsprechende Faden kann auch vollständig aus Polyo-
lefin, insbesondere Propylen, bestehen. Polyolefine, ins-
besondere Polypropylen weisen keine oder nur eine ver-
gleichsweise geringe Polarität auf und können daher zu-
meist schlechter verklebt werden. Dies führt dazu, dass
auch bei einer vollflächigen Verklebung oder bei einer
lediglich teilweisen Verklebung in den verklebten Berei-
chen die Fäden, die die Schlaufen bilden, nicht oder we-
niger stark verklebt sind, so dass in den verklebten Be-
reichen die Klettwirkung insgesamt erheblich verbessert
wird. Selbst bei einem leichten Verkleben der Schlaufen
können diese bei der Benutzung des Verbundstoffele-
mentes an einem Klettverschluss oder zuvor in einem
separaten Verfahrensschritt, beispielsweise einem Bürs-
ten, auch leichter wieder von dem Klebstoff gelöst wer-
den, so dass die Schlaufen dann für eine effektive Ver-
bindung mit Kletthaken zur Verfügung stehen. Im Ge-
gensatz zu einem vollständig aus Polyamid gebildeten
Textilmaterial ergibt sich aufgrund der geringeren Kosten
für Polyolefine, auch insbesondere Polypropylen, eine
erhebliche Kostenersparnis.
[0012] Die Grundstruktur des Textilmaterials kann im
Rahmen der Erfindung auf unterschiedliche Weise ge-
bildet werden. Grundsätzlich ist es möglich, als Grund-
struktur ein aus Fasern gebildetes Nonwoven bereitzu-
stellen, welches dann aus Polyamidfasern oder einer Fa-
sermischung mit einem erheblichen Anteil an Polyamid-
fasern gebildet ist. Vorzugsweise ist die Grundstruktur
aber gewebt, gewirkt oder gestrickt. Bei einer gewebten
oder gewirkten Grundstruktur ist zumindest ein an der
Bildung der Grundstruktur beteiligter Fadentyp aus Po-
lyamid vorgesehen.
[0013] Bei einer gewebten Grundstruktur mit Kett- und
Schussfäden bestehen zumindest die Kettfäden oder die
Schussfäden aus Polyamid. Eine gewirkte Grundstruktur
kann grundsätzlich aus einem Fadentyp gebildet sein, d.
h. einer Vielzahl von Fäden, die alle nach dem gleichen
Legemuster verarbeitet sind. Vorzugsweise sind bei ei-
ner gewirkten Grundstruktur zwei Fadentypen mit einer
unterschiedlichen Legung vorgesehen. Dadurch ist es
möglich die Festigkeit und die sonstigen Eigenschaften

des gewirkten Textilmaterials einzustellen. Die Polya-
midfäden weisen Polyamid als Hauptbestandteil auf. In
üblicher Weise können aber auch Zusatzstoffe, Füllstof-
fe, Verarbeitungshilfsmittel, Farbstoffe, Beschichtungen
oder dergleichen vorgesehen sein, die beispielsweise ei-
nen Gewichtsanteil von weniger als 30 %, vorzugsweise
weniger als 15 % des gesamten Fadenmaterials aufwei-
sen.
[0014] Bei einer aus zwei Fadentypen gewirkten
Grundstruktur bilden sich in Wirkrichtung, d. h. in Pro-
duktionsrichtung des Gewirkes, Maschenstäbchen und
in Querrichtung dazu Maschenreihen aus. Gemäß einer
bevorzugten Ausgestaltung ist für den ersten Fadentyp
ein Legemuster vorgesehen, gemäß welchem dieser Fa-
dentyp zumindest zwei Maschenstäbchen, insbesonde-
re zwei benachbarte Maschenstäbchen, verbindet. Die
Fäden des ersten Fadentyps liegen im Rahmen einer
solchen Ausgestaltung zwischen den Maschenstäbchen
weitgehend frei und können deshalb auch gut verklebt
werden. Zusätzlich sind die zwischen den Maschenstäb-
chen verlaufenden Fäden auch bei der Benutzung des
Verbundstoffelementes unter Umständen großen Zug-
kräften ausgesetzt, so dass gerade diese eine hohe Sta-
bilität aufweisen müssen, weshalb auch deshalb Polya-
mid als zugfestes Material besonders für diesen ersten
Fadentyp geeignet ist. Der zweite Fadentyp kann dage-
gen genau entlang eines Maschenstäbchens in Wirkrich-
tung verlaufen. Je nach Anforderungen und Fadenstärke
kann der beschriebene zweite Fadentyp dann auch aus
kostengünstigem Polyolefin, insbesondere Polypropy-
len, gebildet sein. Wenn allerdings höhere Zugfestigkei-
ten notwendig sind, können auch die Fäden des zweiten
Fadentyps aus Polyamid gebildet sein.
[0015] Bei einer gewebten oder gewirkten Grundstruk-
tur können grundsätzlich Mono-filamentfäden und/oder
Multifilamentfäden eingesetzt werden. Bei der zuvor be-
schriebenen gewirkten Grundstruktur mit einem ersten,
zumindest zwei Maschenreihen verbindenden Fadentyp
und einem zweiten Fadentyp erweist es sich als beson-
ders vorteilhaft, wenn der erste Fadentyp als Monofila-
mentfaden bereitgestellt wird und/oder wenn die die
Schlaufen bildenden Fäden Multifilamentfäden sind.
Multifilamentfäden sind zur Verbindung mit Kletthaken
besonders geeignet, weil eine gewisse Klettwirkung be-
reits erreicht wird, wenn nur ein Teil der Filamente von
Kletthaken untergriffen wird. Gerade bei den frei verlau-
fenden Schlaufen ergibt sich bei einem Multifilamentfa-
den auch eine deutlich weichere Oberfläche. Schließlich
ist zu berücksichtigen, dass bei dem Einsatz des Ver-
bundstoffelements als Windelverschluss nur eine be-
grenzte Anzahl von Öffnungs- und Schließvorgängen
vorgesehen sind. Wenn also bei einem Öffnen an einer
Schlaufe ein Teil der Filamente zerreißt, verbleibt dort
noch ein Teil der Filamente des Multifilamentfadens, der
für eine weitere Verbindung genutzt werden kann. Die
Fäden des zweiten Fadentyps können wahlweise als
Multifilamentfäden oder Monofilamentfäden ausgebildet
sein.
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[0016] Als Träger kommt im Rahmen der Erfindung ne-
ben einer üblichen Folie grundsätzlich auch ein Nonwo-
ven-Material in Betracht, wobei der Träger häufig mit ei-
nem Dekor bedruckt ist, welches dann durch das aufka-
schierte Textilmaterial sichtbar ist. Wenn der Träger aus
einer ein- oder mehrschichtigen Folie gebildet ist, weist
diese vorzugsweise zumindest an der Fläche, die mit
dem Textil-material kaschiert ist, ein Polyolefin, insbe-
sondere Polyethylen, als Hauptbestandteil auf. Beson-
ders bevorzugt ist eine kostengünstige ein- oder mehr-
schichtige Polyethylenfolie.
[0017] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung kann
sowohl eine vollflächige als auch eine teilflächige Ver-
klebung erfolgen, wobei dann in den verklebten Berei-
chen eine verbesserte Klettfähigkeit erreicht wird, weil
die Schlaufen dort aufgrund des verwendeten Polyole-
finmaterials, insbesondere Polypropylen, weniger stark
verklebt sind. Die Grundstruktur mit zumindest einem An-
teil an Fäden aus Polyamid gewährleistet eine hohe Sta-
bilität und Verbundfestigkeit, so dass grundsätzlich auch
eine nicht vollflächige Verklebung ausreichend ist, wie
sie in der EP 1 579 779 B1 und der EP 1 690 976 B1
beschrieben ist. Die dort beschriebenen Maßnahmen
können ohne Einschränkung auch im Rahmen der vor-
liegenden Erfindung eingesetzt werden, so dass dann
der Klebstoff in einem Muster appliziert wird, welches
sich aus Klebeflächen und klebstofffreien Bereichen zu-
sammensetzt. Insbesondere können gemäß der EP 1
579 779 B1 und der EP 1 960 967 B1 Klebstoffmuster
mit durchgehenden Linien und dazwischen angeordne-
ten klebstofffreien Zellen gebildet werden. Denkbar ist
es auch ein im Wesentlichen rechteckiges Gittermuster
vorzusehen, wobei dann in Verbindung mit einem ge-
wirkten Textilmaterial einzelne Maschenstäbchen nicht
bzw. nur an kreuzenden Klebstoffstreifen befestigt sind.
[0018] Der Anteil der verklebten Fläche beträgt bei ei-
nem nicht vollflächigen Klebstoffauftrag typischerweise
zwischen 10 % und 40 %, bevorzugt zwischen 14 % und
28 % der Gesamtfläche. Geeignet sind übliche Kaschier-
klebstoffe, insbesondere Klebstoffe auf der Basis von Po-
lyurethan.
[0019] Das Textilmaterial, welches aus Kostengrün-
den möglichst leicht sein soll aber dennoch eine ausrei-
chende Stabilität und Klettwirkung aufweisen muss,
weist bevorzugt einen Flächengewicht zwischen 10 g/m2

und 40 g/m2, vorzugsweise zwischen 14 g/m2 und 28
g/m2 auf.
[0020] Wenn als Träger eine Folie eingesetzt wird,
kann diese üblicherweise relativ dünn ausgeführt wer-
den, weil diese im Wesentlichen dazu vorgesehen ist,
das Verbundstoffelement leicht handhaben und bei-
spielsweise im Taillenbereich einer Windel aufbringen
zu können. Die Dicke der vorzugsweise aus Polyolefin,
insbesondere Polyethylen bestehenden Folie kann bei-
spielsweise zwischen 10 mm und 40 mm, insbesondere
zwischen 15 mm und 25 mm liegen.
[0021] Die Erfindung wird im Folgenden anhand einer
lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeich-

nung näher erläutert. Es zeigen schematisch:

Fig. 1 einen Längsschnitt durch einen erfindungsge-
mäßen Verbundstoff für Klettverschlüsse,

Fig. 2 ein Legemuster für ein wirktechnisch herge-
stelltes Textilmaterial des Verbundstoffele-
mentes,

Fig. 3 das gemäß dem Legemuster nach Fig. 2 ge-
fertigte textile Material.

[0022] Fig. 1 zeigt ein Verbundstoffelement für Klett-
verschlüsse, insbesondere für einen Windelverschluss,
mit einem Träger 1 und mit einem auf den Träger 1 ka-
schierten Textilmaterial 2, welches eine aus Fäden (L1,
L2) gebildete Grundstruktur und in die Grundstruktur
durch Wirken eingebundene Fäden L3 aufweist. Die in
die Grundstruktur durch Wirken eingebundenen Fäden
L3 bilden zur Verbindung mit Kletthaken vorgesehene
Schlaufen 3.
[0023] Die Darstellung der Fig. 1 zeigt die Fäden L1,
L2, welche die Grundstruktur bilden, sowie den die
Schlaufen bildenden Faden L3 stark vereinfacht. So ver-
laufen die Fäden L1, L2, L3 bei einer gewirkten Grund-
struktur nicht genau in Wirkrichtung oder quer dazu, son-
dern sind gemäß einem vorgegebenen Legemuster mit-
einander vermascht, wodurch sich an den einzelnen Ma-
schen eine gegenseitige Umschlingung der Fäden L1,
L2, L3 ergibt. Dieser Umstand wird deutlich aus den Fig.
2 und 3, welche ein exemplarisches Legemuster für ein
gewirktes Textilmaterial sowie das entsprechende Tex-
tilmaterial selbst zeigen.
[0024] Erfindungsgemäß ist zumindest einer der Fä-
den L1 der Grundstruktur aus Polyamid als wesentlichem
Bestandteil gebildet, während der die Schlaufen bildende
Faden L3 als Hauptbestandteil Polyolefin, insbesondere
Polypropylen aufweist. Bei der in Fig. 1 dargestellten Ka-
schierung des Textilmaterials 2 mit dem Träger 1 durch
Klebstoff 4, insbesondere einem Klebstoff 4 auf Basis
von Polyurethan, werden die Fäden L1, L2 der Grund-
struktur sicher mit dem Träger 1 verbunden, wobei ins-
besondere der erste Faden L1 bzw. Fadentyp aus Poly-
amid wegen seiner Polarität sehr gut verklebt werden
kann.
[0025] In der Fig. 1 wird exemplarisch eine Ausführung
dargestellt, bei der der Klebstoffauftrag nicht vollflächig
erfolgt, wobei dann die Grundstruktur und insbesondere
der vergleichsweise stabile Faden L1 aus Polyamid eine
hohe Festigkeit gewährleisten. Die bei einer Benutzung
des Verbundstoffelementes in den nicht verklebten Be-
reichen wirkenden Kräfte können über die ausreichend
stabile Grundstruktur in die verklebten Bereiche übertra-
gen werden.
[0026] Fig. 2 zeigt exemplarisch ein Legemuster für
das Textilmaterial 2 des Verbundstoffelementes. Das ge-
samte Textilmaterial 2 ist aus drei Fadentypen, d. h. aus
drei unterschiedlich über die Nadeln einer Wirkmaschine
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geführten und in Querrichtung gleichmäßig wiederkeh-
renden Fäden gebildet. Die Grundstruktur ist aus einem
ersten Fadentyp L1 und einem zweiten Fadentyp L2 ge-
wirkt, wobei sich in Wirkrichtung W, d. h. der Produkti-
onsrichtung, Maschenstäbchen s und in Querrichtung
Maschenreihen r bilden. Der erste Faden L1, d. h. der
erste Fadentyp, ist derart gewirkt, dass er zwei benach-
barte Maschenstäbchen s verbindet, wobei der Faden
L1 von Maschenreihe r zu Maschenreihe r hin- und her-
geführt ist. Der erste Fadentyp L1, welcher dem Textilm-
aterial 2 die Stabilität in Querrichtung verleiht, besteht
aus Polyamid, beispielsweise PA6.
[0027] Der zweite Faden L2 bzw. der zweite Fadentyp
der Grundstruktur ist in dem Ausführungsbeispiel genau
entlang jeweils eines Maschenstäbchens s in Gewir-
krichtung W geführt. Je nach Erfordernissen kann dieser
zweite Faden L2 aus Polyamid oder einem Polyolefin,
insbesondere Polypropylen gebildet sein. Während bei
einer Ausgestaltung aus Polyamid sich eine verbesserte
Festigkeit und Verbundhaftung ergibt, erlaubt eine Aus-
gestaltung aus Polypropylen eine Reduzierung der Ge-
samtkosten.
[0028] Der dritte Faden L3 bzw. Fadentyp ist in die
Grundstruktur eingebunden und bildet freie Schlaufen 3.
Die Schlaufen werden dadurch erzeugt, dass zwischen
zwei an jeweils einem Maschenstäbchen s verschlunge-
nen Schlaufenfüßen ein freier Schlaufenkopf gebildet
wird, der bei dem Wirkprozess nicht mit den übrigen Fä-
den L1, L2 vermascht wird. Nach dem Wirkprozess kann
sich die so gebildete Schlaufe 3 aufrichten und mit Klett-
haken verbinden. Da das Material des die Schlaufen 3
bildenden Fadens L3 bei üblichen Kaschierklebstoffen
weniger stark fixiert wird, wird die Klettwirkung in verkleb-
ten Bereichen verbessert. Im Rahmen eines Vergleiches
wurden einerseits ein gemäß dem Stand der Technik
vollständig aus PA6 gebildetes Gewirke mit einem Flä-
chengewicht von 18 g/m2 aus PA6-Fäden und Polypro-
pylen-Fäden mit einem Flächengewicht des textilen Ma-
terials von etwa 15 g/m2 auf eine Verbundfolie aus Po-
lyethylen mit einer Dicke von 18 mm aufkaschiert. Die
Kaschierung erfolgte durch eine Verklebung in einem
rechteckigen Klebstoffmuster mit einer Bedeckung an
Klebstoff von 23%. Bei dem erfindungsgemäßen Ver-
bundstoffelement besteht ausgehend von einem Wirk-
muster gemäß der Fig. 2 der erste Fadentyp L1 aus Po-
lyamid 6(PAG)-Fäden, während die übrigen Fäden L2,
L3 aus Polypropylen bestehen. Unter Berücksichtigung
der eingesetzten Fadenstärken betrug der Gesamtge-
wichtsanteil an Polyamid in dem Textilmaterial 2 30 %
gegenüber 70 % Polypropylen. Zur Überprüfung der
Klettwirkung wurde die Peelfähigkeit und Schälfestigkeit
getestet, wobei Testverfahren nach ASTM D5170-91
(Shear/Peel Test) und ASTM D5169-91 (Dyn. Shear
Test) durchgeführt wurden. Als Hakenmaterial wurden
Haken des Typs "3M CHK 01088" eingesetzt. Die Ver-
suche zeigen, dass die zu einem Abziehen maximal er-
mittelte Kraft bei der erfindungsgemäßen Ausgestaltung
gegenüber dem Stand der Technik um etwa 70% ver-

größert werden konnte.

Patentansprüche

1. Verbundstoffelement für einen Klettverschluss, ins-
besondere für einen Windelverschluss, mit einem
Träger (1) und einem durch Klebstoff auf den Träger
(1) kaschierten Textilmaterial (2), welches eine aus
Fäden (L1, L2) oder Fasern gebildete Grundstruktur
und in die Grundstruktur durch Wirken eingebunde-
ne Fäden (L3) aufweist, wobei die in die Grundstruk-
tur durch Wirken eingebundenen Fäden (L3) zur Ver-
bindung mit Kletthaken vorgesehene Schlaufen (3)
bilden und wobei zumindest ein Teil der Fäden (L1,
L2) oder Fasern der Grundstruktur aus Polyamid ge-
bildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die durch
Wirken in die Grundstruktur eingebundenen Fäden
(L3) als Hauptbestandteil Polyolefin, insbesondere
Polypropylen aufweisen.

2. Verbundstoffelement nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Grundstruktur gewebt
oder gewirkt ist, wobei zumindest ein die Grundstruk-
tur bildender Fadentyp (L1) aus Polyamid gebildet
ist.

3. Verbundstoffelement nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Grundstruktur aus einem
ersten Fadentyp (L1) und einem zweiten Fadentyp
(L2) ist, wobei die Grundstruktur in Wirkrichtung (W)
Maschenstäbchen (S) und in Querrichtung Ma-
schenreihen (r) aufweist und wobei der erste Faden-
typ (L1) derart gewirkt ist, dass er zumindest zwei
Maschenstäbchen (s) verbindet.

4. Verbundstoffelement nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Fäden des zweiten Fa-
dentyps (L2) jeweils entlang genau eines Maschen-
stäbchens (S) in Wirkrichtung (W) verlaufen.

5. Verbundstoffelement nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger
(1) eine Folie ist.

6. Verbundstoffelement nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die den Träger (1) bildende
Folie zumindest an der Fläche, die mit dem Textilm-
aterial (2) kaschiert ist, Polyolefin, insbesondere Po-
lyethylen als Hauptbestandteil aufweist.

7. Verbundstoffelement nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger
(1) und das Textilmaterial (2) durch einen Klebstoff
(4) nicht vollflächig verbunden sind.

8. Verbundstoffelement nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass der Klebstoff (4) in einem
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Muster angeordnet ist, welches sich aus Klebeflä-
chen und klebstofffreien Bereichen zusammensetzt.

9. Verbundstoffelement nach Anspruch 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Anteil der ver-
klebten Fläche 10 % bis 40 % der Gesamtfläche be-
trägt.

10. Verbundstoffelement nach einem der Ansprüche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger
(1) und das Textilmaterial (2) mit einem Klebstoff auf
der Basis von Polyurethan kaschiert sind.

11. Verbundstoffelement nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Tex-
tilmaterial (2) ein Flächengewicht zwischen 10 g/m2

und 40 g/m2 aufweist.

Claims

1. A composite element for a Hook-and-loop fasten-
er(s), in particular for a nappy closure, with a carrier
(1) and a textile material (2) laminated by means of
an adhesive onto the carrier (1), which comprises a
basic structure formed from threads (L1, L2) or fibres
and threads (L3) worked into the basic structure by
warp-knitting, wherein the threads (L3) worked into
the basic structure by warp-knitting form loops (3)
provided for connecting to Velcro hooks and wherein
at least part of the threads (L1, L2) or fibres of the
basic structure are formed from polyamide, charac-
terised in that the threads (L3) worked into the basic
structure by warp-knitting comprise polyolefin, in
particular polypropylene, as the main constituent.

2. The composite element according to claim 1, char-
acterised in that the basic structure is woven or
warp-knitted, wherein at least one thread type (L1)
forming the basic structure is formed from polya-
mide.

3. The composite element according to claim 2, char-
acterised in that the basic structure is formed from
a first thread type (L1) and a second thread type (L2),
wherein the basic structure has wales (S) in knitting
direction and courses (r) in transverse direction, and
wherein the first thread type (L1) is knitted in such a
way that it connects at least two wales (s).

4. The composite element according to claim 3, char-
acterised in that the threads of the second thread
type (L2) extend exactly along a wale (S) in knitting
direction (W).

5. The composite element according to one of claims
1 to 4, characterised in that the carrier (1) is a film.

6. The composite element according to claim 5, char-
acterised in that the film forming the carrier (1) com-
prises polyolefin, in particular polyethylene, as the
main constituent, at least at the surface which is lam-
inated to the textile material (2).

7. The composite element according to one of claims
1 to 6, characterised in that the carrier (1) and the
textile material (2) are bonded not-full-surface by
means of an adhesive (4).

8. The composite element according to claim 7, char-
acterised in that the adhesive (4) is arranged in a
pattern which is composed of bonded surfaces and
adhesive-free regions.

9. The composite element according to claim 7 or 8,
characterised in that the bonded surface is 10 %
to 40 % of the total surface.

10. The composite element according to one of claims
1 to 9, characterised in that the carrier (1) and the
textile material (2) are bonded by means of an ad-
hesive based on polyurethane.

11. The composite element according to one of claims
1 to 10, characterised in that the textile material (4)
has a surface weight between 10 g/m2 and 40 g/m2.

Revendications

1. Elément en matière composite pour une fermeture
autoagrippante, notamment pour une fermeture de
couche, avec un support (1) et avec une matière
textile (2) contrecollée sur le support (1) par un agent
adhésif qui présente une structure de base formée
par des fils (L1, L2) ou des fibres et des fils (L3)
incorporés dans la structure de base par tricotage,
les fils (L3) incorporés dans la structure de base par
tricotage formant des bouclettes (3) destinées à être
reliées avec des crochets et au moins une partie des
fils (L1, L2) ou fibres de la structure de base étant
formée en polyamide, caractérisé en ce que les fils
(L3) incorporés dans la structure de base par trico-
tage comportent un polyoléfine, notamment du po-
lypropylène en tant que composant principal.

2. Elément en matière composite selon la revendica-
tion 1, caractérisé en ce que la structure de base
est tissée ou tricotée, au moins l’un (L1) des types
de fil qui forme la structure de base étant formé en
polyamide.

3. Elément en matière composite selon la revendica-
tion 2, caractérisé en ce que la structure de base
est en un premier type de fil (L1) et en un deuxième
type de fil (L2), la structure de base comportant dans
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la direction de tricotage (W) des colonnes de mailles
(S) et dans la direction transversale des rangées de
mailles (r) et le premier type de fil (L1) étant tricoté
de sorte à relier au moins deux colonnes de mailles
(s).

4. Elément en matière composite selon la revendica-
tion 3, caractérisé en ce que les fils du deuxième
type de fil (L2) s’étendent chacun le long d’exacte-
ment une colonne de maille (S) dans la direction de
tricotage (W).

5. Elément en matière composite selon l’une quelcon-
que des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que
le support (1) est un film.

6. Elément en matière composite selon la revendica-
tion 5, caractérisé en ce qu’au moins sur la surface
qui est contrecollée avec la matière textile (2), le film
formant le support (1) comporte un polyoléfine, no-
tamment du polyéthylène en tant que composant
principal.

7. Elément en matière composite selon l’une quelcon-
que des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que
le support (1) et la matière textile (2) ne sont pas
reliés à pleine surface par un agent adhésif (4).

8. Elément en matière composite selon la revendica-
tion 7, caractérisé en ce que l’agent adhésif (4) est
placé dans un motif, lequel se compose de surfaces
de collage et de régions libres d’agent adhésif.

9. Elément en matière composite selon la revendica-
tion 7 ou 8, caractérisé en ce que la part en surface
collée s’élève à de 10 % à 40 % de la surface totale.

10. Elément en matière composite selon l’une quelcon-
que des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que
le support (1) et la matière textile (2) sont contrecol-
lés avec une matière adhésive sur la base en poly-
uréthane.

11. Elément en matière composite selon l’une quelcon-
que des revendications 1 à 10, caractérisé en ce
que la matière textile (2) présente un grammage
compris entre 10 g/m2 et 40 g/m2.

11 12 



EP 2 455 522 B1

8



EP 2 455 522 B1

9



EP 2 455 522 B1

10



EP 2 455 522 B1

11

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• EP 0777006 B1 [0004] [0005]
• EP 1579779 B1 [0005] [0017]
• EP 0875227 A1 [0006]

• WO 03102286 A1 [0007]
• EP 1690976 B1 [0017]
• EP 1960967 B1 [0017]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

