
(57)【要約】
【課題】磁気ディスク用基板を研磨する用途での使用により適した研磨用組成物を提供す
る。
【解決手段】研磨用組成物は、コロイダルシリカのような砥粒と、クエン酸やオルトリン
酸のような酸と、過酸化水素のような酸化剤と、ベンゾトリアゾールのようなアゾール類
及びその誘導体から選ばれる化合物とを含有してなる。研磨用組成物は、磁気ディスク用
基板を研磨する用途で好適に使用される。
【選択図】なし
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 砥 粒 と 、 酸 と 、 酸 化 剤 と 、 ア ゾ ー ル 類 及 び そ の 誘 導 体 か ら 選 ば れ る 化 合 物 と を 含 有 し て
な り 、 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 を 研 磨 す る 用 途 で 使 用 さ れ る 研 磨 用 組 成 物 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 ア ゾ ー ル 類 及 び そ の 誘 導 体 か ら 選 ば れ る 化 合 物 が 、 ベ ン ゾ ト リ ア ゾ ー ル 、 ト リ ル ト
リ ア ゾ ー ル 、 ５ － ア ミ ノ － １ Ｈ － テ ト ラ ゾ ー ル 、 ジ メ チ ル ピ ラ ゾ ー ル 及 び そ れ ら の 誘 導 体
か ら 選 ば れ る 少 な く と も 一 種 を 含 む 請 求 項 １ に 記 載 の 研 磨 用 組 成 物 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 ア ゾ ー ル 類 及 び そ の 誘 導 体 か ら 選 ば れ る 化 合 物 が ベ ン ゾ ト リ ア ゾ ー ル を 含 む 請 求 項
２ に 記 載 の 研 磨 用 組 成 物 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 酸 が 、 炭 素 数 １ ～ １ ０ の 有 機 カ ル ボ ン 酸 、 有 機 ホ ス ホ ン 酸 及 び 有 機 ス ル ホ ン 酸 か ら
選 ば れ る 少 な く と も 一 種 の 有 機 酸 を 含 む 請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 研 磨 用 組 成
物 。
【 請 求 項 ５ 】
　 無 機 酸 及 び 有 機 酸 の ナ ト リ ウ ム 塩 、 カ リ ウ ム 塩 及 び ア ン モ ニ ウ ム 塩 か ら 選 ば れ る 少 な く
と も 一 種 の 化 合 物 を さ ら に 含 有 す る 請 求 項 １ ～ ４ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 研 磨 用 組 成 物 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 を 研 磨 す る 用 途 で 使 用 さ れ る 研 磨 用 組 成 物 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 を 研 磨 す る 用 途 で 使 用 さ れ る 研 磨 用 組 成 物 に は 、 例 え ば 、 研 磨 用 組
成 物 を 用 い て 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 を 研 磨 し た と き に 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 の 表 面 に 発 生 す る
ス ク ラ ッ チ が 少 な い こ と や 、 研 磨 用 組 成 物 に よ る 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 の 研 磨 速 度 が 高 い こ
と が 要 求 さ れ て い る 。 例 え ば 特 許 文 献 １ に は 、 こ う し た 要 求 を 満 た す べ く 改 良 さ れ た 研 磨
用 組 成 物 が 開 示 さ れ て い る 。 特 許 文 献 １ の 研 磨 用 組 成 物 に は 、 研 磨 用 組 成 物 を 用 い て 磁 気
デ ィ ス ク 用 基 板 を 研 磨 し た と き の ス ク ラ ッ チ の 発 生 を 抑 制 す る た め に 有 機 ホ ス ホ ン 酸 が 含
有 さ れ て い る 。 し か し な が ら 、 特 許 文 献 １ の 研 磨 用 組 成 物 は ス ク ラ ッ チ 及 び 研 磨 速 度 に 関
す る 要 求 性 能 を 十 分 に 満 足 す る も の で は な く 、 依 然 と し て 改 良 の 余 地 を 残 し て い る 。
【 特 許 文 献 １ 】 米 国 特 許 第 ６ ， ８ １ ８ ， ０ ３ １ 号
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 本 発 明 の 目 的 は 、 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 を 研 磨 す る 用 途 で の 使 用 に よ り 適 し た 研 磨 用 組 成
物 を 提 供 す る こ と に あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 上 記 の 目 的 を 達 成 す る た め に 、 本 発 明 は 、 砥 粒 と 、 酸 と 、 酸 化 剤 と 、 ア ゾ ー ル 類 及 び そ
の 誘 導 体 か ら 選 ば れ る 化 合 物 と を 含 有 し て な り 、 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 を 研 磨 す る 用 途 で 使
用 さ れ る 研 磨 用 組 成 物 を 提 供 す る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 を 研 磨 す る 用 途 で の 使 用 に よ り 適 し た 研 磨 用 組 成
物 が 提 供 さ れ る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 以 下 、 本 発 明 の 一 実 施 形 態 を 説 明 す る 。
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【 ０ ０ ０ ７ 】
　 本 実 施 形 態 の 研 磨 用 組 成 物 は 、 砥 粒 、 酸 、 酸 化 剤 、 ア ゾ ー ル 類 及 び そ の 誘 導 体 か ら 選 ば
れ る 化 合 物 、 並 び に 水 を 混 合 す る こ と に よ り 製 造 さ れ る 。 従 っ て 、 本 実 施 形 態 の 研 磨 用 組
成 物 は 、 砥 粒 、 酸 、 酸 化 剤 、 ア ゾ ー ル 類 及 び そ の 誘 導 体 か ら 選 ば れ る 化 合 物 、 並 び に 水 か
ら 実 質 的 に な る 。 こ の 研 磨 用 組 成 物 は 、 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 を 研 磨 す る 用 途 で 使 用 さ れ る
。 換 言 す れ ば 、 研 磨 製 品 と し て の 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 を 得 る べ く 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 の 半
製 品 を 研 磨 す る 用 途 で 使 用 さ れ る 。 本 実 施 形 態 に 係 る 研 磨 用 組 成 物 は 、 磁 気 デ ィ ス ク 用 基
板 の 加 工 途 中 に 一 般 的 に 実 施 さ れ る 複 数 の 研 磨 工 程 の う ち の 最 終 の 研 磨 工 程 （ 仕 上 げ 研 磨
工 程 ） で 用 い ら れ る こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 研 磨 用 組 成 物 中 の 砥 粒 は 、 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 を 機 械 的 に 研 磨 す る 役 割 を 担 い 、 研 磨 用
組 成 物 に よ る 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 の 研 磨 速 度 の 向 上 に 寄 与 す る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 研 磨 用 組 成 物 に 含 ま れ る 砥 粒 は 、 コ ロ イ ダ ル シ リ カ 、 フ ュ ー ム ド シ リ カ 、 沈 降 性 シ リ カ
の よ う な シ リ カ で あ っ て も よ い し 、 ジ ル コ ニ ア 、 ア ル ミ ナ 、 セ リ ア 及 び チ タ ニ ア の よ う な
シ リ カ 以 外 で あ っ て も よ い 。 た だ し 、 研 磨 用 組 成 物 に 含 ま れ る 砥 粒 は 好 ま し く は シ リ カ で
あ り 、 特 に 好 ま し く は コ ロ イ ダ ル シ リ カ で あ る 。 研 磨 用 組 成 物 に 含 ま れ る 砥 粒 が シ リ カ で
あ る 場 合 、 さ ら に 言 え ば コ ロ イ ダ ル シ リ カ で あ る 場 合 に は 、 研 磨 用 組 成 物 を 用 い て 磁 気 デ
ィ ス ク 用 基 板 を 研 磨 し た と き に 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 の 表 面 に 発 生 す る ス ク ラ ッ チ が 低 減 さ
れ る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 研 磨 用 組 成 物 に 含 ま れ る 砥 粒 の 平 均 粒 子 径 が ０ ． ０ ０ ５ μ ｍ よ り も 小 さ い 場 合 、 さ ら に
言 え ば ０ ． ０ １ μ ｍ よ り も 小 さ い 場 合 に は 、 研 磨 用 組 成 物 に よ る 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 の 研
磨 速 度 は あ ま り 向 上 し な い 。 ま た 、 研 磨 抵 抗 が 大 き く な り す ぎ て 研 磨 機 の 振 動 を 招 く 虞 も
あ る 。 従 っ て 、 研 磨 速 度 の 向 上 及 び 研 磨 機 の 振 動 低 減 の た め に は 、 研 磨 用 組 成 物 に 含 ま れ
る 砥 粒 の 平 均 粒 子 径 は ０ ． ０ ０ ５ μ ｍ 以 上 で あ る こ と が 好 ま し く 、 よ り 好 ま し く は ０ ． ０
１ μ ｍ 以 上 で あ る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 一 方 、 研 磨 用 組 成 物 に 含 ま れ る 砥 粒 の 平 均 粒 子 径 が １ μ ｍ よ り も 大 き い 場 合 に は 、 研 磨
用 組 成 物 を 用 い て 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 を 研 磨 し た と き に 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 の 表 面 に 発 生
す る ス ク ラ ッ チ が 増 加 し た り 、 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 の 表 面 粗 度 が 増 大 し た り す る 虞 が す る
。 従 っ て 、 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 の 表 面 品 質 の 維 持 の た め に は 、 研 磨 用 組 成 物 に 含 ま れ る 砥
粒 の 平 均 粒 子 径 は １ μ ｍ 以 下 で あ る こ と が 好 ま し い 。 砥 粒 の 平 均 粒 子 径 は 、 Ｂ Ｅ Ｔ 法 に よ
り 測 定 さ れ る 砥 粒 の 比 表 面 積 か ら 算 出 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 特 に 、 研 磨 用 組 成 物 に 含 ま れ る 砥 粒 が コ ロ イ ダ ル シ リ カ で あ る 場 合 、 砥 粒 と し て 研 磨 用
組 成 物 に 含 ま れ る コ ロ イ ダ ル シ リ カ の 平 均 粒 子 径 に 関 し て 以 下 の こ と が 言 え る 。 す な わ ち
、 砥 粒 と し て 研 磨 用 組 成 物 に 含 ま れ る コ ロ イ ダ ル シ リ カ の 平 均 粒 子 径 が ０ ． ２ μ ｍ よ り も
大 き い 場 合 、 さ ら に 言 え ば ０ ． ０ ８ μ ｍ よ り も 大 き い 場 合 に は 、 研 磨 用 組 成 物 中 に コ ロ イ
ダ ル シ リ カ の 沈 殿 が 発 生 し や す く な る 虞 が あ る 。 ま た 、 研 磨 用 組 成 物 を 用 い て 磁 気 デ ィ ス
ク 用 基 板 を 研 磨 し た と き に 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 の 表 面 に 発 生 す る ス ク ラ ッ チ が 増 加 し た り
、 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 の 表 面 粗 度 が 増 大 し た り す る 虞 も あ る 。 従 っ て 、 コ ロ イ ダ ル シ リ カ
の 沈 殿 防 止 及 び 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 の 更 な る 表 面 品 質 の 向 上 の た め に は 、 砥 粒 と し て 研 磨
用 組 成 物 に 含 ま れ る コ ロ イ ダ ル シ リ カ の 平 均 粒 子 径 は ０ ． ２ μ ｍ 以 下 で あ る こ と が 好 ま し
く 、 よ り 好 ま し く は ０ ． ０ ８ μ ｍ 以 下 で あ る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 研 磨 用 組 成 物 中 の 砥 粒 の 含 有 量 が ０ ． ０ １ 質 量 ％ よ り も 少 な い 場 合 、 さ ら に 言 え ば ０ ．
１ 質 量 ％ よ り も 少 な い 場 合 、 も っ と 言 え ば １ 質 量 ％ よ り も 少 な い 場 合 に は 、 研 磨 用 組 成 物
に よ る 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 の 研 磨 速 度 は あ ま り 向 上 し な い 。 ま た 、 研 磨 抵 抗 が 大 き く な り
す ぎ て 研 磨 機 の 振 動 を 招 く 虞 も あ る 。 従 っ て 、 研 磨 速 度 の 向 上 及 び 研 磨 機 の 振 動 低 減 の た
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め に は 、 研 磨 用 組 成 物 中 の 砥 粒 の 含 有 量 は ０ ． ０ １ 質 量 ％ 以 上 で あ る こ と が 好 ま し く 、 よ
り 好 ま し く は ０ ． １ 質 量 ％ 以 上 、 最 も 好 ま し く は １ 質 量 ％ 以 上 で あ る 。 一 方 、 研 磨 用 組 成
物 中 の 砥 粒 の 含 有 量 が ４ ０ 質 量 ％ よ り も 多 い 場 合 、 さ ら に 言 え ば ２ ０ 質 量 ％ よ り も 多 い 場
合 、 も っ と 言 え ば １ ０ 質 量 ％ よ り も 多 い 場 合 に は 、 砥 粒 の 凝 集 が 起 こ り や す く な っ て 研 磨
用 組 成 物 中 に 沈 殿 が 発 生 し や す く な る 虞 が あ る 。 従 っ て 、 砥 粒 の 沈 殿 防 止 の た め に は 、 研
磨 用 組 成 物 中 の 砥 粒 の 含 有 量 は ４ ０ 質 量 ％ 以 下 で あ る こ と が 好 ま し く 、 よ り 好 ま し く は ２
０ 質 量 ％ 以 下 、 最 も 好 ま し く は １ ０ 質 量 ％ 以 下 で あ る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 研 磨 用 組 成 物 中 の 酸 は 、 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 を 化 学 的 に 研 磨 す る 役 割 を 担 い 、 研 磨 用 組
成 物 に よ る 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 の 研 磨 速 度 の 向 上 に 寄 与 す る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 研 磨 用 組 成 物 に 含 ま れ る 酸 は 有 機 酸 で あ っ て も よ く 、 具 体 的 に は 炭 素 数 が １ ～ １ ０ の 有
機 カ ル ボ ン 酸 、 有 機 ホ ス ホ ン 酸 又 は 有 機 ス ル ホ ン 酸 で あ っ て も よ い 。 よ り 具 体 的 に は 、 研
磨 用 組 成 物 に 含 ま れ る 酸 は 、 ク エ ン 酸 、 マ レ イ ン 酸 、 リ ン ゴ 酸 、 グ リ コ ー ル 酸 、 コ ハ ク 酸
、 イ タ コ ン 酸 、 マ ロ ン 酸 、 イ ミ ノ 二 酢 酸 、 グ ル コ ン 酸 、 乳 酸 、 マ ン デ ル 酸 、 酒 石 酸 、 ク ロ
ト ン 酸 、 ニ コ チ ン 酸 、 酢 酸 、 ア ジ ピ ン 酸 、 ギ 酸 、 シ ュ ウ 酸 、 メ チ ル ア シ ッ ド ホ ス フ ェ ー ト
、 エ チ ル ア シ ッ ド ホ ス フ ェ ー ト 、 エ チ ル グ リ コ ー ル ア シ ッ ド ホ ス フ ェ ー ト 、 イ ソ プ ロ ピ ル
ア シ ッ ド ホ ス フ ェ ー ト 、 フ ィ チ ン 酸 、 １ － ヒ ド ロ キ シ エ チ リ デ ン － １ ， １ － ジ ホ ス ホ ン 酸
（ 略 称 Ｈ Ｅ Ｄ Ｐ ） 又 は メ タ ン ス ル ホ ン 酸 で あ っ て も よ い 。 そ の 中 で も 、 ク エ ン 酸 、 マ レ イ
ン 酸 、 リ ン ゴ 酸 、 コ ハ ク 酸 、 マ ロ ン 酸 、 メ チ ル ア シ ッ ド ホ ス フ ェ ー ト 又 は Ｈ Ｅ Ｄ Ｐ が 好 ま
し く 、 マ レ イ ン 酸 又 は マ ロ ン 酸 が 特 に 好 ま し い 。 研 磨 用 組 成 物 に 含 ま れ る 酸 が ク エ ン 酸 、
マ レ イ ン 酸 、 リ ン ゴ 酸 、 コ ハ ク 酸 、 マ ロ ン 酸 、 メ チ ル ア シ ッ ド ホ ス フ ェ ー ト 又 は Ｈ Ｅ Ｄ Ｐ
で あ る 場 合 に は 、 研 磨 用 組 成 物 に よ る 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 の 研 磨 速 度 が 大 き く 向 上 し 、 そ
の 中 で も マ レ イ ン 酸 又 は マ ロ ン 酸 で あ る 場 合 に は 、 研 磨 用 組 成 物 に よ る 磁 気 デ ィ ス ク 用 基
板 の 研 磨 速 度 が 特 に 大 き く 向 上 す る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 ま た 研 磨 用 組 成 物 に 含 ま れ る 酸 は 無 機 酸 で あ っ て も よ く 、 具 体 的 に は 、 オ ル ト リ ン 酸 、
ピ ロ リ ン 酸 、 ポ リ リ ン 酸 、 メ タ リ ン 酸 、 ヘ キ サ メ タ リ ン 酸 の よ う な リ ン 酸 で あ っ て も よ い
し 、 ホ ス ホ ン 酸 、 ス ル ホ ン 酸 又 は 硫 酸 で あ っ て も よ い 。 そ の 中 で も 、 オ ル ト リ ン 酸 又 は ポ
リ リ ン 酸 が 好 ま し い 。 研 磨 用 組 成 物 に 含 ま れ る 酸 が オ ル ト リ ン 酸 又 は ポ リ リ ン 酸 で あ る 場
合 に は 、 研 磨 用 組 成 物 に よ る 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 の 研 磨 速 度 が 大 き く 向 上 す る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 研 磨 用 組 成 物 中 の 酸 の 含 有 量 が ０ ． ０ １ 質 量 ％ よ り も 少 な い 場 合 、 さ ら に 言 え ば ０ ． １
質 量 ％ よ り も 少 な い 場 合 に は 、 研 磨 用 組 成 物 に よ る 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 の 研 磨 速 度 が あ ま
り 向 上 し な い 。 従 っ て 、 研 磨 速 度 の 向 上 の た め に は 、 研 磨 用 組 成 物 中 の 酸 の 含 有 量 は ０ ．
０ １ 質 量 ％ 以 上 で あ る こ と が 好 ま し く 、 よ り 好 ま し く は ０ ． １ 質 量 ％ 以 上 で あ る 。 一 方 、
研 磨 用 組 成 物 中 の 酸 の 含 有 量 が ４ ０ 質 量 ％ よ り も 多 い 場 合 、 さ ら に 言 え ば ２ ０ 質 量 ％ よ り
も 多 い 場 合 に は 、 研 磨 用 組 成 物 の 腐 食 作 用 が 強 く な り す ぎ る 虞 が あ る 。 そ の 結 果 、 研 磨 用
組 成 物 を 用 い て 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 を 研 磨 し た と き に 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 の 表 面 に 面 荒 れ
が 生 じ た り 、 研 磨 機 が 腐 食 し や す く な っ た り す る 虞 が あ る 。 従 っ て 、 腐 食 作 用 の 適 正 化 の
た め に は 、 研 磨 用 組 成 物 中 の 酸 の 含 有 量 は ４ ０ 質 量 ％ 以 下 で あ る こ と が 好 ま し く 、 よ り 好
ま し く は ２ ０ 質 量 ％ 以 下 で あ る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 研 磨 用 組 成 物 中 の 酸 化 剤 は 、 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 の 表 面 を 酸 化 す る 作 用 を 有 す る 。 酸 化
剤 に よ っ て 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 の 表 面 が 酸 化 さ れ る と 、 砥 粒 に よ る 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 の
機 械 的 な 研 磨 が 促 進 さ れ 、 そ の 結 果 、 研 磨 用 組 成 物 に よ る 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 の 研 磨 速 度
が 向 上 す る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 研 磨 用 組 成 物 に 含 ま れ る 酸 化 剤 は 、 研 磨 用 組 成 物 に よ る 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 の 研 磨 速 度
の 向 上 及 び 研 磨 用 組 成 物 の 安 定 性 の 向 上 の た め に は 、 過 酸 化 水 素 で あ る こ と が 好 ま し い 。
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【 ０ ０ ２ ０ 】
　 研 磨 用 組 成 物 中 の 酸 化 剤 の 含 有 量 が ０ ． １ 質 量 ％ よ り も 少 な い 場 合 、 さ ら に 言 え ば ０ ．
３ 質 量 ％ よ り も 少 な い 場 合 に は 、 研 磨 用 組 成 物 に よ る 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 の 研 磨 速 度 が あ
ま り 向 上 し な い 。 従 っ て 、 研 磨 速 度 の 向 上 の た め に は 、 研 磨 用 組 成 物 中 の 酸 化 剤 の 含 有 量
は ０ ． １ 質 量 ％ 以 上 で あ る こ と が 好 ま し く 、 よ り 好 ま し く は ０ ． ３ 質 量 ％ 以 上 で あ る 。 一
方 、 研 磨 用 組 成 物 中 の 酸 化 剤 の 含 有 量 が ５ 質 量 ％ よ り も 多 い 場 合 、 さ ら に 言 え ば １ 質 量 ％
よ り も 多 い 場 合 に は 、 研 磨 用 組 成 物 を 用 い て 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 を 研 磨 し た と き に 磁 気 デ
ィ ス ク 用 基 板 の 表 面 に 面 荒 れ が 生 じ る 虞 が あ る 。 従 っ て 、 面 荒 れ 防 止 の た め に は 、 研 磨 用
組 成 物 中 の 酸 化 剤 の 含 有 量 は ５ 質 量 ％ 以 下 で あ る こ と が 好 ま し く 、 よ り 好 ま し く は １ 質 量
％ 以 下 で あ る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 研 磨 用 組 成 物 中 の ア ゾ ー ル 類 及 び そ の 誘 導 体 か ら 選 ば れ る 化 合 物 は 、 研 磨 用 組 成 物 を 用
い て 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 を 研 磨 し た と き に 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 の 表 面 に 発 生 す る ス ク ラ ッ
チ を 低 減 す る 作 用 を 有 す る 。 こ の 作 用 は 、 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 の 表 面 に ア ゾ ー ル 類 及 び そ
の 誘 導 体 か ら 選 ば れ る 化 合 物 に よ る 保 護 膜 が 形 成 さ れ る こ と に よ る も の と 推 測 さ れ る 。 な
お 、 ア ゾ ー ル 誘 導 体 は 、 例 え ば 、 ア ゾ ー ル 類 の 分 子 内 の 炭 素 原 子 又 は 窒 素 原 子 に 結 合 し て
い る 水 素 原 子 が 他 の 原 子 団 で 置 き 換 え ら れ た も の で あ る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 研 磨 用 組 成 物 に 含 ま れ る ア ゾ ー ル 類 及 び そ の 誘 導 体 か ら 選 ば れ る 化 合 物 は 、 ジ ア ゾ ー ル
類 、 ト リ ア ゾ ー ル 類 、 テ ト ラ ゾ ー ル 類 及 び そ れ ら の 誘 導 体 か ら 選 ば れ る 化 合 物 で あ っ て も
よ い 。 よ り 具 体 的 に は 、 研 磨 用 組 成 物 に 含 ま れ る ア ゾ ー ル 類 及 び そ の 誘 導 体 か ら 選 ば れ る
化 合 物 は 、 ベ ン ゾ ト リ ア ゾ ー ル 、 ト リ ル ト リ ア ゾ ー ル 、 ５ － ア ミ ノ － １ Ｈ － テ ト ラ ゾ ー ル
、 ジ メ チ ル ピ ラ ゾ ー ル 及 び そ れ ら の 誘 導 体 か ら 選 ば れ る 化 合 物 で あ っ て も よ い 。 そ の 中 で
も 、 研 磨 用 組 成 物 に 含 ま れ る ア ゾ ー ル 類 及 び そ の 誘 導 体 か ら 選 ば れ る 化 合 物 は 、 ベ ン ゾ ト
リ ア ゾ ー ル で あ る こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 研 磨 用 組 成 物 中 の ア ゾ ー ル 類 及 び そ の 誘 導 体 か ら 選 ば れ る 化 合 物 の 含 有 量 が ０ ． ０ ０ ５
質 量 ％ よ り も 少 な い 場 合 、 さ ら に 言 え ば ０ ． ０ １ 質 量 ％ よ り も 少 な い 場 合 に は 、 研 磨 用 組
成 物 を 用 い て 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 を 研 磨 し た と き に 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 の 表 面 に 発 生 す る
ス ク ラ ッ チ が あ ま り 低 減 さ れ な い 。 従 っ て 、 ス ク ラ ッ チ の 低 減 の た め に は 、 研 磨 用 組 成 物
中 の ア ゾ ー ル 類 及 び そ の 誘 導 体 か ら 選 ば れ る 化 合 物 の 含 有 量 は ０ ． ０ ０ ５ 質 量 ％ 以 上 で あ
る こ と が 好 ま し く 、 よ り 好 ま し く は ０ ． ０ １ 質 量 ％ 以 上 で あ る 。 一 方 、 研 磨 用 組 成 物 中 の
ア ゾ ー ル 類 及 び そ の 誘 導 体 か ら 選 ば れ る 化 合 物 の 含 有 量 が １ 質 量 ％ よ り も 多 い 場 合 、 さ ら
に 言 え ば ０ ． ５ 質 量 ％ よ り も 多 い 場 合 に は 、 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 の 表 面 に 形 成 さ れ る ア ゾ
ー ル 類 及 び そ の 誘 導 体 か ら 選 ば れ る 化 合 物 に よ る 保 護 膜 に よ っ て 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 の 研
磨 が 抑 制 さ れ る 虞 が あ る 。 そ し て そ の 結 果 、 研 磨 用 組 成 物 に よ る 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 の 研
磨 速 度 が 低 下 す る 虞 が あ る 。 従 っ て 、 研 磨 速 度 の 低 下 防 止 の た め に は 、 研 磨 用 組 成 物 中 の
ア ゾ ー ル 類 及 び そ の 誘 導 体 か ら 選 ば れ る 化 合 物 の 含 有 量 は １ 質 量 ％ 以 下 で あ る こ と が 好 ま
し く 、 よ り 好 ま し く は ０ ． ５ 質 量 ％ 以 下 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 本 実 施 形 態 に よ れ ば 以 下 の 利 点 が 得 ら れ る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 本 実 施 形 態 の 研 磨 用 組 成 物 に は 、 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 の 表 面 に 発 生 す る ス ク ラ ッ チ を 低
減 す る 作 用 を 有 す る ア ゾ ー ル 類 及 び そ の 誘 導 体 か ら 選 ば れ る 化 合 物 が 含 ま れ て い る た め 、
こ の 研 磨 用 組 成 物 に よ れ ば 、 研 磨 用 組 成 物 を 用 い て 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 を 研 磨 し た と き に
磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 の 表 面 に 発 生 す る ス ク ラ ッ チ を 低 減 す る こ と が で き る 。 ま た 、 本 実 施
形 態 の 研 磨 用 組 成 物 に は 、 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 を 機 械 的 に 研 磨 す る 役 割 を 担 う 砥 粒 と 、 磁
気 デ ィ ス ク 用 基 板 を 化 学 的 に 研 磨 す る 役 割 を 担 う 酸 が 含 ま れ て い る た め 、 こ の 研 磨 用 組 成
物 に よ れ ば 、 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 を 高 い 研 磨 速 度 で 研 磨 す る こ と が で き る 。 よ っ て 、 本 実
施 形 態 に よ れ ば 、 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 を 研 磨 す る 用 途 で の 使 用 に 適 し た 研 磨 用 組 成 物 を 提
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供 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 前 記 実 施 形 態 は 次 の よ う に 変 更 さ れ て も よ い 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 前 記 実 施 形 態 の 研 磨 用 組 成 物 に は 、 ナ ト リ ウ ム 塩 、 カ リ ウ ム 塩 及 び ア ン モ ニ ウ ム 塩 か ら
選 ば れ る 化 合 物 を 添 加 し て も よ い 。 そ の 中 で も 、 好 ま し く は カ リ ウ ム 塩 で あ る 。 研 磨 用 組
成 物 に 添 加 さ れ る ナ ト リ ウ ム 塩 、 カ リ ウ ム 塩 及 び ア ン モ ニ ウ ム 塩 か ら 選 ば れ る 化 合 物 は 、
ク エ ン 酸 、 マ レ イ ン 酸 、 リ ン ゴ 酸 、 グ リ コ ー ル 酸 、 コ ハ ク 酸 、 イ タ コ ン 酸 、 マ ロ ン 酸 、 グ
ル コ ン 酸 、 乳 酸 、 マ ン デ ル 酸 、 酒 石 酸 、 ク ロ ト ン 酸 、 ニ コ チ ン 酸 、 酢 酸 、 ア ジ ピ ン 酸 、 ギ
酸 、 シ ュ ウ 酸 、 メ チ ル ア シ ッ ド ホ ス フ ェ ー ト 、 エ チ ル ア シ ッ ド ホ ス フ ェ ー ト 、 エ チ ル グ リ
コ ー ル ア シ ッ ド ホ ス フ ェ ー ト 、 イ ソ プ ロ ピ ル ア シ ッ ド ホ ス フ ェ ー ト 、 フ ィ チ ン 酸 、 Ｈ Ｅ Ｄ
Ｐ 、 メ タ ン ス ル ホ ン 酸 な ど の 有 機 酸 の 塩 で あ っ て も よ い し 、 オ ル ト リ ン 酸 、 ピ ロ リ ン 酸 、
ポ リ リ ン 酸 、 メ タ リ ン 酸 、 ヘ キ サ メ タ リ ン 酸 、 ホ ス ホ ン 酸 、 ス ル ホ ン 酸 、 硫 酸 な ど の 無 機
酸 の 塩 で あ っ て も よ い 。 そ の 中 で も 、 研 磨 用 組 成 物 に 添 加 さ れ る ナ ト リ ウ ム 塩 、 カ リ ウ ム
塩 及 び ア ン モ ニ ウ ム 塩 か ら 選 ば れ る 化 合 物 は 、 リ ン 酸 塩 、 ホ ス ホ ン 酸 塩 又 は ク エ ン 酸 塩 で
あ る こ と が 好 ま し く 、 特 に 好 ま し く は リ ン 酸 水 素 二 カ リ ウ ム の よ う な リ ン 酸 塩 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 ナ ト リ ウ ム 塩 、 カ リ ウ ム 塩 及 び ア ン モ ニ ウ ム 塩 か ら 選 ば れ る 化 合 物 を 研 磨 用 組 成 物 に 添
加 す る と 、 研 磨 用 組 成 物 を 用 い て 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 を 研 磨 し た と き に 磁 気 デ ィ ス ク 用 基
板 の 表 面 に 発 生 す る ス ク ラ ッ チ が 低 減 さ れ る 。 こ れ は 、 塩 の 添 加 に よ り 、 研 磨 用 組 成 物 の
ｐ Ｈ が 上 昇 す る こ と 及 び 緩 衝 作 用 が 向 上 す る こ と に よ る も の と 推 測 さ れ る 。 ま た 、 リ ン 酸
塩 の 場 合 に は 、 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 の 表 面 に リ ン 酸 塩 に よ る 保 護 膜 が 形 成 さ れ る こ と も そ
の 理 由 と 推 測 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 研 磨 用 組 成 物 中 の ナ ト リ ウ ム 塩 、 カ リ ウ ム 塩 及 び ア ン モ ニ ウ ム 塩 か ら 選 ば れ る 化 合 物 の
含 有 量 が ０ ． ０ １ 質 量 ％ よ り も 少 な い 場 合 、 さ ら に 言 え ば ０ ． １ 質 量 ％ よ り も 少 な い 場 合
に は 、 研 磨 用 組 成 物 を 用 い て 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 を 研 磨 し た と き に 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 の
表 面 に 発 生 す る ス ク ラ ッ チ が あ ま り 低 減 さ れ な い 。 従 っ て 、 ス ク ラ ッ チ の 低 減 の た め に は
、 研 磨 用 組 成 物 中 の ナ ト リ ウ ム 塩 、 カ リ ウ ム 塩 及 び ア ン モ ニ ウ ム 塩 か ら 選 ば れ る 化 合 物 の
含 有 量 は ０ ． ０ １ 質 量 ％ 以 上 で あ る こ と が 好 ま し く 、 よ り 好 ま し く は ０ ． １ 質 量 ％ 以 上 で
あ る 。 一 方 、 研 磨 用 組 成 物 中 の ナ ト リ ウ ム 塩 、 カ リ ウ ム 塩 及 び ア ン モ ニ ウ ム 塩 か ら 選 ば れ
る 化 合 物 の 含 有 量 が ３ ０ 質 量 ％ よ り も 多 い 場 合 、 さ ら に 言 え ば １ ０ 質 量 ％ よ り も 多 い 場 合
に は 、 研 磨 用 組 成 物 の 安 定 性 が 低 下 す る 虞 が あ る 。 従 っ て 、 研 磨 用 組 成 物 の 安 定 性 の 低 下
を 防 止 す る た め に は 、 研 磨 用 組 成 物 中 の ナ ト リ ウ ム 塩 、 カ リ ウ ム 塩 及 び ア ン モ ニ ウ ム 塩 か
ら 選 ば れ る 化 合 物 の 含 有 量 は ３ ０ 質 量 ％ 以 下 で あ る こ と が 好 ま し く 、 よ り 好 ま し く は １ ０
質 量 ％ 以 下 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 前 記 実 施 形 態 の 研 磨 用 組 成 物 に は 二 種 類 以 上 の 砥 粒 が 含 有 さ れ て い て も よ い 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 前 記 実 施 形 態 の 研 磨 用 組 成 物 に は 二 種 類 以 上 の 酸 が 含 有 さ れ て い て も よ い 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 前 記 実 施 形 態 の 研 磨 用 組 成 物 に は 二 種 類 以 上 の ア ゾ ー ル 類 及 び そ の 誘 導 体 か ら 選 ば れ る
化 合 物 が 含 有 さ れ て い て も よ い 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 前 記 実 施 形 態 の 研 磨 用 組 成 物 に は 必 要 に 応 じ て 防 黴 剤 、 防 食 剤 、 消 泡 剤 、 キ レ ー ト 剤 等
を 添 加 し て も よ い 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 前 記 実 施 形 態 の 研 磨 用 組 成 物 は 研 磨 用 組 成 物 の 原 液 を 水 で 希 釈 す る こ と に よ っ て 調 製 さ
れ て も よ い 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
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　 次 に 、 本 発 明 の 実 施 例 及 び 比 較 例 を 説 明 す る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 コ ロ イ ダ ル シ リ カ 、 酸 、 酸 化 剤 、 ア ゾ ー ル 類 及 び そ の 誘 導 体 か ら 選 ば れ る 化 合 物 、 カ リ
ウ ム 塩 、 並 び に 水 を 適 宜 に 混 合 す る こ と に よ り 実 施 例 １ ～ ２ ５ 及 び 比 較 例 １ ～ １ ８ の 研 磨
用 組 成 物 を 調 製 し た 。 実 施 例 １ ～ ２ ５ 及 び 比 較 例 １ ～ １ ８ の 研 磨 用 組 成 物 中 の コ ロ イ ダ ル
シ リ カ 、 酸 、 酸 化 剤 、 ア ゾ ー ル 類 及 び そ の 誘 導 体 か ら 選 ば れ る 化 合 物 、 並 び に カ リ ウ ム 塩
の 詳 細 は 表 １ ～ ３ に 示 す と お り で あ る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 表 １ ～ ３ の “ 研 磨 速 度 ” 欄 に は 、 実 施 例 １ ～ ２ ５ 及 び 比 較 例 １ ～ １ ８ の 各 研 磨 用 組 成 物
を 用 い て 、 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 を 下 記 研 磨 条 件 で 研 磨 し た と き に 、 下 記 計 算 式 に よ り 求 め
ら れ る 研 磨 速 度 に つ い て 評 価 し た 結 果 を 示 す 。 “ 研 磨 速 度 ” 欄 中 、 １ （ 優 ） は 研 磨 速 度 が
０ ． １ μ ｍ ／ 分 以 上 で あ っ た こ と を 示 し 、 ２ （ 良 ） は ０ ． ０ ７ μ ｍ ／ 分 以 上 ０ ． １ μ ｍ ／
分 未 満 、 ３ （ や や 不 良 ） は ０ ． ０ ４ μ ｍ ／ 分 以 上 ０ ． ０ ７ μ ｍ ／ 分 未 満 、 ４ （ 不 良 ） は ０
． ０ ４ μ ｍ ／ 分 未 満 で あ っ た こ と を 示 す 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 研 磨 条 件
　 　 研 磨 対 象 物 ： 　 ニ ッ ケ ル リ ン 無 電 解 メ ッ キ 層 を 備 え 、 表 面 粗 さ Ｒ ａ の 値 が ６ Å で あ る
直 径 約 ９ ５ ｍ ｍ （ ３ ． ５ イ ン チ ） の 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 １ ０ 枚
　 　 研 磨 機 ： 　 ス ピ ー ド フ ァ ム （ 株 ） の 両 面 研 磨 機 “ Ｓ Ｆ Ｄ Ｌ － ９ Ｂ ”
　 　 研 磨 パ ッ ド ： 　 Ｆ Ｉ Ｌ Ｗ Ｅ Ｌ （ 株 ） の “ Ｆ Ｊ Ｍ － ０ １ ”
　 　 研 磨 荷 重 ： 　 ７ ． ８ ｋ Ｐ ａ （ ８ ０ ｇ ／ ｃ ｍ ２ ）
　 　 下 定 盤 回 転 数 ： 　 ３ ０ ｒ ｐ ｍ
　 　 研 磨 用 組 成 物 の 供 給 速 度 ： 　 ４ ０ ｍ Ｌ ／ 分
　 　 研 磨 時 間 ： 　 ８ 分 間
　 計 算 式
　 　 研 磨 速 度 ［ μ ｍ ／ 分 ］ ＝ 研 磨 に よ る 基 板 の 重 量 減 少 量 ［ ｇ ］ ／ （ 基 板 面 積 ［ ｃ ｍ ２ ］
× ニ ッ ケ ル リ ン メ ッ キ の 密 度 ［ ｇ ／ ｃ ｍ ３ ］ × 研 磨 時 間 ［ 分 ］ ） × １ ０ ４

　 表 １ ～ ３ の “ ス ク ラ ッ チ ” 欄 に は 、 実 施 例 １ ～ ２ ５ 及 び 比 較 例 １ ～ １ ８ の 各 研 磨 用 組 成
物 を 用 い て 上 記 研 磨 条 件 で 研 磨 し た 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 に お い て 計 測 さ れ る ス ク ラ ッ チ の
個 数 に つ い て 評 価 し た 結 果 を 示 す 。 “ ス ク ラ ッ チ ” 欄 中 、 １ （ 優 ） は 、 VISION PSYTEC社
の “ MicroMax VMX2100” を 用 い て 計 測 さ れ る ス ク ラ ッ チ の 個 数 が ２ ０ 未 満 で あ っ た こ と を
示 し 、 ２ （ 良 ） は ２ ０ 以 上 ４ ０ 未 満 、 ３ （ や や 不 良 ） は ４ ０ 以 上 ６ ０ 未 満 、 ４ （ 不 良 ） は
６ ０ 以 上 で あ っ た こ と を 示 す 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
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【 表 １ 】
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10

20

30

40

(8) JP 2007-92064 A 2007.4.12



【 表 ２ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【 ０ ０ ４ １ 】
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【 表 ３ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 表 １ ～ ３ に 示 す よ う に 、 実 施 例 １ ～ ２ ５ の 研 磨 用 組 成 物 で は 研 磨 速 度 及 び ス ク ラ ッ チ に
関 し て 実 用 上 満 足 で き る 結 果 が 得 ら れ た 。 そ れ に 対 し 、 比 較 例 １ ～ １ ８ で は 研 磨 速 度 及 び
ス ク ラ ッ チ の い ず れ か に 関 し て 実 用 上 満 足 で き る 結 果 が 得 ら れ な か っ た 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 次 に 、 前 記 実 施 形 態 か ら 把 握 で き る 技 術 的 思 想 に つ い て 以 下 に 記 載 す る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 ・ 　 研 磨 用 組 成 物 中 の 前 記 ア ゾ ー ル 類 及 び そ の 誘 導 体 か ら 選 ば れ る 化 合 物 の 含 有 量 が ０
． ０ ０ ５ ～ １ 質 量 ％ で あ る 請 求 項 １ ～ ５ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 研 磨 用 組 成 物 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 ・ 　 前 記 砥 粒 が シ リ カ を 含 む 請 求 項 １ ～ ５ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 研 磨 用 組 成 物 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 ・ 　 前 記 砥 粒 が コ ロ イ ダ ル シ リ カ を 含 む 請 求 項 １ ～ ５ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 研 磨 用 組
成 物 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 ・ 　 前 記 砥 粒 の 平 均 粒 子 径 が ０ ． ０ ０ ５ ～ １ μ ｍ で あ る 請 求 項 １ ～ ５ の い ず れ か 一 項 に
記 載 の 研 磨 用 組 成 物 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 ・ 　 研 磨 用 組 成 物 中 の 前 記 砥 粒 の 含 有 量 が ０ ． ０ １ ～ ４ ０ 質 量 ％ で あ る 請 求 項 １ ～ ５ の
い ず れ か 一 項 に 記 載 の 研 磨 用 組 成 物 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 ・ 　 前 記 酸 が 、 ク エ ン 酸 、 マ レ イ ン 酸 、 リ ン ゴ 酸 、 グ リ コ ー ル 酸 、 コ ハ ク 酸 、 イ タ コ ン
酸 、 マ ロ ン 酸 、 イ ミ ノ 二 酢 酸 、 グ ル コ ン 酸 、 乳 酸 、 マ ン デ ル 酸 、 酒 石 酸 、 ク ロ ト ン 酸 、 ニ
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コ チ ン 酸 、 酢 酸 、 ア ジ ピ ン 酸 、 ギ 酸 、 シ ュ ウ 酸 、 メ チ ル ア シ ッ ド ホ ス フ ェ ー ト 、 エ チ ル ア
シ ッ ド ホ ス フ ェ ー ト 、 エ チ ル グ リ コ ー ル ア シ ッ ド ホ ス フ ェ ー ト 、 イ ソ プ ロ ピ ル ア シ ッ ド ホ
ス フ ェ ー ト 、 フ ィ チ ン 酸 、 １ － ヒ ド ロ キ シ エ チ リ デ ン － １ ， １ － ジ ホ ス ホ ン 酸 及 び メ タ ン
ス ル ホ ン 酸 か ら 選 ば れ る 少 な く と も 一 種 を 含 む 請 求 項 ４ に 記 載 の 研 磨 用 組 成 物 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 ・ 　 前 記 酸 が 、 ク エ ン 酸 、 マ レ イ ン 酸 、 リ ン ゴ 酸 、 コ ハ ク 酸 、 マ ロ ン 酸 、 メ チ ル ア シ ッ
ド ホ ス フ ェ ー ト 及 び １ － ヒ ド ロ キ シ エ チ リ デ ン － １ ， １ － ジ ホ ス ホ ン 酸 か ら 選 ば れ る 少 な
く と も 一 種 の 有 機 酸 を 含 む 請 求 項 ４ に 記 載 の 研 磨 用 組 成 物 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 ・ 　 前 記 酸 が マ レ イ ン 酸 及 び マ ロ ン 酸 の 少 な く と も い ず れ か 一 方 の 有 機 酸 を 含 む 請 求 項
４ に 記 載 の 研 磨 用 組 成 物 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 ・ 　 前 記 酸 が 、 オ ル ト リ ン 酸 、 ピ ロ リ ン 酸 、 ポ リ リ ン 酸 、 メ タ リ ン 酸 、 ヘ キ サ メ タ リ ン
酸 、 ホ ス ホ ン 酸 、 ス ル ホ ン 酸 及 び 硫 酸 か ら 選 ば れ る 少 な く と も 一 種 の 無 機 酸 を 含 む 請 求 項
１ ～ ３ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 研 磨 用 組 成 物 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 ・ 　 前 記 酸 が オ ル ト リ ン 酸 及 び ポ リ リ ン 酸 の 少 な く と も い ず れ か 一 方 の 無 機 酸 を 含 む 請
求 項 １ ～ ３ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 研 磨 用 組 成 物 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 ・ 　 研 磨 用 組 成 物 中 の 前 記 酸 の 含 有 量 が ０ ． ０ １ ～ ４ ０ 質 量 ％ で あ る 請 求 項 １ ～ ５ の い
ず れ か 一 項 に 記 載 の 研 磨 用 組 成 物 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 ・ 　 前 記 酸 化 剤 が 過 酸 化 水 素 で あ る 請 求 項 １ ～ ５ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 研 磨 用 組 成 物
。
【 ０ ０ ５ ５ 】
　 ・ 　 研 磨 用 組 成 物 中 の 前 記 酸 化 剤 の 含 有 量 が ０ ． １ ～ ５ 質 量 ％ で あ る 請 求 項 １ ～ ５ の い
ず れ か 一 項 に 記 載 の 研 磨 用 組 成 物 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
　 ・ 　 無 機 酸 及 び 有 機 酸 の ナ ト リ ウ ム 塩 、 カ リ ウ ム 塩 及 び ア ン モ ニ ウ ム 塩 か ら 選 ば れ る 前
記 少 な く と も 一 種 の 化 合 物 が 、 リ ン 酸 塩 、 ホ ス ホ ン 酸 塩 及 び ク エ ン 酸 塩 か ら 選 ば れ る 少 な
く と も 一 種 の 化 合 物 で あ る 請 求 項 ５ に 記 載 の 研 磨 用 組 成 物 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
　 ・ 　 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 の 研 磨 方 法 で あ っ て 、
　 請 求 項 １ ～ ５ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 研 磨 用 組 成 物 を 用 意 す る 工 程 と 、
　 前 記 研 磨 用 組 成 物 を 用 い て 磁 気 デ ィ ス ク 用 基 板 を 研 磨 す る 工 程 と
を 備 え る 方 法 。
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