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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen
Kunststoffclip (20) zur Befestigung eines Gegenstandes
(12) im Bereich einer Stirnseite (16) eines flachen Werk-
stlickes (14), mit einem Basisabschnitt (22), dessen Form
an die Stirnseite (16) angepasst ist, mit einem ersten und
einem zweiten Schenkel (24, 26), die sich von dem Basis-
abschnitt (22) erstrecken und mit dem Basisabschnitt (22)
eine U-Form bilden, und mit einem Befestigungsabschnitt
(38), der mit dem Basisabschnitt (22) verbunden und dazu
ausgelegt ist, den Gegenstand (12) an dem Clip (20) zu
befestigen, wobei die Schenkel (24, 26) elastisch gegen-
einander aufweitbar sind, um das Werkstlick (14) zwi-
schen ihren Innenseiten (30, 32) aufzunehmen, wobei der
Basisabschnitt (22) und die Schenkel (24, 26) einstlickig
aus einem ersten, relativ harten Kunststoffmaterial herge-
stellt sind und wobei an zumindest einer der Innenseiten
(30, 32) ein Antirutschabschnitt (34, 36; 60) aus einem
relativ weichen Kunststoffmaterial vorgesehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen
Kunststoffclip zur Befestigung eines Gegenstandes
im Bereich einer Stirnseite eines flachen Werkstu-
ckes, mit einem Basisabschnitt, dessen Form an die
Stirnseite angepasst ist, mit einem ersten und einem
zweiten Schenkel, die sich von dem Basisabschnitt
erstrecken und mit dem Basisabschnitt eine U-Form
bilden, und mit einem Befestigungsabschnitt, der mit
dem Basisabschnitt verbunden und dazu ausgelegt
ist, den Gegenstand an dem Clip zu befestigen, wo-
bei die Schenkel elastisch gegeneinander aufweitbar
sind.

[0002] Derartige Kunststoffclips zur sicheren Befes-
tigung von Leitungen (Rohren, elektrischen Leitun-
gen, Bowdenzigen etc.) bzw. Kabelsatzen, Ste-
ckern, Sensoren usw. an Stirnseiten bzw. Kanten von
Werkstlicken sind bekannt. Die Werkstiicke kénnen
dabei im Bereich der Stirnseite glatt ausgebildet sein,
wie es beispielsweise bei Karosserieblechen, Kunst-
stoffkanten von StoR3fangern, Abdeckungen, Rad-
laufschalen sowie Glaswerkstlicken der Fall ist.

[0003] Die bekannten Kunststoffclips weisen eine
Metallfederkralle auf, die sich bei Befestigung des
Kunststoffclips an der Oberflache des Werkstiickes
festkrallt. Diese Befestigungsart hat zum einen den
Nachteil, dass die Oberflache des Werkstiickes be-
schadigt werden kann (z. B. bei verzinkten oder la-
ckierten Blechkanten). Dies kann bereits beim Auf-
drucken oder Aufschlagen des Kunststoffclips durch
die Metallfederkralle geschehen. Hierdurch kénnen
sich Korrosionsprobleme ergeben. Zudem haben
diese bekannten Kunststoffclips den Nachteil, dass
sie sich nur relativ aufwendig demontieren lassen.
Hierbei ist es teilweise notwendig, den Kunststoffclip
zu zerstoren. Insgesamt handelt es sich um eine ver-
gleichsweise teure Befestigungslosung.

[0004] Vor diesem Hintergrund ist es die Aufgabe
der Erfindung, einen Kunststoffclip zur Befestigung
des Gegenstandes im Bereich einer Stirnseite eines
flachen Werkstlickes anzugeben, der die Oberflache
des Werkstlickes nicht beschadigt und sich ver-
gleichsweise leicht demontieren lasst. Nichtsdesto-
trotz soll ein sicherer Halt des Kunststoffclips an dem
Werkstuck realisierbar sein.

[0005] Diese Aufgabe wird durch einen Kunststoffc-
lip mit den Merkmalen des Anspruchs 1 geldst.

[0006] Hierbei sind der Basisabschnitt und die
Schenkel einstlickig aus einem ersten, relativ harten
Kunststoffmaterial hergestellt. An zumindest einer
der Innenseiten der Schenkel ist ein Antirutschab-
schnitt aus einem relativ weichen Kunststoffmaterial
vorgesehen.
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[0007] Der Antirutschabschnitt ermdglicht zum ei-
nen, dass sich der Kunststoffclip sicher an dem Werk-
stuck festlegen lasst. Zum anderen kann der Antirut-
schabschnitt dafiir sorgen, dass die Oberflache des
Werkstlickes nicht beschadigt wird. Schliefl3lich [asst
sich ein derartiger Kunststoffclip relativ leicht demon-
tieren, in der Regel ohne die Notwendigkeit, den
Kunststoffclip zu zerstoren.

[0008] Durch den hohen Reibwert des relativ wei-
chen Kunststoffmaterials, bei dem es sich vorzugs-
weise um ein thermoplastisches Elastomer (TPE)
handelt, kann ein ungewolltes Abziehen des Kunst-
stoffclips von dem Stirnseitenbereich des Werkstu-
ckes verhindert und somit der Festsitz des zu befes-
tigenden Gegenstandes gewahrleistet werden.

[0009] Die Aufgabe wird somit vollkommen geldst.

[0010] Von besonderem Vorzug ist es dabei, wenn
an den Innenseiten beider Schenkel ein Antirut-
schabschnitt vorgesehen ist.

[0011] Dies verbessert die Sicherheit der Befesti-
gung des Kunststoffclips an dem Werkstuck.

[0012] Ferner ist es vorteilhaft, wenn an der den
Schenkeln zugewandten Bodenseite des Basisab-
schnittes ebenfalls ein Antirutschabschnitt vorgese-
hen ist.

[0013] Auch hierdurch kann die Sicherheit der Be-
festigung erhéht werden, da auch zwischen der Stirn-
seite des Werkstlickes und dem Antirutschabschnitt
an der Bodenseite des Basisabschnittes eine relativ
hohe Reibung eingerichtet werden kann.

[0014] Insgesamt ist es ferner vorteilhaft, wenn der
Kunststoffclip mit dem Basisabschnitt und den
Schenkeln aus dem relativ harten Kunststoffmaterial
und dem Antirutschabschnitt aus relativ weichem
Kunststoffmaterial im Zweikomponenten-Spritzguss-
verfahren hergestellt ist.

[0015] Bei dieser Ausfiihrungsform ist der Kunst-
stoffclip mit dem Antirutschabschnitt einstlickig aus-
gebildet und Iasst sich folglich leicht handhaben und
lagern.

[0016] Ferner ergibt sich eine kostenglinstige Her-
stellung.

[0017] Dabei wird unter einem Zweikomponen-
ten-Spritzgussverfahren bevorzugt verstanden, dass
der Kunststoffclip in einem einzelnen Werkzeug her-
gestellt wird, wobei in einem ersten Arbeitsschritt das
relativ harte Kunststoffmaterial zur Bildung des Basi-
sabschnittes und des Schenkels gespritzt wird. In ei-
nem zweiten Schritt wird unter Verwendung des glei-
chen Werkzeugsitzes das zweite Kunststoffmaterial
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gespritzt, um den Antirutschabschnitt zu bilden.

[0018] Generell kann ein oben beschriebener
Kunststoffclip hinreichend sein, um einen sicheren
Sitz an der Stirnseite des Werkstiickes zu realisieren.

[0019] Besonders bevorzugt ist es jedoch, wenn an
wenigstens einem der Schenkel ein Hebel drehbar
gelagert ist, der zwischen einer Klemmposition und
einer Freigabeposition verschwenkbar ist und einen
Klemmabschnitt aufweist, der sich in der Klemmposi-
tion des Hebels in einen Bereich zwischen den
Schenkeln erstreckt und der in der Freigabeposition
aus dem Bereich zwischen den Schenkeln zurtickge-
zogen ist.

[0020] Demzufolge kann der Kunststoffclip mit dem
Hebel in der Freigabeposition relativ leicht an dem
Werkstlick montiert werden. Anschlielend kann
durch Verschwenken des Hebels in die Klemmpositi-
on erreicht werden, dass die Vorspannung der elas-
tisch aufweitbaren Schenkel weiter erhéht wird. Hier-
durch kann der Sitz des Kunststoffclips an dem Werk-
stlick nochmals verbessert werden.

[0021] Dabei ist es von besonderem Vorteil, wenn
der Schenkel, an dem der Hebel drehbar gelagert ist,
eine Ausnehmung aufweist, durch die hindurch der
Klemmabschnitt sich in den Bereich zwischen den
Schenkeln erstrecken kann.

[0022] Hierbei kann der Klemmabschnitt sich etwa
symmetrisch an dem zugeordneten Schenkel abstut-
zen, um die Klemmposition einzurichten. Hierdurch
kann der korrekte Sitz des Kunststoffclips an dem
Werkstick weiter verbessert werden.

[0023] Ferner ist es hierbei vorteilhaft, wenn der An-
tirutschabschnitt die Ausnehmung an der Innenseite
des Schenkels abdeckt, so dass der Klemmabschnitt
den Antirutschabschnitt in der Klemmposition gegen
das Werkstlck driicken kann.

[0024] Bei dieser Ausflihrungsform wird in vorteil-
hafter Weise erreicht, dass der Hebel in der Klemm-
position die Reibung zwischen dem Antirutschab-
schnitt und der Oberflache des Werkstlickes erhéhen
kann.

[0025] Generell kann bei den Ausfiihrungsformen
mit einem Hebel, der an einem der Schenkel drehbar
gelagert ist, auch erreicht werden, dass sich der
Kunststoffclip relativ leicht wieder demontieren lasst.
Dies kann erfolgen, indem der Hebel aus der Klemm-
position zurtick in die Freigabeposition verschwenkt
wird. Hierdurch wird der Sitz zwischen dem Kunst-
stoffclip und dem Werkstiick gelockert, so dass der
Kunststoffclip anschliefend relativ leicht von dem
Werkstlick entfernt werden kann, insbesondere ohne
Zerstorung des Kunststoffclips.
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[0026] Auch eine mehrfache Montage und Demon-
tage sind mdoglich.

[0027] Besonders bevorzugt ist es, wenn der Hebel
um eine Drehachse drehbar gelagert ist, die etwa pa-
rallel zu dem zugeordneten Schenkel ausgerichtet
ist.

[0028] Auf diese Weise lasst sich die Drehachse
vergleichsweise konstruktiv einfach an dem Schen-
kel einrichten, insbesondere aus spritzgusstechni-
schen Gesichtspunkten.

[0029] Ferner ist es vorteilhaft, wenn die Drehachse
quer zu einer Langsrichtung ausgerichtet ist, in der
sich die Schenkel von dem Basisabschnitt erstre-
cken.

[0030] Bei dieser Ausfuhrungsform kann der Hebel
folglich im Wesentlichen in Langsrichtung betatigt
werden, so dass sich zumindest in der Klemmpositi-
on eine relativ kompakte AufRenkontur des Kunst-
stoffclips ergibt. Mit anderen Worten kénnen Stérkon-
turen weitgehend vermieden werden, die eine Gefahr
fur ein unbeabsichtigtes Losen des Kunststoffclips
darstellen kénnten.

[0031] Gemal einer weiteren insgesamt bevorzug-
ten Ausfihrungsform ist der Befestigungsabschnitt
einstliickig mit dem Basisabschnitt und den Schen-
keln aus dem relativ harten Kunststoffmaterial ausge-
bildet.

[0032] Hierdurch kann der Befestigungsabschnitt
einstuckig in den Kunststoffclip integriert werden.

[0033] Ferner ist es vorteilhaft, wenn an dem Befes-
tigungsabschnitt ein Dampfungsabschnitt aus einem
relativ weichen Kunststoffmaterial ausgebildet ist, an
dem der Gegenstand befestigbar ist.

[0034] Bei dieser Ausfuhrungsform kann das glei-
che relativ weiche Kunststoffmaterial wie fir die Bil-
dung des Antirutschabschnittes verwendet werden.
Ferner kann der Dampfungsabschnitt bevorzugt in ei-
nem Arbeitsgang mit dem Antirutschabschnitt herge-
stellt werden, beispielsweise im oben beschriebenen
Zweikomponenten-Spritzgussverfahren.

[0035] Auf diese Weise kénnen Vibrationen von
dem Gegenstand auf den Kunststoffclip oder umge-
kehrt gedampft werden.

[0036] Ferner ist es vorteilhaft, wenn an der AuRen-
seite der Schenkel und/oder des Basisabschnittes
wenigstens eine sich radial nach auf3en erstreckende
Versteifungsrippe ausgebildet ist.

[0037] Bei dieser Ausflihrungsform kann die Festig-
keit des Kunststoffclips erhdht werden. Beispielswei-
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se kann durch die Versteifungsrippe die Elastizitat
verringert werden, mit der sich die Schenkel gegeni-
ber dem Basisabschnitt abbiegen lassen. Ferner
kann die Versteifungsrippe auch dazu dienen, den
Befestigungsabschnitt massiver bzw. grof¥flachiger
an dem Basisabschnitt zu befestigen.

[0038] Insgesamt kann mit dem Kunststoffclip je
nach Ausfihrungsform auch erreicht werden, dass
der Kunststoffclip mit Werkstiicken unterschiedlicher
Dicke verwendbar ist. Die Montage und Demontage
des Kunststoffclips kann ferner vorzugsweise ohne
Hilfswerkzeug erfolgen, wobei der Hebel sich von
Hand betatigen lasst.

[0039] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erlauternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0040] Ausflhrungsbeispiele der Erfindung sind in
der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfol-
genden Beschreibung naher erlautert. Es zeigen:

[0041] Fig.1 eine schematische Querschnittsan-
sicht eines Kunststoffclips gemaR einer ersten Aus-
fuhrungsform vor dem Befestigen an einem Werk-
stuck;

[0042] Fig. 2 den Kunststoffclip der Fig. 1 befestigt
an einem Werkstlick;

[0043] Fig.3 eine perspektivische Ansicht einer
weiteren Ausflihrungsform eines erfindungsgema-
Ren Kunststoffclips;

[0044] Fig. 4 eine Draufsicht auf den Kunststoffclip
der Fig. 3;

[0045] Fig. 5 eine Querschnittsansicht entlang der
Linie V-V der Fig. 4;

[0046] Fig. 6 eine Querschnittsansicht entlang der
Linie VI-VI der Fig. 4 mit einem Hebel in einer Freiga-
beposition; und

[0047] Fig.7 eine der Fig. 6 entsprechende Dar-
stellung mit dem Hebel in einer Klemmposition.

[0048] In Fig. 1 ist eine Befestigungsanordnung ge-
nerell mit 10 bezeichnet.

[0049] Die Befestigungsanordnung dient zum Fest-
legen eines Gegenstandes 12 an der Stirnseite 16 ei-
nes flachen Werkstlickes, wie eines Bleches, einer
Glasscheibe, einer Kunststoffkante, etc. Der Gegen-
stand 12 kann insbesondere ein langlicher Gegen-
stand sein, wie eine Leitung, ein Rohr, ein Bowden-
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zug, kann aber auch ein Kabelstrang, ein Stecker, ein
Sensor etc. sein. Der langliche Gegenstand 12 wird
bevorzugt parallel zu der Stirnseite 16 des Werkstu-
ckes 14 befestigt, ist jedoch in Fig. 1 in einer Ausrich-
tung gezeigt, die sich quer zu der Stirnseite bzw. zu
dem Werkstuick 16 erstreckt.

[0050] Zur Befestigung des Gegenstandes 12 an
dem Werkstuick 14 dient ein Kunststoffclip 20.

[0051] Der Kunststoffclip 20 weist einen Basisab-
schnitt 22 auf, dessen Form an die Stirnseite 16 des
Werkstlickes 14 angepasst ist. Von dem Basisab-
schnitt 22 erstrecken sich ein erster Schenkel 24 und
ein zweiter Schenkel 26, die gemeinsam mit dem Ba-
sisabschnitt 22 eine U-Form bilden und in einer Rich-
tung voneinander weg aufweitbar sind, wie es bei 28
gezeigt ist.

[0052] Der erste Schenkel 24 weist eine erste In-
nenseite 30 auf. Der zweite Schenkel 26 weist eine
zweite Innenseite 32 auf. Der Abstand der Schenkel
24, 26 ist so gewahlt, dass das flache Werkstlick 14
dazwischen aufgenommen werden kann, wenn die
Schenkel 24, 26 gegeneinander aufgeweitet werden.
Dabei kommen die Innenseiten 30, 32 an einer ersten
AuRenseite 34 bzw. einer zweiten Aullenseite 36 des
Werkstuckes 14 zur Anlage bzw. sind parallel dazu
ausgerichtet.

[0053] Der Kunststoffclip 20 weist ferner einen Be-
festigungsabschnitt 38 flr den Gegenstand 12 auf.
Der Befestigungsabschnitt 38 erstreckt sich von dem
Basisabschnitt 22, bevorzugt in einer Richtung ent-
gegengesetzt zu der Richtung der Erstreckung der
Schenkel 24, 26.

[0054] Der Befestigungsabschnitt 38 kann als reine
Auflageflache gebildet sein, an der ein Gegenstand
aufgelegt werden und anschlieRend durch Hilfsmittel
wie Kabelbinder oder Ahnliches befestigt werden
kann. Der Befestigungsabschnitt 38 kann jedoch bei-
spielsweise auch einen Deckelabschnitt beinhalten,
der gelenkig an dem Befestigungsabschnitt 38 bzw.
dem Basisabschnitt 22 gelagert ist. Dabei kann der
Gegenstand 12 in einer gedffneten Position des De-
ckels aufgenommen und in einer geschlossenen Po-
sition des Deckels in dem Befestigungsabschnitt 38
sicher gehalten werden.

[0055] Zur Verringerung von Vibrationen, die zwi-
schen dem Gegenstand 12 und dem Kunststoffclip
20 bzw. umgekehrt Ubertragen werden kénnen, kann
an dem Befestigungsabschnitt 38 ein Dampfungsab-
schnitt vorgesehen sein, Uber den der Gegenstand
12 an dem Kunststoffclip 20 gelagert ist.

[0056] Der Basisabschnitt 22, die Schenkel 24, 26
und der Befestigungsabschnitt 38 sind vorzugsweise
aus einem relativ harten Kunststoffmaterial herge-
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stellt und einstlckig miteinander verbunden. Das re-
lativ harte Kunststoffmaterial ist jedoch noch be-
grenzt elastisch verformbar, um die Aufweitbarkeit
der Schenkel 24, 26 zu ermoglichen. Alternativ kann
die Aufweitbarkeit auch durch eine geeignete Gestal-
tung des Basisabschnittes 22 und der Schenkel 24,
26 bzw. des Uberganges hierzwischen ausgebildet
werden.

[0057] Der Dampfungsabschnitt 40 ist aus einem re-
lativ weichen Kunststoffmaterial wie ein TPE herge-
stellt und ist elastisch relativ stark verformbar bzw.
weist eine grolRe Elastizitat auf.

[0058] An den Innenseiten 30, 32 der Schenkel 24,
26 sind ein erster Antirutschabschnitt 42 bzw. ein
zweiter Antirutschabschnitt 44 aus dem relativ wei-
chen Kunststoffmaterial (wie TPE) ausgebildet. Die
den Schenkeln 24, 26 zugewandte Bodenseite 46
des Basisabschnittes 22 weist keinen Antirutschab-
schnitt auf, kann jedoch alternativ mit einem solchen
versehen werden.

[0059] Der Kunststoffclip 20 wird in einer Einflihr-
richtung 48 (Langsrichtung) auf das Werkstick 14
aufgesetzt, wobei die Schenkel 24, 26 vorab aufge-
weitet werden. Vorzugsweise erfolgt das Befestigen
des Kunststoffclips 20 so weit, bis die Bodenseite 46
auf der Stirnseite 16 anliegt. Dieser Zustand ist in
Fig. 2 dargestellt. Dabei liegen die Antirutschab-
schnitte 42, 44 an den Aulienseiten 34, 36 des Werk-
stiickes an. Aufgrund der elastischen Riickstellkrafte
der Schenkel 24, 26 (entgegen der Aufweitrichtung
28) werden die Schenkel 24, 26 fest an die Aul3ensei-
ten 34, 36 angepresst. Durch den hohen Reibwert
der Antirutschabschnitte 42, 44 kann ein Verrutschen
bzw. ein ungewolltes Abziehen des Kunststoffclips 20
von dem Werkstiick 14 verhindert und somit ein Fest-
sitz des zu befestigenden Gegenstandes 12 gewahr-
leistet werden.

[0060] Eine Demontage des Kunststoffclips 20 ist
moglich, indem die Schenkel 24, 26 in Aufweitrich-
tung 28 aufgeweitet werden und der Kunststoffclip
anschlieBend entgegen der Einfihrrichtung 48 von
dem Werkstiick 14 abgenommen wird.

[0061] In den Fig. 3 bis Fig. 7 ist eine weitere Aus-
fuhrungsform eines erfindungsgemafen Kunststoffc-
lips 20 dargestellt. Der Kunststoffclip 20 der Fig. 3 bis
Fig. 7 entspricht hinsichtlich Aufbau und Funktions-
weise dem Kunststoffclip 20 der Fig. 1 und Fig. 2.
Gleiche Elemente sind daher mit gleichen Bezugszif-
fern versehen. Im Folgenden werden im Wesentli-
chen die Unterschiede zwischen den Ausfiihrungs-
formen erlautert.

[0062] Wie es insbesondere in den Fig. 3 sowie
Fig. 6 und Fig. 7 zu erkennen ist, weist der Kunst-
stoffclip 20 einen Hebel 50 auf, der an einem der

5/9

2010.02.11

Schenkel (dem Schenkel 26) um eine Drehachse 52
verschwenkbar gelagert ist. Die Drehachse 52 ist da-
bei mit der Flachenerstreckung des Schenkels 26
etwa parallel angeordnet und erstreckt sich in einer
Richtung quer zu der Einfuhrrichtung 48. Der Hebel
50 weist einen Betatigungsabschnitt 54 auf, der sich
von der Drehachse 52 in eine Richtung nach aulen
erstreckt. Ferner weist der Hebel 50 einen Klem-
mabschnitt 56 auf, der beispielsweise als Exzenter-
abschnitt ausgebildet sein kann und auf der entge-
gengesetzten Seite der Drehachse 52 angeordnet
ist.

[0063] Inden Fig. 3 und Fig. 6 ist der Hebel 50 in ei-
ner Freigabeposition gezeigt. In dieser erstreckt sich
der Betatigungsabschnitt 54 schrag nach oben ent-
gegen der Einfuhrrichtung 48. Der Klemmabschnitt
56 ist dabei anndhernd mit der Innenseite 32 des
Schenkels 26 ausgerichtet. Der Hebel 50 kann aus
dieser Freigabeposition in eine Klemmposition ver-
setzt werden, bei der der Betatigungsabschnitt 54
sich in Einfiihrrichtung 48 nach unten erstreckt, wie in
Fig. 7 gezeigt ist. In dieser Klemmposition erstreckt
sich der exzentrische Klemmabschnitt 56 dann nach
innen in den Raum zwischen den Schenkeln 24, 26.

[0064] An der Oberseite des Basisabschnittes 22 ist
eine Versteifungsrippe 58 ausgebildet, die sich ge-
genlber dem Basisabschnitt 22 radial nach aulen
erstreckt und vorzugsweise zumindest abschnitts-
weise mit dem Befestigungsabschnitt 38 verbunden
ist. Die Versteifungsrippe 58 dient folglich dazu, den
Befestigungsabschnitt 38 besser abzustltzen. Fer-
ner kann die Versteifungsrippe 58 auch eine Funktion
haben, um die Aufweitbarkeit der Schenkel 24, 26
einzustellen, insbesondere fur eine geringe Elastizi-
tat zu sorgen. Mit anderen Worten kann durch die
Versteifungsrippe 58 erreicht werden, dass die von
den Schenkeln 24, 26 entgegen der Aufweitrichtung
28 ausgelubte Ruckstellkraft vergroRert werden kann.
Die Versteifungsrippe 58 kann sich dabei zumindest
teilweise auch entlang der Auf3enseite der Schenkel
24, 26 erstrecken, wie es insbesondere in Fig. 4 und
Fig. 6 zu erkennen ist. Ferner kann anstelle einer ein-
zelnen Versteifungsrippe 58 auch eine Mehrzahl der-
artiger Versteifungsrippen 58 vorgesehen sein.

[0065] An der Innenseite des Kunststoffclips 20 zwi-
schen den Schenkeln 24 und 26 ist ein Antirutschab-
schnitt 60 aus einem relativ weichen Kunststoffmate-
rial ausgebildet. Der Antirutschabschnitt 60 erstreckt
sich im Wesentlichen Uber die beiden Innenseiten 30,
32 der Schenkel 24, 26 und auch an der Bodenseite
46 des Basisabschnittes 22 und weist folglich eben-
falls insgesamt eine U-Form auf, wie es insbesonde-
re in den Fig. 6 und Fig. 7 zu erkennen ist.

[0066] Wie es in Eig. 4 zu erkennen ist, ist der Be-
festigungsabschnitt 38 dazu ausgelegt, einen Ge-
genstand 12 in einer Richtung parallel zur Erstre-
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ckung der Stirnseite 16 des Werkstlickes 14 zu be-
festigen, und zwar entlang einer Befestigungsachse
62, die vorzugsweise parallel verlauft zu der Dreh-
achse 52 des Hebels.

[0067] Der Befestigungsabschnitt 38 weist einen
ersten Fligel 64 auf, der sich von dem Basisabschnitt
22 in einer Richtung entlang der Befestigungsachse
62 erstreckt. Ferner weist der Befestigungsabschnitt
38 einen zweiten Fliigel 66 auf, der sich von dem Ba-
sisabschnitt 22 in der entgegengesetzten Richtung
erstreckt. Demzufolge kann insgesamt eine grofle
Stitzflache fir einen langlichen Gegenstand bereit-
gestellt werden.

[0068] An der Unterseite der Fliigel 64, 66 kdnnen
Rippen 68 ausgebildet sein, wie es in Fig. 5 gezeigt
ist. Die Rippen 68 kdonnen dazu dienen, Befesti-
gungsmittel wie Kabelbinder oder Ahnliches in Axial-
richtung zu fixieren.

[0069] Der Kunststoffclip 20 ist im Zweikomponen-
ten-Spritzgussverfahren hergestellt. Dabei bilden der
Basisabschnitt 22, die Schenkel 24, 26 und der Be-
festigungsabschnitt 38 eine erste Komponente aus
einem relativ harten Kunststoffmaterial, die in einem
ersten Schritt gespritzt wird. Der Antirutschabschnitt
60 bildet eine zweite Komponente aus einem relativ
weichen Kunststoffmaterial und wird vorzugsweise in
einem zweiten Schritt gespritzt. Dabei ist der Antirut-
schabschnitt 60 mit dem relativ harten Kunststoffma-
terial zum einen im Bereich eines ersten Verbin-
dungsabschnittes 70 verbunden, der im Bereich der
Bodenseite 46 des Basisabschnittes 22 angeordnet
ist. Ferner ist der Antirutschabschnitt 60 mit den frei-
en Enden der Schenkel 24, 26 verbunden, und zwar
an einem zweiten Verbindungsabschnitt 72 bzw. an
einem dritten Verbindungsabschnitt 74, wie es insbe-
sondere in Fig. 6 zu sehen ist.

[0070] Der zweite Schenkel 26 weist eine Ausneh-
mung 76 auf, in der der Hebel 50 angeordnet ist, wo-
bei sich der Betatigungsabschnitt 54 aus der Ausneh-
mung 76 heraus erstreckt. Der Antirutschabschnitt 60
bedeckt die Ausnehmung 76 an der Innenseite des
zweiten Schenkels 26, derart, dass der Klem-
mabschnitt 56 von auRen an dem Antirutschabschnitt
60 anliegt.

[0071] Die Verschwenklager zum Verschwenken
des Hebels 50 um die Drehachse 52 herum koénnen,
in Richtung der Drehachse 52 gesehen, auf gegeni-
berliegenden Seiten der Ausnehmung 76 angeordnet
sein, wie es in Fig. 3 gezeigt ist.

[0072] Der Kunststoffclip 20 wird auf das Werksttick
14 in einem Zustand aufgesetzt, bei dem sich der He-
bel 50 in der Freigabeposition befindet (Eig. 6). Hier-
bei werden die Schenkel 24, 26 gegeneinander auf-
geweitet und der Kunststoffclip 20 wird auf das Werk-
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stiick 14 aufgesetzt, bis die Stirnseite 16 an dem im
Bereich der Bodenseite 46 angeordneten Antirut-
schabschnitt 60 anliegt. Durch die Rickstellkraft der
elastisch aufgeweiteten Schenkel 24, 26 wird hier-
durch bereits ein relativ sicherer Sitz des Kunststoff-
clips 20 an dem Werkstick 14 gewahrleistet.

[0073] Die Festigkeit des Sitzes kann nun noch ein-
mal deutlich gesteigert werden, indem der Hebel 50
in die in Fig. 7 gezeigte Klemmposition verschwenkt
wird. Hierbei drickt der Klemmabschnitt 56 von au-
Ren gegen den Antirutschabschnitt 60 und driickt die-
sen gegen die AuRenseite 36 des Werkstlickes 14,
und zwar im Bereich eines Andruckabschnittes 78,
der in Fig. 7 gezeigt ist.

[0074] Die Form des Hebels 50 ist so gewahlt, dass
der Betatigungsabschnitt 54 sich in der Klemmpositi-
on etwa parallel zu der AulRenseite 36 des Werkstu-
ckes 14 erstreckt und folglich nur eine geringe Stor-
kontur bildet. Ferner ist der Klemmabschnitt 56 so
ausgebildet, dass der Hebel 50 auf dem Weg zwi-
schen der Freigabeposition und der Klemmposition
kurz Uberdruckt wird, so dass sich eine sichere Lage
des Hebels 50 in der Klemmposition ergibt, der Hebel
50 sich also nicht unabsichtlich wieder in die Freiga-
beposition 16sen kann.

[0075] Dabei ist zu erkennen, dass der Andruckab-
schnitt 78 gegenulber der Drehachse 52 entgegen der
EinfUhrrichtung 48 versetzt ist.

Patentanspriiche

1. Kunststoffclip (20) zur Befestigung eines Ge-
genstandes (12) im Bereich einer Stirnseite (16) ei-
nes flachen Werkstiickes (14), mit einem Basisab-
schnitt (22), dessen Form an die Stirnseite (16) ange-
passt ist, mit einem ersten und einem zweiten Schen-
kel (24, 26), die sich von dem Basisabschnitt (22) er-
strecken und mit dem Basisabschnitt (22) eine
U-Form bilden, und mit einem Befestigungsabschnitt
(38), der mit dem Basisabschnitt (22) verbunden und
dazu ausgelegt ist, den Gegenstand (12) an dem Clip
(20) zu befestigen, wobei die Schenkel (24, 26) elas-
tisch gegeneinander aufweitbar sind, um das Werk-
stuck (14) zwischen ihren Innenseiten (30, 32) aufzu-
nehmen, wobei der Basisabschnitt (22) und die
Schenkel (24, 26) einstiickig aus einem ersten, relativ
harten Kunststoffmaterial hergestellt sind und wobei
an zumindest einer der Innenseiten (30, 32) ein Anti-
rutschabschnitt (34, 36; 60) aus einem relativ wei-
chen Kunststoffmaterial vorgesehen ist.

2. Kunststoffclip nach Anspruch 1, wobei an den
Innenseiten (30, 32) beider Schenkel (24, 26) ein An-
tirutschabschnitt (34, 36; 60) vorgesehen ist.

3. Kunststoffclip nach Anspruch 1 oder 2, wobei
an der den Schenkeln (24, 26) zugewandten Boden-
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seite (46) des Basisabschnittes (22) ein Antirut-
schabschnitt (60) vorgesehen ist.

4. Kunststoffclip nach einem der Anspriiche 1-3,
wobei der Kunststoffclip (20) mit dem Basisabschnitt
(22) und den Schenkel (24, 26) sowie dem Antirut-
schabschnitt (34, 36; 60) im Zweikomponen-
ten-Spritzgussverfahren hergestellt ist.

5. Kunststoffclip nach einem der Anspriiche 14,
wobei an wenigstens einem (26) der Schenkel (24,
26) ein Hebel (50) drehbar gelagert ist, der zwischen
einer Klemmposition und einer Freigabeposition ver-
schwenkbar ist und einen Klemmabschnitt (56) auf-
weist, der sich in der Klemmposition des Hebels (50)
in einen Bereich zwischen den Schenkeln (24, 26) er-
streckt und der in der Freigabeposition aus dem Be-
reich zwischen den Schenkeln (24, 26) zurlickgezo-
gen ist.

6. Kunststoffclip nach Anspruch 5, wobei der
Schenkel (26), an dem der Hebel (50) drehbar gela-
gert ist, eine Ausnehmung (76) aufweist, durch die
hindurch der Klemmabschnitt (56) sich in den Bereich
zwischen den Schenkeln (24, 26) erstrecken kann.

7. Kunststoffclip nach Anspruch 6, wobei der An-
tirutschabschnitt (60) die Ausnehmung (76) an der In-
nenseite (32) des Schenkels (26) abdeckt, so dass
der Klemmabschnitt (56) den Antirutschabschnitt
(60) in der Klemmposition gegen das Werkstulick (14)
drucken kann.

8. Kunststoffclip nach einem der Anspriiche 5-7,
wobei der Hebel (50) um eine Drehachse (52) dreh-
bar gelagert ist, die etwa parallel zu dem zugeordne-
ten Schenkel (26) ausgerichtet ist.

9. Kunststoffclip nach Anspruch 8, wobei die
Drehachse (52) quer zu einer Langsrichtung (48)
ausgerichtet ist, in der sich die Schenkel (24, 26) von
dem Basisabschnitt (22) erstrecken.

10. Kunststoffclip nach einem der Anspriche
1-9, wobei der Befestigungsabschnitt (38) einstiickig
mit dem Basisabschnitt (22) und den Schenkeln (24,
26) aus dem relativ harten Kunststoffmaterial ausge-
bildet ist.

11. Kunststoffclip nach einem der Anspriche
1-10, wobei an dem Befestigungsabschnitt (38) ein
Dampfungsabschnitt (40) aus einem relativ weichen
Kunststoffmaterial ausgebildet ist, an dem der Ge-
genstand (12) befestigbar ist.

12. Kunststoffclip nach einem der Anspriche
1-11, wobei an der Aulienseite der Schenkel (24, 26)
und/oder des Basisabschnittes (22) wenigstens eine
sich radial nach auRen erstreckende Versteifungsrip-

7/9

pe (58) ausgebildet ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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