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(54) Procédé de revêtement en continu d’une bande par un film fluide en polymère réticulable

(57) Procédé de revêtement en continu d’une bande
par un film fluide en polymère réticulable, exempt de sol-
vant ou de diluant, présentant une température de début
de réticulation Tr, et dont la température de ramollisse-
ment est supérieure à 50°C, selon lequel on dépose, sur
la bande en défilement, un film fluide d’un mélange dudit
polymère avec un additif temporaire, à l’état fondu, ledit

film étant obtenu par fusion puis écoulement forcé dudit
mélange polymèreladditif temporaire, la température de
formation dudit film TF étant inférieure à la température
de début de réticulation moins 20 °C, et ledit additif tem-
poraire présentant une température d’ébullition Te com-
prise entre la température de formation dudit film TF
moins 30 °C et la température de début de réticulation Tr.
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