
(57)【要約】　　　（修正有）

【課題】固体高分子型燃料電池を形成したときに、優れ

た寸法安定性を備える電極構造体が得られる製造方法を

提供する。前記電極構造体を備える固体高分子型燃料電

池、該固体高分子型燃料電池を用いる電気機器、輸送用

機器を提供する。

【解決手段】スルホン化ポリアリーレン系ポリマーの溶

液から高分子電解質膜１を形成する。白金粒子を炭素粒

子に担持させた触媒粒子と高分子電解質とを含む触媒ペ

ーストをシート状支持体２上に塗布し、乾燥させて、電

極触媒層３を形成する。高分子電解質膜１の両面に電極

触媒層３，３を熱転写して接合する。膜全体の０．５重

量％以下の範囲の溶媒を含む高分子電解質膜１に、前記

電極触媒層３を熱転写して接合する。

【選択図】　　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 ス ル ホ ン 化 ポ リ ア リ ー レ ン 系 ポ リ マ ー の 溶 液 か ら 高 分 子 電 解 質 膜 を 形 成 す る 工 程 と 、
　 白 金 粒 子 を 炭 素 粒 子 に 担 持 さ せ た 触 媒 粒 子 と 高 分 子 電 解 質 と を 含 む 触 媒 ペ ー ス ト を シ ー
ト 状 支 持 体 上 に 塗 布 し 、 乾 燥 さ せ て 、 電 極 触 媒 層 を 形 成 す る 工 程 と 、
　 該 高 分 子 電 解 質 膜 の 両 面 に 該 電 極 触 媒 層 を 熱 転 写 し て 接 合 す る 工 程 と を 備 え る 固 体 高 分
子 型 燃 料 電 池 用 電 極 構 造 体 の 製 造 方 法 に お い て 、
　 膜 全 体 の ０ ． ５ 重 量 ％ 以 下 の 範 囲 の 溶 媒 を 含 む 高 分 子 電 解 質 膜 に 、 前 記 電 極 触 媒 層 を 熱
転 写 し て 接 合 す る こ と を 特 徴 と す る 固 体 高 分 子 型 燃 料 電 池 用 電 極 構 造 体 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 ス ル ホ ン 化 ポ リ ア リ ー レ ン 系 ポ リ マ ー は 、 式 （ １ ） で 表 さ れ る 共 重 合 体 の ス ル ホ ン
化 物 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 固 体 高 分 子 型 燃 料 電 池 用 電 極 構 造 体 の 製 造 方
法 。
【 化 １ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 ス ル ホ ン 化 ポ リ ア リ ー レ ン 系 ポ リ マ ー は 、 式 （ ２ ） で 表 さ れ る 共 重 合 体 で あ る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 固 体 高 分 子 型 燃 料 電 池 用 電 極 構 造 体 の 製 造 方 法 。
【 化 ２ 】
　
　
　
　
　
　
 
【 請 求 項 ４ 】
　 ス ル ホ ン 化 ポ リ ア リ ー レ ン 系 ポ リ マ ー の 溶 液 か ら 高 分 子 電 解 質 膜 を 形 成 す る 工 程 と 、
　 白 金 粒 子 を 炭 素 粒 子 に 担 持 さ せ た 触 媒 粒 子 と 高 分 子 電 解 質 と を 含 む 触 媒 ペ ー ス ト を シ ー
ト 状 支 持 体 上 に 塗 布 し 、 乾 燥 さ せ て 、 電 極 触 媒 層 を 形 成 す る 工 程 と 、
　 該 高 分 子 電 解 質 膜 の 両 面 に 該 電 極 触 媒 層 を 熱 転 写 し て 接 合 す る 工 程 と を 備 え 、
　 膜 全 体 の ０ ． ５ 重 量 ％ 以 下 の 範 囲 の 溶 媒 を 含 む 高 分 子 電 解 質 膜 に 、 前 記 電 極 触 媒 層 を 熱
転 写 し て 接 合 す る 製 造 方 法 に よ り 得 ら れ る 固 体 高 分 子 型 燃 料 電 池 用 電 極 構 造 体 を 備 え る こ
と を 特 徴 と す る 固 体 高 分 子 型 燃 料 電 池 。
【 請 求 項 ５ 】
　 ス ル ホ ン 化 ポ リ ア リ ー レ ン 系 ポ リ マ ー の 溶 液 か ら 高 分 子 電 解 質 膜 を 形 成 す る 工 程 と 、
　 白 金 粒 子 を 炭 素 粒 子 に 担 持 さ せ た 触 媒 粒 子 と 高 分 子 電 解 質 と を 含 む 触 媒 ペ ー ス ト を シ ー
ト 状 支 持 体 上 に 塗 布 し 、 乾 燥 さ せ て 、 電 極 触 媒 層 を 形 成 す る 工 程 と 、
　 該 高 分 子 電 解 質 膜 の 両 面 に 該 電 極 触 媒 層 を 熱 転 写 し て 接 合 す る 工 程 と を 備 え 、
　 膜 全 体 の ０ ． ５ 重 量 ％ 以 下 の 範 囲 の 溶 媒 を 含 む 高 分 子 電 解 質 膜 に 、 前 記 電 極 触 媒 層 を 熱
転 写 し て 接 合 す る 製 造 方 法 に よ り 得 ら れ る 固 体 高 分 子 型 燃 料 電 池 用 電 極 構 造 体 を 備 え る 固
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体 高 分 子 型 燃 料 電 池 を 用 い る こ と を 特 徴 と す る 電 気 機 器 。
【 請 求 項 ６ 】
　 ス ル ホ ン 化 ポ リ ア リ ー レ ン 系 ポ リ マ ー の 溶 液 か ら 高 分 子 電 解 質 膜 を 形 成 す る 工 程 と 、
　 白 金 粒 子 を 炭 素 粒 子 に 担 持 さ せ た 触 媒 粒 子 と 高 分 子 電 解 質 と を 含 む 触 媒 ペ ー ス ト を シ ー
ト 状 支 持 体 上 に 塗 布 し 、 乾 燥 さ せ て 、 電 極 触 媒 層 を 形 成 す る 工 程 と 、
　 該 高 分 子 電 解 質 膜 の 両 面 に 該 電 極 触 媒 層 を 熱 転 写 し て 接 合 す る 工 程 と を 備 え 、
　 膜 全 体 の ０ ． ５ 重 量 ％ 以 下 の 範 囲 の 溶 媒 を 含 む 高 分 子 電 解 質 膜 に 、 前 記 電 極 触 媒 層 を 熱
転 写 し て 接 合 す る 製 造 方 法 に よ り 得 ら れ る 固 体 高 分 子 型 燃 料 電 池 用 電 極 構 造 体 を 備 え る 固
体 高 分 子 型 燃 料 電 池 を 用 い る こ と を 特 徴 と す る 輸 送 用 機 器 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 固 体 高 分 子 型 燃 料 電 池 に 用 い ら れ る 電 極 構 造 体 の 製 造 方 法 に 関 す る も の で あ
る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 石 油 資 源 が 枯 渇 化 す る 一 方 、 化 石 燃 料 の 消 費 に よ る 地 球 温 暖 化 等 の 環 境 問 題 が 深 刻 化 し
て い る 。 そ こ で 、 二 酸 化 炭 素 の 発 生 を 伴 わ な い ク リ ー ン な 電 動 機 用 電 力 源 と し て 燃 料 電 池
が 注 目 さ れ て 広 範 に 開 発 さ れ 、 一 部 で は 実 用 化 さ れ 始 め て い る 。 前 記 燃 料 電 池 を 自 動 車 等
に 搭 載 す る 場 合 に は 、 高 電 圧 と 大 電 流 と が 得 や す い こ と か ら 、 高 分 子 電 解 質 膜 を 用 い る 固
体 高 分 子 型 燃 料 電 池 が 好 適 に 用 い ら れ る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 前 記 固 体 高 分 子 型 燃 料 電 池 に 用 い る 電 極 構 造 体 と し て 、 白 金 等 の 触 媒 が カ ー ボ ン ブ ラ ッ
ク 等 の 触 媒 担 体 に 担 持 さ れ イ オ ン 導 伝 性 高 分 子 バ イ ン ダ ー に よ り 一 体 化 さ れ る こ と に よ り
形 成 さ れ て い る 一 対 の 電 極 触 媒 層 を 備 え 、 両 電 極 触 媒 層 の 間 に イ オ ン 導 伝 可 能 な 高 分 子 電
解 質 膜 を 挟 持 す る と 共 に 、 各 電 極 触 媒 層 の 上 に 、 拡 散 層 を 積 層 し た も の が 知 ら れ て い る 。
前 記 電 極 構 造 体 は 、 さ ら に 各 拡 散 層 の 上 に 、 ガ ス 通 路 を 兼 ね た セ パ レ ー タ を 積 層 す る こ と
に よ り 、 固 体 高 分 子 型 燃 料 電 池 を 構 成 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 前 記 固 体 高 分 子 型 燃 料 電 池 で は 、 一 方 の 電 極 触 媒 層 を 燃 料 極 と し て 前 記 拡 散 層 を 介 し て
水 素 、 メ タ ノ ー ル 等 の 還 元 性 ガ ス を 導 入 し 、 他 方 の 電 極 触 媒 層 を 酸 素 極 と し て 前 記 拡 散 層
を 介 し て 空 気 、 酸 素 等 の 酸 化 性 ガ ス を 導 入 す る 。 こ の よ う に す る と 、 燃 料 極 側 で は 、 前 記
電 極 触 媒 層 に 含 ま れ る 触 媒 の 作 用 に よ り 、 前 記 還 元 性 ガ ス か ら プ ロ ト ン が 生 成 し 、 前 記 プ
ロ ト ン は 前 記 高 分 子 電 解 質 膜 を 介 し て 、 前 記 酸 素 極 側 の 電 極 触 媒 層 に 移 動 す る 。 そ し て 、
前 記 プ ロ ト ン は 、 前 記 酸 素 極 側 の 電 極 触 媒 層 で 、 前 記 電 極 触 媒 層 に 含 ま れ る 触 媒 の 作 用 に
よ り 、 該 酸 素 極 に 導 入 さ れ る 前 記 酸 化 性 ガ ス と 反 応 し て 水 を 生 成 す る 。 従 っ て 、 前 記 燃 料
極 と 酸 素 極 と を 導 線 に よ り 接 続 す る こ と に よ り 電 流 を 取 り 出 す こ と が で き る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 従 来 、 前 記 電 極 構 造 体 は 、 例 え ば 次 の よ う に し て 製 造 さ れ て い る （ 例 え ば 特 許 文 献 １ 参
照 ） 。 ま ず 、 パ ー フ ル オ ロ ア ル キ レ ン ス ル ホ ン 酸 高 分 子 化 合 物 （ 例 え ば 、 デ ュ ポ ン 社 製 ナ
フ ィ オ ン （ 商 品 名 ） ） 、 ス ル ホ ン 化 ポ リ ア リ ー レ ン 系 ポ リ マ ー 等 の 高 分 子 電 解 質 を 、 Ｎ －
メ チ ル ピ ロ リ ド ン 等 の 溶 媒 に 溶 解 し て 、 高 分 子 電 解 質 溶 液 を 調 製 す る 。 次 に 、 前 記 高 分 子
電 解 質 溶 液 か ら 、 キ ャ ス ト 法 に よ り 高 分 子 電 解 質 膜 を 形 成 す る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 一 方 、 白 金 粒 子 を 炭 素 粒 子 に 担 持 さ せ た 触 媒 粒 子 を 、 前 記 高 分 子 電 解 質 溶 液 に 分 散 さ せ
て 、 該 触 媒 粒 子 と 高 分 子 電 解 質 と を 含 む 触 媒 ペ ー ス ト を 調 製 す る 。 そ し て 、 前 記 触 媒 ペ ー
ス ト を 、 ポ リ エ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト フ ィ ル ム 等 の シ ー ト 状 支 持 体 上 に 塗 布 し 、 乾 燥 さ せ
る こ と に よ り 、 電 極 触 媒 層 を 形 成 す る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 次 に 、 前 記 高 分 子 電 解 質 膜 の 両 面 を 前 記 電 極 触 媒 層 で 挟 持 し 、 ８ ０ ～ １ ６ ０ ℃ の 範 囲 の
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温 度 に 保 持 す る こ と に よ り 、 前 記 高 分 子 電 解 質 膜 と 、 前 記 電 極 触 媒 層 に 含 ま れ る 高 分 子 電
解 質 と を 軟 化 さ せ た 上 で 、 １ ～ １ ０ Ｍ Ｐ ａ の 範 囲 の 面 圧 を 掛 け 、 １ ～ ６ ０ 分 間 こ の 状 態 を
保 持 す る 。 こ の 結 果 、 前 記 電 極 触 媒 層 が 、 前 記 ポ リ エ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト フ ィ ル ム か ら
、 前 記 高 分 子 電 解 質 膜 側 に 転 写 さ れ 、 該 高 分 子 電 解 質 膜 と 熱 圧 着 に よ り 接 合 さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 次 に 、 両 側 の 電 極 触 媒 層 を 拡 散 層 で 挟 持 し て 、 ホ ッ ト プ レ ス す る こ と に よ り 、 各 電 極 触
媒 層 に 拡 散 層 が 接 合 さ れ 、 電 極 構 造 体 を 形 成 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 し か し な が ら 、 前 記 従 来 の 製 造 方 法 で 製 造 さ れ た 前 記 電 極 構 造 体 は 、 寸 法 の 変 化 が 大 き
い と い う 不 都 合 が あ る 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 許 第 ２ ９ ９ １ ３ ７ ７ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 本 発 明 は 、 か か る 不 都 合 を 解 消 し て 、 優 れ た 寸 法 安 定 性 を 備 え る 電 極 構 造 体 を 得 る こ と
が で き る 製 造 方 法 を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ １ １ 】
　 本 発 明 者 ら は 、 前 記 従 来 の 製 造 方 法 で 製 造 さ れ た 前 記 電 極 構 造 体 か ら 固 体 高 分 子 型 燃 料
電 池 を 形 成 し た と き に 、 寸 法 の 変 化 が 大 き く な る 理 由 に つ い て 、 鋭 意 検 討 し た 。 こ の 結 果
、 従 来 の 製 造 方 法 で は 、 電 極 触 媒 層 と の 熱 圧 着 を 容 易 に す る た め に 高 分 子 電 解 質 膜 に 含 ま
れ る 溶 媒 が 、 該 電 極 触 媒 層 を 熱 転 写 す る 際 の 熱 に よ り 蒸 発 し て 、 該 高 分 子 電 解 質 膜 が 収 縮
す る こ と を 知 見 し た 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 前 記 高 分 子 電 解 質 膜 は 、 膜 全 体 の １ ～ ３ ０ 重 量 ％ 程 度 の 溶 媒 を 含 ん で い る こ と に よ り 膨
潤 し 、 加 熱 に よ り 軟 化 し や す く な る の で 、 電 極 触 媒 層 と の 熱 圧 着 が 容 易 に な る 。 そ こ で 、
前 記 高 分 子 電 解 質 膜 は キ ャ ス ト 法 に よ り 成 膜 さ れ た 後 、 オ ー ブ ン 等 に よ り 乾 燥 し て 、 前 記
範 囲 の 溶 媒 を 含 む よ う に さ れ て い る 。 あ る い は 、 前 記 高 分 子 電 解 質 膜 は 、 前 記 オ ー ブ ン 等
に よ る 乾 燥 後 、 エ タ ノ ー ル ま た は メ タ ノ ー ル 等 の 溶 媒 に 浸 漬 し 、 ま た は 前 記 溶 媒 を 吹 き 付
け る こ と に よ り 、 前 記 範 囲 の 溶 媒 を 含 む よ う に さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 本 発 明 者 ら は 、 前 記 知 見 に 基 づ い て さ ら に 検 討 を 重 ね た 。 こ の 結 果 、 前 記 高 分 子 電 解 質
膜 に 含 ま れ る 溶 媒 の 量 を 所 定 の 範 囲 以 下 に 低 減 す る こ と に よ り 、 電 極 触 媒 層 の 熱 転 写 時 に
該 高 分 子 電 解 質 膜 の 収 縮 を 抑 制 し て 、 優 れ た 寸 法 安 定 性 を 得 る こ と が で き る こ と を 見 出 し
、 本 発 明 を 完 成 し た 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 そ こ で 、 本 発 明 の 電 極 構 造 体 の 製 造 方 法 は 、 ス ル ホ ン 化 ポ リ ア リ ー レ ン 系 ポ リ マ ー の 溶
液 か ら 高 分 子 電 解 質 膜 を 形 成 す る 工 程 と 、 白 金 粒 子 を 炭 素 粒 子 に 担 持 さ せ た 触 媒 粒 子 と 高
分 子 電 解 質 と を 含 む 触 媒 ペ ー ス ト を シ ー ト 状 支 持 体 上 に 塗 布 し 、 乾 燥 さ せ て 、 電 極 触 媒 層
を 形 成 す る 工 程 と 、 該 高 分 子 電 解 質 膜 の 両 面 に 該 電 極 触 媒 層 を 熱 転 写 し て 接 合 す る 工 程 と
を 備 え る 固 体 高 分 子 型 燃 料 電 池 用 電 極 構 造 体 の 製 造 方 法 に お い て 、 膜 全 体 の ０ ． ５ 重 量 ％
以 下 の 範 囲 の 溶 媒 を 含 む 高 分 子 電 解 質 膜 に 、 前 記 電 極 触 媒 層 を 熱 転 写 し て 接 合 す る こ と を
特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 本 発 明 の 製 造 方 法 に よ れ ば 、 前 記 高 分 子 電 解 質 膜 は 、 前 記 電 極 触 媒 層 が 熱 転 写 さ れ る 工
程 で は 、 溶 媒 の 含 有 量 が 膜 全 体 の ０ ． ５ 重 量 ％ 以 下 の 範 囲 と さ れ て い る 。 従 っ て 、 本 発 明
の 製 造 方 法 で 得 ら れ た 電 極 構 造 体 は 、 前 記 電 極 触 媒 層 を 熱 転 写 す る 際 に 、 前 記 高 分 子 電 解
質 膜 か ら 蒸 発 す る 溶 媒 の 量 が 極 め て 少 な く 、 該 高 分 子 電 解 質 膜 の 収 縮 を 抑 制 し て 、 優 れ た
寸 法 安 定 性 を 得 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
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　 前 記 電 極 触 媒 層 が 熱 転 写 さ れ る 工 程 で 、 前 記 高 分 子 電 解 質 膜 に 含 ま れ る 溶 媒 の 量 が 膜 全
体 の ０ ． ５ 重 量 ％ を 超 え て い る と 、 該 高 分 子 電 解 質 膜 か ら 該 溶 媒 が 蒸 発 す る こ と に よ る 該
高 分 子 電 解 質 膜 の 収 縮 を 抑 制 す る こ と が で き な い 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 ま た 、 固 体 高 分 子 型 燃 料 電 池 で は 、 前 記 電 極 構 造 体 か ら 固 体 高 分 子 型 燃 料 電 池 を 形 成 し
た の ち 、 該 電 池 を 実 際 に 運 転 す る こ と に よ り 、 前 記 高 分 子 電 解 質 膜 に 含 有 さ れ て い る 前 記
溶 媒 を 排 出 し て 、 電 位 を 一 定 に す る 処 理 （ エ ー ジ ン グ ） を 行 う 必 要 が あ る 。 こ こ で 、 本 発
明 の 製 造 方 法 に よ り 得 ら れ た 電 極 構 造 体 は 、 前 述 の よ う に 前 記 高 分 子 電 解 質 膜 に 含 有 さ れ
て い る 前 記 溶 媒 の 量 が 、 膜 全 体 の ０ ． ５ 重 量 ％ 以 下 と 、 格 段 に 低 減 さ れ て い る の で 、 固 体
高 分 子 型 燃 料 電 池 を 形 成 し た と き に 前 記 エ ー ジ ン グ に 要 す る 時 間 を 大 幅 に 短 縮 す る こ と が
で き る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 尚 、 本 明 細 書 で は 、 「 ス ル ホ ン 化 ポ リ ア リ ー レ ン 系 ポ リ マ ー 」 と は 、 次 式 の 構 成 を 備 え
る ポ リ マ ー の ス ル ホ ン 化 物 を 意 味 す る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
【 化 １ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
　 前 記 ２ 価 の 有 機 基 と し て は 、 － Ｃ Ｏ － 、 － Ｃ Ｏ Ｎ Ｈ － 、 － （ Ｃ Ｆ ２ ） ｐ － （ ｐ は １ ～ １
０ の 整 数 ） 、 － Ｃ （ Ｃ Ｆ ３ ） ２ － 、 － Ｃ Ｏ Ｏ － 、 － Ｓ Ｏ － 、 － Ｓ Ｏ ２ － 等 の 電 子 吸 引 性 基
、 － Ｏ － 、 － Ｓ － 、 － Ｃ Ｈ ＝ Ｃ Ｈ － 、 － Ｃ ≡ Ｃ － 等 の 基 、 さ ら に 次 式 で 表 さ れ る 電 子 供 与
性 基 等 を 挙 げ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
【 化 ２ 】
　
　
　
　
 
　 ま た 、 前 記 ２ 価 の 電 子 吸 引 性 基 と し て は 、 － Ｃ Ｏ － 、 － Ｃ Ｏ Ｎ Ｈ － 、 － （ Ｃ Ｆ ２ ） ｐ －
（ ｐ は １ ～ １ ０ の 整 数 ） 、 － Ｃ （ Ｃ Ｆ ３ ） ２ － 、 － Ｃ Ｏ Ｏ － 、 － Ｓ Ｏ － 、 － Ｓ Ｏ ２ － 等 の
基 を 挙 げ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 本 発 明 の 製 造 方 法 は 、 前 記 ス ル ホ ン 化 ポ リ ア リ ー レ ン 系 ポ リ マ ー が 、 例 え ば 、 式 （ １ ）
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で 表 さ れ る 共 重 合 体 の ス ル ホ ン 化 物 で あ る か 、 式 （ ２ ） で 表 さ れ る 共 重 合 体 で あ る 場 合 に
、 好 適 に 実 施 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
【 化 ３ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
　 式 （ １ ） で 表 さ れ る 共 重 合 体 は 、 次 式 （ ３ ） で 表 さ れ る モ ノ マ ー と 、 次 式 （ ４ ） で 表 さ
れ る オ リ ゴ マ ー と を 共 重 合 さ せ る こ と に よ り 得 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
【 化 ４ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
　 式 （ １ ） で 表 さ れ る 共 重 合 体 は 、 さ ら に 濃 硫 酸 と 反 応 さ せ る こ と に よ り ス ル ホ ン 化 し て
、 電 子 吸 引 性 基 に 隣 接 し て い な い ベ ン ゼ ン 環 に ス ル ホ ン 酸 基 を 導 入 し て ス ル ホ ン 化 す る こ
と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 ま た 、 式 （ ２ ） で 表 さ れ る 共 重 合 体 は 、 次 式 （ ５ ） で 表 さ れ る モ ノ マ ー と 、 前 記 式 （ ４
） で 表 さ れ る オ リ ゴ マ ー と を 共 重 合 さ せ た 後 、 ス ル ホ ン 酸 エ ス テ ル 基 （ － Ｓ Ｏ 3 Ｃ Ｈ （ Ｃ
Ｈ 3 ） Ｃ 2 Ｈ 5 ） を 加 水 分 解 し て ス ル ホ ン 酸 基 （ － Ｓ Ｏ 3 Ｈ ） と す る こ と に よ り 得 る こ と が で
き る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
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【 化 ５ 】
　
　
　
　
　
　
　
 
　 ま た 、 本 発 明 は 、 前 記 製 造 方 法 に よ り 得 ら れ る 固 体 高 分 子 型 燃 料 電 池 用 電 極 構 造 体 を 備
え る 固 体 高 分 子 型 燃 料 電 池 に も あ る 。 本 発 明 の 固 体 高 分 子 型 燃 料 電 池 は 、 例 え ば 、 パ ー ソ
ナ ル コ ン ピ ュ ー タ 、 携 帯 電 話 等 の 電 気 機 器 の 電 源 、 バ ッ ク ア ッ プ 電 源 等 と し て 用 い る こ と
が で き る 。 ま た 、 本 発 明 の 固 体 高 分 子 型 燃 料 電 池 は 、 例 え ば 、 自 動 車 、 潜 水 艦 等 の 船 舶 等
の 輸 送 用 機 器 の 動 力 等 と し て も 用 い る こ と が で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 次 に 、 添 付 の 図 面 を 参 照 し な が ら 本 発 明 の 実 施 の 形 態 に つ い て さ ら に 詳 し く 説 明 す る 。
図 １ は 本 実 施 形 態 の 電 極 構 造 体 の 製 造 方 法 を 模 式 的 に 示 す 製 造 工 程 図 、 図 ２ は 高 分 子 電 解
質 膜 の 溶 媒 含 有 量 と 寸 法 変 化 率 と の 関 係 を 示 す グ ラ フ 、 図 ３ は 固 体 高 分 子 型 燃 料 電 池 の エ
ー ジ ン グ を 行 っ た と き の 時 間 と 電 圧 と の 関 係 を 示 す グ ラ フ で あ る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 本 実 施 形 態 の 製 造 方 法 で は 、 ま ず 、 攪 拌 機 、 温 度 計 、 冷 却 管 、 Dean-Stark管 、 窒 素 導 入
用 の 三 方 コ ッ ク を 取 り 付 け た １ リ ッ ト ル の 三 口 フ ラ ス コ に 、 ２ ， ２ － ビ ス （ ４ － ヒ ド ロ キ
シ フ ェ ニ ル ） － １ ， １ ， １ ， ３ ， ３ ， ３ － ヘ キ サ フ ル オ ロ プ ロ パ ン （ ビ ス フ ェ ノ ー ル Ａ Ｆ
） ６ ７ ． ３ ｇ （ ０ ． ２ ０ モ ル ） 、 ４ ， ４ ’ － ジ ク ロ ロ ベ ン ゾ フ ェ ノ ン ５ ３ ． ５ ｇ （ ０ ． ２
１ ４ モ ル ） 、 炭 酸 カ リ ウ ム ３ ４ ． ６ ｇ （ ０ ． ２ ５ １ モ ル ） 、 Ｎ ， Ｎ － ジ メ チ ル ア セ ト ア ミ
ド ３ ０ ０ ｍ ｌ 、 ト ル エ ン １ ５ ０ ｍ ｌ を 取 り 、 オ イ ル バ ス 中 、 窒 素 雰 囲 気 下 で 加 熱 し 、 撹 拌
下 、 １ ３ ０ ℃ で 反 応 さ せ た 。 反 応 に よ り 生 成 す る 水 を ト ル エ ン と 共 沸 さ せ 、 Dean-Stark管
で 系 外 に 除 去 し な が ら 反 応 さ せ る と 、 約 ３ 時 間 で 水 の 生 成 が 殆 ど 認 め ら れ な く な っ た 。 そ
こ で 、 反 応 温 度 を １ ３ ０ ℃ か ら 徐 々 に １ ５ ０ ℃ ま で 上 げ な が ら 大 部 分 の ト ル エ ン を 除 去 し
た 。 １ ５ ０ ℃ で １ ０ 時 間 反 応 を 続 け た 後 、 ４ ， ４ ’ － ジ ク ロ ロ ベ ン ゾ フ ェ ノ ン ３ ． ３ ｇ （
０ ． ０ １ ３ ３ モ ル ） を 加 え 、 さ ら に ５ 時 間 反 応 さ せ た 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 得 ら れ た 反 応 液 を 放 冷 後 、 副 生 し た 無 機 化 合 物 の 沈 殿 物 を 濾 過 し て 除 去 し 、 濾 液 を ４ リ
ッ ト ル の メ タ ノ ー ル 中 に 投 入 し た 。 沈 殿 し た 生 成 物 を 濾 別 、 回 収 し て 乾 燥 後 、 テ ト ラ ヒ ド
ロ フ ラ ン ３ ０ ０ ｍ ｌ に 溶 解 し た 。 こ れ を メ タ ノ ー ル ４ リ ッ ト ル で 再 沈 殿 し 、 次 式 （ ４ ） で
表 さ れ る オ リ ゴ マ ー ９ ８ ｇ を 得 た （ 収 率 ９ ３ ％ ） 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
【 化 ６ 】
　
　
　
　
　
 
　 次 に 、 式 （ ４ ） で 表 さ れ る オ リ ゴ マ ー ２ ８ ． ４ ｇ （ ２ ． ８ ７ ミ リ モ ル ） 、 ２ ， ５ － ジ ク
ロ ロ － ４ ’ － （ ４ － フ ェ ノ キ シ ） フ ェ ノ キ シ ベ ン ゾ フ ェ ノ ン ２ ９ ． ２ ｇ （ ６ ７ ． １ ミ リ モ
ル ） 、 ビ ス （ ト リ フ ェ ニ ル ホ ス フ ィ ン ） ニ ッ ケ ル ジ ク ロ リ ド １ ． ３ ７ ｇ （ ２ ． １ ミ リ モ ル
） 、 ヨ ウ 化 ナ ト リ ウ ム １ ． ３ ６ ｇ （ ９ ． ０ ７ ミ リ モ ル ） 、 ト リ フ ェ ニ ル ホ ス フ ィ ン ７ ． ３
４ ｇ （ ２ ８ ． ０ ミ リ モ ル ） 、 亜 鉛 末 １ １ ． ０ 重 量 部 （ １ ６ ８ ミ リ モ ル ） を フ ラ ス コ に 取 り
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、 乾 燥 窒 素 置 換 し た 。 次 に 、 Ｎ － メ チ ル － ２ － ピ ロ リ ド ン １ ３ ０ ｍ ｌ を 加 え 、 ８ ０ ℃ に 加
熱 し て 撹 拌 下 に ４ 時 間 重 合 を 行 っ た 。 重 合 溶 液 を テ ト ラ ヒ ド ロ フ ラ ン で 希 釈 し 、 塩 酸 ／ メ
タ ノ ー ル で 凝 固 さ せ 回 収 し た 。 回 収 物 に 対 し て メ タ ノ ー ル 洗 浄 を 繰 り 返 し 、 テ ト ラ ヒ ド ロ
フ ラ ン に 溶 解 し た 。 こ れ を メ タ ノ ー ル で 再 沈 殿 し て 精 製 し 、 濾 集 し た ポ リ マ ー を 真 空 乾 燥
し て 、 式 （ １ ） で 表 さ れ る ポ リ ア リ ー レ ン 系 ポ リ マ ー ５ ． ０ ７ ｇ を 得 た （ 収 率 ９ ６ ％ ） 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
【 化 ７ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
　 次 に 、 式 （ １ ） で 表 さ れ る ポ リ ア リ ー レ ン 系 ポ リ マ ー に 濃 硫 酸 を 加 え て ス ル ホ ン 化 し 、
ス ル ホ ン 化 ポ リ ア リ ー レ ン 系 ポ リ マ ー を 調 製 し た 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 次 に 、 前 記 ス ル ホ ン 化 ポ リ ア リ ー レ ン ポ リ マ ー を Ｎ － メ チ ル ピ ロ リ ド ン に 溶 解 し て 高 分
子 電 解 質 溶 液 を 調 製 し て 、 該 高 分 子 電 解 質 溶 液 か ら キ ャ ス ト 法 に よ り 成 膜 し 、 オ ー ブ ン に
て 乾 燥 す る こ と に よ り 、 図 １ （ ａ ） 示 の 高 分 子 電 解 質 膜 １ を 形 成 し た 。 高 分 子 電 解 質 膜 １
は 、 乾 燥 膜 厚 ４ ０ μ ｍ で あ り 、 膜 全 体 の ０ ． ５ 重 量 ％ 以 下 の 溶 媒 を 含 ん で い た 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 次 に 、 カ ー ボ ン ブ ラ ッ ク （ フ ァ ー ネ ス ブ ラ ッ ク ） に 白 金 粒 子 を 担 持 さ せ て 触 媒 粒 子 を 調
製 し た 。 前 記 カ ー ボ ン ブ ラ ッ ク と 白 金 粒 子 と の 重 量 比 は 、 例 え ば 、 カ ー ボ ン ブ ラ ッ ク ： 白
金 粒 子 ＝ １ ： １ と す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 次 に 、 前 記 触 媒 粒 子 を 、 イ オ ン 導 伝 性 高 分 子 バ イ ン ダ ー 溶 液 と し て の パ ー フ ル オ ロ ア ル
キ レ ン ス ル ホ ン 酸 高 分 子 化 合 物 （ 例 え ば 、 デ ュ ポ ン 社 製 ナ フ ィ オ ン （ 商 品 名 ） ） 溶 液 に 、
均 一 に 分 散 さ せ る こ と に よ り 、 触 媒 ペ ー ス ト を 調 製 し た 。 前 記 触 媒 粒 子 と イ オ ン 導 伝 性 高
分 子 バ イ ン ダ ー 溶 液 と の 重 量 比 は 、 例 え ば 、 触 媒 粒 子 ： イ オ ン 導 伝 性 高 分 子 バ イ ン ダ ー ＝
２ ： １ と す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 次 に 、 図 １ （ ｂ ） 示 の ポ リ エ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト フ ィ ル ム ２ 上 に 、 前 記 触 媒 ペ ー ス ト
を ス ク リ ー ン 印 刷 し 、 乾 燥 さ せ て 、 電 極 触 媒 層 ３ を 形 成 し た 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 次 に 、 図 １ （ ｃ ） 示 の よ う に 、 高 分 子 電 解 質 膜 １ を 一 対 の 電 極 触 媒 層 ３ ， ３ で 挟 持 し 、
ポ リ エ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト フ ィ ル ム ２ 上 か ら ホ ッ ト プ レ ス し た 。 前 記 ホ ッ ト プ レ ス は 、
例 え ば 、 ８ ０ ～ １ ６ ０ ℃ の 範 囲 の 温 度 で 、 １ ～ １ ０ Ｍ Ｐ ａ の 範 囲 の 面 圧 を 掛 け 、 １ ～ ６ ０
分 間 行 う 。 こ の 結 果 、 電 極 触 媒 層 ３ が 高 分 子 電 解 質 膜 １ 側 に 転 写 さ れ 、 高 分 子 電 解 質 膜 １
と 接 合 さ れ る 。 次 い で 、 ポ リ エ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト フ ィ ル ム ２ を 剥 離 す る と 、 図 １ （ ｄ
） 示 の よ う に 、 高 分 子 電 解 質 膜 １ を 一 対 の 電 極 触 媒 層 ３ ， ３ で 挟 持 さ れ た 構 造 体 ４ が 得 ら
れ た 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 次 に 、 カ ー ボ ン ブ ラ ッ ク と ポ リ テ ト ラ フ ル オ ロ エ チ レ ン （ Ｐ Ｔ Ｆ Ｅ ） 粒 子 と の 混 合 物 を
エ チ レ ン グ リ コ ー ル に 均 一 に 分 散 さ せ た ス ラ リ ー を 、 図 １ （ ｅ ） 示 の カ ー ボ ン ペ ー パ ー ５
の 片 面 に 塗 布 、 乾 燥 さ せ て 下 地 層 ６ を 形 成 し 、 該 カ ー ボ ン ペ ー パ ー ５ と 下 地 層 ６ と か ら な
る 拡 散 層 ７ を 形 成 し た 。 前 記 カ ー ボ ン ブ ラ ッ ク と Ｐ Ｔ Ｆ Ｅ 粒 子 と の 重 量 比 は 、 例 え ば 、 カ
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ー ボ ン ブ ラ ッ ク ： Ｐ Ｔ Ｆ Ｅ 粒 子 ＝ １ ： １ と す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 次 に 、 図 １ （ ｆ ） に 示 す よ う に 、 構 造 体 ４ を 一 対 の 下 地 層 ６ ， ６ で 挟 持 し 、 カ ー ボ ン ペ
ー パ ー ５ 上 か ら ホ ッ ト プ レ ス し た 。 前 記 ホ ッ ト プ レ ス は 、 例 え ば １ ０ ０ ～ １ ８ ０ ℃ の 範 囲
の 温 度 で 、 １ ０ ～ １ ０ ０ Ｍ Ｐ ａ の 範 囲 の 面 圧 を 掛 け 、 １ ～ ６ ０ 分 間 行 う 。 こ の 結 果 、 拡 散
層 ７ が 下 地 層 ６ を 介 し て 電 極 触 媒 層 ３ に 接 合 さ れ 、 構 造 体 ４ が 拡 散 層 ７ ， ７ で 挟 持 さ れ た
構 成 を 備 え る 電 極 構 造 体 ８ が 得 ら れ た 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 次 に 、 電 極 触 媒 層 ３ を 高 分 子 電 解 質 膜 １ 側 に 熱 転 写 す る と き の 、 高 分 子 電 解 質 膜 １ の 膜
全 体 に 対 す る 溶 媒 の 含 有 量 が 、 そ れ ぞ れ ０ ． １ 重 量 ％ 、 ０ ． ３ 重 量 ％ 、 ０ ． ５ 重 量 ％ 、 １
． ０ 重 量 ％ 、 ５ ． ０ 重 量 ％ と な る よ う に し て 、 前 記 構 造 体 ４ を 製 造 し た 。 そ し て 、 各 構 造
体 ４ か ら 電 極 構 造 体 ８ を 構 成 し た と き の 寸 法 変 化 率 を 測 定 し た 。 結 果 を 図 ２ に 示 す 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 図 ２ か ら 、 高 分 子 電 解 質 膜 １ の 膜 全 体 に 対 す る 溶 媒 の 含 有 量 が 、 そ れ ぞ れ ０ ． １ ～ ０ ．
５ 重 量 ％ の 範 囲 （ 実 施 例 ） で は 、 電 極 構 造 体 ８ の 寸 法 変 化 が な い こ と が 明 ら か で あ る 。 こ
れ に 対 し て 、 前 記 溶 媒 の 含 有 量 が ０ ． ５ 重 量 ％ を 超 え る １ ． ０ 重 量 ％ 、 ５ ． ０ 重 量 ％ の 場
合 （ 比 較 例 ） に は 、 寸 法 変 化 率 が 大 で あ り 、 該 溶 媒 の 含 有 量 が 増 え る に つ れ 、 寸 法 変 化 率
も 大 き く な る こ と が 明 ら か で あ る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 次 に 、 電 極 触 媒 層 ３ を 高 分 子 電 解 質 膜 １ 側 に 熱 転 写 す る と き の 、 高 分 子 電 解 質 膜 １ の 膜
全 体 に 対 す る 溶 媒 の 含 有 量 が ０ ． ５ 重 量 ％ と な る よ う に し て 製 造 し た 電 極 構 造 体 ８ か ら 構
成 し た 固 体 高 分 子 型 燃 料 電 池 （ 実 施 例 ） と 、 溶 媒 の 含 有 量 が ５ ． ０ 重 量 ％ と な る よ う に し
て 製 造 し た 電 極 構 造 体 ８ か ら 構 成 し た 固 体 高 分 子 型 燃 料 電 池 （ 比 較 例 ） と を 運 転 し 、 電 位
が 一 定 に な る ま で の 時 間 （ エ ー ジ ン グ に 要 す る 時 間 ） を 測 定 し た 。 結 果 を 図 ３ に 示 す 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 図 ３ か ら 、 前 記 比 較 例 の 固 体 高 分 子 型 燃 料 電 池 に よ れ ば 、 電 位 が 一 定 に な る ま で に ３ ０
時 間 を 要 す る が 、 前 記 実 施 例 の 固 体 高 分 子 型 燃 料 電 池 に よ れ ば 約 １ １ 時 間 に 過 ぎ ず 、 エ ー
ジ ン グ に 要 す る 時 間 が 大 幅 に 短 縮 さ れ る こ と が 明 ら か で あ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ４ ２ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 電 極 構 造 体 の 製 造 方 法 を 模 式 的 に 示 す 製 造 工 程 図 。
【 図 ２ 】 高 分 子 電 解 質 膜 の 溶 媒 含 有 量 と 寸 法 変 化 率 と の 関 係 を 示 す グ ラ フ 。
【 図 ３ 】 固 体 高 分 子 型 燃 料 電 池 の エ ー ジ ン グ を 行 っ た と き の 時 間 と 電 圧 と の 関 係 を 示 す グ
ラ フ 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 １ … 高 分 子 電 解 質 膜 、 　 ２ … シ ー ト 状 支 持 体 、 　 ３ … 電 極 触 媒 層 、 　 ８ … 電 極 構 造 体 。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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