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(54) Verfahren zum Entdröhnen eines Blechteiles

(57) Zum Entdröhnen eines Blechteiles wird zumin-
dest ein Metallblech durch eine Schraub-, Niet- oder
Schweißverbindung fest mit dem zu entdröhnenden
Blechteil verbunden. Zwischen dem Metallblech und
dem Blechteil und gegebenenfalls zwischen weiteren

über das Metallblech angeordneten Metallblechen wird
eine Kleberschicht vorgesehen, die für den Einsatz bei
Blechteilen mit Raumtemperatur aus einem Polyacryl-
säuresester-Copolymerisat und für den Einsatz bei hö-
heren Temperaturen im Bereich zwischen etwa 60°C
und 80°C aus vernetztem Silikonkleber besteht.
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