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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Sicher-
heitsgegenstand (1) mit einem Dokumentkérper (10), wobei
an einer Oberseite (11) ein Linsenarray (300) ausgebildet ist
und in dem Dokumentkdper eine lasermarkierte erste Infor-
mation (410) gespeichert ist, deren optische Erfassbarkeit
durch das Linsenarray (300) erfassungsrichtungsabhangig
ist, wobei der Dokumentkorper (10) einen Aufsichtabschnitt
(270), in dem der Dokumentkorper (10) eine im Volumen
transluzente oder opake Materialschicht aufweist, und an-
grenzend einen Fensterabschnitt (280) umfasst, in dem der
Dokumentkdrper (10) zwischen einer Oberseite (11) und ei-
ner Unterseite (12) aus im Volumen transparentem Materi-
al ausgebildet ist, und das Linsenarray (300) sich sowohl
Uber einen Teil des Fensterabschnitts (280) als auch Uber
einen Teil des Aufsichtabschnitts (270) erstreckt und eine
Abschnittsgrenze (290) zwischen diesen Abschnitten (270,
280) Uberspannt, und auch die erste Information (410) teil-
weise im Aufsichtabschnitt (270) und teilweise im Fenster-
abschnitt (280) ausgebildet ist und zusatzlich in dem Fens-
terabschnitt (280) eine lasermarkierte, statische zweite Infor-
mation (420) im Dokumentkérper (10) gespeichert ist, wobei
die zweite Information (420) sowohl durch das Linsenarray
(300) als auch durch die Unterseite (12) optisch erfassbar
ist, sowie ein Verfahren zur Herstellung eines Sicherheitsge-
genstands.

270 280 270
Y

w
=
€



DE 10 2016 203 609 A1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung eines Sicherheitsgegenstands sowie einen
Sicherheitsgegenstand.

[0002] Als Sicherheitsgegenstand wird hier ein kor-
perlicher Gegenstand betrachtet, der vorzugsweise
einen aus mehreren Materialien hergestellten Doku-
mentkdrper, beispielsweise einen als Laminations-
korper ausgebildeten Verbundkérper, umfasst und
der mindestens ein eine Féalschung, Nachahmung,
Duplizierung oder Ahnliches erschwerendes oder so-
gar unmdglich machendes Merkmal umfasst. Sicher-
heitsgegenstande werden beispielsweise zur Her-
stellung von Sicherheits- und/oder Wertdokumen-
ten oder unmittelbar als Sicherheits- oder Wertdoku-
mente verwendet. Moderne Pass- oder Personaldo-
kumente umfassen beispielsweise haufig einen Si-
cherheitsgegenstand in Form eines Sicherheitsdoku-
mentkorpers, welcher auf Kunststoffbasis hergestellt
ist. Ein solcher Sicherheitsgegenstand wird in der Re-
gel aus mehreren Schichten, beispielsweise Folien,
desselben oder unterschiedlicher Kunststoffmateria-
lien hergestellt. Ein solcher Gegenstand mit einem Si-
cherheitsmerkmal ist ein Sicherheitsgegenstand.

[0003] Zur Absicherung gegen Verfalschungen, un-
autorisierte Nachbildungen, Duplizierungen und Ahn-
liches weisen Sicherheitsverbundkérper oder Sicher-
heitsdokumente so genannte Sicherheitsmerkmale
auf. Eine Klasse von Sicherheitsmerkmalen zeigt
einen betrachtungswinkelabhangigen optischen Ef-
fekt. Solche betrachtungswinkelabhangigen Effekte
kénnen beispielsweise durch beugende Strukturen
wie Hologramme oder brechende Strukturen erzeugt
werden.

[0004] Eine Untergruppe der einen winkelabhangi-
gen optischen Effekt aufweisenden Sicherheitsmerk-
male umfasst eine lichtbrechende Struktur, beispiels-
weise in Form einer Lenticularlinse, welche eine Viel-
zahl von Linsenelementen in einem Linsenarray um-
fasst, und beabstandet hierzu eine in dem Dokument-
kérper gespeicherte, optisch erfassbare Information.

[0005] Aus der WO 03/022598 A1 ist ein Aufzeich-
nungstrager bekannt, der eine obere Schicht auf-
weist, die auf ihrer AulRenseite eine Mehrzahl von
Lenticularlinsen und rickseitig ein Darstellungsele-
ment besitzt, das beim Kippen des Aufzeichnungstra-
gers um wenigstens eine Achse beweglich erscheint.
Die Lenticularlinsen erstrecken sich lediglich Uber ei-
nen Teilbereich der gesamten AulRenseite. Das Dar-
stellungselement ist ein Sicherheitselement, das auf
einer inneren Kartenschicht aufgedruckt ist. Nicht an-
gegeben ist, wie die Lenticularlinsen in den Doku-
mentkorper eingebracht werden.
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[0006] Aus der WO 2005/058610 A2 ist ein Daten-
trager bekannt, in den durch einen Laserstrahl Kenn-
zeichnungen in Form von Mustern, Buchstaben, Zah-
len und/oder Bildern eingebracht sind, die aufgrund
von durch den Laserstrahl bewirkten, aus Material-
umwandlungen resultierenden lokalen Anderungen
der optischen Eigenschaften des Datentragers sicht-
bar sind. Der Datentrager umfasst eine im sichtba-
ren Spektralbereich transparente, lasersensitive Auf-
zeichnungsschicht, die mit einem Oberflachenrelief
in Form eines Linsenrasters versehen ist. Die Kenn-
zeichnungen sind mit dem Laserstrahl aus unter-
schiedlichen Richtungen durch das Linsenraster hin-
durch in die Aufzeichnungsschicht eingebracht und
bei der spateren Betrachtung aus denselben Richtun-
gen erkennbar. Der Datentrager ist zumindest im Be-
reich der eingebrachten Kennzeichnungen transpa-
rent.

[0007] Aus der WO 2011/051670 A2 ist eine Si-
cherheitsvorrichtung mit einer linsenartigen Vorrich-
tung bekannt, die eine Anordnung von linsenférmigen
fokussierenden Elementen umfasst, die Uber einer
Anordnung aus Satzen von Bildstreifen gebildet ist,
sodass unter verschiedenen Betrachtungsrichtungen
jeweils ein korrespondierender Bildstreifen eines je-
den Satzes Uber ein entsprechendes linsenférmiges
fokussierendes Element zu sehen ist, wobei die Bild-
streifen zumindest teilweise als Reliefstruktur ausge-
bildet sind.

[0008] Aus der DE 10 2008 008 044 A1 ist ein kos-
tengiinstiges Verfahren zur Herstellung von Sicher-
heits- und/oder Wertdokumenten bekannt, die geeig-
net sind, flexible und falschungssichere Strukturen
mit geringer thermischer Belastung herzustellen, wo-
bei die Oberflachenstruktur in die Oberseite und/oder
die Unterseite von zur Herstellung von Dokumenten
verwendeten Substraten mit einer Prageeinrichtung,
die mindestens ein Pragewerkzeug mit jeweils einer
Kontaktfliche aufweist, unter Anwendung eines Pra-
gedrucks und unter Anwendung von Ultraschall ein-
gepragt wird, wobei die Kontaktfliche genauso grof3
ist wie oder grofRer ist als die Oberseite oder die Un-
terseite des Substrats. Es sind Ausflhrungsformen
des Herstellungsverfahrens beschrieben, die Mikro-
linsen in einen Dokumentkdrper einpragen.

[0009] Aus der DE 10 2008 031 653 A1 sind ein Ver-
fahren und eine Vorrichtung zum Einbringen eines
Sicherheitsmerkmals in ein Wert- oder Sicherheits-
dokument bekannt, wobei das Wert- oder Sicher-
heitsdokument einen Dokumentenkdrper mit min-
destens einer thermoplastischen Oberflachenschicht
umfasst, wobei das Verfahren die Schritte aufweist:
Bereitstellen des Dokumentenkérpers; Bereitstellen
und/oder Erstellen einer strukturierten Sonotrode, die
mit einer Schallquelle gekoppelt ist oder wird; An-
ordnen des Dokumentkoérpers relativ zu der Sonotro-
de; Inkontaktbringen der Sonotrode und der Oberfla-
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chenschicht des Dokumentkorpers und zeitgleiches
Einkoppeln von Schallwellen Uber die Sonotrode in
das Wert- oder Sicherheitsdokument, so dass sich
eine Reliefstruktur in der Oberflachenschicht ausbil-
det, wobei die Sonotrode mit einer Strukturierung
bereitgestellt wird und/oder hergestellt wird, die ei-
ne Solleindringebene aufweist und die Sonotrode so
strukturiert ist, dass aus der Solleindringebene vor-
springende Bereiche und in die Solleindringebene
hineinragende vertiefte Bereiche existieren, wobei
die Sonotrode wahrend der Schalleinkopplung unter
Anwendung von Druck in den Dokumentkdrper be-
wegt wird, bis die Solleindringebene mit einem Doku-
mentkdrperoberflachensollniveau tUbereinstimmt und
die vorspringenden Bereiche vertiefte Reliefstruktu-
ren und die vertieften Bereiche hervorspringende Re-
liefstrukturen in der Oberflachenschicht erzeugen.

[0010] Aus der EP 0 216 947 A1 ist ein karten-
férmiger Datentrager mit einem Substrat und min-
destens einer transparenten Deckfolie bekannt. Das
Substrat wird unter Anwendung eines Laserstrahls
mit durch die Deckfolie hindurch erkennbaren Infor-
mationen versehen, wobei die transparente Deckfo-
lie ein den Informationsbereich zumindest teilweise
Uberlappendes vor dem Aufzeichnen der Information
aufgebrachtes Relief tragt, welches durch seine op-
tische Linsenwirkung die Informationsaufzeichnung
charakteristisch verandert. In Abhangigkeit von der
Einstrahlrichtung des Laserlichts wird die Information
an unterschiedlichen Orten in dem Substrat gespei-
chert. Ebenso werden bei einer Sichtpriifung unter-
schiedliche Informationen in Abhangigkeit von einem
Betrachtungswinkel wahrgenommen.

[0011] Aus der EP 0 219 012 B1 ist ein Datentra-
ger bekannt, bei dem in einem inneren Volumenbe-
reich Informationen mittels eines Laserstrahls einge-
bracht sind, die in Form von Anderungen der op-
tischen Eigenschaften aufgrund einer irreversiblen,
durch den Laserstrahl bewirkten Materialanderung
sichtbar sind. Beschrieben sind beispielsweise kar-
tenférmige Datentrager, die ein Linsenraster an einer
Oberflache aufweisen. Das Linsenraster kann bei ei-
nem Kaschiervorgang eingepragt werden, indem in
eine entsprechende Kaschierplatte ein Negativ des
Linsenrasters eingearbeitet wird. Ebenso kann eine
thermostabile Pragematrize verwendet werden, die
zwischen der transparenten Deckschicht und der Ka-
schierplatte eingelegt wird. Es ist ferner beschrieben,
dass die Karte mittels eines Laminierverfahrens her-
gestellt werden kann und das Linsenraster anschlie-
Rend mittels eines Pragestempels oder einer Prage-
rolle eingebracht wird. Ein Einbringen der Information
erfolgt Uber einen Laserstrahl, der unter unterschied-
lichen Richtungen Informationen durch das Linsen-
raster in den Kartenkorper einbringt. So lassen sich
auf einfache Weise Kippbilder realisieren.
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[0012] Allgemein besteht das Bedlirfnis, immer neu-
artige Sicherheitsmerkmale zu schaffen, insbesonde-
re solche, welche schwierig herzustellen sind, und so-
mit durch Falscher nicht oder nur mit einem erheb-
lichen Aufwand nacharbeitbar sind. Dennoch sollen
diese einfach und zuverlassig, vorzugsweise ohne
weitere Hilfsmittel, auf ihr Vorhandensein und/oder
auf ihre Echtheit und Unversehrtheit hin tberprifbar
sein.

[0013] Der Erfindung liegt somit die technische Auf-
gabe zugrunde, ein Verfahren zur Herstellung eines
neuartigen Sicherheitsgegenstands sowie einen neu-
artigen Sicherheitsgegenstand zu schaffen, welcher
ein betrachtungswinkelabhangiges Sicherheitsmerk-
mal umfasst, und schwieriger herzustellen ist als aus
dem Stand der Technik bekannte Sicherheitsgegen-
stande, insbesondere in Form von als Verbundkdrper
ausgebildeten Sicherheitsdokumentkdrpern.

[0014] Der Erfindung liegt die ldee zugrunde, ei-
nen Sicherheitsgegenstand mit einem Dokumentkdr-
per herzustellen, welcher einen Fensterabschnitt auf-
weist, in dem der Dokumentkdérper aus im Volu-
men transparentem Material hergestellt ist. Zusatz-
lich weist der Dokumentkérper einen Aufsichtab-
schnitt auf, in dem eine Durchsicht durch den Do-
kumentkérper durch eine im Volumen transluzente
oder opake Materialschicht verhindert wird. Dieser
Aufsichtabschnitt grenzt unmittelbar an den Fenster-
abschnitt an. Zwischen der Oberseite und der trans-
luzenten oder opaken Materialschicht ist der Doku-
mentkdrper im Aufsichtabschnitt im Volumen trans-
parent ausgebildet, so dass auf der transluzenten
oder opaken Materialschicht ausgebildete grafische
Informationen oder im Volumen zwischen der der
transluzenten oder opaken Materialschicht und der
Oberseite gespeicherte Informationen bei einer Auf-
sichtbetrachtung durch die Oberseite erfassbar sind.
Ein neuartiges Sicherheitselement umfasst ein Lin-
senarray, welches sich sowohl zumindest Uber ei-
nen Teil des Fensterabschnitts als auch tber zumin-
dest einen Teil des Aufsichtabschinitts erstreckt und
hierdurch eine Abschnittsgrenze zwischen dem Auf-
sichtabschnitt und dem Fensterabschnitt Giberspannt.
In dem Dokumentkérper ist eine lasermarkierte und
erfassungsrichtungsabhangige erste Information, die
Uber erste irreversible Materialveranderungen im Do-
kumentképer gespeichert ist, teilweise im Aufsichtab-
schnitt und teilweise im Fensterabschnitt ausgebildet.
Zusétzlich ist in dem Fensterabschnitt eine lasermar-
kierte und statische zweite Information Gber zweite
irreversible Materialveranderungen im Dokumentko-
per gespeichert, wobei die zweite Information sowohl
durch das Linsenarray an oder in der Oberseite des
Dokumentkoérpers als auch durch die Unterseite des
Dokumentkoérpers optisch erfassbar ist.

[0015] Ein solcher Sicherheitsgegenstand wird vor-
zugsweise mit einem Verfahren hergestellt, welches
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die Schritte umfasst: Bereitstellen oder Herstellen ei-
nes flachig ausgedehnten Dokumentkérpers, der ei-
ne Oberseite und eine gegeniberliegende Untersei-
te aufweist, wobei an oder in der Oberseite ein Lin-
senarray ausgebildet ist oder ausgebildet wird, und
Speichern einer ersten lasermarkierten erfassungs-
richtungsabhéngigen Information, indem durch das
Linsenarray hindurch aus einer Richtung rdumlich
moduliertes Licht eingestrahlt wird und in Fokusbe-
reichen der Linsen des ersten Linsenarrays erste
irreversible Materialveranderungen bewirkt werden.
Es ist vorgesehen, dass der Dokumentkérper mit ei-
nem Aufsichtabschnitt, in dem der Dokumentkdrper
zwischen der Ober- und der Unterseite des Doku-
mentkdrpers eine im Volumen transluzente oder opa-
ke Materialschicht aufweist, und mit einem an den
Aufsichtabschnitt angrenzenden Fensterabschnitt, in
dem der Dokumentkdrper aus in volumentransparen-
tem Material zwischen der Oberseite und der Unter-
seite des Dokumentkdrpers ausgebildet ist, und mit
dem Linsenarray bereit- oder hergestellt wird, wo-
bei sich das Linsenarray sowohl zumindest tber ei-
nen Teil des Fensterabschnitts als auch tber zumin-
dest einen Teil des Aufsichtabschnitts erstreckt und
hierdurch eine Abschnittsgrenze zwischen dem Auf-
sichtabschnitt und dem Fensterabschnitt Gberspannt,
und das Speichern der ersten Information so ausge-
fuhrt wird, dass auch die lasermarkierte und erfas-
sungsrichtungsabhéngige erste Information teilwei-
se im Aufsichtabschnitt und teilweise im Fensterab-
schnitt ausgebildet ist, und zusatzlich in dem Fens-
terabschnitt durch die Unterseite des Dokumentkor-
pers weiteres raumlich moduliertes Licht eingestrahlt
wird und eine statische zweite Information tber zwei-
te irreversible Materialveranderungen im Dokument-
kérper lasermarkiert und gespeichert wird, wobei die
zweite Information sowohl durch das Linsenarray auf
oder in der Oberseite des Dokumentkdrpers als auch
durch die Unterseite des Dokumentkérpers optisch
erfassbar ist. Der so geschaffene Sicherheitsgegen-
stand mit einem Dokumentkdrper oder in Form ei-
nes Sicherheitsdokumentkorpers bietet ein leicht zu
verifizierendes Sicherheitsmerkmal. Zum einen exis-
tiert eine erste Information, welche betrachtungsrich-
tungsabhangig erfassbar oder nicht erfassbar ist und
zusatzlich eine zweite Information, die sowohl bei ei-
ner Betrachtung durch die Oberseite als auch bei ei-
ner Betrachtung durch die Unterseite jeweils statisch,
d.h. richtungsunabhéngig, zu erkennen ist.

[0016] Ein solcher Sicherheitsgegenstand ist schon
aus dem Grunde schwer zu félschen, dass in eine
im Volumen transluzente oder opake Materialschicht
ein mit im Volumen transparentem Material gefilltes
Fenster einzuarbeiten ist. Darliber hinaus ist die ers-
te Information so auszubilden, dass sie sich sowohl
Uber den Fenster- als auch den Aufsichtabschnitt er-
streckt. Erganzend hierzu ist die zweite Information
als statische Information in den Dokumentkérper zu
integrieren.
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Definitionen

[0017] Als Sicherheitsgegenstand wird eine kdrper-
liche Entitdt bezeichnet, die mindestens ein Sicher-
heitsmerkmal aufweist, welches eine Nachahmung,
ein unautorisiertes Duplizieren, ein Verfalschen oder
Ahnliches erschwert oder unméglich macht oder ei-
ne Prifung auf Echtheit und Unversehrtheit des Si-
cherheitsgegenstands ermoglicht. Ein Sicherheitsge-
genstand kann ein Sicherheitsdokument, wie ein Per-
sonalausweis, ein Fuhrerschein, eine Identifikations-
karte, eine Bankkarte usw. sein. Ebenso kann ein Si-
cherheitsgegenstand aber auch ein Halbzeug sein,
beispielsweise eine Passkarte, das in ein Sicherheits-
dokument, beispielsweise einen Pass, eingefigt ist
oder wird.

[0018] Als flachig ausgedehnt wird ein Kérper ange-
sehen, dessen Oberseite und Unterseite eine Aus-
dehnung aufweisen, welche wesentlich gréRer als
ein Abstand der einander gegenulberliegenden Ober-
und Unterseite ist. Dies bedeutet, dass eine Seiten-
kante oder eine die Flache der Oberseite halbie-
rende gerade Strecke existieren, welche langer als
ein Abstand der Ober- und Unterseite voneinander
sind. Insbesondere gangige Sicherheitsdokumentfor-
mate, beispielsweise ID1- und ID3-Formate, liefern
flachig ausgedehnte Dokumentkdrper. Alle kartenfor-
migen gangigen Sicherheitsdokumentkérper sind fla-
chig ausgedehnte Dokumentkdrper.

[0019] Als transparent wird ein Material bezeichnet,
durch das hindurch eine Lichtausbreitung geman der
geometrischen Optik moglich ist. Dies bedeutet, dass
im Volumen des Materials keine nennenswerte dif-
fuse Streuung stattfindet, sondern das Licht sich ge-
mal der klassischen Optik geradlinig im Volumen
ausbreitet. Ein im Volumen transparentes Material
kann auch eingefiigt sein, dass die oben genannte
Eigenschaft nicht fur alle Wellenldngen im sichtbaren
Spektralbereich ist. Zumindest flir einen Wellenlan-
genbereich muss die oben genannte Eigenschaft je-
doch vorliegen. Fensterglas oder auch uneingefarb-
te Kunststoffe aus Polycarbonat, Polyethylen, PVC
oder anderen thermoplastischen Kunststoffen kén-
nen als im Volumen transparente Materialien ausge-
bildet werden.

[0020] Als im Volumen transluzent wird ein Materi-
al bezeichnet, bei dem eine geradlinige Lichtausbrei-
tung, wie sie gemal der geometrischen Optik erfol-
gen wurde, durch eine diffuse Streuung im Volumen
verhindert wird.

[0021] Als opak wird ein Material bezeichnet, wel-
ches flr Licht im sichtbaren Wellenldngenbereich ei-
ne Transmission von Licht nennenswert abschwacht.
Diese Eigenschaft ist insgesamt von einer Schichtdi-
cke des opaken Materials abhangig. Als opak werden
beispielsweise typisches 80 g/m2-Papier, im Volumen
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eingefarbte Kunststoffe, reflektierende Metallschich-
ten und Ahnliches angesehen. Alle Schichten, die ei-
ne Transmission von Licht im Lichtbauwellenldngen-
bereich bei einer Schichtdicke von 10 ym um mindes-
tens 50 % abschwachen, werden als opak mit absor-
bierenden Farbmitteln angesehen.

[0022] Als Linsenarray wird eine Anordnung einer
Vielzahl von Linsenelementen bezeichnet. Vorzugs-
weise besteht ein Linsenarray aus gleichartigen Lin-
senelementen. Es sind jedoch auch Ausfiihrungsfor-
men mdglich, bei denen die einzelnen Linsenelemen-
te in Gruppen oder individuell unterschiedlich ausge-
bildet sind. Vorzugsweise weist ein Linsenarray ei-
ne Vielzahl von parallel zueinander ausgerichteten
und unmittelbar aneinander angrenzenden Zylinder-
linsenelementen auf.

[0023] Als irreversible Materialveranderung wird hier
eine Materialverdnderung im Volumen des Doku-
mentkdrpers angesehen, welche optisch, insbeson-
dere fir einen Menschen, aber auch fir eine opti-
sche Erfassungsvorrichtung wie eine Digitalkamera
erfassbar ist.

[0024] Vorzugsweise sind irreversible Materialver-
anderungen als Schwérzungen oder andersartig
ausgebildete Streuzentren in volumentransparentem
Material ausgebildet.

[0025] Eine Betrachtungsrichtung oder Einstrahl-
richtung, welche sich auf einen Dokumentkdrper be-
zieht, ist durch einen Raumwinkel relativ zur Ober-
flachennormale der Oberseite des Dokumentkdrpers
bzw. zur Oberflachennormale der Unterseite des Do-
kumentkdrpers festgelegt oder angebbar.

[0026] Als Aufsichtabschnitt wird ein Abschnitt oder
Bereich eines Dokumentkérpers bezogen auf des-
sen Oberseite oder Unterseite bezeichnet, in dem ei-
ne Durchsicht durch den Dokumentkérper durch min-
destens eine im Dokumentkérper angeordnete opa-
ke oder transluzente Materialschicht unterbunden ist
und bei dem bei einer Betrachtung in Aufsicht durch
die Oberseite bzw. Unterseite nur die Informationen
erfassbar sind die in transparentem Material zwi-
schen der Oberseite bzw. Unterseite und der min-
destens einen transluzenten oder opaken Material-
schicht oder auf deren der Oberseite bzw. Unterseite
zugewandten Oberfladche angeordnet sind. Umfasst
der Dokumentkdrper mehrere transluzente oder opa-
ke Materialschichten, so sind jeweils die der Ober-
seite bzw. Unterseite zugewandten Materialschichten
malgeblich und begrenzen die Speicherbereich der
in Aufsicht erfassbaren Information.

[0027] Als Fensterabschnitt wird jener Abschnitt be-
zogen auf die Oberseite des Dokuments angesehen,
in dem eine Durchsicht durch den Dokumentkorper
aufgrund der Ausbildung aus im Volumen transparen-
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tem Material zwischen der Oberseite und der Unter-
seite des Dokumentkdrpers mdglich ist.

[0028] Ein Dokumentkorper ist ein zum Ausbilden
eines Sicherheitsdokuments vorgesehener korperli-
cher Gegenstand. Weist dieser ein Sicherheitsmerk-
mal auf, so wird dieser auch als Sicherheitsdoku-
mentkdrper bezeichnet. Da die hier beschriebenen
Dokumentkoérper fir eine Ausbildung eines Sicher-
heitsgegenstands vorgesehen sind, wird an manchen
Stellen auch von einem Sicherheitsdokumentkérper
gesprochen ohne explizit auf ein Sicherheitsmerk-
mal einzugehen. Da Dokumentkdrper in der Regel
eine Vielzahl von Sicherheitsmerkmalen aufweisen,
wird auch an manchen Stellen auch von einem Si-
cherheitsdokumentkérper gesprochen, an denen das
oder die hier explizit beschriebenen Sicherheitsmerk-
male noch nicht vollstédndig ausgebildet sind. Ein Si-
cherheitsdokumentkérper wird dann als Synonym fiir
einen Dokumentkdrper verwendet.

[0029] Als Substratschicht wird eine selbststéndig
handhabbare Schicht bezeichnet. Eine Folie aus
Kunststoffmaterial wird als Substratschicht bezeich-
net. Die Schichten, aus denen eine Laminationskor-
per zusammengefligt wird, werden hier als Substrat-
schichten bezeichnet.

[0030] Als Materialschicht wird hier eine Schicht mit
im Wesentlichen einheitlichen Materialeigenschaften
in einem Dokumentkdrper bezeichnet. In der Re-
gel ist eine Materialschicht aus einer Substratschicht
beim Laminationsvorgang hervorgegangen. Es gibt
somit in der Regel eine Korrespondenz einer Materi-
alschicht mit einer vor der Lamination existierenden
Substratschicht. Im Sinne dieser Korrespondenz kén-
nen die Begriffe Substratschicht und Materialschicht
als Synonyme verwendet werden.

Bevorzugte Ausfiihrungsformen

[0031] Insbesondere wird ein Sicherheitsgegen-
stand mit einem flachig ausgedehnten Dokumentkor-
per geschaffen, der eine Oberseite und eine gegen-
Uberliegenden Unterseite aufweist wobei in der Ober-
seite des Dokumentkdrpers ein Linsenarray ausgebil-
detist und in dem Dokumentk&per eine lasermarkier-
te und erfassungsrichtungsabhangige erste Informa-
tion Uber erste irreversible Materialveranderungen im
Dokumentkoper gespeichert ist, deren optische Er-
fassbarkeit durch das Linsenarray hindurch von einer
Erfassungsrichtung abhéngig ist, wobei der Doku-
mentkdrper einen Aufsichtabschnitt, in dem der Do-
kumentkérper zwischen der Oberseite und der Unter-
seite des Dokumentkoérpers eine im Volumen trans-
luzente oder opake Materialschicht aufweist, und an-
grenzend an den Aufsichtabschnitt einen Fensterab-
schnitt umfasst, in dem der Dokumentkdrper aus im
Volumen transparentem Material zwischen der Ober-
seite und der Unterseite des Dokumentkdrpers aus-
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gebildet ist, und das Linsenarray sich sowohl zu-
mindest Uber einen Teil des Fensterabschnitts als
auch Uber zumindest einen Teil des Aufsichtabschi-
nitts erstreckt und hierdurch eine Abschnittsgrenze
zwischen dem Aufsichtabschnitt und dem Fensterab-
schnitt Uberspannt, und auch die lasermarkierte und
erfassungsrichtungsabhéangige erste Information teil-
weise im Aufsichtabschnitt und teilweise im Fenster-
abschnitt ausgebildet ist und zusatzlich in dem Fens-
terabschnitt eine lasermarkierte und statische zwei-
te Information Uber zweite irreversible Materialveran-
derungen im Dokumentkdper gespeichert ist, wobei
die zweite Information sowohl durch das Linsenarray
an oder in der Oberseite des Dokumentkoérpers als
auch durch die Unterseite des Dokumentkérpers op-
tisch erfassbar ist.

[0032] Ferner wird ein Verfahren zum Herstellen ei-
nes Sicherheitsgegenstands geschaffen, welches die
Schritte umfasst:

Bereitstellen oder Herstellen eines flachig ausge-
dehnten Dokumentkdrpers, der eine Oberseite und
eine gegenlberliegende Unterseite aufweist, wobei
an oder in der Oberseite ein Linsenarray ausgebildet
ist oder ausgebildet wird, und

Speichern einer ersten lasermarkierten erfassungs-
richtungsabhéngigen Information, indem durch das
Linsenarray hindurch aus einer Richtung rdumlich
moduliertes Licht eingestrahlt wird und in Fokusberei-
chen der Linsen des Linsenarrays erste irreversible
Materialveranderungen bewirkt werden,

wobei der Dokumentkérper mit einem Aufsichtab-
schnitt, in dem der Dokumentkdrper zwischen der
Oberseite und der Unterseite des Dokumentkorpers
eine im Volumen transluzente oder opake Material-
schicht aufweist, und mit einem an den Aufsichtab-
schnitt angrenzenden einen Fensterabschnitt, in dem
der Dokumentkdrper aus im Volumen transparentem
Material zwischen der Oberseite und der Unterseite
des Dokumentkérpers ausgebildet ist, und mit dem
Linsenarray bereit oder hergestellt wird, wobei sich
das Linsenarray sowohl zumindest Uber einen Tell
des Fensterabschnitts als auch Uber zumindest ei-
nen Teil des Aufsichtabschinitts erstreckt und hier-
durch eine Abschnittsgrenze zwischen dem Aufsicht-
abschnitt und dem Fensterabschnitt Giberspannt,
und das Speichern der ersten Information so aus-
gefihrt wird, dass auch die lasermarkierte und er-
fassungsrichtungsabhangige erste Information teil-
weise im Aufsichtabschnitt und teilweise im Fens-
terabschnitt ausgebildet ist und zuséatzlich in dem
Fensterabschnitt durch die Unterseite weiteres rdum-
lich moduliertes Laserlicht eingestrahlt wird und ei-
ne statische zweite Information Uber zweite irreversi-
ble Materialveranderungen im Dokumentkdper laser-
markiert und gespeichert wird, wobei die zweite In-
formation sowohl durch das Linsenarray an oder in
der Oberseite des Dokumentkdrpers als auch durch
die Unterseite des Dokumentkdrpers optisch erfass-
bar ist.
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[0033] Die zweite Information ist durch das Linsenar-
ray unabhangig von der Betrachtungsrichtung erfass-
bar.

[0034] Als vorteilhaft hat es sich erwiesen, die erste
und die zweite Information so zu wahlen, dass sich
diese zu einer Gesamtinformation erganzen. Hier-
durch kann eine Absicherung der einzelnen Informa-
tionen jeweils Uber die andere Information erfolgen.

[0035] Bei einer Ausflihrungsform kann vorgesehen
sein, dass die zweite Information einen Buchstaben,
eine Buchstabenfolge, ein Wort, eine Ziffer oder eine
Ziffernfolge umfasst, welche eingefugt in die erste In-
formation die Gesamtinformation liefert.

[0036] Vorzugsweise besitzt die Gesamtinformation
einen Sinngehalt, der fur einen menschlichen Be-
trachter oder eine Verifikationsvorrichtung erkennbar
ist und sich nur aus der Kombination der ersten Infor-
mation und der zweiten Information zur Gesamtinfor-
mation ergibt.

[0037] Die zweite Information kann auch aus der ers-
ten Information ableitbar sein. Hierflir kann beispiels-
weise eine Streuwertfunktion (Hash-Wert-Funktion)
oder ahnliches gewinscht sein. Bei Kenntnis der
Streuwertefunktion kann aus der ersten Information
die zweite Information errechnet werden. Es kann so-
mit gepruft werden, ob die ersten Information und
die zweite Information Uber die Streuwertefunktion
korrekt miteinander ,verknipft* sind. Fallt diese Pri-
fung negativ aus, kann auf eine Falschung zurlickge-
schlossen werden.

[0038] Um die Verifizierbarkeit der Gesamtinforma-
tion zu erleichtern, ist vorgesehen, dass die Gesam-
tinformation zusétzlich zu der ersten Information und
der zweiten Information, die jeweils Uber irreversi-
ble Materialveranderungen im Dokumentkdrper ge-
speichert sind in dem Dokumentkoérper fir Referenz-
zwecke als Referenzinformation gespeichert ist. Die-
se Speicherung kann beispielsweise drucktechnisch
ausgefuhrt sein. Ebenso ist es mdglich, diese Infor-
mation in einem Mikrochip, der in dem Dokumentkdr-
per integriert ist, elektronisch zu speichern oder in ei-
nem Hologramm oder Ahnlichem.

[0039] Der Dokumentkdrper ist zumindest teilwei-
se, vorzugsweise als Ganzes als Laminationskor-
per ausgebildet. Dieser wird hergestellt, indem meh-
rere Substratschichten miteinander in einem Sub-
stratschichtenstapel zusammengetragen werden und
durch Einbringen von Energie in einem Laminations-
schritt flachig miteinander verbunden werden, wo-
bei in dem Substratschichtenstapel eine im Volumen
transluzente oder opake Substratschicht angeordnet
wird, die die transluzente oder opake Materialschicht
des Dokumentkoérpers ausbildet, wobei die im Volu-
men transparente oder opake Substratschicht in ei-
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nem Bereich, der mit dem Fensterabschnitt korre-
spondiert, eine Aussparung aufweist, welche vor oder
wahrend des Laminationsschritts mit einem transpa-
renten Material verflllt wird. Die einzelnen verwen-
deten Substratschichten kénnen vor dem Laminie-
ren mit weiteren Sicherheitsmerkmalen, insbesonde-
re mit Sicherheitsaufdrucken oder auch Perforatio-
nen oder Ahnlichem versehen werden.

[0040] Vorzugsweise wird das Linsenarray an oder
in der Oberfliche des Dokumentkdrpers wahrend
des Laminationsschrittes mittels eines Laminations-
blechs in die Oberseite des Laminationskorpers ein-

gepragt.

[0041] Alternativ kann das Ausbilden des Linsenar-
rays mittels einer Pragung mit einer Ultraschall-So-
notrode oder auf andere Weise, beispielsweise mit-
tels Laserablation, nach dem Laminieren erfolgen.

[0042] Um die Lasermarkierung zu erleichtern und
die irreversiblen Materialdnderungen gut lokalisie-
ren zu kénnen, ist vorzugsweise eine lasersensitive
transparente Materialschicht in dem Dokumentkérper
ausgebildet, in deren Volumen sich die Fokusposi-
tionen der Linsenelemente des Linsenarrays befin-
den. Eine lasersensitive Materialschicht besteht aus
einem transparenten Material, welches Substanzen
enthalt, die eine Laserabsorption lokal begunstigen
ohne die Transparenz nennenswert zu beeintrachti-
gen. Dies bedeutet, dass in lasersensitiven Schichten
bei einer geringeren Energiedichte des eingetrage-
nen Laserlichts eine Schwérzung eintritt als bei nicht-
lasersensitiven, ansonsten aus identischem Kunst-
stoffmaterial bestehenden Schicht.

[0043] Bei einer Weiterbildung der Erfindung weist
der Dokumentkorper eine weitere von der einen oder
ersten lasersensitiven Materialschicht verschieden,
vorzugsweise beabstandete, weitere oder zweite la-
sersensitive Materialschicht auf. Diese befindet sich
zwischen der ersten lasersensitiven Materialschicht
und der Unterseite des Dokumentkérpers. Besonders
bevorzugt ist diese zwischen der Unterseite und der
transluzenten oder opaken Materialschicht angeord-
net. Bei einer solchen Ausfihrungsform wird die zwei-
te statische Information bevorzugt in die zweite laser-
sensitive Schicht markiert.

[0044] Sind die erste und die zweite lasersensitive
Schicht im Dokumentkérper voneinander beabstan-
det, so lasst sich bei genauer Betrachtung der ers-
ten Information und der zweiten Information zumin-
dest beim Verkippen des Dokumentkérpers oder bei
einem auf andere Weise herbeigefiihrten Andern der
Erfassungsrichtung erkennen, dass die erste Infor-
mation und die zweite Information nicht in derselben
Ebene abgespeichert sind. Hierdurch wird ein weite-
rer schwer nachzuahmender Effekt geschaffen, der
zur Verifikation der Echtheit des Dokumentkorpers
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oder Sicherheitsgegenstands herangezogen werden
kann.

[0045] Nur wenn festgestellt werden kann, dass die
erste und die zweite Information in unterschiedlichen
Ebenen des Dokumentkdrpers gespeichert sind, wird
ein Dokumentkoérper bei dieser Ausfiihrungsform als
echt verifiziert.

[0046] Besonders bevorzugt sind die erste und die
zweite Information so aufeinander abgestimmt, dass
die zweite Information rdumlich relativ zu der ers-
ten Information so angeordnet ist, dass sich die Ge-
samtinformation korrekt erfassen lasst. Beispielswei-
se kann die Gesamtinformation aus einer alphanu-
merischen Zeichenfolge bestehen, wobei mindestens
ein Zeichen in der Mitte der Zeichenfolge durch die
zweite Information ausgebildet ist. Fur die Verifikati-
on kann die korrekte Ausrichtung sowohl hinsichtlich
des Abstands der Zeichen zueinander entlang der
Zeichenkette, d.h. in Leserichtung, als auch eine kor-
rekte Ausrichtung des durch die zweite Information
gebildeten Zeichens quer zur Leserichtung relativ zu
den Ubrigen Zeichen als auch eine ZeichengréfRe etc.
fur eine Verifikation herangezogen werden.

[0047] Als besonders schwer zu falschen haben sich
Ausfiihrungsformen erwiesen, bei denen die zwei-
te Information oder zumindest ein Bestandteil der
zweiten Information beispielsweise mindestens ein
alphanumerisches Zeichen unmittelbar benachbart
zu einer Abschnittsgrenze zwischen dem Aufsicht-
abschnitt und dem Fensterabschnitt angeordnet ist.
Hierbei ist ein Abstand des Bestandteils der zweiten
Information von der Abstandsgrenze vorzugsweise
geringer als eine mittlere Zeichenbreite der eine Zei-
chenkette der Gesamtinformation bildenden alphanu-
merischen Zeichen.

[0048] Insbesondere wenn eine Mitte des Linsenar-
rays nicht mit einer Symmetrieachse der Vorderseite
des Dokumentkdrpers zusammenfallt und eine Ein-
strahlrichtung des zur Speicherung der richtungs-
abhéngigen ersten Information verwendeten Laser-
strahlung jedoch Uber eine Verkippung des Doku-
mentkérpers um eine Achse festgelegt wird, die mit
einer solchen Symmetrieachse des Dokumentkor-
pers zusammenfallt, ist es notwendig, die grafische
Information, welche durch rdumliche Modulation dem
Laserlicht aufgepréagt wird, entsprechend des Ab-
stands des Linsenarrays von der Verkippungsachse
des Dokumentkdrpers und des Kippwinkels an die
hierdurch verursachte Verzerrung gegenuber einer
planen Projektion auf die Oberseite des Dokument-
korpers anzupassen.

[0049] Da das Aufprégen des Linsenarrays sowie
die konkrete Lage der Abschnittsgrenze aufgrund
von Fertigungstoleranzen und Handhabungstoleran-
zen des Dokumentkdrpers bei der Markierung variie-
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ren kénnen, ist bei einer bevorzugten Ausfiihrungs-
form vorgesehen, dass eine Lage einer Abschnitts-
grenze zwischen dem Fensterabschnitt und dem Auf-
sichtabschnitt relativ zu einer Referenzeinheit einer
Markierungsvorrichtung ermittelt wird und die rdumli-
che Modulation und/oder Positionierung der Einstrah-
lung des ersten Laserlichts anhand der ermittelten
Lage der Abschnittsgrenze ausgefiihrt wird. Die Er-
mittlung dieser Abschnittsgrenze ist auch fir das Ein-
bringen der zweiten Information von entscheidender
Bedeutung.

[0050] In der Regel wird jedoch der Dokumentkor-
per vor der Markierung durch die Unterseite einmal
umgedreht. Um die Lage der Abschnittsgrenze pra-
zise zu kennen, wird bei einer bevorzugten Ausfih-
rungsform die Abschnittsgrenze vor dem Einbringen
der zweiten Information erneut erfasst und werden
fur die rdumliche Modulation und/oder Positionierung
des Laserlichts zum Einbringen der zweiten Informa-
tion die Ergebnisse der zweiten Ermittlung der Lage
der Abstandsgrenze herangezogen.

[0051] Fur das Einbringen der ersten Information
wird bei einer Weiterbildung der Erfindung, die eine
noch prazisere Reproduktion der ersten gespeicher-
ten Information bewirkt, zusatzlich auch die Lage des
Linsenarrays relativ zur Referenzeinheit der Markie-
rungsvorrichtung ermittelt. Dies erfolgt vorzugsweise,
indem eine Abbildung der Oberseite des Dokument-
kérpers, beispielsweise mittels einer Digitalkamera,
erfasst wird, wéhrend die Oberseite mit Licht unter
streifendem Einfall beleuchtet wird. In der erfassten
Abbildung ist das Gebiet des Linsenarrays tber den
Kontrast gegenliber der umliegenden Oberflache der
Oberseite gut erkennbar.

[0052] Eine Ermittlung der Lage der Abschnittsgren-
ze erfolgt vorzugsweise Uber ein Erfassen einer Ab-
bildung des Dokumentkdérpers von der Oberseite
oder von der Unterseite des Dokumentkorpers her,
vorzugsweise in direkter Draufsicht, wobei eine Be-
leuchtung jeweils von der gegenlberliegenden Sei-
te des Dokumentkérpers aus erfolgt, sodass eine
Durchlichtabbildung erfasst wird. Die Abschnittsgren-
ze ist als Kontrastgrenze in der Abbildung erfassbar.
Die Erfassungsvorrichtung stellt beispielsweise die
Referenzeinrichtung der Markierungsvorrichtung dar.
Relativ hierzu ist der Laser vorzugsweise starr ange-
ordnet.

[0053] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus der nachfolgenden Figurenbeschreibung. Hierbei
zeigen:

[0054] Fig. 1 schematische Schnittansicht durch ei-
nen als Sicherheitsdokument ausgebildeten Sicher-
heitsgegenstand,;
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[0055] Fig. 2 schematische Draufsicht auf einen
als Sicherheitsdokument ausgebildeten Sicherheits-
gegenstand;

[0056] Fig. 3 Ansicht aus einer Betrachtungsrich-
tung durch die Oberseite des als ausgebildeten Si-
cherheitsdokument Sicherheitsgegenstands;

[0057] Fig. 4 weitere Ausfiihrungsform eines als Si-
cherheitsdokument ausgebildeten Sicherheitsgegen-
stands;

[0058] Fig. 5 Darstellung einer schematischen Her-
stellung eines Sicherheitsgegenstands;

[0059] Fig. 6, Fig. 6a schematische Darstellungen
der Situation zur Markierung der ersten Information;

[0060] Fig.6b Verkippung des Dokumentkérpers um
einen Winkel -8 gegenuber der Lichtausfallrichtung
mit der Oberseite zur Markierung einer dritten Infor-
mation;

[0061] Fig. 6¢c schematische Darstellung der Markie-
rung der zweiten Information; und

[0062] Fig. 7a bis Fig. 7d schematische Ansichten
des als Sicherheitsdokument ausgebildeten Sicher-
heitsgegenstands.

[0063] In Fig. 1 ist schematisch eine Schnittansicht
durch eines als Sicherheitsdokument 2 ausgebilde-
ten Sicherheitsgegenstands 1 dargestellt. Das Si-
cherheitsdokument 2 umfasst einen Dokumentkdérper
10. Dieser ist in der dargestellten Ausfiihrungsform
als Laminationskérper 100 ausgebildet. Der Doku-
mentkorper 10 weist eine Oberseite 11 und eine ge-
genilberliegende Unterseite 12 auf. Der Dokument-
korper 10 ist flachig ausgebildet, welches bedeutet,
dass eine Kantenlange 30 der Oberseite 11 groRer,
vorzugsweise um eine GréRenordnung gréRer, als
ein Abstand zwischen Ober- und Unterseite, d.h. eine
Dokumentkoérperstarke 40 ist.

[0064] Dies ist gleichbedeutend damit, dass eine
Flache der Oberseite 11 bzw. eine Flache der Unter-
seite 12 eine Ausdehnung entlang einer Richtung auf-
weisen, beispielsweise der Kantenldnge 30 oder eine
gerade flachenhalbierende Strecke, die gréRer, vor-
zugsweise um mindestens eine GréRenordnung gré-
Rer, als die Dokumentkorperstarke 40 ist.

[0065] Der Dokumentkdrper 10 ist bei der dargestell-
ten Ausflhrungsform von der Oberseite 11 zur Unter-
seite 12 aus funf Materialschichten ausgebildet, die
in einem Laminationsverfahren zu dem Laminations-
korper 100 zusammengefiigt sind. Von der Oberseite
11 zur Unterseite 12 sind dies eine transparente Ma-
terialschicht 110, eine erste laserfahige transparente
Materialschicht 120, eine opake Materialschicht 130
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mit einer Aussparung 135, welche mit einem transpa-
renten Material 136 verfillt ist, eine zweite laserfahi-
ge Substratschicht 140 und eine weitere transparen-
te Schicht 150. Andere Ausfiihrungsformen kénnen
eine abweichende Anzahl von Materialschichten auf-
weisen. Wesentlich ist, dass mindestens eine Materi-
alschichtim Volumen opak ist und diese eine Ausspa-
rung aufweist, welche mit einem transparenten Mate-
rial verflllt ist. In diesem Bereich oder Abschnitt sind
samtliche dartber und darunter angeordnete Materi-
alschichten im Volumen transparent ausgebildet.

[0066] Der Dokumentkdrper 10 weist einen Fenster-
abschnitt 280 auf, in dem samtliche Materialschich-
ten 110 bis 150 zwischen der Oberseite 11 und der
Unterseite 12 alle im Volumen transparent ausgebil-
det sind. Zuséatzlich weist der Dokumentkorper 10 ei-
nen Aufsichtabschnitt 270 auf, in dem eine Materi-
alschicht, bei der dargestellten Ausfiihrungsform die
Materialschicht 130, im Volumen opak ausgebildet
ist. Im Aufsichtabschnitt 270 Iasst sich somit bei ei-
ner Betrachtung bzw. optischen Erfassung einer Ab-
bildung des Dokumentkérpers 10 durch die Oberseite
11 nur jene Information erfassen, die auf oder ober-
halb der opak ausgebildeten Materialschicht 130 im
Aufsichtabschnitt 270 gespeichert ist. Im Fensterab-
schnitt 280 sind hingegen auch Informationen erfass-
bar, die im gesamten Volumen zwischen der Ober-
seite 11 und der Unterseite 12 im Bereich des Fens-
terabschnitts 280 gespeichert sind. Der Fensterab-
schnitt 280 und der Aufsichtabschnitt 270 grenzen
entlang einer Abschnittsgrenze 290 unmittelbar an-
einander an.

[0067] Der Dokumentkérper 10 umfasst ferner ein
Mikrolinsenarray 300, welches eine Vielzahl von Lin-
senelementen 310 aufweist. Bei der dargestellten
Ausfuhrungsform weist das Linsenarray 300 eine
Vielzahl gleichartig ausgebildeter Zylinderlinsenele-
mente 310 auf. Das Linsenarray 300 erstreckt sich
zu einem Teil 320 Uber den Aufsichtabschnitt 270
und mit einem anderen Teil 330 lber den Fensterab-
schnitt 280 des Dokumentkoérpers. Das Linsenarray
300 erstreckt sich somit Uber eine Abschnittsgrenze
290 zwischen dem Aufsichtabschnitt 270 und dem
Fensterabschnitt 280 hinweg.

[0068] Die Begriffe Oberseite 11 und Unterseite 12
sind beziglich des Dokumentkdrpers 10 hier immer
so gewahlt, dass das Mikrolinsenarray 300 an oder
in der Oberseite 11 des Dokumentkérpers 10 ausge-
bildet ist. Die Begriffe geben keine Auskunft im Hin-
blick auf eine spatere Verwendung. Die fir die Ver-
wendung wesentliche Seite kann somit auch die hier
als Unterseite 12 bezeichnete Seite des Dokument-
korpers 10 dienen.

[0069] In dem Dokumentkérper 10 ist zusatzlich ei-
ne betrachtungs- bzw. erfassungsrichtungsabhangi-
ge erste Information gespeichert. Diese Speicherung
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erfolgt in dem Dokumentkdrper 10 Uber erste irrever-
sible Materialverdnderungen 411. Diese sind in der
dargestellten Figur schematisch jeweils durch den
Kleinbuchstaben ,a“ dargestellt. Die Speicherung er-
folgt beispielsweise, indem entlang einer Richtung
601, welche auch einer Betrachtungsrichtung zum
Erkennen der ersten Information entspricht, die ers-
te Information durch das Linsenarray in das Sicher-
heitsdokument eingestrahlt wird.

[0070] Die Materialstérken der transparenten Mate-
rialschicht 110 und der ersten laserfahigen Material-
schicht 120 sind vorzugsweise so gewahlt, dass Fo-
kuspositionen der Linsenelemente 310 des Linsenar-
rays 300 in der ersten lasersensitiven Materialschicht
120 liegen. Beim Markieren wird beispielsweise La-
serlicht durch einen rdumlichen Lichtmodulator ge-
strahlt, der beispielsweise als Einheit aus Flissig-
kristallzellen mit Polarisationsfiltern ausgebildet sein
kann. Das raumlich modulierte Licht wird durch die
Linsenelemente 310 der Mikrolinse jeweils in Fokus-
positionen gebindelt und hinsichtlich der Intensitat
so gewahlt, dass in den Fokuspositionen irreversible
Materialverdnderungen, beispielsweise Schwarzun-
gen, ausgefihrt werden. Da die Schwarzungen nur
in den Fokuspositionen bewirkt werden, ist die ge-
speicherte erste Information aus der ersten Richtung
601 zu erkennen. Bei einer Betrachtung aus dieser
Richtung 601 werden die in den Fokuspunkten aus-
gebildeten Schwarzungen, welche mit der ersten In-
formation korrespondieren, fir einen Betrachter wie-
der abgebildet. Aus anderen abweichenden Richtun-
gen werden hingegen andere Bereiche der lasersen-
sitiven Materialschicht abgebildet, an denen keine
Schwarzung vorhanden ist. Somit ist die erste Infor-
mation betrachtungsrichtungsabhangig in dem Doku-
mentkorper 10 gespeichert.

[0071] Zusatzlich istin dem Dokumentkorper 10 eine
zweite Information 420 ber zweite irreversible Ma-
terialveranderungen 421 gespeichert, die Uber den
Grolbuchstaben ,A“ reprasentiert sind. Die zweite
Information ist als statische Information ausgebildet,
d.h. so gespeichert, dass sie aus allen Betrachtungs-
richtungen durch die Oberseite 11 erfassbar ist. Dies
kann dadurch bewirkt werden, dass die zweite In-
formation beispielsweise Uber eine Lasermarkierung
durch die Unterseite 12 des Dokumentkdrpers 10 in
diesen eingebracht wird. Hierzu wird Laserstrahlung
raumlich mit der zweiten Information moduliert und
so fokussiert, dass die grof3te Energiedichte vorzugs-
weise in der zweiten lasersensitiven Materialschicht
auftritt, sodass die zweite Information Uber die zwei-
ten irreversiblen Materialverdnderungen 421 in der
zweiten lasersensitiven Materialschicht 140 gespei-
chert wird.

[0072] Bei einer bevorzugten Ausfiihrungsform sind
die erste Information 410 und die zweite Information
420 so aufeinander abgestimmt, dass aus der einen
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Betrachtungsrichtung 601, aus der die erste Informa-
tion 410 erfassbar ist, sich die erste Information 410
und die zweite Information 420 zu einer Gesamtinfor-
mation 430 erganzen. Beispielsweise kann die erste
Information lauten ,aaa“ und die zweite Information
LA“. Die Gesamtinformation lautet dann ,aaaAaaa‘“.
Hierbei liefert die zweite Information 420 einen Be-
standteil der Gesamtinformation 430, der in die ers-
te Information 410 an einer vorgegebenen Stelle ein-
gepasst ist. Beispielsweise kann die erste Informa-
tion 410 aus einer Zahlenfolge ,123 567 bestehen
und die zweite Information aus der Ziffer 4. Die Ge-
samtinformation ist dann die Zahlenfolge ,1234567*.
Sinnvollerweise wird somit die Gesamtinformation so
gewahlt, dass diese einen Sinngehalt aufweist, der
durch einen Betrachter einfach geprift werden kann.
Um dies zu erleichtern, kann der Informationsgehalt
der Gesamtinformation ein weiteres Mal beispiels-
weise als Aufdruck oder Lasermarkierung an einer
anderen Stelle in dem Sicherheitsdokument fiir Refe-
renzzwecke als Referenzinformation 450 ausgebildet
sein.

[0073] Um eine Falschung zu erschweren, sind vor-
zugsweise die erste und die zweite Information so
relativ zueinander positioniert, dass eine nachtrag-
liche Falschung von Bestandteilen der ersten oder
der zweiten Information einfach erkennbar ist. Bei-
spielsweise sind die erste Information und die zwei-
te Information jeweils aus alphanumerischen Zeichen
desselben Zeichensatzes und derselben Schriftgro-
Re gebildet. Die zweite Information umfasst ein oder
mehrere alphanumerische Zeichen, die sich bei einer
Betrachtung aus der Richtung 601, aus der die erste
Information erfassbar ist, in diese so einfligen, dass
die Zeichen korrekt zueinander ausgerichtet sind. Die
erste Information 410 erstreckt sich hierbei jeweils im-
mer sowohl tber den Aufsichtabschnitt 270 als auch
den Fensterabschnitt 280. Dies bedeutet, dass die
erste Information 410 Bestandteile 415 aufweist, die
im Fensterabschnitt 280 gespeichert sind, und Be-
standteile 416 aufweist, die im Aufsichtabschnitt 270
gespeichert sind. Besonders schwer zu falschen sind
Ausflihrungsformen, bei denen mindestens ein Be-
standteil der zweiten Information unmittelbar angren-
zend an die Abschnittsgrenze 290 so ausgebildet ist,
dass sich dieser in die erste Information, die tiber die
Abschnittsgrenze 290 hinweg ausgebildet ist, einfligt.

[0074] In Fig. 2 ist schematisch eine Draufsicht auf
ein Sicherheitsdokument 2 ahnlich zu dem nach
Fig. 1 dargestellt. Gleiche technische Merkmale
sind in allen Figuren mit denselben Bezugszeichen
gekennzeichnet. Hierbei wird davon ausgegangen,
dass die erste Information 410 fir eine senkrechte
Betrachtung durch das Mikrolinsenarray in den Doku-
mentkdrper 10 gespeichert ist. Dies bedeutet, dass
bei Draufsicht sowohl die erste Information als auch
die zweite Information sichtbar sind. Zu erkennen ist,
dass sich das Mikrolinsenarray 300 sowohl teilwei-
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se Uber dem Aufsichtabschnitt 270 als auch teilweise
Uber dem Fensterabschnitt 280 befindet und die Ab-
schnittsgrenze 290 Uberspannt. Ebenso ist die ers-
te Information 410 ,123 567 teilweise im Aufsicht-
abschnitt 270 und teilweise im Fensterabschnitt 280
ausgebildete und Uberspannt somit ebenfalls die Ab-
schnittsgrenze 290. Passgenau ist die zweite Infor-
mation 420 ,IV* in die erste Information 410 einge-
fligt, sodass sich die erste Information 410 und die
zweite Information 420 zur Gesamtinformation 430
»,123IV567“ erganzen.. Deren Informationsgehalt ist
ein weiteres Mal als Referenzinformation 450 in dem
Sicherheitsdokument beispielsweise als Lasergravur
an anderer Stelle gespeichert. Die Referenzinforma-
tion 450 kénnte auch als Aufdruck auf die opake Ma-
terialschicht ausgebildet sein. Ebenso ware es mdg-
lich, diese Information in einem Hologramm und/oder
in einem Chip zu speichern, die optional ebenfalls
in das Sicherheitsdokument integriert sein kénnen
und hier aus Griinden der Vereinfachung nicht darge-
stellt sind. Die rémische Schreibweise der Zahl 4 ,IV*
ist hier nur gewahlt, um anzudeuten, dass diese Zif-
fer nicht richtungsabhangig durch die Unterseite als
zweite Information 420 gespeichert ist.

[0075] In Fig. 3 ist eine Ansicht aus einer ande-
ren Betrachtungsrichtung durch die Oberseite des Si-
cherheitsdokuments analog zu dem nach Fig. 2 dar-
gestellt. Gut zu erkennen ist, dass lediglich die zwei-
te Information sowie die Referenzinformation 450
erfassbar sind. Die betrachtungsrichtungsabhangige
erste Information ist aus dieser Erfassungs- bzw. Be-
trachtungsrichtung nicht erfassbar.

[0076] In Fig. 4 ist eine weitere Ausfliihrungsform ei-
nes Sicherheitsdokuments 2 mit einem Dokument-
korper 10 gezeigt.

[0077] Gleiche technische Merkmale sind mit den-
selben Bezugszeichen versehen.

[0078] Bei dieser Ausfiihrungsform fehlt die zweite
laserfahige Materialschicht, sodass die zweite Infor-
mation 420 ebenfalls in die erste laserfahige Materi-
alschicht 120 gespeichert ist. Dies erfolgt wie bei der
Ausflihrungsform nach den Fig. 1 und Fig. 2 durch
eine Einstrahlung von fokussiertem Laserlicht durch
die Unterseite 12 des Dokumentkdrpers 10.

[0079] In Fig. 5 ist schematisch die Herstellung ei-
nes als Sicherheitsgegenstands 1 in Form eines Do-
kumentkérpers 10 in From eines Laminationskérpers
100 dargestellt. Zunachst werden Substratschichten
210 bis 250 zusammengetragen, die mit den Mate-
rialschichten 110 bis 150 der Ausfiihrungsform nach
Fig. 1 korrespondieren. Dies bedeutet, dass eine
transparente Substratschicht 250, eine erste laser-
fahige transparente Substratschicht 220, eine opake
Substratschicht 230 mit einer Aussparung 235 sowie
ein diese Aussparung 235 ausfiillender transparenter
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Einsatz 238, eine zweite laserfahige Substratschicht
240 sowie eine weitere transparente Substratschicht
250 in einer Zusammentragestation 1010 zusam-
mengetragen werden. In einem Hochdruckhochtem-
peraturlaminationsverfahren werden die so zusam-
mengetragenen Substratschichten 210 bis 250 in ei-
ner Laminationsstation 1020 zu einem Dokumentkor-
per 10 zusammengefligt, der als Laminationskorper
100 ausgebildet ist. Zeitgleich oder nachfolgend wird
das Mikrolinsenarray 300 in die Oberseite 11 des ge-
bildeten Dokumentkérpers 10 eingepragt. Vorzugs-
weise erfolgt die Pragung so, dass die Strukturierung
der Mikrolinsen nicht Gber eine Oberseitenebene 21
der Oberseite 11 hinausragen, die durch jene Ab-
schnitte der Oberseite 11 festgelegt ist, in denen das
Mikrolinsenarray 300 nicht ausgebildet ist.

[0080] Eine solche Ausfiihrungsform schitzt die ein-
zelnen Linsenelemente 310 des Mikrolinsenarrays
300 vor Beschadigung.

[0081] Der so hergestellte Laminationskérper 100
wird anschlieend in eine Markierungsvorrichtung
1030 verbracht. In dieser wird der Dokumentkdrper
10 in eine Halterung 1110 gehalten. Die Markierung
wird anhand von Fig. 6 erlautert.

[0082] Die Halterung 1110 ist um eine Schwenkach-
se 1120 schwenkbar. Der Dokumentkdrper 10 ist in
der Halterung 1110 so angeordnet, dass die Schwen-
kachse 1120 parallel zu Langserstreckungsrichtun-
gen der Linsenelemente 310, welche als Zylinderlin-
sen ausgebildet sind, des Mikrolinsenarrays 300 aus-
gebildet ist. Da das Mikrolinsenarray 300 nicht not-
wendigerweise mittig auf der Oberseite des Doku-
mentkdrpers 10 ausgebildet ist, fallt die Schwenkach-
se 1120 in der Regel nicht mit einer Mittelachse 350
des Linsenarrays zusammen. Darlber hinaus tre-
ten leichte Fertigungstoleranzen bei der Ausbildung
des Fensterabschnitts sowie der relativen Positionie-
rung des Mikrolinsenarrays relativ zu dem Fenster-
abschnitt bzw. der Abschnittsgrenze auf. Aus diesen
Grinden ist es fir eine prazise Markierung der ers-
ten Information und der zweiten Information notwen-
dig, eine Lage der Abschnittsgrenze 290 bzw. des
Fensterabschnitts 280 relativ zu der Markierungsvor-
richtung 1030 zu ermitteln. Hierfir weist die Markie-
rungsvorrichtung 1030 eine Kamera 1130 auf. Die-
ser gegentiber ist eine Durchlichtquelle 1140 ange-
ordnet. Das Licht dieser Durchlichtquelle tritt durch
den Fensterabschnitt 280 des Dokumentkdrpers 10
hindurch und wird von der Kamera 1130 erfasst. Ei-
ne erfasst Ansicht zeigt eine solche Durchlichtansicht
1141 des Dokumentkoérpers 10. Deutlich zu erkennen
sind der Fensterabschnitt 280 als heller Bereich und
der Aufsichtabschnitt 270 als dunkler Bereich. Hier-
durch kann die genaue Lage des Grenzabschnitts
290, der nicht notwendigerweise geradlinig verlaufen
muss, ermittelt werden. Um eine Lage des Linsenar-
rays 300 relativ hierzu zu ermitteln, ist eine Streiflicht-
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lichtquelle 1150 vorgesehen. Eine mit der Kamera
1130 erfasste Streiflichtansicht 1151 zeigt einen deut-
lichen Kontrast zwischen dem Linsenarray 300 und
der Ubrigen Oberflache 14 der Oberseite. Hierdurch
ist es mdglich, die Lage des Linsenarrays 300 eben-
falls prazise zu bestimmen. Der Markierungsprozess
wird von einer Steuereinrichtung 1200 gesteuert.

[0083] In Fig. 6a ist die Situation zur Markierung
der ersten Information schematisch dargestellt. In
der Regel wird die erste Information, welche fir
eine Betrachtungsrichtungsabhangigkeit gespeichert
wird, fur eine Erfassungsrichtung gespeichert, wel-
che nicht mit einer Oberflachennormale 13 der Ober-
seite 11 des Dokumentkorpers 10 zusammenfallt.
Daher wird der Dokumentkorper 10 in der Halterung
1110 in der Regel um einen Winkel 6 gegentiber einer
Lichteinfallrichtung 1320 verschwenkt. Einfallendes
Licht 1305 einer Markierungslichtquelle 1300, wel-
che beispielsweise als Laserlichtquelle ausgebildet
ist, wird in einem raumlichen Lichtmodulator 1310 ge-
maR der ersten Information moduliert. Hierdurch wird
dem Licht die erste Information aufgepragt. Nur an
jeden Stellen, an denen in dem Sicherheitsdokument
eine irreversible Materialanderung 411 herbeigefiihrt
werden soll, wird Licht durch den rdumlichen Licht-
modulator 1310 durchgelassen, an anderen Stellen
wird dieses blockiert. Es entsteht somit eine in Bild-
punkte zerlegte grafische Reprasentation der ersten
Information. Diese kann sowohl in schwarz/weil} bzw.
hell/dunkel oder in Graustufen bzw. Helligkeitsstufen
ausgebildet sein. Da der Dokumentkdérper um den
Winkel 6 gegenliber der Lichteinfallrichtung 1320 ver-
schwenkt ist, ist es notwendig, eine Verzerrung und
Positionsanpassung fur die Einstrahlung des Lichts
zum Markieren der ersten Information abhangig von
der ermittelten Lage der Abschnittsgrenze 290 und
gegebenenfalls zusatzlich in Abhangigkeit von der
Lage des Mikrolinsenarrays 300 und des Winkels zu
errechnen.

[0084] In Fig. 6b ist der Dokumentkdrper 10 um ei-
nen Winkel -6 gegenuiber der Lichteinfallsrichtung mit
der Oberseite verkippt. In dieser Stellung wird vor-
zugsweise eine dritte Information in den Dokument-
korper eingespeichert. Im fertigen Sicherheitsdoku-
ment gibt es somit zwei betrachtungswinkelabhan-
gige Informationen, die erste Information 410 und
die dritte Information 440, die unter unterschiedlichen
Betrachtungsrichtungen sichtbar sind.

[0085] In Fig. 6¢ ist der Dokumentkérper um 180°
gegenuber der Lichteinfallsrichtung verschwenkt, so-
dass eine Markierung durch die Unterseite 12 stattfin-
det. In dieser Stellung wird die zweite Information 420
positionsangepasst an die erste Information 410 ein-
gebracht, sodass sich vorzugsweise die erste Infor-
mation und die zweite Information zu einer Gesamtin-
formation erganzen. Die dritte Information kann eben-
falls so ausgebildet sein, dass sie sich mit der zwei-
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ten Information zu einer weiteren Gesamtinformati-
on erganzt. Die Gesamtinformation und die weitere
Gesamtinformation sind vorzugsweise beispielswei-
se als gedruckte Information beispielsweise auf die
Substratschicht 230 (vergl. Fig. 4) vor der Lamination
aufgedruckt und kdénnen so als Referenzinformation
und weitere Referenzinformation dienen, die im ferti-
gen Dokumentkdrper 10 auf der Materialschicht 130
als Aufdruck erkennbar sind.

[0086] In Fig. 7a bis Fig. 7d sind Ansichten eines als
Sicherheitsdokument 2 ausgebildeten Sicherheitsge-
genstands 1, welches gemafl dem oben beschrieben
Verfahren hergestellt sind, schematisch dargestellt.
Bei einer Betrachtung des Dokumentkdrpers 10 unter
dem Winkel 8 gegeniiber der Oberflachennormale 13
des Sicherheitsdokuments ist die erste Information
410,123 567“ gemeinsam mit der zweiten 420 ,IV* In-
formation erfassbar. Dieses ist in Fig. 7a gezeigt. Zu-
satzlich sind die erste Referenzinformation 451 ,123
IV567“ und die zweite Referenzinformation 452 , 765
IV321¢ erfassbar. Sind die erste und die zweite In-
formation 410, 420 nicht prazise zueinander positio-
niert, so ist dies fur einen Betrachter sichtbar. Mani-
pulationen an der ersten oder der zweiten Informa-
tion oder ein Auftrennen des Dokumentkérpers und
anschlieRendes erneutes Laminieren fihren in der
Regel zu Abweichungen der relativen Positionierung,
sodass solche Manipulationen leicht erkennbar sind.
Ein Grenzabstand 550 der zweiten Information 420
von dem Grenzabschnitt 290 ist vorzugsweise kleiner
als eine Zeichenlange 551 der Zeichenkette der ers-
ten Information 410.

[0087] In Fig. 7b ist die Ansicht unter einer Betrach-
tungsrichtung -8 bezlglich der Oberflachennorma-
le dargestellt. Zu erkennen ist die dritte Information
440 ,765 321“ gemeinsam mit der zweiten Informati-
on 420 ,IV“ sowie erneut die Referenzinformationen
451, 452.

[0088] In Fig. 7c ist eine senkrechte Draufsicht auf
das Sicherheitsdokument 2 gezeigt. Aus dieser Be-
trachtungsrichtung ist nur die zweite Information 420
.IV“ gemeinsam mit den Referenzinformationen 451,
452 zu erkennen. Bei einer Betrachtung durch die
Unterseite 12, welches in Fig. 7d dargestellt ist, ist
nur die zweite Information 420 spiegelverkehrt VI zu
erkennen. Die Referenzinformationen sind bei einer
Betrachtung von dieser Unterseite 12 nicht zu erken-
nen, da die opake Materialschicht eine Durchsicht an
jenen Stellen 461, 462, an denen die Referenzinfor-
mationen zu erkennen sein sollten, durch den Doku-
mentkorper 10 verhindert.

[0089] Es versteht sich fir den Fachmann, dass le-
diglich beispielhafte Ausflihrungsformen beschrieben
sind. Die einzelnen in den verschiedenen Ausfiih-
rungsformen beschriebenen Beispiele kdnnen mit-
einander kombiniert werden. Vorzugsweise sind die
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erste und die zweite Information zusatzlich infor-
mationstechnisch verknlpft, beispielsweise kann die
zweite Information eine Prif- oder Quersumme der
alphanumerischen Zeichen der ersten Information
darstellen. Ebenso kann die dritte Information ge-
wahlt sein und mit der zweiten Information in der-
selben Weise verknipft sein. Passend zu der drit-
ten Information kann jedoch auch alternativ eine vier-
te Information, welche ebenfalls durch die Untersei-
te des Dokumentkoérpers als statische Information,
die liber irreversible Anderungen gespeichert ist, ver-
knUpft sein.

Bezugszeichenliste

1 Sicherheitsgegenstand

2 Sicherheitsdokument

10 Dokumentkorper

11 Oberseite

12 Unterseite

13 Oberflachennormale

14 Ubrige Oberflache

21 Oberseitenebene

22 unterseitenebene

30 Kantenlange

40 Dokumentkorperstarke /Abstand Ober-
seite-Unterseite

50 Draufsicht

100 Laminationskorper

110 transparente Materialschicht

120 erste laserfahige Materialschicht

130 opake Materialschicht

135 Aussparung

136 transparentes Material

140 zweite laserfahige Materialschicht

150 transparente Materialschicht

210 transparente Substratschicht

220 erste laserfahige Substratschicht

230 opake Substratschicht

235 Aussparung

236 transparentes Substrat

238 Einsatz

240 zweite laserfahige Substratschicht

250 transparente Substratschicht

270 Aufsichtabschnitt

280 Fensterabschnitt

290 Abschnittsgrenze

300 Mikrolinsenarray

310 Mikrolinsen

320 ein Teill

330 anderer Teil

350 Mittelachse

410 erste Information

411 erste irreversible Materialverédnderungen
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412 alphanumerische Zeichen

413 mittlere Zeichenbreite

415 Bestandteil der ersten Information, der

im Fensterabschnitt gespeichert ist
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Patentanspriiche

1. Sicherheitsgegenstand (1) mit einem flachig
ausgedehnter Dokumentkdrper (10), der eine Ober-
seite (11) und eine gegentberliegenden Unterseite
(12) aufweist, wobei an oder in der Oberseite (11) des
Dokumentkoérpers (10) ein Linsenarray (300) ausge-
bildet ist und in dem Dokumentk&per eine lasermar-
kierte und erfassungsrichtungsabhéangige erste Infor-
mation (410) Uber erste irreversible Materialveran-
derungen im Dokumentkdper gespeichert ist, deren
optische Erfassbarkeit durch das Linsenarray (300)
hindurch von einer Erfassungsrichtung abhangig ist,
dadurch gekennzeichnet, dass der Dokumentkor-
per (10) einen Aufsichtabschnitt (270), in dem der
Dokumentkérper (10) zwischen der Oberseite (11)
und der Unterseite (12) des Dokumentkdrpers (10)
eine im Volumen transluzente oder opake Material-
schicht aufweist, und angrenzend an den Aufsicht-
abschnitt (270) einen Fensterabschnitt (280) um-
fasst, in dem der Dokumentkorper (10) aus im Volu-
men transparentem Material zwischen der Obersei-
te (11) und der Unterseite (12) des Dokumentkor-
pers (10) ausgebildet ist, und das Linsenarray (300)
sich sowohl zumindest Uber einen Teil des Fenster-
abschnitts (280) als auch Uber zumindest einen Teil
des Aufsichtabschnitts (270) erstreckt und hierdurch
eine Abschnittsgrenze (290) zwischen dem Aufsicht-
abschnitt (270) und dem Fensterabschnitt (280) tber-
spannt, und auch die lasermarkierte und erfassungs-
richtungsabhéngige erste Information (410) teilweise
im Aufsichtabschnitt (270) und teilweise im Fenster-
abschnitt (280) ausgebildet ist und zusatzlich in dem
Fensterabschnitt (280) eine lasermarkierte und stati-
sche zweite Information (420) Uber zweite irreversi-
ble Materialveranderungen im Dokumentkorper (10)
gespeichert ist, wobei die zweite Information (420)
sowohl durch das Linsenarray (300) an oder in der
Oberseite (11) des Dokumentkérpers (10) als auch
durch die Unterseite (12) des Dokumentkdrpers (10)
optisch erfassbar ist.

2. Sicherheitsgegenstand (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass sich die erste Infor-
mation (410) und die zweite Information (420) zu ei-
ner Gesamtinformation (430) erganzen.

3. Sicherheitsgegenstand (1) nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Gesamtinforma-
tion (430) zusatzlich zu den ersten und zweiten irre-
versiblen Materialveranderungen in dem Dokument-
kérper (10) als Referenzinformation (450) fiir Refe-
renzzwecke gespeichert ist.

4.  Sicherheitsgegenstand (1) nach einem der
vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net, dass zumindest ein Teil der zweiten Information
(420) unmittelbar angrenzend an die Abschnittsgren-
ze (290) gespeichert ist
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5. Sicherheitsgegenstand (1) nach einem der vor-
angehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Gesamtinformation (430) einen menschlich
erfassbaren Sinngehalt umfasst, der weder durch die
erste Information (410) noch durch die zweite Infor-
mation (420) vollstandig grafisch dargestellt ist.

6. Sicherheitsgegenstand (1) nach einem der vor-
angehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen der Oberseite (11) und der transluzen-
ten oder opaken Materialschicht eine erste lasersen-
sitive transparente Materialschicht ausgebildet ist, in
der die ersten irreversiblen Materialveranderungen
ausgebildet sind.

7.  Sicherheitsgegenstand (1) nach einem der
vorangehenden Anspriche, dadurch gekennzeich-
net, dass in dem Dokumentkérper (10) eine zwei-
te lasersensitive transparente Materialschicht ausge-
bildet ist, welche zwischen der ersten lasersensiti-
ven transparenten Materialschicht und der Unterseite
(12) ausgebildet ist und in der die zweiten irreversi-
blen Materialveranderungen ausgebildet sind.

8. Sicherheitsgegenstand (1) nach einem der vor-
angehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite lasersensitive transparente Material-
schicht zwischen Unterseite (12) und der transluzen-
ten oder opaken Materialschicht angeordnet ist.

9.  Sicherheitsgegenstand (1) nach einem der
vorangehenden Anspruche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Dokumentkorper (10) einen Laminati-
onskdrper umfasst, der aus verschiedenen Substrat-
schichten gebildet ist, wobei die transluzenten oder
opaken Materialschicht aus einer transluzenten oder
opaken Substratschichtgebildet ist, die im Bereich
des Fensterabschnitts (280) eine Aussparung auf-
weist, welche mit einem transparenten Material ver-
fullt ist.

10. Verfahren zum Herstellen eines Sicherheits-
gegenstands (2), umfassend die Schritte:
Bereitstelle oder Herstellen eines flachig ausgedehn-
ten Dokumentkorpers (10), der eine Oberseite (11)
und eine gegenuberliegende Unterseite (12) auf-
weist, wobei an oder in der Oberseite (11) ein Lin-
senarray (300) ausgebildet ist oder ausgebildet wird,
und
Speichern einer ersten lasermarkierten erfassungs-
richtungsabhéngigen Information, indem durch das
Linsenarray (300) hindurch aus einer Richtung rdum-
lich moduliertes Laserlicht eingestrahlt wird und in Fo-
kusbereichen der Linsen des Linsenarrays (300) ers-
te irreversible Materialverdnderungen bewirkt wer-
den,
dadurch gekennzeichnet, dass der Dokumentkor-
per (10) mit einem Aufsichtabschnitt (270), in dem der
Dokumentkorper (10) zwischen der Oberseite (11)
und der Unterseite (12) des Dokumentkérpers (10)
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eine im Volumen transluzente oder opake Material-
schicht aufweist, und mit einem an den Aufsichtab-
schnitt (270) angrenzenden einen Fensterabschnitt
(280), in dem der Dokumentkdrper (10) aus im Volu-
men transparentem Material zwischen der Obersei-
te (11) und der Unterseite (12) des Dokumentkorpers
(10) ausgebildet ist, und dem Linsenarray (300) be-
reit oder hergestellt wird, wobei sich das Linsenarray
(300) sowohl zumindest Uber einen Teil des Fens-
terabschnitts (280) als auch Uber zumindest einen
Teil des Aufsichtabschinitts erstreckt und hierdurch
eine Abschnittsgrenze (290) zwischen dem Aufsicht-
abschnitt (270) und dem Fensterabschnitt (280) (iber-
spannt, und das Speichern der ersten Information
(410) so ausgefuhrt wird, dass auch die lasermar-
kierte und erfassungsrichtungsabhéngige erste Infor-
mation (410) teilweise im Aufsichtabschnitt (270) und
teilweise im Fensterabschnitt (280) ausgebildet ist
und zusatzlich in dem Fensterabschnitt (280) durch
die Unterseite (12) weiteres raumlich moduliertes La-
serlicht eingestrahlt wird und eine statische zweite
Information (420) Uber zweite irreversible Material-
veranderungen im Dokumentkdper lasermarkiert und
gespeichert wird, wobei die zweite Information (420)
sowohl durch das Linsenarray (300) an oder in der
Oberseite (11) des Dokumentkérpers (10) als auch
durch die Unterseite (12) des Dokumentkdrpers (10)
optisch erfassbar ist.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweite Information (420) so
gewahlt wird, dass diese sich mit der ersten Informa-
tion (410) zu einer Gesamtinformation (430) erganzt,
die einen erfassbaren Sinngehalt aufweist, der weder
durch die gespeicherte erste Information (410) noch
durch die zweite gespeicherte Information vollstandig
grafisch dargestellt ist.

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der Dokumentkorper
(10) zumindest teilweise als Laminationskorper (1009
ausgebildet wird, indem mehrere Substratschichten
(210-250) miteinander in einem Substratschichten
Stapel zusammengetragen werden durch Einbringen
von Energie in einem Laminationsschritt flachig mit-
einander verbunden werden, wobei in dem Subtrat-
schichtenstapel eine im Volumen transluzente oder
opaken Substratschicht gebildet angeordnet wird, die
die transluzente oder opake Materialschicht des Do-
kumentkdrpers (10) ausbildet, wobei die im Volumen
transluzente oder opaken Substratschicht in einem
Bereich der mit dem Fensterabschnitt (280) korre-
spondiert eine Aussparung aufweist, welche vor oder
wahrend des Laminationsschitts mit einem transpa-
renten Material verfullt wird.

13. Verfahren nach einem der Anspriiche 10 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass das Linsenarray
(300) wahrend des Laminationsschritts mittels eines

2017.09.07

Laminationsblechs in die Oberseite (11) des Lamina-
tionskoérpers eingepragt wird.

14. Verfahren nach einem der Anspriiche 10 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass eine Einstrahl-
richtung der ersten rdumlich modulierten Laserlichts
Uber eine Rotation des Dokumentkdrpers (10) relativ
zu einer optischen Hauptachse des rdumlich modu-
lierten ersten Laserlichts ausgefiihrt wird.

15. Verfahren nach einem der Anspriiche 10 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass eine Lage ei-
ner Abschnittsgrenze (290) zwischen dem Fenster-
abschnitt (280) und dem Aufsichtabschnitt (270) re-
lativ zu einer Referenzeinheit einer Markierungsvor-
richtung ermittelt wird und die rdumliche Modulati-
on und/oder Positionierung der Einstrahlung des ers-
ten Laserlichts anhand der ermittelten Lage der Ab-
standsgrenze ausgefihrt wird.

16. Verfahren nach einem der Anspriiche 10 bis
15, dadurch gekennzeichnet, dass zum Ermitteln
der Lage der Abschnittsgrenze (290) eine Durchlicht
Abbildung des Fensterabschnitts (280) erfasst und
ausgewertet wird.

17. Verfahren nach einem der Anspriiche 10 bis
16, dadurch gekennzeichnet, dass zusatzlich eine
Lage des Linsenarrays (300) ermittelt wird, in dem ei-
ne Streiflichtaufnahme der Oberseite (11) des Doku-
mentkorpers (10) erfasst und ausgewertet wird, und
die Lage des Linsenarray (300) relativ zu der Lage
der Abschnittsgrenze (290) beim Ausfiihren der Mo-
dulation des ersten Lichts und/oder der Positionie-
rung des ersten Laserlichts mitbericksichtigt wird.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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