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【 Ｆ Ｉ 】
   Ｈ ０ １ Ｍ   14/00          Ｐ
   Ｈ ０ １ Ｌ   31/04          Ｚ
　
【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 2月 4日 (2005.2.4)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ４ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 参 考 例 ７
　 下 記 化 合 物 Ｎ ｏ ． ２ ４ で 表 さ れ る 四 級 塩 を ５ ｇ （ ０ ． ０ １ ７ ３ ｍ ｏ ｌ ） と 下 記 化 合 物 Ｎ
ｏ ． ３ １ で 表 さ れ る ア ル デ ヒ ド 誘 導 体  （ ０ ． ０ １ ７ ３ ｍ ｏ ｌ ） を メ タ ノ ー ル ５
０ ｍ ｌ 中 、 加 熱 還 流 ２ 時 間 さ せ 、 そ の 後 冷 却 、 濾 取 し た 。 得 ら れ た 粗 結 晶 ５ ． ７ ｇ を メ タ
ノ ー ル で 再 結 晶 し 、 前 記 化 合 物 Ｎ ｏ ． ２ ０ を ３ ． ６ ７ ｇ 得 た 。
λ ｍ ａ ｘ ＝ ５ ９ ８ ｎ ｍ （ Ｍ ｅ Ｏ Ｈ ）
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