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Abdeckfolie fiir eine Mikrotiterplatte

Die Erfindung bezieht sich auf eine Abdeckfolie fiir eine Mikrotiter-
platte.

Mikrotiterplatten werden insbesondere fiir die unterschiedlichsten
mikrobiologischen, zellziichterischen und immunologischen Arbeits-
génge benutzt. Beispielsweise finden Mikrotiterplatten Anwendung in

der PCR und der Ziichtung von Mikroorganismen oder Zellen.

Mikrotiterplatten haben eine Vielzahl Vertiefungen zur Aufnahme der
Probenfliissigkeit. Die Vertiefungen werden auch als ,,Wells* bezeich-
net. Sie sind beispielsweise in einer Platte ausgebildet oder weisen von
der Unterseite einer plattenférmigen Deckwand vorstehende Auf-
nahmeabschnitte auf. Die Deckwand kann an den Seiten nach unten
vorstehende Seitenwéinde aufweisen. Die Vertiefungen haben Offnun- -
gen, die von der Oberseite der Platte aus zuginglich sind. Die Vertie-
fungen sind auf den Punkten eines Rasters angeordnet. Die géngigen
Mikrotiterplatten haben in Reihen und Spalten 8 x 12 = 96 Vertiefun-
gen. Mehr und mehr werden auch Mikrotiterplatten mit einer gréfleren
Anzahl Vertiefungen, z.B. 16 x 24 = 384 Vertiefungen, verwendet. Die
Rasterabstinde der Vertiefungen entsprechen bei den meisten markt-
géngigen Mikrotiterplatten den Empfehlungen der SBS (= Society for
biomolecular screening) bzw. den daraus hervorgegangenen ANSI-

Standards.

ERSATZBLATT (REGEL 26)
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Die Verdunstung von Probenfliissigkeit aus den Vertiefungen ist ein
Problem. Sie wird im wesentlichen von Temperatur, Luftfeuchte und
GroBle der Oberfliche bestimmt. In vielen Féllen filhrt eine Ver-
dunstung zu einer nicht akzeptablen Verfalschung der Meflergebnisse.
Dies ist in gesteigertem Mafle bei Bearbeitung kleiner Volumina der
Probenfliissigkeit der Fall. Der Trend bei der Bearbeitung von Proben-

fliissigkeit im Labor geht zu immer kleineren Mengen.

Zur Vermeidung von verdunstungsbedingtem Probenverlust und
Kreuzkontamination zwischen den Proben in den verschiedenen Ver-
tiefungen ist es bekannt, gegen die Oberseite der Mikrotiterplatte eine
Matte zu driicken oder eine Folie aus Silikon oder PE aufzusiegeln.
Die Handhabung der Mikrotiterplatte mit der aufgelegten Matte ist
umstédndlich, insbesondere wenn mehrfach unter Abnahme der Matte
von der Mikrotiterplatte Zugriff auf die Probenfliissigkeit genommen
werden mul}. Die Siegelung der Abdeckfolie auf die Mikrotiterplatte
ist umsténdlich und nicht reversibel. Ein Zugriff auf die Probenfliissig-
keit in der Mikrotiterplatte ist nicht méglich, ohne die Versiegelung zu

zerstoren.

Die GB 2 322 121 A offenbart eine Abdeckung fiir eine Mikrotiter-
platte, die als Formteil gréferer Materialstidrke und verhdltnisméafig
komplizierter Formgebung ausgeformt ist. Durch die grofle Material-
stirke und die besondere Ausformung wird ein Verschlul der Proben-
gefdfle wie bei einem Stopfen erzielt, d.h. mit einer kraftschliissigen

Verbindung an den Réndern des Probengefiles. Schwichungszonen
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sind vorgesehen, um ein Durchstechen der Abdeckung zu erleichtern.
Ein Wiederverschlieen der Einstich6ffnung erfolgt wiederum auf-
grund der Elastizitdt des Materials, so dal} kein vollstdndiger Ver-

schlufl erwartet werden kann.

Die EP 1 302 243 Al offenbart ein System zur Lagerung einer Viel-
zahl von Proben, dal} aus einer Mikrotiterplatte und einer Abdeckfolie
aus einem thermoplastischen Elastomer besteht. Zwecks Zugang zu
einem der mit der Abdeckfolie verschlossenen Probengefifie kann die
Abdeckfolie mit einer Nadel oder Pipettenspitze oder &hnlichem
durchstochen werden. Durch die elastischen Eigenschaften der Ab-
deckfolie kommt es nach dem Entfernen der Nadel- oder Pipetten-
spitze zu einem automatischen, nicht ndher beschriebenen Wieder-

verschliefen der Einstich6ffoung.

Dennoch ist die Abdeckfolie im Bereich der Einstich6ffnung verletzt,
so daf} ein hermetischer Verschluf3, der eine Verdunstung der Probe
verhindern konnte, nicht erzielt wird. Die Einstich6ffnung kann durch

die Elastizitit der Abdeckfolie nur unvollstindig verschlossen werden.

Davon ausgehend liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Ab-
deckung fiir eine Mikrotiterplatte zur Verfiigung zu stellen, die einen
Zugang zu in die Vertiefungen eingefiillter Probenfliissigkeit ermbg-
licht und dennoch einen verbesserten Schutz vor Verdunstung von

Probenfliissigkeit bietet.
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Die Aufgabe wird durch eine Abdeckfolie mit den Merkmalen des An-
spruches 1 gelést. Vorteilhafte Ausgestaltungen der erfindungs-

geméfen Abdeckfolie sind in den Unteranspriichen angegeben.

Gemil Anspruch 1 weist die Abdeckfolie fiir eine Mikrotiterplatte im
Raster der Vertiefungen der Mikrotiterplatte  angeordnete

Schwichungszonen auf.

Die Schwiéchungszonen sind mittels mindestens einer Dosierspitze
einer Pipettiervorrichtung oder eines Dosierautomaten durchstechbar.
Die Dosierspitze ist z.B. eine austauschbare Pipettenspitze aus Kunst-
stoff oder eine Nadelspitze aus Metall. Die Schwichungszonen kénnen
von der Dosierspitze selber oder von einem mit der Pipettier-
vorrichtung oder dem Automaten verbundenen Arm oder einem ande-
ren Offner gedffnet werden. Die in die Vertiefung eingedrungene
Dosierspitze kann Probenfliissigkeit aufnehmen oder abgeben. Wenn
die Dosierspitze aus der Vertiefung und der Abdeckfolie heraus-
gezogen wird, schliet sich die Schwichungszone, z.B. aufgrund einer
der Abdeckfolie innewohnenden Elastizitit bzw. aufgrund der Reibung
zwischen der Pipettenspitze und einem daran anliegenden Rand der
Abdeckfolie, welche die Abdeckfolie in ihre Ausgangsposition
zuriickzieht. Hierdurch ist die in der Vertiefung enthaltene Proben-

fhiissigkeit weiterhin gegen Verdunstung geschiitzt.

Die Aufnahme und Abgabe von Probenfliissigkeit erfolgt z.B. mittels

einer Einkanal-Pipettiervorrichtung oder — bei mehreren Vertiefungen
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gleichzeitig — mittels einer Mehrkanal-Pipettiervorrichtung. Es sind
Mehrkanal-Pipettiervorrichtungen bekannt, mit denen gleichzeitig
sdmtliche Vertiefungen einer Reihe oder in simtlichen Reihen und

Spalten von Mikrotiterplatten bearbeitbar sind.

Gemil einer Ausgestaltung umfaBt die Abdeckfolie eine Folie aus
einem Material mit einem Formgedichtnis. Das Material mit einem
Formgedéchtnis kehrt nach dem Herausziehen der Dosierspitze aus der
Schwiichungszone in seine Ausgangslage zuriick, so da die Abdich-
tung der Vertiefung gewihrleistet ist. Der Finsatz einer Folie aus
cinem Material mit einem Formgedéchtnis hat den weiteren Vorteil,
daB das Offnen und SchlieBen der Schwichungszonen beriihrungslos
erfolgen kann. Hierdurch kann ein Abstreifen von Fliissigkeit von
einer Dosierspitze an der Abdeckfolie und damit einhergehende Kon-
tamination der Abdeckfolie vermieden werden. Einbezogen sind insbe-
sondere Materialien mit einem Formgedéchtnis aus Kunststoff, insbe-
sondere sogenannte ,,Formgeddchtnispolymere”. Geeignete Mate-
rialien sind in dem Aufsatz ,,Kunststoffe mit Erinnerungsvermdgen® in
Angewandte Chemie Vol. 114 (2002) S. 20138 bis 20162 und in dem
Patent US 6 388 043 B1 beschrieben. Der Inhalt dieser Druckschriften

ist in die vorliegende Patentanmeldung einbezogen.

Gemaf} einer Ausgestaltung umfaBt die Abdeckfolie eine Folie aus

einem Formgedachtnispolymer.



WO 2007/090418 PCT/EP2006/001066

Gemil einer weiteren Ausgestaltung ist die Folie aus einem Material
mit einem Formgedéchtnis, das bei Energiezufuhr eine vorbestimmte
Form einnimmt, wodurch sich gem#B einer weiteren Ausgestaltung
eine geschlossene Schwichungszone 6ffnet oder gemiB einer anderen
weiteren Ausgestaltung eine gedffnete Schwichungszone schlieft. Die
geofinete Schwichungszone schlieBit sich nach einer Zeit, die von der
zugefithrten Energie abhdngt. Die Energiezufuhr kann z.B. durch
elektrische und/oder magnetische Felder und/oder Lichteinwirkung
und/oder Warmeeinwirkung auf die gesamte Abdeckfolie oder auf die
Schwichungszonen konzentriert erfolgen. Eine konzentrierte Licht-
und/oder Wirmeeinwirkung kann z.B. mittels Laserlicht erfolgen. Das
Laserlicht kann z.B. mittels Laserdioden preiswert erzeugt werden.
Laserlicht ist genau und mit hohem Energieeintrag aus groBerer

Entfernung auf die Schwichungszonen ausrichtbar.

Gemdl der einen o.g. Ausgestaltung 6ffnet sich die Schwichungszone
infolge Energiezufuhr. Durch die gedffnete Schwichungszone
hindurch ist ein Zugriff auf die Probe in der Vertiefung moglich.
Einige Zeit nach Energiezufuhr kehrt die Schwichungszone in ihre
Ausgangsform zuriick, so daB} eine Probe in der Vertiefung vor Verlust

durch Verdunstung geschiitzt ist.

Bei der anderen o.g. Ausgestaltung kann die Schwichungszone mittels
der Pipettenspitze oder mittels eines Armes oder eines Werkzeuges
oder anderweitig gedffnet werden. Danach ist durch die gedffnete

Schwiéchungszone hindurch ein Zugriff auf die Probe in der Vertiefung
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méglich. Die Schwichungszone wird anschlieBend geschlossen, indem
Energie zugefithrt wird, so daf} die Schwichungszone in ihre vorbe-
stimmte Ausgangsform zurlickkehrt, in der sie die Vertiefung so ab-

schlief3t, daf} Verluste durch Verdunstung vermieden werden.

Die Abdeckfolie ist beispielsweise eine homogene Folie aus einem
einzigen Material oder aus einem Materialgemisch. Gemif einer Aus-
gestaltung umfafit die Abdeckfolie mehrere libereinandergeschichtete
Folien aus verschiedenen Materialien. Dies ermoglicht es beispiels-
weise, die Unterseite der Abdeckfolie aus einem Material herzustellen,
das inert gegeniiber Probenfliissigkeit und/oder vorteilhaft mit einer

Mikrotiterplatte verbindbar ist.

Gemal einer Ausgestaltung umfaflit die Abdeckfolie Folien mit unter-
schiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten. Durch Wérme-
zufuhr ist es somit moglich, eine Kriimmung der Abdeckfolie herbei-
zufithren. Dies ist erfindungsgemifl nutzbar, um Schwichungszonen
gezielt durch Warmezufuhr zu 6ffnen oder zu schliefen. Auch ist es
moglich, die Abdeckfolie durch gezieltes Kiihlen an den
Schwichungsstellen zu schlielen oder zu 6ffnen. Wenn die maximale
Krimmung zweier polymerer Folien auf einer kurzen Wegstrecke
bzw. im Bereich einer Schwichungszone zu gering ist, ist gemaf einer
Ausgestaltung eine Metallfolie oder ein Metallstreifen in Verbund mit
einer Folie aus einem polymeren Material vorhanden. Je nach zuge-
filhrter Warmemenge schlie3t sich die Schwéchungszone in einer ein-

stellbaren Zeit.
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Gemil einer weiteren Ausgestaltung weist die Abdeckfolie eine Folie
aus einem Material mit einem Formgedédchtnis und eine Folie aus
einem Material mit einem thermischen Ausdehnungskoeffizienten auf,
der von dem thermischen Ausdehnungskoeffizienten des Materials mit
dem Formgedéchtnis abweicht. Bei dieser Ausgestaltung kommt es bei
Erwirmung des Materials mit dem Formgedachtnis zu einer besonders
starken Forménderung der Abdeckfolie, da durch die unterschiedlichen
thermischen Ausdehnungskoeffizienten die Forméinderung wie bei
einem Bimetallschalter verstdrkt wird. Dies ist insbesondere bei Ein-
satz von Formgedichtnispolymeren mit gering ausgeprigtem Form-
gedichtniseffekt von Vorteil, bei denen eine Erwdrmung grundsdtzlich

nur eine Forménderung iiber eine kurze Wegstecke bewirkt.

Diese Ausgestaltung kann so ausgefiihrt sein, daf} durch Energiezufuhr

das Offnen oder das SchlieBen der Schwichungszonen gesteuert wird.

Die erfindungsgeméfie Abdeckfolie bezieht sich auf beliebige Mikro-
titerplatten. Beliebige duflere Abmessungen der Mikrotiterplatten und
Rasterabstinde der Vertiefungen sind einbezogen. Die Abdeckfolie
kann dem Anwender als quasi Endlosmaterial auf Rollen zum Ab-
trennen einzelner Folienstiicke oder in Form von Folienstiicken mit auf
die Mikrotiterplatte abgestimmter Grofle zur Verfiigung gestellt wer-

den.



WO 2007/090418 PCT/EP2006/001066

Gemill einer Ausgestaltung entspricht der Rasterabstand der
Schwichungszonen und/oder die Lénge und Breite der Abdeckfolie
dem Rasterabstand der Vertiefungen einer Mikrotiterplatte und/oder
der Linge und Breite einer Mikrotiterplatte gemédl den Empfehlungen
der Society of Biomolecular Screening (SBS) bzw. den daraus hervor-
gegangenen ANSI-Standards. Auf folgende ANSI-Standards wird
Bezug genommen: ANSI/SBS 1-2004: Microplates — Footprint
Dimensions; ANSI/SBS 2-2004: Microplates ~ Height Dimensions;
ANSI/SBS 3-2004: Microplates — Bottom Outside Flange Dimensions;
ANSI/SBS 4-2004: Microplates — Well Positions. Diese vertffent-
lichten Standards sind iiber die Society of Biomolecular Screening er-
héltlich bzw. im Internet unter folgender Adresse abrufbar:
http://www.sbsonline.org/msdc/approved.php. Die obigen ANSI-

Standards sind in die vorliegende Anmeldung einbezogen.

Die Schwichungszonen sind z.B. Bereiche verringerter Stirke der Ab-
deckfolie. Gemil einer Ausgestaltung weisen die Schwichungszonen
mindestens einen Schlitz auf. Gemif einer Ausgestaltung weist die

Schwiéchungszone mindestens zwei einander kreuzende Schlitze auf,

Gemdl einer Ausgestaltung umfafit die Schwichungszone eine Aus-
stiilpung. Die Ausstiilpung erleichtert das Einfithren und Herausziehen

einer Dosierspitze und kann Abstreifeffekte vermeiden.

Gemdl} einer Ausgestaltung hat die Abdeckfolie zumindest an der

Unterseite eine Klebstoffbeschichtung und/oder besteht dort aus
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Polyethylen (PE) oder Polystyrol (PS) oder einem anderen mit Mikro-
titerplatten verschweiflbaren Material. Dies ermdéglicht eine Ver-
kiebung bzw. Versiegelung mit der Mikrotiterplatte. Einbezogen ist
aber auch das Fixieren der Abdeckfolie auf der Mikrotiterplatte mit

mechanischen Hilfsmitteln.

SchlieBlich umfafit die Erfindung eine Mikrotiterplatte mit einer Ab-
deckfolie der vorbeschriebenen Art.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand der anliegenden Zeichnungen

von Ausfiihrungsbeispielen ndher erlautert. In den Zeichnungen zei-

gen:

Fig. 1 eine Mikrotiterplatte mit einer aufgesiegelten Abdeck-
folie bei Anndherung einer Pipettenspitze in einem verti-
kalen Teilschnitt;

Fig.2 eine andere Mikrotiterplatte mit einer aufgesiegelten Ab-

deckfolie bei Anniherung einer Pipettenspitze mit einem

damit verbundenen Arm im vertikalen Teilschnitt;

Fig. 3a bis ¢ unterschiedlich ausgestaltete Schwéchungszonen in

einem Vertikalschnitt;

Fig. 4a bis ¢ unterschiedlich ausgestaltete Schwichungszonen in der

Draufsicht.
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Gemif Fig. 1 hat eine Mikrotiterplatte 1 eine plattenférmige Deck-
wand 2 mit einer Vielzahl Vertiefungen 3, die durch von der Unterseite
der Deckwand 2 vorstehende Aufnahmeabschnitte 4 zylindrischer
Form begrenzt sind. Die Vertiefungen 3 sind grundsitzlich von der
Oberseite der Deckwand 2 aus durch Offnungen 5 in der Deckwand

zugénglich.

Auf die Oberseite der Deckwand 2 ist eine Abdeckfolie 6 aufgesiegelt.
Die Abdeckfolie 6 hat Schwéchungszonen 7 iiber jeder Vertiefung 3,
die durch mindestens einen Schlitz und eine Ausstiilpung der Abdeck-
folie 6 nach unten in die Vertiefung 3 hinein gebildet sind. Eine erfin-
dungsgemille Abdeckfolie 6 weist die Schwichungszonen 7 im Raster

der Vertiefungen 3 der Mikrotiterplatte 1 auf.

Die Abdeckfolie 6 umfaflt eine Folie aus einem Formgedichtnis-

polymer oder besteht génzlich aus einer solchen Folie.

Vor dem Versiegeln der Mikrotiterplatte 1 ist in die Vertiefungen 3
Probenfliissigkeit 8 eingefiillt worden. Im Ausgangszustand ist die
Abdeckfolie 6 auch im Bereich der Schwichungszonen 7 geschlossen,
so daf} Probenfliissigkeit 8 nicht durch Verdunstung austreten kann.
Die Probenfliissigkeit 8 ist mittels einer Pipettenspitze 9 entnehmbar
bzw. auffiillbar. Hierfiir ist die Pipettenspitze 9 durch die z.B. als Aus-
stiilpungen ausgefiihrten Schwichungszonen 7 der Abdeckfolie 6 in
die Vertiefungen 3 einfiihrbar.
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Nach dem Herausziehen der Pipettenspitze 9 schliefft sich die Abdeck-
folie im Bereich der Schwichungszonen 7 selbsttétig nur teilweise, so
daB eine kleine Offnung verbleibt, durch die Probenfliissigkeit ver-
dunsten kann. Zum Schlieflen der Schwichungszonen 7 wird Energie —
z.B. Licht- und Wirmeenergie — insbesondere mittels Laserlicht in die
Schwichungszonen 7 eingebracht, so dal diese ihre Ausgangsform
wieder einnehmen. Danach sind die Vertiefungen 3 nach oben ge-
schlossen, so dal Probenfliissigkeit 8 nicht durch Verdunsten austreten

kann.

Bei einer anderen Ausfilhrung werden die Schwéichungszonen 7 von
Fig. 1 durch Einbringen von Energie getéffnet. Danach ist die Pipetten-
spitze 9 berithrungslos einfithrbar und nach dem Pipettieren entnehm-
bar. Die Schwichungszonen 7 schlieflen sich nach einer Zeitdauer, die
von der zugefiihrten Energiemenge abhidngt. Dieses Beispiel ermog-
licht ein berithrungsloses Offnen und SchlieBen der Schwichungs-

zonen 7.

Beim Ausfiihrungsbeispiel von Fig. 2 sind die Vertiefungen 3¢ bzw.
die Aufnahmeabschnitte 4° der Mikrotiterplatte 1¢ konisch. Die Ab-
deckfolie 6° weist Schwichungszonen 7° in Form von einfachen

Schlitzen auf.

Bei diesem Ausfiihrungsbeispiel ist eine Pipettiervorrichtung 10, wel-

che die Pipettenspitze 9 unten trigt, mit einem Arm 11 fest verbunden,
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der vor der Pipettenspitze 9 in eine Schwichungszone 7¢ eindringt, um
diese zu Offnen. Beim Herausziehen der Pipettenspitze 9 verldB3t der
Arm 11 zuletzt die Schwichungszone 7¢. Infolgedessen verhindert der
Arm 11 eine Kontamination der Abdeckfolie 6° bzw. der Pipetten-
spitze 9 durch Abstreifeffekte. Nach dem Herausziehen der Pipetten-
spitze 9 sind die Schwichungszonen 7¢ wiederum durch Einbringen

von Energie (z.B. Licht und/oder Wérmeenergie) schliefibar.

Gemail einer anderen Ausfithrung sind die Schwéichungszonen 7¢ von
Fig. 2 durch Einbringen von Energie 6ffenbar und schlieflen sich nach

Ablauf einer bestimmten Zeitdauer.

Gemil Fig. 3a ist eine Schwichungszone 7°¢ als Schlitz mit nach

unten abgewinkelten Folienabschnitten ausgebildet.

Gemif Fig. 3b ist die Schwichungszone 7°‘‘ eine Ausstiillpung der

Abdeckfolie 6 nach oben von der Vertiefung weg.

Gemif Fig. 3¢ ist die Schwéchungszone 7' wiederum ein Schlitz mit

nach oben abgewinkelten Folienabschnitten.

Da die Schwichungszonen 7°“° und 7" gemiB Fig. 3b und Fig. 3c
nach oben Gffnen, sind sie vorteilhaft insbesondere bei sehr kleinen
Aufnahmen.
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GemiB Fig. 4a ist eine Schwichungszone 7" durch zwei einander
kreuzende Schlitze gebildet.

Gemif Fig. 4b ist eine Schwichungszone 7%

durch zwei U-férmig
verlaufende und einander an der Basis beriihrende Schlitzlinien einer
Abdeckfolie gebildet. Hierdurch entstehen zwei Klappen, die aus der
Ebene der Abdeckfolie abklappbar sind.

7" Qurch einen einzigen

GemifB Fig. 4c ist eine Schwichungszone
nahezu kreisférmig gebogenen Schlitz gebildet. Dieser umgrenzt eine
Art Klappe, die um die zwischen den Enden des Schlitzes befindliche

Achse aus der Ebene der Abdeckfolie herausklappbar ist.

Die Ausfithrungen von Fig. 3a bis 4¢ konnen so ausgestaltet sein, daf3
die Schwichungszonen durch Einbringen von Energie schlieBbar oder

Offenbar sind.
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Anspriiche

Abdeckfolie fiir eine Mikrotiterplatte (1) mit im Raster der Vertie-
fungen (3) der Mikrotiterplatte angeordneten Schwichungszonen

(.

Abdeckfolie gemidfl Anspruch 1, umfassend eine Folie (6) aus

einem Material mit einem Formgedéchtnis.

Abdeckfolie gemifl Anspruch 1 oder 2, umfassend eine Folie (6)
aus einem Material mit einem Formgedichtnis, das bei Energie-

zufuhr eine vorbestimmte Form einnimmt.

Abdeckfolie gemédl Anspruch 3, die eine Folie aus einem Form-

gedédchtnispolymer umfaft.

Abdeckfolie gemél einem der Anspriiche 1 bis 4, umfassend meh-

rere Folien (6) aus verschiedenen Materialien.

Abdeckfolie gemélB Anspruch 5, die mehrere Folien (6) mit ver-

schiedenen thermischen Ausdehnungskoeffizienten umfaft.

Abdeckfolie nach einem der Anspriiche 1 bis 6, umfassend eine
Folie (6) aus einem Material mit einem Formgedéchtnis und eine

Folie aus einem Material mit einem thermischen Ausdehnungs-
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12.
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16.

koeffizienten, der von dem thermischen Ausdehnungskoeffizienten

des Materials mit dem Formgeddchtnis abweicht.

Abdeckfolie nach einem der Anspriiche 1 bis 7, bei der der Raster-
abstand der Schwichungszonen (7) dem Rasterabstand der Vertie-
fungen (3) einer Mikrotiterplatte (1) und/oder die Linge und Breite
der Abdeckfolie der Lange und Breite einer Mikrotiterplatte (1)
gemil den ANSI-Standards entspricht.

Abdeckfolie gemédlB einem der Anspriiche 1 bis 8, bei der die

Schwichungszonen (7) mindestens einen Schlitz aufweisen.

Abdeckfolie nach Anspruch 9, bei der die Schwichungszone (7)

mindestens zwei einander kreuzende Schlitze aufweist.

Abdeckfolie nach einem der Anspriiche 1 bis 10, bei der die

Schwichungszone (7) eine Ausstiilpung umfaft.

Abdeckfolie nach einem der Anspriiche 1 bis 11, die zumindest an
der Unterseite eine Klebstoffbeschichtung aufweist und/oder dort
aus Polyethylen (PE) oder Polystyrol (PS) oder einem anderen mit
Mikrotiterplatten verschweilbaren Material besteht.

Mikrotiterplatte mit einer Abdeckfolie (6) gemil einem der An-
spriiche 1 bis 12.
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Feld I Bemerkungen zu den Ansprichen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1

GemaB Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Grinden fiir bestimmte Anspriiche kein Recherchenbericht erstelit:

1. I:l Anspriiche Nr.
weil sie sich auf Gegenstinde beziehen, zu deren Recherche die Behdrde nicht verpfiichtet ist, namlich

2. D Anspriche Nr.
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen,
daR eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgefiihrt werden kann, namlich

3. D Anspriiche Nr.
welil es sich dabei um abh&ngige Anspriiche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaf3t sind.

Feld il Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 aut Blatt 1)

Die internationale Recherchenbehdrde hat festgestellt, daB diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthit:

siehe Zusatzblatt

1. I_—X:‘ Da der Anmelder alle erforderlichen zusitzlichen Recherchengebiihren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Anspriiche.

2, D Da fiir alte recherchierbaren Anspriiche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgefiihrt werden konnte, der eine
zusétzliche Recherchengebiihr gerechtfertigt hiitte, hat die Behdrde nicht zur Zahlung einer sofchen Gebiihr aufgefordert.

3. D Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusitzlichen Recherchengebiihren rechizeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht nur auf die Anspriiche, fiir die Geblhren entrichtet worden sind, ndmlich auf die
Anspriiche Nr.

4. D Der Anmelder hat die erforderlichen zusétztichen Recherchengebiihren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recher-
chenbericht beschrankt sich daher auf die in den Anspriichen zuerst erwahnte Erfindung; diese st in folgenden Anspriichen er—
fant:

Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs D Die zusétziichen Gebiihren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahit.

m Die Zahlung zusitzlicher Recherchengebiihren erfolgte ohne Widerspruch.
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Die internationale Recherchenbehﬁfde hat festgestellt, dass diese
internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthdlt,
namlich: ST

1. Anspriiche: 1 (teilw.), 2-8, 12, 13

Abdeckfolie fiir eine Mikrotiterplatte mit einem Raster der
Vertiefungen der Mikrotiterplatte angeordneten
Schwachungszonen wobei Material mit Formgedachtnis
vorgesehen ist

2. Anspriiche: 1 (teilw.), 9-11

Abdeckfolie filir eine Mikrotiterplatte mit einem Raster der
Vertiefungen der Mikrotiterplatte angeordneten
Schwiachungszonen mit Schlitzen und/oder Ausstiilpungen
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