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(57) Zusammenfassung: Ein Flllmaterialstift (1) aus flexib-
lem Material dient zur Fillung eines Zahn-Wurzelkanales.
Der Fillmaterialstift (1) besteht aus flexiblem Memory-Ma-
terial, welches sich bei Erwarmung auf eine Temperatur
von mehr als etwa 30°C aufweitet. In den Fullmaterialstift
(1) kann ein Verankerungselement, insbesondere ein Wur-
zelaufbaustift (2) fir einen Retentionskopf (3) eingesetzt
sein und mit diesem eine Einheit bilden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Fillma-
terialstift aus flexiblem Material zur Fillung eines
Zahn-Wurzelkanales.

[0002] Bei Wurzelkanalbehandlungen ist es Stand
der Technik, dass fiur eine Wurzelfillung zunachst
das Nervengewebe aus dem Wurzelkanal entfernt
und anschlieBend dann zusammen mit Zement ein
oder mehrere Guttaperchastifte in den Wurzelkanal
bis ans Wurzelkanalende so eingefiihrt wird, so dass
eine moglichst vollstandige Ausfillung des Wurzelka-
nales erreicht wird. Durch die Guttaperchafiillung soll
ein bakteriendichter Abschluss des Wurzelkanales
erreicht werden.

[0003] Nach dem Ausharten des Zements und ab-
geschlossener Wurzelbehandlung wird die Zugangs-
kavitat in der Regel durch Kunststoff verschlossen.

[0004] Fur einen Zahnstumpfaufbau mit einem Wur-
zelaufbaustift wird nach dem Aushérten des Zements
in dem Bereich, in dem der Wurzelaufbaustift einge-
setzt werden soll, der Wurzelkanal aufgebohrt, wobei
der zuvor zusammen mit Zement eingebrachte Gut-
taperchastift bereichsweise wieder entfernt wird. In
diesem freigebohrten Bereich wird dann der Wurzel-
aufbaustift eingesetzt, indem zunachst mit einer
Stirnkopffrése der Kanaleingang planiert und dann
der Wurzelkanal mit einem Bohrer nachprapariert
wird. AnschlieRend wird ein Gewinde in den prapa-
rierten Bereich geschnitten. Der mit einem Gewinde-
abschnitt versehene Wurzelaufbaustift wird dann mit
Zement beschickt und in die Gewindebohrung des
Wourzelkanals eingedreht. Der Wurzelaufbaustift hat
im oberen Kopfbereich einen Anschlussteil, der un-
terschiedlich geformt sein kann. Dieser Anschlussbe-
reich hat Ublicherweise einen grofieren Durchmesser
als der Gewindeabschnitt und liegt mit seiner Unter-
seite auf dem planierten Kanaleingang auf. Ist die
Gewindelange im Wurzelkanal zu lang, kann der An-
schlussbereich nach dem Eindrehen des Wurzelauf-
baustifts nicht auf der Zahnoberseite aufliegen, so
dass dieser Zwischenraum dann mit Kunststoff auf-
geflllt werden muss.

[0005] AbschlieBend erfolgt dann das Applizieren
eines Kompositaufbaus zur Vervollstdndigung des
Zahnes.

[0006] Insgesamt sind einerseits die Wurzelkanal-
behandlung mit Einbringung der Guttaperchastifte
zusammen mit Zement sowie andererseits der Zahn-
stumpfaufbau mit einem Wurzelaufbaustift ver-
gleichsweise aufwendig.

[0007] Aus der DE 198 47 567 A1 ist ein Verstar-
kungselement mit Memory-Effekt bekannt, das in den
Wurzelkanal zwischen Zahnkrone und Zahnwurzel

eingesetzt wird, um ein Brechen des Zahns in diesem
Bereich zu verhindern. Durch das Aufweiten auf-
grund des Memory-Effekts soll das Verstarkungsele-
ment besser im Wurzelkanal verankern werden. Das
Verstarkungselement hat einen ringférmigen Quer-
schnitt, um durch diesen hindurch eine Fillung aus
Guttapercha in den Wurzelkanal einbringen zu kén-
nen.

[0008] Aus der FR 2 863 479 A1 ist ein Zahnstift be-
kannt, der als Compositstift einerseits aus langlichen
Fasern und andererseits aus einer Matrix besteht, in
der die Fasern eingebettet sind. Die Matrix ist ein Po-
lymer, der als Memory-Material einen glasartig harten
oder einen kautschukartig elastischen Zustand an-
nehmen kann. Dabei kann sich der Elastizitdtsmodul
um das flnfzigfache andern. Der Wert des Stimulants
kann ober- oder unterhalb von dem im Mund eines
Patienten herrschenden Stimulationswertes liegen,
um eine Umwandlung von glasartig zu kautschukar-
tig oder umgekehrt zu bewirken, wobei aber ein Me-
mory-Effekt mit Volumenanderung hier nicht wirksam
ist. Zur Auslésung der Umwandlung kann ein Absen-
ken oder Anheben der Temperatur dienen.

[0009] Die WO 02/089694 A2, die US 62 99 448 B1,
die US 57 66 009 A sowie die US 51 74 755 A haben
Zahnimplantate zum Erfindungsgegenstand und be-
fassen sich nicht mit einer Wurzelkanalbehandlung,
bei der ein Flllmaterialstift aus flexiblem Material zur
Fillung eines Zahn-Wurzelkanales vorgesehen ist.

[0010] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
einen Fullmaterialstift zu schaffen, womit eine verein-
fachte Behandlung mit geringerem Zeitaufwand er-
moglicht ist und bedarfsweise soll damit ein verein-
fachter Kronenstumpfaufbau méglich sein.

[0011] Zur Lésung dieser Aufgabe wird gemal dem
Patentanspruch 1 vorgeschlagen, dass fir eine Wur-
zelkanalbehandlung ohne Zahnaufbau der Fullmate-
rialstift aus flexiblem Memory-Material besteht, wel-
ches sich bei Erwarmung auf Koérpertemperatur in
Form einer Volumenanderung aufweitet und dass fur
eine Wurzelkanalbehandlung mit Zahnaufbau in den
Fillmaterialstift ein Verankerungselement fur einen
Retentionskopf eingesetzt ist und dass der Fullmate-
rialstift und das Verankerungselement eine Einheit
bilden. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind in den Unteransprichen aufgegeben.

[0012] Der Fullmaterialstift aus flexiblem Memo-
ry-Material wird bei einer Wurzelkanalbehandlung
ohne Zahnaufbau als Ersatz fir die Guttaperchastifte
verwendet, wobei er zwar gegebenenfalls auch mit
Zement eingebracht werden kann, vorzugsweise je-
doch ohne Zement, da durch die Ausdehnung des
Memory-Materiales bei Erwarmung auf Kdérpertem-
peratur durch den umgebenden Zahn eine praktisch
vollstandige Ausflllung des Wurzelkanales erreicht
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wird. Der Fullmaterialstift wird somit in der Regel ze-
mentfrei in dem Wurzelkanal sicher gehalten und
dichtet diesen gut ab. Die Zugangskavitat wird wie
ublich nach abgeschlossener Wurzelbehandlung
durch Kunststoff verschlossen. Die Zugabe von Ze-
ment kann dann vorteilhaft sein, wenn feine Seiten-
kanale des Wurzelkanals abgedichtet werden sollen,
was durch das dort angepresste Memory-Material er-
folgt. Die Zugabe von Zement bewirkt, dass dieser
beim Aufdehnen des Memory-Material-Fillmaterial-
stiftes direkt in die abzweigenden Seitenkanale ver-
drangt wird und in erwlinschter Weise diese zumin-
dest bereichsweise ausfullt.

[0013] Die Ausgangsform des aus flexiblem Memo-
ry-Material bestehenden Fullmaterialstiftes kann in
etwa an die Kontur des Wurzelkanales angepasst
sein und eine etwa kontinuierlich oder gestuft koni-
sche Form haben. Dadurch ist eine Konturvoranpas-
sung gegeben, so dass sich der Fllmaterialstift bei
Erwarmung und Ausdehnung exakt an die Innenkon-
tur des Wurzelkanales anlegen kann.

[0014] Der Fullmaterialstift besteht insbesondere
aus flexiblem Kunststoff-Memory-Material, wodurch
der Fullmaterialstift einfach herstellbar und verar-
beitbar ist und sich durch seine Flexibilitat beim Ein-
fuhren in den Wurzelkanal an dessen Verlauf anpas-
sen kann. Die konische Form des Fillmaterialstiftes
und die daraus resultierende, gute Voranpassung an
die Innenkontur des Wurzelkanales in Verbindung mit
der Aufweitung bei Erwdrmung ermoglicht das ze-
mentfreie Einsetzen des Fillmaterialstiftes in den
Wurzelkanal. Solche vorkonturierten Fillmaterialstif-
te lassen sich durch Mikrospritzen herstellen.

[0015] Es besteht aber auch die Moglichkeit, dass
die Ausgangsform des Fillmaterialstiftes in noch
nicht aufgeweiteten Zustand etwa zylindrisch ist. Sol-
che zylindrischen Flllmaterialstifte aus Kunst-
stoff-Memory-Material lassen sich einfach durch Ex-
trudieren praktisch endlos herstellen. Wird dabei Me-
mory-Material verwendet, das bei Erwarmung eine
groRe Ausdehnung aufweist, so kann auch damit
eine Uber die Lange des Fillmaterialstiftes dichte An-
lage an die Innenkontur des Wurzelkanales erreicht
werden, so dass auf den sonst erforderlichen Zement
verzichtet werden kann.

[0016] Auch bei dieser Herstellung durch Extrudie-
ren kann abschnittweise eine Formanpassung vorge-
nommen werden, indem die Zuggeschwindigkeit
beim Extrudieren variiert wird. Wird die Zuggeschwin-
digkeit innerhalb der Lange jeweils eines Fllmateri-
alstiftes variiert, erhalt man jeweils konische Stran-
gabschnitte, die nach dem Abschneiden vom Strang
konische Fullmaterialstifte bilden.

[0017] ZweckmaRigerweise entspricht die Lange
des Fullmaterialstiftes mindestens der Lange des zu

fullenden Wurzelkanales zuziiglich der Lange der Zu-
gangskavitat im Kronenstumpf, wobei ein eventueller
Uberstand nach dem Aufweiten des Fiillmaterialstif-
tes am aulieren Ende abgetrennt werden kann.

[0018] Vorteilhaft ist es, wenn ein Satz von mehre-
ren Fullmaterialstiften aus Memory-Material mit un-
terschiedlichen Ausgangsdurchmessern und/oder
Langen vorgesehen sind. Der Zahnarzt kann dann
aus dem Sortiment von unterschiedlichen Fillmateri-
alstiften den jeweils am besten passenden Fullmate-
rialstift auswahlen.

[0019] Bei einer Wurzelkanalbehandlung mit Zahn-
aufbau ist in den Flimaterialstift ein Verankerungse-
lement fir einen Retentionskopf eingesetzt, wobei
der Fillmaterialstift und das Verankerungselement
eine Einheit bilden. Damit entfallen die bisherigen, er-
forderlichen Vorbereitungsarbeiten, die nach dem
Einsetzen eines sonst verwendeten Guttaper-
cha-Fillmaterialstiftes in den Wurzelkanal erforder-
lich sind.

[0020] Es ist mit dem erfindungsgeméafRen Element
nur noch erforderlich, die komplette Einheit beste-
hend aus Fullmaterialstift und Wurzelaufbaustift in
den aufbereiteten, also von Nervengewebe gereinig-
ten Wurzelkanal einzusetzen. Damit vereinfacht sich
das Verfahren erheblich und erfordert nur noch einen
Bruchteil der sonst erforderlichen Behandlungszeit.

[0021] Auch hierbei kann ein Satz von mehreren
Einheiten bestehend jeweils aus einem Fulllmaterial-
stift aus Memory-Material und einem darin eingesetz-
ten Verankerungselement vorgesehen sein, wobei
diese Einheiten unterschiedliche Ausgangsdurch-
messer und/oder Langen aufweisen.

[0022] Das in den Fillmaterialstift aus Memory-Ma-
terial integrierte Verankerungselement (Wurzelauf-
baustift) kann aus Keramik, Metall oder aus Kunst-
stoff, insbesondere aus Peakmaterial bestehen, wo-
bei das verwendete Material nach den jeweiligen Ge-
gebenheiten und Anforderungen ausgewahlt wird.

[0023] Vorteilhafterweise kann der in den Fillmate-
rialstift integrierte Wurzelaufbaustift oder dergleichen
Verankerungselement seitliche Anformungen als
Verankerungshilfen aufweisen, so dass eine form-
schlussige, haltbare Verbindung zwischen dem den
Fillmaterialstift bildenden Memory-Material und dem
Wourzelaufbaustift vorhanden ist.

[0024] Der Retentionskopf ist zweckmaRigerweise
auf den Wurzelaufbaustift aufschraubbar und weist
eine Gewindebohrung mit einem gewindefreien, dem
Verankerungsende des Wourzelaufbaustifts zuge-
wandten Abschnitt auf.

[0025] Damit ist die Mdglichkeit gegeben, unter-
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schiedliche Retentionskopfe, angepasst an die jewei-
lige Anforderung, aufschrauben zu kénnen.

[0026] Durch den gewindefreien Abschnitt der Ge-
windebohrung im Retentionskopf kann dieser noch
etwas Uber den gewindefreien Bereich des Wurzel-
aufbaustiftes hinaus aufgeschraubt werden, falls der
Fullmaterialstift mit integriertem Wourzelaufbaustift
noch etwas Uber die Zahnoberflache hinaus vorsteht.
Somit kann dann der Retentionskopf bis auf die
Zahnoberflache aufgeschraubt werden.

[0027] Nachstehend ist die Erfindung mit ihren we-
sentlichen Einzelheiten anhand der Zeichnung noch
naher erlautert.

[0028] Es zeigt etwas schematisiert:

[0029] Fig. 1 eine Seitenansicht eines Fillmaterial-
stiftes mit Verankerungselement und Retentionskopf,

[0030] Fig. 2 eine perspektivische Darstellung des
in Fig. 1 gezeigten Fullmaterialstiftes,

[0031] Fig.3 eine perspektivische Ansicht eines
Verankerungselementes zur Integration in einem
Fillmaterialstift,

[0032] Fig. 4 eine einfache Ausflihrungsform eines
Fillmaterialstiftes,

[0033] Fig.5 eine Seitenansicht eines Zahnes im
Schnitt mit aufbereitetem Wurzelkanal,

[0034] Fig. 6 eine Aufsicht auf die Offnung des Wur-
zelkanales,

[0035] Fig. 7 eine Seitenansicht des in Fig. 5 ge-
zeigten Zahnes mit eingesetztem Fillmaterialstift,

[0036] Fia. 8 eine Aufsicht des in Eig. 7 gezeigten
Zahnes,

[0037] FEig.9 eine Seitenansicht eines Zahnes mit
expandiertem Fillmaterialstift und dariber befindli-
cher Flllung,

[0038] Fig. 10 eine Aufsicht des in Fig. 9 gezeigten
Zahnes,

[0039] Fig. 11 eine Seitenansicht eines Zahnes mit
Defekt im Kronenbereich und aufbereitetem Wurzel-
kanal,

[0040] Fig. 12 eine etwa Fig. 11 entsprechende An-
sicht mit eingesetztem Fillmaterialstift und Veranke-
rungselement,

[0041] Fig. 13 eine etwa Fig. 12 entsprechende An-
sicht, hier jedoch mit aufgeweitetem Fllmaterialstift

aus Memory-Material,

[0042] Fig. 14 eine Ansicht etwa entsprechend
Fig. 13 mit auf das Verankerungselement aufge-
schraubtem Retentionskopf und

[0043] Fig. 15 eine etwa Fig. 14 entsprechende An-
sicht mit aus Kunststoff aufgebautem Zahnstumpf.

[0044] Ein in Fig. 1 gezeigter Fullmaterialstift 1 und
ein in Fig. 4 Fullmaterialstift 1a dienen jeweils bei ei-
ner Wurzelkanalbehandlung zur Wurzelkanalfullung.
Im Ausfuhrungsbeispiel sind die Fullmaterialstifte 1,
1a durchgehend konisch ausgebildet. Sie bestehen
aus flexiblem Memory-Material aus Kunststoff und
sind bezuglich ihrer Lange und ihrer Auf3enkontur in
etwa an die Kontur eines Wurzelkanales 6 (Fig. 5)
angepasst. Das Memory-Material ist so eingestellt,
dass es bei Umgebungstemperaturen, die 30° Gber-
schreiten, aufweitet. ZweckmaRigerweise werden die
Fillmaterialstifte 1, 1a in Ausgangslage gekuhlt auf-
bewahrt.

[0045] In Ausgangslage kénnen die Fullmaterialstif-
te 1, 1a eine Lange von etwa 25 mm haben bei einem
Durchmesser von etwa 0,25 mm am inneren Ende
und etwa 0,6 mm am aulReren Ende.

[0046] Der Fullmaterialstift 1 wird bei gréReren
Zahndefekten eingesetzt, wenn es erforderlich ist, ei-
nen Kunststoff-Zahnstumpf 4 (Eig. 15) aufzubauen,
der dann Uberkront wird.

[0047] Der Fullmaterialstift 1a wird dann eingesetzt,
wenn nach einer Wurzelkanalbehandlung nur eine
Fullung der Zugangskavitat mit Kunststoff oder der-
gleichen Fullungsmaterial, erforderlich ist. In Eiqg. 4
ist am dufReren Ende des Fulllmaterialstifts 1a eine
Einsenkung 16 erkennbar, in die das Ende eines Ma-
nipulators 17 eingreifen kann, womit der Flllmaterial-
stift 1a einfacher in einen Wurzelkanal eingebracht
werden kann.

[0048] In den Fullmaterialstift 1 entsprechend den
Fig. 1, Fig. 2, Fig. 12 bis Fig. 15 ist ein Veranke-
rungselement, insbesondere ein Wurzelaufbaustift 2
integriert, an dessen aulleres Ende ein Retentions-
kopf 3 befestigt werden kann. Der Retentionskopf 3
dient zum Aufbau eines Zahnstumpfes 4 aus Kunst-
stoff. Der Wurzelaufbaustift 2 erstreckt sich innerhalb
des Fllmaterialstiftes 1 von dessen dickerem Ende
nur Uber einen Teilbereich von diesem, wobei die
Lange des Wurzelaufbaustiftes 2 so bemessen ist,
dass er sich im Wesentlichen Uber die Lange des
weitgehend geraden Abschnittes eines Wurzelkana-
les 6 erstreckt, wahrend der Uberstehende Teil des
Fullmaterialstiftes 1, der aus flexiblem Memory-Mate-
rial besteht, sich an den weiteren, meist gebogenen
Kanalverlauf des Wurzelkanales anpassen kann. Au-
Rerdem besteht die Mdglichkeit, dass diinnere Ende
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des Fulllmaterialstiftes 1 beziehungsweise 1a an die
Wurzelkanallange anzupassen und entsprechend zu
kiirzen.

[0049] Der einzeln in Fig. 3 gezeigte Wurzelaufbau-
stift 2 kann aus Keramik, Metall oder Kunststoff, ins-
besondere aus Peak-Material bestehen. Er wird bei
dem Herstellen des Fllmaterialstiftes 1 in diesen mit
eingebettet, wobei dies in Spritzgiel3technik erfolgen
kann. Dabei wird der Wurzelaufbaustift 2 mit Memo-
ry-Material umspritzt, wobei die Umspritzung den
Fullmaterialstift 1 bildet, der in Fig. 2 erkennbar ist.
Es ist dann eine kompakte, einfach handhabbare
Montageeinheit, wie in Fig. 2 erkennbar, gebildet.

[0050] Der in Fig. 3 dargestellte Wurzelaufbaustift 2
weist in seinem Schaftbereich lamellenartige Anfor-
mungen 13 als Verankerungshilfen nach dem Einsatz
in den Fillmaterialstift 1 auf. An den Schaftbereich
des Wurzelaufbaustiftes 2 schlie3t sich ein Abschnitt
15 mit dem Gewinde 10 an.

[0051] Inden Fig. 5 bis Fig. 10 ist der Behandlungs-
ablauf fur eine Wurzelkanalfiillung mit einem Fillma-
terialstift 1a gemaR Eig. 4 dargestellt. Fig. 5 zeigt ei-
nen Langsschnitt eines Zahnes 5 mit einem Wurzel-
kanal 6, aus dem der Nerv entfernt wurde und der fur
die Fullung durch eine grindliche Reinigung aufbe-
reitet ist. Der Fullmaterialstift 1a wird dann in den
Wourzelkanal 6 eingefiihrt, so wie dies in Eig. 7 ge-
zeigt ist. Deutlich ist erkennbar, dass der Querschnitt
des Fullmaterialstiftes 1a in seiner Ausgangsform,
wie sie in Fig. 7 gezeigt ist, geringer ist als der lichte
Querschnitt des Wurzelkanales 6. Dies ist auch in
Eig. 8 verdeutlicht.

[0052] Dadurch kann der Fillmaterialstift 1a pro-
blemlos in den Wurzelkanal 6 eingefihrt werden. Die
Lange des Fullmaterialstiftes 1a ist so bemessen,
dass er noch Uber die Kauflache 7 des Zahnes 5
Ubersteht und dadurch entsprechend gut manipulier-
bar ist.

[0053] Innerhalb des Wurzelkanales 6 herrscht eine
Temperatur, die oberhalb von 30° C liegt, insbeson-
dere bei etwa 35° C, so dass der Fullmaterialstift 1a
entsprechend erwarmt wird. Der aus Memory-Materi-
al bestehende Flllmaterialstift 1a ist bezliglich seiner
Materialeigenschaften so eingestellt, dass er bei Er-
warmung auf ber 30° C eine im Volumen erweiterte
Form annimmt.

[0054] Unter dem Einfluss der umgebenden Warme
weitet der Fullmaterialstift 1a auf und schmiegt sich
dabei dicht an die Innenwand des Wurzelkanales 6
an. Nach der Aufweitung wird der nach auf3en Uber-
stehende Teil des Fllmaterialstiftes 1a und auch ein
Teil des innerhalb der Zahnkrone 14 befindlichen
Stiftabschnittes entfernt, so dass das obere Ende des
Wurzelkanales 6 bzw. die Zugangskavitat fur eine

Kunststofffullung 8 frei ist. In Fig. 9 ist der aufgewei-
tete Fullmaterialstift 1a mit sich zur Kauflache 7 hin
anschlieBender Kunststofffillung 8 dargestellt.

[0055] Durch den Pressdruck des aufgeweiteten
Fullmaterialstiftes werden auch quer von dem Wur-
zelhauptkanal bzw. Wurzelkanal 6 abgehende, feine
Seitenkanadle 9 abgedichtet. Bedarfsweise kann in
diesen Bereichen auch etwas Zement zugegeben
werden bevor der Fillmaterialstift 1a eingefihrt wird,
so dass dann bei dessen Aufweitung in Querrichtung
zur Langserstreckung ein seitliches Verdrangen des
eingegebenen Zements erfolgt, wobei dieser auch in
die feinen Seitenkanale 9 eingepresst wird und die
Seitenkanadle 9 zumindest teilweise ausflllt. Dies
tragt mit dazu bei, dass insgesamt ein praktisch bak-
teriendichter Verschluss erreicht wird.

[0056] Zur Behandlung von gréReren Zahndefek-
ten, wo auch die Zahnkrone betroffen ist und dement-
sprechend mit Kunststoffmaterial ein Zahnstumpf 4
als Fundament fir eine Krone aufgebaut werden
muss, kann der in Fig. 1 gezeigte Fullmaterialstift 1
eingesetzt werden. Wie eingangs erwahnt, ist in die-
sen Fullmaterialstift 1 ein Wurzelaufbaustift 2 als Ver-
ankerungselement fir einen Retentionskopf 3 inte-
griert.

[0057] Die Eig. 11 bis Fig. 15 zeigen den Behand-
lungsablauf einer Wurzelkanalbehandlung mit an-
schlieRendem Aufbau eines Zahnstumpfes 4 unter
Verwendung des Flllmaterialstiftes 1. Gemal
Fig. 11 ist ein Restzahn 5a mit gereinigtem Wurzel-
kanal 6 aufbereitet zur Aufnahme des Fullmaterial-
stiftes 1 und den darin integrierten Wurzelaufbaustift
2.

[0058] Der aus Memory-Material bestehende Fillm-
aterialstift 1 befindet sich vor dem Einsetzen in Aus-
gangslage, dass heif’t das er noch nicht unter Tem-
peratureinfluss aufgeweitet ist. Dementsprechend
leicht Iasst sich der Fillmaterialstift 1 mit Wurzelauf-
baustift 2 in den Wurzelkanal 6 einfiihren (Eig. 12).
Die Lange des Fullmaterialstiftes 1 ist vor dem Ein-
fuhren in den Wurzelkanal 6 auf passende Lange ge-
bracht worden.

[0059] Nach dem Einfihren des Fllimaterialstiftes 1
in den Wurzelkanal 6 wird das Memory-Material des
Fillmaterialstiftes durch die Umgebungswarme im
Wurzelkanal 6 erwarmt und weitet dadurch auf. Da-
bei legt sich die Aulienwand des Fillmaterialstiftes 1
dicht an die Innenwand des Wurzelkanales 6 an. Wie
in Verbindung mit dem Fillmaterialstift 1a bereits be-
schrieben, kann bedarfsweise auch Zement mit in
den Wurzelkanal 6 eingegeben werden, so dass der
sich aufweitende Fullmaterialstift 1 diesen Zement
dann seitlich verdrangt und auch in vorhandene Sei-
tenkanale 9 presst. Erwahnt sei in diesem Zusam-
menhang, dass eine Zementzugabe nicht unbedingt

5/12



DE 10 2005 032 005 B4 2007.05.31

erforderlich ist, da der aufweitende Fullmaterialstift
die Seitenkanal6ffnungen innerhalb des Wurzel-
hauptkanales bzw. Wurzelkanales 6 dicht abschlief3t.

[0060] Der Wurzelaufbaustift 2 tragt an seinem au-
Reren Ende ein Gewinde 10, auf das der Retentions-
kopf 3 aufschraubbar ist. Wie gut in Fig. 1 und Fig. 2
erkennbar, weist der Retentionskopf 3 eine Schraub-
mutter 11 und mit dieser verbundene Verankerungs-
lamellen 12 auf. Der Retentionskopf 3 wird auf das
Gewinde 10 des Wourzelaufbaustiftes 2 aufge-
schraubt, bis seine Innenseite auf einer planen Fla-
che des Restzahnes 5a aufliegt (Fig. 14). Abschlie-
Rend erfolgt dann noch ein Kunststoffaufbau zur For-
mung eines Zahnstumpfes 4, wie dies in Fig. 15 an-
gedeutet ist.

Patentanspriiche

1. Fillmaterialstift aus flexiblem Material zur Fil-
lung eines Zahn-Wurzelkanales (6), dadurch ge-
kennzeichnet, dass fir eine Wurzelkanalbehand-
lung ohne Zahnaufbau der Fillmaterialstift (1, 1a)
aus flexiblem Memory-Material besteht, welches sich
bei Erwarmung auf Kérpertemperatur in Form einer
Volumenanderung aufweitet und dass fur eine Wur-
zelkanalbehandlung mit Zahnaufbau in den Fullmate-
rialstift (1) ein Verankerungselement fir einen Reten-
tionskopf (3) eingesetzt ist und dass der Fullmaterial-
stift (1) und das Verankerungselement eine Einheit
bilden.

2. Fullmaterialstift nach Anspruch 1 dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich das flexible Memory-Materi-
al des Fullmaterialstiftes (1, 1a) bei einer Erwarmung
auf eine Temperatur von mehr als 30°C aufweitet.

3. Fullmaterialstift nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Fillmaterialstift (1,
1a) aus flexiblem Kunststoff-Memory-Material be-
steht.

4. Fullmaterialstift nach einem der Anspriiche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausgangs-
form des Fillmaterialstiftes (1, 1a) an die Form des
Wurzelkanales (6) angepasst ist und eine kontinuier-
lich oder gestuft konische Form hat.

5. Fullmaterialstift nach einem der Anspriiche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausgangs-
form des Fullmaterialstiftes (1, 1a) zylindrisch ist.

6. Fullmaterialstift nach einem der Anspriche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Lange des
Fullmaterialstiftes (1, 1a) mindestens der Lange des
zu flllenden Wurzelkanales (6) zuziiglich der Lange
einer Zugangskavitat in einem Kronenstumpf ent-
spricht.

7. Fullmaterialstift nach einem der Anspriiche 1

bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass ein Satz von
mehreren Fullmaterialstiften (1, 1a) aus Memory-Ma-
terial mit unterschiedlichen Ausgangsdurchmessern
und/oder Langen vorgesehen sind.

8. Fullmaterialstift nach einem der Anspriiche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das in den Fll-
materialstift (1) eingesetzte Verankerungselement fur
den Retentionskopf (3) ein Wurzelaufbaustift (2) ist.

9. Fullmaterialstift nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der in den Fillmaterialstift (1) in-
tegrierte Wurzelaufbaustift (2) oder dergleichen Ver-
ankerungselement seitliche Anformungen (13) als
Verankerungshilfen aufweist.

10. Fullmaterialstift nach einem der Anspriiche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass ein Satz von
mehreren Einheiten bestehend jeweils aus einem
Fullmaterialstift (1) aus Memory-Material und einem
darin eingesetzten Verankerungselement (2) vorge-
sehen sind, die unterschiedliche Ausgangsdurch-
messer und/oder Langen aufweisen.

11. Flllmaterialstift nach einem der Anspriiche 8
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Retenti-
onskopf (3) auf den Wurzelaufbaustift (2) aufschraub-
bar ist und eine Gewindebohrung mit einem gewinde-
freien, dem Verankerungsende des Wurzelaufbau-
stifts (2) zugewandten Abschnitt aufweist.

12. Fullmaterialstift nach einem der Anspriiche 1
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das durch ei-
nen Wurzelaufbaustift (2) gebildete Verankerungse-
lement aus Keramik, Metall oder aus Kunststoff, ins-
besondere aus Peakmaterial besteht.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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