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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Gebau-
dewand mit einem Stitzgerlst, bestehend aus zumindest (/?
zwei im Abstand zueinander angeordneten, vorzugsweise 2
lotrecht ausgerichteten Standern, insbesondere in Form
von Profilelementen aus Metall, einer zumindest einseiti-
gen Verkleidung, vorzugsweise in Form von Gipskarton-
und/oder Gipsfaser-Platten, und einer Warme- und/oder
Schallddmmung aus einer Dammschicht aus Dammele-
menten, die aus mit Bindemitteln gebundenen Mineralfa-
sern bestehen, wobei sich die Dammelemente mit ihren
grof3en Oberflachen parallel zu der Verkleidung erstrecken.
Ferner betrifft die Erfindung eine Dammschicht zum Einbau
in eine Gebaudewand, vorzugsweise eine voranstehend
genannte Gebaudewand, bestehend aus Dammelemen-
ten, die aus mit Bindemitteln gebundenen Mineralfasern
bestehen, wobei sich die DAmmelemente mit ihren gro3en
Oberflachen parallel zu einer Verkleidung der Gebaude-
wand anzuordnen sind. SchlieBlich betrifft die Erfindung ein
Dammelement zum Einbau in eine Gebaudewand, insbe-
sondere eine voranstehend genannte Gebaudewand, be-
stehend aus mit Bindemitteln gebundenen Mineralfasern,
mit zwei groRen Oberflachen, die im Abstand zueinander
angeordnet und parallel verlaufend ausgerichtet sind, wo-
bei zumindest eine grolRe Oberflache parallel zu einer Ver-
kleidung der Gebaudewand und an dieser anliegend ange-
ordnet ist. Um eine Gebaudewand, eine Dammschicht und
ein Dammelement derart weiterzubilden, dass deren Er-
stellung, insbesondere Montage, wesentlich vereinfacht
und ...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Gebaudewand mit
einem Stltzgerist, bestehend aus zumindest zwei im
Abstand zueinander angeordneten, vorzugsweise
lotrecht ausgerichteten Standern, insbesondere in
Form von Profilelementen aus Metall, einer zumin-
dest einseitigen Verkleidung, vorzugsweise in Form
von Gipskarton- und/oder Gipsfaser-Platten, und ei-
ner Warme- und/oder Schallddmmung aus einer
Dammschicht aus Dammelementen, die aus mit Bin-
demitteln gebundenen Mineralfasern bestehen, wo-
bei sich die Dammelemente mit ihren grof3en Ober-
flachen parallel zu der Verkleidung erstrecken. Fer-
ner betrifft die Erfindung eine Ddmmschicht zum Ein-
bau in eine Gebaudewand, vorzugsweise eine voran-
stehend genannte Gebaudewand, bestehend aus
Dammelementen, die aus mit Bindemitteln gebunde-
nen Mineralfasern bestehen, wobei sich die Damme-
lemente mit ihren groRen Oberflachen parallel zu ei-
ner Verkleidung der Gebaudewand anzuordnen sind.
SchlieBlich betrifft die Erfindung ein Dammelement
zum Einbau in eine Gebdudewand, insbesondere
eine voranstehend genannte Gebaudewand, beste-
hend aus mit Bindemitteln gebundenen Mineralfa-
sern, mit zwei groRen Oberflachen, die im Abstand
zueinander angeordnet und parallel verlaufend aus-
gerichtet sind, wobei zumindest eine grof3e Oberfla-
che parallel zu einer Verkleidung der Gebaudewand
und an dieser anliegend angeordnet ist.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind Gebaude-
wande und in diesen eingebaute Dammschichten be-
kannt. Es handelt sich hierbei um nicht tragende in-
nere Wande, die als Trennwande mit Flachengewich-
ten bis zu 1,5 kN/m? ausgebildet sind und im Unter-
schied zu aus Ziegeln, Steinen oder Porenbetonele-
menten unter Verwendung von Moérteln oder Kleber-
massen aufgebauten Wandkonstruktionen Montage-
wande genannt werden. Diese Namensgebung be-
schreibt bereits das Zusammenfliigen der Kompo-
nenten im trockenen Zustand (Trockenbau) im Zuge
einer Montage der einzelnen Komponenten.

[0003] Gattungsgemale Gebaudewande werden
Uberwiegend durch ihr Eigengewicht beansprucht
und sind nicht in das statische Konzept eines Gebau-
des integriert.

[0004] Sie missen allerdings auf ihre Flache wir-
kende Krafte aufnehmen und in die angrenzenden
tragenden Bauteile einleiten. Verformungen der an-
grenzenden Bauteile durfen nicht zu Zwangungs-
spannungen in den nicht tragenden Gebaudewanden
fuhren, so dass diese Gebaudewande durch Bewe-
gungsfugen von den angrenzenden Bauteilen zu
trennen sind.

[0005] Gattungsgemale Gebaudewande missen
bestimmte Anforderungen hinsichtlich des Schall-,
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Warme- und Brandschutzes erflllen. Insbesondere
sollen hierbei hohe Schalldammeigenschaften und
zumindest eine Feuerwiderstandsklasse F 30 nach
DIN 4102 Teil 4 erzielt werden. Es sind aber auch Ge-
baudewande bekannt, die aufgrund entsprechender
Feuerschutzkonstruktionen bis zu 180 Minuten einer
Brandbeanspruchung widerstehen kénnen und dem-
zufolge als feuerbestandig mit einer entsprechend
héheren Klassifizierung der Feuerwiderstandsklas-
sen zu bezeichnen sind. Entsprechende Anforderun-
gen an die Widerstandsfahigkeit der Gebdudewand
im Brandfall fiihren aber dazu, dass bestimmte Bau-
stoffe, insbesondere im Bereich der tragenden Kon-
struktionselemente nicht verwendet werden diirfen,
wenn diese Baustoffe im Feuer ihre Standfestigkeit
verlieren oder einen aktiven Beitrag zum Brandge-
schehen leisten.

[0006] Hier in Rede stehende Gebaudewande, die
aus metallischen Standern und Gipskartonplatten be-
stehen, werden in DIN 18 183 beschrieben. Es wird
zwischen Einfach- und Doppelstanderwanden, sowie
freistehenden Vorsatzschalen unterschieden. Nach
der DIN 18 183 besteht eine Einfachstanderwand aus
einer in einer Ebene angeordneten Unterkonstruktion
mit Standern, die beidseitig mit Gipskartonplatten als
Verkleidung beplankt sind. Bei der Doppelstéander-
wand sind die Stander in zwei parallelen Ebenen an-
geordnet und nur auf den beiden auf3eren Seiten mit
einer Verkleidung aus Gipskartonplatten beplankt.
Freistehende Vorsatzschalen bestehen aus einer in
einer Ebene angeordneten Unterkonstruktion mit
Standern und einer einseitigen Verkleidung aus Gips-
kartonplatten.

[0007] Die Stander werden nach ihrer Profilierung
als C- oder U-Profile bezeichnet, wobei sich die
C-Profile dadurch von den U-Profilen unterscheiden,
dass die freien Enden ihrer Schenkel einfach oder
doppelt aufeinander zu umbérdelt sind. Erganzend
werden die Buchstaben ,W" oder ,D" an die Buchsta-
ben ,C" bzw. ,U" angehangt, wenn die Profile als
Wandprofile (W) oder Deckenprofile (D) Verwendung
finden. Die Umbdrdelung der freien Enden der Stege
dient der Aussteifung der Profile, die alternativ oder
erganzend auch durch Sicken im Bereich des Steges
oder aber auch im Bereich der Schenkel erzielt wer-
den kann. Durch die Sicken wird erganzend eine ge-
ringere Anlageflache an den Verkleidungselementen
erzielt, so dass sich die Schallenergie im Bereich der
Kontaktflachen zwischen Verkleidung und Profil ver-
ringert. Alternativ kdnnen auf den Schenkeln aulen-
seitig punktférmige Erhebungen angeordnet sein, um
eine Distanz zwischen den Schenkeln und den Ver-
kleidungselementen einzustellen.

[0008] Im Bereich der Sicken kénnen dariber hin-
aus Kabel verlegt werden.

[0009] Die Profile werden auf dem Boden oder an
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der Decke mit Hilfe von eingedibelten Schrauben
oder durch Drehstiftdibel befestigt. Die Drehstiftdi-
bel trennen hierbei Gber eine zylindrische Kunststoff-
hllse den metallischen Kern von dem Profil, um die
Weiterleitung von Korperschall zu reduzieren. Im
Brandfall fixiert der Metallstift das Profil und damit die
Gebaudewand auch dann noch, wenn der Kunststoff
geschmolzen oder verbrannt ist. Vorzugsweise be-
tragt der Abstand zwischen den einzelnen Befesti-
gungspunkten ca. einen Meter. In einer Gebaude-
wand ist Ublicherweise ein Profil auf dem Boden und
ein Profil an der Decke gegentiiberliegend angeord-
net, so dass sich eine lotrecht ausgerichtete Gebau-
dewand bereits dann ergibt, wenn die Verkleidungse-
lemente an einem Schenkel des Deckenprofils und
dem gegenuberliegenden Schenkel des Bodenprofils
befestigt werden.

[0010] Zwischen den am Boden und an der Decke
befestigten Profilen und den angrenzenden Bautei-
len, beispielsweise dem Boden und der Decke mus-
sen Dichtelemente eingesetzt sein, um sowohl einen
schalldichten Abschluss als auch einen gegen Feuer
und Rauch weitgehend dichten Abschluss zwischen
den angrenzenden Bauteilen und der Gebdudewand
aufzubauen. Entsprechende Dichtungen missen
kompressibel ausgebildet sein, um Unebenheiten der
angrenzenden Bauteile bis zu einem gewissen Grad
ausgleichen zu kénnen. Demzufolge kénnen sowohl
kompressible Dichtbander aus Schaumstoffen, Kitten
oder sehr haufig Streifen aus Mineralwolle-Damm-
stoffen in Dicken von ca. 10 bis ca. 20 mm eingesetzt
werden.

[0011] Indie im Bodenbereich und an der Decke be-
festigten U-Profile werden lotrecht ausgerichtete Pro-
file, sogenannte Standerprofile eingesetzt, wobei die
Schenkel dieser Standerprofile in einer Gebaude-
wand im Wesentlichen eine gleich gerichtete Orien-
tierung aufweisen, d.h., dass die Schenkel der Stan-
derprofile auf den Steg eines benachbarten Stander-
profils zu ausgerichtet sind. Ist ein Standerprofil im
Bereich eines angrenzenden Bauteils, beispielswei-
se einer tragenden Wand angeordnet, so wird dieses
Standerprofil in gleicher Weise an der tragenden
Wand befestigt, wie die zuvor beschriebenen U-Pro-
file im Bereich von Boden und Decke.

[0012] In der Regel werden die Standerprofile reib-
schlussig in den U-Profilen an Decke und Boden ge-
halten, wobei die Standerprofile vom Steg des de-
ckenseitig befestigten U-Profils mit Abstand angeord-
net sind, um eine Relativbewegung der Standerprofi-
le zu den U-Profilen zu ermdglichen. Erganzend kdn-
nen die Standerprofile aber durch sogenannte Blind-
nieten miteinander verbunden werden, wenn Quer-
riegel fir Offnungen oder sonstige Einbauten einge-
setzt werden. Im Normalfall werden die Standerprofi-
le aber durch die Verkleidungselemente mit den de-
ckenseitig und bodenseitig angeordneten U-Profilen
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[0013] Als Verkleidungselemente werden Gipskar-
tonplatten in den Varietdten Gipskartonbau- (GKB)
oder Feuerschutzplatten (GKF) oder Gipsfaserplat-
ten verwendet. Derartige Platten sind mit unter-
schiedlichen Materialstarken und mit Langen zwi-
schen 2000 und 4000 mm bei einer Abstufung von
250 mm bekannt, wobei die Breite derartiger Platten
mit 1250 mm konstant ist. Bei Materialstéarken von
mehr als 18 mm ist die maximale Lange derartiger
Platten auf 3500 mm begrenzt, wobei diese Platten
mit Breiten von 600 mm oder 1250 mm angeboten
werden. Aufgrund der Abmessungen der Platten und
der bevorzugten hochkant ausgerichteten Einbaula-
ge hat sich ein Abstand zwischen benachbarten
Standerprofilen von 62,5 cm als besonders vorteilhaft
erwiesen, so dass die Platten mit ihren beiden Langs-
randern an zwei Standerprofilen und erganzend mit
dem Mittelbereich an einem dritten Standerprofil be-
festigt sind. Verbunden werden die Platten mit den
Standerprofilen durch Schnellbauschrauben gemaf
DIN 18 182, Teil 2 ,Zubehor fir die Verarbeitung von
Gipskartonplatten — Schnellbauschrauben”.

[0014] Der Hohlraum zwischen benachbarten Stan-
derprofilen einerseits und den Verkleidungselemen-
ten andererseits wird durch Dammschichten ausge-
fullt, die Ublicherweise aus einzelnen Dammplatten
mit groBer Steifigkeit bestehen. Diese Dammplatten
werden einerseits zwischen die Schenkel eines Tra-
gerprofils eingeschoben, bis die Schmalseiten der
Dammplatten an dem Steg innenseitig anliegen. An-
dererseits werden die Dammplatten mit ihrer gegen-
Uberliegenden Schmalseite an die AuRenseite des
Steges des benachbarten Standerprofils angelegt.
Das Ausfillen der Hohlrdume mit einzelnen Damm-
platten flihrt zwar zu hervorragenden Dammergeb-
nissen, stellt aber aufgrund der Montage der relativ
steifen Dammplatten zwischen den Schenkeln der
Tragerprofile eine aufwendige und gegebenenfalls
unzureichend durchgefihrte Arbeit dar.

[0015] Vorzugsweise besteht die Dammschicht aus
zumeist leichten Faserdammstoffen mit geringem
langenspezifischen Strémungswiderstand, niedriger
dynamischer Steifigkeit (S' in MN/m®) und hohem
Schallabsorptionsvermégen. Die Dammschicht wird
klemmend zwischen den Profilen eingebaut.

[0016] Fur die Dammschicht verwendete Faser-
dammestoffe mussen nicht brennbar geman DIN 4101
Teil 1 ausgebildet sein. Uberwiegend werden Glas-
wolle-Dammfilze, sowie Glaswolle- und/oder Stein-
wolle-Dammplatten verwendet. Fir Gebaudewande,
die Brandschutzkonstruktionen nach DIN 4102 Teil 4
darstellen sollen bzw. eine hohe Feuerwiderstands-
klasse haben, werden Steinwolle-Brandschutzplatten
mit einem Schmelzpunkt gemafl DIN 4102 Teil 17 2
1000° C in definierten Rohdichten mit zumeist verrin-
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gerten Anteilen organischer Bindemittel in den ent-
sprechenden Dicken verwendet. Trennwand-, Akus-
tik- und Brandschutzplatten werden Ublicherweise
mit den Abmessungen 1000 mm x 625 mm angebo-
ten und verarbeitet. Die Rohdichte normaler Akustik-
platten betragt in Abhangigkeit der angestrebten
Warmeleitfahigkeit ca. 27 bis ca. 35 kg/m®. Bei
Brandschutzplatten liegen die Mindestrohdichten bei
30, 40, 50 oder 100 kg/m?*, wobei Materialstarken von
40 bis 100 mm eingebaut werden. Die Rohdichten
sind hierbei abhangig von den Anforderungen hin-
sichtlich der Brandsicherheit.

[0017] Die Breiten der Akustikfilze bzw. Dammplat-
ten stimmen exakt mit den regelmafRigen Abstanden
der lotrecht verlaufenden Profile tGberein. Zu berick-
sichtigen ist, dass die nominellen Breitenmalle der
Dammstoffelemente durch Abmale verringert sein
kdnnen. Beispielsweise sieht DIN 18 165 Teil 1 zulas-
sige Abweichungen von den Nennmalfien der Lange
und der Breite von £ 2 % vor. Derartige Abweichun-
gen kommen in der Praxis zwar selten und nur bei
fehlerhaften Produktionen vor, fliihren aber bei einer
Verwendung dieser Dammstoffelemente zu einem
Fehlen des klemmenden Einbaus der Dammstoffele-
mente zwischen den Profilen. Fehlt das hierfir erfor-
derliche Ubermal der Dammstoffelemente, so ent-
stehen durchlaufende Fugen in der Dammschicht,
die mitunter unentdeckt bleiben und dann zu einer
verminderten Warme- bzw. Schallddmmung fuhren.

[0018] Um die hiermit verbundenen Probleme aus-
zuschlieRRen ist es Ubliche Praxis, die Dammstoffplat-
ten quer zur Langsachse abzulangen, d.h. mafige-
nau auf den Einbau vorzubereiten. Diese Praxis fuhrt
aber zu einem zusétzlichen Arbeitsgang des Be-
schneidens der Platten und zu erheblichen Abfall-
mengen, da es zumeist nicht gelingt, die einzelnen
Abschnitte wieder zu einem funktionierenden Damm-
stoffelement der Dammschicht zusammenzusetzen.
Die Dammstoffelemente werden zwischen die
Schenkel der Profile gepref3t. Diese Tatigkeit ist sehr
mihsam, weil zum einen evil. Umkantungen der
Schenkel und insbesondere die Schraubenspitzen
der bereits einseitig montierten Verkleidung Hinder-
nisse bilden, deren Uberwindung dariiber hinaus zu
Beschadigungen der Dammschicht, aber auch zu ei-
ner nicht unerheblichen Verletzungsgefahr fiir die
Hande der handhabenden Arbeiter darstellen. Ande-
rerseits stellen insbesondere die Schrauben aber
auch Befestigungselemente fiir die Dammschicht
dar, soweit die Dammschicht auf die Schrauben auf-
gespiel’t bzw. aufgehangt werden, so dass auch die
bereits erwahnten Akustikfilze verwendet werden
kénnen. Um die Verletzungsgefahr zu reduzieren,
werden diese Arbeiten sehr vorsichtig und somit
langsam durchgefiihrt. Neben dem damit verbunde-
nen geringen Arbeitsfortschritt stellt sich erganzend
auch ein mitunter mit Mangeln behaftetes Arbeitser-
gebnis dar, wobei die Mangel insbesondere im Be-
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reich der Profile nicht unmittelbar zu erkennen sind.

[0019] Bei Abstédnden zwischen den Profilen, die
geringer sind, als die Breiten der Dammstoffelemen-
te, besteht die Méglichkeit, die in die Profile einzuset-
zenden Rander der Dammstoffelemente aus dinnen
und kompressiblen Glaswolle-Platten auszubilden,
die aufgrund ihrer Kompressibilitat in einfacher Weise
umgeschlagen und in die Profile eingedriickt werden
kénnen, so dass sich hieraus eine vollstandige Aus-
fullung des Profils ohne die zuvor beschriebenen Ver-
letzungsrisiken ergibt. Diese Vorgehensweise hat
aber hinsichtlich der Anforderungen an die Genauig-
keit der Verarbeitung der Dammstoffelemente Nach-
teile, da der Kompressionsgrad der einzelnen
Dammstoffelemente, insbesondere Dammstoffplat-
ten unterschiedlich ist, so dass die Dammstoffplatten
unterschiedlich tief in die Profile eingesteckt werden
und gegebenenfalls nicht mehr vollflachig am Steg
des gegenulberliegend angeordneten Profils anlie-
gen.

[0020] Nachdem der Hohlraum zwischen den Profi-
len ausgefillt ist, wird die Verkleidung erganzt. Nach
dem VerschlieRen der Gebdudewand mit der auf der
zweiten Seite anliegenden Verkleidung liegt die
Dammschicht zumeist in einer zufélligen, selten in
der vorgesehenen Position zwischen den Verklei-
dungselementen, wobei die Dammplatten in der Re-
gel eine geringere Dicke aufweisen, als der lichte Ab-
stand zwischen den Verkleidungselementen auf den
beiden Schenkeln der Profile.

[0021] Ausgehend von diesem Stand der Technik
liegt der Erfindung daher die Aufgabe zugrunde, eine
Gebaudewand, eine Dammschicht und ein Damme-
lement derart weiterzubilden, dass deren Erstellung,
insbesondere Montage wesentlich vereinfacht und
beschleunigt ist, so dass eine kostenglinstige Monta-
ge bei gleichzeitig zumindest gleichguten Dammer-
gebnissen mdglich ist, ohne dass die voranstehen-
den Probleme des Standes der Technik auftreten.

[0022] Die Losung dieser Aufgabenstellung sieht
bei einer erfindungsgemafien Gebaudewand bzw. ei-
ner gattungsgemaflen Dammschicht vor, dass die
Dammelemente aus zumindest zwei sandwichartig
angeordneten Schichten bestehen, die eine unter-
schiedliche Kompressibilitat aufweisen und dass die
Dammelemente parallel zu ihren groften Oberflachen
in zumindest zwei Teile geteilt sind.

[0023] Bei einer erfindungsgemalen Gebaude-
wand ist demzufolge vorgesehen, dass die Damme-
lemente zumindest zwei Schichten aufweisen, die
sandwichartig angeordnet sind und eine unterschied-
liche Kompressibilitdt haben. Die Dammelemente
sind erganzend in zumindest zwei Teile geteilt, wobei
die Teilungsebene parallel zu den grof3en Oberfla-
chen der Dammelemente verlauft. Vorzugsweise ist
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die unterschiedliche Kompressibilitdt der Schichten
der Dammelemente durch unterschiedliche Rohdich-
ten und/oder dynamische Steifigkeiten der Schichten
ausgebildet. Die Ausgestaltung eines zweischichti-
gen Dammelementes ist allerdings nur dann erfin-
dungsgemal mdglich, wenn die Gebaudewand als
Vorsatzschale ausgebildet wird, d.h. nur einseitig
eine Verkleidung hat. In diesem Fall liegt die Schicht
mit der hdheren Rohdichte bzw. dynamischen Steifig-
keit an der Verkleidung an, wahrend sich die Schicht
mit der geringeren Rohdichte bzw. der geringeren dy-
namischen Steifigkeit auf einer Wand abstitzt, vor
die die als Vorsatzschale ausgebildete Gebaude-
wand gesetzt ist.

[0024] Weist die Gebaudewand zwei Verkleidungen
auf und ist demzufolge als vollstdndige Trennwand
ausgebildet, so hat es sich als vorteilhaft erwiesen,
die Dammelemente mit zumindest drei sandwichartig
angeordneten Schichten auszubilden, wobei die in-
nenliegende Schicht der Dammelemente eine gerin-
gere Kompressibilitat aufweist als die beiden auf3en-
liegenden Schichten. Hierbei wird ein vollflachiges
Anliegen des Dammelementes an den Verkleidungen
angestrebt, wobei Unebenheiten in den Verkleidun-
gen durch die kompressible innenliegende Schicht
ausgeglichen werden.

[0025] Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung
ist vorgesehen, dass die Teile der Dammelemente
identisch ausgebildet sind. Diese Ausgestaltung hat
insbesondere den Vorteil, dass die Teile der Damme-
lemente fabrikmaRig kontinuierlich hergestellt wer-
den kénnen und dass andererseits der Einbau auf
der Baustelle wesentlich vereinfacht ist, da ein Zu-
sammensetzen unterschiedlicher Teile der Damme-
lemente nicht erforderlich ist. Demzufolge ist ein der-
artiges Dammelement aus zwei identischen Teilen
auch fir den Einbau durch nicht ausgebildete Fach-
krafte, somit fur Do-it-yourself Handwerker geeignet.

[0026] Die Teilungsebene zur Teilung der Dammele-
mente ist vorzugsweise in der innenliegenden
Schicht eines dreischichtigen Dammelementes an-
geordnet.

[0027] Die erfindungsgemaflle Gebaudewand wird
dadurch vorteilhaft weitergebildet, dass zwischen be-
nachbarten Standern Felder ausgebildet sind, in de-
nen die Dammschicht aus mehreren Gber- und/oder
nebeneinander angeordneten Dammelementen be-
steht. Die Aufteilung der Dammschicht in einzelne
Dammelemente, die zwischen benachbarten Stan-
dern Uber- und/oder nebeneinander angeordnet wer-
den, erleichtert den Einbau der Dammschicht, da auf
die Handhabung von flachenmaRig groRen Damme-
lementen verzichtet werden kann. Vielmehr kann die
Dammschicht durch Dammelemente in Form und
GroRe Ublicher Dammplatten ausgebildet werden.
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[0028] Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung
ist vorgesehen, dass die innenliegende Schicht zu-
mindest Uber zwei, vorzugsweise alle vier gegenu-
berliegend angeordnete Seitenflachen der aul3enlie-
genden Schichten hervorsteht. Diese Ausgestaltung
hat zum einen den Vorteil, dass Toleranzen im Ab-
stand zwischen den Standern ausgeglichen werden
kénnen, ohne dass erganzende Dammelemente ein-
zubauen sind. Andererseits besteht der Vorteil, dass
die kompressible innenliegende Schicht an den Stan-
dern zur Anlage gebracht werden kann, so dass zwi-
schen der auRenliegenden Schicht und dem Stander
eine Fuge ausgebildet ist, die sowohl der Verbesse-
rung der Schallddmmung als auch dem Ausgleich
eventueller temperaturbedingter  Ausdehnungs-
schwankungen der unterschiedlichen Materialien
dient. Diese Ausgestaltung ist allerdings nicht auf
dreischichtige Dammelemente bzw. Dammschichten
beschrankt. Eine solche Ausgestaltung kann auch
bei einem Dammelement mit zwei Schichten im Sin-
ne dieser Erfindung vorgesehen sein.

[0029] Es ist bei einer weiteren Ausgestaltung der
Erfindung vorgesehen, dass in der Oberflache der
aullenliegenden Schicht zumindest ein, vorzugswei-
se zumindest zwei Einschnitte vorgesehen sind. Da
die Verkleidung durch das Anschrauben oder aus an-
deren Grunden leicht verformt werden kann, ist die
voranstehend genannte Ausgestaltung dahingehend
von Vorteil, dass die auRenliegenden Schichten des
Dammelementes durch die Einschnitte in einzelne
grolere Segmente unterteilt ist, so dass ein verbes-
sertes Anliegen der auf3enliegenden Schicht an der
Verkleidung gewahrleistet ist, auch wenn beispiels-
weise Teilbereiche der auRenliegenden Schicht
durch eine eingeschraubte Schraube von der Verklei-
dung weggedruckt werden.

[0030] Vorzugsweise sind die Einschnitte parallel in
Langsrichtung und/oder rechtwinklig zur Langsrich-
tung der Schicht verlaufend angeordnet. Hierbei hat
sich insbesondere die Ausgestaltung mit Einschnit-
ten sowohl in Langsrichtung als auch rechtwinklig
hierzu als vorteilhaft erwiesen, da sich hierdurch die
Anzahl der Segmente vergrofRert, so dass auch
gleichzeitig das geforderte Anliegen der aulenlie-
genden Schicht Uber eine mdglichst grof3e Flache an
der Verkleidung wesentlich verbessert ist.

[0031] Soweit drei oder mehr Einschnitte in der
Oberflache der aufRenliegenden Schicht vorgesehen
sind, hat es sich als vorteilhaft erwiesen, diese Ein-
schnitte im gleichmafRigen Abstand zueinander anzu-
ordnen.

[0032] Die Einschnitte sind ohne Materialausneh-
mung ausgebildet und weisen demzufolge nur eine
sehr geringe Breite auf, so dass die Warmedammei-
genschaften hierdurch nicht nachteilig beeinflusst
werden.
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[0033] Darlber hinaus ist bei den Einschnitten eine
Tiefe vorgesehen, die im wesentlichen mit der Mate-
rialstarke der aulenliegenden Schichten Uberein-
stimmt. Hierbei ist es selbstverstandlich von Vorteil,
wenn die Schichten des Dammelementes vollflachig
miteinander verbunden, beispielsweise mit einem
Bindemittel verklebt sind.

[0034] Die erfindungsgemaRe Gebaudewand ist
weiterhin dadurch ausgezeichnet, dass die aulRenlie-
genden Schichten mit einem eine Fuge ausbildenden
Abstand zu den Schenkeln der Stander angeordnet
sind, wobei die Fuge vorzugsweise eine Breite von
mindestens einem, insbesondere mindestens zwei
Millimetern aufweist. Diese Fuge dient der Verbesse-
rung des Schallschutzes, da die Stéander derart aus-
gebildet schalltechnisch von den aulenliegenden
Schichten mit hoher Rohdichte bzw. dynamischer
Steifigkeit entkoppelt sind. Eventuell auftretende
Schallwellen werden dadurch Uber den Stéander le-
diglich in die innenliegende Schicht und von da aus in
die auenliegenden Schichten tbertragen, wobei die
innenliegende Schicht aufgrund ihrer geringer Roh-
dichte und dynamischen Steifigkeit einen Grofteil
der Schallwellen absorbiert und nicht weiterleitet.

[0035] Eine Verbesserung dieser Schallabsorption
wird dadurch erzielt, dass zwischen der Damm-
schicht und einem Steg des Standers ein Damm-
stoffstreifen mit hoher Kompressibilitdt angeordnet
ist. Vorzugsweise ist der Dammstoffstreifen zumin-
dest mit dem Steg verbunden, insbesondere ver-
klebt. Weiterhin ist vorgesehen, dass sich der Damm-
stoffstreifen Uber anndhernd die gesamte Lange
und/oder Breite des Steges erstreckt. Eine derartige
Ausgestaltung hat den Vorteil, dass auch uber den
Steg des Standers weitergeleitete Schallwellen nicht
unmittelbar in die Dammschicht tUbertragen, sondern
teilweise von dem zwischengeschalteten Damm-
stoffstreifen absorbiert werden.

[0036] Hinsichtlich des Dammstoffstreifens hat es
sich ferner als vorteilhaft erwiesen, bei diesem eine
dem Steg zugewandte Flache selbstklebend auszu-
bilden. Ein solcher Dammstoffstreifen kann beispiels-
weise als gerolltes Mineralfasermaterial vorgehalten
werden, welches einseitig eine mit einer Schutzfolie
abgedeckte selbstklebende Flache hat. Die Schutz-
folie wird unmittelbar vor der Montage des Damm-
stoffstreifens an dem Steg des Standers entfernt, so
dass die vollstandige Klebewirkung bis zur Montage
erhalten bleibt und nicht durch Staubruickstande oder
dergleichen eingeschrankt wird. Diese Ausgestaltung
hat insbesondere den Vorteil, dass die Verarbeitung
und Montage der einzelnen Konstruktionselemente
der erfindungsgemalRen Gebaudewand weiter ver-
einfacht wird.

[0037] Vorzugsweise sind in der Gebaudewand
Stander vorgesehen, die einen Steg und zwei recht-
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winklig zum Steg verlaufende Schenkel haben, wobei
der Steg im Bereich zwischen den Schenkeln einen
im wesentlichen parallel zu den Schenkeln verlaufen-
den Vorsprung aufweist. Hierbei kann es sich um
eine tiefgezogene Faltung mit parallel zueinander
verlaufenden Flanken handeln. Bei derartigen Stan-
dern werden geteilte Flllprofile verwendet, die beid-
seitig des Vorsprungs, der beispielsweise im Quer-
schnitt U-férmig ausgebildet sein kann, angeordnet
sind.

[0038] Vorzugsweise hat der Vorsprung eine Lange,
die mit der Lange der Schenkel annahernd tberein-
stimmt. Die Fullprofile bestehen insbesondere aus
mit Bindemitteln gebundenen Mineralfasern. Bei ei-
nem zweiteilig ausgebildeten Fullprofil sind die bei-
den Halften, die beidseitig des Vorsprungs angeord-
net sind, identisch ausgebildet, so dass auch hier die
Verarbeitung der einzelnen Konstruktionselemente
vereinfacht ist, in dem auf unterschiedliche Fllprofile
bzw. Halften von Fllprofilen verzichtet wird.

[0039] Die Fdllprofile sind form- und/oder kraft-
schlissig im Stander angeordnet, so dass eine zu-
satzliche Verklebung zwar méglich, aber nicht zwin-
gend erforderlich ist. Der Verzicht auf eine zusatzli-
che Verklebung dient im Ubrigen auch der Verbesse-
rung der Schallschutzdammung einer solchen Ge-
bdudewand.

[0040] Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung
ist vorgesehen, dass das Fullprofil einen aus dem
Stander hervorstehenden Vorsprung hat, der vor-
zugsweise eine Breite aufweist, die im wesentlichen
mit der Dicke der innenliegenden Schicht des Dam-
melementes Ubereinstimmt. Derart ausgebildet kann
das Fillprofil mit seinem Vorsprung in die mittlere
Schicht des Dammelementes in Form einer Nut-Fe-
der-Verbindung eingedriickt werden. Diesbeziglich
ist es von Vorteil, wenn das Fillprofil eine gegenuber
der innenliegenden Schicht héheren Rohdichte bzw.
héhere dynamische Steifigkeit aufweist, so dass mit
dem Vorsprung die innenliegende Schicht verdrangt
werden kann.

[0041] Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung
ist vorgesehen, dass zwischen dem Stander und dem
Dammelement eine das Eindringen von Dammstoff in
den Stander verhindernde Sperrschicht, beispiels-
weise eine Folie angeordnet ist. Diese Folie wird bei-
spielsweise auf den die Schenkel verbindenden Steg
aullenseitig aufgeklebt, so dass der Dammstoff des
Dammelementes, insbesondere der innenliegenden
Schicht nicht in den Stander eindringen kann, soweit
dieser zumindest teilweise aus einem gelochten
Blech besteht. Hierdurch wird sichergestellt, dass der
Stander grundsatzlich gegenliber der Dammschicht
frei beweglich ist. Die Folie deckt insbesondere den
Bereich des Standers ab, der tiefgezogen zwischen
den Schenkeln angeordnet ist und demzufolge eine
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Offnung zum Steg hin aufweist.

[0042] Eine alternative Ausgestaltung eines Stan-
ders flr eine erfindungsgemafie Gebaudewand ist
dadurch ausgebildet, dass der Vorsprung im Quer-
schnitt  kreisbogenabschnittférmig, insbesondere
halbkreisférmig ausgebildet ist. Vorzugsweise be-
steht der Vorsprung aus einem Lochblech. Im Be-
reich des Steges kann in die durch den Vorsprung
ausgebildete Ausnehmung ein Fllprofil, insbesonde-
re aus Mineralfasern eingesetzt werden. Es ist wei-
terhin vorgesehen, dieses Fullprofil aus einem weich
federnden Dammstoff, d.h. beispielsweise einem Mi-
neralfaserelement mit geringer Rohdichte auszubil-
den. Dieses Fullprofil wird dann mit einer Folie abge-
deckt, um eine Aussteifung des Flillprofils durch das
aufliegende Dadmmelement durch Kompression zu
verhindern.

[0043] Nach einem weiteren Merkmal der erfin-
dungsgemalen Gebaudewand ist vorgesehen, dass
die Dicke des Dammelementes groRer ist als die
Breite des Standers. Hierdurch wird sichergestellt,
dass bei einer beidseitigen Verkleidung ein mdglichst
vollstandiges Anliegen der auRenliegenden Schich-
ten an der Verkleidung gewahrleistet ist.

[0044] Der Stander kann im Ubrigen auch dreiteilig
ausgebildet sein und zwei im Querschnitt L-formige
Schenkel und einen die Schenkel verbindenden Steg
aufweisen. Dieser Steg kann beispielsweise im Quer-
schnitt halbkreisformig und als Lochblech ausgebil-
det sein.

[0045] Die voranstehend beschriebenen Vorteile
der erfindungsgemaflien Gebaudewand treffen, so-
weit sie die Dammelemente charakterisieren, treffen
auch auf die erfindungsgemalfe Dammschicht zu, so
dass diesbeziglich auf die voranstehende Beschrei-
bung Bezug genommen wird.

[0046] Bei einem gattungsgemaflen Dammelement
ist zur Lésung der Aufgabenstellung vorgesehen,
dass zumindest zwei sandwichartig angeordnete
Schichten vorgesehen sind, die eine unterschiedliche
Kompressibilitdt aufweisen und in denen eine Tei-
lungsebene ausgebildet ist, welche das Dammele-
ment parallel zu den gro3en Oberflachen in zumin-
dest zwei Teile teilt.

[0047] Das erfindungsgemale Dammelement ist
somit zweiteilig ausgebildet, wobei es insgesamt zu-
mindest zwei Schichten mit unterschiedlicher Kom-
pressibilitat hat. Die Teilungsebene verlauft bei die-
sem erfindungsgemaflen Dammelement parallel zu
den groRen Oberflachen, wobei sie in Abhangigkeit
der Materialstarken der einzelnen Schichten entwe-
der in der Schicht geringerer oder in der Schicht ho-
herer Kompressibilitdt angeordnet sein kann. Vor-
zugsweise ist ein solches Dammelement allerdings
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aus drei sandwichartig angeordneten Schichten aus-
gebildet, von denen die innenliegende Schicht eine
geringere Kompressibilitdt als die auflenliegenden
Schichten aufweist. Bei diesem Dammelement ist die
Teilungsebene mittig in der innenliegenden Schicht
angeordnet und parallel zu den groften Oberflachen
verlaufend ausgerichtet.

[0048] Weitere Merkmale und Vorteile der erfin-
dungsgemalien Gebaudewand, bzw. der erfindungs-
gemalen Dammschicht und des erfindungsgema-
Ren Dammelementes ergeben sich aus der nachfol-
genden Beschreibung der zugehdrigen Zeichnung, in
der bevorzugte Ausgestaltungen der Gebaudewand,
Dammschicht und des Dammelementes dargestellt
sind. In der Zeichnung zeigen:

[0049] Fig. 1 eine erste Ausfihrungsform einer Ge-
baudewand im Querschnitt mit einer aus einem Dam-
melement gebildeten Dammschicht;

[0050] Fig.2 eine zweite Ausflhrungsform einer
Gebaudewand im Querschnitt mit einer aus einem
Dammelement gebildeten Dammschicht;

[0051] Fig. 3 eine erste Ausfiihrungsform des Dam-
melementes gemal Fig. 2 zwischen zwei Stéandern
einer Gebaudewand in einer Ansicht;

[0052] Fig.4 das Dammelement zwischen den
Standern gemal Fig. 3 in einer Draufsicht;

[0053] Fig.5 eine zweite Ausflhrungsform des
Dammelementes gemal Fig. 2 zwischen zwei Stan-
dern einer Gebaudewand in einer Ansicht;

[0054] Fig. 6 eine dritte Ausflihrungsform des Dam-
melementes gemal Fig. 2 zwischen zwei Stéandern
einer Gebaudewand in einer Ansicht und

[0055] Fig.7 das Dammelement zwischen den
Standern gemal Fig. 6 in einer Draufsicht.

[0056] In den Fig. 1 und 2 ist jeweils eine Gebaude-
wand im Querschnitt dargestellt. Die Gebaudewand
besteht aus im Abstand zueinander angeordneten
und lotrecht ausgerichteten Sténdern 1, jeweils in
Form eines Profilelementes aus Metall, insbesondere
verzinktem Stahlblech. Jeder Stander 1 ist im Quer-
schnitt im wesentlichen U-férmig ausgebildet und
weist einen Steg 2 und zwei rechtwinklig dazu verlau-
fende Schenkel 3 auf, die endseitig am Steg 2 ange-
ordnet sind. Die freien Enden der Schenkel 3 sind
aufeinanderzu abgewinkelt.

[0057] Der Steg 2 der Ausfiihrungsform gemaf
Fig. 1 weist in seinem Mittelbereich einen Vorsprung
4 auf, der im Querschnitt U-férmig ausgebildet ist und
eine Lange aufweist, die im wesentlichen mit der Lan-
ge der Schenkel 3 Gbereinstimmt.
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[0058] Beidseitig des Vorsprungs 4 ist eine Halfte 5
eines Fullprofils 6 aus mit Bindemitteln gebundenen
Mineralfasern angeordnet, wobei das Fullprofil 6 eine
hohe Rohdichte von beispielsweise 60 kg/m® auf-
weist. Die Halften 5 des Flllprofils 6 sind formschlis-
sig zwischen dem Vorsprung 4 und dem benachbar-
ten Schenkel 3 angeordnet, wobei das Fullprofil 6 ei-
nen kurzen Vorsprung 7 (linkes Fllprofil 6 in Fig. 1)
oder einen langeren Vorsprung 7 (rechtes Fullprofil 6
in Fig. 1) hat. Der Vorsprung 7 stutzt sich gegen ein
Dammelement 8 ab, welches zwei Teile 9 aufweist,
die entlang einer Teilungsebene 10 aufeinanderlie-
gend angeordnet sind.

[0059] Das Dammelement 8 hat drei Schichten 11
und 12, von denen die aulRenliegenden Schichten 11
eine geringe Kompressibilitat und die innenliegende
Schicht 12 eine hohe Kompressibilitat aufweisen. Die
Kompressibilitat der Schichten 11, 12 ist durch unter-
schiedliche Rohdichten und/oder dynamische Steifig-
keiten der Schichten 11, 12 eingestellt.

[0060] Die Schichten 11, 12 sind miteinander ver-
bunden, namlich verklebt. Aulenseitig weist das
Dammelement 8 zwei grolte Oberflachen 13 auf, die
parallel zur Teilungsebene 10 verlaufend ausgerich-
tet sind.

[0061] Das Dammelement 8 liegt mit einer Schmal-
seite 14 am Vorsprung 7 des Flllprofils 6 an, wobei
sich der Vorsprung 7 bei der in Fig. 1 in der linken
Halfte dargestellten Ausfihrungsform des Fillprofils
6 sowohl an der innenliegenden Schicht als auch an
einem Teil der aufenliegenden Schichten 11 ab-
stutzt.

[0062] Eine der Schmalseite 14 gegentberliegende
Schmalseite 15 des Dammelementes 8 stiitzt sich an
einen Dammstoffstreifen 16 geringer Kompressibilitat
ab. Der Dammstoffstreifen 16 ist aullenseitig auf den
Steg 2 des Standers 1 aufgeklebt, wobei eine Kleber-
schicht 17 Bestandteil des Dammstoffstreifens 16 ist.
Der Dammstoffstreifen 16, welcher sich Gber die ge-
samte Lange des Standers 1 erstreckt, hat eine Brei-
te, die annahernd der Materialstarke des Dammele-
mentes 8 entspricht, so dass sich der Damm-
stoffstreifen 16 sowohl an der innenliegenden Schicht
12 als auch an den auf3enliegenden Schichten 11 ab-
stutzt.

[0063] In der rechten Halfte der Fig. 1 ist eine zwei-
te Ausfuhrungsform eines Fullprofils 6 dargestellt,
wobei auch diese Ausfuhrungsform des Fllprofils 6
zwei Halften 5 hat, die formschlissig zwischen dem
Vorsprung 4 und jeweils einem Schenkel 3 des Stan-
ders 1 angeordnet sind.

[0064] Im Unterschied zu dem Flllprofil 6 in der lin-
ken Halfte der Fig. 1 weist das Fullprofil 6 in der rech-
ten Halfte der Fig. 1 einen schmaleren Vorsprung 7
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auf, dessen Breite mit der Materialstarke der innenlie-
genden Schicht 12 Gbereinstimmt, so dass der Vor-
sprung 7 unter Verdrangung des Mineralfasermateri-
als in der innenliegenden Schicht 12 in Form einer
Feder-Nut-Verbindung einsteckbar ist. Hierdurch
wird das Mineralfasermaterial der innenliegenden
Schicht 12 im Bereich der Schmalseite 14 verdichtet.
Durch die Verdichtung des Mineralfasermaterials in
diesem Bereich wird ein zu tiefes Eindringen des Vor-
sprungs 7 in die innenliegende Schicht 12 verhindert.
Hierdurch bildet sich zwischen dem Fiillprofil 6 und
den auflenliegenden Schichten 11 jeweils eine Fuge
18 aus, welche zu einer schalltechnischen Entkopp-
lung der aufRenliegenden Schichten 11 von dem
Stander 1 flhrt.

[0065] Aus der Fig. 1 ist ferner zu erkennen, dass
der Dammstoffstreifen 16 in der rechten Halfte der
Fig. 1 einstlckig ausgebildet ist und sich somit Uber
die gesamte Breite des Steges 2 erstreckt, wahrend
in der linken Halfte der Fig. 1 ein zweiteiliger Damm-
stoffstreifen 16 dargestellt ist, der beidseits des Vor-
sprungs 4 auf dem Steg 2 verklebt ist.

[0066] In Fig. 2 ist eine weitere Ausfliihrungsform ei-
ner Gebaudewand dargestellt, wobei sich diese Aus-
fuhrungsform der Gebaudewand insbesondere durch
die Ausgestaltung des Standers 1 und des darin ein-
gesetzten Flllprofils 6 von der Ausflhrungsform
nach Fig. 1 unterscheidet.

[0067] Der Stander 1 gemal Fig. 2 ist im Quer-
schnitt wiederum U-férmig ausgebildet, weist aber im
Bereich seines Steges 2 ein im Querschnitt halbkreis-
férmig ausgebildetes Element 19 aus einem Loch-
blech auf, welches sich in den Aufnahmeraum fiir das
Fullprofil 6 erstreckt. Darliber hinaus ist das Fullprofil
6 bei dieser Ausfuhrungsform einteilig ausgebildet.
Es hat ferner keinen Vorsprung, der sich am Damme-
lement 8 abstutzt. Das Fullprofil 6 ist formschllssig in
den Stander 1 eingesetzt. Der Stander 1 hat im Be-
reich der freien Enden der Schenkel 3 aufeinanderzu
ausgerichtete Abbiegungen 20, die im Ausfiihrungs-
beispiel gemaR Fig. 2 das Fullprofil 6 innerhalb des
Standers 1 arretieren.

[0068] Das Dammelement 8 stiitzt sich mit der ge-
genlber den aul3enliegenden Schichten 11 hervor-
springenden innenliegenden Schicht 12 am Fullprofil
6 ab, wobei die innenliegende Schicht 12 hoher Kom-
pressibilitdt derart verformt wird, dass sie eine Puffer-
zone zwischen den Abbiegungen 20 bzw. dem Fill-
profil 6 und den auRenliegenden Schichten 11 gerin-
ger Kompressibilitat ausbildet.

[0069] Mit der gegeniiberliegenden Schmalseite 15
stutzt sich das Dammelement 8 in gleicher Weise auf
einer selbstklebend ausgebildeten Folie 21 ab, die
mit Hilfe einer Kleberschicht 22 auf die AuRenseite
des Stegs 2 aufgeklebt ist. Die Folie 21 verschlief3t
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eine Ausnehmung 23 im Bereich des Elementes 19,
so dass in diese Ausnehmung 23 kein Dammstoffma-
terial der innenliegenden Schicht 12 eindringen kann.

[0070] In derrechten Halfte der Fig. 2 ist dartber hi-
naus ein weiteres Fullprofil 24 dargestellt, welches in
die Ausnehmung 23 eingesetzt ist und demzufolge
eine Aulenkontur aufweist, die mit der Kontur des
Elementes 19 lbereinstimmt.

[0071] In der Fig. 3 ist eine erste Ausfliihrungsform
des Dammelementes 8 in Ansicht dargestellt. Es ist
zu erkennen, dass die innenliegende Schicht 12 tiber
zwei parallel verlaufende Langskanten der aulRenlie-
genden Schichten 11 hervorsteht, so dass dieser Be-
reich der innenliegenden Schicht 12 beim Einbau des
Dammelementes 8 zwischen zwei benachbart ange-
ordnete Stander 1 entsprechend Fig. 2 verformt wer-
den kann, um einen Kontakt zwischen den gering
kompressiblen aufienliegenden Schichten 11 mit
dem Sténder 1 zu verhindern. In Ubereinstimmung
mit dem Ausflihrungsbeispiel gemalt Fig. 1 bilden
sich auch hier im Bereich zwischen den aufRenliegen-
den Schichten 11 des Ddmmelementes 8 und dem
Stander 1 Fugen 18 aus.

[0072] In Fig. 4 ist die Anordnung des Dammele-
mentes 8 zwischen zwei benachbarten Standern ei-
ner Vorsatzschale 25 dargestellt, wobei die Vorsatz-
schale 25 lediglich einseitig eine Verkleidung 26 auf-
weist, die Uber nicht naher dargestellte Schrauben
mit den Standern 1 verschraubt ist.

[0073] InFig. 5ist eine weitere Ausfliihrungsform ei-
nes Dammelementes 8 dargestellt, die im wesentli-
chen der Ausfuhrungsform gemaR Fig. 3 entspricht,
wobei aber die innenliegende Schicht 12 erganzend
Uber die Schmalkanten der auf3enliegenden Schich-
ten 11 hervorsteht, so dass auch zwischen benach-
bart angeordneten Dammelementen 8 ein direkter
Kontakt zwischen den aufienliegenden Schichten 11
geringer Kompressibilitat durch ein Eindringen der
verdrangten innenliegenden Schicht 12 in den Fu-
genraum zwischen benachbarten Dammelementen 8
vermieden wird. Hierbei ist zu erkennen, dass ein
Uberstand der innenliegenden Schicht 12 gegeniiber
den auBenliegenden Schichten 11 im Bereich der
Schmalseiten des Dammelementes 8 nur ungefahr
die halbe Breite eines Uberstandes der innenliegen-
den Schicht 12 gegenlber den auRenliegenden
Schichten 11 im Bereich der Langsseiten des Dam-
melementes 8 aufweist.

[0074] Schlieflich ist in den Fig. 6 und 7 eine Wei-
terbildung der Ausfiihrungsform des Dammelemen-
tes 8 gemal Fig. 5 dahingehend dargestellt, dass
dieses Dammelement 8 gemal den Fig. 6 und 7 in
den aufdenliegenden Schichten 11 Einschnitte 27
aufweist, die in Langsrichtung des Dammelementes
8 verlaufend und parallel zueinander ausgerichtet
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sind. Die Einschnitte 27 weisen keine Materialaus-
nehmung auf und unterteilen die aulenliegende
Schicht 11 in einzelne Sektoren. Die Tiefe der Ein-
schnitte 27 entspricht gemaR Fig. 7 der Materialstar-
ke der auflenliegenden Schicht 11. Der Abstand zwi-
schen den Einschnitten 11 entspricht im wesentli-
chen dem Abstand eines Einschnitts 27 zu einer be-
nachbarten Langskante der aulRenliegenden Schicht
11, so dass die drei ausgebildeten Sektoren eine
Uberstimmende Breite haben.

[0075] Die in Fig. 7 dargestellte Gebaudewand ist
als Trennwand ausgebildet und weist demzufolge
beidseitig eine Verkleidung 26 auf.

Patentanspriiche

1. Gebaudewand mit einem Stitzgerust, beste-
hend aus zumindest zwei im Abstand zueinander an-
geordneten, vorzugsweise lotrecht ausgerichteten
Standern, insbesondere in Form von Profilelementen
aus Metall, einer zumindest einseitigen Verkleidung,
vorzugsweise in Form von Gipskarton- und/oder
Gipsfaser-Platten, und einer Warme- und/oder
Schallddmmung aus einer Dammschicht aus Dam-
melementen, die aus mit Bindemitteln gebundenen
Mineralfasern bestehen, wobei sich die Dammele-
mente mit ihren groRen Oberflachen parallel zu der
Verkleidung erstrecken, dadurch gekennzeichnet,
dass die Dammelemente (8) aus zumindest zwei
sandwichartig angeordneten Schichten (11, 12) be-
stehen, die eine unterschiedliche Kompressibilitat
aufweisen und dass die Dammelemente (8) parallel
zu ihren groRen Oberflachen (13) in zumindest zwei
Teile (9) geteilt sind.

2. Gebaudewand nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die unterschiedliche Kompressi-
bilitat der Schichten (11, 12) der Dammelemente (8)
durch unterschiedliche Rohdichten und/oder dynami-
sche Steifigkeiten der Schichten (11, 12) ausgebildet
ist.

3. Gebaudewand nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Teile (9) der Dammelemente
(8) identisch ausgebildet sind.

4. Gebaudewand nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Dammelemente (8) drei
Schichten (11, 12) aufweisen und dass die innenlie-
gende Schicht (12) der Dammelemente (8) eine ge-
ringere  Kompressibilitat als die aulenliegenden
Schichten (11) aufweist.

5. Gebaudewand nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Teilungsebene (10) zur Tei-
lung der Dammelemente (8) in zwei Teile (9) mittig in
der innenliegenden Schicht (12) angeordnet ist.

6. Gebaudewand nach Anspruch 1, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass zwischen benachbarten Stan-
dern (1) Felder ausgebildet sind, in denen die Damm-
schicht aus mehreren Uber- und/oder nebeneinander
angeordneten Dammelementen (8) besteht.

7. Gebaudewand nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die innenliegende Schicht (12)
zumindest Uber zwei, vorzugsweise alle vier gegeni-
berliegend angeordnete Seitenflachen der aul3enlie-
genden Schichten (11) hervorsteht.

8. Gebaudewand nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in der Oberflache (13) der auen-
liegenden Schicht (11) zumindest ein, vorzugsweise
zumindest zwei Einschnitte (27) vorgesehen sind.

9. Gebaudewand nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einschnitte (27) parallel in
Langsrichtung und/oder rechtwinklig zur Langsrich-
tung der Schicht (11) verlaufend angeordnet sind.

10. Gebaudewand nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass drei oder mehr Einschnitte (27)
im gleichmaRigen Abstand zueinander in der Ober-
flache (13) der Schicht (11) angeordnet sind.

11. Gebaudewand nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einschnitte (27) ohne Materi-
alausnehmung ausgebildet sind.

12. Gebaudewand nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einschnitte (27) eine Tiefe
aufweisen, die im wesentlichen mit der Materialstar-
ke der auBenliegenden Schichten (11) Uberein-
stimmt.

13. Gebaudewand nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die auflienliegenden Schichten
(11) mit einem eine Fuge (18) ausbildenden Abstand
zu Schenkeln (3) der Stander (1) angeordnet sind,
wobei die Fuge (18) vorzugsweise eine Breite von
mindestens einem, insbesondere mindestens zwei
Millimetern aufweist.

14. Gebaudewand nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen der Dammschicht und
einem Steg (2) des Standers (1) ein Dammstoffstrei-
fen (16) mit hoher Kompressibilitat angeordnet ist.

15. Gebaudewand nach Anspruch 14, dadurch
gekennzeichnet, dass der Dammstoffstreifen (16) zu-
mindest mit dem Steg (2) verbunden, insbesondere
verklebt ist.

16. Gebaudewand nach Anspruch 14, dadurch
gekennzeichnet, dass sich der Dammstoffstreifen
(16) Uber anndhernd die gesamte Lange und/oder
Breite des Steges (2) erstreckt.

17. Gebaudewand nach Anspruch 15, dadurch
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gekennzeichnet, dass der Dammstoffstreifen (16)
eine dem Steg (2) zugewandte Flache aufweist, die
selbstklebend ausgebildet ist.

18. Gebaudewand nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Stander (1) einen Steg (2)
und zwei rechtwinklig zum Steg (2) verlaufende
Schenkel (3) hat, wobei der Steg (2) im Bereich zwi-
schen den Schenkeln (3) einen im wesentlichen par-
allel zu den Schenkeln (3) verlaufenden Vorsprung
(4) aufweist.

19. Gebaudewand nach Anspruch 18, dadurch
gekennzeichnet, dass der Vorsprung (4) im Quer-
schnitt U-formig ausgebildet ist.

20. Gebaudewand nach Anspruch 18, dadurch
gekennzeichnet, dass der Vorsprung (4) eine Lange
hat, die mit der Lange der Schenkel (3) annahernd
Ubereinstimmt.

21. Gebaudewand nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in dem Stander (1) ein Fullprofil
(6) aus einem Dammstoff, insbesondere aus Mineral-
fasern eingesetzt ist.

22. Gebaudewand nach Anspruch 18 und 21, da-
durch gekennzeichnet, dass das Fllprofil (6) zweitei-
lig ausgebildet ist, wobei die beiden Halften (5) des
Fullprofils (6) beidseitig des Vorsprungs (4) angeord-
net sind.

23. Gebaudewand nach Anspruch 22, dadurch
gekennzeichnet, dass das die Halften (5) des Fillpro-
fils (6) identisch ausgebildet sind.

24. Gebaudewand nach Anspruch 21, dadurch
gekennzeichnet, dass das Fdullprofil (6) form-
und/oder kraftschlissig im Stander (1) angeordnet
ist.

25. Gebaudewand nach Anspruch 21, dadurch
gekennzeichnet, dass das Fillprofil (6) einen aus
dem Stander (1) hervorstehenden Vorsprung (7) hat,
vorzugsweise mit einer Breite, die im wesentlichen
mit der Dicke der innenliegenden Schicht (12) des
Dammelementes (8) Ubereinstimmt.

26. Gebaudewand nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen dem Stander (1) und
dem Dammelement (8) eine das Eindringen von
Dammstoff in den Stander (1) verhindernde Sperr-
schicht, beispielsweise eine Folie (21) angeordnet
ist.

27. Gebaudewand nach Anspruch 18, dadurch
gekennzeichnet, dass der Vorsprung (4) im Quer-
schnitt  kreisbogenabschnittférmig, insbesondere
halbkreisférmig ausgebildet ist.
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28. Gebaudewand nach Anspruch 18, dadurch
gekennzeichnet, dass der Vorsprung (4) als Loch-
blech (19) ausgebildet ist.

29. Gebaudewand nach Anspruch 28, dadurch
gekennzeichnet, dass in die durch den Vorsprung (4)
ausgebildete Ausnehmung (23) ein Fullprofil (24),
insbesondere aus Mineralfasern eingesetzt ist.

30. Gebaudewand nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Dicke des Dammelementes
(8) groRer ist als die Breite des Standers (1).

31. Gebaudewand nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Stander (1) dreiteilig ausge-
bildet ist und zwei im Querschnitt L-férmige Schenkel
(3) und einen die Schenkel (3) verbindenden Steg (2)
aufweist.

32. Dammschicht zum Einbau in eine Gebaude-
wand, insbesondere gemal einem oder mehreren
der Anspriiche 1 bis 31, bestehend aus Dammele-
menten, die aus mit Bindemitteln gebundenen Mine-
ralfasern bestehen, wobei sich die Da&mmelemente
mit ihren groRen Oberflachen parallel zu einer Ver-
kleidung der Gebaudewand anzuordnen sind, da-
durch gekennzeichnet, dass die Dammelemente (8)
aus zumindest zwei sandwichartig angeordneten
Schichten (11, 12) bestehen, die eine unterschiedli-
che Kompressibilitdt aufweisen und dass die Dam-
melemente (8) parallel zu ihren groRen Oberflachen
(13) in zumindest zwei Teile (9) geteilt sind.

33. Dammschicht nach Anspruch 32, dadurch
gekennzeichnet, dass die unterschiedliche Kompres-
sibilitdt der Schichten der Dammelemente (8) durch
unterschiedliche Rohdichten und/oder dynamische
Steifigkeiten der Schichten (11, 12) ausgebildet ist.

34. Dammschicht nach Anspruch 32, dadurch
gekennzeichnet, dass die Teile (9) der Dammele-
mente (8) identisch ausgebildet sind.

35. Dammschicht nach Anspruch 32, dadurch
gekennzeichnet, dass die Dammelemente (8) drei
Schichten (11, 12) aufweisen und dass die innenlie-
gende Schicht (12) der Dammelemente (8) eine ge-
ringere Kompressibilitdt als die aulienliegenden
Schichten (11) aufweist.

36. Dammschicht nach Anspruch 35, dadurch
gekennzeichnet, dass die Teilungsebene (10) zur Tei-
lung der Ddmmelemente (8) in zwei Teile (9) mittig in
der innenliegenden Schicht (12) angeordnet ist.

37. Dammschicht nach Anspruch 32, dadurch
gekennzeichnet, dass mehrere plattenférmige Dam-
melemente (8) Uber- und/oder nebeneinander ange-
ordnet sind.
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38. Dammschicht nach Anspruch 35, dadurch
gekennzeichnet, dass die innenliegende Schicht (12)
der Dammelemente (8) zumindest Uber zwei, vor-
zugsweise alle vier gegeniberliegend angeordnete
Seitenflachen der auRenliegenden Schichten (11)
hervorsteht.

39. Dammschicht nach Anspruch 32, dadurch
gekennzeichnet, dass in der Oberflache (13) der au-
Renliegenden Schicht (11) zumindest ein, vorzugs-
weise zumindest zwei Einschnitte (27) vorgesehen
sind.

40. Dammschicht nach Anspruch 39, dadurch
gekennzeichnet, dass die Einschnitte (27) parallel in
Langsrichtung und/oder rechtwinklig zur Langsrich-
tung der Schicht (11) verlaufend angeordnet sind.

41. Dammschicht nach Anspruch 39, dadurch
gekennzeichnet, dass drei oder mehr Einschnitte
(27) im gleichmalRigen Abstand zueinander in der
Oberflache (13) der Schicht (11) angeordnet sind.

42. Dammschicht nach Anspruch 39, dadurch
gekennzeichnet, dass die Einschnitte (27) ohne Ma-
terialausnehmung ausgebildet sind.

43. Dammschicht nach Anspruch 39, dadurch
gekennzeichnet, dass die Einschnitte (27) eine Tiefe
aufweisen, die im wesentlichen mit der Materialstar-
ke der aulenliegenden Schichten (11) uberein-
stimmt.

44. Dammelement zum Einbau in eine Gebaude-
wand, insbesondere gemal einem der Anspriiche 1
bis 31, bestehend aus mit Bindemitteln gebundenen
Mineralfasern, mit zwei groRen Oberflachen, die im
Abstand zueinander angeordnet und parallel verlau-
fend ausgerichtet sind, wobei zumindest eine grof3e
Oberflache parallel zu einer Verkleidung der Gebau-
dewand und an dieser anliegend angeordnet ist, ge-
kennzeichnet durch, zumindest zwei sandwichartig
angeordnete Schichten (11, 12), die eine unter-
schiedliche Kompressibilitat aufweisen und durch
eine Teilungsebene (10), welche das Dammelement
(8) parallel zu den grofien Oberflachen (13) in zumin-
dest zwei Teile (9) teilt.

45. Dammelement nach Anspruch 44, dadurch
gekennzeichnet, dass die unterschiedliche Kompres-
sibilitét der Schichten (11, 12) durch unterschiedliche
Rohdichten und/oder dynamische Steifigkeiten der
Schichten (11, 12) ausgebildet ist.

46. Dammelement nach Anspruch 44, dadurch
gekennzeichnet, dass die Teile (9) identisch ausge-
bildet sind.

47. Dammelement nach Anspruch 44, gekenn-
zeichnet durch, drei sandwichartig angeordnete
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Schichten (11, 12), von denen die innenliegende
Schicht (12) eine geringere Kompressibilitdt als die
aullenliegenden Schichten (11) aufweist.

48. Gebaudewand nach Anspruch 47, dadurch
gekennzeichnet, dass die Teilungsebene (10) mittig
in der innenliegenden Schicht (12) angeordnet ist und
parallel zu den groRen Oberflachen (13) verlauft.

49. Dammelement nach Anspruch 47, dadurch
gekennzeichnet, dass die innenliegende Schicht (12)
zumindest Uber zwei, vorzugsweise alle vier gegeni-
berliegend angeordnete Seitenflachen der aul3enlie-
genden Schichten (11) hervorsteht.

50. Dammelement nach Anspruch 44, dadurch
gekennzeichnet, dass in der Oberflache (13) zumin-
dest der an der Verkleidung anliegenden auf3enlie-
genden Schicht (11) zumindest ein, vorzugsweise zu-
mindest zwei Einschnitte (27) vorgesehen sind.

51. Dammelement nach Anspruch 50, dadurch
gekennzeichnet, dass die Einschnitte (27) parallel in
Langsrichtung und/oder rechtwinklig zur Langsrich-
tung der Schicht (11) verlaufend angeordnet sind.

52. Dammelement nach Anspruch 50, dadurch
gekennzeichnet, dass drei oder mehr Einschnitte
(27) im gleichmaRigen Abstand zueinander in der
Oberflache (13) der Schicht (11) angeordnet sind.

53. Dammelement nach Anspruch 50, dadurch
gekennzeichnet, dass die Einschnitte (27) ohne Ma-
terialausnehmung ausgebildet sind.

54. Dammelement nach Anspruch 50, dadurch
gekennzeichnet, dass die Einschnitte (27) eine Tiefe
aufweisen, die im wesentlichen mit der Materialstar-
ke der auRenliegenden Schichten (11) Uberein-
stimmt.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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