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(567)  Die vorliegende Erfindung betrifft eine Perso-
nenschutzkleidung aus einem Gewebe mit einer Aul3en-
seite und einer Innenseite, umfassend ein Kettgarn und
ein Schussgarn, ein solches Gewebe und eine Verwen-
dung eines solchen Gewebes. Die Personenschutzklei-
dung umfasst ein Kettgarn und ein Schussgarn, wobei

das Kettgarn mindestens ein Viskosematerial und das
Schussgarn etwa 25 Gew.-% bis etwa 70 Gew.-%, be-
zogen auf die Gesamtmenge des Schussgarns, Poly-
benzimidazol umfasst, wobei das Schussgarn iberwie-
gend die AuRRenseite der Personenschutzkleidung bildet.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Personenschutzkleidung aus einem Gewebe mit einer AuRenseite und
einer Innenseite, umfassend ein Kettgarn und ein Schussgarn, ein solches Gewebe und eine Verwendung eines solchen
Gewebes.

[0002] Personenschutzkleidungen sind vielfaltig bekannt. Personenschutzkleidung ist in der Schweiindustrie, in der
die ausfihrenden Personen thermischen und mechanischen Risiken ausgesetzt sind, unerlasslich. Schweil’en wird
vielfaltig angewendet, z.B. in der Automobilin dustrie, im Schiffbau, im Bauwesen, im Stahlbau und in der Metallurgie.
Die am haufigsten verwendeten Schweilarten in der Industrie sind Lichtbogen- und Oxigaschweien. Ausflihrende
Personen in der SchweiRindustrie miissen vor elektrischen Kontakten, Branden, Explosionen, thermischen Kontakten,
Strahlung, Gasen und Schwebeteilchen geschitzt werden.

[0003] Es bestehtein Bedarf, Schweilarbeiten ausfiihrende Personen vor einer vom Schweif3en herriihrenden Gefahr
zu schitzen. Die Schutzkleidung muss dabei fiir die Person, die sie den ganzen Tag tragt, komfortabel sein.

[0004] Personenschutzkleidung fiir SchweilRarbeiten muss den internationalen Normen UNE EN ISO 13688 und UNE
EN ISO 11611 entsprechen. eine solche normgereichte Personenschutzkleidung schiitzt vor mechanischen Gefahren,
Hitze und Feuer und ist zum Schutz der ausflihrenden Person vor den folgenden Gefahren bestimmt:

- geschmolzene Metallspritzer

- kurzzeitiger Kontakt mit einer Flamme

- Strahlungswarme aus einem elektrischen Bogen

- kurzer elektrischer Schlag durch versehentlichen Kontakt mit einem Stromkreis bis zu 100 V.

[0005] Beieiner Personenschutzkleidung fiir Schweilarbeiten stellt sich auch das Problem, dass die Nutzungsdauer
von bekannter Personenschutzkleidung zum Schweiflen zu kurz ist, was zu Wiederbeschaffungskosten und hoher
Abfallentstehung fihrt.

[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine Personenschutzkleidung zur Verfiigung zu stellen, die
vor den oben genannten Gefahren fir die ausfiihrende Person schiitzt, die bequem ist und eine lange Lebensdauer
aufweist.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaf geldst durch eine Personenschutzkleidung aus einem Gewebe mit einer
AuBenseite und einer Innenseite, umfassend ein Kettgarn und ein Schussgarn, wobei das Kettgarn mindestens ein
Viskosematerial und das Schussgarn etwa 25 Gew.-% bis etwa 70 Gew.-%, bezogen auf die Gesamt-menge des
Schussgarns, Polybenzimidazol umfasst, wobei das Schussgarn tiberwiegend die AuRenseite der Personenschutzklei-
dung bildet.

[0008] Wird im Rahmen der Erfindung der Begriff "etwa" im Zusammenhang mit Werten oder Wertebereichen ver-
wendet, so ist darunter ein Toleranzbereich zu verstehen, den der Fachmann auf diesem Gebiet flir Ublich erachtet.
Insbesondere ist ein Toleranzbereich von =20 %, bevorzugt von =10 % und weiter bevorzugt von +5 % vorgesehen.
Soweit verschiedene Bereiche flir Mengenangaben in Bezug auf Bestandteile und fiir Definitionen, zum Beispiel von
physikalisch-chemischen Eigenschaften der erfindungsgemaen Zusammensetzung, in der vorliegenden Erfindung
angegeben sind, sind die Untergrenzen und die Obergrenzen der verschiedenen Bereiche in Bezug auf den jeweiligen
Bestandteil und auf die jeweilige Definition miteinander kombinierbar.

[0009] Ein Gewebe ist ein in bestimmter Weise gewebter, aus sich kreuzenden Garnen bestehender Stoff.

[0010] Die Innenseite der Kleidung ist die Seite der Kleidung, die dem Trager und dessen Korper zugewandt ist,
wahrend die AuRenseite der Kleidung die Seite ist, die vom Koérper weggewandt und auf eine Gefahrenquelle ausrichtbar
ist.

[0011] Die Innenseite des Gewebes ist die Seite des Gewebes, die dem Trager und dessen Korper zugewandt ist,
die auch einer Polsterung, einem Futter oder einem anderen Kleidungsstiick zugewandt sein kann, wéhrend die Au-
Renseite des Gewebes die Seite ist, die vom Kdérper weggewandt und auf eine Gefahrenquelle ausrichtbar ist.

[0012] Ein Kettgarn ist ein Faden, der in der Weberei in einem Webstuhl in Langsrichtung aufgespannt ist. Im fertigen
Gewebe liegen die Kettgarne parallel zur Webkante, wahrend sogenannte Schussgarne quer dazu verlaufen.

[0013] Erfindungsgemal umfasst das Kettgarn ein Viskosematerial. Als Viskosematerial werden Chemiefasern aus
regenerierter Cellulose bezeichnet, die sowohl als Filamentgarn als auch als Spinnfaser hergestellt werden kdnnen.
Das Viskosematerial dient insbesondere auch dem Komfort der erfindungsgemaRen Personenschutzkleidung.

[0014] Bevorzugt umfasst das Kettgarn das Viskosematerial in einer Menge in einem Bereich von etwa 50 Gew.-%
bis etwa 92 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns, weiter bevorzugt in einem Bereich von etwa 60
Gew.-% bis etwa 85 Gew.-%, besonders bevorzugt in einem Bereich von etwa 70 Gew.-% bis etwa 80 Gew.-%.
[0015] Bevorzugt ist das Viskosematerial Viskose FR. Viskose FR besteht aus einer kiinstlichen Cellulosefaser. Der
Unterschied zwischen konventioneller Viskose und Viskose FR besteht in der Einarbeitung von Phosphor bei der Ex-
trusion des Polymers. Dieser Zusatz verleiht der Faser ein flammhemmendes Verhalten. Gleichzeitig ist diese Faser
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auch dafir geeignet, der erfindungsgemafRen Personenschutzkleidung einen gewissen Komfort mitzugeben. Viskose
FR ist hoch atmungsaktiv und feuchtigkeitsabsorbierend und reduziert somit die thermische Belastung der Arbeiter in
Umgebungen mit sehr hohen Temperaturen.

[0016] Bevorzugt umfasst das Kettgarn weiterhin ein Material ausgewahlt aus einer Gruppe umfassend mindestens
ein Polyamid und/oder Baumwolle. Polyamide sind lineare Polymere mit sich regelmaRig wiederholenden Amidbindun-
gen entlang der Hauptkette. Technisch bedeutsame und fiir die erfindungsgemaRe Personenschutzkleidung geeignete
Polyamide sind teilkristalline thermoplastische Polymere und zeichnen sich durch eine hohe Festigkeit, Steifigkeit und
Zahigkeit aus. Viele Eigenschaften der Polyamide werden weitgehend durch die Amidgruppen dominiert, die Gber Was-
serstoffbriickenbindungen miteinander wechselwirken. Baumwolle ist eine natiirliche Faser pflanzlichen Ursprungs mit
einer chemischen Struktur auf Basis von Cellulose. Baumwolle hat positive Eigenschaften in Bezug auf den Komfort,
weil es eine sehr atmungsaktive, weiche und kiihle Faser ist. Baumwolle und/oder Polyamide verbessern den Komfort
der erfindungsgemaRen Personenschutzkleidung.

[0017] Bevorzugt umfasst das Kettgarn mindestens ein Polyamid in einer Menge in einem Bereich von etwa 8 Gew.-
% bis etwa 50 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns, weiter bevorzugt in einem Bereich von etwa 15
Gew.-% bis etwa 45 Gew.-%, besonders bevorzugt in einem Bereich von etwa 20 Gew.-% bis etwa 40 Gew.-%.
[0018] Bevorzugt umfasst das Kettgarn mindestens eine Baumwolle in einer Menge in einem Bereich von etwa 8
Gew.-% bis etwa 92 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns, weiter bevorzugt in einem Bereich von
etwa 15 Gew.-% bis etwa 85 Gew.-%, besonders bevorzugt in einem Bereich von etwa 20 Gew.-% bis etwa 80 Gew.-%.
[0019] Bevorzugt umfasst das Kettgarn das Viskosematerial in einer Menge in einem Bereich von etwa 50 Gew.-%
bis etwa 92 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns, weiter bevorzugt in einem Bereich von etwa 60
Gew.-% bis etwa 85 Gew.-%, besonders bevorzugt in einem Bereich von etwa 70 Gew.-% bis etwa 80 Gew.-%, und
mindestens ein Polyamid in einer Menge in einem Bereich von etwa 8 Gew.-% bis etwa 50 Gew.-%, bezogen auf die
Gesamtmenge des Kettgarns, weiter bevorzugt in einem Bereich von etwa 15 Gew.-% bis etwa 45 Gew.-%, besonders
bevorzugt in einem Bereich von etwa 20 Gew.-% bis etwa 40 Gew.-%.

[0020] Bevorzugt umfasst das Kettgarn das Viskosematerial in einer Menge in einem Bereich von etwa 50 Gew.-%
bis etwa 92 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns, weiter bevorzugt in einem Bereich von etwa 60
Gew.-% bis etwa 85 Gew.-%, besonders bevorzugt in einem Bereich von etwa 70 Gew.-% bis etwa 80 Gew.-%, und
mindestens eine Baumwolle in einer Menge in einem Bereich von etwa 8 Gew.-% bis etwa 50 Gew.-%, bezogen auf
die Gesamtmenge des Kettgarns, weiter bevorzugtin einem Bereich von etwa 15 Gew.-% bis etwa 45 Gew.-%, besonders
bevorzugt in einem Bereich von etwa 20 Gew.-% bis etwa 40 Gew.-%.

[0021] Bevorzugt umfasst das Kettgarn das Viskosematerial in einer Menge in einem Bereich von etwa 50 Gew.-%
bis etwa 92 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns, weiter bevorzugt in einem Bereich von etwa 60
Gew.-% bis etwa 85 Gew.-%, besonders bevorzugt in einem Bereich von etwa 70 Gew.-% bis etwa 80 Gew.-%, min-
destens ein Polyamid in einer Menge in einem Bereich von etwa 8 Gew.-% bis etwa 50 Gew.-%, bezogen auf die
Gesamtmenge des Kettgarns, weiter bevorzugt in einem Bereich von etwa 15 Gew.-% bis etwa 45 Gew.-%, besonders
bevorzugt in einem Bereich von etwa 20 Gew.-% bis etwa 40 Gew.-%, und mindestens eine Baumwolle in einer Menge
in einem Bereich von etwa 8 Gew.-% bis etwa 42 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns, weiter
bevorzugt in einem Bereich von etwa 15 Gew.-% bis etwa 40 Gew.-%, besonders bevorzugt in einem Bereich von etwa
20 Gew.-% bis etwa 35 Gew.-%.

[0022] Bevorzugt ist das Kettgarn ein Core-Spun-Garn. Core-Spun-Garne weisen eine zweiteilige Struktur mit Kern
und Hulle auf. Der Kern umfasst bevorzugt Polyamid und die Hille umfasst weiter bevorzugt Viskose FR. Der Kern
umfasst bevorzugt Polyamid und die Hiille umfasst weiter bevorzugt Baumwolle. Der Kern umfasst bevorzugt Polyamid
und die Hille umfasst weiter bevorzugt Viskose FR und Baumwolle. Der Kern vermittelt der erfindungsgemafien Per-
sonenschutzkleidung eine hohe Festigkeit, Steifigkeit und Zahigkeit. Die Hille vermittelt der erfindungsgemafen Per-
sonenschutzkleidung einen gewissen Komfort bei gleichzeitig guten flammhemmenden Eigenschaften. Bevorzugt tragt
der Polyamidkern auch zu einer gewiinschten Besténdigkeit beim Weben fir die erfindungsgemale Personenschutz-
kleidung bei. Polyamid erhht die Reil3- und Zugfestigkeit und verbessert die Waschbestandigkeit des Viskose FR Garns
und/oder des Baumwolle.

[0023] Bevorzugt ist das Kettgarn mit einem Kernspinnverfahren erstellt. Mit einem Kernspinnverfahren kénnen Fila-
mente mit Stapelfasern wahrend einer Garnherstellung bedeckt werden. Eine Ringspinnmaschine wird dabei derart
modifiziert, so dass ein Kern zusammen mit einer Hiille beim Verdrehen erzeugbar ist.

[0024] Bevorzugt weist das Kettgarn ein Titer in einem Bereich von etwa 15 Tex bis etwa 70 Tex, weiter bevorzugt
von etwa 20 Tex bis etwa 60 Tex, besonders bevorzugt von etwa 25 Tex bis etwa 50 Tex auf.

[0025] Bevorzugt weist das Kettgarn eine Zugfestigkeit gemaR 1SO-13934-1. in einem Bereich von etwa 400 N bis
etwa 1500 N, weiter bevorzugt von etwa 500 N bis etwa 1300 N, besonders bevorzugt von etwa 600 N bis etwa 1100 N auf.
[0026] Bevorzugt weist das Kettgarn eine ReilRbelastbarkeit gemaf 1ISO-13937-2 in einem Bereich von etwa 15 N bis
etwa 60 N, weiter bevorzugt von etwa 20 N bis etwa 50 N, besonders bevorzugt von etwa 30 N bis etwa 40 N auf.
[0027] Ein Schussgarn ist bei der Herstellung eines textilen Gewebes jenes, das zu den im Webstuhl aufgespannten
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Kettfaden quer liegt. Schuss ist der Begriff fiir das Garn, das uber die Kette hin und her geschoben wird, um ein Gewebe
zu erzeugen.

[0028] Erfindungsgemal umfasst das Schussgarn von etwa 25 Gew.-% bis etwa 70 Gew.-% Polybenzimidazol, be-
vorzugt von etwa 35 Gew.-% bis etwa 65 Gew.-%, weiter bevorzugt von etwa 45 Gew.-% bis etwa 60 Gew.-%, bezogen
auf die Gesamtmenge des Schussgarns.

[0029] Bevorzugt umfasst das Schussgarn mindestens ein Polybenzimidazol. Polybenzimidazol (PBI) weist hitzehem-
mende Eigenschaften auf. Der Sauerstoffindex (abgekirzt LOI = Limiting Oxygen Index) ist eine Kenngrofie zur Be-
schreibung des Brandverhaltens vor allem von Kunststoffen. Der LOI wird gemal ASTM D 2863-77 gemessen. Er
definiert die minimale Sauerstoffkonzentration eines Sauerstoff-Stickstoff-Gemisches, unter dem die Verbrennung bei
Prifbedingungen anhalt. Der Sauerstoffindex von PBI ist héher als 50%. Die Schmelztemperatur von PBI liegt héher
als 700 oC. PBI hat eine hohe Zugfestigkeit und Abriebfestigkeit. PBI verliert auch bei langerer Aussetzung hoher
Temperaturen nicht an Widerstandsfahigkeit. Ein Gewebe au PBI weist ein weiches Schlaggefiihl auf und ist flexibel.
Ein Gewebe aus PBI gibt der erfindungsgemafen Personenschutzkleidung einen gewissen Komfort mit. Die erfindungs-
gemale Personenschutzkleidung ist insbesondere aufgrund der Verwendung von PBI hitze- und flammhemmend.
[0030] Bevorzugt umfasst das Schussgarn weiterhin ein Material ausgewahlt aus einer Gruppe umfassend Wolle
und/oder Aramidfasern. Wolle ist eine Naturfaser tierischen Ursprungs, insbesondere aus Schaffell, mit bestimmten
Qualitaten, Langen und Feinheiten. Sie wird aus Keratin gebildet, einem resistenten und praktisch unléslichen Protein.
Wolle gilt als widerstandsfahigste Naturfaser gegen ein Verbrennen dank ihrer flammhemmenden Zusammensetzung
und Struktur. Fir diese Eigenschaften sind keine chemischen Modifikationen oder Zusatzstoffe erforderlich, was sie zu
einem sehr interessanten Material fir Bekleidung macht. Wollfasern enthalten einen hohen Anteil an Stickstoff und
Wasser. Aus diesem Grund ist fur die Verbrennung eine hohe Sauerstoffkonzentration in der Umgebung erforderlich
(LOI = 25). Ein weiterer Vorteil dieser Faser ist die geringere Rauch- und Gasentwicklung bei der Verbrennung im
Vergleich zu Kunstfasern. Im Vergleich zu synthetischen Fasern sind die Eigenschaften in Bezug auf den Komfort besser.
Aramidfasern sind ebenfalls in gewissem Umfang gegen Flammen und Hitze bestandig. Sie bestehen aus aromatischen
Polyamiden, daherihr Name, und in ihrer chemischen Struktur weisen diese lange Ketten aus synthetischem Polyamiden,
in denen mindestens 85 % der Amidgruppen (-CO-NH-) direkt mit zwei aromatischen Gruppen verbunden sind, auf. Die
Molekiilketten der Aramidfasern weisen eine hohe Orientierung und Kristallinitat auf, was der Faser gute mechanische
Eigenschaften wie Zug-/Reil¥festigkeit und eine gute Dimensionsstabilitdt verleiht. Wolle und/oder Aramidfasern sind
hitze- und flammhemmend und dienen der mechanischen Widerstandfahigkeit der erfindungsgemafen Personenschutz-
kleidung.

[0031] Bevorzugt umfasst das Schussgarn etwa 10 Gew.-% bis etwa 40 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des
Schussgarns, Wolle. weiter bevorzugt etwa 15 Gew.-% bis etwa 35 Gew.-%, besonders bevorzugt etwa 20 Gew.-% bis
etwa 30 Gew.-%.

[0032] Bevorzugt umfasst das Schussgarn etwa 10 Gew.-% bis etwa 50 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des
Schussgarns, Aramidfasern. weiter bevorzugt etwa 15 Gew.-% bis etwa 35 Gew.-%, besonders bevorzugt etwa 30
Gew.-% bis etwa 40 Gew.-%.

[0033] Bevorzugt sind die Aramidfasern para-Aramidfasern. Para-Aramide sind Aramide mit dem aromatischen Ring
in para-Position. Para bedeutet eine 1,4-Substitution. Der Vorteil von Para-Amiden besteht darin, dass sie widerstands-
fahig und schwer entflammbar sind. Eine erfindungsgemafie Personenschutzkleidung mit Fasern aus Para-Amiden ist
daher flr eine Schweilarbeit ausfiihrende Person besonders geeignet.

[0034] Bevorzugtistdas Schussgarn ein Zwirn. Ein Zwirn ist ein Garn, der aus mehreren zusammengedrehten Garnen
besteht. Ein Zwirn hat eine wesentlich hdhere Reilkfestigkeit als nicht verzwirnte einfache Garne zusammen. Zwirne
sind mechanisch widerstandsfahig. Durch Verwendung von Zwirn wird der erfindungsgeméafen Schutzkleidung bevor-
zugt eine lange Lebensdauer vermittelt.

[0035] Bevorzugt ist der Drehrichtung des Schussgarn Z oder S. Eine Drehrichtung Z weist das Garn auf, wenn die
Fasern im Garn bei senkrecht gehaltenem Garnen in Richtung des Schragstrichs des Buchstaben Z verlaufen. Verlauft
es entgegengesetzt, so handelt sich dabei um eine S-Drehung. Weiter bevorzugt ist der Drehrichtung des Schussgarn Z.
[0036] Bevorzugt weist das Schussgarn ein Titer in einem Bereich von etwa 15 Tex bis etwa 70 Tex, weiter bevorzugt
von etwa 20 Tex bis etwa 60 Tex, besonders bevorzugt von etwa 25 Tex bis etwa 50 Tex.

[0037] Bevorzugt weist das Schussgarn eine Zugfestigkeit gemaf 1SO-13934-1 in einem Bereich von etwa 400 N bis
etwa 2100 N, weiter bevorzugt von etwa 500 N bis etwa 1900 N, besonders bevorzugt von etwa 600 N bis etwa 1700 N, auf.
[0038] Bevorzugt hat das Kettgarn eine ReilRbelastbarkeit gemaR 1SO-13937-2 in einem Bereich von etwa 15 N bis
etwa 120 N, weiter bevorzugt von etwa 20 N bis etwa 150 N, besonders bevorzugt von etwa 50 N bis etwa 100 N.
[0039] Bevorzugt ist mindestens ein Garn farbbar. Weiter bevorzugt ist mindestens ein Garn farbig, weil® und/oder
schwarz farbbar. Eine Farbung der Garne erfolgtin der erfindungsgeméafRen Personenschutzkleidung unter asthetischen
Gesichtspunkten, ohne deren Eigenschaften zu beeintrachtigen. Weiter bevorzugt sind das Kettgarn und/oder das
Schussgarn farbbar. Besonders bevorzugt werden Baumwolle und/oder Viskose FR gefarbt, so diese eingesetzt werden.
Viskose FR ist leicht zu farben und weist eine gute Farbechtheit auf. Baumwolle ist relativ einfach zu farben, wobei es
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moglich ist, diese mit einer breiten Palette von Farben zu farben.

[0040] Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin ein Gewebe wie vorstehend in Zusammenhang mit der erfindungs-
gemalen Personenschutzkleidung beschrieben. Bevorzugt umfasst das erfindungsgemafe Gewebe mit einer Aulien-
seite und einer Innenseite ein Kettgarn und ein Schussgarn, wobei das Kettgarn mindestens ein Viskosematerial und
das Schussgarn etwa 25 Gew.-% bis etwa 70 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Schussgarns, Polybenzi-
midazol umfasst, wobei das Schussgarn Uberwiegend die AulRenseite der Personenschutzkleidung bildet.

[0041] Bevorzugt ist das Gewebe in Képerbindung hergestellt. Die Képerbindung ist, neben der Leinwand- und der
Atlasbindung, eine der drei Grundbindungsarten fiir gewebte Stoffe. Bei der Koperbindung geht der Schuss unter einem
Kettgarn hindurch, danach tber (mindestens) zwei Kettfaden hinweg, wieder unter einem hindurch, und so weiter. Das
nachste Schussgarn verlagert diesen Rhythmus um eins zur Seite und eins nach oben. Es entsteht ein typisches
Diagonalmuster, welches man Kdépergrat oder Diagonalgrat nennt. Die beiden Seiten eines in Kdperbindung gewebten
Stoffes sehen unterschiedlich aus. Die Seite, auf der mehr Kettfaden zu sehen sind, nennt man Kettkdper, die andere
entsprechend Schusskoper.

[0042] Bevorzugtisteine Bindungspatrone fireinen Schusskdper fiir die Kérperbindung eingesetzt. Beim Schusskdper
werden die Schussgarne derart mit den Kettgarnen verwoben werden, dass sie maflgeblich das Aussehen und die
Eigenschaften der Warenoberflache bestimmen.

[0043] Bevorzugt ist die Bindungspatrone 3e1 b1,3 in Ubereinstimmung mit ISO 3572. Der Erfolg der vorliegenden
Erfindung wird auch mit anderen, zu der vorgenannten Bindungspatrone dhnlichen Bindungspatronen erreicht, die auf
der Innenseite und der Aul3enseite des Gewebes der Personenschutzkleidung unterschiedliche Garnoberflachen erge-
ben. Als Bindungspatrone bezeichnet man in der Weberei die schematische Darstellung einer Bindung. Bei Verwendung
von leichter Kdperbindung ist ein Garn das Hauptgarn auf jeder Seite des Gewebes. Das Schussgarn bildet vorzugsweise
Uberwiegend die AuRenseite der Personenschutzkleidung. Das Kettgarn bildet vorzugsweise Giberwiegend die Innenseite
der Personenschutzkleidung. Bevorzugt im Sinne der vorliegenden Erfindung werden Bindungspatronen verwendet,
die die vorgenannten Anordnungen des Schussgarns tiberwiegende auf der AuRenseite und des Kettgarns Uberwiegend
auf der Innenseite einer Personenschutzkleidung ergeben.

[0044] Miteinerwie vorstehend definierten Bindungspatrone kdnnen Garne, die flr ein komfortables Traggefihl sorgen
sollen, iberwiegend auf einer Innenseite der erfindungsgeméafien Schutzkleidung und des erfindungsgemalen Gewebes
und die technischen Garne, die hitzehemmende, flammhemmende und/oder mechanisch widerstandfahige Eigenschaf-
ten aufweisen, und die insbesondere gegen Lichtbdgen schiitzen sollen, liberwiegend auf einer AufRenseite der erfin-
dungsgemalle Schutzkleidung und des erfindungsgeméaflien Gewebes angeordnet werden.

[0045] Bevorzugt weist das Gewebe eine Schrumpfung gemaR ISO 5077 in einem Bereich zwischen - 10% und +
10%, weiter bevorzugt zwischen - 5% und + 5 %, besonders bevorzugt zwischen - 3% und + 3 %, auf.

[0046] Bevorzugt weist das Gewebe ein Gewicht in einem Bereich von 200 g/m?2 bis etwa 500 g/m2, weiter bevorzugt
von etwa 250 g/m2 bis etwa 400 g/m2, besonders bevorzugt von etwa 300 g/m? bis etwa 350 g/m2, auf.

[0047] Bevorzugt umfasst das Gewebe zwischen 20 Garne/cm und 50 Garne/cm, weiter bevorzugt zwischen 25
Garne/cm und 45 Garne/cm, besonders bevorzugt zwischen 30 Garne/cm und 40 Garne/cm.

[0048] Bevorzugt ist mindestens ein Garn des erfindungsbemaRen Gewebes der erfindungsgemafien Personen-
schutzkleidung leitend gemaR 1149-1 bis 3 ausgebildet, d.h. sie kbnnen Strom leiten, zumindest in gewisser Weise.
Bevorzugt sind mindestens ein Kettgarn und/oder ein Schussgarn des Gewebes der Personenschutzkleidung leitend
ausgebildet. Weiter bevorzugt sind mindestens, etwa jedes zehnte Kettgarn und/oder Schussgarn des Gewebes leitend
ausgebildet. Weiter bevorzugt sind mindestens etwa jedes zwanzigste Kettgarn und/oder Schussgarn leitend ausgebil-
det. Der Vorteil des Einsatzes leitender Garne ist, dass entstehende elektrostatische Aufladungen abgeleitet werden
kénnen. Eine Personenschutzkleindung, die leitende Garne umfasst, schiitzt damit gegen elektrostatische Aufladungen.
Bevorzugt ist das Gewebe der erfindungsgeméaflen Personenschutzkleidung leitend oder zumindest teilweise leitend
ausgebildet, insbesondere derart, dass elektrostatische Aufladungen, die bei Schweilarbeiten entstehen kénnen, ab-
leitbar sind.

[0049] Bevorzugt liegt ein elektrischer Widerstand des Gewebes gemaR ISO 1149-2 in einem Bereich von 1 x 105 Q
bis etwa 1 x 109 Q, weiter bevorzugt von etwa 1 x 106 Q bis etwa 1 x 108 Q, besonders bevorzugt von etwa 1 x 107 Q
bis etwa 5 x 107 Q.

[0050] Bevorzugtistdasleitende Garnausgewahltaus einer Gruppe umfassend Metall, Edelstahl, Inox, Silber und/oder
intrinsische leitfahigen Polymeren.

[0051] Bevorzugt wird ein Gewebe wie vorstehend in Zusammenhang mit der erfindungsgemaRen Personenschutz-
kleidung beschrieben als Personenschutzkleidung verwendet, insbesondere in Form von Jacken, Hosen und Overalls,
fur metallverarbeitende und/oder SchweiRarbeiten ausfiihrende Personen.

[0052] Eine beispielhafte erfindungsgemafle Personenschutzkleidung umfasst ein erfindungsgemafies Gewebe mit
einer AuRenseite und einer Innenseite, wobei das Gewebe ein Kettgarn und ein Schussgarn umfasst, wobei das Kettgarn
etwa 50 Gew.-% bis etwa 92 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns, Viskosematerial, welches Viskose
FR ist, und Polyamid in einer Menge in einem Bereich von etwa 8 Gew.-% bis etwa 50 Gew.-%, bezogen auf die



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EP 3 831 992 A1

Gesamtmenge des Kettgarns, umfasst, und das Schussgarn etwa 25 Gew.-% bis etwa 70 Gew.-%, bezogen auf die
Gesamtmenge des Schussgarns, Polybenzimidazol und etwa 10 Gew.-% bis etwa 40 Gew.-%, bezogen auf die Ge-
samtmenge des Schussgarns, Wolle umfasst, wobei das Schussgarn Giberwiegend die AuRRenseite der Personenschutz-
kleidung bildet.

[0053] Eine beispielhafte erfindungsgemale Personenschutzkleidung umfasst ein erfindungsgemafies Gewebe mit
einer AuRenseite und einer Innenseite, wobei das Gewebe ein Kettgarn und ein Schussgarn umfasst, wobei das Kettgarn
etwa 50 Gew.-% bis etwa 92 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns, Viskosematerial, welches Viskose
FR ist, und Polyamid in einer Menge in einem Bereich von etwa 8 Gew.-% bis etwa 50 Gew.-%, bezogen auf die
Gesamtmenge des Kettgarns, umfasst, und das Schussgarn etwa 25 Gew.-% bis etwa 70 Gew.-%, bezogen auf die
Gesamtmenge des Schussgarns, Polybenzimidazol und etwa 10 Gew.-% bis etwa 40 Gew.-%, bezogen auf die Ge-
samtmenge des Schussgarns, Wolle umfasst, wobei das Schussgarn Giberwiegend die AuRRenseite der Personenschutz-
kleidung bildet, wobei das Kettgarn ein Core-Spun-Garn mit Polyamid als Kern und Viskose FR als Hiille ist, und wobei
das Schussgarn ein Zwirn ist.

[0054] Eine beispielhafte erfindungsgemale Personenschutzkleidung umfasst ein erfindungsgemafies Gewebe mit
einer AuRenseite und einer Innenseite, wobei das Gewebe ein Kettgarn und ein Schussgarn umfasst, wobei das Kettgarn
etwa 50 Gew.-% bis etwa 92 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns Viskosematerial, und Polyamid in
einer Menge in einem Bereich von etwa 8 Gew.-% bis etwa 50 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns,
umfasst, und das Schussgarn etwa 25 Gew.-% bis etwa 70 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Schussgarns,
Polybenzimidazol und etwa 10 Gew.-% bis etwa 40 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Schussgarns, Wolle
umfasst, wobei das Schussgarn tiberwiegend die AulRenseite der Personenschutzkleidung bildet.

[0055] Eine beispielhafte erfindungsgemafle Personenschutzkleidung umfasst ein erfindungsgemafies Gewebe mit
einer AuRenseite und einer Innenseite, wobei das Gewebe ein Kettgarn und ein Schussgarn umfasst, wobei das Kettgarn,
etwa 50 Gew.-% bis etwa 92 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns, Viskosematerial und Polyamid in
einer Menge in einem Bereich von etwa 8 Gew.-% bis etwa 50 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns,
umfasst, und das Schussgarn etwa 25 Gew.-% bis etwa 70 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Schussgarns,
Polybenzimidazol und etwa 10 Gew.-% bis etwa 40 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Schussgarns, Wolle
umfasst, wobei das Schussgarn uUberwiegend die AuRenseite der Personenschutzkleidung bildet, wobei das Kettgarn
ein Core-Spun-Garn mit Polyamid als Kern und Viskosematerial als Hulle ist, und wobei das Schussgarn ein Zwirn ist.
[0056] Eine beispielhafte erfindungsgeméafle Personenschutzkleidung umfasst ein erfindungsgemafles Gewebe mit
einer AuBenseite und einer Innenseite, wobei das Gewebe ein Kettgarn und ein Schussgarn umfasst, wobei das Kettgarn
etwa 50 Gew.-% bis etwa 92 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns, Viskosematerial, welches Viskose
FR ist, und etwa 8 Gew.-% bis etwa 50 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns, Baumwolle umfasst,
und das Schussgarn etwa 25 Gew.-% bis etwa 70 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Schussgarns, Polyben-
zimidazol und etwa 10 Gew.-% bis etwa 40 Gew.-%, bezogen auf die Gesamt-menge des Schussgarns Wolle umfasst,
wobei das Schussgarn uberwiegend die Aul3enseite der Personenschutzkleidung bildet.

[0057] Eine beispielhafte erfindungsgemale Personenschutzkleidung umfasst ein erfindungsgemaflies Gewebe mit
einer AuRenseite und einer Innenseite, wobei das Gewebe ein Kettgarn und ein Schussgarn umfasst, wobei das Kettgarn
etwa 50 Gew.-% bis etwa 92 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns, Viskosematerial und etwa 8 Gew.-
% bis etwa 50 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns, Baumwolle umfasst, und das Schussgarn etwa
25 Gew.-% bis etwa 70 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Schussgarns, Polybenzimidazol und etwa 10
Gew.-% bis etwa 40 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Schussgarns, Wolle umfasst, wobei das Schussgarn
Uberwiegend die AuRenseite der Personenschutzkleidung bildet.

[0058] Eine beispielhafte erfindungsgemafle Personenschutzkleidung umfasst ein erfindungsgemaflies Gewebe mit
einer AuRenseite und einer Innenseite, wobei das Gewebe ein Kettgarn und ein Schussgarn umfasst, wobei das Kettgarn
etwa 50 Gew.-% bis etwa 92 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns, Viskosematerial, welches Viskose
FRist, Polyamid in einer Menge in der Bereich von etwa 8 Gew.-% bis etwa 50 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge
des Kettgarns, und etwa 8 Gew.-% bis etwa 42 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns, Baumwolle
umfasst, und das Schussgarn etwa 25 Gew.-% bis etwa 70 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Schussgarns,
Polybenzimidazol und etwa 10 Gew.-% bis etwa 40 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Schussgarns, Wolle
umfasst, wobei das Schussgarn liberwiegend die AulRenseite der Personenschutzkleidung bildet.

[0059] Eine beispielhafte erfindungsgemale Personenschutzkleidung umfasst ein erfindungsgemaflies Gewebe mit
einer AuRenseite und einer Innenseite, wobei das Gewebe ein Kettgarn und ein Schussgarn umfasst, wobei das Kettgarn
etwa 50 Gew.-% bis etwa 92 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns, Viskosematerial, welches Viskose
FR ist, Polyamid in einer Menge in der Bereich von etwa 8 Gew.-% bis etwa 50 Gew.-%, bezogen auf die Gesamt-
menge des Kettgarns, und etwa 8 Gew.-% bis etwa 42 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns, Baumwolle
umfasst, und das Schussgarn etwa 25 Gew.-% bis etwa 70 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Schussgarns,
Polybenzimidazol und etwa 10 Gew.-% bis etwa 40 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Schussgarns, Wolle
umfasst, wobei das Schussgarn uberwiegend die AuRRenseite der Personenschutzkleidung bildet, wobei das Kettgarn
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ein Core-Spun-Garn mit Polyamid als Kern und Viskose FR und Baumwolle als Hiille ist, und wobei das Schussgarn
ein Zwirn ist.

[0060] Eine beispielhafte erfindungsgemafle Personenschutzkleidung umfasst ein erfindungsgemafies Gewebe mit
einer AuBenseite und einer Innenseite, wobei das Gewebe ein Kettgarn und ein Schussgarn umfasst, wobei das Kettgarn
etwa 50 Gew.-% bis etwa 92 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns, Viskosematerial, Polyamid in
einer Menge in einem Bereich von etwa 8 Gew.-% bis etwa 50 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns,
und etwa 8 Gew.-% bis etwa 42 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns, Baumwolle umfasst, und das
Schussgarn etwa 25 Gew.-% bis etwa 70 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Schussgarns, Polybenzimidazol
und etwa 10 Gew.-% bis etwa 40 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Schussgarns, Wolle umfasst, wobei das
Schussgarn iberwiegend die AuRenseite der Personenschutzkleidung bildet.

[0061] Eine beispielhafte erfindungsgeméafle Personenschutzkleidung umfasst ein erfindungsgemafes Gewebe mit
einer AuRenseite und einer Innenseite, wobei das Gewebe ein Kettgarn und ein Schussgarn umfasst, wobei das Kettgarn
etwa 50 Gew.-% bis etwa 92 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns, Viskosematerial, Polyamid in
einer Menge in einem Bereich von etwa 8 Gew.-% bis etwa 50 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns,
und etwa 8 Gew.-% bis etwa 42 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns, Baumwolle umfasst, und das
Schussgarn etwa 25 Gew.-% bis etwa 70 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Schussgarns, Polybenzimidazol
und etwa 10 Gew.-% bis etwa 40 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Schussgarns, Wolle umfasst, wobei das
Schussgarn Giberwiegend die AufRenseite der Personenschutzkleidung bildet, wobei das Kettgarn ein Core-Spun-Garn
mit Polyamid als Kern und Viskosematerial und Baumwolle als Hiille ist, und wobei das Schussgarn ein Zwirn ist.
[0062] Eine beispielhafte erfindungsgemafle Personenschutzkleidung umfasst ein erfindungsgemafies Gewebe mit
einer AuRenseite und einer Innenseite, wobei das Gewebe ein Kettgarn und ein Schussgarn umfasst, wobei das Kettgarn
etwa 50 Gew.-% bis etwa 92 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns, Viskosematerial, welches Viskose
FR ist, und Polyamid in einer Menge in einem Bereich von etwa 8 Gew.-% bis etwa 50 Gew.-%, bezogen auf die
Gesamtmenge des Kettgarns, umfasst, und das Schussgarn etwa 25 Gew.-% bis etwa 70 Gew.-%, bezogen auf die
Gesamtmenge des Schussgarns, Polybenzimidazol und etwa 10 Gew.-% bis etwa 50 Gew.-%, bezogen auf die Ge-
samtmenge des Schussgarns, Aramidfasern umfasst, wobei das Schussgarn tiberwiegend die AuRenseite der Perso-
nenschutzkleidung bildet.

[0063] Eine beispielhafte erfindungsgemafle Personenschutzkleidung umfasst ein erfindungsgemafies Gewebe mit
einer AuRenseite und einer Innenseite, wobei das Gewebe ein Kettgarn und ein Schussgarn umfasst, wobei das Kettgarn
etwa 50 Gew.-% bis etwa 92 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns, Viskosematerial, welches Viskose
FR ist, und Polyamid in einer Menge in einem Bereich von etwa 8 Gew.-% bis etwa 50 Gew.-%, bezogen auf die
Gesamtmenge des Kettgarns, umfasst, und das Schussgarn etwa 25 Gew.-% bis etwa 70 Gew.-%, bezogen auf die
Gesamtmenge des Schussgarns, Polybenzimidazol und etwa 10 Gew.-% bis etwa 50 Gew.-%, bezogen auf die Ge-
samtmenge des Schussgarns, Aramidfasern umfasst, wobei das Schussgarn tiberwiegend die AuRenseite der Perso-
nenschutzkleidung bildet, wobei das Kettgarn ein Core-Spun-Garn mit Polyamid als Kern und Viskose FR als Hillle ist,
und wobei das Schussgarn ein Zwirn ist.

[0064] Eine beispielhafte erfindungsgemafle Personenschutzkleidung umfasst ein erfindungsgemaflies Gewebe mit
einer AuRenseite und einer Innenseite, wobei das Gewebe ein Kettgarn und ein Schussgarn umfasst, wobei das Kettgarn
etwa 50 Gew.-% bis etwa 92 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns, Viskosematerial, und Polyamid
in einer Menge in einem Bereich von etwa 8 Gew.-% bis etwa 50 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns,
umfasst, und das Schussgarn etwa 25 Gew.-% bis etwa 70 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Schussgarns,
Polybenzimidazol und etwa 10 Gew.-% bis etwa 50 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Schussgarns, Ara-
midfasern umfasst, wobei das Schussgarn tiberwiegend die AulRenseite der Personenschutzkleidung bildet.

[0065] Eine beispielhafte erfindungsgemale Personenschutzkleidung umfasst ein erfindungsgemafies Gewebe mit
einer AuBenseite und einer Innenseite, wobei das Gewebe ein Kettgarn und ein Schussgarn umfasst, wobei das Kettgarn
etwa 50 Gew.-% bis etwa 92 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns, Viskosematerial, und Polyamid
in einer Menge in einem Bereich von etwa 8 Gew.-% bis etwa 50 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns,
umfasst, und das Schussgarn etwa 25 Gew.-% bis etwa 70 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Schussgarns,
Polybenzimidazol und etwa 10 Gew.-% bis etwa 50 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Schussgarns, Ara-
midfasern umfasst, wobei das Schussgarn liberwiegend die AuRRenseite der Personenschutzkleidung bildet, wobei das
Kettgarn ein Core-Spun-Garn mit Polyamid als Kern und Viskosematerial als Huille ist, und wobei das Schussgarn ein
Zwirn ist.

[0066] Eine beispielhafte erfindungsgemafle Personenschutzkleidung umfasst ein erfindungsgemaflies Gewebe mit
einer AuRenseite und einer Innenseite, wobei das Gewebe ein Kettgarn und ein Schussgarn umfasst, wobei das Kettgarn
etwa 50 Gew.-% bis etwa 92 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns, Viskosematerial, welches Viskose
FR ist, und etwa 8 Gew.-% bis etwa 50 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns, Baumwolle umfasst,
und das Schussgarn etwa 25 Gew.-% bis etwa 70 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Schussgarns, Polyben-
zimidazol und etwa 10 Gew.-% bis etwa 50 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Schussgarns, Aramidfasern
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umfasst, wobei das Schussgarn tUiberwiegend die AulRenseite der Personenschutzkleidung bildet.

[0067] Eine beispielhafte erfindungsgemafle Personenschutzkleidung umfasst ein erfindungsgemafies Gewebe mit
einer AuBenseite und einer Innenseite, wobei das Gewebe ein Kettgarn und ein Schussgarn umfasst, wobei das Kettgarn
etwa 50 Gew.-% bis etwa 92 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns, Viskosematerial und etwa 8 Gew.-
% bis etwa 50 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns, Baumwolle umfasst, und das Schussgarn etwa
25 Gew.-% bis etwa 70 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Schussgarns, Polybenzimidazol und etwa 10
Gew.-% bis etwa 50 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Schussgarns, Aramidfasern umfasst, wobei das
Schussgarn iberwiegend die AuRenseite der Personenschutzkleidung bildet.

[0068] Eine beispielhafte erfindungsgemaflie Personenschutzkleidung umfasst ein erfindungsgemafles Gewebe mit
einer AuRenseite und einer Innenseite, wobei das Gewebe ein Kettgarn und ein Schussgarn umfasst, wobei das Kettgarn
etwa 50 Gew.-% bis etwa 92 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns, Viskosematerial, welches Viskose
FR ist, und Polyamid in einer Menge in einem Bereich von etwa 8 Gew.-% bis etwa 50 Gew.-%, bezogen auf die
Gesamtmenge des Kettgarns, und etwa 8 Gew.-% bis etwa 42 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns,
Baumwolle umfasst, und das Schussgarn etwa 25 Gew.-% bis etwa 70 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des
Schussgarns, Polybenzimidazol und etwa 10 Gew.-% bis etwa 50 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Schuss-
garns, Aramidfasern umfasst, wobei das Schussgarn Gberwiegend die AufRenseite der Personenschutzkleidung bildet.
[0069] Eine beispielhafte erfindungsgemale Personenschutzkleidung umfasst ein erfindungsgemafies Gewebe mit
einer AuRenseite und einer Innenseite, wobei das Gewebe ein Kettgarn und ein Schussgarn umfasst, wobei das Kettgarn
etwa 50 Gew.-% bis etwa 92 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns, Viskosematerial, welches Viskose
FR ist, und Polyamid in einer Menge in einem Bereich von etwa 8 Gew.-% bis etwa 50 Gew.-%, bezogen auf die
Gesamtmenge des Kettgarns, und etwa 8 Gew.-% bis etwa 42 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns,
Baumwolle umfasst, und das Schussgarn etwa 25 Gew.-% bis etwa 70 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des
Schussgarns, Polybenzimidazol und etwa 10 Gew.-% bis etwa 50 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Schuss-
garns, Aramidfasern umfasst, wobei das Schussgarn Gberwiegend die AufRenseite der Personenschutzkleidung bildet,
wobei das Kettgarn ein Core-Spun-Garn mit Polyamid als Kern und Viskose FR und Baumwolle als Hiille ist, und wobei
das Schussgarn ein Zwirn ist.

[0070] Eine beispielhafte erfindungsgemale Personenschutzkleidung umfasst ein erfindungsgemafies Gewebe mit
einer AuRenseite und einer Innenseite, wobei das Gewebe ein Kettgarn und ein Schussgarn umfasst, wobei das Kettgarn
etwa 50 Gew.-% bis etwa 92 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns, Viskosematerial, und Polyamid
in einer Menge in einem Bereich von etwa 8 Gew.-% bis etwa 50 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns,
und etwa 8 Gew.-% bis etwa 42 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns, Baumwolle umfasst, und das
Schussgarn etwa 25 Gew.-% bis etwa 70 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Schussgarns, Polybenzimidazol
und etwa 10 Gew.-% bis etwa 50 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Schussgarns, Aramidfasern umfasst,
wobei das Schussgarn tuberwiegend die AulRenseite der Personenschutzkleidung bildet.

[0071] Eine beispielhafte erfindungsgemafle Personenschutzkleidung umfasst ein erfindungsgemaflies Gewebe mit
einer AuRenseite und einer Innenseite, wobei das Gewebe ein Kettgarn und ein Schussgarn umfasst, wobei das Kettgarn
etwa 50 Gew.-% bis etwa 92 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns, Viskosematerial, und Polyamid
in einer Menge in einem Bereich von etwa 8 Gew.-% bis etwa 50 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns,
und etwa 8 Gew.-% bis etwa 42 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns, Baumwolle umfasst, und das
Schussgarn etwa 25 Gew.-% bis etwa 70 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Schussgarns, Polybenzimidazol
und etwa 10 Gew.-% bis etwa 50 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Schussgarns, Aramidfasern umfasst,
wobei das Schussgarn uberwiegend die AulRenseite der Personenschutzkleidung bildet, wobei das Kettgarn ein Core-
Spun-Garn mit Polyamid als Kern und Viskosematerial und Baumwolle als Hiille ist, und wobei das Schussgarn ein
Zwirn ist.

[0072] Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin ein Gewebe, das in Képerbindung herstellt ist, wobei eine Bindungs-
patrone 3e1 b1,3 fir einen Schusskorper fir die Képerbindung eingesetzt ist, und eine Verwendung insbesondere in
Form von Jacken, Hosen und Overalls, flir metallverarbeitende und/oder SchweilRarbeiten ausfiihrende Personen.
[0073] Anhand des folgenden Ausflihrungsbeispiels wird die vorliegende Erfindung naher erlautert.

[0074] Eswurde ein Gewebe fiir eine Personenschutzkleidung fiir Schweilarbeiten ausflihrende Personen hergestellt
aus einem Kettgarn und einem Schussgarn. Das Kettgarn umfasst 79 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des
Kettgarns, Viskose FR und 21 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns, Polyamid und wurde mit Kern-
spinnverfahren erstellt, wobei der Kern aus Polyamid gebildetist und der Hiille aus Viskose FR. Das verwendete Schuss-
garn umfasst 50 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Schussgarns, Polybenzimidazol, 30 Gew.-%, bezogen
auf die Gesamtmenge des Schussgarns, para-Aramide und 20 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Schuss-
garns, Wolle. Das Schussgarn ist ein Zwirn. Das Schussgarn bildet tiberwiegend die AulRenseite der Personenschutz-
kleidung. Die Bindungspatrone ist 3e1 b1,3. Die Prifung eines solchen Gewebes ergab sehr gute Eigenschaften be-
zuglich der Zugfestigkeit, der Reilfestigkeit, der Schrumpfung und der begrenzten Flammenausbreitung. Die Eigen-
schaften entsprechen den Voraussetzungen der Norm UNE EN ISO 11611:2015 und sind in der folgenden Tabelle 1
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wiedergegeben. Die Haltbarkeit bei Einsatz dieses Gewebes in einer Personenschutzkleidung fiir Schweiler, die regel-
mafig Schweillarbeiten ausfiihren, betrug etwa 18 Wochen und war damit mehr als doppelt so hoch wie bei aus dem
Stand der Technik bekannter Personenschutzkleidung fiir Schweiler.

Tabelle 1
technische Eigenschaften Werte/Ergebnis fiir Anforderung
Beispiel Standard ISO 11611
Klasse 1 | Klasse 2
Zugfestigkeit (N) Kettgarn 1060,53 400
Schussgarn 1610,71 400
Reilbelastbarkeit (N) Kettgarn 38,26 15 20
Schussgarn 98,7 15 20
Schrumpfung (%) Gewebe -1,5 +/-3
begrenzte Entziindung bis zum oberen oder Nein/Nein Nein/Nein
Flammenausbreitungdes seitlichen Rand
Gewebes Lécher Nein/Nein Nein / Nein
Schmelzen Nein/Nein Nein / Nein
Nachverbrennung (s) 0/0 <2/<2
(durchschnittlich)
nach Inkandeszenz (s) 0/0 <2/<2
(Durchschnitt)
Schlagender Aufprall von Metall auf das Gewebe 27 15 25
Warmelbertragung (s) des Gewebes 16 >7 > 16
Elektrischer Widerstand (Q) des Gewebes 1x107 > 105
Patentanspriiche
1. Personenschutzkleidung aus einem Gewebe mit einer AuRenseite und einer Innenseite, umfassend ein Kettgarn
und ein Schussgarn, wobei das Kettgarn mindestens ein Viskosematerial und das Schussgarn etwa 25 Gew.-% bis
etwa 70 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Schussgarns, Polybenzimidazol umfasst, wobei das Schuss-
garn Uberwiegend die AuRenseite der Personenschutzkleidung bildet.
2. Personenschutzkleidung gemafR Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Gewebe in Képerbindung her-
gestellt ist.
3. Personenschutzkleidung gemaR Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass eine Bindungspatrone fiir einen
Schusskoper fir die Képerbindung eingesetzt ist.
4. Personenschutzkleidung gemaR Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Bindungspatrone 3e1 b1,3 ist.
5. Personenschutzkleidung gemaf einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Schussgarn weiterhin ein Material umfasst ausgewahit aus einer Gruppe umfassend Wolle und/oder
Aramidfasern.
6. Personenschutzkleidung gemal Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Schussgarn etwa 10 Gew.-%
bis etwa 40 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Schussgarns, Wolle umfasst.
7. Personenschutzkleidung gemaf einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche 5 oder 6, dadurch gekenn-

zeichnet, dass das Schussgarn etwa 10 Gew.-% bis etwa 50 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Schuss-
garns, Aramidfasern umfasst.
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Personenschutzkleidung gemaR einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche 5 bis 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Aramidfasern para-Aramidfasern sind.

Personenschutzkleidung gemaf einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Schussgarn ein Zwirn ist.

Personenschutzkleidung gemaf einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Kettgarn das Viskosematerial in einer Menge in einem Bereich von etwa 50 Gew.-% bis etwa 92 Gew.-
%, bezogen auf die Gesamtmenge des Kettgarns, umfasst.

Personenschutzkleidung gemaf einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Viskosematerial Viskose FRist.

Personenschutzkleidung gemaf einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Kettgarn weiterhin ein Material umfasst ausgewahlt aus einer Gruppe umfassend mindestens ein Polya-
mide und/oder Baumwolle.

Personenschutzkleidung gemafl Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Kettgarn mindestens ein Po-
lyamid in einer Menge in einem Bereich von etwa 8 Gew.-% bis etwa 50 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge

des Kettgarns, umfasst.

Personenschutzkleidung gemaf einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Kettgarn ein Core-Spun-Garn ist.

Personenschutzkleidung gemaf einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens ein Kettgarn und/oder ein Schussgarn leitend ausgebildet ist.

Gewebe gemal einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche.

Verwendung eines Gewebes gemal Anspruch 16 als Personenschutzkleidung, insbesondere in Form von Jacken,
Hosen und Overalls, flir metallverarbeitende und/oder Schweillarbeiten ausfihrende Personen.

10
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