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(1) made at least partially of plastic. According to the invention, the pier-
cing element (1) is reinforced by means of a corrugation (5). The inventi-
on further relates to a method for producing a piercing element (1), whe-
rein a corrugation (5) is embossed into a plastic strip and a point is gene-

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Lanzette mit einem
Stechelement (1), das zumindest teilweise aus Kunststoff besteht. Erfin-
dungsgeml ist vorgesehen, dass das Stechelement (1) mit einer Sicke (5)
versteitt ist. Die Erfindung betritft ferner ein Verfahren zum Herstellen ei-
nes Stechelements (1), wobei in einen Kunststotfstreifen eine Sicke (5)
eingepréigt und eine Spitze erzeugt wird.
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Lanzette mit Stechelement aus Kunststoff

Beschreibung

Als Material fir Stechelemente von Lanzetten wird Gblicher Weise Stahl verwendet.
Als Alternativen wurden in der Literatur unter anderem Kunststoffe, Faserverbund-
werkstoffe, Glas und andere keramische Materialien vorgeschlagen, beispielsweise
in der US 2006/0100542 A9. Gegeniiber Stahl haben alle diese Materialien jedoch
erhebliche Nachteile, die eine praktische Realisierung bisher verhindert haben, ob-
wohl alternative Werkstoffe gegeniiber Stahl ein erhebliches Potential zur Einspa-

rung von Herstellungskosten bieten.

Kunststoffe sind im Allgemeinen zu weich fir die Herstellung von kleinen Stechele-
menten, die einen schmerzarmen Einstich ermdglichen sollen. Gefillte Kunststoffe,
die in der englischsprachigen Literatur als Composits bezeichnet werden, haben in
dieser Hinsicht etwas bessere Eigenschaften, I6sen die mit Kunststoffen verbunde-
nen Materialprobleme jedoch allenfalls zum Teil. Keramische Werkstoffe haben zwar
eine sehr grofe Harte, sind jedoch in der Regel auch spréde und brechen leicht, so
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dass die Gefahr besteht, dass bei Gebrauch Splitter oder Bruchstiicke eines Stech-
elements in einer Stichwunde bleiben. Dieses Problem tritt sowohl bei Glasern als

auch bei kristallinen Materialien auf.

Angesichts dieser Probleme ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Weg
aufzuzeigen, wie eine Lanzette mit einem nichtmetallischen Stechelement verwirk-

licht werden kann.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaR durch eine Lanzette mit den im Anspruch 1
angegebenen Merkmalen gelost. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind

Gegenstand von Unteranspriichen.

Eine erfindungsgemiaRe Lanzette hat ein zumindest teilweise, bevorzugt Uberwie-
gend, aus Kunststoff bestehendes Stechelement, das mit einer Sicke versteift ist.
Mittels einer Sicke, die auf einer Seite eines Stechelements eine rinnenartige Vertie-
fung und auf der gegeniberliegenden Seite eine langliche Erhéhung bildet, lasst sich
selbst bei diinnen Stechelementen mit einer Materialstarke im Bereich von Bruchtei-
len eines Millimeters und einer Breite von beispielsweise weniger als einem Millime-
ter die Formstabilitat soweit erhdhen, wie es fur einen schmerzarmen Einstich erfor-
derlich ist. Insbesondere kann durch eine Sicke selbst bei schmalen Stechelementen
aus Kunststoff die Biegesteifigkeit soweit erhoht werden, dass sich das Stechelement

beim Eindringen in die Haut eines Patienten nicht biegt.

Die Sicke erstreckt sich bevorzugt in Langsrichtung des Stechelements, beispiels-
weise parallel zur Stichrichtung. Auf diese Weise kann die Formstabilitat eines
schmalen Stechelements aus Kunststoff besonders wirksam erhéht werden. Prinzi-
piell kann ein Stechelement auch mehrere Sicken aufweisen. Bevorzugt hat es je-

doch nur eine einzige Sicke.

Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung sieht vor, dass die Sicke eine
an der Spitze des Stechelements offene Rinne ist. Blickt man genau entgegenge-
setzt zur Stichrichtung auf die Spitze einer solchen Lanzette kann man also in die
Rinne hinein sehen. Eine derartige Sicke hat den Vorteil, die Formstabilitat des
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Stechelements insbesondere auch im Bereich der fiir einen schmerzarmen Einstich

besonders wichtigen Spitze zu erhéhen.

Bevorzugt ist die Sicke in das Stechelement eingepragt. Méglich ist es jedoch auch,
das Stechelement beispielsweise durch SpritzgieBen unmittelbar mit einer Sicke her-
zustellen. Das Einpragen einer Sicke verursacht als zuséatzlicher Arbeitsschritt zwar
einen erhohten Fertigungsaufwand, Uberraschender Weise lassen sich die Material-
eigenschaften eines Kunststoffs durch den Prageschritt verbessern, so dass ein
Stechelement mit einer eingepragten Sicke eine besonders hohe Formstabilitat auf-

weist.

Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung sieht vor, dass das Stechele-
ment eine laserstrahlgeschnittene Spitze aufweist. Beim Laserstrahlschneiden kann
vorteilhaft ein besonders harter Rand und damit eine besonders scharfe Spitze oder
Klinge erzeugt werden. Die Einwirkung eines Laserstrahls kann dabei die Materialei-
genschaften an der Oberfliche verandern und eine Hértung bewirken. Besonders
bevorzugt ist dabei, das Laserstrahischneiden erst nach dem Einprégen der Sicke

vorzunehmen.

Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zum Herstellen eines Stechelements aus
Kunststoff, wobei in einen Kunststoffstreifen eine Sicke eingepragt und nach dem
Einpragen eine Spitze erzeugt wird. Bevorzugt wird die Spitze mittels laserstrahl-
schneiden erzeugt. Die Spitze kann beispielsweise auch durch Stanzen erzeugt wer-

den.

Die vorliegende Erfindung betrifft ferner eine Lanzette mit einem Stechelement, das
aus einem Werkstoffverbund besteht, der eine Kunststoffschicht und eine Keramik-
schicht aufweist. Diese MaRnahme hat den Vorteil, dass bei einem Bruch der Kera-
mikschicht die Bruchstiicke an der Kunststoffschicht haften bleiben. Die Gefahr, dass
Bruchstiicke bei einem Stich im Korper eines Patienten zurick bleiben, lasst sich auf
diese Weise deutlich reduzieren. Bevorzugt ist die Keramikschicht zwischen zwei
Kunststoffschichten angeordnet. Ein derartiges Stechelement kann also als Schicht-
verbund ausgebildet sein. Besonders bevorzugt ist dabei, dass die Keramikschicht

dicker als die eine oder die beiden Kunststoffschichten ist.
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Ein derartiges Stechelement in Sandwichbauweise kann flach ausgebildet sein oder
eine versteifende Sicke aufweisen. Die keramische Schicht kann beispielsweise aus
Glas, insbesondere einem Borosilikatglas, oder einem kristallinen Material bestehen.

Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung werden an Ausfihrungsbeispielen
unter Bezugnahme auf die beigefiigten Zeichnungen erlautert. Gleiche und einander
entsprechende Teile sind dabei mit Ubereinstimmenden Bezugszahlen bezeichnet.

Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung eines Ausfihrungsbeispiels einer erfindungs-

gemalen Lanzette;

Figur 2 eine Schnittansicht zu Figur 1 entlang der Schnittlinie AA;

Figur 3 eine schematische Darstellung eines weiteren Ausfithrungsbeispiels einer

erfindungsgemafen Lanzette;

Figur 4 eine Schnittansicht zu Figur 3 entlang der Schnittlinie AA;

Figur 5 eine schematische Darstellung eines Langsschnitts durch ein weiteres Aus-

fuhrungsbeispiel eines Stechelements.

Die in Figur 1 dargestellte Lanzette hat ein Kunststoffstechelement 1 zum Einstechen
in die Haut eines Patienten. Das Stechelement 1 geht bei dem dargestellten Ausfih-
rungsbeispiel von einem Grundkérper 2 aus, der eine groBere Breite als das Stech-
element 1 hat. Auf dem Grundkérper 2 ist ein Testbereich 3, beispielsweise in Form
eines aufgeklebten Testfeldes mit Nachweisreagenzien zur Bestimmung einer Ana-
lytkonzentration, beispielsweise der Glucosekonzentration, angeordnet. Dem Testbe-
reich 3 kann eine Korperflussigkeitsprobe mittels eines Kapillarkanals 4 zugefuhrt
werden, der von einem vorderen Bereich des Stechelements 1 ausgeht, der bei ei-
nem Stich in den Korper eines Patienten eindringt. Bevorzugt geht der Kappilarkanal

4 von der Spitze aus, ist also in Stichrichtung offen.
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Bei einem Stich kann die Lanzette iiber den Grundkoérper 2 an ein Stechgerét ankop-
peln. Prinzipiell ist es jedoch auch méglich, eine Lanzette ohne einen Grundkorper 2
auszubilden, also eine Lanzette als ein Stechelement 1 ohne zusétzliche Teile aus-
zubilden. Eine Lanzette kann mit oder ohne Grundkdrper 2 auf einem Tragerband
angeordnet werden und bei einem Stich beispielsweise zusammen mit dem Trager-
band bewegt werden, wie dies in der EP 1 943 948 A1 beschrieben ist, auf die dies-

bezuglich verweisen wird.

Das Stechelement 1 besteht aus Kunststoff und ist mit einer Sicke 5 versteift. Die
Sicke 5 erstreckt sich in Langsrichtung des Stechelements 1 und ist auf einer Ober-
seite des Stechelements 1 als eine in der Spitze des Stechelements 1 offene Rille
ausgebildet. Auf der Riickseite des Stechelements 1 ist die Sicke 5 eine in Langs-
richtung des Stechelements 1 verlaufende Erhebung. Bei dem dargestellten Ausfuh-
rungsbeispiel endet die Sicke 5 vor dem Testbereich 3. Es ist aber auch mdglich,
dass sich die Sicke 5 durch den Grundkdrper 2 hindurch erstreckt oder bereits in ei-

nem hinteren Abschnitt des Stechelements 1 endet.

Der Kapillarkanal 4 ist bei dem dargestellten Ausfihrungsbeispiel auf der Innenseite
der Sicke 5, d. h. in der Rinne, angeordnet, kann jedoch auch auf der AuRenseite der
Sicke 5, d. h. auf der Erhebung, angeordnet sein. Der Kapillarkanal 4 kann bei-
spielsweise eingeritzt werden oder beim Einpragen der Sicke 5 mit eingepragt wer-
den. Von dem Kapillarkanal 4 wird Kérperflussigkeit durch Kapillarkrafte zu dem
Testbereich 3 transportiert. Der Kapillarkanal 4 kann mit einem hydrophilen Material
beschichtet sein, beispielsweise mit Heparin. Die Breite des Kapillarkanals 4 betragt
nur einen Bruchteil der Breite der Sicke 5, beispielsweise weniger als ein Drittel, vor-
zugsweise weniger als ein Funftel. Typischerweise hat der Kapillarkanal 4 eine Breite

von 50 ym bis 150 pm.

Das Stechelement 1 hat bei dem dargestellten Ausfuhrungsbeispiel eine Breite von
weniger als einem Millimeter, insbesondere eine Breite von 0,3 mm bis 0,8 mm, nam-
lich eine Breite von etwa 0,5 mm bis 0,7 mm. Der Grundkoérper 2 und das Stechele-
ment 1 sind dabei einstiickig ausgebildet. Die dargestellte Lanzette kann hergestelit
werden, indem in einen Kunststoffstreifen eine Sicke 5 eingepragt wird. Anschlie-
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Rend wird das Stechelement 1 mit seiner Spitze mittels laserstrahlschneiden ausge-

schnitten.

Der verwendete Kunststoff ist bevorzugt ein gefilliter Kunststoff, insbesondere ein mit
Fasern gefilliter Kunststoff. Als Fllstoffe sind beispielsweise Talkum, Glas oder an-
dere anorganische Stoffe geeignet. Besonders vorteilhaft sind als Fillstoffe Fasern,
insbesondere Langfasern, geeignet, beispielsweise Glasfasern oder Kohlenstofffa-
sern. Besonders vorteilhaft sind dabei in Langsrichtung des Stechelements 1 ausge-
richtete Fasern. Es ist deshalb bevorzugt, wenn mindestens die Halfte der Fasern in
Langsrichtung des Stechelements 1 ausgerichtet sind. Fasern werden als Fullstoff
bevorzugt in Form von Fasermatten verwendet. Der Anteil der Filllstoffe am Gesamt-
volumen des verwendeten Kunststoffs betragt typischerweise zwischen einem Zehn-
tel und drei Vierteln, bevorzugt ein Funftel bis zwei Drittel. Als Kunststoff kann bei-

spielsweise Polyetheretherketon verwendet werden.

In Figur 2 ist ein Schnitt durch das Stechelement 1 entlang der Schnittlinie AA von
Figur 1 gezeigt. Darin ist zu erkennen, dass die Sicke 5 in dem dargestellten Ausfiih-
rungsbeispiel eine Tiefe hat, die gréBer als die Materialstarke des Stechelements 1
ist. Bevorzugt ist die Tiefe der Sicke 5 mindestens doppelt so grot wie die Material-
stirke des Stechelements 1. Die Materialstarke des Stechelements 1 kann bei-

spielsweise zwischen 0,05 mm und 0,5 mm betragen, bevorzugt 0,1 mm bis 0,3 mm.

Die Sicke 5 hat bei dem dargestellten Ausfuihrungsbeispiel eine Breite, die etwa
Zweidrittel der Breite des Stechelements 1 betragt. Bevorzugt betrégt die Breite der

Sicke 5 zwischen der Halfte und Dreivierteln des Stechelements 1.

Wie Figur 2 zeigt hat die Sicke 5 einen bogenférmigen Querschnitt, der bevorzugt
abgerundete Ecken aufweist, also an seinem Rand abgerundet ist. Es kénnen jedoch

auch spitze Sicken oder Kastensicken verwendet werden.

Figur 3 zeigt ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel einer Lanzette mit einem Stechele-
ment 1 und einem Grundkérper 2. Im Unterschied zu dem vorstehend beschriebenen
Ausfuhrungsbeispiel ist auf dem Grundkérper 2 kein Testbereich vorgesehen und
auch kein Kapillarkanal vorhanden. Die Sicke 5 geht auf voller Lénge durch den
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Grundkérper 2 und das Stechelement 1 hindurch. Die Lanzette ist ebenso wie das
vorstehend beschriebene Ausfithrungsbeispiel aus einem gefiliten Kunststoff.

Figur 5 zeigt ein weiteres Ausfithrungsbeispiel des Stechelements 1 einer Lanzette in
einem Langsschnitt. Das Stechelement 1 besteht aus einem Werkstoffverbund der
eine zwischen zwei Kunststoffschichten 10 angeordnete Keramikschicht 11, bei-
spielsweise aus einem Borosilikatglas aufweist. Das in Figur 5 dargestellte Stech-
element 1 ist flach, kann jedoch auch mit einer Sicke 5 wie das vorstehend beschrie-
bene Ausfilhrungsbeispiel ausgebildet werden. Bei einem keramischen Stechele-
ment 1 wird die Sicke 5 bevorzugt in einen Rohling eingepréagt, der anschliefend ge-
sintert wird. Die Keramikschicht 11 ist bei dem dargestellten Ausfithrungsbeispiel di-

cker als die beiden Kunststoffschichten 10, namlich mehr als doppelt so dick.
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Patentanspriiche

. Lanzette mit einem Stechelement (1), das zumindest teilweise aus Kunststoff be-

steht, dadurch gekennzeichnet, dass das Stechelement (1) mit einer Sicke (5)

versteift ist.

. Lanzette nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass sich die Sicke (5) in

Langsrichtung des Stechelements (1) erstreckt.

. Lanzette nach einem der vorstehenden Anspriche dadurch gekennzeichnet,

dass die Sicke (5) eine an der Spitze des Stechelements (1) offene Rinne ist.

. Lanzette nach einem der vorstehenden Anspriche dadurch gekennzeichnet,

dass die Sicke (5) im Querschnitt bogenférmig ist.

. Lanzette nach einem der vorstehenden Anspriche dadurch gekennzeichnet,

die Sicke (5) eingepragt ist.

. Lanzette nach einem der vorstehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,

dass der Kunststoff ein gefiilliter Kunststoff, vorzugsweise ein mit Fasern gefuliter

Kunststoff, ist.

. Lanzette nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens die Half-

te der Fasern in Langsrichtung des Stechelements (1) ausgerichtet sind.

. Lanzette nach einem der vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet,

dass das Stechelement (1) eine laserstrahlgeschnittene Spitze aufweist.

. Lanzette nach einem der vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

dass in dem Stechelement (1) ein Kapillarkanal (4) verlauft.

10.Lanzette nach einem der vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

dass der Kunststoff ein Polyetheretherketon ist.
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11.Lanzette nach einem der vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Stechelement (1) eine Breite von weniger als 1 mm, insbesondere von
0,3 mm bis 0,8 mm hat.

12.Lanzette nach einem der vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Sicke (5) eine Tiefe hat, die gréRer als die Materialstérke des Stechele-
ments (1) ist, vorzugsweise mindestens doppelt so groR wie die Materialstarke

des Stechelements (1) ist.

13.Lanzette nach einem der vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Sicke (5) eine Breite hat, die zwischen der Halfte und drei Vierteln der

Breite des Stechelements (1) betragt.

14.Verfahren zum Herstellen eines Stechelements (1), wobei in einen Kunststoffstrei-

fen eine Sicke (5) eingepragt und eine Spitze erzeugt wird.

15.Lanzette mit einem Stechelement (1), das aus einem Werkstoffverbund besteht,
der eine oder mehrere Kunststoffschichten (10) und eine Keramikschicht (11) auf-

weist.
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*O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or document is combined with one or more other such docu~
other means ments, such combination being obvious to a person skilled
*P* document published prior to the international filing date but in the art.
later than the priority date claimed *&* document member of the same patent family
Date of the actual completion of the interational search Date of mailing of the intemational search report
1 July 2010 13/07/2010
Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer

Fax: (+31-70) 340-3016 Manschot, Jan
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C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT
Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.
A EP 1 266 619 A (LIFESCAN INC [US]) 6,10
18 December 2002 (2002-12-18)
paragraphs [0027] - [0030]
A DE 103 15 544 Al (ROCHE DIAGNOSTICS GMBH 9
[DE]) 21 October 2004 (2004-10-21)
paragraphs [0037] - [0039]
A US 2007/017805 A1 (HODGES ALASTAIR [AU] ET 15
AL) 25 January 2007 (2007-01-25)
paragraph [0044]
A US 6 612 111 Bl (HODGES ALASTAIR [US] ET 15

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (April 2005)
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Box No. I1 Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. D Claims Nos.:

because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

2. l___l Claims Nos.:

because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an.
extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

3. ]:l Claims Nos.:

because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. IIl  Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

See additional sheet

1. D(__] As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable
claims. o

2. D As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of
additional fees.

m

As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers
only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4, I:l No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is
restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest l:l The additional search fees were accompanied by the applicant’s protest and, where applicable, the
payment of a protest fee.

D The additional search fees were accompanied by the applicant’s protest but the applicable protest
fee was not paid within the time limit specified in the invitation.

IZI No protest accompanied the payment of additional search fees.

Form PCT/ISA/210 (continuation of first sheet (2)) (July 2009)
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The International Searching Authority has found that the international application contains
multiple (groups of) inventions, as follows:

1. Claims 1-14

Piercing element with a bead.

2. Claim15

Piercing element made of a material composite.
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KR 20080074058 A 12-08-2008
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EP 1276412 Al 22-01-2003
EP 1639938 Al 29-03-2006
ES 2256225 T3 16-07-2006
HK 1054310 Al 04-08-2006
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Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2010/001228

A. KLASSIFIZIERUN I%ES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

INV. A61B5
ADD.

Nach der internationalén Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationaten Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestpriifstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

A61B

Recherchierte, aber nicht zum Mindestpriifstoff gehdrende Verdffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Waihrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und ewvil. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* | Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.
Y EP 0 017 999 A (INTERMEDICAT GMBH [CH]) ' 1-6,
29. Oktober 1980 (1980-10-29) 11-14
das ganze Dokument
Y GB 1.211 432 A (PROPPER MFG CO INC [US]) 1-6,
4. November 1970 (1970-11-04) 11-14
Seite 3, Zeilen 12-60
A US 3 046 987 A (EHRLICH JOSEPH C) 1-5,
31. Juli 1962 (1962-07-31) 11-14

das ganze Dokument

A EP 1 878 386 A (ROCHE DIAGNOSTICS GMBH 8
[DE]; HOFFMANN LA ROCHE [CH])
16. Januar 2008 (2008-01-16)
Absatz [0017]; Anspruch 1

-/-=

m Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu emnehmenm Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Verdffentlichungen *T* Spatere Veréfentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum

e = . . : p - oder dem Prioritatsdatum veréffentlicht worden ist und mit der
A V:l;gfrf?]?g"?‘alggégfnggfsaéfggj?g;%‘ grt;ﬂgeggm'gchmk definiert, Anmeidung nicht kollidiert. sondern nur zum Verstandnis des der

Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

*E* &heres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist
Anmelidedatum verdffentlicht worden ist *X* Veréffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung

'L* Verdffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritdtsanspruch zweifelhaft er- kann allein aufgrund dieser Verdffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen zu lassen, oder durch die das Veréifentlichungsdatum einer erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Verdifentlichung belegt werden sys yerstfentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nichi als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachiet
ausgefiihrt) _ o werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen

0" Verdffentlichung, die sich auf eine miindliche Offenbarung, . Veréffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht diese Verbindung fiir einen Fachmann naheliegend ist

*P* Veroffentlichung, die vor dem internationaten Anmeldedatum, aber nach

dem beanspruchten Prioritatsdatum verdffentlicht worden ist ‘&* Veréffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
1. Juli 2010 13/07/2010
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehérde Bevolimachtigter Bediensteter

Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040,

Fax: (+31-70) 340-3016 Manschot, Jan
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Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2010/001228

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*

Bezeichnung der Veréffentlichung, soweit erfforderich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile

Betr. Anspruch Nr.

A

EP 1 266 619 A (LIFESCAN INC [US])

18. Dezember 2002 (2002-12-18)

Absatze [0027] - [0030]

DE 103 15 544 Al (ROCHE DIAGNOSTICS GMBH
[DE]) 21. Oktober 2004 (2004-10-21)
Absatze [0037] - [0039]

US 2007/017805 A1 (HODGES ALASTAIR [AU] ET
AL) 25. Januar 2007 (2007-01-25)

Absatz [0044]

US 6 612 111 Bl (HODGES ALASTAIR [US] ET
AL) 2. September 2003 (2003-09-02)
Anspruch 15

6,10

15

15
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internationales Aktenzeichen
INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT PCT/EP2010/001228
Feld Nr.Il Bemerkungen zu den Anspriichen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Gemaf Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Griinden flir bestimmte Anspriiche kein internationaler Recherchenbericht erstellt:

1. I:l Anspriiche Nr. : '
weil sie sich auf Gegenstidnde beziehen, zu deren Recherche diese Behorde nicht verpflichtet ist, ndmlich

2. I:I Ansprliche Nr.
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entspre-
chen, dass eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeflihrt werden kann, ndmilich

3. I:‘ Anspriiche Nr.
weil es sich dabei um abhangige Anspriiche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefasst sind.

Feld Nr. I Bemerkungen bei mangeinder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Diese Internationale Recherchenbehdrde hat festgestelit, dass diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthalt:

siehe Zusatzblatt

1. Da der Anmelder alle erforderlichen zusétzlichen Recherchengebiihren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Anspriiche.

2. I:I Da fiir alle recherchierbaren Anspriiche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgefiihrt werden konnte, der
zusatzliche Recherchengebiihr gerechtfertigt hatte, hat die Behorde nicht zur Zahlung solcher Geblhren aufgefordert.

3. D Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusatzlichen Recherchengeblihren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich
dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Anspriiche, fiir die Gebuhren entrichtet worden sind, ndmilich auf die
Anspriiche Nr.

4. D Der Anmelder hat die erforderlichen zusatzlichen Recherchengebuhren nicht rechtzeitig entrichtet. Dieser internationale
Recherchenbericht beschrénkt sich daher auf die in den Anspriichen zuerst erwdhnte Erfindung; diese ist in folgenden
Ansprichen erfasst:

Bemerkungen hinsichtlich Der Anmelder hat die zusatzlichen Recherchengeblihren unter Widerspruch entrichtet und die
eines Widerspruchs gegebenenfalis erforderliche Widerspruchsgebiihr gezahit.

Die zusétzlichen Recherchengebihren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahit,
jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebtihr nicht innerhalb der in der
Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.

Pl__l Die Zahlung der zusétzlichen Recherchengebiihren erfolgte ohne Widerspruch.

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 1 (2)) (April 2005)
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WEITERE ANGABEN PCTASA/ 210

Die internationale Recherchenbehdrde hat festgestellt, dass diese
internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthdlt,
namlich:

1. Anspriiche: 1-14

Stechelement mit einer Sicke

2. Anspruch: 15

Stechelement aus einem Werkstoffverbund
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Angaben zu Verdffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehbren

Intermationales Aktenzeichen

PCT/EP2010/001228

Im Recherchenbericht
angefiihrtes Patentdokument

Datum der

Verdffentlichung

Mitglied(er) der
Patentfamilie

Datum der
Verdffentlichung

EP 0017999 A 29-10-1980 BR 8002417 A 02-12-1980
DE 7911762 Ul 25-09-1980
DK 168480 A 22-10-1980
ES 8101877 Al 01-04-1981
FI 801273 A 22-10-1980
JP 55155636 A 04-12-1980
NO 801135 A 22-10-1980

GB 1211432 A 04-11-1970 DE 1616109 Al 28-01-1971
JP 49011827 B 19-03-1974
us 3517670 A 30-06-1970

US 3046987 A 31-07-1962  KEINE

EP 1878386 A 16-01-2008 CA 2593349 Al 15-01-2008
CN 101103922 A 16-01-2008
JP 2008043741 A 28-02-2008
US 2010023045 Al 28-01-2010

EP 1266619 A 18-12-2002 AU 784473 B2 06-04-2006
AU 4445402 A 19-12-2002
CA 2389829 Al 12-12-2002
CN 1432812 A 30-07-2003
Cz 20022021 A3 18-06-2003
JP 4080251 B2 23-04-2008
JP 2003033336 A 04-02-2003
KR 20020095118 A 20-12-2002
KR 20080074058 A 12-08-2008
MX  PA02005620 A 10-09-2004
PL 354422 Al 16-12-2002
SG 142114 Al 28-05-2008
TW 592662 B 21-06-2004
Us 2002187556 Al 12-12-2002
US 2004249310 Al 09-12-2004

DE 10315544 Al 21-10-2004 WO 2004086970 Al 14-10-2004
US 2006196031 Al 07-09-2006

US 2007017805 Al 25-01-2007  KEINE

US 6612111 B1 02-09-2003 AT 314001 T 15-01-2006
AU 4946701 A 08-10-2001
AU 2001249467 B2 24-03-2005
AU 2005202586 Al 07-07-2005
CA 2403759 Al 04-10-2001
CN 1431884 A 23-07-2003

US 6612111 B1 CZ 20023521 A3 17-09-2003
DE 60116281 T2 17-08-2006
DK 1276412 T3 22-05-2006
EP 1276412 Al 22-01-2003
EP 1639938 Al 29-03-2006
ES 2256225 T3 16-07-2006
HK 1054310 Al 04-08-2006
IL 151894 A 11-02-2009
JP 2003527917 T 24-09-2003
MX  PA02009563 A 14-05-2004
PL 358181 Al 09-08-2004
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PCT/EP2010/001228
Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angefuhrtes Patentdokument Veréffentlichung Patentfamilie Veréffentlichung
TW 592665 B 21-06-2004
WO 0172220 Al 04-10-2001
US 2002177788 Al 28-11-2002
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