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(57) Zusammenfassung: Gegenstand der Erfindung ist eine ~~ o [ ,-s |4
Vorrichtung zur Mikrostromstimulation einer Wunde mit ei- _I'_'“'”*:_,‘ == |“:§§ T T
ner Wundauflage (2) und mit einer elektrisch leitenden Leit- 1 I | 1l
schicht (1), wobei an der Leitschicht (2) ein Mikrostroman- I |
schluss (3) vorgesehen ist. Eine Vorrichtung zur gleichma- f )
Rigeren Elektrostimulation der Wunde wird dadurch erreicht, N
dass an der Leitschicht (1) ein zweiter Mikrostromanschluss
(4) vorgesehen ist. e )
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zur Mikrostromstimulation einer Wunde ge-
maf dem Oberbegriff des Anspruches 1.

[0002] Aus der DE 201 03 311 U1 ist eine Wundauf-
lage bekannt, an der ein elektrisch leitendes Energie-
Ubertragungsmedium angebracht ist. An dieses En-
ergielibertragungsmedium kann dann eine Elektro-
de angeschlossen werden, um das Energielbertra-
gungsmedium mit einer elektrischen Ladung von 4-
8 Mikrocoulombs zu beaufschlagen, wobei die elek-
trische Ladung mit Pulsen von 2-12 Mirkoamper/cm
2 peaufschlagt wird. Als Wundauflage kann ein Hy-
drogel eingesetzt werden. Diese, auch als Verband-
selektrode bezeichnete Wundauflage wird direkt auf
die Wunde aufgelegt und an einer anderen Stelle im
Koérper wird dann noch die Disperserelektrode an-
gebracht, damit der Kérper mit Gleichstrom beauf-
schlagt werden kann. Dabei wird je nach Situation
wahlweise die Verbandselektrode mit dem Pluspol
belegt und die Disperserelektrode mit dem Minuspol
oder umgekehrt.

[0003] Durch die Anordnung des einen Pols direkt
an der Wundauflage und des anderen Pols in einem
gewissen Abstand dazu an einem gesunden Teil des
Korpers wird die Wunde nur sehr ungleichmafig mit
Mikrostrom beaufschlagt, insbesondere weil die Aus-
richtung des Stroms zu dem jeweiligen Pol hin eine
héhere Intensitat aufweist als zwischen den Polen.

[0004] Davon ausgehend liegt der vorliegenden Er-
findung die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung der
eingangs genannten Art zu schaffen, mit der eine
gleichmaRigere Mikrostromstimulation der Wunde er-
reicht wird.

[0005] Als technische Ldsung dieser Aufgabe wird
erfindungsgemafl eine Vorrichtung mit den Merk-
malen des Anspruches 1 vorgeschlagen. Vorteilhaf-
te Weiterbildungen dieser Vorrichtung sind den Un-
teranspriichen zu entnehmen.

[0006] Eine nach dieser technischen Lehre ausge-
bildete Vorrichtung hat den Vorteil, dass durch die
Anbringung eines zweiten Mikrostromanschlusses an
der Vorrichtung eine bipolare Wundauflage entsteht,
bei der beide Pole (plus und minus) vergleichswei-
se nah an der Wunde angeordnet sind, sodass eine
gleichmaRigere Beaufschlagung der Vorrichtung mit
Mikrostrom realisiert wird.

[0007] Eine besonders gleichmaRige Beaufschla-
gung der Vorrichtung und damit der Wunde mit Mi-
krostrom wird dadurch erreicht, dass die beiden Mi-
krostromanschlisse gegeniberliegend angeordnet
sind, sodass die abzudeckende Wunde zumindest
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grélten Teils zwischen den beiden Mikrostroman-
schlissen an der Vorrichtung zur Anlage kommt.

[0008] In einer besonders bevorzugten Ausfih-
rungsform sind beide Mikrostromanschlisse auller-
halb der Wundauflage angeordnet. Dies hat den
Vorteil, dass der Abstand von beiden Mikrostrom-
anschlissen zur Wunde im Wesentlichen gleich ist
und vor allem, dass die Wunde mit einem relativ
gleichmafigen elektromagnetischen Stromfeld be-
aufschlagt wird, sodass eine sehr gleichmaRige Mi-
krostromstimmulation der Wunde erfolgt.

[0009] In der bevorzugten Weiterbildung kann der
Mikrostromanschluss entweder als Anschlussmittel
zum individuellen Anschlief3en einer Mikrostromelek-
trode oder als fest eingebaute Mikrostromelektrode
ausgebildet sein. Auch ist es moglich, nur einen Mi-
krostromanschluss als Anschlussmittel flir eine Mi-
krostromelektrode und den anderen Mikrostroman-
schluss als fest installierte Mikrostromelektrode aus-
zubilden.

[0010] In einer anderen, bevorzugten Ausflihrungs-
form ist an der Leitschicht eine als Gelkissen ausge-
bildete Wundauflage angebracht, wobei das Gelkis-
sen direkt an der Wunde zur Anlage kommt. Ein sol-
ches Gelkissen, insbesondere ein hydrophiles Gel-
kissen, hat dabei den Vorteil, dass dieses den Mi-
krostrom weiterleitet, sodass auch hierdurch eine
gleichmafige Verteilung des Mikrostromes gewahr-
leistet ist.

[0011] Weitere Vorteile der erfindungsgemélen
Vorrichtung ergeben sich aus der beigefugten Zeich-
nung und den nachstehend beschriebenen Ausfiih-
rungsformen. Ebenso kdnnen die vorstehend ge-
nannten und die noch weiter ausgeflihrten Merkma-
le erfindungsgemal jeweils einzeln oder in beliebi-
gen Kombinationen miteinander verwendet werden.
Die erwahnten Ausfuhrungsformen sind nicht als ab-
schlieBende Aufzdhlung zu verstehen, sondern ha-
ben vielmehr beispielhaften Charakter. Es zeigen:

[0012] Fig. 1 eine Draufsicht auf eine erfindungsge-
male Vorrichtung;

[0013] Fig. 2 eine geschnitten dargestellte Seitenan-
sicht der Vorrichtung gemaf Fig. 1, geschnitten ent-
lang Linie II-Il in Fig. 1.

[0014] Die in den Fig. 1 und Fig. 2 dargestellte Vor-
richtung zur Mikrostromstimulation einer Wunde um-
fasst eine elektrisch leitende Leitschicht, an deren der
Wunde zugewandten Seite eine als Gelkissen 2 aus-
gebildete Wundauflage angebracht ist. Dieses Gel-
kissen 2 kann in beliebiger Gréfte und Form ausge-
bildet sein.




DE 10 2010 055 100 A1 2012.06.21

[0015] Die Leitschicht 1 ist groRer ausgebildet, als
das Gelkissen 2 und in dem die Gelkissen 2 Gberste-
henden Teil der Leitschicht 1 sind zwei Mikrostrom-
anschlisse 3 und 4 vorgesehen, die sich gegeniiber-
liegend an unterschiedlichen Seiten des Gelkissens
2 gehalten sind.

[0016] Auf der der Wunde zugewandten Seite der
Vorrichtung ist sowohl die Leitschicht 1, als auch das
Gelkissen 2 mit einer Abdeckfolie 5 abgedeckt um ei-
nerseits den an der Leitschicht angebrachten Kleb-
stoff zu schonen und um andererseits die Vorrichtung
gegen Verschmutzung zu schitzen.
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Patentanspriiche

1. Vorrichtung zur Mikrostromstimulation einer
Wunde mit einer Wundauflage (2) und mit einer elek-
trisch leitenden Leitschicht (1), wobei an der Leit-
schicht (1) ein Mikrostromanschluss (3) vorgesehen
ist, dadurch gekennzeichnet, dass an der Leit-
schicht (1) ein zweiter Mikrostromanschluss (4) vor-
gesehen ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zweite Mikrostromanschluss (4)
gegeniberliegend des ersten Mikrostromanschlus-
ses (3) angeordnet ist, sodass die abzudeckende
Wunde zumindest grofitenteils zwischen den beiden
Mikrostromanschliissen (3, 4) an der Vorrichtung,
insbesondere an der Wundauflage (2) zur Anlage
kommt.

3. Vorrichtung nach wenigstens einem der vor-
angehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,
dass beide Mikrostromanschlisse (3, 4) aulRerhalb
der Wundauflage (2) angeordnet sind.

4. Vorrichtung nach einem der voranstehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste
und/oder der zweite Mikrostromanschluss (3, 4) An-
schlussmittel zur Aufnahme einer Mikrostromelektro-
de aufweist.

5. Vorrichtung nach wenigstens einem der vor-
angehenden Ansprliche, dadurch gekennzeichnet,
dass der erste und/oder der zweite Mikrostroman-
schluss als Mikrostromelektrode ausgebildet ist.

6. Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspr-
che 4 oder 5 dadurch gekennzeichnet, dass die Mi-
krostromelektrode monopolar ausgelegt ist.

7. Vorrichtung nach wenigstens einem der vor-
angehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Wundauflage (2) als Gelkissen, insbesonde-
re als Hydrogelkissen, ausgebildet ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens ein, vorzugsweise beide
Mikrostromanschlisse (3, 4), auRerhalb des Gelkis-
sens (2) angeordnet sind.

9. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Leitschicht (1) an
der der Wunde abgewandten Seite des Gelkissens
(2) angebracht ist.

10. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Leitschicht (1) an
der der Wunde zugewandten Seite der Wundauflage
(2) angebracht ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen

5/6



DE 10 2010 055 100 A1 2012.06.21

Anhéangende Zeichnungen
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