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Description

[0001] La présente invention a trait à la fabrication et
à l’utilisation de matériaux en feuille présentant une cer-
taine transparence au moins partiellement localisée, plus
particulièrement destinés au domaine de l’emballage, et
plus spécifiquement encore à l’emballage de produits ali-
mentaires. Le papier qui relève de l’invention est princi-
palement constitué de cellulose, la transparence étant
ensuite obtenue par enduction. L’invention concerne
aussi un procédé d’enduction correspondant, un dispo-
sitif pour l’enduction de bandes de papier en vue de la
constitution des matériaux selon l’invention, ainsi que
des emballages réalisés en ledit matériau.
[0002] L’invention répond à un besoin grandissant ex-
primé par la filière alimentaire, principalement la grande
distribution, de procurer une visibilité aux produits ali-
mentaires ensachés. L’idée est bien entendu que le con-
sommateur puisse avoir un accès visuel informatif à ce
qu’il achète. De plus, avec la prise de conscience des
enjeux environnementaux, les clients autant que les fa-
bricants veulent des emballages alimentaires qui soient
respectueux de l’environnement.
[0003] Or, l’offre actuelle en emballages ensachés
laissant le produit au moins partiellement visible propose
soit des sacs en plastique, soit des emballages en cel-
lulose avec une fenêtre en plastique. Cependant, dans
la logique environnementale de réduction de la part du
plastique dans les emballages préconisée de nos jours,
la tendance est à remplacer les fenêtres en plastique
fossile par des fenêtres en bio-plastique ou réalisées en
des matériaux de type glassine, encore connu sous la
dénomination de papier cristal.
[0004] Toutefois, l’emploi de ces matériaux s’avère
coûteux, du fait de la valeur économique du matériau
proprement dit, qui est deux à trois fois plus cher à l’achat
que le papier simple, mais également à cause des dé-
penses liées à la fabrication des emballages, qui néces-
site de les associer aux papiers classiques dans les pro-
cess de fabrication. La nécessité de mettre en place des
filières d’approvisionnement distinctes contribue par
ailleurs au prix plus élevé des emballages.
[0005] L’objectif de l’invention est de créer un matériau
d’emballage intégralement en papier, par conséquent
mono-matériau, avec la possibilité d’une zone transpa-
rente sur au moins une fraction de la surface de l’embal-
lage. Un tel produit répond dès lors aux nouvelles de-
mandes du fait du caractère renouvelable de la cellulose
permettant une recyclabilité complète de l’emballage. En
d’autres termes, il s’agit de créer un matériau à base de
cellulose qui est apte à présenter une transparence totale
ou partielle, sur au moins une partie de l’emballage. L’uni-
cité de matériau confère en pratique aux emballages une
énorme valeur ajoutée, notamment mais non exclusive-
ment dans le secteur alimentaire.
[0006] Il est à noter que l’enduction de papier pour ob-
tenir une transparence plus ou moins aboutie est déjà
connue, par exemple décrite dans le document

CN112853816A qui divulgue la fabrication d’un papier
transparent utilisé pour fabriquer des sacs d’emballage
alimentaire, ou encore pour réaliser des fenêtres à dis-
poser sur des boîtes d’emballages alimentaires, à partir
de papier kraft enduit d’une huile de préférence comes-
tible. CN203753586U divulgue quant à lui un sac en pa-
pier cristal avec une fenêtre formée en rendant locale-
ment transparente une zone d’une feuille de papier à
partir de laquelle ledit sac est réalisé. Il est à noter que
le matériau de base du sac est déjà translucide, et que
la fenêtre plus transparente est obtenue en appliquant
un revêtement de cire sur le papier cristal.
[0007] JP19890130188 décrit l’enduction sur une zone
spécifique d’un papier de base opaque ou translucide
avec un solvant huileux de type paraffine ou avec une
solution à base de silicone, de manière à transformer
cette zone en une surface transparente. FR628956A di-
vulgue un procédé de fabrication de papiers transparents
destinés notamment à l’emballage de produits alimen-
taires, procédé selon lequel le papier à rendre transpa-
rent est enduit d’une solution de gélatine ou analogue.
Le procédé consiste plus précisément à enduire d’une
solution de gélatine le papier qui, après séchage, devient
alors transparent. Selon le degré de transparence requis,
la solution gélatineuse peut être appliquée sur l’une ou
sur les deux faces du papier. L’utilisation de papier de
type glassine ou papier cristal pour les mêmes objectifs
résulte par ailleurs de la description de GB323302, le
papier étant alors imprégné d’une solution d’huile de ricin
ou analogue et d’un solvant de type alcool à brûler con-
tenant un hydrocarbure aromatique tel que du benzol.
[0008] Le principe de l’imprégnation ou de l’enduction
de papier pour le rendre transparent est donc connu de
longue date, car la plupart de ces documents sont an-
ciens. Pour autant, dans certains cas ci-dessus, le papier
utilisé est de la glassine ou du papier cristal, dont le coût
propre d’une part et la nécessité de l’associer avec
d’autres types de papiers pour la fabrication de l’embal-
lage final d’autre part constituent des obstacles rédhibi-
toires au sens de l’invention.
[0009] Le document FR 3 008 392 divulgue bien un
papier constitué d’une couche de cellulose enduite, mais
cette invention est plus particulièrement focalisée sur
l’enduction, en l’espèce le poids de la couche d’induction
et le fait qu’elle comprenne une huile végétale, les ca-
ractéristiques mises en avant pour la couche de cellulose
étant limitées aux proportions de fibres longues et cour-
tes. Or, la partie la plus importante des matériaux en
feuille rendus transparents du domaine de l’invention res-
te évidemment la couche de papier, qui est le substrat
principal supportant secondairement la couche d’enduc-
tion.
[0010] Or, pour pouvoir présenter un bon compromis
transparence/solidité, indispensable pour les multiples
applications actuelles, les papiers adéquats doivent être
sélectionnés de manière à présenter des propriétés tech-
niques, notamment mécaniques, adaptées. Avant tout
travail sur l’enduit, il faut donc proposer un papier qui
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présente une combinaison de caractéristiques techni-
ques le rendant certes apte à être enduit, mais surtout
présentant un compromis solidité/transparence/souples-
se adéquat.
[0011] C’est l’objectif de la présente invention, qui se
propose notamment de combiner optimalement les ca-
ractéristiques techniques des éléments entrant dans la
composition des matériaux d’emballage, de sorte qu’ils
présentent d’une part une solidité compatible avec leur
utilisation en tant qu’emballage par exemple de produits
alimentaires et d’autre part qu’on puisse leur conférer un
degré de transparence suffisant pour que les produits
emballés soient bien visibles.
[0012] A cet effet, l’invention concerne d’abord un ma-
tériau d’emballage en feuille comportant une couche de
cellulose recouverte d’une couche d’enduction revêtant
ladite couche de cellulose pour la rendre transparente,
caractérisé en ce que la couche de cellulose :

- présente un grammage compris entre 18 g/m2 et 75
g/m2 ;

- contient entre 10% et 60% de fibres courtes ;
- présente une résistance à la déchirure en sens tra-

vers comprise entre 138 mN et 250 mN ; et
- présente une résistance à la déchirure en sens mar-

che comprise entre 129 mN et 220 mN.

[0013] En termes de solidité, un papier à faible gram-
mage est certes moins solide qu’un papier à fort gram-
mage, mais il est également moins opaque. Le choix du
grammage, dans l’optique du compromis précité, est
donc important. De même, les papiers ayant des fibres
longues sont certainement plus solides que les papiers
ayant des fibres courtes, mais le ratio entre les fibres
longues et courtes a un impact sur l’opacité du papier,
et il n’est dès lors pas concevable de se passer de fibres
courtes, au risque de sacrifier la transparence au profit
de la solidité.
[0014] Pour trouver le papier le plus apte à devenir
transparent grâce à l’enduction sans pour autant négliger
son aptitude à transporter des denrées, alimentaires ou
non, il importe de considérer également certaines pro-
priétés mécaniques du papier comme sa résistance aux
déchirures dans le sens marche et dans le sens travers,
voire sa résistance à l’éclatement ou encore sa résistan-
ce à l’allongement dans le sens marche et dans le sens
travers. Sens marche et sens travers font en pratique
référence à la fabrication en bande continue du papier,
la bande étant ensuite enroulée en bobines à des fins de
stockage. Dans cette perspective, le sens marche est le
sens de déroulage de la bobine (’long grain’ en anglais),
c’est-à-dire le sens axial de la bande. Le sens travers fait
référence à une direction perpendiculaire, plutôt trans-
versale.
[0015] Par ailleurs, de préférence, la couche de cellu-
lose doit présenter un épair nuageux, la structure corres-
pondante du papier s’avérant particulièrement appro-
priée pour l’obtention de la transparence là où est appli-

quée la couche d’enduction. L’épair désigne un aspect
de la structure du papier observable par transparence,
bien connu des personnes de l’art. L’épair peut ainsi être
qualifié de régulier ou fondu, d’irrégulier ou de nuageux,
selon la répartition plus ou moins homogène des fibres :
le qualificatif qu’on attribue à l’épair est immédiatement
reconnaissable pour la personne de l’art qui l’examine.
Il est nuageux quand la répartition est irrégulière et flo-
conneuse. En d’autres termes encore, un épair nuageux
signifie que l’aspect interne de la couche de cellulose est
nuageux lorsqu’on l’observe par transparence devant
une source de lumière.
[0016] Selon l’invention, la couche d’enduction com-
porte de la cire végétale, ou de la cire ou de la graisse
animale, ou de la paraffine minérale, ou un mélange d’au
moins deux d’entre eux. Contrairement à nombre de con-
figurations connues, où l’enduction est utilisée pour amé-
liorer les caractéristiques de conservation de l’emballa-
ge, elle a pour fonction essentielle - dans le cadre de
l’invention - d’apporter de la transparence sur tout ou
partie dudit emballage.
[0017] De préférence, la couche d’enduction présente
un poids compris entre 1 g/m2 et 10 g/m2, de préférence
encore compris entre 4 g/m2 et 8 g/m2.
[0018] L’invention concerne, également un procédé de
fabrication de matériau d’emballage en feuille tel que pré-
senté ci-dessus, c’est-à-dire essentiellement constitué
d’une couche de cellulose revêtue d’une couche d’en-
duction, le procédé étant tel que la température de dé-
pose de ladite couche d’enduction sur la couche de cel-
lulose est comprise entre 50°C et 200°C ou, de préfé-
rence, entre 60°C et 180°C.
[0019] En réalité, la température de dépose dépend
de la nature du matériau d’enduction (cire, paraffine,
graisse ou huile). Elle peut varier afin de garantir la bonne
transparence et l’utilisabilité des emballages à tempéra-
ture ambiante, voire à une température un peu supérieu-
re aux normales.
[0020] Afin de figer la couche d’enduction, selon le pro-
cédé de l’invention, la couche de cellulose recouverte de
la couche d’enduit est refroidie au moins une fois entre
0°C et 10°C, de préférence entre 2°C et 6°C. Ce refroi-
dissement est effectué au moyen d’un système de refroi-
dissement comportant un ou plusieurs étages successifs
de refroidissement, permettant de pérenniser la liaison
entre la couche d’enduction et la couche de base de cel-
lulose.
[0021] Un dispositif est également prévu, selon l’inven-
tion, pour l’enduction d’une bande continue de papier
constituée d’une couche de cellulose, caractérisé en ce
qu’il comporte :

- deux rouleaux d’enduction entre lesquels la bande
est entraînée pour la pose du liquide d’enduction sur
une face de la bande, un desdits rouleaux d’enduc-
tion étant partiellement plongé dans un bac de cire
végétale, ou de cire ou graisse animale, ou de pa-
raffine minérale, ou d’un mélange d’au moins deux
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d’entre eux, porté à une température comprise entre
50°C et 200°C ;

- au moins un rouleau de refroidissement placé en
aval des rouleaux d’enduction, dans le sens de dé-
filement de la bande, ledit rouleau étant porté à une
température comprise entre 0°C et 10°C.

[0022] Les dispositifs connus de l’art antérieur ne di-
vulguent pas cette configuration, mais proposent des
structures très différentes. Ainsi, GB910341 et
US3194706 décrivent des installations qui nécessitent
une immersion totale de la bande de papier, de sorte que
les deux faces de ladite bande sont enduites. De plus,
dans la configuration de GB910341, les deux rouleaux
de guidages sont partiellement immergés dans le liquide
d’enduction, contrairement à la présente invention. Enfin,
GB894426 décrit un système dans lequel la bande n’est
pas entraînée entre deux rouleaux dont au moins un est
immergé puisqu’aucun des rouleaux entre lesquels la
bande est entraînée ne trempe dans un bac.
[0023] Selon une configuration possible, un étage
d’impression de la bande de papier peut être disposé en
amont des rouleaux d’enduction. L’enduction de la cel-
lulose est en effet généralement réalisée après l’impres-
sion, totale ou partielle, de la couche de cellulose.
[0024] Enfin, l’invention concerne aussi des emballa-
ges de type sac en matériau d’emballage selon les ca-
ractéristiques décrites auparavant, qui comportent au
moins une portion recouverte d’une couche d’enduction
formant une zone transparente. La fabrication de sacs
peut alors être réalisée sous différentes formes, par
exemple en collant un pan du matériau d’emballage tel
que décrit, c’est-à-dire en fait au moins une couche de
cellulose enduite de la couche d’enduction de l’invention
sur un autre pan du matériau, enduit ou non, de façon à
former un sac, ledit sac comportant bien entendu au
moins une ouverture.
[0025] Alternativement, mais non limitativement, l’em-
ballage concerné peut être une boîte à ossature en carton
comportant au moins une paroi en matériau d’emballage
en feuille selon les caractéristiques décrites auparavant,
qui est alors tel que ladite au moins une paroi comporte
au moins une portion recouverte d’une couche d’enduc-
tion formant une zone transparente.
[0026] L’invention telle qu’exposée présente l’avanta-
ge prépondérant de permettre une fabrication en s’af-
franchissant des filières d’approvisionnement en papier
transparent, ce qui conduit à une baisse sensible des
coûts de production. Les caractéristiques techniques des
deux couches formant le matériau d’emballage sont par
ailleurs telles que le degré de transparence atteint peut
dépasser les 60%, atteindre 80%, voire 90% pour cer-
taines combinaisons de caractéristiques. Dans la plupart
des cas, seule une portion des emballages est rendue
transparente, c’est-à-dire que l’enduction de la couche
de revêtement est appliquée en la délimitant précisé-
ment, de sorte à créer une fenêtre dans un sac ou dans
un emballage qui reste par ailleurs opaque.

[0027] L’invention, dans son ensemble, permet de s’af-
franchir de la nécessité de séparer une fenêtre en poly-
mère de la partie en fibre de cellulose pour le recyclage
et/ou le compostage des sacs et emballages, ce qui fa-
cilite grandement ces opérations.
[0028] D’autres buts et avantages de la présente in-
vention apparaîtront au cours de la description qui va
suivre se rapportant à des modes de réalisation qui ne
sont donnés qu’à titre d’exemples indicatifs et non limi-
tatifs.
[0029] La compréhension de cette description sera fa-
cilitée en se référant aux dessins joints en annexe, et
pour lesquels :
[0030] La figure 1 représente une vue schématisée
d’une ligne de fabrication d’un matériau d’emballage en
papier comportant une couche de cellulose qui est en-
duite d’une couche additionnelle telle que définie aupa-
ravant, lui conférant une transparence au moins localisée
permettant aux consommateurs de voir le produit
emballé ;
[0031] La figure 2 montre une vue schématisée d’un
sac selon l’invention, dont l’une des faces est munie
d’une fenêtre transparente obtenue selon l’invention.
[0032] Le dispositif apparaissant en figure 1 comporte
des rouleaux successifs qui guident et entraînent la ban-
de de cellulose 1 vers un bac 2 contenant un produit
d’enduction 3 porté à une température suffisante pour
qu’il soit sous forme liquide. Cette température d’enduc-
tion varie selon la nature du produit d’enduction, qui peut
être d’origine végétale, animale ou minérale et, plus par-
ticulièrement, être constitué de cire, de paraffine, de
graisse, d’huile etc. Comme l’indique le cartouche pré-
sent dans le bac 2, ladite température peut varier entre
50°C et 200°C. Elle se situe idéalement entre 60°C et
180°C, afin de garantir la bonne transparence du maté-
riau bicouche, et par conséquent une bonne utilisabilité
des sacs, boîtes, ou autres emballages à température
ambiante ou un peu plus élevée.
[0033] En pratique, deux rouleaux 4, 5 assurent à la
fois la pose du liquide d’enduction sur une face de la
bande continue de cellulose 1 - puisque seul le rouleau
4 trempe dans ledit liquide d’enduction - et le guidage de
ladite bande 1.
[0034] Afin de pérenniser l’enduction, c’est-à-dire de
garantir que la couche d’enduction reste bien fixée sur
la couche de cellulose, un système de refroidissement
est nécessaire. Ce système est en l’espèce composé de
deux rouleaux 6, 7 de refroidissement portés à une tem-
pérature comprise entre 0 et 10°C (voir en particulier les
cartouches sur lesdits rouleaux 6, 7) et, plus particuliè-
rement, à une température comprise entre 2 et 6°C.
[0035] Des rouleaux d’entrée 10, 11 et des rouleaux
de sortie 20, 21 complètent le dispositif, et permettent de
guider respectivement la bande de cellulose 1 vers le
bac 2 en entrée, et la bande bicouche vers la sortie et
éventuellement d’autres postes de traitement, par exem-
ple un poste de découpe de pans de papier adaptés au
type d’emballage à fabriquer, et/ou un poste de collage.
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A noter que si une décoration imprimée doit être appli-
quée au papier, et/ou une impression d’informations, elle
se fait en amont des rouleaux d’enduction 4, 5, au niveau
ou en amont des rouleaux d’entrée 10, 11.
[0036] Le sac 30 de la figure 2, obtenu selon les ca-
ractéristiques de l’invention, prend la forme d’une po-
chette aplatissable expansible du fait de l’existence de
soufflets 31, 32 latéraux et d’un fond 33 sensiblement de
même largeur, repliable contre l’un des deux pans prin-
cipaux 34, 35 formant ledit sac 30. L’un de ces deux pans
34, 35 comporte une fenêtre 36 obtenue par enduction
d’une couche de cire ou de vernis selon l’invention.
[0037] Il est à noter que les caractéristiques inhérentes
à la présente invention n’altèrent pas les caractéristiques
standards des emballages ou sacs prévus pour contenir
des produits alimentaires, comme celui présenté en fi-
gure 2, à savoir :

- test de résistance à l’éclatement : au moins 70 kPa ;
- test de perméabilité : au moins 14s/100ml ;
- résistance à l’humidité : de 0 à 50 % selon le cas.

[0038] In fine, la présente invention permet rendre vi-
sible par transparence tout ou partie du contenu d’un
emballage en un matériau à base de 100% de cellulose
comme par exemple un sac, ou qui comporte une partie
avec un tel matériau, ou une boîte dont un pan en est
constitué. En d’autres termes, elle permet de réaliser par
exemple des sacs ou des boîtes dont une portion au
moins présente une visibilité se rapprochant d’un embal-
lage en plastique, c’est-à-dire qui présente un degré
d’opacité inférieur à 40%, que l’on peut abaisser à 20%,
sachant qu’il est même possible d’atteindre 10%, ce qui
constitue d’ailleurs l’objectif préférentiel. Dans un tel em-
ballage, les polymères sont totalement supprimés, ce qui
les rend facilement recyclables ou compostables. Ce
genre d’emballages conduit à diminuer les déchets d’em-
ballage du fait de son caractère mono-matériau.
[0039] L’invention décrite ne se limite pas aux exem-
ples donnés, notamment en référence aux figures, mais
elle englobe notamment les variations de forme appor-
tées par exemple au sac de la figure 2.

Revendications

1. Matériau d’emballage en feuille comportant une cou-
che de cellulose recouverte d’une couche d’enduc-
tion revêtant ladite couche de cellulose pour la ren-
dre transparente, caractérisé en ce que la couche
de cellulose :

- présente un grammage compris entre 18 g/m2

et 75 g/m2,
- contient entre 10% et 60% de fibres courtes,
- présente une résistance à la déchirure en sens
travers comprise entre 138 mN et 250 mN, et
- présente une résistance à la déchirure en sens

marche comprise entre 129 mN et 220 mN.

2. Matériau d’emballage en feuille comportant une cou-
che de cellulose recouverte d’une couche d’enduc-
tion selon la revendication 1 caractérisé en ce que
la couche de cellulose présente un épair nuageux.

3. Matériau d’emballage en feuille comportant une cou-
che de cellulose recouverte d’une couche d’enduc-
tion selon l’une des revendications précédentes, ca-
ractérisé en ce que la couche d’enduction comporte
de la cire végétale, ou de la cire ou de la graisse
animale, ou de la paraffine minérale, ou un mélange
d’au moins deux d’entre eux.

4. Matériau d’emballage en feuille comportant une cou-
che de cellulose recouverte d’une couche d’enduc-
tion selon la revendication précédente, caractérisé
en ce que la couche d’enduction présente un poids
compris entre 1 g/m2 et 10 g/m2.

5. Matériau d’emballage en feuille comportant une cou-
che de cellulose recouverte d’une couche d’enduc-
tion selon la revendication 3, caractérisé en ce que
la couche d’enduction présente un poids compris en-
tre 4 g/m2 et 8 g/m2.

6. Procédé d’enduction de papier pour la fabrication de
matériau d’emballage en feuille constitué d’une cou-
che de cellulose revêtue d’une couche d’enduction
selon les revendications précédentes, caractérisé
en ce que la température de dépose de ladite cou-
che d’enduction sur la couche de cellulose est com-
prise entre 50°C et 200°C.

7. Procédé d’enduction de papier constitué d’une cou-
che de cellulose revêtue d’une couche d’enduction
selon la revendication précédente, caractérisé en
ce que la température de dépose de la couche d’en-
duction sur la couche de cellulose est comprise entre
60°C et 180°C.

8. Procédé d’enduction de papier pour la fabrication de
matériau d’emballage en feuille constitué d’une cou-
che de cellulose revêtue d’une couche d’enduction
selon l’une des revendications 6 et 7, caractérisé
en ce que la couche de cellulose recouverte de la
couche d’enduction est refroidie au moins une fois
entre 0°C et 10°C.

9. Procédé d’enduction de papier pour la fabrication de
matériau d’emballage en feuille constitué d’une cou-
che de cellulose revêtue d’une couche d’enduction
selon la revendication 8, caractérisé en ce que la
couche de cellulose recouverte de la couche d’enduit
est refroidie au moins une fois entre 2°C et 6°C.

10. Dispositif pour l’enduction d’une bande (1) continue

7 8 



EP 4 183 919 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

de papier constituée d’une couche de cellulose selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce qu’il comporte :

- deux rouleaux d’enduction (4, 5) entre lesquels
la bande (1) est entraînée pour la pose du liquide
d’enduction sur une face de la bande, un desdits
rouleaux d’enduction (4, 5) étant partiellement
plongé dans un bac (2) de cire végétale, ou de
cire ou graisse animale, ou de paraffine miné-
rale, ou d’un mélange d’au moins deux d’entre
eux, porté à une température comprise entre 50°
C et 200° C ;
- au moins un rouleau de refroidissement (6, 7)
placé en aval des rouleaux d’enduction (4, 5),
dans le sens de défilement de la bande (1), ledit
rouleau (6, 7) étant porté à une température
comprise entre 0°C et 10°C.

11. Dispositif pour l’enduction d’une bande (1) continue
de papier constituée d’une couche de cellulose selon
la revendication précédente, caractérisé en ce
qu’un étage d’impression de la bande (1) de papier
est disposé en amont des rouleaux d’enduction (4,
5).

12. Emballage de type sac en matériau d’emballage en
feuille selon l’une des revendications 1 à 5, carac-
térisé en ce qu’il comporte au moins une portion
recouverte d’une couche d’enduction formant une
zone transparente.

13. Boîte à ossature en carton comportant au moins une
paroi en matériau d’emballage en feuille selon l’une
des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que
ladite au moins une paroi comporte au moins une
portion recouverte d’une couche d’enduction for-
mant une zone transparente.

Patentansprüche

1. Bogenförmiges Verpackungsmaterial, das eine Zel-
luloseschicht umfasst, die mit einer Überzugsschicht
bedeckt ist, die die Zelluloseschicht überzieht, um
sie transparent zu machen, dadurch gekennzeich-
net, dass die Zelluloseschicht:

- ein Flächengewicht zwischen 18 g/m2 und 75
g/m2 aufweist,
- zwischen 10 % und 60 % kurze Fasern enthält,
- eine Reißfestigkeit in Querrichtung zwischen
138 mN und 250 mN aufweist und
- eine Reißfestigkeit in Laufrichtung zwischen
129 mN und 220 mN aufweist.

2. Bogenförmiges Verpackungsmaterial, umfassend
eine Zelluloseschicht, die mit einer Überzugsschicht

nach Anspruch 1 bedeckt ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zelluloseschicht eine Wolkigkeit
aufweist.

3. Bogenförmiges Verpackungsmaterial, umfassend
eine Zelluloseschicht, die mit einer Überzugsschicht
nach einem der vorstehenden Ansprüche bedeckt
ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Überzugs-
schicht pflanzliches Wachs oder tierisches Wachs
oder Fett oder mineralisches Paraffin oder eine Mi-
schung aus mindestens zwei davon umfasst.

4. Bogenförmiges Verpackungsmaterial, umfassend
eine Zelluloseschicht, die mit einer Überzugsschicht
nach dem vorstehenden Anspruch bedeckt ist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Überzugsschicht
ein Gewicht zwischen 1 g/m2 und 10 g/m2 aufweist.

5. Bogenförmiges Verpackungsmaterial, umfassend
eine Zelluloseschicht, die mit einer Überzugsschicht
nach Anspruch 3 bedeckt ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Überzugsschicht ein Gewicht
zwischen 4 g/m2 und 8 g/m2 aufweist.

6. Papierüberzugsverfahren für die Herstellung von bo-
genförmigem Verpackungsmaterial, bestehend aus
einer Zelluloseschicht, die mit einer Überzugs-
schicht nach den vorstehenden Ansprüchen be-
schichtet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die
Temperatur zum Aufbringen der Überzugsschicht
auf die Zelluloseschicht zwischen 50 °C und 200 °C
liegt.

7. Papierüberzugsverfahren, das aus einer Zellulose-
schicht besteht, die mit einer Überzugsschicht nach
dem vorstehenden Anspruch beschichtet ist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Temperatur zum
Aufbringen der Überzugsschicht auf die Zellulose-
schicht zwischen 60 °C und 180 °C liegt.

8. Papierüberzugsverfahren für die Herstellung von bo-
genförmigem Verpackungsmaterial, bestehend aus
einer Zelluloseschicht, die mit einer Überzugs-
schicht nach einem der Ansprüche 6 und 7 beschich-
tet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die mit der
Überzugsschicht bedeckte Zelluloseschicht mindes-
tens einmal zwischen 0 °C und 10 °C abgekühlt wird.

9. Papierüberzugsverfahren für die Herstellung von bo-
genförmigem Verpackungsmaterial, bestehend aus
einer Zelluloseschicht, die mit einer Überzugs-
schicht nach Anspruch 8 beschichtet ist, dadurch
gekennzeichnet, dass die mit der Überzugsschicht
bedeckte Zelluloseschicht mindestens einmal zwi-
schen 2 °C und 6 °C abgekühlt wird.

10. Vorrichtung für den Überzug eines fortlaufenden Pa-
pierstreifens (1), der aus einer Zelluloseschicht nach
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einem der vorstehenden Ansprüche besteht, da-
durch gekennzeichnet, dass sie umfasst:

- zwei Überzugswalzen (4, 5), zwischen denen
der Streifen (1) angetrieben wird, um die Über-
zugsflüssigkeit auf einer Seite des Streifens auf-
zutragen, wobei eine der Überzugswalzen (4, 5)
teilweise in einen Behälter (2) mit pflanzlichem
Wachs oder tierischem Wachs oder Fett oder
mineralischem Paraffin oder einer Mischung
aus mindestens zwei davon eingetaucht wird,
auf eine Temperatur zwischen 50 °C und 200
°C gebracht wird;
- mindestens eine Kühlwalze (6, 7), die in Lauf-
richtung des Streifens (1) stromabwärts von den
Überzugswalzen (4, 5) platziert ist, wobei die
Walze (6, 7) auf eine Temperatur zwischen 0 °C
und 10 °C gebracht wird.

11. Vorrichtung für den Überzug eines fortlaufenden Pa-
pierstreifens (1), bestehend aus einer Zellulose-
schicht, nach dem vorstehenden Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass stromaufwärtig der
Überzugswalzen (4, 5) eine Druckstufe für den Pa-
pierstreifen (1) angeordnet ist.

12. Beutelartige Verpackung aus Bogenverpackungs-
material nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass sie mindestens einen Ab-
schnitt umfasst, der mit einer Überzugsschicht be-
deckt ist, die eine transparente Zone ausbildet.

13. Kartonrahmenschachtel, umfassend mindestens ei-
ne Wand aus Bogenverpackungsmaterial nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeich-
net, dass die mindestens eine Wand mindestens
einen Abschnitt umfasst, der mit einer Überzugs-
schicht bedeckt ist, die eine transparente Zone aus-
bildet.

Claims

1. Sheet packaging material comprising a cellulose lay-
er covered by a coating layer that coats said cellulose
layer to render it transparent, characterized in that
the cellulose layer:

- has a grammage of between 18 g/m2 and 75
g/m2,
- contains between 10% and 60% short fibers,
- has a tear resistance in the short grain direction
of between 138 mN and 250 mN, and
- has a tear resistance in the long grain direction
of between 129 mN and 220 mN.

2. Sheet packaging material comprising a cellulose lay-
er covered by a coating layer according to claim 1,

characterized in that the cellulose layer has a
cloudy formation.

3. Sheet packaging material comprising a cellulose lay-
er covered by a coating layer according to any of the
preceding claims, characterized in that the coating
layer comprises vegetable wax, or animal wax or fat,
or mineral paraffin, or a mixture of at least two there-
of.

4. Sheet packaging material comprising a cellulose lay-
er covered by a coating layer according to the pre-
ceding claim, characterized in that the coating layer
has a weight of between 1 g/m2 and 10 g/m2.

5. Sheet packaging material comprising a cellulose lay-
er covered by a coating layer according to claim 3,
characterized in that the coating layer has a weight
of between 4 g/m2 and 8 g/m2.

6. Paper coating method for manufacturing sheet pack-
aging material consisting of a cellulose layer coated
with a coating layer according to the preceding
claims, characterized in that the temperature at
which said coating layer is deposited on the cellulose
layer is between 50°C and 200°C.

7. Paper coating method consisting of a cellulose layer
coated with a coating layer according to the preced-
ing claim, characterized in that the temperature at
which the coating layer is deposited on the cellulose
layer is between 60°C and 180°C.

8. Paper coating method for manufacturing sheet pack-
aging material consisting of a cellulose layer coated
with a coating layer according to one of claims 6 and
7, characterized in that the cellulose layer coated
with the coating layer is cooled at least once to be-
tween 0°C and 10°C.

9. Paper coating method for manufacturing sheet pack-
aging material consisting of a cellulose layer coated
with a coating layer according to claim 8, character-
ized in that the cellulose layer coated with the coat-
ing layer is cooled at least once to between 2°C and
6°C.

10. Device for coating a continuous paper web (1) con-
sisting of a cellulose layer according to any of the
preceding claims, characterized in that it compris-
es:

- two coating rollers (4, 5) between which the
web (1) is driven in order to apply the coating
liquid to one face of the web, one of said coating
rollers (4, 5) being partially immersed in a tank
(2) of vegetable wax, or animal wax or fat, or
mineral paraffin, or a mixture of at least two
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thereof, brought to a temperature of between
50°C and 200°C;
- at least one cooling roller (6, 7) placed down-
stream of the coating rollers (4, 5), in the direc-
tion of travel of the web (1), said roller (6, 7)
being brought to a temperature of between 0°C
and 10°C.

11. Device for coating a continuous paper web (1) con-
sisting of a cellulose layer according to the preceding
claim, characterized in that a printing stage for the
paper web (1) is arranged upstream of the coating
rollers (4, 5).

12. Bag-type packaging made of sheet packaging ma-
terial according to any of claims 1 to 5, characterized
in that it comprises at least one portion covered by
a coating layer forming a transparent zone.

13. Cardboard frame box comprising at least one wall
made of sheet packaging material according to any
of claims 1 to 5, characterized in that said at least
one wall comprises at least one portion covered by
a coating layer forming a transparent zone.
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