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(54) Schwammtuch zum feuchten Reinigen von Gegensténden.

(57) Die Erfindung betrifft ein Schwammtuch (10) zum feuchten
Reinigen von Gegenstanden, wobei das Schwammtuch (10) ein
Microfasertuch (11) umiasst, das eine antibakterielle Wirkung
aufweist. In das Microfasertuch (11) ist antibakteriell wirkendes
Garn (12) eingearbeitet und das Microfasertuch (11) umschliesst
einen Schaumkern. Das Schwammtuch (10) weist eine zylinder-
formige in sich stabile, stehfahige Form auf. Das Schwammtuch
(10) trocknet schnell und gibt keine unangenehmen Gertiche ab.
Ausserdem wird eine Keimbildung verhindert.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Schwammtuch zum feuchten Reinigen von Gegensténden und vorzugsweise
zum Spllen, Abwischen oder Aufwischen. Das Schwammtuch ist insbesondere fiir den Gebrauch im Haushalt ausgelegt.

[0002] Schwammtlcher sind h&ufig Gber einen l&ngeren Zeitraum nass oder feucht. Das kann dazu fihren, dass ein
solches Tuch anfangt zu riechen. Ausserdem kdnnen sich Bakterien oder Schimmel bilden, was unhygienisch oder sogar
gesundheitsschadigend sein kann.

[0003] Es gibt daher Tlcher, die antibakteriell impragniert sind. Leider lasst die antibakterielle Wirkung schnell nach, da
sich der Wirkstoff auswascht.

[0004] Vor diesem Hintergrund stellte sich die Aufgabe, ein Schwammtuch bereit zu stellen, das weniger schnell Bakterien
oder Schimmel bildet und das insgesamt hygienischer ist, oder das eine Geruchsbildung verhindert und Keimbildung
eindammt.

[0005] Die Lésung der Aufgabe besteht erfindungsgeméss in einem Schwammtuch, das einerseits eine besser und lan-
ganhaltendere antibakterielle Wirkung zeigt und das so ausgefihrt ist, das es méglichst schnell und vollstandig trocknen
kann. Erst diese beiden Wirkmechanismen zusammen erlauben es die Aufgabe zufriedenstellend zu I8sen.

[0006] Ein erfindungsgeméasses Schwammtuch umfasst ein Microfasertuch, das aus antibakteriell wirkendem Garn ge-
wirkt hergestellt ist. Ausserdem umschliesst das Microfasertuch einen Schaumkern und hat eine zylinderiérmige in sich
stabile, stehfahige Form, um schneller trocknen zu k&nnen.

[0007] Weitere oder vorteilhafte Ausgestaltungen einer erfindungsgeméassen Vorrichtung bzw. eines erfindungsgemassen
Verfahrens bilden die Gegensténde der abhéngigen Anspriiche.

[0008] Anhand von Figuren wird die Erfindung symbolisch und beispielhaft néher erléutert.

[0009] Die Figuren werden zusammenh&ngend und Ubergreifend beschrieben. Gleiche Bezugszeichen bedeuten gleiche
Bauteile, Bezugszeichen mit unterschiedlichen Indices geben funktionsgleiche oder &hnliche Bauteile an.

[0010] Es zeigen dabei

Fig. 1A einen schematisierten Zwischenschritt bei der Herstellung eines erfindungsgeméssen Schwammtuchs;

Fig. 1B einen weiteren schematisierten Zwischenschritt bei der Herstellung eines erfindungsgemassen Schwamm-
tuchs;

Fig. 2  eine schematische perspektivische Ansicht eines erfindungsgemassen Schwammtuchs in stehender Anord-
nung;

Fig. 3A eine schematische perspektivische, teilweise transparente Ansicht eines erfindungsgeméssen Schwamm-
tuchs in stehender Anordnung;

Fig. 3B eine schematisierte und vergrésserte Schnittansicht eines Ausschnitt der Fig. 3A;

Fig. 4  eine schematische perspektivische Ansicht eines weiteren erfindungsgeméssen Schwammtuchs in stehen-
der Anordnung;

Fig. 5A eine schematische perspektivische Ansicht eines zum Trocknen aufgestellten erfindungsgemassen
Schwammtuchs;

Fig. 5B eine schematische perspektivische Ansicht eines weiteren erfindungsgemassen Schwammtuchs in stehen-
der Anordnung mit Feuchtigkeitsindikator.

[0011] In Fig. 1A ist perspektivisch und schematisch der Grundaufbau eines erfindungsgeméssen Schwammtuchs 10.1
gezeigt. Gezeigt ist ein Zwischenschritt zur Herstellung eines Schwammtuchs 10 nach Fig. 2.

[0012] Das fertige Schwammtuch 10 (siehe Fig. 2) ist speziell zum feuchten Reinigen von Gegenstanden entwickelt wor-
den. Das Schwammtuch 10 ist besonders fur den Einsatz im Haushalt (zum Beispiel in der Kliche oder im Sanitarbereich)
gedacht. Das Schwammtuch 10 umfasst ein Microfasertuch 11, das eine antibakterielle Wirkung aufweist. Zu diesem
Zweck ist das Microfasertuch 11 aus antibakteriell wirkendem Garn gewirkt hergestellt. Das Microfasertuch 11 umschliesst
einen Schaumkern 13, wie in Fig. 1A angedeutet. Das fertige Schwammtuch 10 hat eine zylinderférmige in sich stabile,
stehfahige Form.

[0013] Bei der in Fig. 1A und 1B gezeigten Ausflihrungsform, ist das Microfasertuch 11 mit mehreren Scheuerfaden 17
(aus Polyester) versehen. Der Einsatz dieser Scheuerfaden 17 ist optional.

[0014] In Fig. 1B ist der Zustand nach dem Einschieben des Schaumkerns 13 und dem Zundhen des Microfasertuchs 11
gezeigt. Bei diesem Arbeitsschritt werden sogenannte Quervernédhungen 16 angebracht.
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[0015] Je nach Art der Herstellung, kann an dem zylinderférmigen Schwammtuch 10 mindestens eine Naht 15 sichtbar
sein. Diese Naht 15 ist andeutungsweise auch dann sichtbar, wenn das Microfasertuch 11 nach innen gestilpt verwendet
wird. Das Microfasertuch 11 kann alternativ aber auch geschweisst oder geklebt sein. Es kann auch mit einem Klettver-
schluss versehen sein, um das Microfasertuch 11 von dem Schaumkern 13 vor dem Waschen in der Waschmaschine
trennen zu kdnnen.

[0016] Das zylinderiérmige Schwammtuch 10 kann eine oder mehrere Querverndhungen 16 aufweisen, wie in den Fig.
1B und 4 angedeutet. Diese Quervernahungen 16 verbinden das Microfasertuch 11 mit dem Schaumkern 13 und bieten
zusatzliche Stabilitat. Der Schaumkern 13 kann sich dadurch nicht verschieben.

[0017] Zuséatzlich oder alternativ kdnnen in das Microfasertuch 11 mehrere Polyesterfaden 17 integriert sein, um eine
verbesserte Scheuerwirkung des Schwammtuchs 10 zu bieten. Diese Polyesterfaden 17 kdnnen zum Beispiel parallel
zur Langsachse des Schwammtuchs 10 verlaufen, wie in Fig. 4 gezeigt. Die Polyesterfdden 17 kénnen aber auch die
Querverndhung 16 ersetzen oder parallel zu den genannten Quervernahungen 186 verlaufen.

[0018] In Fig. 3A und 3B sind Details einer bevorzugten Ausflhrungsform gezeigt. In Fig. 3A kann man die beiden «Schich-
ten» des Microfasertuchs 11 erkennen, die zu einer Zylinderform geformt sind. In dem vergrésserten Ausschnitt, Fig. 3B,
ist in einer Schnittdarstellung der Schichtaufbau genauer zu erkennen. Der Schaumkern 13 ist innen und aussen von dem
Microfasertuch 11 umschlossen. [0018] Vorzugsweise ist mindestens ein Silberfaden, oder ein silbern aussehender Faden
optisch sichtbar an dem Schwammtuch 10 angebracht (z.B. eingestickt oder eingewirkt).

[0019] Geméss Erfindung ist das antibakteriell wirkende Mittel in das Garn eingearbeitet oder eingeschmolzen, um aus
diesem Garn das antibakteriell wirkende Microfasertuch 11 zu wirken. Dabei kommt es zu einer innigen Verbindung des
antibakteriell wirkenden Mittels mit der Grundsubstanz des Garns. Anders als bei herkdmmlichen Fasertlichern, die an-
tibakteriell imprégniert sind, kann sich das antibakterielle wirkende Mittel bei der erfindungsgemassen Ldsung nicht aus-
waschen. Die antibakterielle Wirkung bleibt also Uber einen langeren Zeitraum weitestgehend erhalten, wie durch diverse
Laborberichte bestatigt worden ist.

[0020] Vorzugsweise ist das antibakteriell wirkende Mittel in die Matrixstruktur oder Wirtsstruktur des Gams eingebaut
und dort chemisch oder physikalisch fest verankert.

[0021] Besonders bevorzugt ist eine Ausflihrungsform, bei der das antibakteriell wirkende Garn Polyester (PE) umfasst,
in das Silberionen (als Nanosilberanteil) eingeschmolzen sind.

[0022] Besonders bewéhrt hat sich eine Zusammensetzung des Garns, wie folgt: Polyesteranteil (PE1): zwischen 70 und
90% Polyamidanteil (PA1): zwischen 30 und 10% Nanosilberanteil (NS1): im Bereich von 1 bis 2%, wobei die Anteile in
Prozent so gewéhlt sind, dass sie sich insgesamt zu 100% addieren, d.h. PE1 + PA1 + NS1 = 100%.

[0023] Ganz besonders bewéhrt hat sich eine Zusammensetzung des Garns, wie folgt:
Polyesteranteil (PE1): 78,3%

Polyamidanteil (PA1): 20%

Nanosilberanteil (NS1): 1,7%.

[0024] Geméss Erfindung ist das Microfasertuch 11 aus Chemiefasern (d.h. aus kiinstlichen Fasern) aufgebaut oder her-
gestellt. Vorzugsweise umfasst das Microfasertuch 11 eine Grundstruktur oder Grundlage aus einem Polyestergarn, das
eine Starke zwischen 2 und 5 dtex, vorzugsweise ca. 3,5 dtex, aufweist. Diese Grundstruktur oder Grundlage wird hier als
Microfasertuchkem bezeichnet. Das Microfasertuch 11 kann als Wirkware (vorzugsweise gewebte Wirkware) mit Schlau-
fen (vorzugsweise sogenannte Terry Schlaufen oder terry loops) ausgefihrt sein, die Polyestergarn und Polyamidgarn
umfassen. Diese Schlaufen des Microfasertuchs 11 haben vorzugsweise einen Polyester-Anteil PE1 und einen Polyamid-
Anteil PA1, wobei gilt: 70% < PE1 < 90%, 30% < PA1 < 10% und 1% < NS1 < 2%, mit PE1 + PA1 + NS1 = 100%. Die
Schlaufen befinden sich auf oder an dem erwéhnten Polyester-Microfasertuchkern. Die erwéhnten Schlaufen des Micro-
fasertuchs 11 weisen vorzugsweise Polyesterfasern (PE) mit einer Faserstérke von ca. 0,2 dtex und Polyamidfasern (PA)
mit einer Faserstarke von ca. 0,2 dtex auf.

[0025] dtex ist eine Masseinheit, die Dezitex genannt wird. Sie gibt das Gewicht eines Fadens im Bezug auf seine Lange
an. Beim dtex ist dies das Gewicht pro 10 Kilometer Faden. Generell gilt, dass F&den mit einem geringen diex sehr fein sind.

[0026] Das Schwammtuch 10 hat vorzugsweise einen Innendurchmesser DI, der im Bereich zwischen 30 mm und 75 mm
liegt. Die Hohe H kann zwischen 10cm und 30 cm betragen. Besonders bevorzugt ist eine Hohe H von ca. 17 cm.

[0027] Der Schaumkern 13 hat vorzugsweise eine Dicke D zwischen 3 und 10 mm. Besonders bevorzugt ist eine Dicke
D von ca. 3 mm. Der Schaumkern 13 ist vorzugsweise aus einem Polyurethanschaum gefertigt.

[0028] In Fig. 5A ist zu erkennen, dass das aufgestellte Schwammtuch 10 typischerweise von oben nach unten trocknet.
Nach kurzer Zeit ist nur noch der unterste Bereich F leicht feucht. Nach wenigen Stunden ist das Schwammtuch 10 komplett
getrocknet. So wird Bakterien- oder Schimmelbildung unterbunden.

[0029] Besonders bevorzugt ist eine Ausflihrungsform (siehe Fig. 5B), bei der ein Indikatorelement 18 vorgesehen ist,
das «anzeigt» (z.B. durch Farbdnderung), ob das Schwammtuch 10 noch feucht ist, oder ob es bereits getrocknet ist.
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Das erhéht die Bereitschaft das Schwammtuch 10 nach der Verwendung zum feuchten Splilen, so aufzustellen oder
aufzuhéngen, dass es méglichst schnell von innen und aussen trocknen kann.

[0030] Vorzugsweise wird das Schwammtuch 10 auf einem entsprechend geformten Teller oder Sténder (z.B. als Edelstahl
oder Kunststoff) aufgestellt oder an einem Haken aufgehéngt.

Patentanspriiche

1. Schwammtuch (10) zum feuchten Reinigen von Gegensténden, wobei das Schwammtuch (10) ein Microfasertuch
(11) umfasst, das eine antibakterielle Wirkung aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass
- das Microfasertuch (11) antibakteriell wirkendes Garn (12) umfasst,
- das Microfasertuch (11) einen Schaumkern (13) umschliesst, und
- das Schwammtuch (10) eine zylinderférmige in sich stabile, stehfdhige Form aufweist.

2. Schwammtuch (10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein antibakteriell wirkendes Mittel in das anti-
bakteriell wirkende Garn (12) eingeschmolzen ist.

3. Schwammtuch (10) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das antibakteriell wirkende Garn (12)
Polyester umfasst.

4. Schwammtuch (10) nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Microfasertuch (11) einen
Polyester-Anteil PE1, einen Polyamid-Anteil PA1 und einen Nanosilberanteil NS1 umfasst, wobei gilt: 70% < PE1 <
90%, 30% < PA1 < 10% und 1 < NS1 < 2, mit PE1 + PA1 + NS1 = 100%.

5. Schwammtuch (10) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Microfasertuch (11) um ein
Gewebe oder ein Flies handelt.

6. Schwammtuch (10) nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Microfasertuch (11) Poly-
esterfasern mit einer Faserstirke von ca. 0,2 dtex und Polyamidfasern mit einer Faserstérke von ca. 0,2 dtex umfasst.

7. Schwammtuch (10) nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die zylinderfdrmige in sich
stabile, stehfahige Form einen Innendurchmesser (DI) hat, der im Bereich zwischen 30 mm und 75 mm liegt.

8. Schwammtuch (10) nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass in das Microfasertuch (11)
mehrere Polyesterfaden (17) integriert sind, um eine verbesserte Scheuerwirkung des Schwammtuchs (10) zu er-
méglichen.

9. Schwammtuch (10) nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Schwammtuch (10)
mehrere Quernahte (16) vorgesehen sind, durch die das Microfasertuch (11) mit dem Schaumkern (13) verbunden ist.
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Fig. 2



Fig. 3A
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Fig. 3B
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