
(57)【要約】
本発明は、ユニークな機能を持つ新規な高分子物質及びその製造方法の提供である。即ち
、シンジオタクチシチーが５０％以下である、アイソタクチシチー又はヘテロタクチシチ
ーに富む、ポリ（メタ）アクリル酸アミドで、アクリル酸アミド又はメタクリル酸アミド
を、ルイス酸触媒存在下、ラジカル重合して得られる。
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
シ ン ジ オ タ ク チ シ チ ー が ５ ０ ％ 以 下 で あ る 、 ア イ ソ タ ク チ シ チ ー 又 は ヘ テ ロ タ ク チ シ チ ー
に 富 む 、 ポ リ ア ク リ ル 酸 ア ミ ド 又 は ポ リ メ タ ク リ ル 酸 ア ミ ド （ 以 下 ポ リ （ メ タ ） ア ク リ ル
酸 ア ミ ド と い う ） 。
【 請 求 項 ２ 】
ア ク リ ル 酸 ア ミ ド 又 は メ タ ク リ ル 酸 ア ミ ド （ 以 下 （ メ タ ） ア ク リ ル 酸 ア ミ ド と い う ） を 、
ル イ ス 酸 触 媒 存 在 下 、 ラ ジ カ ル 重 合 し て 得 ら れ る 、 請 求 項 １ 記 載 の ア イ ソ タ ク チ シ チ ー 又
は ヘ テ ロ タ ク チ シ チ ー に 富 む 、 ポ リ （ メ タ ） ア ク リ ル 酸 ア ミ ド 。
【 請 求 項 ３ 】
（ メ タ ） ア ク リ ル 酸 ア ミ ド が 、 一 般 式 （ Ｉ ） で 表 さ れ る （ メ タ ） ア ク リ ル 酸 ア ミ ド で あ る
、 請 求 項 １ 又 は ２ 記 載 の ポ リ （ メ タ ） ア ク リ ル 酸 ア ミ ド 。
　
　
　
　
　
　
（ 式 中 、 Ｒ １ 、 Ｒ ２ 及 び Ｒ ３ は 、 そ れ ぞ れ 同 一 又 は 異 な っ て 、 水 素 原 子 、 炭 素 数 １ ～ ３ ０
の １ 価 炭 化 水 素 基 あ る い は ヘ テ ロ 原 子 を 含 有 す る １ 価 の 原 子 団 を 示 し 、 Ｒ ４ は 水 素 原 子 あ
る い は 炭 素 数 １ ～ ３ ０ の １ 価 炭 化 水 素 基 を 示 し 、 Ｒ ５ は 水 素 原 子 あ る い は メ チ ル 基 を 示 す
。 ）
【 請 求 項 ４ 】
Ｒ １ 、 Ｒ ２ 及 び Ｒ ３ が 、 そ れ ぞ れ 同 一 又 は 異 な っ て 、 水 素 原 子 、 炭 素 数 １ ～ ６ の ア ル キ ル
基 、 ア リ ー ル 基 、 ア ラ ル キ ル 基 、 カ ル ボ ア ル コ キ シ 基 、 カ ル バ モ イ ル 基 、 ア ミ ノ 置 換 ア ル
キ ル 基 、 ア ミ ノ 基 、 ア ル コ キ シ 置 換 ア ル キ ル 基 、 ア ル コ キ シ 基 又 は シ リ ル 基 で あ り 、 Ｒ ４

が 水 素 原 子 、 炭 素 数 １ ～ ６ の ア ル キ ル 基 、 ア リ ー ル 基 又 は ア ラ ル キ ル 基 で あ る 請 求 項 ３ 記
載 の ポ リ （ メ タ ） ア ク リ ル 酸 ア ミ ド 。
【 請 求 項 ５ 】
Ｒ １ 、 Ｒ ２ 及 び Ｒ ３ が 、 そ れ ぞ れ 異 な る 基 で あ る 、 請 求 項 ３ 又 は ４ 記 載 の ポ リ （ メ タ ） ア
ク リ ル 酸 ア ミ ド 。
【 請 求 項 ６ 】
Ｒ ４ が 水 素 原 子 で あ る 請 求 項 ３ ～ ５ の い ず れ か の 項 記 載 の ポ リ （ メ タ ） ア ク リ ル 酸 ア ミ ド
。
【 請 求 項 ７ 】
（ メ タ ） ア ク リ ル 酸 ア ミ ド が 、 光 学 活 性 体 で あ る 、 請 求 項 １ ～ ６ の い ず れ か の 項 記 載 の ポ
リ （ メ タ ） ア ク リ ル 酸 ア ミ ド 。
【 請 求 項 ８ 】
一 般 式 （ Ｉ Ｉ ） で 表 さ れ る 構 成 単 位 を 主 体 と し 、 重 合 度 が ５ 以 上 で あ る 、 請 求 項 １ ～ ７ の
い ず れ か の 項 記 載 の ポ リ （ メ タ ） ア ク リ ル 酸 ア ミ ド 。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（ 式 中 、 Ｒ １ 、 Ｒ ２ 、 Ｒ ３ 、 Ｒ ４ 及 び Ｒ ５ は 前 記 の 意 味 を 示 す 。 ）

10

20

30

40

50

(2) JP WO2002/088204 A1 2002.11.7



【 請 求 項 ９ 】
（ メ タ ） ア ク リ ル 酸 ア ミ ド を 、 ル イ ス 酸 触 媒 存 在 下 、 ラ ジ カ ル 重 合 す る こ と を 特 徴 と す る
、 請 求 項 １ ～ ８ の い ず れ か の 項 記 載 の ポ リ （ メ タ ） ア ク リ ル 酸 ア ミ ド の 製 造 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
ル イ ス 酸 が 金 属 ル イ ス 酸 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ９ 記 載 の ポ リ （ メ タ ） ア ク リ ル 酸
ア ミ ド の 製 造 法 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
発 明 の 属 す る 技 術 分 野
本 発 明 は 、 ア イ ソ タ ク チ シ チ ー 又 は ヘ テ ロ タ ク チ シ チ ー の 高 い ポ リ （ メ タ ） ア ク リ ル 酸 ア
ミ ド 及 び そ の 製 造 方 法 に 関 す る も の で あ る 。
従 来 の 技 術
ビ ニ ル 系 ポ リ マ ー に お い て 主 鎖 の 立 体 規 則 性 の 高 い 高 分 子 物 質 は 、 結 晶 性 が 高 い 、 ガ ラ ス
転 移 温 度 で の 弾 性 率 、 膨 張 率 、 屈 折 率 と い っ た 性 質 変 化 の 程 度 が 小 さ い 、 光 散 乱 性 が 低 く
透 明 感 に 優 れ る と い っ た 独 特 の 高 機 能 を 有 し て お り 、 様 々 な 用 途 へ の 適 用 が 望 ま れ る 機 能
材 料 と そ の 開 発 に お い て 注 目 を 受 け て い る 。
高 分 子 物 質 の 立 体 規 則 性 を 定 量 的 に 表 す 用 語 で あ る タ ク チ シ チ ー に お い て 、 高 分 子 鎖 に 沿
っ て の 立 体 配 置 の 分 布 状 態 の 違 い を 区 別 す る ３ 単 位 連 鎖 タ ク チ シ チ ー （ ｔ ｒ ａ ｉ ｄ 　 ｔ ａ
ｃ ｔ ｉ ｃ ｉ ｔ ｙ ） で 表 示 し た 場 合 、 ｍ ｍ （ ア イ ソ タ ク チ ッ ク ） 、 ｍ ｒ （ あ る い は ｒ ｍ 、 ヘ
テ ロ タ ク チ ッ ク ） 、 ｒ ｒ （ シ ン ジ オ タ ク チ ッ ク ） の ３ 種 の タ ク チ シ チ ー が あ る が 、 同 じ 組
成 の 高 分 子 物 質 で あ っ て も こ れ ら タ ク チ シ チ ー の 分 布 の 違 い に よ り 、 高 分 子 物 質 に 大 き な
物 性 の 違 い が 見 ら れ る こ と が 往 々 に し て あ り 、 こ の た め に 様 々 な 用 途 へ の 適 用 が 望 ま れ る
機 能 材 料 と そ の 開 発 に お い て は 、 こ れ ら タ ク チ シ チ ー を 作 り 分 け る 重 合 方 法 の 開 発 が 望 ま
れ て い る 。
一 方 、 広 く 世 の 中 で 用 い ら れ て い る 重 合 性 モ ノ マ ー で あ る ア ク リ ル 酸 ア ミ ド 又 は メ タ ク リ
ル 酸 ア ミ ド （ 以 下 （ メ タ ） ア ク リ ル 酸 ア ミ ド と い う ） は 、 最 も 簡 便 で 一 般 的 な 重 合 方 法 で
あ る ラ ジ カ ル 重 合 反 応 に お い て 、 シ ン ジ オ タ ク チ ッ ク 優 勢 な 高 分 子 物 質 し か 得 ら れ ず （ Ｐ
ｏ ｌ ｙ ｍ ｅ ｒ 　 Ｊ ． ， Ｖ ｏ ｌ 　 ３ ２ ， Ｎ ｏ ． ８ ， ６ ９ ４ － ６ ９ ９ ， ２ ０ ０ ０ ） 、 ア イ ソ タ
ク チ ッ ク 、 ヘ テ ロ タ ク チ ッ ク 優 勢 な 立 体 規 則 性 を 有 し た 高 分 子 物 質 を 得 る 方 法 は 知 ら れ て
い な い 。
本 発 明 の 課 題 は 、 こ の よ う な 背 景 の も と に ユ ニ ー ク な 機 能 を 持 つ 新 規 な 高 分 子 物 質 及 び そ
の 製 造 方 法 を 提 供 す る こ と に あ る 。
発 明 の 開 示
本 発 明 者 ら は 、 上 記 課 題 を 解 決 す る た め 、 鋭 意 研 究 を 重 ね た 結 果 、 本 発 明 を 完 成 す る に 至
っ た 。
即 ち 、 本 発 明 は 、 シ ン ジ オ タ ク チ シ チ ー が ５ ０ ％ 以 下 で あ る 、 ア イ ソ タ ク チ シ チ ー 又 は ヘ
テ ロ タ ク チ シ チ ー に 富 む 、 ポ リ （ メ タ ） ア ク リ ル 酸 ア ミ ド 、 及 び そ の 製 造 方 法 を 提 供 す る
も の で あ る 。
発 明 の 詳 細 な 説 明
以 下 、 本 発 明 の 実 施 の 形 態 を 詳 細 に 説 明 す る 。
本 発 明 の ポ リ （ メ タ ） ア ク リ ル 酸 ア ミ ド を 構 成 す る 、 （ メ タ ） ア ク リ ル 酸 ア ミ ド と し て は
、 一 般 式 （ Ｉ ） で 表 さ れ る （ メ タ ） ア ク リ ル 酸 ア ミ ド が 好 ま し く 、 特 に 光 学 活 性 で あ る も
の が 好 ま し い 。
　
　
　
　
　
　
（ 式 中 、 Ｒ １ 、 Ｒ ２ 及 び Ｒ ３ は 、 そ れ ぞ れ 同 一 又 は 異 な っ て 、 水 素 原 子 、 炭 素 数 １ ～ ３ ０
の １ 価 炭 化 水 素 基 あ る い は ヘ テ ロ 原 子 を 含 有 す る １ 価 の 原 子 団 を 示 し 、 Ｒ ４ は 水 素 原 子 あ
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る い は 炭 素 数 １ ～ ３ ０ の １ 価 炭 化 水 素 基 を 示 し 、 Ｒ ５ は 水 素 原 子 あ る い は メ チ ル 基 を 示 す
。 ）
本 発 明 に 係 わ る 前 記 一 般 式 （ Ｉ ） で 表 さ れ る （ メ タ ） ア ク リ ル 酸 ア ミ ド に お い て 、 Ｒ １ 、
Ｒ ２ 、 Ｒ ３ 及 び Ｒ ４ は 上 記 の 意 味 を 示 す が 、 具 体 的 に は Ｒ １ 、 Ｒ ２ 及 び Ｒ ３ と し て は 、 そ
れ ぞ れ 同 一 又 は 異 な っ て 、 水 素 原 子 、 炭 素 数 １ ～ ６ の ア ル キ ル 基 、 フ ェ ニ ル 基 等 の ア リ ー
ル 基 、 ベ ン ジ ル 基 や ジ フ ェ ニ ル メ チ ル 基 等 の ア ラ ル キ ル 基 、 カ ル ボ メ ト キ シ 基 等 の エ ス テ
ル 結 合 を 有 す る カ ル ボ ア ル コ キ シ 基 、 ア ミ ド 結 合 を 有 す る カ ル バ モ イ ル 基 、 ジ メ チ ル ア ミ
ノ メ チ ル 基 等 の ア ミ ノ 置 換 ア ル キ ル 基 、 ジ メ チ ル ア ミ ノ 基 等 の ア ミ ノ 基 、 メ ト キ シ メ チ ル
基 等 の ア ル コ キ シ 置 換 ア ル キ ル 基 、 メ ト キ シ 基 等 の ア ル コ キ シ 基 、 ト リ メ チ ル シ リ ル 基 等
の シ リ ル 基 な ど が 挙 げ ら れ 、 Ｒ １ 、 Ｒ ２ 及 び Ｒ ３ が 、 そ れ ぞ れ 異 な る 基 で あ る も の が 好 ま
し い 。 Ｒ ４ と し て は 、 水 素 原 子 あ る い は 炭 素 数 １ ～ ６ の ア ル キ ル 基 、 フ ェ ニ ル 基 等 の ア リ
ー ル 基 、 ベ ン ジ ル 基 や ジ フ ェ ニ ル メ チ ル 基 等 の ア ラ ル キ ル 基 な ど が 挙 げ ら れ 、 水 素 原 子 が
好 ま し い 。
本 発 明 の ア イ ソ タ ク チ シ チ ー 又 は ヘ テ ロ タ ク チ シ チ ー に 富 む 、 ポ リ （ メ タ ） ア ク リ ル 酸 ア
ミ ド と し て は 、 一 般 式 （ Ｉ Ｉ ） で 表 さ れ る 構 成 単 位 を 主 体 と し 、 重 合 度 が ５ 以 上 、 特 に ２
０ ～ １ ０ ０ ０ の も の が 好 ま し い 。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（ 式 中 、 Ｒ １ 、 Ｒ ２ 、 Ｒ ３ 、 Ｒ ４ 及 び Ｒ ５ は 前 記 の 意 味 を 示 す 。 ）
こ の よ う な 本 発 明 の ポ リ （ メ タ ） ア ク リ ル 酸 ア ミ ド は 、 （ メ タ ） ア ク リ ル 酸 ア ミ ド 、 好 ま
し く は 前 記 一 般 式 （ Ｉ ） で 表 さ れ る （ メ タ ） ア ク リ ル 酸 ア ミ ド を 、 ル イ ス 酸 触 媒 存 在 下 、
Ａ Ｉ Ｂ Ｎ （ ア ゾ ビ ス イ ソ ブ チ ロ ニ ト リ ル ） 等 の ラ ジ カ ル 重 合 開 始 剤 を 用 い る ラ ジ カ ル 重 合
に よ り 得 る こ と が で き る 。 特 に 、 一 般 式 （ Ｉ ） で 表 さ れ る （ メ タ ） ア ク リ ル 酸 ア ミ ド と し
て 光 学 活 性 体 を 用 い る と 、 光 学 活 性 な ポ リ （ メ タ ） ア ク リ ル 酸 ア ミ ド を 得 る こ と が で き 、
好 ま し い 。
こ こ で 用 い ら れ る ル イ ス 酸 は 金 属 塩 （ Ｍ Ｘ ） で あ る 金 属 ル イ ス 酸 が 望 ま し く 、 金 属 と し て
は ア ル カ リ 金 属 、 ア ル カ リ 土 類 金 属 な ど に 代 表 さ れ る 典 型 元 素 、 周 期 表 ３ 族 か ら １ ２ 族 ま
で の 遷 移 金 属 、 ラ ン タ ノ イ ド 、 ア ク チ ノ イ ド 金 属 が 選 ば れ 、 ア ニ オ ン と し て は 塩 素 イ オ ン
や 臭 素 イ オ ン な ど の ハ ロ ゲ ン ア ニ オ ン や ト リ フ ラ ー ト ア ニ オ ン な ど の 原 子 団 ア ニ オ ン が 望
ま し い 。
本 発 明 に お け る 好 ま し い 金 属 ル イ ス 酸 と し て は 、 例 え ば 、 ス カ ン ジ ウ ム ト リ フ ラ ー ト 、 イ
ッ ト リ ウ ム ト リ フ ラ ー ト 、 臭 化 マ グ ネ シ ウ ム 、 塩 化 ハ フ ニ ウ ム 、 イ ッ テ ル ビ ウ ム ト リ フ ラ
ー ト 、 ル テ チ ウ ム ト リ フ ラ ー ト 等 が 挙 げ ら れ る 。
重 合 反 応 に お い て 、 （ メ タ ） ア ク リ ル 酸 ア ミ ド が 常 温 、 常 圧 で 液 体 の 場 合 、 無 溶 剤 条 件 で
も 重 合 反 応 を 行 う こ と が で き る が 、 固 体 で あ る 場 合 に 使 用 す る 反 応 溶 媒 と し て は ラ ジ カ ル
補 足 効 果 の な い 通 常 の い か な る 有 機 溶 剤 で も 使 用 す る こ と が で き る 。 よ り 望 ま し く は テ ト
ラ ヒ ド ロ フ ラ ン 、 ク ロ ロ ホ ル ム 、 メ タ ノ ー ル な ど で あ る 。
重 合 反 応 を 行 う 際 の 原 料 モ ノ マ ー 濃 度 は ０ ． １ ｍ ｍ ｏ ｌ ／ Ｌ （ 溶 剤 ） か ら 無 溶 媒 条 件 ま で
の 濃 度 が 用 い ら れ る が 、 反 応 溶 媒 中 で 重 合 を 行 う 際 の 好 適 な モ ノ マ ー 濃 度 は 、 ５ ｍ ｍ ｏ ｌ
／ Ｌ （ 溶 剤 ） か ら ５ ｍ ｏ ｌ ／ Ｌ （ 溶 剤 ） ま で の 濃 度 範 囲 で あ る 。 ま た ラ ジ カ ル 重 合 開 始 剤
の 使 用 濃 度 は ０ ． ０ ０ １ ｍ ｍ ｏ ｌ ／ Ｌ （ 反 応 液 ） か ら １ ０ ｍ ｏ ｌ ／ Ｌ （ 反 応 液 ） の 範 囲 で
使 用 す る こ と が 可 能 で あ る が 、 望 ま し く は ０ ． ２ ｍ ｍ ｏ ｌ ／ Ｌ （ 反 応 液 ） か ら ２ ｍ ｏ ｌ ／
Ｌ （ 反 応 液 ） の 範 囲 で あ る 。 ル イ ス 酸 触 媒 の 添 加 量 は ２ ｍ ｍ ｏ ｌ ／ Ｌ （ 反 応 液 ） か ら ２ ｍ
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ｏ ｌ ／ Ｌ （ 反 応 液 ） の 範 囲 が 好 ま し い 。
本 発 明 の ポ リ （ メ タ ） ア ク リ ル 酸 エ ス テ ル は 光 学 分 割 剤 と し て 有 用 で あ る と 共 に 、 液 晶 、
非 線 型 光 学 材 料 等 の 機 能 材 料 と し て も 有 用 で あ る 。
本 発 明 に よ る と 、 従 来 難 し か っ た ラ ジ カ ル 重 合 に よ る 立 体 規 則 性 の 制 御 が 容 易 と な り 、 得
ら れ た ポ リ （ メ タ ） ア ク リ ル 酸 ア ミ ド は 光 学 分 割 剤 、 液 晶 、 非 線 型 光 学 材 料 等 、 様 々 な 分
野 へ 応 用 で き る 。
実 施 例
以 下 、 実 施 例 に よ っ て 本 発 明 を 具 体 的 に 説 明 す る が 、 本 発 明 が こ れ ら の 実 施 例 に 限 定 さ れ
る も の で は な い 。
合 成 例 １ ： （ Ｒ ） 配 置 を 有 す る 光 学 活 性 メ タ ク リ ル 酸 ア ミ ド （ １ ） の 合 成
　
　
　
　
　
　
　
窒 素 置 換 し た 反 応 容 器 に （ Ｒ ） － （ － ） － フ ェ ニ ル グ リ シ ン メ チ ル エ ス テ ル 塩 酸 塩 （ １ ５
． ６ ｇ ） を 入 れ 、 こ れ に 乾 燥 ジ エ チ ル エ ー テ ル （ ２ ５ ０ ｍ ｌ ） 、 ト リ エ チ ル ア ミ ン （ ２ ２
． ２ ｍ ｌ ） を 加 え 、 氷 浴 下 で 攪 拌 、 溶 解 さ せ た 。 そ の 後 、 ジ ク ロ ロ メ タ ン （ ５ ０ ｍ ｌ ） で
希 釈 し た メ タ ク リ ル 酸 ク ロ ラ イ ド （ ８ ． ４ ７ ｍ ｌ ） を ２ 時 間 か け て 滴 下 し 、 そ の 後 室 温 に
戻 し ２ ４ 時 間 の 攪 拌 を 行 っ た 。
反 応 混 合 物 を 飽 和 炭 酸 水 素 ナ ト リ ウ ム 水 溶 液 、 次 い で 蒸 留 水 で 洗 っ た 後 、 得 ら れ た 有 機 層
を 脱 水 、 溶 媒 を 減 圧 留 去 す る こ と で 粗 生 成 物 を 得 た 。 こ れ を ヘ キ サ ン － 酢 酸 エ チ ル （ ８ ：
１ ） か ら 再 結 晶 を 行 い 、 目 的 化 合 物 （ １ ） （ 白 色 針 状 結 晶 １ １ ． １ ｇ 、 収 率 ６ ３ ． ２ ％ ）
を 得 た 。
得 ら れ た 化 合 物 の 融 点 、 旋 光 度 、 及 び 元 素 分 析 値 を 以 下 に 示 す 。
・ 融 点 ： ８ ６ ． ５ ± ０ ． ２ ℃
・ 旋 光 度 ： ［ α ］ ２ ５

３ ６ ５ ＝ － ５ ３ １ ° 、 ［ α ］ ２ ５
Ｄ ＝ － １ ４ ０ ° （ Ｔ Ｈ Ｆ ， ｃ ＝ １

． ０ ）
・ 元 素 分 析 値 （ Ｃ １ ０ Ｈ １ ４ Ｏ ３ ） ；
計 算 値 （ ％ ） ： Ｃ 　 ６ ６ ． ９ ４ ％ 、 Ｈ 　 ６ ． ４ ８ ％ 、 Ｎ 　 ６ ． ０ １ ％
実 測 値 （ ％ ） ： Ｃ 　 ６ ６ ． ９ ４ ％ 、 Ｈ 　 ６ ． ４ ４ ％ 、 Ｎ 　 ６ ． ０ ８ ％
合 成 例 ２ ： （ Ｓ ） 配 置 を 有 す る 光 学 活 性 メ タ ク リ ル 酸 ア ミ ド （ ２ ） の 合 成
　
　
　
　
　
　
　
窒 素 置 換 し た 反 応 容 器 に 、 （ Ｒ ） － （ － ） － フ ェ ニ ル グ リ シ ン メ チ ル エ ス テ ル 塩 酸 塩 の 代
わ り に （ Ｓ ） － （ ＋ ） － フ ェ ニ ル グ リ シ ン メ チ ル エ ス テ ル 塩 酸 塩 （ １ ５ ． ６ ｇ ） を 入 れ 、
そ の 後 の 操 作 は 合 成 例 １ と 全 く 同 じ 手 法 に よ っ て 行 い 、 目 的 化 合 物 （ ２ ） を 得 た 。
合 成 例 ３ ： ラ セ ミ 体 で あ る メ タ ク リ ル 酸 ア ミ ド （ ３ ） の 合 成
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窒 素 置 換 し た 反 応 容 器 に 、 （ Ｒ ） － （ － ） － フ ェ ニ ル グ リ シ ン メ チ ル エ ス テ ル 塩 酸 塩 の 代
わ り に ラ セ ミ 体 の フ ェ ニ ル グ リ シ ン メ チ ル エ ス テ ル 塩 酸 塩 （ １ ５ ． ６ ｇ ） を 入 れ 、 そ の 後
の 操 作 は 合 成 例 １ と 全 く 同 じ 手 法 に よ っ て 行 い 、 目 的 化 合 物 （ ３ ） を 得 た 。
実 施 例 １ ： （ Ｒ ） 配 置 を 有 す る 光 学 活 性 メ タ ク リ ル 酸 ア ミ ド （ １ ） の 重 合
窒 素 雰 囲 気 下 、 ア ン プ ル に メ タ ク リ ル 酸 ア ミ ド （ １ ） ５ ０ ０ ｍ ｇ と 、 重 合 開 始 剤 で あ る Ａ
Ｉ Ｂ Ｎ １ ３ ． １ ｍ ｇ を 入 れ 、 触 媒 と し て 表 １ に 示 す 数 種 類 の ル イ ス 酸 を 記 載 の 所 定 量 入 れ
、 テ ト ラ ヒ ド ロ フ ラ ン ４ ． ０ ｍ ｌ を 加 え て 攪 拌 し た 後 、 ６ ０ ℃ に 加 温 し て 重 合 を 開 始 し た
。
重 合 開 始 か ら ２ ４ 時 間 後 、 － ７ ８ ℃ に ア ン プ ル を 冷 却 し 、 メ タ ノ ー ル 中 に 重 合 反 応 液 を 滴
下 し た 。 こ れ に よ り 析 出 し た 不 溶 物 を 真 空 乾 燥 し 、 目 的 物 で あ る ポ リ メ タ ク リ ル 酸 ア ミ ド
を 得 た 。 立 体 規 則 性 を 示 す 指 標 で あ る ３ 単 位 連 鎖 タ ク チ シ チ ー （ ｍ ｍ ／ ｍ ｒ ／ ｒ ｒ ） は 、
１ ３ Ｃ － Ｎ Ｍ Ｒ に て Ｄ Ｍ Ｓ Ｏ － ｄ ６ 溶 媒 下 ８ ０ ℃ の 測 定 よ り 求 め 、 結 果 を 表 １ に 記 し た 。
実 施 例 ２ ： （ Ｓ ） 配 置 を 有 す る 光 学 活 性 メ タ ク リ ル 酸 ア ミ ド （ ２ ） の 重 合
窒 素 雰 囲 気 下 、 ア ン プ ル に メ タ ク リ ル 酸 ア ミ ド （ ２ ） ５ ０ ０ ｍ ｇ と 、 重 合 開 始 剤 で あ る Ａ
Ｉ Ｂ Ｎ １ ３ ． １ ｍ ｇ を 入 れ 、 触 媒 と し て 表 １ に 示 す ル イ ス 酸 を 記 載 の 所 定 量 入 れ 、 テ ト ラ
ヒ ド ロ フ ラ ン ４ ． ０ ｍ ｌ を 加 え て 攪 拌 し た 後 、 ６ ０ ℃ に 加 温 し て 重 合 を 開 始 し た 。
重 合 開 始 か ら ２ ４ 時 間 後 、 － ７ ８ ℃ に ア ン プ ル を 冷 却 し 、 メ タ ノ ー ル 中 に 重 合 反 応 液 を 滴
下 し た 。 こ れ に よ り 析 出 し た 不 溶 物 を 真 空 乾 燥 し 、 目 的 物 で あ る ポ リ メ タ ク リ ル 酸 ア ミ ド
を 得 た 。 立 体 規 則 性 を 示 す 指 標 で あ る ３ 単 位 連 鎖 タ ク チ シ チ ー （ ｍ ｍ ／ ｍ ｒ ／ ｒ ｒ ） は 、
１ ３ Ｃ － Ｎ Ｍ Ｒ に て Ｄ Ｍ Ｓ Ｏ － ｄ ６ 溶 媒 下 ８ ０ ℃ の 測 定 よ り 求 め 、 結 果 を 表 １ に 記 し た 。
実 施 例 ３ ： ラ セ ミ 体 で あ る メ タ ク リ ル 酸 ア ミ ド （ ３ ） の 重 合
窒 素 雰 囲 気 下 、 ア ン プ ル に メ タ ク リ ル 酸 ア ミ ド （ ３ ） ５ ０ ０ ｍ ｇ と 、 重 合 開 始 剤 で あ る Ａ
Ｉ Ｂ Ｎ １ ３ ． １ ｍ ｇ を 入 れ 、 触 媒 と し て 表 １ に 示 す ル イ ス 酸 を 記 載 の 所 定 量 入 れ 、 テ ト ラ
ヒ ド ロ フ ラ ン ４ ． ０ ｍ ｌ を 加 え て 攪 拌 し た 後 、 ６ ０ ℃ に 加 温 し て 重 合 を 開 始 し た 。
重 合 開 始 か ら ２ ４ 時 間 後 、 － ７ ８ ℃ に ア ン プ ル を 冷 却 し 、 メ タ ノ ー ル 中 に 重 合 反 応 液 を 滴
下 し た 。 こ れ に よ り 析 出 し た 不 溶 物 を 真 空 乾 燥 し 、 目 的 物 で あ る ポ リ メ タ ク リ ル 酸 ア ミ ド
を 得 た 。 立 体 規 則 性 を 示 す 指 標 で あ る ３ 単 位 連 鎖 タ ク チ シ チ ー （ ｍ ｍ ／ ｍ ｒ ／ ｒ ｒ ） は 、
１ ３ Ｃ － Ｎ Ｍ Ｒ に て Ｄ Ｍ Ｓ Ｏ － ｄ ６ 溶 媒 下 ８ ０ ℃ の 測 定 よ り 求 め 、 結 果 を 表 １ に 記 し た 。
比 較 例 １ ： ル イ ス 酸 の 存 在 し な い 条 件 下 で の 光 学 活 性 メ タ ク リ ル 酸 ア ミ ド （ １ ） の 重 合
窒 素 雰 囲 気 下 、 ア ン プ ル に メ タ ク リ ル 酸 ア ミ ド （ １ ） ５ ０ ０ ｍ ｇ と 重 合 開 始 剤 で あ る Ａ Ｉ
Ｂ Ｎ １ ３ ． １ ｍ ｇ を 入 れ 、 ル イ ス 酸 を 加 え ず に ク ロ ロ ホ ル ム ４ ． ０ ｍ ｌ を 加 え て 攪 拌 し た
後 、 ６ ０ ℃ に 加 温 し て 重 合 を 開 始 し た 。
重 合 開 始 か ら ２ ４ 時 間 後 、 － ７ ８ ℃ に ア ン プ ル を 冷 却 し 、 メ タ ノ ー ル 中 に 重 合 反 応 液 を 滴
下 し た 。 こ れ に よ り 析 出 し た 不 溶 物 を 真 空 乾 燥 し 、 目 的 物 で あ る ポ リ メ タ ク リ ル 酸 ア ミ ド
を 得 た 。 立 体 規 則 性 を 示 す 指 標 で あ る ３ 単 位 連 鎖 タ ク チ シ チ ー （ ｍ ｍ ／ ｍ ｒ ／ ｒ ｒ ） は 、
１ ３ Ｃ － Ｎ Ｍ Ｒ に て Ｄ Ｍ Ｓ Ｏ － ｄ ６ 溶 媒 下 ８ ０ ℃ の 測 定 よ り 求 め 、 結 果 を 表 １ に 記 し た 。
比 較 例 ２ ： ジ メ チ ル ジ ク ロ ロ シ ラ ン を 用 い た 光 学 活 性 メ タ ク リ ル 酸 ア ミ ド （ １ ） の 重 合
窒 素 雰 囲 気 下 、 ア ン プ ル に メ タ ク リ ル 酸 ア ミ ド （ １ ） ５ ０ ０ ｍ ｇ と 重 合 開 始 剤 で あ る Ａ Ｉ
Ｂ Ｎ １ ３ ． １ ｍ ｇ を 入 れ 、 触 媒 と し て ジ メ チ ル ジ ク ロ ロ シ ラ ン ４ ３ ． ５ ｍ ｇ を 入 れ 、 ク ロ
ロ ホ ル ム ４ ． ０ ｍ ｌ を 加 え て 攪 拌 し た 後 、 ６ ０ ℃ に 加 温 し て 重 合 を 開 始 し た 。
重 合 開 始 か ら ２ ４ 時 間 後 、 － ７ ８ ℃ に ア ン プ ル を 冷 却 し 、 メ タ ノ ー ル 中 に 重 合 反 応 液 を 滴
下 し た 。 こ れ に よ り 析 出 し た 不 溶 物 を 真 空 乾 燥 し 、 目 的 物 で あ る ポ リ メ タ ク リ ル 酸 ア ミ ド
を 得 た 。 立 体 規 則 性 を 示 す 指 標 で あ る ３ 単 位 連 鎖 タ ク チ シ チ ー （ ｍ ｍ ／ ｍ ｒ ／ ｒ ｒ ） は 、
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１ ３ Ｃ － Ｎ Ｍ Ｒ に て Ｄ Ｍ Ｓ Ｏ － ｄ ６ 溶 媒 下 ８ ０ ℃ の 測 定 よ り 求 め 、 結 果 を 表 １ に 記 し た 。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合 成 例 ４ ： （ Ｒ ） 配 置 を 有 す る 光 学 活 性 ア ク リ ル 酸 ア ミ ド （ ４ ） の 合 成
　
　
　
　
　
　
　
窒 素 置 換 し た 反 応 容 器 に （ Ｒ ） － （ － ） － フ ェ ニ ル グ リ シ ン メ チ ル エ ス テ ル 塩 酸 塩 （ １ ６
ｇ ） を 入 れ 、 こ れ に 乾 燥 ジ エ チ ル エ ー テ ル （ ２ ５ ０ ｍ ｌ ） 、 ト リ エ チ ル ア ミ ン （ ２ ２ ． ２
ｍ ｌ ） を 加 え 、 氷 浴 下 で 攪 拌 、 溶 解 さ せ た 。 そ の 後 、 ジ ク ロ ロ メ タ ン （ ５ ０ ｍ ｌ ） で 希 釈
し た ア ク リ ル 酸 ク ロ ラ イ ド （ ６ ． ４ ｍ ｌ ） を ２ 時 間 か け て 滴 下 し 、 そ の 後 室 温 に 戻 し ２ ４
時 間 の 攪 拌 を 行 っ た 。
反 応 混 合 物 を 飽 和 炭 酸 水 素 ナ ト リ ウ ム 水 溶 液 、 次 い で 蒸 留 水 で 洗 っ た 後 、 得 ら れ た 有 機 層
を 脱 水 、 溶 媒 を 減 圧 留 去 す る こ と で 粗 生 成 物 を 得 た 。 こ れ を 酢 酸 エ チ ル か ら 再 結 晶 を 行 い
、 目 的 化 合 物 （ ４ ） （ 白 色 針 状 結 晶 ８ ． ６ ｇ 、 収 率 ５ ２ ％ ） を 得 た 。 得 ら れ た 化 合 物 の 融
点 は １ １ ０ ． ６ ～ １ １ １ ． ３ ℃ で あ っ た 。
実 施 例 ４ ： （ Ｒ ） 配 置 を 有 す る 光 学 活 性 ア ク リ ル 酸 ア ミ ド （ ４ ） の 重 合
窒 素 雰 囲 気 下 、 ア ン プ ル に ア ク リ ル 酸 ア ミ ド （ ４ ） ２ ． ０ ｇ と 、 重 合 開 始 剤 で あ る Ａ Ｉ Ｂ
Ｎ ２ ０ ｍ ｇ を 入 れ 、 触 媒 と し て 表 ２ に 示 す ル イ ス 酸 を 記 載 の 所 定 量 入 れ 、 テ ト ラ ヒ ド ロ フ
ラ ン ４ ． ０ ｍ ｌ を 加 え て 攪 拌 し た 後 、 ６ ０ ℃ に 加 温 し て 重 合 を 開 始 し た 。
重 合 開 始 か ら ２ ４ 時 間 後 、 － ７ ８ ℃ に ア ン プ ル を 冷 却 し 、 メ タ ノ ー ル 中 に 重 合 反 応 液 を 滴
下 し た 。 こ れ に よ り 析 出 し た 不 溶 物 を 真 空 乾 燥 し 、 目 的 物 で あ る ポ リ ア ク リ ル 酸 ア ミ ド を
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得 た 。 立 体 規 則 性 を 示 す 指 標 で あ る タ ク チ シ チ ー （ ｍ ／ ｒ ） は 、 １ Ｈ － Ｎ Ｍ Ｒ に て Ｄ Ｍ Ｓ
Ｏ － ｄ ６ 溶 媒 下 １ ７ ０ ℃ の 測 定 よ り 求 め 、 結 果 を 表 ２ に 記 し た 。
実 施 例 ５ ： （ Ｒ ） 配 置 を 有 す る 光 学 活 性 ア ク リ ル 酸 ア ミ ド （ ４ ） の 重 合
窒 素 雰 囲 気 下 、 ア ン プ ル に ア ク リ ル 酸 ア ミ ド （ ４ ） ５ ０ ０ ｍ ｇ と 、 重 合 開 始 剤 で あ る Ａ Ｉ
Ｂ Ｎ ５ ｍ ｇ を 入 れ 、 触 媒 と し て 表 ２ に 示 す 数 種 類 の ル イ ス 酸 を 記 載 の 所 定 量 入 れ 、 テ ト ラ
ヒ ド ロ フ ラ ン １ ． ０ ｍ ｌ を 加 え て 攪 拌 し た 後 、 ６ ０ ℃ に 加 温 し て 重 合 を 開 始 し た 。
重 合 開 始 か ら ２ ４ 時 間 後 、 － ７ ８ ℃ に ア ン プ ル を 冷 却 し 、 メ タ ノ ー ル 中 に 重 合 反 応 液 を 滴
下 し た 。 こ れ に よ り 析 出 し た 不 溶 物 を 真 空 乾 燥 し 、 目 的 物 で あ る ポ リ ア ク リ ル 酸 ア ミ ド を
得 た 。 立 体 規 則 性 を 示 す 指 標 で あ る タ ク チ シ チ ー （ ｍ ／ ｒ ） は 、 １ Ｈ － Ｎ Ｍ Ｒ に て Ｄ Ｍ Ｓ
Ｏ － ｄ ６ 溶 媒 下 １ ７ ０ ℃ の 測 定 よ り 求 め 、 結 果 を 表 ２ に 記 し た 。
比 較 例 ３ ： ル イ ス 酸 の 存 在 し な い 条 件 下 で の 光 学 活 性 ア ク リ ル 酸 ア ミ ド （ ４ ） の 重 合
窒 素 雰 囲 気 下 、 ア ン プ ル に ア ク リ ル 酸 ア ミ ド （ ４ ） ２ ． ０ ｇ と 重 合 開 始 剤 で あ る Ａ Ｉ Ｂ Ｎ
２ ０ ｍ ｇ を 入 れ 、 ル イ ス 酸 を 加 え ず に テ ト ラ ヒ ド ロ フ ラ ン ４ ． ０ ｍ ｌ を 加 え て 攪 拌 し た 後
、 ６ ０ ℃ に 加 温 し て 重 合 を 開 始 し た 。
重 合 開 始 か ら ２ ４ 時 間 後 、 － ７ ８ ℃ に ア ン プ ル を 冷 却 し 、 メ タ ノ ー ル 中 に 重 合 反 応 液 を 滴
下 し た 。 こ れ に よ り 析 出 し た 不 溶 物 を 真 空 乾 燥 し 、 目 的 物 で あ る ポ リ ア ク リ ル 酸 ア ミ ド を
得 た 。 立 体 規 則 性 を 示 す 指 標 で あ る タ ク チ シ チ ー （ ｍ ／ ｒ ） は 、 １ Ｈ － Ｎ Ｍ Ｒ に て Ｄ Ｍ Ｓ
Ｏ － ｄ ６ 溶 媒 下 １ ７ ０ ℃ の 測 定 よ り 求 め 、 結 果 を 表 ２ に 記 し た 。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合 成 例 ５ ： ラ セ ミ 体 で あ る ア ク リ ル 酸 ア ミ ド （ ５ ） の 合 成
　
　
　
　
　
　
　
窒 素 置 換 し た 反 応 容 器 に 、 ラ セ ミ 体 の α － メ チ ル ベ ン ジ ル ア ミ ン 塩 酸 塩 （ ２ ６ ｇ ） を 入 れ
、 こ れ に 乾 燥 ジ エ チ ル エ ー テ ル （ ２ ５ ０ ｍ ｌ ） 、 ト リ エ チ ル ア ミ ン （ ２ ２ ． ２ ｍ ｌ ） を 加
え 、 氷 浴 下 で 攪 拌 、 溶 解 さ せ た 。 そ の 後 、 ジ ク ロ ロ メ タ ン （ ５ ０ ｍ ｌ ） で 希 釈 し た ア ク リ
ル 酸 ク ロ ラ イ ド （ １ ８ ｍ ｌ ） を ２ 時 間 か け て 滴 下 し 、 そ の 後 室 温 に 戻 し ２ ０ 時 間 の 攪 拌 を
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行 っ た 。
反 応 混 合 物 を 飽 和 炭 酸 水 素 ナ ト リ ウ ム 水 溶 液 、 次 い で 蒸 留 水 で 洗 っ た 後 、 得 ら れ た 有 機 層
を 脱 水 、 溶 媒 を 減 圧 留 去 す る こ と で 粗 生 成 物 を 得 た 。 こ れ を 酢 酸 エ チ ル か ら 再 結 晶 を 行 い
、 目 的 化 合 物 （ ５ ） （ 白 色 針 状 結 晶 ２ ９ ｇ 、 収 率 ８ ２ ％ ） を 得 た 。 得 ら れ た 化 合 物 の 融 点
は ６ ３ ． ２ ± ０ ． ２ ℃ で あ っ た 。
実 施 例 ６ ： ラ セ ミ 体 で あ る ア ク リ ル 酸 ア ミ ド （ ５ ） の 重 合
窒 素 雰 囲 気 下 、 ア ン プ ル に ア ク リ ル 酸 ア ミ ド （ ５ ） ４ ０ ０ ｍ ｇ と 、 重 合 開 始 剤 で あ る Ａ Ｉ
Ｂ Ｎ ４ ｍ ｇ を 入 れ 、 触 媒 と し て 表 ３ に 示 す 数 種 類 の ル イ ス 酸 を 記 載 の 所 定 量 入 れ 、 テ ト ラ
ヒ ド ロ フ ラ ン １ ． ０ ｍ ｌ を 加 え て 攪 拌 し た 後 、 ６ ０ ℃ に 加 温 し て 重 合 を 開 始 し た 。
重 合 開 始 か ら ２ ４ 時 間 後 、 － ７ ８ ℃ に ア ン プ ル を 冷 却 し 、 メ タ ノ ー ル 中 に 重 合 反 応 液 を 滴
下 し た 。 こ れ に よ り 析 出 し た 不 溶 物 を 真 空 乾 燥 し 、 目 的 物 で あ る ポ リ ア ク リ ル 酸 ア ミ ド を
得 た 。 立 体 規 則 性 を 示 す 指 標 で あ る タ ク チ シ チ ー （ ｍ ／ ｒ ） は 、 １ Ｈ － Ｎ Ｍ Ｒ に て Ｄ Ｍ Ｓ
Ｏ － ｄ ６ 溶 媒 下 １ ７ ０ ℃ の 測 定 よ り 求 め 、 結 果 を 表 ３ に 記 し た 。
比 較 例 ４ ： ル イ ス 酸 の 存 在 し な い 条 件 下 で の ア ク リ ル 酸 ア ミ ド （ ５ ） の 重 合
窒 素 雰 囲 気 下 、 ア ン プ ル に ア ク リ ル 酸 ア ミ ド （ ５ ） ４ ０ ０ ｍ ｇ と 重 合 開 始 剤 で あ る Ａ Ｉ Ｂ
Ｎ ４ ｍ ｇ を 入 れ 、 ル イ ス 酸 を 加 え ず に テ ト ラ ヒ ド ロ フ ラ ン １ ． ０ ｍ ｌ を 加 え て 攪 拌 し た 後
、 ６ ０ ℃ に 加 温 し て 重 合 を 開 始 し た 。
重 合 開 始 か ら ２ ４ 時 間 後 、 － ７ ８ ℃ に ア ン プ ル を 冷 却 し 、 メ タ ノ ー ル 中 に 重 合 反 応 液 を 滴
下 し た 。 こ れ に よ り 析 出 し た 不 溶 物 を 真 空 乾 燥 し 、 目 的 物 で あ る ポ リ ア ク リ ル 酸 ア ミ ド を
得 た 。 立 体 規 則 性 を 示 す 指 標 で あ る タ ク チ シ チ ー （ ｍ ／ ｒ ） は 、 １ Ｈ － Ｎ Ｍ Ｒ に て Ｄ Ｍ Ｓ
Ｏ － ｄ ６ 溶 媒 下 １ ７ ０ ℃ の 測 定 よ り 求 め 、 結 果 を 表 ３ に 記 し た 。
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