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Keksinndén kohteena on tulenkestivi paneeli
(1), joka k&sittdd ainakin yhden levyn (4),
joka sisdltdi kerroksen lasikuituja impreg-
noituna ainakin yhteen liuottimista vapaa-
seen tulenkest&dvddn hartsikerrokseen. Seli-
tyksen kohteena on myds menetelmd t&min pa-
neelin valmistamiseksi ja siihen kuuluvat 2
perdkkdisind vaiheina tulenkestdvin hartsin
levittdminen liuottimista vapaan 3jauheen
muodossa lasikuitukerrokselle, tédmdn alista-
misen ensimmdiseen puristus- ja kuumennus-

vaiheeseen hartsin pehmentidmiseksi ja toi-

seen puristus- ja kuumennusvaiheeseen hart- 5

sin ristikytkyd varten ja mainitun levyn l

muodostamiseksi. 5
T

Uppfinningen avser en eldfast panel (1) som
omfattar minst en skiva (4) som inneh&ller

ett skikt glasfiber impregnerat med minst

ett skikt eldfast harts utan l&sningsmedel.

Uppfinningen avser ocksi en metod f8r till- l
verkning av denna panel och den omfattar
faserna som fdljer varandra och omfattar . 8 7

distribu-ering av eldfast harts i l6snings-
medelfri puderform p& ett skikt glasfiber,
underkastning av detta till den fdérsta komp-
ressions- och uppvdrmningsfasen foér att
mjukna hartsen och till den andra kompres-
sions- och uppvdrmningsfasen fér att kryss-
ldnka hartsen och att forma den sagda ski-

van.
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