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(57)摘要

本发明公开了一种复合纱线，包括纱线本

体，所述纱线本体包括第一保温层、第二保温层

和第三保温层，所述第一保温层包括莫代尔、羊

毛、兔毛、鸭绒、鹅绒、太空棉，所述第二保温层包

括珊瑚绒层、摇粒绒层、竹炭纤维层和棉纤维层，

所述第二保温层通过铜丝与第三保温层连接，所

述第三保温层包括蚕丝纤维层。本发明具有保温

蓄热性能好，能抵御严寒。
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1.一种复合纱线，包括纱线本体（1），其特征在于：所述纱线本体（1）包括第一保温层

（2）、第二保温层（3）和第三保温层（4），所述第一保温层（2）包括莫代尔、羊毛、兔毛、鸭绒、

鹅绒、太空棉，所述第二保温层（3）包括珊瑚绒层（5）、摇粒绒层（6）、竹炭纤维层（7）和棉纤

维层（8），所述第二保温层（3）通过铜丝（9）与第三保温层（4）连接，所述第三保温层（4）包括

蚕丝纤维层。

2.根据权利要求1所述的一种复合纱线，其特征是：所述莫代尔、羊毛、兔毛、鸭绒、鹅

绒、太空棉的比例为（12~18）：（14~20）：（18~24）：（14~18）：（17~20）：（10~15）。

3.根据权利要求2所述的一种复合纱线，其特征是：所述莫代尔、羊毛、兔毛、鸭绒、鹅

绒、太空棉的比例为15:17:20：17：19:12。

4.根据权利要求1所述的一种复合纱线，其特征是：所述珊瑚绒层（5）、摇粒绒层（6）、竹

炭纤维层（7）、棉纤维层（8）按顺时针方向分别缠绕在第一保温层（2）上。

5.根据权利要求1所述的一种复合纱线，其特征是：所述竹炭纤维层（7）内含有二氧化

钛纳米粒，所述棉纤维层（8）内含有陶瓷纳米粒。

6.根据权利要求5所述的一种复合纱线，其特征是：所述二氧化钛纳米粒的粒径为40~
60nm，所述陶瓷纳米粒的粒径为20~50nm。

7.根据权利要求1所述的一种复合纱线，其特征是：所述蚕丝纤维层内含有气凝胶纳米

粒，所述蚕丝纤维层外表面设有乳胶。

8.根据权利要求7所述的一种复合纱线，其特征是：所述气凝胶纳米粒的粒径为20~
50nm。

9.一种复合纱线的制备方法，其特征是：具体步骤如下：

第一步：第一保温层（2），所述莫代尔、羊毛、兔毛、鸭绒、鹅绒、太空棉按比例混合制成

长卷状的第一保温层（2）；

第二步：一次添加纳米粒，分别将二氧化钛纳米粒、陶瓷纳米粒注进竹炭纤维层（7）、棉

纤维层（8）内；

第三步：缠绕第一保温层（2），将珊瑚绒层（5）、摇粒绒层（6）、竹炭纤维层（7）、棉纤维层

（8）按顺时针方向分别缠绕在第一保温层（2）上；

第四步，铜丝（9）缠绕，将铜丝（9）在珊瑚绒层（5）、摇粒绒层（6）、竹炭纤维层（7）、棉纤

维层（8）相邻空间处进行缠绕；

第五步：二次添加纳米粒、浸喷晾干，将气凝胶纳米粒注进蚕丝纤维层内，将蚕丝纤维

层经乳胶浸喷器浸喷、晾干；

第六步：包裹第二保温层（3），将晾干的蚕丝纤维层包裹第二保温层（3），即得纱线本体

（1）。

10.根据权利要求9所述的一种复合纱线的制备方法，其特征是：所述第一保温层（2）的

直径为0.5~1mm，所述纱线本体（1）的直径为2~3mm。
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一种复合纱线及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及纱线技术领域，特别是一种复合纱线及其制备方法。

背景技术

[0002] 随着经济的发展，生活条件大大地得到了改善，以前人们多用棉、麻、蚕丝等天然

原料织成衣服，结构单一，保暖性差；而现在人们将多种原料编织成纱线进行制衣，纱线是

一种纺织品，用各种纺织纤维加工成一定细度的产品，用于织布、制绳、制线、针织和刺绣

等，分为短纤维纱，连续长丝等，一般用于纺织羊毛衫、毛裤、毛背心、围巾、帽子及手套和编

织各种春秋季节服饰用品。

[0003] 例如，专利号为200910099350.7的中国发明专利所公开的一种纳米纱线及纳米纱

线的制备系统和制备方法，它包括纱线，纱线表面上有一层纳米膜，纱线卷中的纱线通过进

仓负压回收仓进入纳米材料涂覆加压仓，由于纳米材料涂覆加压仓内弥漫着带压纳米材

料，当纱线经过纳米材料涂覆加压仓的瞬间，其纱线表面即被涂上一层纳米膜且经过烘干

通道烘干后、收卷，即得纳米级纱线，纳米纱线收卷成纳米纱线卷。

[0004] 使用这种纱线虽然提高了纱线本身的强度和韧性，不粘水、不粘汗的特点，但保温

蓄热性能差，不能抵御严寒。

发明内容

[0005] 本发明需要解决的技术问题是提供一种纱线，使用这种纱线具有保温蓄热性能

好，能抵御严寒。

[0006] 为解决上述技术问题，本发明所采取的技术方案是：一种复合纱线，包括纱线本

体，所述纱线本体包括第一保温层、第二保温层和第三保温层，所述第一保温层包括莫代

尔、羊毛、兔毛、鸭绒、鹅绒、太空棉，所述第二保温层包括珊瑚绒层、摇粒绒层、竹炭纤维层

和棉纤维层，所述第二保温层通过铜丝与第三保温层连接，所述第三保温层包括蚕丝纤维

层。

[0007] 作为本发明进一步的方案，所述莫代尔、羊毛、兔毛、鸭绒、鹅绒、太空棉的比例为

（12~18）：（14~20）：（18~24）：（14~18）：（17~20）：（10~15）。

[0008] 作为本发明进一步的方案，所述莫代尔、羊毛、兔毛、鸭绒、鹅绒、太空棉的比例为

15:17:20：17：19:12。

[0009] 作为本发明进一步的方案，所述珊瑚绒层、摇粒绒层、竹炭纤维层、棉纤维层按顺

时针方向分别缠绕在第一保温层上。

[0010] 作为本发明进一步的方案，所述竹炭纤维层内含有二氧化钛纳米粒，所述棉纤维

层内含有陶瓷纳米粒。

[0011] 作为本发明进一步的方案，所述二氧化钛纳米粒的粒径为40~60nm，所述陶瓷纳米

粒的粒径为20~50nm。

[0012] 作为本发明进一步的方案，所述蚕丝纤维层内含有气凝胶纳米粒，所述蚕丝纤维
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层外表面设有乳胶。

[0013] 作为本发明进一步的方案，所述气凝胶纳米粒的粒径为20~50nm。

[0014] 一种复合纱线的制备方法，具体步骤如下：

第一步：第一保温层，所述莫代尔、羊毛、兔毛、鸭绒、鹅绒、太空棉按比例混合制成长卷

状的第一保温层；

第二步：一次添加纳米粒，分别将二氧化钛纳米粒、陶瓷纳米粒注进竹炭纤维层、棉纤

维层内；

第三步：缠绕第一保温层，将珊瑚绒层、摇粒绒层、竹炭纤维层、棉纤维层按顺时针方向

分别缠绕在第一保温层上；

第四步，铜丝缠绕，将铜丝在珊瑚绒层、摇粒绒层、竹炭纤维层、棉纤维层相邻空间处进

行缠绕；

第五步：二次添加纳米粒、浸喷晾干，将气凝胶纳米粒注进蚕丝纤维层内，将蚕丝纤维

层经乳胶浸喷器浸喷、晾干；

第六步：包裹第二保温层，将晾干的蚕丝纤维层包裹第二保温层，即得纱线本体。

[0015] 作为本发明进一步的方案，所述第一保温层的直径为0.5~1mm，所述纱线本体的直

径为2~3mm。

[0016] 本发明具有的优点和积极效果是：由于本发明采用如上技术方案，通过第一保温

层、第二保温层和第三保温层的联合作用能有效保暖，质地轻盈，导热率低，通过纱线本体

编织成的衣物能满足抵御严寒。

附图说明

[0017] 图1是本发明一种复合纱线的剖视图。

[0018] 图2是第二保温层的结构示意图。

[0019] 图3是本发明一种复合纱线制备方法的流程图。

[0020] 图中：1为纱线本体，2为第一保温层，3为第二保温层，4为第三保温层，5为珊瑚绒

层，6为摇粒绒层，7为竹炭纤维层，8为棉纤维层，9为铜丝。

具体实施方式

[0021] 下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。

[0022] 如图1~3所示，本发明的一种复合纱线，包括纱线本体1，所述纱线本体1包括第一

保温层2、第二保温层3和第三保温层4，所述第一保温层2包括莫代尔、羊毛、兔毛、鸭绒、鹅

绒、太空棉，所述第二保温层3包括珊瑚绒层5、摇粒绒层6、竹炭纤维层7和棉纤维层8，所述

第二保温层3通过铜丝9与第三保温层4连接，所述第三保温层4包括蚕丝纤维层。

[0023] 本发明提供的一种复合纱线的制备方法，包括以下步骤：

第一步：第一保温层2，按照质量比为15:17:20：17：19:12将所述的莫代尔、羊毛、兔毛、

鸭绒、鹅绒、太空棉混合制成长卷状的第一保温层2；

第二步：一次添加纳米粒，分别将40~60nm的二氧化钛纳米粒、20~50nm的陶瓷纳米粒注

进竹炭纤维层7、棉纤维层8内；

第三步：缠绕第一保温层2，将珊瑚绒层5、摇粒绒层6、竹炭纤维层7、棉纤维层8按顺时
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针方向分别缠绕在第一保温层2上；

第四步，铜丝9缠绕，将铜丝9在珊瑚绒层5、摇粒绒层6、竹炭纤维层7、棉纤维层8相邻空

间处进行缠绕；

第五步：二次添加纳米粒、浸喷晾干，将20~50nm的气凝胶纳米粒注进蚕丝纤维层内，将

蚕丝纤维层经乳胶浸喷器浸喷、晾干；

第六步：包裹第二保温层3，将晾干的蚕丝纤维层包裹第二保温层3，即得纱线本体1。

[0024] 如图2所示，所述第一保温层2的直径为0.5~1mm，所述纱线本体1的直径为2~3mm。

本发明的第一保温层2内的莫代尔、羊毛、兔毛、鸭绒、鹅绒、太空棉混合更具有保温性，能防

止热量扩散；二氧化钛纳米粒材料能反射人体散发的热量，陶瓷纳米粒材料具有保温作用，

通过带孔的二氧化钛纳米粒和陶瓷纳米粒的协同作用更能进行保温，防止热量外溢；铜丝9

可以避免二氧化钛纳米粒、陶瓷纳米粒和蚕丝等物质产生静电，从而避免人体触电；竹炭纤

维层7能抑菌抗菌，避免细菌滋生；气凝胶具有轻盈，导热率低的功能，能有效防止热量传

导，乳交中的橡树蛋白能抑制螨虫生长繁殖，从而能有效降低人们的过敏几率。

[0025] 虽然以上描述了本发明的具体实施方式，但是本领域熟练技术人员应当理解，这

些仅是举例说明，可以对本实施方式作出多种变更或修改，而不背离本发明的原理和实质，

本发明的保护范围仅由所附权利要求书限定。
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图2

图3
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