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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Nothilfematerial-Einheit insbesondere zur Verwendung in Verbandsmateri-
albehéltnissen in Kraftfahrzeugen umfassend eine langliche Hille, wobei die langliche Hille quer in mindes-
tens zwei Aufnahmekompartments zur Aufnahme von Nothilfematerial unterteilt ist und die Aufnahmekompart-
ments bewegbar miteinander verbunden sind.

[0002] Mit Nothilfematerial-Einheiten sind Zusammenstellungen mehrerer Nothilfematerialien, wie Verbands-
packchen, Kompressen, Pflasterrollen, etc. gemeint, die gemeinsam konfektioniert sind. In welcher Form oder
Quantitat die Zusammenstellung erfolgt, ist unerheblich.

[0003] Nothilfematerialzusammenstellungen, aber auch Verbandsmaterialbehaltnisse sind im Stand der
Technik vielfach bekannt und werden beispielsweise in der DIN 13164 sowie in der DIN 13167 definiert bezug-
lich ihrer in derartigen Materialeinheiten enthaltenen Gegenstéande und Utensilien sowie weiterer Parameter.
Auf der anderen Seite besteht der Wunsch und auch die Notwendigkeit seitens der Hersteller von Kraftfahr-
zeugen und Kraftradern, Nothilfematerialien moglichst volumenreduziert bereitzustellen, da der Wunsch von
Autokaufern in Richtung eines immer grofieren Innenraumangebotes geht, wodurch jedoch Staurdume fir Ver-
bandsmaterialien, aber auch Warndreiecke etc. hinsichtlich des Platzangebotes reduziert werden. Aufgrund
der durch die entsprechende deutsche Industrienorm vorgeschriebenen in einem Verbandskasten enthaltenen
Gegenstande Iasst sich jedoch eine Volumenreduktion nicht durch Anderung der Zusammenstellung der Not-
hilfematerialien erzielen. Dariber hinaus macht die entsprechende Norm auch Angaben darlber, wie die ein-
zelnen Bestandteile eines Verbandskasten verpackt sein missen, insbesondere steril oder staubgeschutzt.

[0004] Im Stand der Technik sind nun in der Vergangenheit vielfach Bemuhungen unternommen worden, das
Nothilfematerial insbesondere in Kraftfahrzeugen bedarfsgerecht zu verpacken und bereitzustellen. So offen-
bart beispielsweise die DE 101 05 115 A1 einen Verbandsmaterialbehalter zur Verwendung in Kraftfahrzeugen
mit einem Behalterunterteil zur Aufnahme von Erste-Hilfe-Material bzw. Nothilfematerial sowie einem Behalter-
deckel, in dem ebenfalls Erste-Hilfe-Material angeordnet ist, das mit dem Deckel in eine gedffnete Position des
Behalters verschwenkt werden kann, so dass das Erste-Hilfe-Material besonders tbersichtlich fiir einen Be-
nutzer dargeboten ist. Darliber hinaus kann beispielsweise gemafR der Druckschrift vorgesehen sein, dass das
Erste-Hilfe-Material in ein steriles und in ein nicht steriles Modul unterteilt ist und jeweils eins der Module einer
Behalterhalfte zugeordnet ist.

[0005] Des Weiteren ist beispielsweise aus der DE 101 25 423 A1 eine Erste-Hilfe-Einrichtung fur Kraftfahr-
zeuge bekannt, mit einer elastischen und/oder aufrollbaren Matte, die gleichzeitig den Trager fir die Gegen-
stande der Erste-Hilfe-Ausriustung darstellt. Dabei soll die Matte so zusammenklappbar sein, dass ein zylin-
derformiger Behalter ausgebildet wird. Auf diese Weise soll eine Erste-Hilfe-Einrichtung geschaffen werden,
die kompakt gebaut und andererseits einfach in der Handhabung ist.

[0006] Aus der EP 0 672 403 ist eine Nothilfepackung bekannt, die aus einer doppellagigen flexiblen langli-
chen Materialbahn gebildet ist, wobei auf der Materialbahn Taschen vorgesehen sind, die tber Querabschnitte
voneinander getrennt sind, wobei die Offnungen der Taschen sich ohne gegenseitige Uberlappung gegeniiber-
liegen.

[0007] Die EP 0 730 853 B1 offenbart eine Nothilfepackung umfassend eine flexible langliche Materialbahn,
auf der Taschen angeordnet sind, wobei die Taschen zickzackférmig aufeinander stapelbar sind und die Ta-
schen auf beiden Langshélften der Materialbahn angeordnet sind, wobei die Offnungen etwa parallel zur
Langsmittellinie der Materialbahn verlaufen und einander zugewandt sind.

[0008] Ausder DE 10 2005 017 945 ist eine vakuumierte Erste-Hilfe-Materialeinheit bekannt, bei der das Ers-
te-Hilfe-Material in Form einer Erste-Hilfe-Materialeinheit in einer Hulle aufgenommen ist und die Hulle evaku-
iert ist zur Volumenreduktion.

[0009] Ausgehend hiervon stellt sich die Erfindung die Aufgabe, eine Nothilfepackung bereitzustellen, die ei-
nen nur geringen Platz bendétigt, auf der anderen Seite jedoch samtliche erforderliche Materialien beinhaltet,
die fur eine Nothilfe notwendig sind.

[0010] Die Erfindung I6st diese Aufgabe durch eine Nothilfematerial- Einheit einer gattungsgemafen Art, bei
der zumindest ein Aufnahmekompartment gasdicht verschlossen und zur Volumenreduktion evakuiert ist.
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[0011] Dabei hat sich gezeigt, dass bei entsprechenden Hilillen, wie sie erfindungsgemaR eingesetzt werden,
das Volumen deutlich reduziert werden kann. Bei der vorliegenden Erfindung wird durch die Vorsehung meh-
rerer Einzelkompartments zur Aufnahme der Einheit, wobei jeweils mehrere beliebig zusammengestellte Wa-
ren in einem Aufnahmekompartment aufgenommen sind, und samtliche Aufnahmekompartments zusammen-
genommen das Material der Nothilfematerial-Einheit umfassen, die Flexibilitdt gegentber der Verwendung ei-
ner einzelnen Hille deutlich erhoht. Insbesondere kann damit das Problem, dass durch das Evakuieren die
Gesamtpackung verhartet und dann nicht mehr formbar ist, verbessert werden. Auch kann eine entsprechende
Einheit ineinander gefaltet oder gestapelt werden. Darlber hinaus bietet eine in Kompartments aufgeteilte Not-
hilfematerial-Einheit eine vergréRerte Ubersichtlichkeit im Notfall sowie den direkteren Zugriff auf die einzelnen
Inhaltsteile. Durch die Aufteilung in mehrere Einzelkompartments konnen die Inhaltsteile besser sichtbar dar-
geboten werden und insbesondere kénnen Materialien, die erfahrungsgemafl zusammen verwendet werden,
gemeinsam angeordnet sein, um so eine schnellere Nothilfe und Erstversorgung zu erméglichen.

[0012] Dabei kann je nach erforderlicher Volumenreduktion bzw. je nachdem, ob durch das zusatzliche bein-
haltete Gasvolumen die Inhaltsstoffe geschitzt werden missen, vorgesehen sein, dass mindestens eines von
zwei Kompartments evakuiert ist. Besonders vorzugsweise kénnen jedoch auch zwei oder mehr der Kompart-
ments volumenreduziert sein. Ganz besonders bevorzugt sind alle Aufnahmekompartments gasdicht ver-
schlossen und evakuiert.

[0013] Dabei ist insbesondere eine Volumenreduktion auf ein Volumen, das dem theoretisch errechneten Vo-
lumen der in dem Kompartment verpackten Gegenstande entspricht, wiinschenswert. Besonders vorzugswei-
se kann das Volumen jedoch noch unter dieses Volumen reduziert werden, insbesondere um > 5%, vorzugs-
weise um > 10 unter diesen Wert.

[0014] Die Huille ist dabei wiinschenswerterweise nicht nur gas- sondern auch flissigkeitsdicht.

[0015] Maschinen zur Verpackung von derartigen Einheiten und insbesondere zur Evakuierung entsprechen-
der Einheiten sind beispielsweise aus der WO 2004/000650 A1, aber auch aus der EP 710 605 B1 bekannt.

[0016] Dabei kann es zur weiteren Volumenreduktion, die sogar das theoretisch errechnete Volumen der Ein-
zelbestandteile unterschreiten kann, vorgesehen sein, dass die Einzelverpackungen der in die Hiille aufge-
nommenen Materialien gasdurchlassig ausgebildet sind. Die Materialien, insbesondere die steril verpackten
Materialien, sind standardmaRig in gasdurchlassigen Verpackungen vorgesehen. Es kann nun weiter vorge-
sehen sein, auch die unsterilen Bestandteile gemaf den vorgesehenen DIN-Normen in gasdurchlassige Ver-
packungen, insbesondere Folienmaterialien, die nach wie vor jedoch staubdicht ausgebildet sein kdnnen, zu
verpacken, so dass dann diese Verpackungen bei der Evakuierung der Hulle ebenfalls mit evakuiert werden,
so dass das Gesamtvolumen der Inhalte der evakuierten Aufnahmekompartments dann die Summe der theo-
retischen Volumina der Einzelkomponenten sogar noch unterschreiten kann. Schlief3lich kann es weiterhin vor-
gesehen sein, dass eine weitere Volumenreduktion durch Verpressen wahrend oder vor dem Evakuiervorgang
erfolgen kann. Auf diese Weise kann der Evakuiervorgang durch von aufen aufgebrachten Druck verbessert
und beschleunigt werden. Zwischenrdume werden so weiter reduziert, ohne dass durch Ubermafiges Vakuum
die Einheit stark verhartet wird.

[0017] Bevorzugt ist es vorgesehen, dass das Innere der Hille im Bereich der Evakuierung auf einen Druck
< 600 mbar, insbesondere < 500 mbar und insbesondere < 400 mbar und insbesondere vorzugsweise auf ei-
nen Innendruck von 350 — 150 mbar und besonders bevorzugt auf einen Innendruck von 200 mbar evakuiert
wird. Dabei hat sich gezeigt, dass bei einer Evakuierung auf einen Innendruck > 600 mbar keine nennenswerte
Volumenreduktion erfolgt. Durch eine Evakuierung auf ca. 600 mbar kann eine Volumenreduktion um ca. 10
% und bei 500 mbar von ungefahr 24 % erreicht werden. Eine derartige Volumenreduktion von ca. 24 % ent-
spricht einer Volumenreduktion, wie sie ebenfalls dadurch erreicht werden kann, dass die einzelnen Artikel und
Gegenstande in den Aufnahmekompartments manuell besonders platzsparend und optimiert angeordnet wer-
den, was aus dem Stand der Technik bekannt ist. Durch eine Druckabsenkung auf ca. 400 mbar in den Innen-
halle kann eine deutliche Volumenreduktion um ca. 35 erreicht werden. Besonders bevorzugt ist eine Volumen-
reduktion auf einen Innendruck von 300 mbar, da hierbei eine deutliche Volumenreduktion erreicht wird, In-
haltsteile jedoch nicht beschadigt werden. Bei einer weiteren Reduktion und Evakuierung auf < 300 mbar kann
es zu einer Verformung beispielsweise der in der Einheit vorgesehenen Pflasterspule, aber auch zur deutlichen
Verformung einzelner anderer Inhaltsteile kommen. Durch Verwendung spezieller Verpackungsmaterialien,
wie beispielsweise bei der Verwendung von Lochfolien als Primarverpackung der Inhaltsteile, kann eine Eva-
kuierung bis 200 mbar erfolgen, ohne dass eine Beeintrachtigung der Inhaltsteile erfolgt. Wird der Innendruck
dann noch weiter abgesenkt, kann es zum Aufreil3en einzelner Verpackungen kommen und einzelne Inhalts-
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stoffe werden deformiert. Insbesondere kann es zur Verletzung der Sterilitat einzelner Verpackungen kommen.
Daruiber hinaus bietet eine Volumenreduktion in der bevorzugten Gré3e den Vorteil, dass die Huille noch eine
gewisse Flexibilitat aufweist und noch nicht zu einer véllig starren brettartigen Einheit verhartet ist. Auf diese
Weise lasst sich die Einheit spater besser in ein Verbandsmaterialbehaltnis einfligen und insbesondere |asst
sich ein Verbandsmaterialbehaltnis, in das die Einheit aufgenommen worden ist, auch leichter in zum Teil enge
oder unregelmafig geformte Hohlraume eines Kraftfahrzeuges einbringen.

[0018] Es kann dabei vorgesehen sein, dass die Hulle insbesondere aus einer Folie, insbesondere aus Poly-
amid (PA), Polyvinylalkohol (PVAL), Polyester (PES), Polyethylenterephthalat (PET) oder Polyethylen (PE) be-
steht, wobei insbesondere auch Verbundfolien oder Folienlaminate, so insbesondere zum Beispiel aus
PA/PVAL/PE vorgesehen sein kdnnen. Die Dicke der Folien kann dabei zwischen 150 und 200 pm liegen, ins-
besondere 160-180 pym und vorzugsweise bei 170 um. Es kann weiterhin vorgesehen sein, um eine Sauer-
stoffundurchlassigkeit der Folie und damit der Hiille sicherzustellen, dass das Folienmaterial mit einer Alumi-
niumbeschichtung (Al) versehen ist, wobei die Aluminiumbeschichtung eine Auftragsdicke im Bereich von 5-15
pm besitzt. Dabei ist insbesondere vorgesehen ein Verbundmaterial aus PET/AL/PE oder PA/AL/PE mit einer
Schichtdicke von 12/7/70 uym einzusetzen, wobei insbesondere die Polyethylenschicht (PE) nach innen und die
Polyamidschicht (PA) oder die Polyethylenterephthalatschicht (PET) nach aufen weist.

[0019] Sofern eine Aluminiumbeschichtung vorgesehen ist, ist die Verpackungsfolie, also die Hdlle, nicht
transparent. Ansonsten kann es vorgesehen sein, transparente Folien einzusetzen, damit einem Verwender
der Nothilfematerial-Einheit z. B. in einem Kraftfahrzeug die einzelnen Materialelemente leichter ins Auge fal-
len, da er die Beschriftung auf den einzelnen Materialien durch die Hille hindurch erkennen kann. Dariber hi-
naus muss das Material und insbesondere die Folie fur die Hulle neben einer Gasdichtheit insbesondere auch
eine ausreichende Bruchfestigkeit insbesondere auch bei Verformung der Nothilfematerial-Einheit aufweisen,
um das Vakuum im Inneren der Kompartments Gber lange Zeit sicherzustellen und die darin aufgenommenen
Materialien gegen mechanische, aber auch chemische und thermische Einwirkung von au3en zu schitzen.

[0020] Auf die Folie kann eine Beschriftung oder Zeichen (Piktogramm) angebracht werden, die die Bedie-
nung und Zuordnung beim Gebrauch erleichtern.

[0021] Es kann dabei vorgesehen sein, dass sowohl sterile als auch unsterile Materialien des Nothilfe-Mate-
rials in einem gemeinsamen Kompartment aufgenommen sind.

[0022] Als Hiulle kann beispielsweise vorgesehen sein, eine Schlauchfolie vorzusehen, die durch Verschwei-
Ren in die einzelnen Kompartments aufgeteilt ist. Grundsatzlich sind jedoch auch andere Gestaltungen bei-
spielsweise aus zwei Folienbahnen oder einer durchgehenden Bahn und darauf aufbringbaren Foliensegmen-
te denkbar, die vor oder nach dem Befillen miteinander verbunden werden und so Taschen bilden, die befiillt
werden kénnen. Die Hiille wird in ihren Offnungsbereichen der Kompartments in aller Regel iiber eine Siegel-
naht verschlossen werden, indem die beiden Kunststofffolien miteinander thermisch oder durch sonst bekann-
te Verfahren, zum Beispiel Ultraschallschwei3en verbunden werden. Bei Verwendung eines vorstehend be-
schriebenen bevorzugten Laminats kann die Polyethylenschicht als Siegelschicht dienen. Alternativ zur Sie-
gelschicht bzw. zum Siegelrand kann auch eine Doppelnaht vorgesehen sein.

[0023] Besonders vorteilhaft kann vorgesehen sein, dass die Hille aus einem thermisch schrumpfbaren Ma-
terial besteht. Durch die Schrumpfung des Hillmaterials kann erreicht werden, dass keine durch die Siegel-
nahte gebildeten Uberstehenden Rander vorhanden sind, wodurch die Einheit dann besser in ein Verbands-
materialbehaltnis eingefiigt werden kann. Dartber hinaus kdnnen die relativ harten Siegelrander einer Verpa-
ckung gegebenenfalls deren Handhabung beeintrachtigen. Die Schrumpfung kann dabei unmittelbar nach
dem VerschlieRBen erfolgen, wobei die Schrumpfung Uber eine thermische Beaufschlagung der Einheit erfolgt.

[0024] Es kann dabei insbesondere vorgesehen sein, dass die Aufnahmekompartments untereinander tber
sogenannte Filmscharniere verbunden sind. Diese Filmscharniere kénnen in Langsrichtung des langlichen
Hullenmaterials eine unterschiedliche Erstreckung oder auch zwischen allen Kompartments eine gleiche Er-
streckung aufweisen. Die Wahl der Lange der dazwischenliegenden Bereiche zwischen den Aufnahmekom-
partments wird u. a. von der bendtigten Flexibilitdt, aber auch von der Art, wie eine Stapelung der einzelnen
Kompartments erfolgen soll, bestimmt.

[0025] Besonders bevorzugt ist vorgesehen, dass mindestens drei, vorzugsweise jedoch vier, und besonders

vorzugsweise funf oder mehr Aufnahmekompartments je Hille vorgesehen sind. Besonders bevorzugte Aus-
fuhrungsformen umschliel3en drei bzw. sechs Kompartments je Hiille. Insgesamt ist jedoch vorgesehen, dass
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nicht mehr als sieben Kompartments pro Hiille Verwendung finden.

[0026] Alternativ kann nach einer besonders bevorzugten Ausfiihrungsform auch vorgesehen sein, dass die
Kompartments nicht lediglich in Langserstreckung in einer Reihe angeordnet sind, sondern das langliche Hull-
material kann dartber hinaus neben Querunterteilungen auch eine oder mehrere Langsunterteilungen aufwei-
sen, so dass beispielsweise zwei Reihen von Kompartments nebeneinander angeordnet sind, die ebenfalls der
Lange nach durch eine Trennung voneinander separiert sind. Auch diese Trennung kann als Filmscharnier ge-
staltet sein.

[0027] Des Weiteren kann erfindungsgemaf vorgesehen sein, dass die Hulle insbesondere im Bereich der
einzelnen Kompartments eine AufreiRk- beziehungsweise Offnungshilfe aufweist, wobei eine solche insbeson-
dere in einer Kerbe in der die Hillle verschlieBenden Siegelnaht bestehen kann. Alternativ kbnnen auch Mate-
rialschwéchungen oder sonstige Sollbruchstellen vorgesehen sein, die ein Offnen erleichtern, indem die Off-
nungskraft herabgesetzt wird. Es kdnnen auch vorteilhaft Anfassbereiche vorgesehen sein, die das Ergreifen
und damit das Offnen erleichtern.

[0028] Dariiber hinaus kann besonders bevorzugt vorgesehen sein, dass zwischen den Aufnahmekompart-
ments Sollbruchstellen vorgesehen sind, zum Abtrennen einzelner Aufnahmekompartments. Die Sollbruch-
stellen kénnen sowohl in Quer- als auch in Langsrichtung der Hulle verlaufen. Anstelle von Perforationen kén-
nen auch Materialverdinnungen vorgesehen sein, wodurch auch die Biegbarkeit der einzelnen Filmscharniere
zwischen den Kompartments verbessert werden kann.

[0029] Schliellich kann vorgesehen sein, dass das vakuumierte Material in seiner Gesamtheit in eine weitere
Umverpackung eingebracht werden kann. Als solche Umverpackung kann beispielsweise ein Verbandmateri-
albehaltnis, das starr oder flexibel ausgebildet sein kann, vorgesehen sein. Denkbar ist jedoch auch beispiels-
weise, die Verbandmaterialkompartments in der gewlinschten Form zueinander zu falten und dann die gefal-
tete Einheit in eine weitere Hulle einzuschlief3en.

[0030] SchlieBlich betrifft die Erfindung noch ein Verbandsmaterialbehaltnis zur Aufnahme einer oder mehre-
rer vorstehend beschriebener Nothilfematerial-Einheiten. Hierbei kann vorgesehen sein, dass die Hiille selbst
das Verbandsmaterialbehaltnis bildet.

[0031] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den Ubrigen Anmeldungsunterlagen.
Die Erfindung soll im Folgenden anhand von Beispielen naher erldutert werden.

Tabelle 1: Daten zu verschiedenen Erste-Hilfe-Modulen

Tauchvolumen [Packmal®  |Tauchvolumen |Oberflache Packmaf}
(Stapelman) (StapelmaR)
Modul ohne  |Modul ohne |Modul mit Modul mit
Vakuum Vakuum 200 mbar 200 mbar
vakuumiert vakuumiert
[cm?] [cm?] [cm’] [cm?] [cm?]
Zickzack 6-
Pack Modul 2117 2400 875 3400** 1500
Zickzack 3-
Pack Modul 2248 2600 1020 2150** 1800
PH Modul
Standard * 2442 3200 1730 *
Modul Mikro
1040 710** 1200
Modul
Mikro-plus 886 820** 1500

* ohne Vakuum

** Modul mit 200 mbar vakuumiert
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[0032] In der vorstehenden Tabelle 1 sind die Daten verschiedener Module bzw. Einheiten angegeben. So ist
zunachst in der ersten und der zweiten Zeile der Tabelle 1 auf eine zickzackférmig gefaltete erfindungsgemafe
Nothilfematerial-Einheit mit drei bzw. sechs Kompartments abgestellt, wobei jeweils alle Kompartments evaku-
iert sind (die nahere Beschreibung ist im Folgenden angegeben). Dartiber hinaus sind zum Vergleich Ubliche,
durch die Anmelderin vertriebene Modelle, namlich das PH-Modul Standard sowie das Modul Mikro und Modul
Mikro-plus dargestellt, wobei es sich bei dem PH-Modul Standard um ein unvakuumiertes Modul handelt, das
in heute auf dem Markt erhaltlichen KFZ-Verbandbehaltnissen eingesetzt wird. Bei dem Modul Mikro handelt
es um ein vakuumiertes Modul, wie es in der alteren Druckschrift DE 100 2005 017 945 beschrieben ist. In
diesem Modul Mikro liegen alle Inhaltsteile gemaf DIN 13164 in einem Modul vor. Daruber hinaus ist ein so-
genanntes Modul Mikro-plus angegeben, das entsprechend dem Mikro-Modul vakuumiert ist, das jedoch ge-
genuber dem Modul Mikro ein verbessertes Packschema der einzelnen Inhaltsteile aufweist und das zur Form-
gebung vor dem Evakuieren in eine vorgefestigte Modulform gepresst wurde.

[0033] Derartige Volumenmessungen zur Bestimmung des Tauchvolumens erfolgen dabei mittels eines Ver-
drangungstests von Wasser nach der Uberlaufmethode, da die Hiillen wasserundurchléssig sind. Die Volumina
werden durch Untertauchen der Probekérper in ein mit Wasser gefiilltes Uberlaufgefal gemessen. Dieses Ge-
falk kann nur eine begrenzte Wassermenge aufnehmen, da tberschissiges Wasser durch ein seitlich ange-
brachtes Réhrchen ablaufen kann. Der Wasserspiegel wird vor der Messung bis zur Unterkante des Uberlau-
frohrchens eingestellt, so dass beim Eintauchen eines Probenkdrpers soviel Wasser (iber das Uberlaufréhr-
chen abflie3t, wie der Probenkdrper Volumen besitzt. Die Ubergelaufene Flissigkeitsmenge wird aufgefangen
und gravimetrisch bestimmt (Dichte Wasser (20 °C = 0,99820 g/ml). Zum Untertauchen wird ein stumpfer Glas-
stab verwendet. Das Volumen des eingetauchten Glasstabes wird bei der Volumenbestimmung der Probekor-
per berilcksichtigt. Bei allen angegebenen Werten handelt es sich um gerundete Mittelwerte, die aus Werten
zu drei Messungen gebildet sind.

[0034] In dem Zickzack-3 Modul bzw. Zickzack-6 Modul, deren Daten in Tabelle 1 angegeben sind, sind ent-
sprechend Tabelle 2 folgende Inhaltsteile eingebracht (jeweils entsprechend DIN 13164):
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Tabelle 2: Inhaltsteile erfindungsgemafer Module

Kompartment |Zickzack-3 Modul* Zickzack-6 Modul*

1 Verbandpdackchen mittel -2St. [Rettungsdecke - 1St.
Wundschnellverband - 1St. Verbandtuch grof - 1St.
Vliesstoffkompressen - 1St.

Verbandtuch grofl - 1St.
Verbandtuch klein - 2St.
Schere - 1St.

2 Pflasterspule - 1St. Dreiecktuch - 25t.
Verbandpdckchen mittel-1St. |Verbandtuch klein - 2St.
Verbandpackchen grof - 1St.

Erste Hilfe-Handschuhe- 15t.
Rettungsdecke - 1St.

3 Dreiecktuch - 2St. Fixierbinde klein -~ 1St.
Fixierbinde klein - 25t. Wundschnellverband - 1St.
Fixierbinde groB - 3St. Fixierbinde groBl - 3St.

4 Pflasterspule - 1St

Fixierbinde klein - 1St.
Schere - 1St.
5 Verbandpédckchen groB - 15t.
Verbandpackchen mittel -3St.
6 Vliesstoffkompressen - 1St.
Erste-Hilfe-Handschuhe- 1St.

* Alle Inhaltsteile liegen in Primarverpackungen vor, die selbst gasdurchlassig sind, das heilt, dass die nicht
steril verpackten Materialien von einer staubdichten Lochfolie und die steril verpackten Materialien von einer
gasdurchlassigen Papierverpackungen umschlossen sind.

[0035] Der Tabelle 1 lassen sich dartber hinaus Angaben Uber die sogenannten Packmale im vakuumierten
oder unvakuumierten Zustand entnehmen. Dabei ist unter dem Packmal der eingeschlossene Raum zu ver-
stehen ist, der von einem um das jeweilige Modul gelegten, gedachten Quader eingenommen wird. Fiir das
PH-Mikromodul sowie das Mikro-plus Modul wurde lediglich der Wert fir vakuumierte Module angegeben.
Durch die Vorsehung verschiedener Kompartments kann dabei bei gleichen Inhaltsmengen bei einem Zick-
zackmodul ein ahnlicher Wert erreicht werden wie fiir ein Mikro-plus Modul.

[0036] Beim Vergleich eines Zickzackmoduls mit drei Aufnahmeelementen mit einem Zickzackmodul mit
sechs Kompartments kann bei letzterem eine deutliche Volumenverringerung erzielt werden. Hierbei verblei-
ben deutlich geringere Zwischenrdume zwischen den einzelnen Materialien, so dass das Gesamtvolumen re-

duziert ist.
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[0037] Insbesondere ist jedoch auffallig, dass trotz der vergleichbaren Volumina beim Zickzackmodul mit
sechs Kompartments und dem Mikro plus-Modul beim Zickzackmodul eine deutlich vergréRerte Oberflache zur
Verfligung steht. Diese deutlich vergrof3erte Oberflache flhrt insbesondere dazu, dass Beschriftungen und Pik-
togramme sowie weitere Anweisungen besonders gut auf den einzelnen Kompartments angebracht werden
kénnen. Dartiber hinaus besteht die Moglichkeit, lediglich einzelne Modulteile, also einzelne Kompartments,
offnen zu kénnen und die tbrigen Kompartments verschlossen zu belassen. Auf diese Weise kann auch bei
einem spateren Neuauffiillen eines Verbandskastens eines Kraftfahrzeugs erreicht werden, dass nicht standig
alle Kompartments ausgetauscht werden missen, weil sonst die entvakuumierte Einheit nicht mehr unterge-
bracht werden kann. Auch die Ubersichtlichkeit im Notfall, namlich der direkte Zugriff auf einzeln tibersichtlich
angeordnete und vorzugsweise auch beschriftete Inhaltsteile, wird erleichtert.

[0038] Ingesamt kann auf vorstehend beschriebene Weise, wobei die Evakuierung und ein Verpressen ge-
malf im Stand der Technik beschriebener Verfahren erfolgen kann, eine deutlich volumenreduzierte Nothilfe-
material-Einheit bereitgestellt werden, die eine ausreichende Flexibilitat besitzt, um in enge bzw. unregelmafig
geformte Staurdume beispielsweise eines Kraftfahrzeugs eingelegt werden zu kénnen.

Patentanspriiche

1. Nothilfematerial-Einheit insbesondere zur Verwendung in Verbandsmaterialbehaltnissen in Kraftfahr-
zeugen umfassend eine langliche Hille, wobei die langliche Hille quer in mindestens zwei Aufnahmekompart-
ments zur Aufnahme von Nothilfematerial unterteilt ist und die Aufnahmekompartments bewegbar miteinander
verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Aufnahmekompartment gasdicht verschlos-
sen und zur Volumenreduktion evakuiert ist.

2. Nothilfematerial-Einheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass alle Aufnahmekompartments
gasdicht verschlossen und evakuiert sind.

3. Nothilfematerial-Einheit nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahmekompart-
ments untereinander Uber Filmscharniere verbunden sind.

4. Nothilfematerial-Einheit nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens 3, vorzugsweise jedoch 4 und besonderes vorzugsweise 5 oder mehr Aufnahmekompartments je
Hulle vorgesehen sind.

5. Nothilfematerial-Einheit nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Nothilfematerialien zumindest teilweise verpresst sind.

6. Nothilfematerial-Einheit nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass ein
oder mehrere Aufnahmekompartments eine Offnungshilfe aufweisen.

7. Nothilfematerial-Einheit nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass zwi-
schen den Aufnahmekompartements Sollbruchstellen vorgesehen sind zum Abtrennen einzelner Aufnahme-
kompartments.

8. Nothilfematerial-Einheit nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Hulle aus einer Folie oder einem Folienlaminat insbesondere einem Polyamid-Aluminium-Polyethylen-Laminat
oder einem Polyethylenterephthalat-Aluminium-Polyethylen-Laminat besteht.

9. Nothilfematerial-Einheit nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Polyethylenterephtha-
lat-Aluminium-Polyethylen-Laminat eine Aluminiumbeschichtung von 5-15 pm Dicke aufweist und die Polye-
thylenterephthalatschicht nach auf3en weist.

10. Nothilfematerial-Einheit nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Hiille in Langsrichtung in mindestens zwei Aufnahmekompartments zur Aufnahme von Nothilfematerial un-
terteilt ist, die in Langsrichtung betracht nebeneinander angeordnet sind.

11. Verbandmaterialbehaltnis umfassend ein oder mehrer Nothilfematerial-Einheiten nach einem der vor-
angehenden Anspriche.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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