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本发明公开了一种装配式防开裂免拆模板；

包括模板本体，模板本体的四个边中至少一边

和/或一个角设有提拉锁扣槽；在模板本体的同

一侧面所述提拉锁扣槽的下边缘设有倾斜提拉

支撑面，提拉锁扣槽形成上窄下宽结构。本发明

还公开一种预制免拆楼承板；免拆楼承板由数块

免拆模板单元拼接而成，免拆模板的上表面铺设

有型钢构件；本发明还公开一种现浇筑免拆模楼

板，包括预制免拆楼承板、结构筋和/或钢筋桁

架，在上述预制免拆楼层板的上方形成的整体钢

结构内密实填充混凝土，混凝土凝固后形成混凝

土楼板结构体；在相邻的提拉锁扣槽内密实填充

混凝土凝固后形成提拉榫。本发明解决免拆模板

拼缝开裂问题，提高免拆模板牢固性、安全可靠。
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1.一种装配式防开裂免拆模板；包括模板本体，其特征在于，所述模板本体的四个边中

至少一边和/或一个角设有提拉锁扣槽；在模板本体的同一侧面所述提拉锁扣槽的下边缘

设有倾斜提拉支撑面，提拉锁扣槽形成上窄下宽结构。

2.根据权利要求1所述的装配式防开裂免拆模板，其特征在于：所述提拉锁扣槽形状为

矩形、梯形或者燕尾型。

3.根据权利要求1所述的装配式防开裂免拆模板，其特征在于：所述提拉支撑面的相对

侧所述模板本体的表面设有沟槽。

4.根据权利要求1所述的装配式防开裂免拆模板，其特征在于：所述免拆模板内预埋有

钢网。

5.一种预制免拆楼承板；免拆楼承板由数块免拆模板单元拼接而成，所述免拆模板单

元包括免拆模板和型钢构件，其特征在于：所述免拆模板采用上述权利要求1所述的免拆模

板，相邻的免拆模板的提拉锁扣槽对应设置形成灌浆通道；免拆模板的上表面铺设有型钢

构件，所述型钢构件采用不锈钢的自攻螺丝与模板本体固定连接。

6.根据权利要求5所述的预制免拆楼承板，其特征在于；所述型钢构件为C型钢构件，所

述C型钢构件沿免拆模板的横向或纵向铺设在免拆模板的上表面，所述C型钢构件通过自攻

螺丝与免拆模板固定连接。

7.根据权利要求5所述的预制免拆楼承板，其特征在于：所述型钢构件为型钢模框，型

钢模框的一侧面为基准平面；在基准平面侧，所述型钢模框通过自攻螺丝与免拆模板固定

连接。

8.根据权利要求5至7任一所述的预制免拆楼承板，其特征在于：所述型钢构件上焊接

或者绑扎有结构筋和/或钢筋桁架。

9.一种现浇筑免拆模楼板，包括预制免拆楼承板、结构筋和/或钢筋桁架，其特征在于：

所述预制免拆楼承板采用上述权利要求8所述的预制免拆楼承板，在上述预制免拆楼层板

的上方形成的整体钢结构内密实填充混凝土，混凝土凝固后形成混凝土楼板结构体；在相

邻的免拆模板灌浆通道内密实填充混凝土，凝固后形成与混凝土楼板结构体一体的提拉

榫。

10.根据权利要求9所述的现浇筑免拆模楼板，其特征在于：所述提拉锁扣槽预制有悬

吊挂件，所述悬吊挂件的上部搭接在相邻的两个免拆模板单元的型钢构件，悬吊挂件的下

部嵌装在相邻的免拆模板拼接后形成灌浆通道内。
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装配式防开裂免拆模板、楼承板及现浇筑免拆模楼板

技术领域

[0001] 本发明属于装配式建筑技术领域，尤其涉及一种装配式防开裂免拆模板、楼承板

及现浇筑免拆模楼板。

背景技术

[0002] 目前建筑物的楼面板主要有两种形式，一种是预制板，另一种是现浇混凝土楼板。

预制板楼板采用在地面预制成型、现场吊装的方式进行安装，其优点是施工进度加快、成本

低。但是现有的预制板楼板与墙体之间缺少有效的连接，遇到地震等自然灾害时，很容易松

动、脱落，造成财产损失甚至人员伤亡。另外，现有的预制板楼板组装完成之后，各楼板之间

具有一定的间隙，处理不当会产生天花板裂缝，不仅影响美观，有时还会产生漏水等现象。

[0003] 现浇混凝土楼板克服了预制板楼板的一些缺陷，能使建筑物的抗震能力大大提

高。但是现浇混凝土楼板的建造需要在现场架设支撑架、在支撑架上布设模板、在模板中布

设钢筋，然后在浇筑混凝土等一系列操作。在传统的楼板施工工程中，采用的是木模板，木

模板进行楼板施工，存在着浪费资源、拆模损耗大、楼板支护用具数量多、施工成本高等缺

陷。为了克服木模板进行楼板施工的缺陷，出现了现浇预制混凝土叠合板，但是现有的现浇

预制混凝土叠合板自重大、工厂加工速度慢、运输吊装施工复杂、楼板支护工具承重要求

高。

[0004] 随着技术的发展，现有技术公开一种预制免拆楼面叠合板；包括水泥纤维压力板，

在水泥纤维压力板上平行布置C型钢构成C型钢支撑架，所述C型钢通过钻尾自攻钉与水泥

纤维压力板固定，钢筋网片绑扎或焊接在C型钢支撑架上。

[0005] 上述的免拆楼面叠合板即可工厂化预制也可以现场安装；对比传统木模板，减少

了拆模施工；对比传统楼板底模支护，此种免拆楼板叠合板刚度大，整体性好，支护工具可

减少；对比混凝土预制叠合板，此种免拆楼板叠合板自重轻，现浇施工质量高。另外，现有技

术中公开了一种轻钢格栅混凝土叠合板，包括水泥纤维板楼板底模和轻钢格栅骨架，所述

轻钢格栅骨架是由多个沿楼板纵向延伸的钢筋桁架或轻钢龙骨构成的，每个所述钢筋桁架

或轻钢龙骨通过固定在其底部的连接板与所述水泥纤维板楼板底模固接，在所述水泥纤维

板楼板底模和所述轻钢格栅骨架上浇筑有混凝土实体，所述混凝土实体、所述水泥纤维板

楼板底模和所述轻钢格栅骨架叠合为整体，形成整体受力的叠合板。本发明采用水泥纤维

板作为浇筑混凝土的底模，观感以及与装饰和装修材料的结合性均优于镀锌钢板，便于装

饰和装修，不必拆除。同时水泥纤维板的取材容易，造价更低。

[0006] 但是在实际装配施工时，相邻的水泥纤维压力板之间的拼缝处出现开裂和脱层的

现象；根据实际分析出现开裂的原因，主要由以下几个原因造成，首先用于固定水泥纤维压

力板和C型钢支撑架的自攻螺丝预紧力不够，C型钢支撑架单向布置受力不均，导致水泥纤

维压力板翘曲变形；自动螺丝松动的原因一般在初始预紧力不够，搬运、浇筑振捣等原因；

水泥纤维压力板翘曲变形一旦发生翘曲变形势必造成拼缝处开裂，如果变形量较大，将造

成与混凝土出现脱层的现象；其次，在整个施工过程中水泥纤维压力纤维板主要的受重力
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的影响，在混凝土浇筑前水泥纤维压力板靠自攻螺丝与C型钢支撑架固定，在混凝土浇筑

后，混凝土凝固前主要承载混凝土的压力以及在浇筑混凝土中的振捣力，待混凝土凝固后

整个楼层板的受力有钢筋桁架混凝土结构体受力，其水泥纤维压力纤维板主要靠自攻螺丝

和混凝土粘接力保证其牢固性；由于存在水泥纤维压力纤维板和混凝土脱层的问题，那么

就存在整个水泥纤维压力板脱落的安全隐患；此外，现有技术中采用的自攻螺丝大都是经

过简单防锈处理，从理论上分析，楼板处于一个干燥的环境中自攻螺丝不会发生锈蚀；但实

际上自攻螺丝的存在锈蚀的现象；由于免拆模板作为与楼板结构体同寿命，那么其最主要

克服模板重力的自攻螺丝失去吊挂力时，可能就会存在水泥纤维压力纤维板大面积或者整

层脱落的风险。

[0007] 为此，本发明提供一种解决拼缝开裂，提高免拆模板牢固性、安全可靠的装配式防

开裂免拆模板、楼承板及现浇筑免拆模楼板。

发明内容

[0008] 针对现有技术存在的问题，本发明提供了一种解决拼缝开裂，提高免拆模板牢固

性、安全可靠的装配式防开裂免拆模板、楼承板及现浇筑免拆模楼板。

[0009] 本发明是这样实现的，一种装配式防开裂免拆模板；包括模板本体，其特征在于，

所述模板本体的四个边中至少一边和/或一个角设有提拉锁扣槽；在模板本体的同一侧面

所述提拉锁扣槽的下边缘设有倾斜提拉支撑面，提拉锁扣槽形成上窄下宽结构。

[0010] 所述提拉锁扣槽形状为矩形、梯形或者燕尾型。

[0011] 所述提拉支撑面的相对侧所述模板本体的表面设有沟槽。

[0012] 所述免拆模板内预埋有钢网。

[0013] 本发明公开一种预制免拆楼承板；免拆楼承板由数块免拆模板单元拼接而成，所

述免拆模板单元包括免拆模板和型钢构件，其特征在于：所述免拆模板采用上述的免拆模

板，相邻的免拆模板的提拉锁扣槽对应设置形成灌浆通道；免拆模板的上表面铺设有型钢

构件，所述型钢构件采用不锈钢的自攻螺丝与模板本体固定连接。

[0014] 所述型钢构件为C型钢构件，所述C型钢构件沿免拆模板的横向或纵向铺设在免拆

模板的上表面，所述C型钢构件通过自攻螺丝与免拆模板固定连接。

[0015] 所述型钢构件为型钢模框，型钢模框的一侧面为基准平面；在基准平面侧，所述型

钢模框通过自攻螺丝与免拆模板固定连接。

[0016] 所述型钢构件上焊接或者绑扎有结构筋和/或钢筋桁架。

[0017] 本发明公开一种现浇筑免拆模楼板，包括预制免拆楼承板、结构筋和/或钢筋桁

架，其特征在于：所述预制免拆楼承板采用上述的预制免拆楼承板，在上述预制免拆楼层板

的上方形成的整体钢结构内密实填充混凝土，混凝土凝固后形成混凝土楼板结构体；在相

邻的免拆模板灌浆通道内密实填充混凝土，凝固后形成与混凝土楼板结构体一体的提拉

榫。

[0018] 所述提拉锁扣槽预制有悬吊挂件，所述悬吊挂件的上部搭接在相邻的两个免拆模

板单元的型钢构件，悬吊挂件的下部嵌装在相邻的免拆模板拼接后形成灌浆通道内。

[0019] 本发明具有的优点和技术效果：采用上述技术方案解决免拆模板拼缝开裂，提高

免拆模板牢固性、安全可靠性；在相邻的免拆模板灌浆通道内密实填充混凝土凝固后形成
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与混凝土楼板结构体一体的提拉榫，提拉榫与楼板结构体同寿命，最主要解决了免拆模板

重力的自攻螺丝失去吊挂力时，存在水泥纤维压力纤维板大面积或者整层脱落的风险。提

拉榫在竖向实际起到了提拉免拆模板的作用，防止免拆模板脱层和掉落，在横拉起到了拉

紧两块相邻的免拆模板，防止横向变形而造成的开裂；当自攻螺丝预紧力不够或失去吊挂

力时，起到了二次防脱落的作用；同时也能保证沿水平方向免拆模板受力均匀，防止后期水

泥纤维压力板翘曲变形的问题；解决了免拆模板与混凝土出现脱层的问题。

附图说明

[0020] 图1是本发明是免拆模板结构示意图；

[0021] 图2是图1中A-A剖视图；

[0022] 图3是提拉锁扣槽为矩形结构示意图；

[0023] 图4是提拉锁扣槽为梯形结构示意图；

[0024] 图5是提拉锁扣槽为燕尾型结构示意图；

[0025] 图6是模板本体的表面设有沟槽结构示意图；

[0026] 图7是模板本体内设有钢网结构示意图；

[0027] 图8是免拆模板单元结构示意图；

[0028] 图9是由图8所示免拆模板单元拼接而成的楼承板结构示意图；

[0029] 图10a是带型钢模框的免拆模板单元结构示意图；

[0030] 图10b是带有沟槽的免拆模板单元结构示意图；

[0031] 图11是由图10b所示免拆模板单元拼接而成的楼承板结构示意图；

[0032] 图12是现浇筑免拆模楼板结构示意图；

[0033] 图13是图12中K向视图；

[0034] 图14是悬吊挂件位置结构示意图。

[0035] 图中、1、模板本体；1-1、提拉锁扣槽；1-2、倾斜提拉支撑面；1-3、沟槽；1-4、钢网；

20、免拆楼承板；21、免拆模板单元；22、型钢构件；23、灌浆通道；3、自攻螺丝；4、结构筋；5、

钢筋桁架；6、混凝土楼板结构体；7、悬吊挂件；

具体实施方式

[0036] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合实施例，对本发明

进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不用于

限定本发明。

[0037] 请参阅图1和图2，一种装配式防开裂免拆模板；包括模板本体1，所述模板本体的

四个边中至少一边和/或一个角边设有提拉锁扣槽1-1；提拉锁扣槽的位置或尺寸以及个

数，根据实际建筑需要，模板本体的规格进行设置；但提拉锁扣槽的宽度不小于所选混凝土

中石子的粒径大小；在模板本体的同一侧面所述提拉锁扣槽的下边缘设有倾斜提拉支撑面

1-2，提拉锁扣槽形成上窄下宽结构，在实际灌浆时，混凝土浆料由上部窄口流入，浆料凝固

后形成与上部混凝土一体的提拉榫。

[0038] 所述提拉锁扣槽横截面形状为矩形(如图3)、梯形(如图4)或者燕尾型(如图5)。

[0039] 所述提拉支撑面的相对侧所述模板本体的表面设有沟槽1-3，沟槽设计的目的在
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于扩大与上部混凝土层的接触面积，提高免拆模板与混凝土之间的粘结力，请参阅图6。

[0040] 所述免拆模板内预埋有钢网1-4，提高免拆模板的抗拉、抗折等力学性能强度，满

足不同建筑的需求，请参阅图7。

[0041] 上述免拆模板可以用于装配式建筑体中，本发明涉及一种利用上述的免拆模板预

制的免拆楼承板20，如图8和图9；免拆楼承板由数块免拆模板单元21拼接而成，所述免拆模

板单元包括免拆模板和型钢构件22，所述免拆模板采用上述的免拆模板，相邻的免拆模板

的提拉锁扣槽对应设置形成灌浆通道23，根据实际建筑户型图进行拼板，如果选择的是免

拆模板的规格是四周均带有提拉锁扣槽，在拼板时可以沿四周方向进行拼板，也可以选择

对称边带有提拉锁扣槽进行横向拼板的方式，拼板的方式取决于户型图和免拆模板的规

格，由于免拆模板可以产地化生产，所以免拆模板可以根据实际需要进行定制；免拆模板的

上表面铺设有型钢构件，所述型钢构件采用自攻螺丝3与模板本体固定连接，在选择材质上

本发明采用不锈钢的自攻螺丝，提高自攻螺丝的使用寿命。

[0042] 本实施例中所述型钢构件为C型钢构件，所述C型钢构件沿免拆模板的横向或纵向

铺设在免拆模板的上表面，所述C型钢构件通过自攻螺丝与免拆模板固定连接。所述C型钢

构件上焊接或者绑扎有结构筋4。

[0043] 本发明涉及一种利用上述的免拆模板预制的免拆楼承板，如图10a、图10b和图11；

免拆楼承板由数块免拆模板单元拼接而成，所述免拆模板单元包括免拆模板和型钢构件，

所述免拆模板采用上述的免拆模板，相邻的免拆模板的提拉锁扣槽对应设置形成灌浆通

道；免拆模板的上表面铺设有型钢构件，所述型钢构件采用不锈钢的自攻螺丝与模板本体

固定连接；所述型钢构件为型钢模框，型钢模框的一侧面为基准平面；在基准平面侧，所述

型钢模框通过自攻螺丝与免拆模板固定连接；所述型钢模框上焊接有钢筋桁架5，本实施例

的拼板方向为横向拼板，钢筋桁架搭接在梁上。

[0044] 本发明公开一种现浇筑免拆模楼板，请参阅图12和图13；包括预制免拆楼承板、结

构筋4和/或钢筋桁架5，所述预制免拆楼承板采用上述的预制免拆楼承板，在上述预制免拆

楼层板的上方形成的整体钢结构内密实填充混凝土，混凝土凝固后形成混凝土楼板结构体

6；在实际施工时，在免拆模板的拼缝出通过方木进行支撑，方木的宽度大于两倍提拉锁扣

槽的宽度；这样在相邻的免拆模板灌浆通道内密实填充混凝土凝固后形成与混凝土楼板结

构体一体的提拉榫6-1。

[0045] 请参阅图14，所述提拉锁扣槽预制有悬吊挂件7，所述悬吊挂件的上部搭接在相邻

的两个免拆模板单元的型钢构件，悬吊挂件的下部嵌装在相邻的免拆模板拼接后形成灌浆

通道内，所述悬吊挂件采用不锈钢挂件，请参阅图13。

[0046] 采用上述技术方案解决免拆模板拼缝开裂，提高免拆模板牢固性、安全可靠性；在

相邻的免拆模板灌浆通道内密实填充混凝土凝固后形成与混凝土楼板结构体一体的提拉

榫，提拉榫与楼板结构体同寿命，最主要解决了免拆模板重力的自攻螺丝失去吊挂力时，存

在水泥纤维压力纤维板大面积或者整层脱落的风险。提拉榫在竖向实际起到了提拉免拆模

板的作用，防止免拆模板脱层和掉落，在横拉起到了拉紧两块相邻的免拆模板，防止横向变

形而造成的开裂；当自攻螺丝预紧力不够或失去吊挂力时，起到了二次防脱落的作用；同时

也能保证沿水平方向免拆模板受力均匀，防止后期水泥纤维压力板翘曲变形的问题；解决

了免拆模板与混凝土出现脱层的问题。
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[0047] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已，并不用以限制本发明，凡在本发明的精

神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，例如尺寸、槽口形成、拼板的方式等，均

应包含在本发明的保护范围之内。
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图10a
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