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(57)  Die vorliegende Erfindung betrifft eine Verlan-
gerung des Kopfhaares und die dafiir bestimmte Befe-
stigungsmethode, die dazu dient, eine unsichtbare Be-
festigung des Haarteils an das Kopfhaar des Nutzers vor-
zunehmen und das entsprechendem Haarteil zu entfer-
nen sowie wiederverwenden zu kénnen. Der Nachteil der
bekannten Verfahren besteht darin, dass die Haarver-
langerungen entweder nicht dauerhaft haften oder nicht
wiederverwendet werden kdnnen. Auch ist die Anwen-
dung schwierig und mit sichtbaren Stellen verbunden.
Dies beseitigt die Erfindung durch eine Biindelung der
Haarstréahne durch Polyurethan und einen Cyanoacrylat
enthaltenden Klebstoff, mit dem die Haarstréhne an das
Echthaar angeklebt wird.
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Beschreibung
Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Haarverlangerung
und ein Befestigungsverfahren zum Verlangern von Haa-
ren. Beides dient dazu, eine unsichtbare Befestigung ei-
nes Haarteils, insbesondere an dem Kopfhaar der Per-
son zu erreichen. Insbesondere betrifft die Erfindung die
Anbringung derartiger Haarverlangerungen im profes-
sionellen Friseurbereich.

Stand der Technik

[0002] Derzeit ist es allgemein bekannt, zur Haarver-
langerung Uberwiegend Haarstrdhnen, Echthaar oder
Kunsthaar zu verwenden. Dies wird an dem Kopfhaar
der Person befestigt, damit um deren Eigenhaar langer
oder fllliger erscheint. In diesem Zusammenhang sind
unterschiedliche Haarverldangerungen und Befesti-
gungsverfahren bekannt.

[0003] Bei Haarverlangerungen kénnen die Haar-
stradhnen durch Hitze mit dem Eigenhaar verbunden wer-
den. Hierbei werden die einzuarbeitenden einzelnen
Haare anihren Spitzen durch Keratin, thermoplastischen
Kunstharz oder einen anderen hitzereaktiven Stoff zu je-
weils einer Haarstréahne verbunden. Diese Stréhnen wer-
den dann mittels einer Warmezange oder Klammer, die
gleichzeitig Druck und Hitze abgeben kann, am Eigen-
haar fixiert.

[0004] Eine solche Haarverlangerung und das zuge-
horige Befestigungsverfahren zusammen mit den not-
wendigen Werkzeugen sind in der EP 98 830 205 A1
beschrieben. Dieses Verfahren beinhaltet das Auftragen
einer bestimmten Menge eines flissigen, thermoplasti-
schen Harzes auf die Spitzen eines Haarblindels. Wenn
die Haarspitzen mit dem Harz in Berihrung kommen,
werden diese zwischen einer konkaven Oberflache und
einer entsprechenden konvexen Oberflache zusammen-
gedruckt und anschlieRend wieder entformt, so dass sie
nachfolgend ein Fingernagel-dhnliches, konkaves Tra-
gerelement bilden. Dieser konkave Bereich erstarrt, so-
bald das Kunstharz erkaltet.

[0005] In der internationalen Patentanmeldung
PCT/IB2003/000165 wird eine Befestigungsmethode
von Haarverlangerungen beschrieben, die mit einer Zan-
ge durchgeflhrt wird. Diese verfugt einerseits Uber we-
nigstens eine feste Backe und andererseits Uber ein be-
wegliches Element, das dazu dient, Druck auf das feste
Element auszutiben. Das bewegliche Element wird mit
einer Pneumatikvorrichtung gesteuert, so dass durch ei-
ne hinreichende Druckerzeugung das feste Backenele-
ment die Halterungen der Haarverlangerungsstrahnen
in das Eigenhaar einpresst.

[0006] Es sind mechanische Haarverlangerungsme-
thoden bekannt, bei denen mittels mechanischer Halte-
elemente Strahnen an das Eigenhaar befestigt werden.
Dazu eignen sich zum Beispiel Ringe, Clips, Faden,
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Klammern, Thermo-Schrumpfschlauche oder &hnliche
Befestigungselemente. Die ES 2237331 A1 beschreibt
ein solches mechanisches Verfahren, sowie die zur Be-
festigung der Haarverlangerungen notwendigen Hilfs-
mittel. Das betreffende Set beinhaltet ein Element, durch
das die Eigenhaarstrahne gezogen wird, auf welcher die
Haarverlangerungsstrahne angebracht werden soll.
Weiter enthalt das Set ringférmige Elemente zur Befe-
stigung nach Art von Unterlegscheiben. Diese sind sehr
biegsam und haltbar. Schlieflich umfasst das Haarver-
langerungsset ein zangenartiges, druckerzeugendes
Werkzeug, sowie Verlangerungshaarstréhnen.

[0007] Die Technik zur Befestigung der Haarverlange-
rung funktioniert wie folgt: Zunachst wird der Bereich in
dem die Haarverlangerung angebracht werden soll, frei-
gelegt und eventuelle Riickstande entfernt. Sodann wird
die Eigenhaarstrahne, auf der die Haarverlangerung an-
gebrachtwerden soll, ausgesucht. Diese wird dann durch
den Ring geschoben, sodass das scheibenartige Ele-
ment kurz Uber den Haarwurzeln liegt. Die Zange wird in
gedffnetem Zustand mit einer Backe unter die ausge-
suchte Eigenhaarstrahne geschoben und zwar so, dass
der Druckpunkt unter dem durch die Strahne gezogenen
Ring liegt. Daraufhin wird die Haarverlangerungsstrahne
durch den Ring eingefiihrt. Mit dem anderen Ende der
Zange wird nun auf den Ring gedriickt, durch welchen
sowohl die Echthaarstrédhne als auch die Fremdhaar-
strahne eingeflihrt worden sind, und die Unterbeleg-
scheibe mitsamt Haarverlangerung so an der Eigenhaar-
strahne befestigt. Falls ein Teil der Haarverlangerungs-
strdhne des zusammengedrickten Ringes Gberhdngen
sollte, ist der Teil abzuschneiden.

[0008] DieES 1048116 U beschreibt eine Haarverlan-
gerung, die durch eine Webband hergestellt wird. Dabei
handelt es sich um ein ovales Band mit einem gewebten
Rand, auf den Haare aus Echthaar aufgenaht sind. Der
Saum des Bandes besteht aus einer verschlossenen
Kontur, die zwei sich gegentiberliegende Teile abgrenzt.
Auf eines der Teile ist durch Einweben ein Haar-Clip be-
festigt, iber den dann die Haarverlangerungsstrahne be-
festigt wird.

[0009] DieES 1056533 U beschreibt eine Haarverlan-
gerung, die in Form eines Haarbiindels, oder eines
Haarzopfes ausgebildet ist, an dessen einem Ende ein
Befestigungselement vorgesehen ist, durch das das
Haarteil an dem Eigenhaar des Benutzers befestigt wird.
Das in dem Gebrauchsmuster beschriebene Verfahren
zeichnet sich dadurch aus, dass ein weiteres Haarbundel
hinzugefiigt werden kann, das an demjenigen Ende her-
ausragt, an dem das Befestigungselement integriert ist.
Dieses zuséatzliche Haarteil kann Giber das Eigenhaar ein-
geknotet werden, im Idealfall iber dem oberen Teil der
Haarverlangerung.

[0010] Die ES 1064500 U beschreibt eine Haarverlan-
gerung mittels einer Methode, die sich dadurch auszeich-
net, dass ein Teil auf dem Haare eingewebt sind, in dem
Echthaar befestigt wird. Dies geschieht mittels einer Rei-
he von kleinen hohlen Zylinderchen, die auf der Innen-
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seite einer Befestigungszone angebracht sind und in wel-
che das Haar dann eingebunden wird. Gleichzeitig be-
finden sich in diesen Zylinderchen abnehmbare Elemen-
te zur Einfadelung.

[0011] SchlieBlichfindetsichinderES 1065775 U eine
Beschreibung Uber eine mechanische Haarverlange-
rungsmethode mittels Ringen zur Befestigung. Dabei
wird sowohl eine Echthaarstréhne als auch eine Haar-
verlangerungsstréahne durch diesen Ring gezogen und
sodann der Ring mittels einer Zange zusammenge-
driickt, so dass er umknickt. Dadurch vereinen sich Echt-
und Fremdhaarstrahne. Die Methode weist als Beson-
derheit auf, dass der Ring mittels Innenoberflache das
Haar zusammenhalt sobald er zerdriickt wird.

[0012] Es gibt auch Haarverlangerungstechniken, bei
denen die Haare zwar auf mechanische Weise befestigt
werden, dies jedoch mittels Hitzeeinwirkung. Ein Beispiel
fur diese Art der Haarverlangerung findet sich in der in-
ternationalen Patentanmeldung PCT/ES 1996/00189.
Dort wird eine Technik beschrieben, bei welcher die
Haarverlangerungsstrahne mit einer Strahne des Eigen-
haares verknotet wird. Der Knoten wird durch ein Rohr
geschutzt, welcher die Eigenschaft besitzt sich bei Hit-
zeeinwirkung zusammenzuziehen. Das Réhrchen wird
mittels eines eigens daflir entwickelten Apparates ange-
bracht.

[0013] SchlieRlich sind auch selbstklebende Verfah-
ren der Haarverlangerung bekannt, bei denen doppel-
seitige Klebebander zur Befestigung verwendet werden.
Auf der einen Seite werden die Haarverlangerungen an-
gebracht, wahrend auf der anderen Seite die Klebefolie
an dem Echthaar befestigt wird. Die ES 232642 und die
EP 175 960 beschreiben in diese abnehmbaren und wie-
derverwendbaren Verldngerungen von Haaren und
Strahnen zum Selbstanbringen ohne chemische Sub-
stanzen. Diese Art der Haarverlangerung enthalt eine
Haftmittel aus Polyurethan, eine Reihe von Haaren zum
Anbringen auf der linken Seite und eine Reihe von Haa-
ren zur Befestigung auf der rechten Seite des Hinterkop-
fes. Zudem enthélt das Set Ersatzhaare zum Selberma-
chen sowie ein rechteckiges doppelseitiges selbstkle-
bendes Band, das durchsichtig ist. Auf der einen Seite
ist dieses vollstandig mit Polyurethan bedeckt. Uber die-
se Seite ist eine Schutzfolie angebracht.

[0014] Ein Nachteil der oben erwadhnten Verfahren be-
steht darin, dass beim Anbringen von Haarverlangerun-
gen mittels Warmeeinwirkung die Verwendung einer
Zange oder einer Klemmbacke Notwendig ist. Denn nur
durch die Zuhilfenahme solcher Werkzeuge wird genu-
gend Druck und Warme bereit gestellt, damit das wér-
meempfindliche Produkt zum Schmelzen gebracht und
somit die Befestigung der Haarverlangerung an das Ei-
genhaar erreicht wird. Der Gebrauch der Warmezangen
ist allerdings mit zusétzlichen Kosten verbunden und er-
fordert eine entsprechende Erfahrung und Fachkenntnis
auf Seiten desjenigen, der die Befestigung der Haarver-
langerungen durchfiihrt, da er gleichzeitig das Echthaar
bearbeiten, die Haarverlangerung anbringen und die Ge-
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rate bedienen kénnen muss. Die Haarverlangerung mit-
tels Warme erfordert daher Erfahrung und Kenntnis, um
die Produkte mit der Warmezange gerade so lange zu
bearbeiten, bis der Schmelzpunkt erreicht ist, ohne dass
dabei das Eigenhaar oder die Haarverlangerung ver-
sengt wirde.

[0015] Ein weiterer Nachteil der Warmetechnik ist,
dass bereits durch bloRes Hinsehen die Stelle ausge-
macht werden kann, an denen das Eigenhaar mit der
Haarverldngerung verbunden worden ist, namlich dort
wo das Kopfhaar in dem eingeschweil3ten Material
steckt.

[0016] Die Anbringung von Haarverlangerungen mit-
tels mechanischer Befestigungen wiederum erweist sich
als vergleichsweise langsam und aufwendig und birgt
zudem den Nachteil, dass die Ringe, Metallhilsen, Clips
oder andere Befestigungselemente ebenfalls sichtbar
sind und beim Liegen oder Tragen von Kopfbedeckun-
gen unangenehm driicken.

[0017] Thermische Haarverlangerungsmethoden er-
weisen sich dagegen als einfacher in der Anwendung.
Allerdings ist die Verbindung von Eigenhaar und Fremd-
haarstrahne wesentlich empfindlicher. Dies flihrt zu einer
kirzeren Haltbarkeitsdauer der Haarverlangerungen.
Folglich muss sie im Vergleich zu den anderen Verfahren
in kirzerer Zeit entfernt und erneuert werden. Zudem ist
auch hier die Bonding-Stelle teilweise zu sehen und da-
mit auch zu sehen, dass die jeweilige Person Haarver-
langerungen tragt.

[0018] SchlieRlich haben die bekannten Verfahrenden
Nachteil, dass die Verbindung entweder nicht fest und
dauerhaft genugist oder dass die eingeklebten Strahnen
nicht mehr aus dem Haar geldst werden kénnen, ob ab-
geschnitten zu werden. Da die Strahnen jedoch an Echt-
haar befestigt werden, wachsen sie mit der Zeit aus dem
unsichtbaren Bereich heraus und missen erneut befe-
stigt werden, wobei die urspriingliche Verbindung in der
Regel nicht mehr verwendet werden kann, so dass ent-
weder die Strahne nicht mehr benutzt werden kann oder
gekurzt werden musste, was aber meist nicht gewlinscht
ist.

Kurzbeschreibung der Erfindung

[0019] Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Verfah-
ren zur Haarverlangerung zu schaffen, das einerseits das
Befestigen der Haarverlangerungen an das Echthaar
vereinfacht und andererseits eine mdglichst unauffallige
Verbindung schafft. Eine weitere Aufgabe der Erfindung
besteht darin, eine wiederlésbare, aber fir die Tragedau-
er bis zum Herauswachsen der Verbindungsstelle aus
dem Echthaarbereich feste Verbindung mit dem Echt-
haar zu schaffen.

[0020] Diese Aufgabe wird nach der Erfindung durch
Haarverldngerungen nach Anspruch 1 und ein Verfahren
nach Anspruch 5 sowie ein Haarverlangerungsset nach
Anspruch 6 geldst.

[0021] Die Erfindung betrifft allgemein Haarverlange-
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rungen unter denen gegenstandlich eine Vielzahl von
Haaren zu verstehen ist, die an einem Ende geblndelt
sind. Dieses Ende wird an dem Eigenhaar des Benutzers
befestigt. Das gebiindelte Ende der Haarverlangerungs-
strahne bildet ein biegsames, insbesondere aus Kunst-
stoff bestehendes Tragerelement, durch welches die ein-
zelnen Fremdhaare vereint sind. Die einzelnen Fremd-
haare werden durch ein permanent haftendes Klebemit-
tel an zumindest einer Seite des Tragerelements ange-
bracht. Vorzugsweise weist dabei die Haarverlange-
rungsstrahne an dem geblindelten Ende eine abgeflach-
te Oberflachenform auf.

[0022] Ineiner bevorzugten Ausgestaltung enthalt der
permanent haftende Klebstoff ein Polyurethan auf, vor-
zugsweise ein elastomeres Polyurethan. Weiterhin be-
vorzugt umfasst das Klebemittel Polyurethan auf Basis
eines biogenen Polyol, bevorzugt auf der Basis von
Pflanzendl, beispielsweise Rizinusdl, Rapsél, Sojadl,
Sonnenblumendl und/oder Lingin.

[0023] In einer weiteren Ausgestaltung enthalt das
Tragerelement ein Polyurethan bzw. besteht hieraus,
vorzugsweise ein elastomeres Polyurethan. Weiterhin
bevorzugt umfasst das Klebemittel Polyurethan auf Ba-
sis eines biogenen Polyol, bevorzugt auf der Basis von
Pflanzendl, beispielsweise Rizinusol, Rapsol, Sojadl,
Sonnenblumendl und/oder Lingin.

[0024] Das Tragerelement kann rechteckig, rund oder
oval ausgestaltet sein. In einer weiteren Ausgestaltung
weist das Tragerelement den oben genannten Klebstoff
beidseitig auf. Vorzugsweise weist weiterhin die Haar-
verlangerung beidseitig Haare auf.

[0025] Ineinerweiteren Ausgestaltungistvorgesehen,
dass das Tragerelement dinner ist als die Klebstoff-
schicht, die einseitig oder beidseitig auf das Tragerele-
ment aufgetragen ist. In einer weiteren Ausgestaltung ist
das Material des Tragerelements gleich dem Material
desKlebers, so dass vorzugsweise nach dem Befestigen
der Haare am Tragerelement das Tragerelement und der
Kleber nicht mehr unterscheidbar sind, besonders be-
vorzugt materialverbunden sind. Weiterhin ist bevorzugt,
dass das Tragerelement aus dem Material des Klebstoffs
besteht und sich insbesondere mit diesem dauerhaft ver-
bindet oder vermischt.

[0026] In einer weiteren Ausflihrungsform ist vorgese-
hen, dass die Haarverlangerung ausschlief3lich aus den
Haaren, dem Tragerelement und dem Kleber besteht.
[0027] Im Gegensatz zu den oben genannten Haar-
verlangerungsmethoden istes bei dem vorgeschlagenen
Verfahren nicht notwendig, an die Stelle, wo die einzel-
nen Fremdhaare miteinander verbunden sind, ein weite-
res klebendes, durch Hitzeeinwirkung klebendes oder
mechanisches Element anzubringen, an dem die Strah-
ne dann an das Echthaar angebracht wird und dessen
Vorhandensein spater, nach Entfernen der Haarverlan-
gerungsstrahne, ihre Wiederverwendung verhindert.
[0028] Wie bereits ausgefihrt, stellt das einzige Hal-
teelement der erfindungsgegenstandlichen Haarverlan-
gerungsstrahne das flexible Tragerelement dar, auf des-
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sen Oberflache die Fremdhaare haften.

[0029] Dieses flexible Tragerelement, das die einzel-
nen Fremdhaare zu einer Stréahne biindelt und gleichzei-
tig das Element darstellt, an welchem die Haarverlange-
rung schlielich an das Echthaar befestigt wird, kann in
seiner Lange variiert werden beziehungsweise mehr
oder weniger gekirzt werden und zwar je nachdem, wie
dick beziehungsweise breit die Fremdhaarstradhne aus-
fallen soll. Ebenso kdnnen die Langsseiten des Recht-
ecks der Tragerelementform an die individuellen Bedirf-
nisse angepasst werden, indem die Langsseiten verlan-
gert werden, um auf der Innenseite des Tragerelements
mehr Haare nebeneinander aufkleben zu kdnnen.
[0030] Eine der Ausfiihrungsformen der vorgeschla-
genen Erfindung besteht darin, dass an das biegsame
Tragerelement in Form von verlangerten Breitseiten
bandférmig verstarkte Faden angebrachtwerden, die da-
zu dienen, das Tragerelement vorzugsweise in Langs-
richtung weiter auszudehnen.

[0031] Die Faden wirken insbesondere als Armierung,
so dass das langgestreckte Tragerelement, auf dem die
Haare befestigt sind, nicht rei3t. Weiterhin ist in einer
Ausgestaltung vorgesehen, dass die Faden sich Uber
das Tragerelement hinaus erstrecken und beispielswei-
se mit einer weiteren Haarverlangerung kombinierbar
beziehungsweise verbindbar ist.

[0032] Wie erwahnt, ist auch das Verfahren zur Befe-
stigung der Haarverlangerung an das Eigenhaar Gegen-
stand dieser Erfindung. Die Befestigung wird folgender-
malen durchgefihrt:

[0033] Ein Teil der Haare oder eine Strahne des Haar-
verlangerungstragers wird ausgesondert und zwar der-
art, dass die ausgewahlte Innenseite des Kopfhaares of-
fengelegt wird. Auf die Stelle des Tragerelements an der
die Fremdhaare angebracht sind - dem Halteelement -
wird ein Klebstoff auf Grundlage von Cyanoacrylat (Al-
kylcyanacrylat) aufgetragen. Sodann wird die mit Kleber
bedeckte Flache gegen die Innenseite der ausgewahlten
Haarpartie oder Haarstrahne des Kopfhaares gedruickt,
um die Haarverlangerungen mittels der Wirkung des
Klebstoffes an das Eigenhaar zu befestigen. Der Kleb-
stoff hat aufgrund seiner Fahigkeit zur anionischen Po-
lymerisation die Eigenschaft, schon beigeringer Konzen-
tration von Hydroxid-lonen zu polymerisieren, die in der
Regel schon in der Luftfeuchte gegeben ist. Daher ist er
leicht verarbeitbar, solange er vor dem Auftrag von Luft-
feuchtigkeit ferngehalten wird.

[0034] Dieses Befestigungsverfahren weist mehrere
bedeutende Vorteile gegeniliber der gegenwartig tbli-
chen Haarverlangerungsmethoden auf.

[0035] Zuerst funktioniert die Befestigung der Fremd-
haare an das Eigenhaar ohne die Zuhilfenahme von
Werkzeugen. Des Weiteren kdénnen die Haarverlange-
rungen dann abgenommen werden, wenn der Trager
dies winscht. Und zwar mittels eines Lésungsmittels,
das dafiir geeignet ist, das Klebemittel zu entfernen. Vor-
zugsweise wird zur Lésung des Klebstoffes auf Grund-
lage von Cyanoacrylat (Alkylcyanacrylat) ein Lésungs-



7 EP 2 505 093 A1 8

mittel verwendet, dass Aceton und/oder Butanon, vor-
zugsweise 2-Butanon umfasst. Weiterhin bevorzugt ist
das Losungsmittel derart gewahlt, dass dieses den Kle-
ber nicht 16st, der das Fremdhaar am Tragerelement be-
festigt, besonders bevorzugt ist das Lésungsmittel derart
gewahlt, dass dieses Polyurethan nicht |6st. Diese Me-
thode ist sehr schonend und erlaubt darum auch ohne
weiteres die Wiederverwendung der Haarverlangerun-
gen, da der Kleber auf Grundlage von Cyanoacrylat voll-
sténdig von der Haarverlangerung beziehungsweise von
dem Halteelement l6sbar ist.

[0036] Ein weiterer Vorteil des erfindungsgegenstand-
lichen Befestigungsverfahrens ist, dass die Befestigung
der Fremdhaare an die Eigenhaare keine weiteren Ver-
bindungselemente braucht, sondern die Haarverlange-
rungen direkt mit dem Eigenhaar verbunden werden und
zwar auf der Innenseite der Eigenhaare, das heil’t der
Seite der Eigenhaare, die der Kopfhaut zugewandt sind,
wenn sie schwerkraftbedingt nach unten hangen. Da-
durch wird die Stelle der Befestigung der Haarverlange-
rung durch das Eigenhaar selbst verborgen.

[0037] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus den Unteranspriichen und aus der
nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausfiihrungs-
beispiele anhand der Zeichnungen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungsfiguren

[0038] In den Zeichnungen zeigt:

[0039] Fig. 1 eine erfindungsgemale Haarverlange-
rung in Form einer Einzelstrahne aus frontaler Perspek-
tive,

[0040] Fig.2die Haarverlangerung aus Figur 1in einer
Seitenansicht,
[0041] Fig. 3die Haarverlangerung aus Figur 1in einer

weiteren Seitenansicht,

[0042] Fig. 4 eine Variante der Durchfiihrung der ge-
genstandlichen Erfindung dar, in welcher das bandférmig
verlangerte flexible Tragerelement Uber verstarkende
Faden verfugt und auf der gesamten Breite des Trage-
relements Haare aufgeklebt sind und

[0043] Fig. 5-7 schematisch die einzelnen Schritte der
erfindungsgemafien Befestigungsmethode der Haarver-
langerungen.

Beschreibung der Ausfiihrungsarten

[0044] Inden Figuren 1 und 4 ist die erfindungsgema-
Re Haarverlangerung 1 dargestellt. Die Haarverlange-
rung 1 weist ein biegsames Tragerelement 11 aus Kunst-
stoff auf, das als Trager der Haarverlangerungsstrahne
1 dient und auf dem die dafirr vorgesehenen Haarspitzen
12 der Haarverlangerung 1 angebracht werden. Hierzu
werden diese Haarspitzen 12 auf eine der Seiten des
biegsamen Tragerelements 11 gelegt und mittels eines
- nicht dargestellten - dauerhaften Klebstoffes an dem
biegsamen Tragerelement 11 befestigt. Durch diese Art
der Verbindung von Haarverlangerungsstrahne 1 und
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biegsamen Tragerelement 11 erhalt die Haarverlange-
rungsstrahne 1 am Verbindungspunkt eine abgeflachte
Form.

[0045] Auf derin den Figuren 1 bis 3 beispielhaft dar-
gestellten Ausgestaltung hat das biegsame Tragerele-
ment 11 ein kleines Format, da hier nur eine einzelne
Haarstrahne 12 befestigt wird.

[0046] Bei dem in Figur 4 gezeigten Ausfiihrungsbei-
spiel der Erfindung weist das biegsame Tragerelement
11 dagegen eine langliche Form auf. Dies kann zum Bei-
spiel die Form eines durchgangigen Bandes sein,andem
der Lange nach eine von neben einander und/oder iber-
einander angeordneten Strdhnen 12 gebildete Haar-
schicht befestigt ist.

[0047] Bei diesem Ausflihrungsbeispiel ist das bieg-
same Tragerelement 11 faserverstarkt und insbesonde-
re in Langsrichtung von Verstarkungsfasern 13 durchzo-
gen. Diese Verstarkungsfasern 13 beeintrachtigen die
Flexibilitdt des Tragerelements 11 nicht, sind aber wegen
der grofkeren Lange des Tragerelements hilfreich, um
dem verlangerten Tragerelement 11 die notwendige Sta-
bilitdt zu verleihen und so die Breite vergréRern zu kén-
nen.

[0048] Das Verfahren zur Befestigung der vorherge-
hend beschriebenen Haarverlangerungen in dem Haar
2 einer Person wird nachfolgend anhand der schemati-
schen Darstellungen der Figuren 5,6 und 7 verdeutlicht.
[0049] Beidem Verfahren wird eine Strahne oder eine
Haarreihe 21 des Haares 2 der Person 21 ausgesondert,
wobei die innere Oberflache 22 der Strahne oder Haar-
reihe 21 freigelegt wird. Dann wird ein fiir das Kleben
von Haaren geeigneter Klebstoff 3 auf Grundlage von
Cyanacrylataufden Bereich der Haarverlangerung 1 auf-
getragen, der mit dem haltgebenden biegsamen Trage-
relement 11 verbunden ist. Die mit Klebstoff bedeckte
Flache der Haarverlangerung 1 wird dann gegen die in-
nere Oberflache 22 der separierten Haarstrahne oder
Haarreihe 21 des Haares 2 der Person gedriickt. Die
Befestigung der Haarverldngerung 1 mit dem Haar 2 der
Person wird dann durch die Wirkung des Klebstoffes 3
erzielt.

[0050] Aus Figur 6 ist erkennbar, dass nach dem An-
bringen der Haarverlangerungen 1 die Stelle, an der die
Haarverldngerung 1 mit dem Haar 2 der Person verbun-
den wurde, durch das dariiber hangende Eigenhaar 2
der Person verborgen werden kann.

Patentanspriiche

1. Haarverlangerung (1) zur Verldngerung von Echt-
haar einer Person in Form einer Vielzahl einzelner
Fremdhaare (12) die an einem ihrer Enden gebin-
delt sind, wobei an dem gebuindelten Ende der Haar-
verlangerung (1) die Haarverlangerung (1) an das
Kopfhaar eines Anwenders anbringbar ist, dadurch
gekennzeichnet, dass die einzelnen Fremdhaare
(12) durch ein biegsames Plattchen (11) aus Kunst-
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stoff geblindelt und hierdurch gehalten sind, wobei
die Fremdhaare (12) der Haarverlangerung (1) auf
zumindest einer Seite des biegsamen Plattchens
(11) mittels eines permanent haftenden Klebstoffes
befestigt sind und wobei an der Verbindungsstelle
des biegsamen Plattchens (11) und der Fremdhaare
(12) die Haarverlangerung (1) eine flache Oberfla-
chenform aufweist.

Haarverlangerung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das die die Haarverlangerung
(1) zusammenhaltende, biegsame Plattchen (11) als
rechteckiger durchgehender Streifen ausgestaltet
ist.

Haarverlangerung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das als durchgehender Strei-
fen ausgebildete, biegsame Plattchen (11) langlich
mit einer Schmalseite und einer Léngsseite ausge-
bildet ist und an seiner Langsseite Gber zur Verstei-
fung dienende Faden (13) verfligt.

Haarverlangerung nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Plattchen (11) und/oder der permanent haftenden
Klebstoff Polyurethan aufweist.

Verfahren zur Verldngerung von Echthaar durch An-
bringen einer Haarverldngerung, insbesondere
nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Strdhne (21)
oder ein Teil des Haares (2) einer Person separiert
wird, die Innenflache (22) der separierten Haare oder
Strahne (21) nach aufen gekehrt offengelegt wird,
ein zur Anwendung fir Haare geeigneter Klebstoff
(3) auf Grundlage von Cyanoacrylat auf die Stelle
der Haarverlangerung (1) aufgetragen, die das bieg-
same, zum Zusammenhalt der einzelnen Fremdhaa-
re bestimmten Plattchen (11) aufweist, die beklebte
Flache der Haarverlangerungsstrahne (1) gegen die
Innenflache (22) der Strahne (21) oder der Haare
des Benutzers zur Befestigung der Haarverlange-
rung (1) durch die Wirkung des Klebstoffs (3) ge-
drickt wird.

Haarverlangerungsset zur Durchfiihrung des Ver-
fahren zum Verldngern von Haaren nach Anspruch
5, dadurch gekennzeichnet, dass es zumindest
eine Haarverlangerung (1) nach einem der Anspri-
che 1 bis 4 und einem Klebstoff (3) auf Grundlage
von Cyanoacrylat umfasst.

Haarverlangerungsset nach dem vorhergehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass es Ace-
ton und/oder Butanon aufweisendes L&sungsmittel
umfasst.
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