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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah- 110
ren zur Ummantelung von Leadframes einer elektronischen - ~
Komponente, umfassend die Schritte:
- Bereitstellen eines Leadframes aus einem elektrisch leitfa- ~ ~\
higen Material (100), 120
- Umspritzen des Leadframes mit einer nicht leitfahigen ers-
ten Spritzgusskomponente (110), wodurch ein Vorumspritz- - <
ling bereitgestellt wird;
- Aktivieren der Oberflache des Vorumspritzlings mit Plasma y
o [ 130 ]
- Umspritzen des Vorumspritzlings mit einer zweiten Spritz-

gusskomponente (130), also einer Hauptumspritzung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Leadframe ei-
ner elektronischen Komponente sowie ein Verfah-
ren zur Ummantelung eines Leadframes einer elek-
tronischen Komponente, wobei der Leadframe eine
zweischichtige Ummantelung umfasst und die zwei-
schichtige Ummantelung eine erhéhte Haftkraft zwi-
schen den beiden Schichten der Ummantelung auf-
weist.

[0002] Elektronische Komponenten fir integrierte
mechatronische Steuerungen, insbesondere Steuer-
gerate, die in einem Getriebe oder Motorraum ei-
nes Kraftfahrzeugs verbaut werden, weisen eine Viel-
zahl elektronischer Bauteile auf, welche aulRerhalb
eines Gehauses angeordnet sind. Diese Bauteile
bilden eine externe Peripherie der elektronischen
Komponente und umfassen beispielsweise Senso-
ren, Fahrzeugstecker oder dergleichen. Zur elektro-
nischen Kontaktierung der externen Peripherie mit ei-
nem elektronischen Modul im Inneren des Gehauses
kommen in der Regel Leadframes zum Einsatz.

[0003] Die externe Peripherie und das elektrische
Modul sind im Getriebe oder Motorraum eines Kraft-
fahrzeugs angeordnet. Im Getriebe und/oder Motor-
raum sind in der Regel Schmierstoffe, wie vorzugs-
weise Getriebe- oder Motordl, angeordnet. Zudem
kénnen in dem Getriebe metallische Spane und/oder
Getriebeabrieb vorhanden sein. Aufgrund der Anord-
nung der externen Peripherie und dem elektrischen
Modul im Getriebe oder Motorraum eines Kraftfahr-
zeugs, werden erhdhte Anforderungen an die Dich-
tigkeit der Leadframes gestellt, um eine Korrosion der
Leadframes und/oder eine Beschadigung der Lead-
frames zu vermeiden.

[0004] Um dieser erhdhten Dichtigkeit gerecht zu
werden, weisen die Leadframes in der Regel eine
zweischichtige Ummantelung auf. Demnach ist vor-
gesehen, dass ein Leadframe in der Regel mit ei-
nem Thermoplast umspritzt wird, und somit ein Vor-
umspritzling ausgebildet wird. AnschlieBend wird an
diesen Vorumspritzling in einem zweiten Spritzvor-
gang eine Hauptumspritzung aufgetragen. Problema-
tisch bei der zweischichtigen Ummantelung der Lead-
frames ist, dass diese zu einer Spaltbildung zwischen
dem Vorumspritzling und der Hauptumspritzung nei-
gen kdnnen. In diesen Spalt kann Getriebedl eindrin-
gen und zu einem elektrischen Ausfall der elektroni-
schen Komponente flihren.

[0005] Es ist die Aufgabe der Erfindung ein Verfah-
ren zur Ummantelung von Leadframes einer elektro-
nischen Komponente bereitzustellen, mit dem eine
Spaltbildung zwischen den Schichten der Ummante-
lung des Leadframes reduziert werden kann, sowie
einen entsprechenden Leadframe flr eine elektroni-
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sche Komponente anzugeben, der eine erhéhte Dich-
tigkeit aufweist.

[0006] Die Aufgabe hinsichtlich des Verfahrens wird
durch den Gegenstand des Patentanspruchs 1 ge-
I6st. Die Aufgabe bezlglich des Leadframes wird
durch den Gegenstand des Patentanspruchs 8 ge-
|6st. Bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung sind
in den Unteranspriichen, der Beschreibung und den
Zeichnungen angegeben, wobei jedes Merkmal so-
wohl einzeln als auch in Kombination einen Aspekt
der Erfindung darstellen kann. Dabei ist es vorgese-
hen, das Merkmale des Verfahrens mit den Merkma-
len des Leadframes oder Merkmale des Leadframes
mit den Merkmalen des Verfahrens sowohl einzeln
als auch in Kombination miteinander kombiniert wer-
den kénnen.

[0007] Erfindungsgemal ist ein Verfahren zur Um-
mantelung von Leadframes einer elektronischen
Komponente vorgesehen, umfassend die Schritte:

- Bereitstellen eines Leadframes aus einem
elektrisch leitfahigen Material;

- Umspritzen des Leadframes mit einer nicht leit-
fahigen ersten Spritzgusskomponente, wodurch
ein Vorumspritzling bereitgestellt wird;

- Aktivieren der Oberflache des Vorumspritzlings
mittels Plasma;

Umspritzen des Vorumspritzlings mit ei-
ner zweiten Spritzgusskomponente, also einer
Hauptumspritzung.

[0008] Mit anderen Worten ist es ein wesentlicher
Aspekt der Erfindung, dass zwischen den beiden
bekannten Verfahrensschritten zur Ummantelung ei-
nes Leadframes, ndmlich dem Umspritzen des Lead-
frames mit einer nicht leitfahigen ersten Spritzguss-
komponente und dem Umspritzen des Vorumspritz-
lings mit einer zweiten Spritzgusskomponente, der
Verfahrensschritt eingefugt ist, dass die Oberflache
des Vorumspritzlings mittels Plasma aktiviert wird.

[0009] Ein Plasmaiist ein reaktives Gas, welches aus
freien energiereichen Elektroden, lonen und Neutral-
teilchen besteht. Durch Anregung der Atome und Mo-
lekile im Plasma entsteht Strahlung in einem Bereich
von Infrarot bis UV. Durch die Plasmaaktivierung wer-
den die chemischen Bindungen an der Oberflache
der ersten Spritzgusskomponente aufgebrochen und
Radikalstellen kénnen sich auf der Oberflache aus-
bilden. Die Ursache fur die Ausbildung der Radikal-
stellen ist insbesondere die ionisierende Wirkung der
Strahlung des Plasmas auf die Oberflache der ersten
Spritzgusskomponente. Diese UV-Strahlung spaltet
Molekulbindungen ab. Die Radikalstellen weisen un-
besetzte Bindungen auf, die sie schnellstmdglich wie-
der flllen wollen. Sie sind deshalb hochreaktiv, denn
sie reagieren sofort mit dem néachsten Teilchen in
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ihrem Einflussbereich, das zu der offenen Bindung
passt.

[0010] Im Anschluss an die Plasmaaktivierung der
Oberflache des Vorumspritzlings wird die zwei-
te Spritzgusskomponente auf die plasmaaktivierte
Oberflache des Vorumspritzlings aufgebracht und mit
dieser stoffschllissig verbunden. Durch die Ausbil-
dung der Radikalstellen auf der Oberseite des Vor-
umspritzlings kann mit der zweiten Spritzgusskom-
ponente eine erhdhte Verbindungswirkung zwischen
der ersten Spritzgusskomponente und der zweiten
Spritzgusskomponente erzielt werden. Die zweite
Spitzgusskomponente bildet die Hauptumspritzung
aus, die die endgultige Form des Leadframes defi-
niert. Auf diese Weise wird ein Verfahren zur Her-
stellung eines Leadframes einer elektronischen Kom-
ponente bereitgestellt, bei dem die Spaltbildung zwi-
schen dem Vorumspritzling und der Hauptumsprit-
zung reduziert ist. Somit kann die Gefahr von korro-
siven Schadigungen des Leadframes reduziert und/
oder vermieden werden.

[0011] Die elektronische Komponente ist vorzugs-
weise eine integrierte mechatronische Steuerung,
insbesondere ein Steuergerate, die in einem Getriebe
oder Motorraum eines Kraftfahrzeugs verbaut wird.
Sie weist eine Vielzahl elektronischer Bauteile auf,
welche auBerhalb eines Gehduses angeordnet sind.
Diese Bauteile bilden eine externe Peripherie der
elektronischen Komponente und umfassen beispiels-
weise Sensoren, Fahrzeugstecker oder dergleichen.
Uber den Leadframe wird die externe Peripherie mit
einem elektronischen Modul im Inneren eines Gehau-
ses elektrisch leitend verbunden.

[0012] Der Leadframe ist vorzugsweise ein metalli-
scher Leiter. Besonders bevorzugt weist der Lead-
frame Kupfer auf und/oder ist als verzinktes Kupfer-
stanzteil ausgebildet. Derartige Leadframes weisen
eine erhohte Stromtragfahigkeit auf, um eine externe
Peripherie mit einem Schaltungstréger in einem Ge-
hauseinneren elektrisch leitend zu verbinden. Zudem
ist ein derartiger Leadframe preiswert herstellbar, so-
dass Herstellungskosten reduziert werden kénnen.

[0013] In einer bevorzugten Weiterbildung der Er-
findung ist vorgesehen, dass die Oberflache des
Vorumspritzlings vor der Plasmaaktivierung gereinigt
wird. Auf der Oberflache der ersten Spritzgusskom-
ponente kdnnen sich Kohlenwasserstoffe als Ruick-
stande von Fetten, Olen oder Trennmitteln anlagern.
Diese Ruckstande kdnnen die Haftung mit der zwei-
ten Spritzgusskomponente reduzieren. Durch die
Reinigung der Oberflache kann die Haftverbindung
zwischen der ersten Spritzgusskomponente des Vor-
umspritzlings und der zweiten Spritzgusskomponen-
te erhéht werden. Eine Spaltbildung zwischen dem
Vorumspritzling und der zweiten Spritzgusskompo-
nente kann auf diese Weise reduziert werden.
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[0014] In diesem Zusammenhang liegt eine be-
vorzugte Weiterbildung der Erfindung darin, dass
die Oberflache des Vorumspritzlings plasmagerei-
nigt und/oder chemisch gereinigt wird. Mittels der
Plasmareinigung, vorzugsweise im Sauerstoffplas-
ma, kénnen Kohlenwasserstoffe auf der Oberflache
des Vorumspritzlings entfernt werden. Ole, Fette oder
Trennmittel, die Additive enthalten, kbnnen im Sauer-
stoffplasma nicht immer riickstandsfrei entfernt wer-
den. Somit kdnnen sich an der Oberflache der ers-
ten Spritzgusskomponente anhaftende feste Oxide
bilden. Diese kénnen vorzugsweise in einem nach-
geschalteten chemischen Reinigungsprozess besei-
tigt werden. Hierzu kann vorgesehen sein, dass der
Vorumspritzling in das chemische Reinigungsmedi-
um eingetaucht wird, und/oder das chemische Rei-
nigungsmedium auf den Vorumspritzling aufgespritzt
wird. Auf diese Weise kann durch die Plasmareini-
gung und/oder chemische Reinigung der Oberflache
des Vorumspritzlings die Haftreibung zwischen dem
Vorumspritzling und der zweiten Spritzgusskompo-
nente erhdht werden.

[0015] Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung
liegt darin, dass der Vorumspritzling und/oder die
Oberflache des Vorumspritzlings nach der Plasmaak-
tivierung erwarmt wird. In diesem Zusammenhang ist
vorzugsweise vorgesehen, dass der Vorumspritzling
und/oder die Oberflache des Vorumspritzlings nach
der Plasmaaktivierung auf die Spritztemperatur der
ersten Spritzgusskomponente erwarmt wird. Durch
das Erwarmen der Oberflache des Vorumspritzlings
kann diese aufgeweicht werden, sodass diese mit
der erwdrmten zweiten Spritzgusskomponente eine
erhdhte stoffschlissige Verbindung eingeht. Somit
kann die Spaltbildung zwischen der ersten Spritz-
gusskomponente und der zweiten Spritzgusskompo-
nente reduziert werden.

[0016] Es ist denkbar, dass die erste Spritzguss-
komponente gleich der zweiten Spritzgusskompo-
nente ist. Eine bevorzugte Weiterbildung der Erfin-
dung liegt darin, dass die erste Spritzgusskompo-
nente verschieden von der zweiten Spritzgusskom-
ponente ist. Auf diese Weise kann vorzugsweise die
erste Spritzgusskomponente eine Komponente sein,
die eine erhéhte Materialelastizitdt und/oder Materi-
aldehnbarkeit aufweist. Die zweite Komponente kann
vorzugsweise eine Komponente sein, die eine er-
héhte Widerstandsfahigkeit gegen aul3ere Einflisse
aufweist, um vorzugsweise Beschadigungen durch
Metallspéne oder metallischen Getriebeabrieb entge-
genzuwirken. Somit kann die Robustheit des Lead-
frames erhéht werden.

[0017] In diesem Zusammenhang liegt eine bevor-
zugte Weiterbildung der Erfindung darin, dass die
erste Spritzgusskomponente ein Kunststoff ist und
die zweite Komponente eine von dem ersten Kunst-
stoff verschiedenen zweiten Kunststoff aufweist.
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Der erste Kunststoff und/oder der zweite Kunststoff
kdnnen jeweils vorzugsweise ein thermoplastischer
Kunststoff sein, die jeweils voneinander verschieden
ausgebildet sind und/oder verschiedene Eigenschaf-
ten aufweisen.

[0018] In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass die erste Spritzgusskom-
ponente gegenlber der zweiten Spritzgusskompo-
nente eine niedrigere Schmelztemperatur aufweist.

[0019] Die Erfindung betrifft zudem einen Leadframe
einer elektronischen Komponente zur Verbinden ei-
ner externen Peripherie mit einem elektronischen
Modul, aufweisend einen leitfahigen Leadframe, der
mit einer nichtleitfahigen ersten Spritzgusskompo-
nente ummantelt ist, und einer auf der ersten Spritz-
gusskomponente zumindest bereichsweise angeord-
neten zweiten Spritzgusskomponente, wobei die der
zweiten Spritzgusskomponente zugewandte Ober-
seite der ersten Spritzgusskomponente zumindest
bereichsweise plasmaaktiviert ist.

[0020] Abschlielend betrifft die Erfindung die Ver-
wendung des erfindungsgeméaflen Leadframes in ei-
ner elektronischen Komponente eines Steuergerats
zum Verbinden einer externen Peripherie mit einem
elektronischen Modul.

[0021] Das Steuergerat ist vorzugsweise eine in-
tegrierte mechatronische Motor- und/oder Getriebe-
steuerung.

[0022] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung ergeben sich aus den Unteranspru-
chen sowie den nachfolgenden Ausflihrungsbeispie-
len. Die Ausflhrungsbeispiele sind nicht einschrén-
kend, sondern vielmehr als beispielhaft zu verste-
hen. Sie sollen den Fachmann in die Lage verset-
zen, die Erfindung auszufihren. Der Anmelder behalt
sich vor, einzelne oder mehrere der in den Ausfih-
rungsbeispielen offenbarten Merkmale zum Gegen-
stand von Patentanspriichen zu machen oder solche
Merkmale in bestehende Patentanspriiche aufzuneh-
men. Die Ausfuhrungsbeispiele werden anhand von
Zeichnungen néher erlautert.

[0023] In diesen zeigen:

Fig. 1 ein Verfahren zur Ummantelung von
Leadframes einer elektronischen Komponente
gemal einem bevorzugten Ausfihrungsbeispiel
der Erfindung,

Fig. 2 das Verfahren zur Ummantelung der
Leadframes einer elektronischen Komponen-
te, wobei die Oberflache einer den Leadframe
umgebenden ersten Spritzgusskomponente ge-
reinigt wird, gemal dem bevorzugten Ausfiih-
rungsbeispiel der Erfindung,
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Fig. 3 das Verfahren zur Ummantelung von
Leadframes, wobei die Oberflache der ersten
Spritzgusskomponente erwarmt wird, gemaf
dem bevorzugten Ausfihrungsbeispiel der Erfin-
dung.

[0024] In Fig. 1 ist ein Verfahren zur Ummantelung
von Leadframes einer elektronischen Komponente
gezeigt. Die elektronische Komponente ist eine inte-
grierte mechatronische Steuerung, insbesondere ein
Steuergerate, die in einem Getriebe oder Motorraum
eines Kraftfahrzeugs verbaut wird. Sie weist eine
Vielzahl elektronischer Bauteile auf, welche auler-
halb eines Gehauses angeordnet sind. Diese Bautei-
le bilden eine externe Peripherie der elektronischen
Komponente und umfassen beispielsweise Senso-
ren, Fahrzeugstecker oder dergleichen. Uber einen
oder mehrere Leadframes wird die externe Periphe-
rie mit einem elektronischen Modul im Inneren eines
Gehauses elektrisch leitend verbunden.

[0025] Das Verfahren umfasst vier Schritte. In ei-
nem ersten Schritt 100 wird ein Leadframe aus ei-
nem elektrisch leitfahigen Material bereitgestellt. Der
Leadframe ist ein metallischer Leiter, der vorzugswei-
se Kupfer aufweist. Ein derartiger Leadframe weist
eine erhodhte Stromtragfahigkeit auf, um eine externe
Peripherie mit einem Schaltungstrager in einem Ge-
hauseinneren elektrisch leitend zu verbinden. Zudem
ist ein derartiger Leadframe preiswert herstellbar, so-
dass Herstellungskosten reduziert werden kénnen.

[0026] In einem zweiten Schritt 110 wird der Lead-
frame mit einer nicht leitfdhigen ersten Spritzguss-
komponente umspritzt, wodurch ein Vorumspritzling
bereitgestellt wird. Die erste Spritzgusskomponente
ist ein thermoplastischer Kunststoff. Auf diese Weise
kann eine erste nicht leitende Schutzschicht bereit-
gestellt werden, um den Leadframe bzw. den elektri-
schen Leiter vor korrosiven Medien, wie vorzugswei-
se Motor- und/oder Getriebedl, zu schitzen.

[0027] In einem dritten Schritt 120 wird die Ober-
flache des Vorumspritzlings mittels Plasma aktiviert.
Das Plasma ist ein reaktives Gas, welches aus frei-
en energiereichen Elektronen, lonen und Neutralteil-
chen besteht. Durch Anregung der Atome und der
Molekile im Plasma entsteht Strahlung in einem Be-
reich von Infrarot bis UV. Durch die Plasmaaktivie-
rung werden die chemischen Bindungen an der Ober-
flache der ersten Spritzgusskomponente aufgebro-
chen und Radikalstellen kénnen sich auf der Ober-
flache ausbilden. Die Ursache fiir die Ausbildung der
Radikalstellen ist insbesondere die ionisierende Wir-
kung der UV-Strahlung des Plasmas auf die Ober-
flache der ersten Spritzgusskomponente. Diese UV-
Strahlung spaltet Molekilbindungen ab. Die Radikal-
stellen weisen unbesetzte Bindungen auf, die sich
schnellstmoglich wieder fillen wollen. Sie sind des-
halb hochreaktiv, denn sie reagieren sofort mit dem
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nachsten Teilchen in ihrem Einflussbereich, das zu
der offenen Bindung passt.

[0028] In einem vierten Schritt wird die zweite Spritz-
gusskomponente auf die plasmaaktivierte Oberfla-
che des Vorumspritzlings aufgebracht und mit die-
ser stoffschlissig verbunden. Die zweite Spritzguss-
komponente ist eine Hauptumspritzung, durch die
die endgultige Form des Leadframes definiert wird.
Durch die Ausbildung der Radikalstellen auf der
Oberseite des Vorumspritzlings kann mit der zweiten
Spritzgusskomponente eine erhdhte Verbindungs-
wirkung zwischen der ersten Spritzgusskomponente
und der zweiten Spritzgusskomponente erzielt wer-
den. Auf diese Weise wird ein Verfahren zur Her-
stellung eines Leadframes einer elektronischen Kom-
ponente bereitgestellt, bei dem die Spaltbildung zwi-
schen dem Vorumspritzling und der Hauptumsprit-
zung reduziert ist. Somit kann die Gefahr von korro-
siven Schadigungen des Leadframes reduziert und/
oder vermieden werden.

[0029] In Fig. 2 ist das aus Fig. 1 bekannte Verfah-
ren zur Ummantelung von Leadframes einer elektro-
nischen Komponente gezeigt, wobei das Verfahren
in Fig. 2 nunmehr einen weiteren Verfahrensschritt
aufweist. In einem flinften Verfahrensschritt, der zwi-
schen dem zweiten Verfahrensschritt und dem drit-
ten Verfahrensschritt angeordnet ist, wird die Ober-
flache des Vorumspritzlings vor der Plasmaaktivie-
rung gereinigt. Auf der Oberflache der ersten Spritz-
gusskomponente kénnen sich Kohlenwasserstoffe
als Riickstande von Fetten, Olen oder Trennmit-
tel anlagern. Diese Ruckstande kénnen die Haftung
mit der zweiten Spritzgusskomponente reduzieren.
Durch die Reinigung der Oberflache kann die Haftver-
bindung zwischen der ersten Spritzgusskomponen-
te des Vorumspritzlings und der zweiten Spritzguss-
komponente erhéht werden. Die Reinigung ist vor-
zugsweise eine Plasmareinigung und/der eine che-
mische Reinigung. Die Gefahr einer Spaltbildung zwi-
schen dem Vorumspritzling und der zweiten Spritz-
gusskomponente kann auf diese Weise zusatzlich re-
duziert werden.

[0030] In Fig. 3 ist das aus Fig. 2 bekannte Ver-
fahren um einen weiteren Verfahrensschritt modifi-
ziert. In einem sechsten Verfahrensschritt 150, der
dem dritten Verfahrensschritt 120 nachgeordnet ist,
ist vorgesehen, dass der Vorumspritzling und/oder
die Oberflache des Vorumspritzlings nach der Plas-
maaktivierung erwarmt wird. Dabei ist insbesondere
vorgesehen, dass der Vorumspritzling und/oder die
Oberflache des Vorumspritzlings nach der Plasmaak-
tivierung auf die Spritztemperatur der ersten Spritz-
gusskomponente erwarmt wird. Durch das Erwarmen
der Oberflache des Vorumspritzlings kann ein erhéh-
ter stoffschlissiger Verbund mit der zweiten Spritz-
gusskomponente erzielt werden, sodass die Spalt-
bildung zwischen der ersten Spritzgusskomponen-
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te und der zweiten Spritzgusskomponente reduziert
werden kann.

Patentanspriiche

1. Verfahren zur Ummantelung von Leadframes
einer elektronischen Komponente, umfassend die
Schritte:

- Bereitstellen eines Leadframes aus einem elektrisch
leitfahigen Material (100);

- Umspritzen des Leadframes mit einer nichtleitfahi-
gen ersten Spitzgusskomponente (110), wodurch ein
Vorumspritzling bereitgestellt wird;

- Aktivieren der Oberflache des Vorumspritzlings mit-
tels Plasma (120) ;

- Umspritzen des Vorumspritzlings mit einer zwei-
ten Spritzgusskomponente (130), also einer Haupt-
umspritzung.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Oberflache des Vorumspritzlings
vor der Plasmaaktivierung gereinigt wird (140).

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Oberflache des Vorumspritzlings
plasmagereinigt und/oder chemisch gereinigt wird.

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der Vorumspritzling
und/oder die Oberflache des Vorumspritzlings nach
der Plasmaaktivierung erwarmt wird (150) .

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4,
mit einer von der ersten Spritzgusskomponente ver-
schiedenen zweiten Spritzgusskomponente.

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5,
mit einem Kunststoff als erste Spritgusskomponente
und einem von dem ersten Kunststoff verschiedenen
zweiten Kunststoff als zweite Spritzkusskomponente.

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6,
mit einer ersten Spritzgusskomponente, die gegen-
Uber der zweiten Spritzgusskomponente eine niedri-
gere Schmelztemperatur aufweist.

8. Leadframe einer elektronischen Komponen-
te zur Verbinden einer externen Peripherie mit ei-
nem elektronischen Modul, aufweisend einen leitfa-
higen Leadframe, der mit einer nichtleitfahigen ers-
ten Spritzgusskomponente ummantelt ist, und einer
auf der ersten Spritzgusskomponente zumindest be-
reichsweise angeordneten zweiten Spritzgusskom-
ponente, wobei die der zweiten Spritzgusskompo-
nente zugewandte Oberseite der ersten Spritzguss-
komponente zumindest bereichsweise plasmaakti-
viert ist.

9. Verwendung des Leadframes nach Anspruch 8
in einer elektronischen Komponente eines Steuerge-
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rats zum Verbinden einer externen Peripherie mit ei-
nem elektronischen Modul.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhéangende Zeichnungen
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