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(54 Zplsob barveni nebo potiskovénf textilnfch materiéld z celuldzovych vldken

Vynélez se tykd zplsobu barveni nebo potiskovéni textilif, které sestévejf zcela ne-
bo &dstednd z celulozovych vldken,

Textilni materidly se v soulasné dob& barvi nebo potiskujf barvivy p¥fmymi (substan-
tivnimi), sirnymi, kypovimi, rozpustnymi kypovymi, reaktivnimi, nerozpustnymi szovymi
a pigmentovymi. Barvenf a potiskévéni uvedenymi barvivy, krom& barviv piimfch (substan-
tivnich), je technologicky néro¥né, nebot barvic{ 14zn& nebo tiskac{ pasty mus{ obsahovat
fﬁzné pomocné létky k zajiZtdn{ jakostniho vybarveni, a dasto je nutno prov4dét i dode-
te¥né préce, které se nazyvajf vyvoldvéni nebo ustalovénf & které vyZadujf dodrfovén{ di-
leZitych technologickjch parametrd, jako jsou teplota, &as, koncentrace vodfkovfch iontd,
redoxovy potencidl apod. Barveni a potiskovédni p#fmymi (substantivnimi) barvivy je sice
technologicky mén ndéro¥né, ale docflenéd vyberveni a tisky majf malou stélost za mokra.
Vybarveni a tisky p¥fimymi (substantivnimi) bervivy lze sice dodateZn® ustdlit, ale to
op¥t komplikuje technologii. Je proto u¥elné nalézt takové barviva a takovou technologii,
aby vybarvovéni a potiskovéni bylo jednoduché a vedlo pFfimo ke stélym vybarvenim & tisktm.

Tyto nedostatky odstranuje zpisob barveni nebo potiskovdnf textilnfch materisld
z celulozovych vldken, pFi kterém se na textiln{ materidl pisobi vodnym roztokem nebo
vodnou disperz{ barviv a hydrofilnich organickych rozpoustédel. Barviva pro tento zpdsob
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jsou barviva p¥fimé, odlidujic{ se od b&fnjch p¥imych barviv tim, %e jsou nerozpustné ve

vodd, maj{ molekuly podélného tvaru s aromatickymi jédry v jedné rovin¥, obsahuji v mole-
kule Yet&zec s nejménd® 8 konjugovanymi dvojnymi vezbamli a skupiny s volnymi elektronovymi
"péry, predevdim volné nebo substituované skupiny aminové a hydroxylové, nikoliv viak sul-
foskupiny. Barviva se rozpoust®ji Zdste¥n¥ nebo zcela plsobenim hydrofilnich organickgch
rozpoustddel, kterd jsou mfsitelnd s vodou za podminek provéd¥#né podstaty vynélezu

a bobtnajf celuldzovd vlékna. )

Textiln{ materidl vodnym roztokem nebo vodnou disperzf potisknuty nebo napu3tény se
tepelnd zpracuje p¥i teplotdch 120 aZ 230 °C horkovzdusné po dobu 1 aZ 10 minut, nebo
v 1l4zni s ti{mto roztokem nebo disperz{ p¥i teplot® 100 a% 140 ° po dobu 15 o% 60 minut.
Po tepelném zpracovéni se.textilnivmateriél vypere vodou a tim se z{ské vybarveni s vyso-
kymi staloﬁtmi.

Vhodqé hydrofiln{ rozpoust&dla jsou 1l,2-etandiol, glycerol, 2,2-oxydietanocl, form-
amid, dimetylformemid, dimetylsulfoxid, 2,2Zthiodietanol, 2,2-etylendioxydietenol. Tato
rozpoudtédla jsou tim U¥innéjs{, &im vice bobtnaji celuldzové vidkna & &f{m vice rozpoudté-
j1 poufité barvivo. Svym u¥inkem zvysuji upevnovatelnost pfimych (substantivnich) barviv
& tim i do jisté miry jejich stélosti na celuldzovych textilnich materidlech. Bylo zjisté-

no, %e ¥im méné sulfoskupin mé p¥imé (subeténtivni) barvivo, tim vyS&ich st@loati vybarve=-
ni nebo tisku‘se doséhne, ani% by se snifovala jejich vysokéd upevnovatelnost na celuldzo-
vych vléknech, z{skand pouZitim vySe zmin&nych hydrofilnich orgsnickych rozpouétédel;'
Nejlepsf vysledky vykazuji p¥{mé barviva, které vibec neobsahujf v molekule sulfoskupiny.
Poskytujf na celuldgovych vldknech vybarven{ a tisky se stélostmi v prédle srovnatelnymi
8 velmi stdélymi bervivy.

Tato barvive se 1i5f od b&¥nych p¥imfch barviv tim, Ze jsou nerozpustnd ve vodd
a 1ze je pouZivat bud dispergovend ve vod¥, nebo jako roztoky v organiékych hydrofilnich
rozpoustédlech. Ukdzalo se vBak, %e je vhodné je pouiivat ve form# vodnich disperzi ze
pF{tomnosti orgenickych hydrofilnfch rozpoustédel. ‘

Pro barvenf nebo potiskovéni je nejvhodndjsf poufit ve vodném roztoku nebo ve vodné
disperzi 10 a% 80 % hmot. hydrofilnfho organického rozpoustédla.

Aplikace je vysv&tlena v pifkladech praktického vyufit{ zpisobu barven{ nebo potisko~

véni podle vyndlezu.

P¥{kled 1

Pou¥ije se sekundérniho diazobarviva, vedeného v C.I. jako Dispers Yelow 68, uprave-
ného do formy snadno dispergovatelné ve vodd., PPipravi se napoust¥ct 1lézen, které obsahu-
je v 1 litru 10 g uvedeného barviva a 200 ml 2,2 oxydiethanolu. Barvivo se nejprve disper-
guje ve vod® a potom se teprve plidd 2,240xydiethanol. Touto l4zni se napust{i bavin¥né

tkanina a ihned se vede horkovzdusnou suddrnou s teplotou vzduchu 140 °Cvtak, aby doslo
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nejprve k odpafenf vody a potom 2,2-oxydiethanolu, co¥ trvé pii uvedené teploté asi 2 min.

Potom se bavlndnéd tkanina krétce opldchne ve vodé a usus{. Z{ské se zlato%luté vybarveni
se stélost{ v prédle 5 pfi teplotd 40 °C.

 PFfklad 2

Pou%ije se sekundérnfho symetrického disazobarviva, které se ziskalo kopulaci 1 mol.
tetrazotového benzidinu s 2 mol. m-aﬁinofenolu,va upravéného do snadno dispergovatelného
stavu. Barvic{ lézen se pripravi v poméru 1l : 20 a v ni se disperguje 2 % uvedeného bér-
viva z hmotnosti textilniho meteridlu a p¥idd se 50 ml dimethylsulfoxidu do kaZdého litru
14zn8. V této ldzni se bervi bavlinénéd p¥ize ve formé pfadén. Barvit se zapo¥ne p¥i 30 °C
‘a teplota se zvolna zvy¥uje b&hem 1/2 hod. na 90 %c., Potom se lézen ochladf na 40 °C,
pfadena se vyjmou, vyperou v prac{ lézni obsahujfc{ obvykly saponét v obvyklém mno%stvi
p¥i 60 %, opléchne vodou & ususf. Ziské se ¥erven®hn¥dé vybarveni se stélosti v prédle

3 a3 4 pti 60 °C.

P¥{kled 3

Bavlnénd tkanina se potiskne tiskac{ pastou, které obséhuje v1lkg30¢g barviva, uve-~
deného v p¥{klad® 1, 120 ml vody, 550 g emulzni zéhustky obsahujic{ alginan sodny a lako-
v§ benzin a 250 ml 2,2<oxydiethanolu. Touto pastou se potiskne bavlinénd tkanine a p¥imo
se podrob{ d¥inku horkého vzduchu a o teplot& 120 % po dobu 5 min, Potom se tkanina \
ochladf, krétce pere v praci lézni obsahujlci alkylsiran sodny p¥i 60 °C, oplachuje stude-~

nou vodou & ususf. Ziskd se tkanina se stdlym zlatoZlutym vzorem.

PF{klad 4

Tkanina i viekozového hedvébi se napust{ na fuléru léznf, kteréd se pripravi tak, Ze
se v 830 ml vody rozmichéd 20 g barviva, vedeného v C.I. jako Disperse Orange 13, a p¥idd
se 150 g 1,2-ethandiolu, potom se tkenina vede do horkovzdusné susdilky s teplotou vzduchu
150 °C po dobu 1 min. Potom se viskozové tkanina krétce vypere ve studené vodd a ususf.

71skd se stdlé oran¥ové vybarveni.

P¥{klad 5

SmEsové tkenina, sestévajfci z 66 % bavinnjch a 33 % polyesterovfch vldken, se na-
pust{ na fulédru lézni, kteréd obsahuje v 1 litru 250 g dimethylformemidu a 100 g barviva,
vedeného v C.I. jeko Vat Blue 26, ve form& konc. t¥sta a déle se zpracuje jako v p¥ikla-

du 1. Z2iské se stejnomérné a jasné vybarveni uvedené smEsové tkaniny.

p¥{kled 6

Sm3sové4 tkanina, sestévajic{ z 80 % bavlnénych a 20 % polyesterovych vléken, se bar-

vi{ v uzavieném aparétd barvivem, vedenym v C.I. jako Disperse Blue 56, v mnoistvi 3 %



204 438
% hmotnosti textilnfho materifdlu, za p¥isady 50 ml thiodiethenolu, za pom&ru ldzn& 1 : 20

p¥i teplot® 120 °C. Po barvenf, které trvé 30 min., se oplachuje vodou o teplotd 40 °C za
p¥isady practho prostfedku a nakonec studenou vodou. Ziské se stejnom&rné, jasné a stdlé

vybarveni tkeniny.

Zplsobem podle vynélezu se doséhne stélych vybarveni tkanin e celuldzovych vldken
a tiskQl na t&hto tkenindch velmi jednoduchymi technologickymi postupy. To je vy¥zna¥nou
pfednost{ p¥ed postupy dosud v preaxi pouZivanymi.

Odpatend rozpou¥t&dla lze ziskévat zpit a znovu pou¥fvat., Daldf prednostf zpdsobu
podle vynélezu je okolnost, ¥e barvive definovené v popisu, obarvujf také stéle i dalsf
druhy textilnfich vldken, zejména vlnu, vlékna polyamidové a polyesterovd a Zéste¥nd i po-~
lyakrylonitrilové, takfe jich lze pouZfft i p¥Fi barveni a potiskovénf textilif, které se-
stévajfl &dstedn¥ z celulozovych a Zédste¥nd z uvedenych syntetickych vldken,

Krom& barviv azovych lze pouZft i barviv neobsahujfcich azové skupiny, napffkled
barviva C.I. 67300, 63365 a 60015 apod., kterd vyhovujf{ definici ve tF¥et{m odbtavci.

PREDNMNET VYNALEZU

1. Zpdsob barveni nebo potiskovdn{ textilnfch materidld z celulozovych vléken, vyznadeny
tim, %e se na textilni materidl plsobf roztokem nebo vodnou disperz! barviv a hydro-
filnfch organickych fozpouétédel, pti Zem% barviva majf podélny a planérnf tvar mole~
kuly s nejmén& 8 konjugovanymi dvojnymi vazbemi a skupiny s volnymi elektronovymi péry,
tj. volné nebo substituovené skupiny aminové a hydroxylové, nikeliv viak sulfoskupiny,
a rozpou¥§tddla jsou produkty na bdzi 2,2<dioxyethanolu, 1,2-ethandiolu, formamidu, di-
methylformemidu, dimethylsulfoxidu, 2,2-thiodiethanolu, 2,22ethylendioxydiethenolu
e glycerolu a je jich p¥ftomno v barvicfch nebo tiskacich pastéch 10 a% 80 % hmot.,
nafe? se textilnf materidl tepeln& zpracuje p¥i teplotéch 100 a% 230 °C a vypere.

2, Zplsob podle bodu 1, vyzna¥eny tim, %e barvivs jsou nerozpustnéd ve vod¥, ale rozpousti

se nebo disperguji v piitomnosti hydrofilnich organickych rozpoustddel.

3. Zplisob podle bedu 1, vyznaleny tim, %e se tepelné zpracovéni provédd{ horkym vzduchem
) pri teplotéch 120 a% 230 °% po dobu 1 a% 10 min. nebo v 1d4zni vodného roztoku nebo
vodné disperze barviv & hydrofilnfho organického rozpoudtédla pFi teplot® 100 a¥ 140 ¢
po dobu 15 aZ 60 minut.

Vytiskly Moravské tiskaiské zavody, , C ena: 240 K¢is
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