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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】平成21年8月20日(2009.8.20)

【公開番号】特開2008-105893(P2008-105893A)
【公開日】平成20年5月8日(2008.5.8)
【年通号数】公開・登録公報2008-018
【出願番号】特願2006-289818(P2006-289818)
【国際特許分類】
   Ｃ０３Ｃ   3/15     (2006.01)
   Ｃ０３Ｃ   3/145    (2006.01)
   Ｃ０３Ｃ   8/02     (2006.01)
   Ｈ０１Ｊ  11/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０３Ｃ   3/15    　　　　
   Ｃ０３Ｃ   3/145   　　　　
   Ｃ０３Ｃ   8/02    　　　　
   Ｈ０１Ｊ  11/02    　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成21年7月3日(2009.7.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
少なくともＢ２Ｏ３と、Ｋ２Ｏと、Ｌｎ２Ｏ３（Ｌｎは希土類金属より選ばれた一種類以
上）を含み、Ｂ２Ｏ３の含有量が５０重量％以上９５重量％以下であり、Ｌｎ２Ｏ３の含
有量が０．２重量％以上１０重量％以下である事を特徴とする、ガラス組成物。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項４】
Ｌｎ２Ｏ３がＬａ２Ｏ３、Ｎｄ２Ｏ３、Ｙ２Ｏ３、Ｇｄ２Ｏ３、Ｃｅ２Ｏ３、Ｓｍ２Ｏ３

のいずれかである事を特徴とする、請求項１記載のガラス組成物。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　本発明は、少なくともＢ２Ｏ３と、Ｋ２Ｏと、Ｌｎ２Ｏ３（Ｌｎは希土類金属より選ば
れた一種類以上）を含み、Ｂ２Ｏ３の含有量が５０重量％以上９５重量％以下であり、Ｌ
ｎ２Ｏ３の含有量が０．２重量％以上１０重量％以下である事を特徴とする、低軟化点ガ
ラス組成物である。
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