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(57)  Schuhwerk, enthaltend einen AuBenschaft (1),
einen Innenschaft (2) und eine Sohle (7), wobei
der Innenschaft zumindest eine wasserdichte, was-
serdampfdurchlassige Funktionsschicht und eine zur
Innenseite gerichtete Futterstoffschicht umfaBt, da-
durch gekennzeichnet, dass der der Laufsohle zuge-
wandte untere Endbereich des Innenschaftes eine Ver-

Wasserdichter Schuh mit Innenschaftverldngerung

langerung (3',3") aufweist, die mit dem unteren
Endbereich des Innenschaftes wasserdicht verbunden
ist und aus einem wasserdichten Material besteht, und
der Innenschaft nur Uber die Verlangerung im Sohlen-
bereich fixiert wird. Bevorzugt umfaBt die Verlangerung
das untere Ende des Innenschaftes.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schuhwerk, enthal-
tend einen AuBenschaft, einen Innenschaft und eine
Sohle, wobei der Innenschaft zumindest eine wasser-
dichte, wasserdampfdurchlassige Funktionsschicht und
eine zur Innenseite gerichtete Futterstoffschicht umfaft.
[0002] Derartige Schuhe sind vielfach bekannt und
zeichnen sich durch hohen Tragekomfort aus. Einer-
seits wird durch die wasserdichte Funktionsschicht ein
Eindringen von Wasser in das Schuhinnere wirksam
verhindert, wahrend die durch die FuBtranspiration ent-
stehende feuchte Luft durch die Funktionsschicht hin-
durchtreten kann. Wie sich aus diesen Ausfiihrungen
ergibt, ist es bei dieser Art von Schuhen besonders
wichtig, das Schuhwerk derart zu gestalten, dass ins-
besondere an den im Sohlenbereich vorhandenen Ver-
bindungsstellen zwischen AuBenschaft, Innenschaft,
Brandsohle und/oder Laufsohle, wobei die Verbin-
dungsstellen in der Regel entweder Uber Verkleben
oder Uber Vernahen, aber auch Gber Kombination von
Verndhen und Verkleben erzeugt werden, ein Eindrin-
gen von Wasser wirksam vermieden wird.

[0003] In einer ersten Ausfihrungsform wurde der
Innenschaft in Form eines Sockens ausgebildet (US
4,599,810), wobei alle zur Ausbildung der FufBform
erforderlichen Nahte wasserdicht ausgebildet wurden,
was beispielsweise durch Abkleben mit wasserdichten
Bandern erfolgte. Diese Ausfiihrungsform bendtigt eine
groBe Menge an wasserdichter, wasserdampfdurchlas-
siger Funktionsschicht, sodass diese Ausfihrungsform
sehr teuer ist. AuBerdem ist eine Funktionsschicht im
Sohlenbereich in den meisten Fallen nicht erforderlich,
weil das darunter angeordnete Sohlenmaterial haufig
aus wasserdichtem Material besteht, welches nicht
wasserdampfdurchlassig ist. Dies gilt insbesondere fir
Schuhwerk mit angespritzter Laufsohle. AuBerdem
beeintrachtigen die im FuBbereich erforderlichen Nahte
des Innenschaftes den Komfort eines solchen Schuh-
werkes, da diese Nahte haufig Druckstellen an den
FiBen des Tragers verursachen. Insofern suchte man
im folgenden nach Wegen, wie bei derartigen Schuh-
werken die Menge an Funktionsschicht verringert und
gleichzeitig der Komfort erhéht werden kann.

[0004] Ein derartiges Beispiel ist aus DE-A-38 21 602
fur Schuhwerk mit angespritzten Sohlen bekannt
geworden, bei dem die Verbindung zwischen AuBen-
schaft und Innenschaft GOber ein poréses Material
erfolgt, welches vom Anspritzmaterial des Sohlenwerk-
stoffes durchdringbar ist, wobei das Sohlenmaterial bis
zum Innenschaft vordringt und sich mit diesem wasser-
dicht verbindet. Die Verbindung zwischen Innenschaft
und AuBenschaft erfolgt hierbei in den kritischen Zonen
im Kontaktbereich zwischen Sohle und Obermaterial,
sodass diese Verbindung insbesondere in den Abrollzo-
nen stark belastet wird. Insofern besteht die Gefahr,
dass die wasserdichte Verbindung insbesondere in den
Abrollzonen der Laufsohle aufbricht und somit Wasser
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wieder in den Innenraum eindringt. AuBBerdem wird die
wasserdichte, wasserdampfdurchlassige Funktions-
schicht in der Regel als Laminat verarbeitet, wobei zum
Innenraum hin ein textiles Flachengebilde zur Steige-
rung des Tragekomforts und zur AuBBenseite hin ein die
Funktionsschicht verstérkendes textiles Flachengebilde
vorgesehen ist. Beim Durchdringen des porésen Mate-
rials wird haufig das &uBere, der Verstérkung der Funk-
tionsschicht dienende textile Flachengebilde nicht
vollstandig von dem Sohlenmaterial durchdrungen, so
dass eindringendes Wasser bis zur Endkante des
Innenschaftes vordringen kann und dann von dem inne-
ren textilen Flachengebilde aufgesaugt wird und somit
in den Innenraum des Schuhs gelangt. Auch hier ist der
kritische Bereich der standigen Abrollung der Laufsohle
zu sehen.

[0005] Eine weitere Verbesserung der Wasserdichtig-
keit ergibt sich aus DE-A-195 07 210.3, aus welcher ein
Schuhwerk bekannt geworden ist, bei dem die Funkti-
onsschicht verlangert ist und zum Innenbereich hin
umgeschlagen ist, und bei dem insbesondere die
Schnittkante der Funktionsschicht mit dem Sohlenma-
terial verbunden ist, um ein Eindringen von Wasser wei-
ter zu verhindern. Auch bei dieser Konstruktion liegt die
Verbindung zwischen Funktionsschicht und Sohlenma-
terial in einem kritischen Bereich, so dass zwar das Ein-
dringen von Wasser gut verhindert wird. Doch kann bei
langerem Gebrauch der Schuhe auch hier im Abrollbe-
reich ein Aufbrechen der Verbindung zwischen Schnitt-
kante der Funktionsschicht und dem Sohlenmaterial
noch derart erfolgen kann, dass sich einzelne Poren bil-
den, die Wasser Uber die Kapillarkrafte dieser Poren in
den Innenraum transportieren kénnen.

[0006] Insofern besteht noch immer die Aufgabe, das
eingangs genannte Schuhwerk so wasserdicht auszu-
bilden, dass die Gefahr des Eindringens von Wasser
auch nach langerem Gebrauch des Schuhwerks weiter
verringert wird.

[0007] Bei einem Schuhwerk, enthaltend einen
AuBenschaft, einen Innenschaft und eine Sohle, wobei
der Innenschaft zumindest eine wasserdichte, wasser-
dampfdurchlassige Funktionsschicht und eine zur
Innenseite gerichtete Futterstoffschicht umfaBt, wird die
erfindungsgeman gestellte Aufgabe dadurch geldst,
dass der der Laufsohle zugewandte untere Endbereich
des Innenschaftes eine Verlangerung aufweist, die mit
dem unteren Endbereich des Innenschaftes wasser-
dicht verbunden ist und aus einem wasserdichten Mate-
rial besteht, und der Innenschaft nur Uber die
Verlangerung im Sohlenbereich fixiert wird.

[0008] Beidem erfindungsgemaBen Schuhwerk kann
die kritische wasserdichte Verbindung zwischen unte-
rem Ende des Innenschaftes, welcher die wasserdichte,
wasserdampfdurchlassige Funktionsschicht enthalt,
aus dem kritischen Bereich in der Nahe der Sohle nach
oben verlagert werden, so dass die Verbindung zwi-
schen unterem Ende des Innenschaftes und der Verlan-
gerung nicht mehr so stark belastet wird. Das Material
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der Verlangerung kann besser dem jeweiligen Bela-
stungsfall angepaBt werden, so dass eine Uber die Ver-
langerung erfolgte Befestigung des Innenschaftes im
Sohlenbereich stabiler auch bei Langzeitbelastung aus-
gebildet werden kann. Bei dem erfindungsgeméBen
Schuhwerk wird aufgrund der Verlangerung eine gerin-
gere Menge von dem die wasserdichte, wasserdampf-
durchlassige Funktionsschicht enthaltenden Laminat
benétigt, so dass der Mehraufwand durch das zuséatz-
lich benétigte Material fir die Verlangerung und das
Anbringen der Verlangerung an dem Innenschaft weit-
gehend ausgeglichen ist. Durch die Variierfahigkeit der
Verlangerung kénnen als Verlangerung auch bereits bei
einigen Schuhkonstruktion eingesetzte Kappen oder
sonstige Elemente verwendet werden, die als Verlange-
rung allerdings aus wasserdichtem Material bestehen
mussen.

[0009] Der Begriff Schuhwerk bedeutet im Sinne der
vorliegenden Erfindung, dass entweder Teile eines
Schuhs oder der gesamte Schuh das erfindungsge-
maBe Schuhwerk aufweisen. Insbesondere in steiferen
Bereichen der Sohle, wie sie haufig im Bereich des
Absatzes (Fersenbereich) oder beispielsweise bei
Schutzschuhen im Spitzenbereich aufgrund einer stei-
fen Schuhkappe vorkommen, ist die Ausstattung des
Schuhs mit dem erfindungsgemaBen Schuhwerk nicht
unbdingt erforderlich.

[0010] Im einfachsten Fall genlgt es, wenn eine Ver-
langerung mit dem Innenschaft verbunden wird, wobei
es dann zweckmaBig ist, diese mit der der AuBenseite
des Schuhwerks zugewandten Seite des Innenschaftes
wasserdicht verbunden wird.

[0011] Besonders glnstig ist es jedoch bei dem
erfindungsgemaBen Schuhwerk, wenn die Verlange-
rung den unteren Endbereich des Innenschaftes beid-
seitig umschlieBt und mit diesem wasserdicht
verbunden ist.

[0012] Die Verlangerung laBt sich auf besonders ein-
fache Weise mit dem unteren Ende des Innenschaftes
verbinden, wenn die Verlangerung aus zwei wasser-
dichten Bandern besteht, die in Umfangsrichtung des
unteren Endbereichs des Innenschaftes angeordnet
sind, und die teilweise mit je einer Oberflache des unte-
ren Endbereichs des Innenschaftes und teilweise mit-
einander wasserdicht verbunden sind.

[0013] Giunstig ist es wenn diese Bander als Endlos-
bander ausgebildet sind, deren Umfang dem Umfang
des unteren Endes des Innenschaftes entspricht. Sol-
che Endlosbander kdnnen beispielsweise auch aus
einer Folie aus wasserdichtem Material ausgestanzt
sein. Die Dicke der Folie sollte hierbei nach dem zu
erwartenden Belastungsfall ausgewahit werden. Sie
betragt in der Regel 0,2 bis 1,5 mm, kann aber auch in
Spezialfallen mehrere Millimeter betragen. Diese aus
einer Folie gestanzten Bander, die ringférmig ausgebil-
det sein kénnen, kénnen vor oder wahrend der Herstel-
lung des Schuhwerks in die gewiinschte Form verformt
werden, so dass sie im Schuhwerk eine an den Verlauf
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des unteren Endes des AuBenschaftes und daran
anschlieBend an den Verlauf der Laufsohle oder der
Brandsohle angepafte Form aufweisen.

[0014] Fur das erfindungsgemaBe Schuhwerk kénnen
die Bander auch als Klebebander ausgebildet sein, so
dass die Weiterverarbeitung erleichtert ist. Besonders
bewahrt haben sich hierbei aufbligelbare Klebebander,
deren Kleber Uber Hitze schmilzt und schmelzflissig
gut die die Funktionsschicht bedeckenden textilen Fla-
chen durchdringen kann.

[0015] Die Fixierung des unteren Endbereichs des
Innenschafts kann bevorzugt derart erfolgen, dass die
Verbindung des Innenschaftes mit der AuBenschicht
und/oder mit der Brandsohle ausschlieBlich Uber die
Verlangerung erfolgt. Diese Verbindung wird tblicher-
weise Uber Vernahen erfolgen. Es kommen jedoch auch
Klebeverbindungen in Frage.

[0016] Bei einem Schuhwerk in Flexbauart, bei dem
das untere Ende der AuBenschicht nach auBen umge-
bogen und mit einer Brandsohle vernaht ist, welche
Brandsohle nach unten mit einer Laufsohle verbunden
ist, ist erfindungsgeman bevorzugt, dass die Verlange-
rung zwischen dem umgebogenen Ende der AuBen-
schicht und der Brandsohle angeordnet ist und das
umgebogene Ende der AuBenschicht, die Verlangerung
und die Brandsohle miteinander vernaht sind.

[0017] Bei einem Schuhwerk in klebegezwickter Bau-
art mit einer Brandsohle, bei welcher das untere Ende
des Innenschafts und das untere Ende des AuBen-
schafts nach innen umgeschlagen und von auBen mit
der Brandsohle verbunden, bevorzugt verklebt sind, ist
es erfindungsgemaB glnstig, wenn die Verbindung
bzw. die Verklebung des unteren Endes des Innen-
schaftes mit der Brandsohle ausschlieBlich tber die
Verlangerung erfolgt.

[0018] In der Regel wird die Verlangerung mit dem
unteren Ende des Innenschaftes verklebt. In dem Falle,
in dem die Verlangerung derart ausgefthrt ist, dass je
ein Band von aufB3en und von innen mit dem unteren
Ende des Innenschaftes verbunden wird, kann das auf
der Innenseite des Innenschaftes angeordnete Band
auch mit dem unteren Ende des Innenschaftes vernaht
sein, da durch das auBen angeordnete Band bereits
eine genlgende Abdichtung gegen eindringendes Was-

ser erfolgt.

[0019] Die Erfindung wird anhand der Figuren néher

erlautert.

[0020] Es zeigen:

Figur 1 Einen Ausschnitt aus einem erfindungs-
gemaBen Schuhwerk in klebegezwickter
Ausfiihrungsform,

Figur 2 einen Ausschnitt aus einem erfindungs-
gemaBen Schuhwerk in Flex-Bauart,

Figur 3 einen Ausschnitt aus einem erfindungs-

geméBen Schuhwerk in Good Year-Bauart.

[0021] GemaB Figur 1 ist ein Ausschnitt aus einem
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erfindungsgemaBen Schuhwerk in klebegezwickter
Ausfahrungsform dargestellt. Ein Innenschaft 2, der
eine wasserdichte, wasserdampfdurchlassige Funkti-
onsschicht und eine zur Schuhinnenseite hin gerichtete
Futterschicht enthalt, ist im unteren Bereich von einer
Verlangerung umfaBt, die aus den Bandern 3' und 3"
aus einem wasserdichten Material besteht. Hierbei rei-
chen die Bander 3' und 3" einerseits etwas Uber eine
Brandsohle 4, 5 und andererseits entlang der Brand-
sohle bis zu einem Punkt D. Die beiden Bander 3' und
3" sind mit dem Innenschaft bis zum Punkt B wasser-
dicht verklebt, danach bis zu Punkt C zusammengefihrt
und bis zum Punkt D miteinander wasserdicht verklebt.
Weiterhin weist das erfindungsgemaBe Schuhwerk eine
Brandsohle 4, 5 und einen AuBenschaft 1 auf. Bei der
Herstellung des erfindungsgemaBen Schuhwerks wird
zunéchst der AuBenschaft, der Innenschaft und die an
den Innenschaft angeklebte Verlangerung hergestellt,
wonach das erfindungsgeméaBe Schuhwerk Uber den
Leisten gezogen wird. Danach wird von unten die
Brandsohle 4, 5 auf den Leisten aufgelegt. Der Innen-
schaft 2 wird Uber die Verlangerung 3', 3" an Punkt A
Uber die Brandsohle 4, 5 gezogen und mit dieser was-
serdicht verklebt (klebegezwickt). Danach wird der
AuBenschaft ebenfalls Gber Uber die auf die Brandsohle
4, 5 geklebte Verlangerung 3', 3" gezogen und mit die-
ser und im Bereich zwischen D und E mit der Brand-
sohle wasserdicht verklebt (klebegezwickt). Die
miteinander verklebten Bereiche der Bander 3', 3" kdn-
nen auch zunachst mit dem unteren Ende des AuBen-
schaftes verbunden, beispielsweise verndht werden
und dann die Verlangerung 3', 3" und das AuBenschaft-
ende gemeinsam (ber die Brandsohle gezogen wer-
den. In der dargestellien Ausfihrungsform ist die
Brandsohle 4, 5 zweischichtig ausgefuhrt. Hierbei
besteht die Schicht 4 aus einem tiblichen Material, bei-
spielsweise aus Leder, wahrend die Schicht 5 aus
einem wasserdichten Material besteht. Die Brandsohle
kann aber auch vollstandig aus einem wasserdichten
Material bestehen.

[0022] Bei der in Figur 1 dargestellten Ausfiihrungs-
form ist das innere Band 3" nicht unbedingt erforderlich,
wobei dann das duBere Band 3' mit der Brandsohle 4, 5
wasserdicht verklebt ist. Das innere Band 3" kann auch
weggelassen werden, ohne dass hierdurch die Dichtig-
keit des Schuhs beeintrachtigt wird. In einigen Fallen
kann es hierbei allerdings erforderlich sein, die Kontaki-
flachen zwischen dem umgeschlagenen Endbereich
des Innenschaftes 2 und der Brandsohle 5, beispiels-
weise Uber einen wasserdichten Kleber, abzudichten.
Es kann hierbei auch zweckmaBig sein, die Endkante
(in der Figur im Punkt B liegend) des Innenschaftes 2 so
umzuschlagen, dass bei Punkt B das Innenschaftende
eine Umlenkung aufweist und in Richtung Punkt A teil-
weise doppelt zu liegen kommt. Die Endkante des
Innenschaftes ist hierbei an einem Ort zwischen den
Punkten A und B angeordnet.

[0023] Als Material flir den Innenschaft hat sich ein
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Laminat bestens bewahrt, welches unter dem Marken-
namen SYMPATEX® vertrieben wird. Der Innenschaft
kann ohne weiteres mit dem Band 3" der Verlangerung
beispielsweise im Bereich zwischen den Punkten A und
B vernéht sein, da das wasserdichte Band 3' den Innen-
schaft in diesem Bereich abdeckt und mit diesem was-
serdicht verklebt ist. In dem anschlieBenden Bereich bis
Punkt D sind die beiden wasserdichten Bander 3' und 3"
ebenfalls wasserdicht miteinander verklebt, so dass
kein Wasser bis zum Innenschaft vordringen kann.
AuBerdem ist die Brandsohle zumindest in dem der
Laufsohle (nicht dargestellt) zugewandten Bereich was-
serdicht ausgebildet, so dass ein Eindringen von Was-

ser in den Innenbereich des Schuhs praktisch
unméglich ist.
[0024] In Figur 2 wird ein Ausschnitt aus einem

erfindungsgemaBen Schuhwerk in Flex-Bauart darge-
stellt. Hierbei sind Innenschaft 2 und AuBenschaft 1
nach auBen umgeschlagen, wobei wiederum der Innen-
schaft an seinem unteren Ende durch zwei wasser-
dichte Bander 3' und 3" umfaBt ist und das untere Ende
des Innenschaftes 2 verlangern. Beide Bander 3'und 3"
sind mit dem unteren Endbereich des Innenschaftes 2
und in ihrer Fortsetzung miteinander wasserdicht ver-
kiebt. Das untere Ende des AuBenschaftes sowie die
Enden der Bander 3' und 3" sind mit der Brandsohle 4,
5 mit einer Naht 6 vernaht. Eine Sohle 7 ist von unten an
die Brandsohle 4 angeklebt. Um den Innenbereich von
eindringendem Wasser zu schiitzen, weist die Brand-
sohle eine obere Schicht 5 auf, die wasserdicht ausge-
bildet ist.

[0025] In Figur 3 ist ein Ausschnitt aus einem
erfindungsgemaBen Schuhwerk in Good Year-Bauart
dargestellt. Hierbei weist die Brandsohle 4, 5 eine
umlaufende Brandsohlenlippe 8 auf, an welche von
auBen die Verlangerungen 3' und 3" und der AuBen-
schaft 1 Gber die Naht 6 vernaht sind. Die Verlangerun-
gen 3' und 3" sind wiederum als Bander ausgebildet
und sind am unteren Ende mit sich selbst und in ihrem
oberen Teil von auB3en bzw. innen mit dem unteren End-
bereich des Innenschaftes wasserdicht verklebt. Beide
Bander 3' und 3" sind bei der Herstellung des Schuh-
werks zu Kappen geformt. Zwischen Brandsohlenlippe
8 und Brandsohle 4, 5 ist eine Ausballschicht 9 vorgese-
hen. Bei dieser Ausfihrungsform sollte die Brandsohle
im unteren Bereich eine wasserdichte Schicht 5 aufwei-
sen. Von unten wird anschlieBend noch die Laufsohle
angeklebt, gegebenfalls auch angespritzt (nicht darge-
stellt).

[0026] In Figur 4 ist ein Ausschnitt eines erfindungs-
gemaBen Schuhwerks in gestrobelter Machart darge-
stellt. Der Begriff gestrobelt beinhaltet, dass Teile des
Schuhwerks mit einer Naht verbunden sind, wobei die
Naht auf einer Maschine der Firma Strobel hergestellt
wurde. In der dargestellten Ausfihrungsform wird das
untere Ende des Innenschaftes 2 von zwei Bandern 3’
und 3" umfaBt, die einerseits mit dem Ende des Innen-
schaftes und andererseits miteinander wasserdicht
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veklebt sind. Der AuBenschaft 1 ist mit dem Band 3'
Uber die Naht 10 vernaht. Das innere Band 3" deckt die
Naht 10 ab, so dass einem in diesem Schuhwerk sich
befindlichen FuB eine haufig als unangenehm empfun-
dene Berthrung mit der Naht 10 vermieden wird. Wei-
terhin ist das untere Ende der miteinander veklebten
Béander 3' und 3" mit einer Naht 11 an die Brandsohle 4
angestrobelt. Die Brandsohle 4 kann hierbei aus einem
wasserdichten Material bestehen. An das untere Ende
des AuBenschaftes, das freie Ende des Bandes 3' und
die Brandsohle ist eine Sohle 7 angespritzt. Eine ent-
sprechend vorab geformte Sohle kann auch in der in
Figur 4 dargestellten Weise angeklebt werden.

Patentanspriiche

1. Schuhwerk, enthaltend einen AuBenschaft, einen
Innenschaft und eine Sohle, wobei der Innenschaft
zumindest eine wasserdichte, wasserdampfdurch-
lassige Funktionsschicht und eine zur Innenseite
gerichtete Futterstoffschicht umfaBt, dadurch
gekennzeichnet, dass der der Laufsohle zuge-
wandte untere Endbereich des Innenschaftes eine
Verlangerung aufweist, die mit dem unteren Endbe-
reich des Innenschaftes wasserdicht verbunden ist
und aus einem wasserdichten Material besteht, und
der Innenschaft nur Gber die Verlangerung im Soh-
lenbereich fixiert ist.

2. Schuhwerk nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verlangerung den unteren End-
bereich des Innenschaftes beidseitig umschlieBt
und mit diesem wasserdicht verbunden ist.

3. Schuhwerk nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verlangerung aus zwei
wasserdichten Bandern besteht, die in Umfangs-
richtung des unteren Endbereichs des Innenschaf-
tes angeordnet sind, und die teilweise mit je einer
Oberflache des unteren Endbereichs des Innen-
schaftes und teilweise miteinander wasserdicht ver-
bunden sind.

4. Schuhwerk nach einem oder mehreren der Anspru-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
Fixierung der Verlangerung des Innenschaftes im
Sohlenbereich eine Verbindung mit der AuBen-
schicht und/oder mit einer Brandsohle ist.

5. Schuhwerk nach einem oder mehreren der Anspri-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
bindung eine Naht und/oder eine Klebeverbindung
ist.

6. Schuhwerk nach einem oder mehreren der Anspri-
che 1 bis 5 in Flexbauart, bei dem das untere Ende
der AuBenschicht nach auBen umgebogen und mit
einer Brandsohle vernaht ist, welche Brandsohle
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nach unten mit einer Laufsohle verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verlangerung
zwischen dem umgebogenen Ende der AuBen-
schicht und der Brandsohle angeordnet ist und das
umgebogene Ende der AuBenschicht, die Verlan-
gerung und die Brandsohle miteinander vernaht
sind.

Schuhwerk nach einem oder mehreren der Anspru-
che 1 bis 5 in klebegezwickier Bauart mit einer
Brandsohle, bei welcher das untere Ende des
Innenschafts und das untere Ende des AuBen-
schafts nach innen umgeschlagen und von auBen
mit der Brandsohle verbunden, bevorzugt verklebt
sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbin-
dung bzw. die Verklebung des unteren Endes des
Innenschaftes mit der Brandsohle ausschlieBlich
Uber die Verlangerung erfolgt.
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