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Beschreibung

[0001] Diese Erfindung bezieht sich auf ein Thermistorelement mit einem Widerstand mit negativem Tempe-
raturkoeffizienten (nachfolgend als NTC-Thermistorelement bezeichnet), und insbesondere auf eine Verbes-
serung eines NTC-Thermistorelements mit einer Mehrzahl von inneren Elektroden innerhalb des Thermistor-
korpers desselben.

[0002] NTC-Thermistorelemente werden in grolem Umfang zum Erfassen der Temperatur der Atmosphare,
von festen und fliissigen Materialien sowie zum Kompensieren von Anderungen der Charakteristika einer
Schaltung oder einer Komponente derselben aufgrund von Temperaturvariationen eingesetzt. Wie es in den
japanischen Patentverdffentlichungen 4-130702 und 62-137804 offenbart ist, kbnnen bekannte NTC-Thermis-
torelementchips vom Gesicht-zu-Gesicht-Typ sein, welche Elektroden aufweisen, die gegeniiberliegend in ko-
planarer Beziehung angeordnet sind, oder dieselben kdnnen vom geschichteten Typ sein, bei dem eine Mehr-
zahl von inneren Elektroden vorhanden ist, die Ubereinander innerhalb des Thermistorkdrpers in einer ge-
schichteten Formation angeordnet sind.

[0003] Fig. 11 zeigt ein bekanntes NTC-Thermistorelement 61 eines Gesicht-zu-Gesicht-Typs mit einem
Thermistorkérper 62, der durch Sintern einer Mehrzahl von Ubergangsmetalloxiden, wie z. B. Nickeloxid und
Kobaltoxid, erhalten wird, wobei derselbe innere Elektroden 63 und 64 aufweist, die gegenlberliegend in einer
bestimmten Hohe mit einem spezifizierten Zwischenraum zwischen denselben angeordnet sind. Eine aulRere
Elektrode 65 ist Uber einer Endoberflache (auf der linken Seite) des Thermistorkdrpers 62 gebildet und mit ei-
ner der inneren Elektroden 63 verbunden, wahrend eine weitere duf3ere Elektrode 66 Giber der anderen Endo-
berflache (auf der rechten Seite) des Thermistorkorpers 26 gebildet und mit der anderen inneren Elektrode 64
verbunden ist. Der Widerstandswert dieses NTC-Thermistorelements 61 wird durch den Zwischenraum zwi-
schen den gegenuberliegenden inneren Elektroden 63 und 64 bestimmt. Da die zwei inneren Elektroden 63
und 64 in koplanarer Beziehung sind, kann der Widerstandswert des NTC-Thermistorelements 61 sehr genau
gesteuert werden, indem diese inneren Elektroden 63 und 64 auf einer sogenannten Griinschicht gebildet wer-
den, welche verwendet wird, um den Thermistorkérper 62 zu erhalten.

[0004] Fig. 12 zeigt ein weiteres Beispiel eines bekannten NTC-Thermistorelements 67 vom Gesicht-zu-Ge-
sicht-Typ, das sich dadurch auszeichnet, dall es weitere Paare von inneren Elektroden 68a, 68b, 69a, 69b,
70a und 70b zusatzlich zu den in Eig. 11 gezeigten Elektroden 63 und 64 aufweist, wobei insbesondere vier
Paare von gegentiberliegenden Elektroden an vier unterschiedlichen Héhen innerhalb des Thermistorkérpers
gezeigt sind.

[0005] Fig. 13 zeigt ein NTC-Thermistorelement 61 des geschichteten Typs mit einer Mehrzahl von inneren
Elektroden 73, 74 und 75, die einander Uberlappend angeordnet sind, wobei sich Thermistorschichten inner-
halb eines Thermistorkérpers 72 befinden. Die inneren Elektroden 73 und 75 sind mit einer duf3eren Elektrode
76 verbunden, die Uber einer Endoberflache des Thermistorkdérpers 72 gebildet ist, wahrend die innere Elek-
trode 74 mit einer weiteren duBeren Elektrode 77 verbunden ist, die Uber der anderen Endoberflache des Ther-
mistorkorpers 72 gebildet ist. Bei diesem NTC-Thermistorelement 71 wird der Widerstandswert durch die Tren-
nungen zwischen der oberen und unteren inneren Elektrode 73 und 75 und der mittleren inneren Elektrode 74
bestimmt. Somit kann durch diesen Typ einfacher ein Thermistorelement mit einem kleinen Widerstandswert
erhalten werden.

[0006] Zusammengefaldt sind bekannte NTC-Thermistorelemente des Gesicht-zu-Gesicht-Typs, wie sie bei
61 und 67 gezeigt sind, vorteilhaft, da ihre Widerstandswerte genau gesteuert werden kénnen, es ist jedoch
schwierig, ihre Widerstandswerte zu reduzieren. Der Widerstandswert kann reduziert werden, indem der Zwi-
schenraum zwischen dem gegenuberliegenden Paar der innere Elektroden (wie z. B. zwischen den Elektroden
63 und 64) reduziert wird, wobei jedoch die Mdglichkeit des Auftretens eines Kurzschlusses zunimmt, wenn
der Zwischenraum tbermafig reduziert wird. In anderen Worten existiert eine Grenze, Uber die der Wider-
standswert eines NTC-Thermistorelements nicht weiter reduziert werden kann. Ein weiteres Problem besteht
darin, daf’ Kantenabschnitte der aul3eren Elektroden 65 und 66, die sich in der Richtung einer Linie erstrecken,
die die zwei Endoberflachen verbindet, als Parallelwiderstande zu den inneren Elektroden wirken, wobei ihre
Auswirkung auf den Gesamtwiderstandswert nicht vernachlassigbar ist.

[0007] Bei einem NTC-Thermistorelement des geschichteten Typs, wie er bei 71 gezeigt ist, kann der Wider-
standswert reduziert werden, indem die Anzahl von Schichten der inneren Elektroden erhéht wird, wobei je-
doch Schwankungen bezlglich der Dicke von Griinschichten vorhanden sind, welche fir die Herstellung ver-
wendet werden, und wobei der Widerstandswert wesentlich variieren kann, was durch solche Schwankungen
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sowie durch variierende Genauigkeiten beim Uberlappen der Griinschichten bewirkt wird. In anderen Worten
ausgedrickt kénnen zwar NTC-Thermistorelemente mit niedrigen Widerstandswerten erhalten werden, je
mehr jedoch der Widerstandswert verringert wird, umso gréRer wird die Variation des Widerstandswertes an
sich.

Stand der Technik

[0008] Aus der DE 4207915 A1 ist ein Thermistor bekannt, wie er oben bezugnehmend auf die Fig. 12 be-
schrieben wurde, wahrend aus der DE 2321478 A ein Thermistor bekannt ist, der im wesentlichen die Merk-
male aufweist, die oben bezugnehmend auf Fig. 13 beschrieben wurden.

[0009] Die JP 5-299201 A offenbart PTC-Thermistoren, wobei ein Beispiel solcher PTC-Thermistoren auf Sei-
tenoberflachen eines Thermistorkorpers aufgebrachte dufRere Elektroden aufweist, die sich auf die Hauptober-
flachen des Thermistorkorpers erstreckende Abschnitte aufweisen. Auf jeweiligen Schichten des Thermistor-
kdrpers angeordnete innere Elektroden sind in langere und kirzere Abschnitte unterteilt, wobei ein Wider-
standswert des PTC-Thermistors durch den Abstand zwischen den langeren und kiirzeren Abschnitten, Uber-
lappungsbereichen zwischen den langeren Abschnitten und der Anzahl von Schichten, die innere Elektroden
aufweisen, bestimmt ist. Die sich auf die Hauptoberflache des Thermistorkorpers erstreckenden Abschnitte der
aulleren Elektroden sind kirzer als die kirzeren Abschnitte der inneren Elektroden.

Aufgabenstellung

[0010] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein NTC-Thermistorelement mit niedrigem Wi-
derstandswert und mit kleiner Schwankung in seinem Widerstandswert zu schaffen.

[0011] Diese Aufgabe wird durch ein NTC-Thermistorelement gemafR Anspruch 1 geldst.

[0012] Wenn zumindest zwei Schichten jeweils eine langere erste innere Elektrode und eine kiirzere zweite
innere Elektrode enthalten, die einander gegenuberliegend angeordnet sind, wobei sich ein Zwischenraum
zwischen denselben befindet, und die mit unterschiedlichen duReren Elektroden verbunden sind, und wenn
die ersten inneren Elektroden in diesen zwei Schichten mit unterschiedlichen zwei auReren Elektroden verbun-
den sind, ist die Anforderung dieser Erfindung erfillt, derart, daf® sie sich zumindest teilweise in der Richtung
senkrecht zu den Schichten Uberlappen, wobei sich eine Thermistorschicht zwischen denselben befindet.

[0013] Vorzugsweise eine und am liebsten beide dulieren Schichten sollten von dem Typ sein, der zwei sol-
che langere und kirzere Elektroden, die sich einander gegeniberliegen und durch einen Zwischenraum ge-
trennt sind, aufweist. Es wird am meisten bevorzugt, daR alle Schichten von diesem Typ sind.

[0014] Bei allen derartigen Ausfiihrungsbeispielen der Erfindung wird es bevorzugt, wenn jede der dulReren
Elektroden gebildet ist, um keine der langeren ersten Elektroden zu Uiberlappen, die mit der anderen der au-
Reren Elektroden verbunden ist. Der Abstand zwischen entweder den aulieren Elektroden und irgendeiner der
inneren Elektroden, die mit der anderen der au3eren Elektroden verbunden ist, sollte vorzugsweise groRer als
der Abstand zwischen der ersten und der zweiten Elektrode sein. Die erste Elektrode in einer der Schichten
sollte ebenfalls vorzugsweise eine unterschiedliche Breite bezulglich einer anderen inneren Elektrode, die sich
in der Nachbarschicht befindet, aufweisen, und dieselben sollten sich in der senkrechten Richtung tberlappen.

Ausflihrungsbeispiel

[0015] Bevorzugte Ausfiihrungsbeispiele der vorliegenden Erfindung werden nachfolgend bezugnehmend
auf die beiliegenden Zeichnungen detaillierter erlautert. Es zeigen:

[0016] Fig. 1 eine Schnittansicht eines NTC-Thermistorelements gemafR einem ersten Ausfihrungsbeispiel
dieser Erfindung;

[0017] Fig. 2 eine diagonale Explosionsansicht bestimmter Komponenten, die verwendet werden, um das in
Fig. 1 gezeigte Thermistorelement herzustellen;

[0018] Fig. 3 eine schematische Diagonalansicht des NTC-Thermistorelements von Fig. 1, um einen Herstel-
lungsschritt darzustellen;
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[0019] Fig. 4A und Fig. 4B Drauf sichten von zwei Schichten mit Elektroden mit unterschiedlichen Breiten;

[0020] Fig. 5A und Fig. 5B Diagonalansichten, die innere Elektroden mit unterschiedlichen Formen zeigen;

[0021] Fig. 6 einen Graph, der die Beziehung zwischen der Anzahl von Schichten und dem Widerstandswert
eines NTC-Thermistorelements, wie es in Fig. 1 gezeigt ist, darstellt;

[0022] Fig. 7 einen Graph, der die Beziehung zwischen der Anzahl von Schichten und der Abweichung R,
des Widerstandswerts eines NTC-Thermistorelements, wie es in Fig. 1 gezeigt ist, darstellt;

[0023] Fig. 8 eine Schnittansicht eines Thermistorelements, um die Uberlappungsbeziehung zwischen dem
Armelabschnitt einer duReren Elektrode und gegeniiberliegenden inneren Elektroden zu zeigen;

[0024] Fig. 9 eine Schnittansicht eines weiteren NTC-Thermistorelements gemafl einem zweiten Ausfih-
rungsbeispiel dieser Erfindung;

[0025] Fig. 10 eine Schnittansicht noch eines weiteren NTC-Thermistorelements gemaf einem dritten Aus-
fuhrungsbeispiel dieser Erfindung;

[0026] Fig. 11 eine Schnittansicht eines bekannten NTC-Thermistorelements vom Gesicht-zu-Gesicht-Typ;

[0027] Fig. 12 eine Schnittansicht eines weiteren bekannten NTC-Thermistorelements vom Gesicht-zu-Ge-
sicht-Typ; und

[0028] Fig. 13 eine Schnittansicht eines bekannten NTC-Thermistorelements vom geschichteten Typ.

[0029] Fig. 1 zeigt ein NTC-Thermistorelement 1 gemaf einem ersten Ausflihrungsbeispiel dieser Erfindung,
das einen saulenformigen Thermistorkérper 2 mit rechteckigem Querschnitt aufweist, welcher ein gesinterter
Korper sein kann, der eine Mehrzahl von Oxiden von Ubergangsmetallen, wie z. B. Nickel, Kobalt und Kupfer,
aufweist. Der Thermistorkérper 2 kann erhalten werden, indem eine Mehrzahl von Keramikgriinschichten ge-
stapelt wird, wobei bestimmte Griinschichten innere Elektroden (nachfolgend beschrieben) auf der oberen
Oberflache gebildet aufweisen, und wobei bestimmte Griinschichten keine auf sich gebildeten Elektroden auf-
weisen, und indem die geschichtete Struktur, die so erhalten wurde, gesintert wird.

[0030] Innerhalb des Thermistorkdrpers 2 befindet sich eine Mehrzahl von Paaren von inneren Elektroden,
wobei jedes Paar eine langere Elektrode und eine kirzere Elektrode (nachfolgend als die erste bzw. die zweite
Elektrode bezeichnet) in koplanarer Beziehung und um einen spezifizierten Zwischenraum getrennt aufweist.
Detaillierter dargestellt ist ein erstes Paar von inneren Elektroden an einer bestimmten Hohe innerhalb des
Thermistorkérpers 2 gebildet, wobei dasselbe aus einer langeren ersten Elektrode 3a und einer kiirzeren zwei-
ten Elektrode 3b besteht. Ferner ist ein zweites Paar unter dem ersten gebildet, wobei die langere erste Elek-
trode 4a des zweiten Paars und die kirzere zweite Elektrode 4b in Fig. 1 zu sehen sind. Ferner ist ein drittes
Paar unter dem zweiten Paar gebildet, wobei das dritte Paar eine langere erste Elektrode 5a und eine kiirzere
zweite Elektrode 5b aufweist. AuRerdem ist ein viertes Paar unter dem dritten Paar gebildet, wobei dasselbe
eine langere erste Elektrode 6a und eine kirzere zweite Elektrode 6b aufweist. Somit sind die ersten Elektro-
den 3a, 4a, 5a und 6a jeweils koplanar zu und Ianger als eine entsprechende Elektrode der zweiten Elektroden
3b, 4b, 5b und 6b, und die ersten Elektroden sind von den zweiten Elektroden durch einen Zwischenraum g
getrennt. Der Widerstandswert, der durch den Zwischenraum g bestimmt ist, kann genau eingestellt werden,
wenn beispielsweise die erste und die zweite Elektrode jedes Paars (wie z. B. 3a und 3b) auf einer Keramik-
grinschicht mittels eines Druckverfahrens, bei dem leitfahige Paste verwendet wird, gebildet werden.

[0031] Wie es in Fig. 1 gezeigt ist, Uberlappt die erste Elektrode 3a des ersten Paars die erste Elektrode 4a
des zweiten Paars in der Richtung der Dicke, wobei sich eine keramische Schicht 2a zwischen denselben be-
findet. Auf ahnliche Art und Weise Uberlappen sich die erste Elektrode 4a und die erste Elektrode 5a des zwei-
ten bzw. dritten Paars, wobei sich eine weitere Keramikschicht 2b zwischen denselben befindet, und wobei die
ersten Elektroden 5a und 6a des dritten und vierten Paars jeweils ebenfalls zueinander Uberlappt angeordnet
sind, wobei sich eine weitere keramische Schicht 2¢ zwischen denselben befindet. Da die vier ersten Elektro-
den 3a bis 6a Ubereinander gestapelt sind, wobei sich Keramikschichten 2a-2¢c zwischen denselben befinden,
kann zusammenfassend festgestellt werden, daf} ein Widerstandwert existiert, der einem Mittelabschnitt zuge-
ordnet ist, der durch den Buchstaben B gezeigt ist, und zwar wie im Thermistorelement vom geschichteten Typ.

4/15



DE 198 06 296 B4 2006.03.30

[0032] Somit kann der Widerstandswert des NTC-Thermistorelements 1 reduziert werden, wenn die Anzahl
von gegenseitig Uberlappenden langeren ersten Elektroden erhéht wird. Obwohl ein weiterer Widerstandswert
zu den sich Sandwich-artig Uberlappenden Seitenregionen zugeordnet ist, der durch die Buchstaben A in
Fig. 1 gezeigt ist, kdnnen Schwankungen bezlglich dieses Widerstandswerts reduziert werden, da die Lange
des Zwischenraums g zwischen der ersten und der zweiten Elektrode jedes Paars genau gesteuert werden
kann. Zusammengefaldt |al3t sich also feststellen, dalR NTC-Thermistorelemente, wie sie bei 1 gezeigt sind, und
die einen kleinen Widerstandswert und kleine Abweichungen des Widerstandswerts aufweisen, gemaf dieser
Erfindung hergestellt werden kénnen, indem die strukturellen Merkmale bekannter Thermistorelemente des
Gesicht-zu-Gesicht-Typs und des geschichteten Typs erfindungsgemal eingesetzt werden.

[0033] Um das NTC-Thermistorelement 1 herzustellen, wird eine Mehrzahl von Keramikgriinschichten, die
aus einem Thermistormaterial bestehen, und die angepaldt sind, um als NTC-Thermistor zu arbeiten, herge-
stellt, einschlielich einer (bei 9a in Fig. 2 gezeigt), auf deren rechteckiger oberer Oberflache keine Elektrode
aufgedruckt ist, und einer weiteren (bei 9b gezeigt), die ein Paar aus einer langeren ersten und einer kirzeren
zweiten Elektrode 3a und 3b auf sich aufgedruckt aufweist, und zwar beispielsweise mit leitfahiger Paste, die
Ag-Pd-Pulver aufweist, und wobei weitere Schichten 9¢ und 9d auf dhnliche Art und Weise gebildet sind, wobei
jede eine langere erste Elektrode 4a oder 5a und eine kiirzere zweite Elektrode 4b oder 5b aufweist. Obwohl
es in Fig. 2 nicht gezeigt ist, sind die Elektroden 6a und 6b, die in Fig. 1 gezeigt sind, ebenfalls auf dhnliche
Art und Weise auf noch weiteren Keramikgriinschichten gebildet.

[0034] AnschlieBend wird eine Gruppe von Keramikgriinschichten 9a, 9b, ... aufeinander gestapelt, wie es in
Fig. 3 zu sehen ist. Geeignete Anzahlen von elektrodenlosen Keramikgrunschichten, von denen eine bei 9a
gezeigt ist, kdnnen bei diesem Verfahren unter und iber dem Thermistorkdrper 2 verwendet werden.

[0035] AnschlieBend werden die aulieren Elektroden 7 und 8 gebildet, damit jede eine der gegeniiberliegen-
den Endoberflachen 2d und 2e des Thermistorkorpers 2 bedeckt, wie es in Fig. 1 gezeigt ist, beispielsweise
durch Beschichten derselben mit einer leitfahigen Paste, die leitfahiges Pulver, wie z. B. Ag, enthalt, und durch
Unterziehen derselben einem Brennverfahren. Die duferen Elektroden 7 und 8 sind nicht nur auf den Endo-
berflachen 2d und 2e gebildet, sondern dieselben erstrecken sich etwas Uber die obere, die untere und beide
Seitenoberflachen des Thermistorkdrpers 2, wodurch seine Endoberflachen 2d und 2e verbunden werden.
(obwohl Fig. 1 nicht die Abschnitte zeigt, die sich auf den Seitenoberflachen erstrecken). Diese besagten Ab-
schnitte auf der oberen unteren und den Seitenoberflachen werden anschlieBend als die Armelteile 7a und 8a
der dulReren Elektroden 7 bzw. 8 bezeichnet. Erste Elektroden 3a und 5a und zweite Elektroden 4b und 6b
sind mit der aufderen Elektrode 7 auf der rechten Seite verbunden, wahrend erste Elektroden 4a und 6a und
zweite Elektroden 3b und 5b mit der dul3eren Elektrode 8 auf der linken Seite verbunden sind.

[0036] Fig. 2 zeigt die ersten Elektroden 3a, 4a und 5a derart, dal} sie die gleiche Breite haben, wobei die
"Breite" in der Richtung senkrecht zu der Richtung zwischen den zwei Endoberflachen 2d und 2e des Ther-
mistorkdrpers 2 auf einer Griinschicht definiert ist. Es wird jedoch bevorzugt, die Breiten der ersten Elektroden,
die Ubereinander gestapelt sind, wobei Thermistorschichten zwischen denselben eingefligt sind, zu variieren,
da die Variationen des Widerstandswerts, der schlie8lich erhalten wird, damit weiter reduziert werden kénnen.
Wenn die erste Elektrode 5a breiter als die erste Elektrode 6a, die derselben benachbart ist, wobei sich eine
Thermistorschicht zwischen denselben befindet, gebildet wird, wie es in den Eig. 4A und Fiqg. 4B gezeigt ist,
kdnnen Variationen des Widerstandswerts, welche durch Verschiebungen in der Richtung der Breite zum Zeit-
punkt des Stapelns dieser Schichten bewirkt werden, reduziert werden. Obwohl die Elektroden 5a und 6a u.
U. nicht genau gedruckt sind, und/oder die Schichten u. U. nicht genau zusammengestapelt sind, variiert die
Flache, in der sie sich gegenuberliegen, nicht, solange die schmaélere erste Elektrode 6a innerhalb der Flache
der breiteren ersten Elektrode 5a ist, die sich aus der Ebene der Letzteren heraus erstreckt.

[0037] Gemal einem weiteren Ausfiihrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung kann jedes oder auch ein be-
stimmtes Paar aus ersten und zweiten inneren Elektroden (in Fig. 5A beispielhaft durch das erste Paar 3a und
3b von Fig. 1 gezeigt) mit Kantenteilen 3a1 und 3b1 gebildet sein, die sich entlang und lber die gesamte Breite
der Keramikgriinschicht 9b erstrecken. Diese Kantenteile 3a1 und 3b1 dienen dazu, die Zuverlassigkeit der
elektrischen Kontakte zwischen den inneren Elektroden 3a und 3b mit den duReren Elektroden 7 und 8 zu ver-
bessern. Da die Hauptteile der ersten und zweiten Elektroden 3a und 3b schmaler als die Keramikgriinschicht
9b ist, die von den Seitenkanten derselben zurliickgezogen sind, dient dieses Ausfuhrungsbeispiel ferner dazu,
die Eigenschaft der Feuchtigkeitswiderstandsfahigkeit zu verbessern.

[0038] Bei einem weiteren Ausfihrungsbeispiel der Erfindung kann jedes oder ein beliebiges Paar aus erster
und zweiter inneren Elektrode (wieder als Beispiel in Eig. 5B durch das erste Paar 3a und 3b gezeigt) in einer
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kammartigen Form gebildet sein, wobei Elektrodenfinger 3a2 und 3b2 vorhanden sind, die an der Spitze inter-
digital zueinander eingefiigt sind. Wenn die erste und die zweite Elektrode, welche derart interdigital geformt
sind, sich gegenuberliegen, kann eine weitere Reduktion des Widerstandswerts erreicht werden.

[0039] AnschlieBend werden die Vorteile dieser Erfindung (d. h. die Reduktion des Widerstandswertes und
die Variationen der Widerstandswerte) mittels eines Testexperiments dargestellt. Fir dieses Experiment wur-
den eine Mehrzahl von Keramikgriinschichten, die Oxide von Mn, Ni und Co als Hauptkomponenten aufwei-
sen, bereitgestellt, wobei ferner Paare von gegenliberliegenden ersten und zweiten Elektroden 3a, 3b bis 6a,
6b gedruckt wurden, und zwar jedes Paar auf eine andere Griinschicht. Die derart erhaltenen Keramikgrin-
schichten, die auf sich gedruckte Elektrodenpaare aufweisen, wurden aufeinander gestapelt, wobei eine ge-
eignete Anzahl von Keramikgriinschichten ohne aufgedruckte Elektroden dariiber und darunter gestapelt wur-
den. Der derart gebildete Stapel wurde gesintert, und es wurden dulRere Elektroden 7 und 8 gebildet, indem
der Thermistorkorper der derart erhalten wurde, mit Elektroden, die Ag aufweisen, beschichtet wurde und dann
einem Brennverfahren unterzogen wurde. Beispielhafte NTC-Thermistorelemente gemal dem ersten Ausfiih-
rungsbeispiel dieser Erfindung wurden hergestellt, indem die Anzahl (= N) von Paaren von inneren Elektroden
variiert wurden. lhre Widerstandswerte R und ihre "3CV"-Abweichungswerte R,., ergaben sich so, wie es in
der Tabelle 1 gezeigt ist.

[0040] Zum Vergleich wurden bekannte NTC-Thermistorelemente des Gesicht-zu-Gesicht- und des ge-
schichteten Typs, wie sie bei 67 und 71 in den Fig. 12 bzw. Fig. 13 gezeigt sind, hergestellt, wobei die gleichen
Materialien, wie sie oben beschrieben wurden, zum Herstellen der beispielhaften Exemplare verwendet wur-
den, und wobei ferner auf gleiche Abmessungen geachtet wurde. Die Anzahlen (= N) von Paaren von inneren
Elektroden wurden ebenfalls variiert, um Vergleichsbeispiele fur NTC-Thermistorelemente zu erhalten. lhre Wi-
derstandswerte R und ihre Abweichungen R,.,, die sich ergaben, sind ebenfalls in Tabelle 1 gezeigt.

Tabelle 1

Erstes Ausfiih- Vergleichsbeispiele
rungsbeispiel =  ——=m-——--————-o——mmmsmmoomo—oo——oo—oomoo

Gesicht-zu-Gesicht-Typ deschichteter Typ
N R(kQ) Ryey(%) N R(KR) R3cy(®) N R(k) Ricy(%)
2 1,30 6 p 7 2 1,59 25
3 0,62 5 3 3,6 6 3 0,78 18
4 0,41 4 , 4 0,50 15
6 0,25 3,6 5 0,32 15
9 0,15 3,4 10 0,16 15

[0041] Tabelle 1 zeigt deutlich, daR® die Widerstandsabweichung R, durch NTC-Thermistorelemente des
Gesicht-zu-Gesicht-Typs reduziert werden kann, da die Widerstandswerte durch den Zwischenraum bestimmt
werden. Dieselbe ist jedoch bei NTC-Thermistoren des geschichteten Typs aus verschiedenen Griinden, wie
z. B. Ungenauigkeiten beim Stapeln, beim Drucken und beim Schneiden der Mutterschicht, um die einzelnen
Keramikgrinschichten zu erhalten, sehr groR. Tabelle 1 zeigt ferner, dall ein NTC-Thermistorelement gemaf
dem ersten Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung einen viel kleineren Widerstandswert als ein dhnliches bekann-
tes NTC-Thermistorelement des Gesicht-zu-Gesicht-Typs bei der gleichen Anzahl von Schichten von inneren
Elektroden aufweist. Obwohl kleine Widerstandswerte bei einem bekannten NTC-Thermistorelement erhalten
werden kénnen, indem die Anzahl von Schichten der innerer Elektroden erhéht wird, zeigt Tabelle 1, dal} eine
aulderordentlich grof3e Anzahl von Schichten gestapelt werden mif3te, um einen Widerstandswert zu erhalten,
der geringer als 1 kQ ist, weshalb die Dicke erhoht werden mifite.

[0042] AnschlieBend wurde die Anzahl der inneren Elektroden der NTC-Thermistorelemente gemal dem ers-

ten Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung variiert, wobei entsprechende Anderungen des Widerstandswerts und
der Abweichungen R;., gemessen und erhalten wurden. Die Ergebnisse sind in den Eig. 6 und Eig. 7 gezeigt.
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[0043] Die Fig. 6 und Fig. 7 zeigen deutlich, dal} Widerstandswerte wesentlich reduziert werden kénnen,
wenn gemal dieser Erfindung die Anzahl von Schichten der inneren Elektroden erhéht wird. Dies bedeutet,
dall NTC-Thermistorelemente mit einem erwiinschten niedrigen Widerstandswert mit einem hohen Grad an
Genauigkeit hergestellt werden kdnnen, indem die Anzahl von Paaren (Schichten) von inneren Elektroden (wo-
bei jede Schicht eine langere erste Elektrode und eine kiirzere zweite Elektrode aufweist) geeignet erhéht oder
erniedrigt wird.

[0044] Die Armelteile 7a und 8a der duReren Elektroden 7 und 8 des NTC-Thermistorelements 1 gemaR dem
ersten Ausfihrungsbeispiel der Erfindung sind vorzugsweise derart gebildet, um nicht (in der Richtung der Di-
cke) eine der inneren Elektroden zu Gberlappen, die mit der gegeniiberliegenden aufieren Elektrode 7 und 8
verbunden ist. Dies dient dazu, die Abweichungen der Widerstandswerte weiter zu reduzieren. Dies wird nach-
folgend bezugnehmend auf die Fig. 1 und Fig. 8 erklart.

[0045] Wie es in Fig. 1 gezeigt ist, ist der Armelteil 8a der 4uReren Elektrode 8 des NTC-Thermistorelements
1 angeordnet, um die erste Elektrode 3a des ersten Paars von inneren Elektroden nicht zu Gberlappen, die mit
der gegenuberliegenden auferen Elektrode 7 verbunden ist. Bei derart strukturierten Thermistorelementen
wurden die Lange L des Armelteils 8a (als der Abstand zwischen der &ueren Endoberflache 2e der duReren
Elektrode 8 und der Oberseite P, des Armelteils 8a definiert) und der horizontale Abstand zwischen der Spitze
des Armelteils 8a und der ersten Elektrode 3a des ersten Paars variiert, wie es in Tabelle 2 gezeigt ist, um ihre
Widerstandswerte R, ihre Abweichungen R, und die prozentuale Anderung vom Standard einzuschéatzen,
welcher fir einen Fall angesetzt wird, bei dem der Uberlappungsabstand X (nachfolgend erklart) -0,2 mm war.
(Nicht-positive Werte bei X bedeuten keine Uberlappung.) Zum Vergleich wurde ein Vergleichsbei-
spiel-NTC-Thermistorelement, wie es bei 11 in Fig. 8 gezeigt ist, hergestellt, wobei der Armelteil 8a die erste
Elektrode 3a des ersten Paars von inneren Elektroden um einen Uberlappungsabstand X = + 0,1 mm Uber-
lappt, was zu einem Widerstandswert R und zu seiner Abweichung R,., und zu der prozentualen Differenz AR
gefuhrt hat, wie es in Tabelle 2 gezeigt ist.

Tabelle 2
L (mm) R(kQ) Rycy (%) X (mm) -R (%)
0,2 0,410 5 -0,2 Standard
0,3 0,410 5 -0,1 0
0,4 0,409 5,2 0 -0,02
0,5 0,403 7 +0,1 -1,8

[0046] Tabelle 2 zeigt deutlich, da® der Widerstandswert des Vergleichsbeispiels (des NTC-Thermistorele-
ments 11 von Fig. 8) wesentlich von den Testproben bei keiner Uberlappung (d. h. x < 0) abweicht. In anderen
Worten resultiert eine Abweichung in der Lange des Armelteils 8a, wenn der Armelteil 8a die erste Elektrode
3a uberlappt, die mit der gegenlberliegenden aulieren Elektrode 7 verbunden ist, in einer wesentlichen Ab-
weichung des Widerstandswerts. Somit kdnnen der Widerstandswert und seine Abweichung R, weiter redu-
ziert werden, wenn kein Armelteil (7a oder 8a) einer duReren Elektrode (7 oder 8) derart angeordnet ist, daR
er die erste Elektrode Uberlappt, die mit der gegentberliegenden dufleren Elektrode (8 oder 7) verbunden ist.

[0047] Es wurde ferner bezlglich des NTC-Thermistorelements 1 gemafl dem ersten Ausfuhrungsbeispiel
dieser Erfindung entdeckt, daB der Abstand zwischen der Spitze P, eines Armelteils (z. B. 8a) einer dulkeren
Elektrode (wie z. B. 8) und die Spitze P, der ersten Elektrode (wie z. B. 3a), die mit der gegenuberliegenden
aulleren Elektrode (wie z. B. 7) verbunden ist, die Abweichung des Widerstandswerts beeintrachtigen. Gemaf
dieser Erfindung wird bevorzugt, da? der Abstand zwischen den Spitzen P, und P, gréf3er als der Zwischen-
raum g zwischen der ersten und zweiten Elektrode 3a und 3b desselben Paars von inneren Elektroden ge-
macht wird, derart, dal die Abweichung reduziert werden kann.

[0048] Bei dem NTC-Thermistorelement 1 gemal dem ersten Ausfiihrungsbeispiel dieser Erfindung wurde
der Zwischenraum g gleich 0,25 mm eingestellt, wurde die Lénge L des Armelteils 8a der duReren Elektrode
8 gleich 0,3 mm eingestellt, wurde die Lange der zweiten Elektrode 3b des ersten Paars auf 0,05 mm einge-
stellt, und wurde die Dicke t der Thermistorschicht zwischen dem ersten Paar von inneren Elektroden und der
oberen Oberflache des Thermistorkdrpers 2 variiert, wie es in Tabelle 3 gezeigt ist, um den Abstand zwischen
den Spitzen P, und P, zu veréndern, um die Abweichungen der Widerstandswerte bewerten zu kdnnen.
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[0049] Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 gezeigt.

Tabelle 3

Dicke t(mm) Abstand p zwischen P; und P  Rjcy (%)

0,8 0,28 4,0
0,75 0,255 4,2
0,70 0,230 5,8
0,65 0,205 8,1

[0050] Tabelle 3 zeigt deutlich, dal} die Widerstandsabweichung R, reduziert werden kann, wenn der Ab-
stand p zwischen den Spitzen P, und P, gré3er als der Zwischenraum g ist.

[0051] Nachfolgend wird auf Fig. 9 Bezug genommen, um ein zweites Ausfiihrungsbeispiel dieser Erfindung
zu beschreiben. Fig. 9 zeigt ein NTC-Thermistorelement 31 gemal dem zweiten Ausflihrungsbeispiel dieser
Erfindung, das vier Schichten aus inneren Elektroden aufweist, die innerhalb eines sdulenférmigen Thermis-
torkdrpers 2 mit rechteckigem Querschnitt gebildet sind. Dasselbe ist &hnlich zum NTC-Thermistorelement 1
gemal dem ersten Ausflihrungsbeispiel der Erfindung, das in Fig. 1 gezeigt ist, strukturiert, dasselbe unter-
scheidet sich jedoch darin, daf} die zwei inneren Elektroden 32 und 33 in den Mittelschichten in der Richtung
der Dicke jeweils das zweite und dritte Paar von inneren Elektroden 4a, 4b, 5a und 5b des NTC-Thermistore-
lements 1 von Fig. 1 ersetzen.

[0052] Wie es durch dieses Beispiel dargestellt ist, ist es nicht erforderlich, dal} jede innere Elektrode (an ei-
ner anderen Schicht) eines NTC-Thermistorelements gemaR dieser Erfindung mit einer Iangeren ersten Elek-
trode und einer kirzeren zweiten Elektrode gebildet wird. Anders ausgedruckt kann als Variation zum zweiten
Ausfuhrungsbeispiel ein NTC-Thermistorelement gemal dieser Erfindung eine Kombination geeigneter An-
zahlen von inneren Elektroden aufweisen, wobei jede in eine lIangere erste Elektrode und eine kirzere zweite
Elektrode geteilt ist, und ferner innere Elektroden wie die bekannter NTC-Thermistorelemente des geschichte-
ten Typs (d. h. nicht geteilt in einen Iangeren und einen kirzeren Teil). In diesem Fall kdnnen die Variationen
der Widerstandselemente ebenfalls durch den Zwischenraum g gesteuert werden, wie es beim NTC-Thermis-
torelement des Gesicht-zu-Gesicht-Typs der Fall war. Ferner kann der Widerstandswert reduziert werden, in-
dem die Anzahl von Schichten zwischen ersten Elektroden von unterschiedlichen Héhen reduziert wird, oder
wenn ein NTC-Thermistorelement des geschichteten Typs gebildet wird. Zusammengefal’t kdnnen Ge-
sicht-zu-Gesicht-Elektroden und geschichtete Elektroden geeignet kombiniert werden, wobei viele Arten und
Weisen zum Kombinieren derselben innerhalb des Bereichs dieser Erfindung mdglich sind. Es wird jedoch be-
vorzugt, dal® Gesicht-zu-Gesicht-Elektroden in den dulRersten Schichten in der Richtung der Dicke angeordnet
werden, wie es bei dem NTC-Thermistorelement 31 der Fall ist. Mit inneren Elektroden 32 und 33, die wie bei
bekannten NTC-Thermistorelementen des geschichteten Typs strukturiert sind, ist es nicht besonders wahr-
scheinlich, da® Variationen des Widerstandswerts aufgrund der Variationen der Abstédnde zwischen den Spit-
zen der inneren Elektroden und den gegenuberliegenden dulleren Elektroden 7 und 8 resultieren, wobei je-
doch Variationen wegen eines solchen Grundes nicht ohne weiteres bei inneren Elektroden 3a, 3b, 6a und 6b
des Gesicht-zu-Gesicht-Typs auftreten.

[0053] Fiq. 10 zeigt ein weiteres NTC-Thermistorelement 41 gemal einem dritten Ausfuhrungsbeispiel dieser
Erfindung, das innere Elektroden in zwei Schichten innerhalb eines Thermistorkorpers 2 aufweist, wobei jede
Schicht ein Paar von gegeniiberliegenden Elektroden in einer Gesicht-zu-Gesicht-Beziehung aufweist. Detail-
lierter gesagt enthalt die obere Schicht eine langere erste Elektrode 42a und eine kirzere zweite Elektrode
42b, wahrend die untere Schicht eine langere erste Elektrode 43a und eine kirzere zweite Elektrode 43b um-
falt. Ein Paar von duf3eren Elektroden 7 und 8 ist auf den gegeniberliegenden Endoberflachen des Thermis-
torkdrpers 2 gebildet, wobei die Elektroden 42a und 43b mit einer der duf3eren Elektroden (7) verbunden sind,
wahrend die Elektroden 42b und 43a mit der anderen dulieren Elektrode (8) verbunden sind. Wie bei dem
NTC-Thermistor gemaR dem ersten Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung, der oben beschrieben wurde, kdnnen
dadurch die Variationen des Widerstandswerts als auch der Widerstandswert selbst reduziert werden. Mit an-
deren Worten ausgedruckt kann der NTC-Thermistor 41, der in Eig. 10 gezeigt ist, als die am meisten verein-
fachte Form eines NTC-Thermistors angesehen werden, welcher gemal der vorliegenden Erfindung ausge-
fuhrt ist.
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Patentanspriiche

1. NTC-Thermistorelement (1; 11; 31; 41) mit folgenden Merkmalen:
einem Thermistorkérper (2), der aus einem NTC-Thermistormaterial hergestellt ist;
einem Paar von auf3eren Elektroden (7, 8) auf Endoberflachen (2d, 2e) des Thermistorkérpers (2), wobei die
&uBeren Elektroden (7, 8) Armelteile (7a, 8a) aufweisen, die sich auf oberen und unteren Hauptoberflachen
des Thermistorkorpers (2) erstrecken; und
einer Mehrzahl von inneren Elektroden (3a bis 6b; 42a bis 43b) in Schichten (9a bis 9b) innerhalb des Ther-
mistorkorpers, wobei jede innere Elektrode mit einer der duferen Elektroden verbunden ist, wobei zumindest
eine der Schichten eine langere erste Innenelektrode (3a; 42a) und eine kirzere zweite Innenelektrode (3b;
42b) aufweist, welche einander gegeniberliegend mit einem Zwischenraum (g) zwischen denselben angeord-
net und mit unterschiedlichen duf3eren Elektroden verbunden sind, wobei die langere erste innere Elektrode
(3a; 42a) mit der einen aufleren Elektrode (7) verbunden ist und zumindest ein Abschnitt der langeren ersten
inneren Elektrode (3a; 42a) eine andere (4a; 43a) der inneren Elektroden in einer Richtung senkrecht zu den
Schichten uberlappt, wobei eine Thermistorschicht zwischen denselben angeordnet ist, und wobei die andere
innere Elektrode (4a; 43a) mit der anderen dufleren Elektrode (8) verbunden ist,
und wobei das Armelteil (8a) der duReren Elektrode, mit der die kiirzere zweite Innenelektrode (3b; 42b) ver-
bunden ist, langer ist als die kiirzere zweite Innenelektrode (3b; 42b).

2. NTC-Thermistorelement gemafR Anspruch 1, bei dem zumindest zwei (9¢, 9d) der Schichten eine lan-
gere erste innere Elektrode (3a, 4a) und eine kiirzere zweite innere Elektrode (3b, 4b) aufweisen, welche ein-
ander gegenuberliegend mit einem Zwischenraum (g) zwischen denselben angeordnet und mit unterschiedli-
chen auleren Elektroden (7, 8) verbunden sind, wobei die ersten inneren Elektroden in den zwei Schichten
mit unterschiedlichen duf3eren Elektroden verbunden sind und sich zumindest teilweise in einer Richtung senk-
recht zu den Schichten Uberlappen, wobei eine Thermistorschicht zwischen denselben angeordnet ist.

3. NTC-Thermistorelement gemal Anspruch 2, bei dem zumindest eine (9d) der zumindest zwei Schichten
(9c, 9d) die auRerste der Schichten ist.

4. NTC-Thermistorelement gemaf Anspruch 2 oder 3, bei dem jede innere Elektrode (3a bis 6b) in jeder
der Schichten (9b bis 9d) eine langere erste innere Elektrode (3a) und eine klrzere zweite innere Elektrode
(3b) aufweist, die einander gegentberliegend mit einem Zwischenraum (g) zwischen denselben angeordnet
sind und mit unterschiedlichen der duReren Elektroden (7, 8) verbunden sind, wobei die ersten inneren Elek-
troden (3a, 4a) in einem benachbarten Paar (9b, 9¢) von Schichten mit unterschiedlichen der duf3eren Elek-
troden (7, 8) verbunden sind und sich zumindest teilweise in der senkrechten Richtung durch eine Thermistor-
schicht (9b) hindurch Uberlappen.

5. NTC-Thermistorelement gemaf einem der Ansprliche 2 bis 4, bei dem die aufieren Elektroden (7, 8) an
gegeniberliegenden Enden des Thermistorkorpers (2) angeordnet sind, wobei keine der inneren Elektroden,
die mit einer der auleren Elektroden verbunden ist, die andere duRere Elektrode in der senkrechten Richtung
Uberlappt.

6. NTC-Thermistorelement gemal einem der Anspriiche 2 bis 5, bei dem der Abstand zwischen einer du-
Reren Elektrode und einer inneren Elektrode, die mit der anderen der aul3eren Elektrode verbunden ist, gréRer
als der Zwischenraum (g) ist.

7. NTC-Thermistorelement gemaR einem der Anspriiche 2 bis 6, bei dem die erste Elektrode (3a) in einer
der Schichten (9b bis 9d) eine andere Breite als eine (4a) der inneren Elektroden aufweist, die sich in einer
benachbarten Schicht befindet und dieselbe in der senkrechten Richtung Gberlappt.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen

9/15



DE 198 06 296 B4 2006.03.30

Anhangende Zeichnungen
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