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tenerd-Bestandteilen, welche Seltenerd-Bestandteile jeweils
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welche Seltenerd-Element-Verbindung wenigstens ein Sel-
tenerd-Element enthéalt, aus einem unterschiedliche Selten-
erd-Bestandteile sowie wenigstens einen Nicht-Seltenerd-
Bestandteil, welcher keine Seltenerd-Element-Verbindung
enthalt, enthaltenden Gemengestrom (G), umfassend die
Schritte:

— Bereitstellen eines Gemengestroms (G), welcher unter-
schiedliche Seltenerd-Bestandteile sowie wenigstens einen
Nicht-Seltenerd-Bestandteil enthalt,
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Ab-
trennung von Seltenerd-Bestandteilen, welche Sel-
tenerd-Bestandteile jeweils wenigstens eine Selten-
erd-Element-Verbindung enthalten, welche Selten-
erd-Element-Verbindung wenigstens ein Seltenerd-
Element enthalt, aus einem unterschiedliche Sel-
tenerd-Bestandteile sowie wenigstens einen Nicht-
Seltenerd-Bestandteil, welcher keine Seltenerd-Ele-
ment-Verbindung enthalt, enthaltenden Gemenge-
strom.

[0002] Seltenerd-Elemente liegen in der Natur stets
in oxidierter Form in seltenerdhaltigen Mineralien ge-
bunden vor. Charakteristisch an derartigen Minerali-
en ist, dass diese das gesamte Spektrum an Selten-
erd-Elementen abdecken.

[0003] Die Abtrennung entsprechender, im Weiteren
als Seltenerd-Bestandteile bezeichneter Mineralien,
ist regelmafig, insbesondere bedingt durch die ho-
he Ahnlichkeit der Seltenerd-Elemente sowie deren
.vergesellschaftung® mit anderen Elementen bzw.
Elementverbindungen regelmafig sehr aufwandig.

[0004] Mithin sind die bekannten Verfahren zur Ab-
trennung von Seltenerd-Bestandteilen aus unter-
schiedliche Seltenerd-Bestandteile sowie wenigstens
einen Nicht-Seltenerd-Bestandteil enthaltenden Ge-
mengestrémen Ublicherweise wenig effizient und so-
mit wenig wirtschaftlich. Dies liegt insbesondere dar-
an, dass hierbei typischerweise sehr aufwandig zu
realisierende Mahlgrade, allgemein Zerkleinerungs-
grade, vorzusehen sind, um einen ausreichenden
Aufschlussgrad entsprechender Gemengestréme zu
erreichen.

[0005] Ublicherweise sind derartige Verfahren zu-
dem bedingt durch die grol3en Mengen an zur Extrak-
tion entsprechender Seltenerd-Bestandteile erforder-
lichen Chemikalien im Hinblick auf ihre Umweltver-
traglichkeit bedenklich. In diesem Zusammenhang
ist auch zu beachten, dass entsprechende Selten-
erd-Bestandteile radioaktive Elemente, wie z.B. Uran
und/oder Thorium, enthalten kénnen, welche bei der
Abtrennung aus entsprechenden Gemengestromen
freigelegt werden kénnen.

[0006] Der Erfindung liegt sonach die Aufgabe zu-
grunde, ein verbessertes Verfahren zur Abtrennung
von entsprechenden Seltenerd-Bestandteilen aus ei-
nem unterschiedliche Seltenerd-Bestandteile sowie
wenigstens einen entsprechenden Nicht-Seltenerd-
Bestandteil enthaltenden Gemengestrom anzuge-
ben.

[0007] Die Aufgabe wird durch ein Verfahren der ein-
gangs genannten Art gelést, welches sich erfindungs-
gemal durch die folgenden Schritte auszeichnet:
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— Bereitstellen eines Gemengestroms, wel-
cher unterschiedliche Seltenerd-Bestandteile so-
wie wenigstens einen Nicht-Seltenerd-Bestandteil
enthalt,

— Abtrennen wenigstens eines Teils des wenigs-
tens einen Nicht-Seltenerd-Bestandteils aus dem
Gemengestrom unter Ausbildung eines die Sel-
tenerd-Bestandteile, sowie gegebenenfalls nicht
abgetrennte Nicht-Seltenerd-Bestandteile, enthal-
tenden ersten Gemengeteilstroms und eines die
abgetrennten Nicht-Seltenerd-Bestandteile ent-
haltenden zweiten Gemengeteilstroms,

— selektives Abtrennen der einzelnen Selten-
erd-Bestandteile aus dem ersten Gemengeteil-
strom unter Ausbildung jeweiliger, jeweils ei-
nen bestimmten Seltenerd-Bestandteil enthalten-
der Konzentratstrome.

[0008] Das erfindungsgemale Prinzip betrifft einen
besonderen technischen Ansatz zur Abtrennung von
Seltenerd-Bestandteilen aus einem mehrere (che-
misch) unterschiedliche Seltenerd-Bestandteile so-
wie wenigstens einen Nicht-Seltenerd-Bestandteil
enthaltenden Gemengestrom.

[0009] Unter einem Seltenerd-Bestandteil ist ein
Stoff oder eine Stoffverbindung zu verstehen, welche
(r) wenigstens eine, typischerweise mehrere (che-
misch) unterschiedliche, Seltenerd-Element-Verbin-
dungen enthélt. Eine Seltenerd-Element-Verbindung
enthalt wiederum wenigstens ein Seltenerd-Element,
welches in der Seltenerd-Element-Verbindung, typi-
scherweise in oxidierter Form, mit wenigstens einem
weiteren Verbindungselement verbunden ist.

[0010] Bei einem Seltenerd-Bestandteil kann es sich
sonach um ein wenigstens eine Seltenerd-Element-
Verbindung enthaltendes Mineral, wie z.B. Allanit,
Apatit, oder Monazit, handeln. Bei einer Seltenerd-
Element-Verbindung kann es sich beispielsweise um
ein Seltenerd-Carbonat, d.h. eine chemische Verbin-
dung eines Seltenerd-Elements mit einem Carbonat-
Bestandteil, oder um ein Seltenerd-Phosphat, d.h. ei-
ne chemische Verbindung eines Seltenerd-Elements
mit einem Phosphat-, allgemein Phosphorbestand-
teil, oder um ein Seltenerd-Silikat, d.h. eine chemi-
sche Verbindung eines Seltenerd-Elements mit ei-
nem Silikat-Bestandteil, handeln.

[0011] Unter einem Nicht-Seltenerd-Bestandteil ist
ein Stoff oder eine Stoffverbindung zu verstehen, wel-
che(r) keine Seltenerd-Element-Verbindung und so-
nach auch keine Seltenerd-Elemente enthalt. Je nach
Ursprung des im Rahmen des erfindungsgeméfien
Verfahrens aufzutrennenden Gemengestroms kon-
nen also chemisch deutlich unterschiedliche Nicht-
Seltenerd-Bestandteile vorliegen.

[0012] Bei einem Nicht-Seltenerd-Bestandteil kann
es sich z.B. um ein Eisenerz, wie Magnetit, handeln.



DE 10 2014 201 303 A1

Die chemische Zusammensetzung des Nicht-Selten-
erd-Bestandteils bestimmt sich mafRgeblich durch die
Herkunft des Gemengestroms.

[0013] In einem ersten Schritt des erfindungsgema-
Ren Verfahrens wird ein mehrere (chemisch) unter-
schiedliche Seltenerd-Bestandteile sowie wenigstens
einen Nicht-Seltenerd-Bestandteil enthaltender Ge-
mengestrom bereitgestellt. Der Gemengestrom kann,
in Abhangigkeit seiner eigentlichen Herkunft, be-
reits bestimmte Aufbereitungsprozesse, in welchen
bestimmte Gemengestrom-Bestandteile abgetrennt
und/oder aufkonzentriert wurden, durchlaufen haben.
Bei einem solchen Gemengestrom kann es sich, wie
im Weiteren noch néher erlautert wird, insbesondere
um einen, z.B. bei der Produktion von Eisen anfallen-
den, Bergestrom handeln.

[0014] In einem zweiten Schritt des erfindungsge-
malen Verfahrens erfolgt ein wenigstens teilwei-
ses, insbesondere mdglichst vollstdndiges, Abtren-
nen des wenigstens einen Nicht-Seltenerd-Bestand-
teils aus dem Gemengestrom. Es wird hierbei ein die
Seltenerd-Bestandteile, sowie gegebenenfalls nicht
abgetrennte Nicht-Seltenerd-Bestandteile, enthalten-
der erster Gemengeteilstrom und ein die abge-
trennten Nicht-Seltenerd-Bestandteile enthaltender
zweiter Gemengeteilstrom gebildet. In dem zweiten
Schritt des erfindungsgeméafien Verfahrens wird so-
nach eine erste Abtrennstufe realisiert, in welcher
ein moglichst vollstdndiges Abtrennen der Nicht-Sel-
tenerd-Bestandteile von den Seltenerd-Bestandtei-
len, oder umgekehrt, erfolgt.

[0015] Die Abtrennung der Nicht-Seltenerd-Be-
standteile aus dem Gemengestrom wird insbesonde-
re unter Anwendung von im Hinblick auf die chemi-
sche Zusammensetzung der abzutrennenden Nicht-
Seltenerd-Bestandteile zweckmaRigen Abtrennpro-
zessen durchgefiihrt. Es kann dabei beispielsweise
vorgesehen sein, dass das Abtrennen der Nicht-Sel-
tenerd-Bestandteile aus dem Gemengestrom mittels
inverser Flotationsabtrennung erfolgt.

[0016] In einem dritten Schritt des erfindungsge-
maRen Verfahrens erfolgt ein selektives Abtrennen
der einzelnen Seltenerd-Bestandteile aus dem ers-
ten Gemengeteilstrom unter Ausbildung jeweiliger,
jeweils einen bestimmten Seltenerd-Bestandteil ent-
haltender Konzentratstréme. In dem dritten Schritt
des erfindungsgemalien Verfahrens werden sonach
weitere Abtrennstufen realisiert, in welchen jeweils
ein Abtrennen eines bestimmten Seltenerd-Bestand-
teils aus dem ersten Gemengeteilstrom durchgefihrt
wird. Der die unterschiedlichen Seltenerd-Bestand-
teile sowie gegebenenfalls einen Restanteil an in
dem zweiten Schritt des erfindungsgemafien Verfah-
rens nicht abgetrennten Nicht-Seltenerd-Bestandtei-
len enthaltende erste Gemengeteilstrom wird sonach
durch mehrere aufeinander folgende bzw. nachein-
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ander geschaltete Abtrennstufen gefiihrt. Dabei wird
in jeder Abtrennstufe ein bestimmter Seltenerd-Be-
standteil abgetrennt. In jeder Abtrennstufe wird hier-
bei jeweils ein einen bestimmten Seltenerd-Bestand-
teil enthaltender Konzentratstrom gebildet.

[0017] Grundsatzlich bemisst sich die Anzahl der ge-
bildeten Konzentratstrome nach der Anzahl der se-
lektiv abzutrennenden Seltenerd-Bestandteile.

[0018] Die selektive Abtrennung der unterschiedli-
chen Seltenerd-Bestandteile aus dem ersten Gemen-
geteilstrom wird ebenso insbesondere unter Anwen-
dung von im Hinblick auf die jeweilige chemische Zu-
sammensetzung der abzutrennenden Seltenerd-Be-
standteile zweckmaRigen Abtrennprozessen durch-
gefihrt.

[0019] Bevorzugt ist es dabei vorgesehen, dass
das selektive Abtrennen der einzelnen Seltenerd-
Bestandteile aus dem ersten Gemengeteilstrom je-
weils mittels Flotationsabtrennung erfolgt. Mithin kon-
nen im Rahmen des selektiven Abtrennens der
Seltenerd-Bestandteile aus dem ersten Gemenge-
teilstrom mehrere jeweils unterschiedlich selektive
Flotationsprozesse nacheinander durchgefiihrt wer-
den. In den jeweiligen Flotationsprozessen werden
typischerweise jeweils fUr einen bestimmten Selten-
erd-Bestandteil selektive Flotationschemikalien, ins-
besondere Hydrophobierungsmittel und/oder Driick-
eragenzien, eingesetzt, so dass in jedem Flotations-
prozess ein bestimmter Seltenerd-Bestandteil abge-
trennt wird. Die in den jeweiligen Flotationsprozessen
jeweils abgetrennten Seltenerd-Bestandteile werden,
wie erwahnt, jeweils in eigene und somit separate
Konzentratstrome tberflihrt.

[0020] Die in den jeweiligen Konzentratstrémen in
jeweiligen Seltenerd-Element-Bestandteilen enthal-
tenen Seltenerd-Verbindungen koénnen im Weite-
ren mittels zweckmaRiger Abtrenn- bzw. Extraktions-
prozesse aus den jeweiligen Seltenerd-Element-Be-
standteilen abgetrennt bzw. extrahiert und sonach
isoliert dargestellt werden.

[0021] Das Abtrennen bzw. Extrahieren der Selten-
erd-Element-Verbindungen aus den jeweiligen Sel-
tenerd-Element-Bestandteilen erfolgt zweckmafiger-
weise mittels fur die jeweiligen Seltenerd-Element-
Verbindungen spezifischen Abtrenn- bzw. Extrakti-
onsprozessen. Im Rahmen entsprechender Prozes-
se kénnen z.B. geeignete Chemikalien, d.h. insbe-
sondere bestimmte Sauren, wie z.B. Schwefelsaure
oder Flussséaure, und/oder Basen, wie z.B. Natron-
lauge, eingesetzt werden. Das Abtrennen bzw. Ex-
trahieren der Seltenerd-Element-Verbindungen aus
den jeweiligen Seltenerd-Element-Bestandteilen er-
folgt sonach zweckmaRig mittels des Einsatzes von
Sauren und/oder Basen bzw. Laugen.
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[0022] Selbstverstandlich ist es im Weiteren denk-
bar, auch die in den jeweiligen Seltenerd-Element-
Verbindungen enthaltenen Seltenerd-Elemente aus
den jeweiligen Seltenerd-Element-Verbindungen ab-
zutrennen bzw. zu extrahieren. Mithin kénnen die
in den jeweiligen Seltenerd-Element-Verbindungen
enthaltenen Seltenerd-Elemente isoliert, d.h. in ele-
mentarer bzw. metallischer Form, dargestellt werden.
Hierflr kann z.B. eine redoxbasierte Umsetzung, d.h.
eine Reduktion, der in den Seltenerd-Element-Ver-
bindungen enthaltenen Seltenerd-Elemente vorgese-
hen werden, welche mittels eines geeigneten Reduk-
tionsmittels, z.B. im Rahmen einer Schmelzflusselek-
trolyse, erfolgen kann.

[0023] Die in den jeweiligen Konzentratstromen ent-
haltenen Seltenerd-Bestandteile kénnen jedoch, zu-
mindest teilweise, auch zur Herstellung von Aus-
gangsstoffen flr wenigstens einen industriellen Pro-
duktionsprozess verwendet werden. Die Seltenerd-
Bestandteile kénnen sonach, wie im Weiteren noch
naher erldutert wird, zu bestimmten Ausgangsstoffen
fur bestimmte industrielle Produktionsprozesse ver-
arbeitet werden. Entsprechend kénnen die Selten-
erd-Bestandteile im Rahmen verschiedener industri-
eller Produktionsprozesse unmittelbar oder mittelbar
fur die Herstellung bestimmter, insbesondere chemi-
scher, Produkte eingesetzt werden kénnen.

[0024] Wie erwahnt, kann im Rahmen des erfin-
dungsgemalen Verfahrens ein, insbesondere aus
der Produktion von Eisen anfallender, Gemenge-
strom verwendet werden, welcher als Seltenerd-Be-
standteile jeweilige Seltenerd-Element-Verbindun-
gen enthaltende Minerale enthalt. Bei diesen Mine-
ralien handelt es sich insbesondere um Allanit, Apa-
tit oder Monazit. Bei einem solchen Gemengestrom
kann es sich um einen Bergestrom handeln. Entspre-
chende Mineralien sind in der einschldgigen Fach-
welt weithin bekannt und enthalten beispielsweise
phosphatische und/oder silikatische Seltenerd-Ele-
ment-Verbindungen. So stellt z.B. Allanit im Allgemei-
nen eine Sammelbezeichnung fur bestimmte silika-
tische Seltenerd-Element-Verbindungen dar. Apatit
und Monazit stellen im Allgemeinen Sammelbezeich-
nungen fir bestimmte phosphatische Seltenerd-Ele-
ment-Verbindungen dar.

[0025] Sofern ein Gemengestrom verwendet wird,
welcher Allanit, Apatit und Monazit als jeweilige Sel-
tenerd-Element-Verbindungen enthaltende Minerali-
en enthélt, kann in Anbetracht obiger Ausfiihrungen
ein Allanit enthaltender Allanit-Konzentratstrom, ein
Apatit enthaltender Apatit-Konzentratstrom und ein
Monazit enthaltender Monazit-Konzentratstrom ge-
bildet werden.

[0026] Wie weiter oben ebenso ausgefiihrt, kann
mit den entsprechenden Konzentratstrémen im Allge-
meinen unterschiedlich verfahren werden.
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[0027] Insbesondere ist es mdglich, die in den je-
weiligen Konzentratstromen enthaltenen Seltenerd-
Bestandteile weiter aufzutrennen, um an entspre-
chende Seltenerd-Element-Verbindungen bzw. Sel-
tenerd-Elemente zu gelangen. Aus dem Allanit-Kon-
zentratstrom und/oder dem Apatit-Konzentratstrom
und/oder dem Monazit-Konzentratstrom kénnen so-
nach entsprechende Seltenerd-Element-Verbindun-
gen und im Weiteren Seltenerd-Elemente abgetrennt
bzw. extrahiert werden.

[0028] Im Rahmen des Abtrennens bzw. der Extrak-
tion der Seltenerd-Element-Verbindungen aus den
Seltenerd-Bestandteilen anfallende Nebenprodukte
kénnen ebenso weiterverwendet bzw. weiterverwer-
tet werden. So ist es beispielsweise denkbar, dass
aus einem Apatit- und/oder Monazit-Konzentratstrom
anfallende Nebenprodukte im Rahmen eines industri-
ellen Produktionsprozesses z.B. zur Herstellung von
Dungemitteln verwendet werden.

[0029] In diesem Zusammenhang ist es auch denk-
bar, dass im Rahmen eines sauren Aufschlusses
entsprechender Konzentratstrome anfallende, ins-
besondere saure, Nebenprodukte weiterverwendet
werden. So ist es z.B. mdglich, dass etwa aus
einem Allanit-Konzentratstrom und einem Monazit-
Konzentratstrom jeweils Seltenerd-Element-Verbin-
dungen mittels Saduren abgetrennt werden, wobei im
Rahmen des Abtrennens entstehende, saure Neben-
produkte, d.h. insbesondere saure Abgase, fiir einen
industriellen Produktionsprozess z.B. zur Herstellung
von Gips verwendet werden.

[0030] Wie erwahnt, ist es mdglich, die in den je-
weiligen Konzentratstromen enthaltenen Seltenerd-
Bestandteile zur Herstellung von Ausgangsstoffen
fur wenigstens einen industriellen Produktionspro-
zess zu verwenden. So ist es beispielsweise denkbar,
dass z.B. ein Apatit-Konzentratstrom zur Herstellung
von Ausgangsstoffen fiir einen industriellen Produkti-
onsprozess zur Herstellung z.B. von Phosphorsaure
verwendet wird.

[0031] Dabei kann zweckm&Rig vorgesehen wer-
den, dass aus im Rahmen der Herstellung von
Phosphorsaure anfallenden, Seltenerd-Element-Ver-
bindungen enthaltenden Nebenprodukten Seltenerd-
Element-Verbindungen mit wenigstens einer S&u-
re, insbesondere Schwefelsdure, abgetrennt werden.
Die im Rahmen der Abtrennung entstehende, ab-
getrennte Seltenerd-Element-Verbindungen enthal-
tende Saure kann zumindest zum Teil zur Abtren-
nung von Seltenerd-Element-Verbindungen aus ei-
nem weiteren Konzentratstrom, d.h. insbesondere ei-
nem Monazit-Konzentratstrom, verwendet werden.

[0032] Im Rahmen des Abtrennens entsprechender
Seltenerd-Element-Verbindungen bzw. im Rahmen
der Weiterverwendung bzw. Weiterverwertung der
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Seltenerd-Element-Verbindungen verwendete Ein-
richtungen, wie z.B. Laugungseinrichtungen oder Ab-
gasabfuhrungseinrichtungen, kdénnen zweckmahig,
weil effizient, gemeinsam verwendet werden.

[0033] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus dem im Folgenden
beschriebenen Ausflihrungsbeispielen sowie anhand
der Zeichnung. Dabei zeigen:

[0034] Fig. 1 bis Fig. 3 jeweils ein schemati-
sches Schaubild zur Veranschaulichung eines Aus-
fuhrungsbeispiels des erfindungsgeméaflen Verfah-
rens.

[0035] Die Fig. 1 bis Fig. 3 zeigen jeweils ein sche-
matisches Schaubild zur Veranschaulichung eines
Ausflhrungsbeispiels des erfindungsgemafen Ver-
fahrens.

[0036] Das Ausflhrungsbeispiel betrifft im Allgemei-
nen ein Verfahren zur Abtrennung von Seltenerd-
Bestandteilen aus einem unterschiedliche Seltenerd-
Bestandteile sowie wenigstens einen Nicht-Selten-
erd-Bestandteil enthaltenden Gemengestrom G.

[0037] Bei dem Gemengestrom G handelt es sich
um einen bei der Produktion von Eisen anfallenden
Bergestrom. Der Gemengestrom G enthélt sonach
als Seltenerd-Bestandteile jeweilige Seltenerd-Ele-
ment-Verbindungen enthaltende Mineralien, d.h. ins-
besondere Allanit, Apatit und Monazit. In den jeweili-
gen Mineralien sind silikatisch oder phosphatisch ge-
bundene, d.h. insbesondere als Silikat- oder Phos-
phat-Verbindungen vorliegende Seltenerd-Elemente,
enthalten. Als Nicht-Seltenerd-Bestandteil enthalt der
Gemengestrom G insbesondere Magnetit (Eisen(ll,
[)-oxid).

[0038] Unter Seltenerd-Elementen sind die Elemen-
te der 3. Nebengruppe des Periodensystems, mit
Ausnahme des Actiniums, sowie die Lanthanoide zu
verstehen.

[0039] In einem ersten Schritt des Verfahrens wird
ein entsprechender Gemengestrom G bereitgestellt.

[0040] Mit Bezug auf Fig. 1 soll jedoch zunachst
beschrieben werden, welche prozesstechnische Her-
kunft ein solcher Gemengestrom G haben kann, so-
fern es sich dabei, wie erwahnt, um einen bei der Pro-
duktion von Eisen anfallenden Bergestrom handelt.

[0041] Ausgegangen wird von einem bei ,1“ an-
gedeuteten Erz, worunter selbstverstandlich auch
ein Erzgemisch zu verstehen ist. Das Erz 1 ent-
halt bestimmte Seltenerd-Bestandteile und bestimm-
te Nicht-Seltenerd-Bestandteile.

5/11

2015.07.30

[0042] Das Erz 1 wird in einem durch den Kasten 2
angedeuteten Prozess zunéachst zerkleinert, d.h. ge-
brochen, und klassiert. Dabei wird Uber eine geeig-
nete Zerkleinerungsvorrichtung (nicht gezeigt) reali-
sierten Zerkleinerns eine bestimmte Bruchstuckgré-
Re erzeugt. Im Rahmen des Klassierens, werden
Erzbruchstiicke mit einer oberhalb der bestimmten
Bruchstiickgréfe liegenden Bruchstliickgrofie zurliick
in die Zerkleinerungsvorrichtung gefiihrt, um noch-
mals zerkleinert zu werden.

[0043] Aus den auf die bestimmte Bruchstickgro-
Re zerkleinerten Erzbruchstiicken wird ein Masse-
strom gebildet, welcher in dem durch den Kasten 3
angedeuteten Prozess aufkonzentriert wird. Die Auf-
konzentrierung dient der Erhdhung des Anteils der
Nicht-Seltenerd-Bestandteile, d.h. insbesondere des
Magnetits, und erfolgt Uber ein mittels einer geeig-
neten Abtrennvorrichtung (nicht gezeigt) realisiertes
Abtrennen. Bei dem Abtrennen handelt es sich typi-
scherweise um eine Magnetabtrennung. Ein im Rah-
men der Aufkonzentrierung gebildeter Tailingstrom
wird, wie durch den Pfeil 4 angedeutet, entfernt.

[0044] Der sonach aufkonzentrierte Massestrom
wird in dem durch den Kasten 5 angedeuteten Pro-
zess nochmals zerkleinert, d.h. gemahlen, und klas-
siert. Dabei wird Uber eine geeignete Mahlvorrichtung
(nicht gezeigt) realisierten Zerkleinerns ein bestimm-
ter Mahlgrad, z.B. ca. 150 uym, erzeugt. Im Rahmen
des Klassierens, werden gemahlene Erzbruchstiicke
mit einem oberhalb des bestimmten Mahlgrads lie-
genden Mahlgrad zuriick in die Mahlvorrichtung ge-
fuhrt, um nochmals gemahlen zu werden.

[0045] Nach dem Mahlen liegt ein Gemengestrom
G vor, welcher, wie eingangs erwahnt, entsprechen-
de Seltenerd-Bestandteile, Nicht-Seltenerd-Bestand-
teile sowie gegebenenfalls weitere Bestandteile ent-
halt.

[0046] In einem zweiten Schritt des Verfahrens er-
folgt ein durch den Kasten 6 angedeutetes mdg-
lichst vollstdndiges Abtrennen der Nicht-Seltenerd-
Bestandteile aus dem Gemengestrom G. Das mog-
lichst vollstdndige Abtrennen der Nicht-Seltenerd-Be-
standteile aus dem Gemengestrom G ist deshalb rat-
sam, als derart im Weiteren die erforderliche Men-
ge an zum ,Aufschluss“ bestimmter Seltenerd-Be-
standteile eingesetzten Chemikalien reduziert wer-
den kann.

[0047] Das Abtrennen der Nicht-Seltenerd-Bestand-
teile aus dem Gemengestrom G wird Uber einen in-
versen Flotationsprozess realisiert. Hierunter ist zu
verstehen, dass die Seltenerd-Bestandteile in die
Schaumzone ausgetragen werden, die Nicht-Selten-
erd-Bestandteile jedoch in der Flotationssuspension
bzw. Flotationspulpe verbleiben bzw. sich sedimenta-
tiv an dem Boden einer den Flotationsprozess imple-
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mentierenden Flotationszelle absetzen. Im Rahmen
des Abtrennens kdnnen bestimmte ZielgréRen, d.h.
z.B. bestimmte Gehalte an Phosphat und/oder Kie-
selsaure, vorgegeben bzw. erreicht werden.

[0048] In dem zweiten Schritt des Verfahrens wird
sonach ein die Seltenerd-Bestandteile, sowie ge-
gebenenfalls einen Restanteil an nicht abgetrenn-
ten Nicht-Seltenerd-Bestandteilen, enthaltender ers-
ter Gemengeteilstroms G1 und ein die abgetrenn-
ten Nicht-Seltenerd-Bestandteile enthaltender zwei-
ter Gemengeteilstrom G2 gebildet.

[0049] Der erste Gemengeteilstrom G1 wird im
Stand der Technik Ublicherweise auf Halde deponiert
und nicht weiter verwendet. Im Rahmen des mit Be-
zug auf die Fig. beschriebenen Verfahrens wird die-
ser Gemengeteilstrom G1 jedoch gezielt weiter ver-
wendet, um aus diesem die in diesem enthaltenen
Seltenerd-Bestandteile selektiv abzutrennen.

[0050] Entsprechend erfolgt in einem dritten Schritt
des Verfahrens ein selektives Abtrennen der einzel-
nen Seltenerd-Bestandteile aus dem ersten Gemen-
geteilstrom G1. Dabei werden jeweilige, jeweils einen
bestimmten Seltenerd-Bestandteil enthaltende Kon-
zentratstrome K1, K2, K3 gebildet.

[0051] Wie durch die Kasten 7 bis 9 angedeutet,
erfolgt das selektive Abtrennen der einzelnen Sel-
tenerd-Bestandteile aus dem ersten Gemengeteil-
strom G1 jeweils selektiv mittels Flotationsabtren-
nung, d.h. mittels bestimmter aufeinander folgender
bzw. nacheinander geschalteter Flotationsprozesse.
Mithin werden im Rahmen des selektiven Abtrennens
der Seltenerd-Bestandteile aus dem ersten Gemen-
geteilstrom G1 mehrere jeweils fur einen bestimm-
ten Seltenerd-Bestandteil selektive Flotationsprozes-
se nacheinander durchgefihrt.

[0052] In den jeweiligen Flotationsprozessen wer-
den typischerweise jeweils fiir den jeweils selektiv
abzutrennenden bestimmten Seltenerd-Bestandteil
selektive Flotationschemikalien eingesetzt, so dass
in jedem Flotationsprozess ein bestimmter Selten-
erd-Bestandteil abgetrennt werden kann. Konkreter
kann es sich bei entsprechenden Flotationschemi-
kalien insbesondere um Hydrophobierungsmittel, so
genannte Sammler, wie z.B. Olsdure, und/oder so
genannte Drucker, wie z.B. (starke) Sauren, Starke
etc., handeln, welche derart zusammenwirken, dass
in jedem Flotationsprozess nur jeweils ein bestimm-
ter Seltenerd-Bestandteil abgetrennt wird.

[0053] Der in dem jeweiligen Flotationsprozess ab-
getrennte Seltenerd-Bestandteil wird, wie erwahnt,
jeweils in einen eigenen Konzentratstrom K1, K2, K3
Uberfuhrt. Grundsatzlich bemisst sich die Anzahl der
Konzentratstrome nach der Anzahl der selektiv abzu-
trennenden Seltenerd-Bestandteile.
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[0054] Bei dem mit K1 bezeichneten Konzen-
tratstrom handelt es sich um einen Apatit enthal-
tenden Apatit-Konzentratstrom, bei dem mit K2 be-
zeichneten Konzentratstrom handelt es sich um ei-
nen Allanit enthaltenden Allanit-Konzentratstrom und
bei dem mit K3 bezeichneten Konzentratstrom han-
delt es sich um einen Monazit enthaltenden Monazit-
Konzentratstrom.

[0055] Aus der durch den Kasten 9 angedeuteten
letzten Flotationsabtrennung kann ein durch den Pfeil
10 angedeuteter Tailingstrom abgefiihrt werden.

[0056] Das beschriebene Prinzip bedingt mehrere
Okologische wie auch 6konomische Vorteile. So kann
durch die selektive und somit spezifische Ausbil-
dung entsprechender Konzentratstrome K1, K2, K3
ein nachgeschalteter Abtrenn- bzw. Extraktionspro-
zess gezielt auf den in den jeweiligen Konzentratstré-
men K1, K2, K3 enthaltenen Seltenerd-Bestandteil
abgestimmt werden, wodurch die hierfiir erforderliche
Menge an Chemikalien (Extraktionschemikalien) re-
duziert werden kann.

[0057] GleichermalRen kénnen Situationen, in wel-
chen bestimmte Verunreinigungen bestimmter Sel-
tenerd-Bestandteile, welche ein ,AufschlieRen® an-
derer Seltenerd-Bestandteile erschweren, ausge-
schlossen werden, da flr die jeweiligen in separaten
Konzentratstrémen K1, K2, K3 vorliegenden Selten-
erd-Bestandteile jeweils ein selektives ,Aufschlieen®
durchgefihrt werden kann, d.h. jeweils selektive Ex-
traktionsprozesse durchgefiihrt werden kénnen.

[0058] Ferner koénnen einzelne Konzentratstrome
K1, K2, K3, deren Seltenerd-Bestandteile, z.B. be-
dingt durch einen zu geringen Anteil an Seltenerd-
Element-Verbindungen oder ein ungunstiges Verhalt-
nis von leichten Seltenerd-Elementen zu schweren
Seltenerd-Elementen, fur die Gewinnung bestimmter
Wertprodukte nicht rentabel sind, gezielt verworfen
werden.

[0059] Im Hinblick auf gegebenenfalls in den Selten-
erd-Bestandteilen enthaltene radioaktive Elemente,
wie z.B. Uran und/oder Thorium, besteht durch das
selektive Abtrennen der Seltenerd-Bestandteile aus
dem ersten Gemengeteilstrom G1 die Mdglichkeit,
radioaktive Elemente bereits vor der Extraktion ent-
sprechender Seltenerd-Element-Verbindungen aus
den jeweiligen Seltenerd-Bestandteilen abzutrennen,
wodurch diese von entsprechenden Extraktionspro-
zessen ferngehalten werden kénnen. Die (vollstan-
dige) Freilegung radioaktiver Elemente kann sonach
reduziert bzw. unterbunden werden, was mdgliche
Gefahren fur die Umwelt verringert.

[0060] Insgesamt fallt durch das beschriebene Ver-
fahren weniger ,Material“ an, das auf Halde deponiert
werden muss. Mithin kénnen der Flachenbedarf fir
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entsprechende Halden und damit verbundene Kos-
ten verringert werden.

[0061] Sofern aus entsprechenden Bergestromen
erzeugte Gemengestrome G verwendet werden, kdn-
nen zudem gesonderte Kosten fir Exploration und
Bergbauarbeiten umgangen werden. Entsprechende
Bergestrome fallen in im Zusammenhang mit der Pro-
duktion von Eisen stehenden industriellen Prozessen
ohnehin an, d.h. die bendtigte Infrastruktur ist in der
Regel vorhanden.

[0062] Anhand der in den Fig. 2, Fig. 3 gezeigten
Ausflhrungsbeispiele soll erlautert werden, wie mit
entsprechenden Konzentratstromen K1, K2, K3 wei-
ter verfahren werden kann.

[0063] Bei dem in Fig. 2 gezeigten schematischen
Schaubild wird der Apatit-Konzentratstrom K1 in dem
durch den Kasten 11 angedeuteten Prozess, wel-
cher eine nasschemische Produktion von Phosphor-
saure darstellt, wie durch den Pfeil 12 angedeutet,
mit Schwefelsdure versetzt. Die hierbei entstehen-
de Phosphorsaure wie auch der hierbei entstehende
Phosphorgips werden in einem durch den Kasten 13
angedeuteten Abtrennprozess voneinander getrennt.
Der Pfeil 14 deutet den abgetrennten Phosphorgips,
der Pfeil 15 die abgetrennte Phosphorséaure an.

[0064] Die abgetrennte Phosphorsaure wird einem
durch den Kasten 16 angedeuteten industriellen
Prozess zur Dingemittelproduktion zugefiihrt. Im
Rahmen des Prozesses zur Diingemittelproduktion
sind weitere Ausgangsstoffe erforderlich, welche, wie
durch den Pfeil 17 angedeutet, zugefiihrt werden.
Produziertes Diingemittel wird, wie durch den Pfeil 18
angedeutet, aus dem Prozess entfernt.

[0065] Der in dem Monazit-Konzentratstrom K3 ent-
haltene Monazit wird im Gegensatz zu dem in dem
Apatit-Konzentratstrom K1 enthaltenen Apatit nicht
sauer, sondern in einem durch den Kasten 19 ange-
deuteten Prozess basisch aufgeschlossen. Der basi-
sche Aufschluss erfolgt mittels Natronlauge. Die Zu-
fihrung der Natronlauge ist durch den Pfeil 20 ange-
deutet. Der Aufschluss erfolgt hydrothermal, d.h. bei
Temperaturen von ca. 185°C.

[0066] In einem folgenden, durch den Kasten 21 an-
gedeuteten Prozess erfolgt eine Abtrennung der ,auf-
geschlossenen” typischerweise phosphatischen Sel-
tenerd-Element-Verbindungen (vgl. Pfeil 22). Das bei
dem basischen Aufschluss des Monazits entstehen-
de Natriumphosphat (vgl. Pfeil 23) wird ebenso dem
durch den Kasten 16 angedeuteten industriellen Pro-
zess zur Dingemittelproduktion zugefiihrt und dort
entsprechend verwendet.

[0067] Es zeigt sich also, dass die in den jeweiligen
Konzentratstromen K1, K2, K3 enthaltenen Selten-
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erd-Bestandteile grundsatzlich zur Herstellung von
Ausgangsstoffen fiir wenigstens einen industriellen
Produktionsprozess verwendet werden kénnen.

[0068] Der in dem Allanit-Konzentratstrom K2 ent-
haltene Allanit wird in diesem beispielhaften Ausfiih-
rungsbeispiel, wie durch den Kasten 24 angedeu-
tet, auf Halde deponiert und somit verworfen. Dies
kann z.B. daran liegen, dass dessen Extraktion in
wirtschaftlicher Hinsicht nicht rentabel ist.

[0069] Anhand des in Fig. 2 gezeigten Ausfiihrungs-
beispiels lasst sich erkennen, dass sich bedingt durch
die im Rahmen des beschriebenen Verfahrens se-
parat vorliegenden jeweils unterschiedliche Selten-
erd-Bestandteile enthaltenden Konzentratstrome K1,
K2, K3 ein saurer Aufschluss des Apatit-Konzen-
tratstroms K1 und ein basischer Aufschluss des Mo-
nazit-Konzentratstroms K3 nebeneinander realisie-
ren lasst. Ohne ein selektives Ab- bzw. Auftren-
nen des ersten Gemengeteilstroms G1 ware dies
nicht mdglich, diese chemisch unterschiedlichen Auf-
schlisse, insbesondere gleichzeitig, nebeneinander
anzuwenden.

[0070] Bei dem in Fig. 3 gezeigten schematischen
Schaubild wird aus dem Apatit enthaltenden Apatit-
Konzentratstrom K1 wiederum Phosphorsaure her-
gestellt. Der hierbei anfallende Phosphorgips wird je-
doch nicht verworfen, sondern in einem durch den
Kasten 25 angedeuteten Prozess in einer Laugungs-
einrichtung mit Schwefelsdure versetzt. Die hierfir
erforderliche Zufiihrung von Schwefelsaure ist durch
den Pfeil 26 angedeutet. Der entstehende gelaugte
Phosphorgips wird, wie durch den Pfeil 27 angedeu-
tet, verworfen.

[0071] Die gleichermal3en entstehende, mit Selten-
erd-Element-Verbindungen beladene Schwefelsaure
wird fir den sauren Aufschluss des in dem Mona-
zit-Konzentratstrom K3 enthaltenen Monazits in dem
durch den Kasten 28 angedeuteten Prozess verwen-
det. Die Zufiihrung der mit Seltenerd-Element-Ver-
bindungen beladenen Schwefelsaure in den Prozess
ist durch den Pfeil 29 angedeutet.

[0072] Im Rahmen des sauren Aufschlusses des
Monazits entstehende, durch den Pfeil 30 angedeute-
te saure Abgase werden einem in einer Gaswasche-
einrichtung durchgefiihrten, durch den Kasten 31 an-
gedeuteten Prozess zur Gaswasche unterzogen. In
diesen Prozess kénnen bestimmte Zuséatze, wie z.B.
Absorbens, erforderlich sein (vgl. Pfeil 32). Der im
Rahmen des Prozesses anfallende Gips ist durch den
Pfeil 33 angedeutet.

[0073] Im Rahmen des sauren Aufschlusses des
Monazits entstehende Monazit enthaltende Ruck-
stande, wie z.B. sulfathaltige Seltenerd-Verbindun-
gen, werden, wie durch den Pfeil 34 angedeutet,
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in einer weiteren Laugungseinrichtung einem durch
den Kasten 35 angedeuteten weiteren sauren Auf-
schluss unterzogen. Der saure Aufschluss erfolgt mit-
tels Schwefelsaure (vgl. Pfeil 36).

[0074] Das in dem Allanit-Konzentratstrom K2 ent-
haltene Allanit wird hier ebenso sauer aufgeschlos-
sen. Der saure Aufschluss des Allanits erfolgt durch
zugesetzte Flusssaure (vgl. Pfeil 37). Der saure Auf-
schluss des Allanits wird in einem in einem Dreh-
rohrofen implementierten, durch den Kasten 38 an-
gedeuteten Prozess durchgefiihrt.

[0075] Hierbei entstehende, durch den Pfeil 39
angedeutete saure Abgase werden ebenso dem
Prozess zur Gaswasche (vgl. Kasten 31) zuge-
fuhrt. Dagegen werden I8sliche, typischerweise oxi-
dische, Seltenerd-Element-Verbindungen (vgl. Pfeil
40) ebenso dem durch den Kasten 35 angedeuteten
weiteren sauren Aufschluss unterzogen.

[0076] Allgemein gilt, dass im Rahmen des Ab-
trennens entsprechender Seltenerd-Element-Verbin-
dungen aus entsprechenden Konzentratstromen, wie
z.B. den genannten Allanit-, Apatit- oder Monazit-
Konzentratstromen K1, K2, K3, bzw. im Rahmen der
Weiterverwendung bzw. Weiterverwertung der Sel-
tenerd-Element-Verbindungen verwendete Einrich-
tungen, wie z.B. Laugungseinrichtungen oder Abgas-
abfihrungseinrichtungen, zweckmaig, weil effizient,
gemeinsam verwendet werden kénnen.

[0077] Obwohl die Erfindung im Detail durch das be-
vorzugte Ausfiihrungsbeispiel naher illustriert und be-
schrieben wurde, so ist die Erfindung nicht durch die
offenbarten Beispiele eingeschrankt und andere Va-
riationen kdbnnen vom Fachmann hieraus abgeleitet
werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu
verlassen.

Patentanspriiche

1. Verfahren zur Abtrennung von Seltenerd-
Bestandteilen, welche Seltenerd-Bestandteile jeweils
wenigstens eine Seltenerd-Element-Verbindung ent-
halten, welche Seltenerd-Element-Verbindung we-
nigstens ein Seltenerd-Element enthalt, aus einem
unterschiedliche Seltenerd-Bestandteile sowie we-
nigstens einen Nicht-Seltenerd-Bestandteil, welcher
keine Seltenerd-Element-Verbindung enthalt, enthal-
tenden Gemengestrom (G), gekennzeichnet durch
die Schritte:

— Bereitstellen eines Gemengestroms (G), welcher
unterschiedliche Seltenerd-Bestandteile sowie we-
nigstens einen Nicht-Seltenerd-Bestandteil enthalt,

— Abtrennen wenigstens eines Teils des wenigstens
einen Nicht-Seltenerd-Bestandteils aus dem Gemen-
gestrom (G) unter Ausbildung eines die Seltenerd-
Bestandteile, sowie gegebenenfalls nicht abgetrenn-
te Nicht-Seltenerd-Bestandteile, enthaltenden ersten
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Gemengeteilstroms (G1) und eines die abgetrenn-
ten Nicht-Seltenerd-Bestandteile enthaltenden zwei-
ten Gemengeteilstroms (G2),

— selektives Abtrennen der einzelnen Seltenerd-
Bestandteile aus dem ersten Gemengeteilstrom
(G1) unter Ausbildung jeweiliger, jeweils einen be-
stimmten Seltenerd-Bestandteil enthaltender Kon-
zentratstrome (K1, K2, K3).

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das selektive Abtrennen der einzel-
nen Seltenerd-Bestandteile aus dem ersten Gemen-
geteilstrom (G1) jeweils mittels Flotationsabtrennung
erfolgt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die in den in den jeweili-
gen Konzentratstromen (K1, K2, K3) enthaltenen
Seltenerd-Bestandteilen enthaltenen Seltenerd-Ele-
ment-Verbindungen zumindest teilweise aus den je-
weiligen Konzentratstrémen (K1, K2, K3) abgetrennt
werden.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Abtrennen mittels fir die
in den jeweiligen Konzentratstromen (K1, K2, K3)
enthaltenen Seltenerd-Element-Verbindungen spezi-
fischen Abtrennprozessen erfolgt.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Abtrennen mittels des Einsat-
zes von Sauren, insbesondere Schwefelsaure oder
Flusssaure, und/oder Laugen, insbesondere Natron-
lauge, erfolgt.

6. Verfahren nach einem der vorangehenden An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, dass die in den
jeweiligen Konzentratstromen (K1, K2, K3) enthalte-
nen Seltenerd-Bestandteile zur Herstellung von Aus-
gangsstoffen fiir wenigstens einen industriellen Pro-
duktionsprozess verwendet werden.

7. Verfahren nach einem der vorangehenden An-
spruche, dadurch gekennzeichnet, dass ein, ins-
besondere aus der Produktion von Eisen anfallen-
der, Gemengestrom (G) verwendet wird, welcher als
Seltenerd-Bestandteile jeweilige Seltenerd-Element-
Verbindungen enthaltende Mineralien, insbesondere
Allanit, Apatit und Monazit, enthalt.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Gemengestrom (G) verwendet
wird, welcher Allanit, Apatit und Monazit als jeweili-
ge Seltenerd-Element-Verbindungen enthaltende Mi-
nerale enthalt, wobei ein Allanit enthaltender Allanit-
Konzentratstrom (K2), ein Apatit enthaltender Apatit-
Konzentratstrom (K1) und ein Monazit enthaltender
Monazit-Konzentratstrom (K3) ausgebildet wird.
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9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Apatit-Konzentratstrom (K1) zur
Herstellung von Ausgangsstoffen flr einen industri-
ellen Produktionsprozess zur Herstellung von Phos-
phorsaure verwendet wird.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, da-
durch gekennzeichnet, dass aus dem Allanit-
Konzentratstrom (K2) und/oder dem Apatit-Kon-
zentratstrom (K1) und/oder dem Monazit-Konzen-
tratstrom (K3) Seltenerd-Element-Verbindungen ab-
getrennt werden.

11.  Verfahren nach Anspruch 9 und 10, da-
durch gekennzeichnet, dass aus im Rahmen der
Herstellung von Phosphorsaure anfallenden, Selten-
erd-Element-Verbindungen enthaltenden Nebenpro-
dukten Seltenerd-Element-Verbindungen mit wenigs-
tens einer Saure abgetrennt werden, wobei die im
Rahmen der Abtrennung entstehende, abgetrennte
Seltenerd-Element-Verbindungen enthaltende Saure
zumindest zum Teil zur Abtrennung der Seltenerd-
Element-Verbindungen aus einem anderen Konzen-
tratstrom verwendet wird.

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch
gekennzeichnet, dass im Rahmen des Abtrennens
der Seltenerd-Element-Verbindungen aus dem Mo-
nazit-Konzentratstrom (K3) anfallende Nebenproduk-
te fuir einen industriellen Produktionsprozess zur Her-
stellung von Diingemitteln verwendet werden.

13. Verfahren nach den Anspriichen 9 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest aus dem
Allanit-Konzentratstrom (K2) und dem Monazit-Kon-
zentratstrom (K3) Seltenerd-Element-Verbindungen
mittels Sauren abgetrennt werden, wobei im Rahmen
des Abtrennens entstehende, saure Nebenprodukte
fir einen industriellen Produktionsprozess zur Her-
stellung von Gips verwendet werden.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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