[A] TIIVISTELMA - SAMMANDRAG

(11) (21) Patenttihakemus — Patentanstkan 934261
(51) Kv.1k.5 - Int.cl1.5
B 29C 47/00, C 03C 27/12, B 05C 5/04

(22) Hakemispdivd — Ansdkningsdag 28.09.93
SUOMI-FINLAND (24) Alkupdivi - Lépdag 28.09.93
(Fl) (41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 30.03.94

(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet

Patentti- ja rekisterihallitus 29.09.92 DE 4232554 P
Patent- och registerstyrelsen

(71) Hakija - Stkande

1. Saint-Gobain Vitrage International, "Les Miroirs", 18, Avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie,
France, (FR)

(72) Keksija - Uppfinnare

1. Cornils, Gerd, Dechant-Fabry-Strasse 48, Merzenich 2, BRD, (DE)
2. Fischer, Florian, Linnicher-Strasse 73, Alsdorf, BRD, (DE)

3. Kotte, Rolf, Plitzbruch-Strasse 22, A1sdorf—@egau, BRD, (DE)

4. Siegel, Werner, Arndtstrasse 6, Koln-Rodenki, BRD, (DE)

(74) Asiamies -~ Ombud: Berggren Oy Ab
(54) Keksinndn nimitys - Uppfinningens bendmning

Menetelmd tietyn muodon omaavalla elastomeerikehykselld varustetun autonlasin valmistamiseksi
Forfarande for framstdllning av en bilvindruta férsedd med elastram av bestimd form

(57) Tiivistelmd - Sammandrag

Elastomeerikehykselld (14) varustetun auton-
lasin (25) valmistamiseksi suulakepuristi-
mesta (1) syStetddn termoplastista polymee-
rid suurpaineisen kuumennusputken (8) ja
suulakepddn (10) kautta. Suulakepddts (10)
ohjataan ohjelmoidun robotin avulla lasin
(25) reunaa mydten. Lasi (25) asetetaan
muottiin (22), jossa se lepdi alapintansa
varassa, kun taas muotin ylipinta on lasin
alapinnan jatkeena. Menetelmd tekee mahdol-
liseksi lasin toleranssit korjaavien profi-
loitujen kehysten suulakepuristuksen.

FGr att producera en bilvindruta (25) med
elastram (14), matas en termoplastpolymer ur
en strédngsprutmaskin (1) med hjilp av ett
hégtrycksvdarmerdr (8) och ett spruthuvud
(10) . Spruthuvudet (10) styrs av en program-
merad robot 1léngs rutans (25) kant. Rutan
(25) &r placerad pd en form (22), vilande p&
undersidan, d& formens O&versida utgdr en
fortsdttning pd rutans undersida. Metoden
m&jliggdr formpressning av profilerade ra-
mar, vilka korrigerar rutans toleranser.



	BIBLIOGRAPHY

