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(54) Bezeichnung: Sammeldichtung

(57) Zusammenfassung: Beschrieben wird eine Sammel-
dichtung aus einem elastomeren Material fiir einen mehrpo-
ligen Steckverbinder, die mehrere Durchgangsoéffnungen je-
weils zum Durchflihren eines Steckkontakts und einer mit
dem Steckkontakt verbundenen Anschlussleitung aufweist,
und bei der die Querschnittsweiten der Durchgangs6ffnun-
gen durch ein Formgedachtnismaterial veranderbar sind,
wobei als elastomeres Material ein Formgedachtnispolymer
vorgesehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Sammeldichtung
aus einem elastomeren Material fir einen mehrpoli-
gen Steckverbinder, die mehrere Durchgangséffnun-
gen jeweils zum Durchflihren eines Steckkontakts
und einer mit dem Steckkontakt verbundenen An-
schlussleitung aufweist, und bei der die Querschnitts-
weiten der Durchgangsoéffnungen durch ein Formge-
dachtnismaterial veranderbar sind.

[0002] Mehrpolige Steckverbinder mit einem Steck-
verbindergehduse weisen oftmals eine Sammeldich-
tung aus einem elastomeren Material auf, welche
das Eindringen von Feuchtigkeit in das Steckverbin-
dergehduse verhindern soll. Die Sammeldichtung ist
dazu im allgemeinen innerhalb des Steckverbinder-
gehduses angeordnet und als einstuickig geformter
blockférmiger Kérper ausgebildet, der eine der Polz-
ahl des Steckverbinders entsprechende Anzahl von
Durchgangsoéffnungen aufweist. Eine typische Aus-
fihrungsform einer Sammeldichtung ist in der Fig. 1
in zwei Ansichten Fig. 1a) und Fig. 1b) abgebildet.

[0003] Die Sammeldichtung 1, 1' dichtet den Steck-
verbinder zumeist im Bereich seiner Anschlussleitun-
gen ab, wie dies in der Ansicht b) der Fig. 2 am Bei-
spiel eines einzelnen Steckkontakts 5 mit einer daran
angeschlagenen Anschlussleitung 4 dargestellt ist.
Der Steckkontakt 5 ist in den Fig. 2 und Fig. 3 bei-
spielhaft als Hilsenkontakt dargestellt und beschrie-
ben. Der Steckkontakt kann aber grundsatzlich auch
eine andere Form aufweisen und beispielsweise ei-
nen Steckerstift ausbilden.

[0004] Oftmals sind bei der Montage eines mehrpoli-
gen Steckverbinders die Hillsenkontakte 5 bereits mit
Anschlussleitungen 4 vormontiert, welche zu einem
gréReren Leiterbiindel oder zu einem Kabelbaum ge-
horen. In einem solchen Fall sind zur Montage der
Sammeldichtung 1, 1" die Hllsenkontakte 5 einzeln
durch die Durchgangsoéffnungen 2 der Sammeldich-
tung 1, 1" hindurchzufihren.

[0005] Wie die Ansicht a) der Fig. 2 zeigt, weist der
dargestellte Hilsenkontakt 5 abschnittsweise grofie-
re Querschnittsabmessungen auf als die daran an-
geschlagene Anschlussleitung 4. Da aber die Quer-
schnittsweite der Durchgangséffnung 2 der Sammel-
dichtung 1 auf den Durchmesser der Anschlusslei-
tung 4 abgestimmt ist, wird die Durchgangso6ffnung
2 beim Durchfihren des Hulsenkontakts 5 erheblich
aufgeweitet. Hierbei besteht die Gefahr besteht, dass
es zu Rissbildungen in dem elastomeren Material der
Sammeldichtung 1 kommt. Dieses Problem wird noch
verscharft, wenn der Huilsenkontakt 5 scharfkantig
geformt ist, oder auch wenn ein als Steckerstift aus-
gebildeter Steckkontakt eine eckige Querschnittskon-
tur aufweist. Schon bei nur geringfiigigen Rissen in
der Sammeldichtung 1 wird diese undicht und damit
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unbrauchbar, wodurch der gesamte Steckverbinder
fehlerhaft wird.

[0006] Um Beschadigungen der Sammeldichtung zu
vermeiden, ist es vorteilhaft, wenn die Durchgangs-
6ffnungen wahrend des Durchfliihrens der Steckkon-
takte einen gréfReren Querschnitt aufweisen als im
fertig montierten Zustand. Diesbeziglich ist aus dem
japanischen Patent Abstract JP 200135724 A eine
Sammeldichtung bekannt, an deren Seitenkanten ein
umlaufender Rahmen aus einem Formgedachtnis-
metall angefugt ist. Beim Durchfuhren von Steckkon-
takten durch die Durchgangséffnungen der Sammel-
dichtung befindet sich dieser Rahmen zunéachst in ei-
nem verformten Zustand. Durch eine Erwarmung des
Rahmens nimmt dieser seine Ursprungsform wieder
an, die gegeniber dem verformten Zustand verrin-
gerte Abmessungen aufweist. Dadurch schliel3t sich
der Rahmen enger um die Sammeldichtung, so dass
die Sammeldichtung gestaucht wird und die Durch-
gangséffnungen der Sammeldichtung verengt wer-
den. Es ist somit zusatzlich zur Sammeldichtung ein
Rahmen aus einem Formgedachtnismetall als sepa-
rates Einzelteil vorzuhalten und an die Sammeldich-
tung zu montieren, wodurch ein Montage- und Kos-
tenaufwand entsteht.

[0007] Es stellte sich die Aufgabe, eine Sammeldich-
tung aus einem elastomeren Material zu schaffen,
welche konstruktiv einfach aufgebaut ist und eine ein-
fache Montage von Anschlussleitungen ermdglicht,
ohne dass Beschadigungen der Sammeldichtung zu
befiurchten sind.

[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemal da-
durch geldst, dass als elastomeres Material ein Form-
gedachtnispolymer vorgesehen ist.

[0009] Formgedéachtnispolymere sind insbeson-
dere aus der deutschen Offenlegungsschrift
DE 10 2007 061 342 A1 bekannt. In diesem Doku-
ment wird insbesondere auch ein Formgedachtnis-
Kompositmaterial beschrieben, welche eingebettete
magnetische Partikel aufweist. Durch die Einwirkung
eines magnetischen Wechselfeldes kdnnen die ma-
gnetischen Partikel und damit auch das umgebende
Material aufgeheizt werden, so dass dieses eine so-
genannte Schalttemperatur erreicht und von einer zu-
vor vorgegebenen tempordren Form in eine perma-
nente Form Ubergeht.

[0010] Bisher ist nirgendwo vorgeschlagen worden,
eine Sammeldichtung fur einen elektrischen Steck-
verbinder aus einem Formgedachtnispolymer oder
einem Formgedéachtnis-Kompositmaterial herzustel-
len. Die Erfindung sieht vor, eine Sammeldichtung
aus einem elastomeren Material zu fertigen, welches
ohne zusatzliche mechanische Hilfsmittel zwei unter-
schiedliche Formen darstellen kann.
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[0011] Vorteilhaft ist, dass die erfindungsgemalie
Sammeldichtung wie eine konventionelle Sammel-
dichtung aussieht sowie verwendet und montiert wer-
den kann, ohne dass zuséatzliche Teile, wie etwa ein
Spannrahmen bendétigt wird. Besonders vorteilhaft
ist, dass bei der Montage eines Steckverbinders ei-
ne erfindungsgemafe ausgefiihrte Sammeldichtung
statt einer konventionellen Sammeldichtung verwen-
det werden kann, ohne dass der Steckverbinder dazu
konstruktiv verdndert werden muss.

[0012] Ausgehend von einer Sammeldichtung 1, 1°,
wie sie in der Fig. 1 dargestellt ist, und einem Hulsen-
kontakt 5 gemalR der Darstellung der Fig. 2 soll nach-
folgend anhand der Fig. 3 die Montage von Hiilsen-
kontakten an einem Steckverbinder beschrieben wer-
den, der eine erfindungsgemal ausgebildete Sam-
meldichtung 1' aufweist. Zur Bezeichnung gleicher
oder gleichartiger Teile werden hierbei die gleichen
Bezugszeichen wie in der Fig. 2 verwendet.

[0013] Die erfindungsgemaRe Sammeldichtung 1'
ist als SpritzgieRteil aus einen elastomeren Mate-
rial hergestellt und dadurch ausgezeichnet, dass
das elastomeres Material ein Formgedachtnispoly-
mer ist. Aus Formgedachtnispolymeren gefertigte
Gegenstande haben die Eigenschaft, dass ihnen bei
einer sogenannten Ubergangstemperatur eine von
der Ursprungsform abweichende Form vorgegeben
werden kann, die sie zunachst beibehalten. Erst bei
einer erneuten Erwarmung lber die Ubergangstem-
peratur hinaus nehmen sie ihre Ursprungsform wie-
der an. Bekannt und hier anwendbar ist auch ein um-
kehrbarer Formgedachtniseffekt an Polymeren, der
nicht thermisch sondern optisch gesteuert wird.

[0014] Besonders vorteilhaft ist es, das Formge-
dachtnispolymer homogen oder nur an ausgewahlten
Bereichen mit einem magnetischen Material zu fillen.
Das eingebrachte magnetische Material ermdglicht
es, das Formgedachtnispolymer Uiber groliere Berei-
che oder auch gezielt lokal mittels anliegender Induk-
tionsspulen aufzuheizen und so temperaturinduzierte
Formiibergange auszuldsen.

[0015] Bei einer Sammeldichtung 1' gibt es die Mog-
lichkeiten, entweder das Material der gesamten Sam-
meldichtung 1' gleichmafRig mit dem magnetischen
Material zu fiillen, oder aber das magnetische Materi-
al auf den gesamten inneren Oberflachen der Durch-
gangso6ffnungen 2 oder aber nur an den Dichtlippen
3 der Durchgangsoéffnungen 2 vorzusehen.

[0016] Die Ansicht a) der Fig. 3 zeigt einen Aus-
schnitt aus einer Sammeldichtung 1', wie sie bei-
spielhaft in der Fig. 1 dargestellt ist. Abgebildet ist
ein Schnitt entlang einer Durchgangsgangsoéffnung 2.
Zur Erzielung einer besseren Abdichtwirkung ist ein
Abschnitt der Durchgangs6ffnung 2 durch angeform-
te Dichtlippen 3 verengt ausgebildet.
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[0017] In diese Durchgangséffnung 2 wird in Durch-
gangsrichtung ein Keil 6 eingefiihrt und so die Durch-
gangséffnung 2 aufgeweitet. Dieser Montageschritt
kann, beispielsweise durch eine, hier nicht dargestell-
te, matrixformige Anordnung von Keilen 6, fur alle
Durchgangsoffnungen 2 einer Sammeldichtung 1' zu-
gleich ausgefihrt werden.

[0018] Das mechanische Aufweiten der Durch-
gangsé6ffnungen 2 erfolgt bei einer sogenannten
Ubergangstemperatur, die abhangig vom gewahl-
ten Formgedachtnispolymer im Bereich zwischen et-
wa 40 und 80°C liegt. Bei der Ubergangstempera-
tur wird dem Formgedachtnispolymer eine tempora-
re Form vorgegeben. Ist die Aufweitung erfolgt, so
wird die Sammeldichtung 1' um etwa 20°C abgekihlt,
wodurch die Sammeldichtung 1" ihre Form mit den
vergroRerten Durchgangsoéffnungen auch nach dem
Entfernen der Keile 6 beibehalt. Die Sammeldichtung
1' behalt die eingespeicherte Form sogar bei einer
Lagerung Uber einen langeren Zeitraum bei, solange
die Lagertemperatur dabei kleiner bleibt als die Uber-
gangstemperatur.

[0019] Die so vergrofierte Durchgangsoffnung 2 ist
in der Ansicht b) der Fig. 3 dargestellt. Erkennbar ist,
dass auch die einander gegenlberstehenden Dicht-
lippen 3 hier einen gréReren Abstand zueinander auf-
weisen, als vor dem Aufweiten. Durch die derart ver-
gréRerte Durchgangséffnung 2 kann ein Hilsenkon-
takt 5 leicht hindurchgefiihrt werden, ohne dass eine
Verletzung der Sammeldichtung 1" und insbesondere
der Dichtlippen 3 durch scharfkantige Teile des Hiil-
senkontakts 5 zu befiirchten ist.

[0020] Ist der der Hilsenkontakt 5 vollstandig durch
die Durchgangsoffnung 2 hindurch geschoben, so
befindet sich ein Abschnitt der Anschlussleitung 4 in-
nerhalb der Durchgangséffnung 2. Durch eine kurz-
zeitige Erwdrmung der Sammeldichtung 1' auf ca.
80°C fur 10 bis 20 Sekunden geht die Sammeldich-
tung 1" wieder in ihre Ursprungform Uber, wodurch,
wie in die Ansicht c) der Fig. 3 angedeutet, sich die
Durchgangsdéffnung 2 wieder verkleinert und sich die
Dichtlippen 3 eng an die Anschlussleitung 4 anlegen.

[0021] Die Sammeldichtung 1' behalt diese Ur-
sprungsform auch bei erneuten Temperaturanderun-
gen bei, so dass eine dauerhafte Dichtigkeit in einem
Temperaturintervall von —-40°C bis etwa +170°C si-
cher erreicht werden kann.
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Bezugszeichenliste

Sammeldichtung (allgemein)
Sammeldichtung (erfindungsgeman)
Durchgangséffnungen

Dichtlippen

Anschlussleitung

Steckkontakte (Hulsenkontakte)

Keil
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Patentanspriiche

1. Sammeldichtung (1, 1') aus einem elastomeren
Material fir einen mehrpoligen Steckverbinder,
die mehrere Durchgangséffnungen (2) jeweils zum
Durchfuhren eines Steckkontakts (5) und einer mit
dem Steckkontakt (5) verbundenen Anschlussleitung
(4) aufweist,
und bei der die Querschnittsweiten der Durchgangs-
offnungen (2) durch ein Formgedachtnismaterial ver-
anderbar sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass als elastomeres Material ein Formgedachtnis-
polymer vorgesehen ist.

2. Sammeldichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das elastomere Material ein
Formgedachtnis-Kompositmaterial ist, das aus einem
Formgedachtnispolymer und einem magnetischen
Einbettungsmaterial besteht.

3. Sammeldichtung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Formgedachtnispolymer
homogen mit dem Einbettungsmaterial gefiillt ist.

4. Sammeldichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Einbettungsmaterial nur an
den inneren Oberflachen der Durchgangsoéffnungen
(2) in das Formgedachtnispolymer eingebettet ist.

5. Sammeldichtung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Sammeldichtung (1) in-
nerhalb der Durchgangséffnungen (2) Dichtlippen (3)
aufweist und das Einbettungsmaterial nur an Dicht-
lippen (3) in das Formgedachtnispolymer eingebettet
ist.

6. Sammeldichtung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Aktivierung des Formge-
dachtnispolymers durch eine induktive Erwarmung
erfolgt.

7. Sammeldichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Aktivierung des Formge-
dachtnispolymers durch Lichteinstrahlung erfolgt.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhéangende Zeichnungen

Fig. 1

b) 1,1
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Fig. 2 Stand der Technik
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Fig. 3
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