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Description

[0001] La présente invention se rapporte à un câble
électrique comprenant une couche à gradient de proprié-
té électrique à base de charges électriquement conduc-
trices, destinée à améliorer la résistance au claquage
ainsi que la résistance au vieillissement en milieu humide
sous tension électrique.
[0002] Elle s’applique typiquement, mais non exclusi-
vement, aux domaines des câbles d’énergie à moyenne
tension (notamment de 6 à 45-60 kV) ou à haute tension
(notamment supérieur à 60 kV, et pouvant aller jusqu’à
500-600 kV, voire jusqu’à 800 kV), qu’ils soient à courant
continu ou alternatif.
[0003] La discontinuité de propriétés électriques entre
un matériau électriquement isolant et un matériau con-
ducteur (ou semi-conducteur) peut entrainer un renfor-
cement local du champ électrique par accumulation de
charges d’espace ou d’espèces chargées susceptibles
d’initier une arborescence sous l’action d’un champ élec-
trique.
[0004] Notamment, la présence de l’humidité combi-
née à la présence d’un champ électrique avec un maté-
riau polymère favorisent la dégradation progressive des
propriétés isolantes des câbles d’énergie moyenne et
haute tension.
[0005] Ce mécanisme de dégradation, bien connu
sous les termes « croissance d’arborescences électri-
ques due à l’eau » (ou « water treeing » en anglais), peut
être typiquement présent dans les câbles d’énergie à
moyenne ou à haute tension, comprenant classiquement
une isolation tricouche du type couche semi-conductrice
interne / couche électriquement isolante / couche semi-
conductrice externe, et optionnellement entourée par un
écran métallique et par une gaine de protection.
[0006] A ce titre, on peut citer par exemple le document
EP-0 645 781 qui décrit un câble d’énergie comprenant
un conducteur électrique allongé, et une succession de
plusieurs couches autour dudit conducteur électrique al-
longé, telles que :

- un premier écran semi-conducteur interne, pouvant
être divisé en deux couches élémentaires avec un
taux massique de polymère conducteur constant et
différent dans ces deux couches, puis

- une couche électriquement isolante, puis
- un second écran semi-conducteur externe pouvant

être divisé en deux couches élémentaires avec un
taux massique de polymère conducteur constant et
différent dans ces deux couches, et enfin

- une gaine de protection.

[0007] Lesdites croissances d’arborescences électri-
ques due à l’eau peuvent ainsi mener au claquage du
câble électrique concerné et constitue donc une menace
considérable pour la fiabilité du réseau de transport
d’énergie avec des conséquences économiques bien
connues engendrées par les courts-circuits.

[0008] Le document US 5 312 578 peut également être
cité. Ce document décrit un câble électrique comprenant
une couche à gradient de poids moléculaire.
[0009] Le but de la présente invention est de pallier les
inconvénients des techniques de l’art antérieur en pro-
posant un câble électrique, notamment un câble d’éner-
gie à moyenne tension ou à haute tension, présentant
une résistance au claquage électrique ainsi qu’une ré-
sistance aux vieillissements dans un environnement hu-
mide en présence d’un champ électrique, améliorées de
façon significative.
[0010] La présente invention a pour objet un câble
électrique selon la revendication 1.
[0011] Les propriétés électriques de la couche à gra-
dient de propriété électrique peuvent être la conductivité
électrique et/ou la permittivité diélectrique. On pourra
parler de couche à gradient de conductivité électrique
et/ou de permittivité diélectrique.
[0012] Plus particulièrement, la conductivité électrique
et/ou la permittivité diélectrique de la surface interne,
d’une part, et la conductivité électrique et/ou la permitti-
vité diélectrique de la surface externe, d’autre part, dimi-
nuent en allant vers ladite zone. En d’autres termes, la
couche à gradient de propriété électrique comprend
notamment :

- un premier gradient de propriété électrique dont la
conductivité électrique et/ou la permittivité diélectri-
que diminue, notamment graduellement, de la sur-
face interne vers ladite zone, et

- un second gradient de propriété électrique dont la
conductivité électrique et/ou la permittivité diélectri-
que diminue, notamment graduellement, de la sur-
face externe vers ladite zone.

[0013] Les premier et second gradients se trouvent
donc au sein de la même couche à gradient de propriété
électrique, ladite zone étant positionnée dans l’épaisseur
de ladite couche.
[0014] La zone située entre la surface interne et la sur-
face externe de la couche à gradient de propriété élec-
trique peut être notamment située sensiblement à égale
distance de la surface interne d’une part, et de la surface
externe d’autre, en coupe transversale du câble électri-
que.
[0015] Plus particulièrement, cette zone peut être po-
sitionnée autour du milieu de l’épaisseur E de la couche
à gradient de propriété électrique. On entend par « milieu
de l’épaisseur » la distance définie par la moitié de
l’épaisseur E de la couche à gradient de propriété élec-
trique, en coupe transversale du câble électrique.
[0016] La couche à gradient de propriété électrique de
l’invention a de préférence une épaisseur E sensiblement
constante le long du câble électrique afin de garantir des
propriétés mécaniques et électriques homogènes et ré-
pétables tout le long du câble électrique.
[0017] La Demanderesse a découvert de façon sur-
prenante que la présence d’une couche à gradient de
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propriété électrique telle que définie dans l’invention per-
met de limiter efficacement, voire d’éviter, les dégrada-
tions liées aux arborescences électriques causées par
des charges d’espaces ou des espèces chargées indui-
tes en particulier par la présence d’eau dans ce type de
câble électrique.
[0018] De plus, la couche à gradient de propriété élec-
trique selon l’invention permet avantageusement d’amé-
liorer la résistance au claquage en tension alternative ou
continue du câble de l’invention.
[0019] Enfin, la couche à gradient de propriété électri-
que de l’invention, qui est une « monocouche », rempla-
ce avantageusement l’isolation multicouche, notamment
tricouche, bien connue dans les câbles d’énergie à
moyenne ou à haute tension, cette monocouche étant
ainsi facile à mettre en œuvre, notamment par extrusion.
La couche à gradient de propriété électrique de l’inven-
tion est donc une seule et même couche.
[0020] En d’autres termes, ladite monocouche de l’in-
vention n’est pas une superposition de plusieurs couches
(notamment de couches extrudées) avec des propriétés
électriques constantes dans chacune desdites couches.
La couche à gradient de propriété électrique de l’inven-
tion s’affranchit donc des interfaces physiques de l’iso-
lation multicouche de l’art antérieur.
[0021] La variation de conductivité électrique dans
l’épaisseur de la couche à gradient de propriété électri-
que entre la surface interne et la surface externe peut
être définie plus particulièrement comme suit :

- la surface externe peut avoir la conductivité électri-
que d’un matériau électriquement conducteur ou
d’un matériau semi-conducteur ou d’un matériau
électriquement isolant,

- la surface interne peut avoir la conductivité électri-
que d’un matériau électriquement conducteur ou
d’un matériau semi-conducteur ou d’un matériau
électriquement isolant,

- la zone située entre la surface interne et la surface
externe de la couche à gradient de propriété électri-
que a une conductivité électrique inférieure à celle
de la surface interne d’une part, et inférieure à celle
de la surface externe d’autre part : la conductivité
électrique dans ladite zone peut donc être celle d’un
matériau électriquement conducteur ou d’un maté-
riau semi-conducteur ou d’un matériau électrique-
ment isolant.

[0022] Dans un mode de réalisation particulièrement
préféré, la conductivité électrique de la surface externe
est celle d’un matériau semi-conducteur, la conductivité
électrique de la surface interne est celle d’un matériau
semi-conducteur, et la conductivité électrique de la zone
est celle d’un matériau électriquement isolant.
[0023] Les conductivités électriques de la surface in-
terne et de la surface externe peuvent être différentes
ou identiques.
[0024] Dans la présente invention, la conductivité élec-

trique d’un matériau électriquement conducteur peut être
d’au moins 1.103 S/m.
[0025] La conductivité électrique d’un matériau semi-
conducteur peut être d’au moins 1.10-9 S/m (siemens
par mètre), de préférence d’au moins 1.10-3 S/m, et de
préférence peut être inférieure à 1.103 S/m.
[0026] La conductivité électrique d’un matériau élec-
triquement isolant peut être d’au plus 1.10-9 S/m.
[0027] Dans la présente invention, la conductivité élec-
trique d’un matériau est classiquement déterminée selon
la norme ASTM D 991. La permittivité diélectrique est
classiquement déterminée selon la norme IEC 60250.
[0028] Les caractéristiques de conductivité électrique
et/ou de permittivité diélectrique sont notamment fonc-
tions de la nature des matériaux directement en contact
physique avec les surfaces interne et externe de ladite
couche à gradient de propriété électrique.
[0029] Plus particulièrement, lorsque la couche à gra-
dient de propriété électrique est directement en contact
physique avec le conducteur électrique allongé, la con-
ductivité électrique à la surface interne de ladite couche
sera de préférence celle d’un matériau électriquement
conducteur ou d’un matériau semi-conducteur.
[0030] Lorsque la couche à gradient de propriété élec-
trique est directement en contact physique avec un écran
métallique entourant ladite couche, la conductivité élec-
trique à la surface externe de ladite couche sera de pré-
férence celle d’un matériau électriquement conducteur
ou d’un matériau semi-conducteur.
[0031] La conductivité électrique de la zone peut être
dans ce cas celle d’un matériau semi-conducteur ou d’un
matériau électriquement isolant.
[0032] A titre d’exemple, la conductivité électrique de
la surface interne de la couche à gradient de propriété
électrique peut être d’au moins 1.10-9 S/m, de préférence
d’au moins 1.10-3 S/m, et de préférence peut être infé-
rieure à 1.103 S/m.
[0033] La conductivité électrique de la surface externe
de la couche à gradient de propriété électrique peut être
d’au moins 1.10-9 S/m, de préférence d’au moins 1.10-3

S/m, et de préférence peut être inférieure à 1.103 S/m.
[0034] La conductivité électrique de la zone (située en-
tre la surface interne et la surface externe) de la couche
à gradient de propriété électrique peut être d’au plus
1.10-9 S/m.
[0035] La couche à gradient de propriété électrique de
l’invention est obtenue à partir d’une composition poly-
mérique comprenant au moins un polymère et des char-
ges électriquement conductrices.
[0036] Les charges électriquement conductrices de
l’invention sont de préférence des charges carbonées
conductrices.
[0037] On entend par « charge carbonée
conductrice » toute particule, ou mélange de particules,
majoritairement constituées d’atomes de carbone, fonc-
tionnalisées ou non, greffées ou non, et présentant des
propriétés électriquement conductrices.
[0038] A titre d’exemples, les charges carbonées con-
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ductrices sont choisies parmi les noirs de carbone, les
fibres de carbone, les graphites, les graphènes, les ful-
lerènes, les nanotubes de carbone, et un de leurs mé-
langes.
[0039] On utilisera de façon préférée les nanotubes de
carbone. On entend par « nanotubes » des nanoparticu-
les de forme sensiblement allongée, et dont la plus petite
dimension peut être comprise entre 1 et 100 nm (bornes
incluses) (dimension déterminée par analyse microsco-
pique telle que la MEB (Microscopie Electronique à Ba-
layage), la MET (Microscopie Electronique en Transmis-
sion) ou encore par MFA (Microscopie à Force Atomi-
que). Les nanotubes ont classiquement une forme dite
« aciculaire ».
[0040] Les nanotubes de carbone présentent l’avan-
tage d’avoir une meilleure compatibilité avec le polymère
de la composition polymérique, par rapport aux autres
types de charges carbonées conductrices citées dans la
présente invention.
[0041] En outre, les nanotubes de carbone ayant un
facteur de forme élevé, notamment d’au moins 1000, ils
permettent d’atteindre la percolation avec des quantités
de charges carbonées conductrices relativement faibles
comparativement aux autres charges carbonées.
[0042] Le facteur de forme est typiquement le rapport
entre la plus petite dimension de la charge conductrice
(i.e. le diamètre, pour les nanotubes de carbone) et la
plus grande dimension de ladite charge conductrice (i.e.
la longueur, pour les nanotubes de carbone).
[0043] Ainsi, grâce à l’utilisation de charges carbonées
du type nanotube, les propriétés mécaniques et électri-
ques ainsi que les propriétés d’adhérence de la couche
à gradient de propriété électrique sont optimisées.
[0044] Les nanotubes de carbone peuvent être de plu-
sieurs types. Ils peuvent être choisis parmi les nanotubes
de carbone à simple paroi, les nanotubes de carbone à
double-paroi, les nanotubes de carbone multiparois, et
un de leurs mélanges. On utilisera de préférence les na-
notubes de carbone multiparois, bien connus sous l’an-
glicisme « multi-walled nanotubes (MWNT) ».
[0045] Pour constituer un gradient de conductivité
électrique, la quantité de charges électriquement con-
ductrices dans la composition polymérique de l’invention
est notamment suffisante pour pouvoir constituer un ré-
seau percolant. Pour constituer un gradient de permitti-
vité diélectrique, cette condition n’est pas nécessaire.
[0046] On entend par « réseau percolant », une orga-
nisation des charges électriquement conductrices apte
à créer un ou plusieurs chemins électriques continus au
sein de la composition polymérique de la couche à gra-
dient de propriété électrique.
[0047] Dans la présente invention, ce réseau percolant
peut notamment être réalisé par l’application de traite-
ment(s) thermique(s).
[0048] Plus particulièrement, le taux de charges élec-
triquement conductrices est suffisant pour que la com-
position polymérique de l’invention puisse accomplir une
transition de percolation dite « dynamique ».

[0049] On entend par « percolation dynamique » une
transition isolant-conducteur (i.e. une augmentation de
plusieurs ordres de grandeur de la conductivité électrique
et/ou divergence de la permittivité diélectrique associée
à échelle mésoscopique par la formation et la croissance
d’amas de particules qui tendent à constituer un amas
infini de charges inter-connectées) observée à taux de
charge constant et résultant d’un réarrangement micros-
tructural du composite par auto-assemblage des parti-
cules conductrices dans le polymère fondu. La cinétique
de ce mécanisme est a priori thermiquement activée.
[0050] La composition polymérique de la couche à gra-
dient de propriété électrique peut comprendre au plus
30% en poids de charges électriquement conductrices,
de préférence au plus 10% en poids de charges électri-
quement conductrices, et de façon particulièrement pré-
férée au plus 5% en poids de charges électriquement
conductrices. De préférence, elle comprend au moins
0,1% en poids de charges électriquement conductrices.
[0051] La couche à gradient de propriété électrique est
obtenue à partir d’une composition polymérique compre-
nant au moins un polymère dans lequel sont incorporées
lesdites charges électriquement conductrices, pour for-
mer un matériau polymère composite.
[0052] On entend par « composition polymérique »
une composition à base d’un ou de plusieurs polymères,
permettant notamment de la mettre facilement en forme
par extrusion, injection ou moulage.
[0053] La composition polymérique peut comprendre
au moins 40% en poids de polymère(s), de préférence
plus de 50% en poids de polymère(s), de préférence au
moins 70% en poids de polymère(s), de préférence au
moins 80% en poids de polymère(s), et de façon parti-
culièrement préférée au moins 90% en poids de polymè-
re(s).
[0054] La composition polymérique peut être une com-
position thermoplastique ou élastomère, réticulable ou
non.
[0055] La composition polymérique de l’invention peut
être une composition thermoplastique, c’est-à-dire qu’el-
le comprend majoritairement un ou plusieurs polymères
thermoplastiques par rapport aux polymères constitutifs
de la composition polymérique.
[0056] La composition polymérique de la couche à gra-
dient de propriété électrique peut être une composition
élastomère, c’est-à-dire qu’elle comprend majoritaire-
ment un ou plusieurs polymères élastomères par rapport
aux polymères constitutifs de la composition polyméri-
que.
[0057] Lorsque la composition polymérique est réticu-
lable, elle peut comprendre en outre un ou plusieurs
agents de réticulation bien connus de l’homme du métier.
[0058] Le polymère de la composition polymérique de
l’invention peut être choisi parmi un polymère organique,
un polymère inorganique, et un de leurs mélanges.
[0059] Lorsque le polymère de la composition polymé-
rique est un polymère organique, ledit polymère organi-
que peut comprendre au moins une polyoléfine et/ou au
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moins un polyépoxyde.
[0060] Le terme « polyoléfine » en tant que tel signifie
de façon générale homopolymère ou copolymère d’olé-
fine. De préférence, le polymère d’oléfine est un homo-
polymère d’éthylène, ou un copolymère d’éthylène (i.e.
copolymère comprenant au moins de l’éthylène).
[0061] A titre d’exemple de polymères d’éthylène, on
peut citer le polyéthylène linéaire de basse densité (LL-
DPE), le polyéthylène de très basse densité (VLDPE), le
polyéthylène de basse densité (LDPE), le polyéthylène
de moyenne densité (MDPE), le polyéthylène de haute
densité (HDPE), les copolymères d’éthylène et d’acétate
de vinyle (EVA), les copolymères d’éthylène et d’acrylate
de butyle (EBA), d’acrylate de méthyle (EMA), de 2-hexy-
léthyl acrylate (2HEA), les copolymères d’éthylène et
d’alpha-oléfines tels que par exemple les polyéthylène-
octène (PEO), les polyéthylène-butène (PEB), les copo-
lymères d’éthylène et de propylène (EPR) tels que par
exemple les terpolymères d’éthylène propylène diène
(EPDM), le poly(téréphtalate d’éthylène) (PET), ou un de
leurs mélanges, et/ou un de leurs dérivés.
[0062] On préférera utiliser un EVA avec un faible taux
de groupements d’acétate de vinyle (moins de 20% en
poids) afin de limiter la présence de fonctions polaires,
ou plus avantageusement un polyéthylène de type VL-
DPE, LDPE, LLDPE, MDPE ou HDPE.
[0063] La composition polymérique de la couche à gra-
dient de propriété électrique peut comprendre plus de
50,0 parties en poids de polyoléfine pour 100 parties en
poids de polymère(s) (i.e. matrice polymère) dans la
composition, de préférence au moins 70 parties en poids
de polyoléfine pour 100 parties en poids de polymère(s)
dans ladite composition, et de façon particulièrement pré-
férée au moins 90 parties en poids de polyoléfine pour
100 parties en poids de polymère(s) dans ladite compo-
sition.
[0064] De façon particulièrement avantageuse, le ou
les polymères constitutifs de la composition polymérique
de la couche à gradient de propriété électrique sont uni-
quement une ou des polyoléfines. Dans ce cas, on pré-
férera utiliser un seul type de polymère dans la compo-
sition tel qu’un EVA avec un faible taux de groupements
d’acétate de vinyle, ou un VLDPE, un LDPE, un LLDPE,
un MDPE ou un HDPE.
[0065] Le terme « polyépoxyde » (ou « polymère
époxyde ») en tant que tel signifie de façon générale un
polymère multi-composants obtenu par polymérisation
de monomères époxydes avec un agent de réticulation,
ledit agent de réticulation pouvant être du type anhydride
d’acide, phénol, ou amine.
[0066] A titre d’exemple de polyépoxyde, on peut citer
les DiGlycidylEther du Bisphenol A (DGEBA).
[0067] Lorsque le polymère de la composition est un
polymère inorganique, ledit polymère inorganique peut
comprendre au moins un polysiloxane. Dans la présente
invention, les polymères inorganiques sont donc bien dif-
férents des polymères organiques.
[0068] En effet, les polysiloxanes, ou silicones, sont

des composés inorganiques formés d’une chaîne sili-
cium-oxygène (...-Si-O-Si-O-Si-O-...) sur laquelle des
groupes peuvent se fixer sur les atomes de silicium.
[0069] A titre d’exemple, on peut citer le poly(diméthyl-
siloxane).
[0070] Le câble électrique de l’invention peut en outre
comprendre un écran métallique entourant la couche à
gradient de propriété électrique.
[0071] Cet écran métallique peut être un écran dit
« filaire », composé d’un ensemble de conducteurs en
cuivre ou aluminium arrangés autour et le long de la cou-
che à gradient de propriété électrique, un écran dit
« rubané » composé d’un ou de plusieurs rubans métal-
liques conducteurs posé(s) en hélice autour de la couche
à gradient de propriété électrique, ou d’un écran dit
« étanche » de type tube métallique entourant la couche
à gradient de propriété électrique. Ce dernier type
d’écran permet notamment de faire barrière à l’humidité
ayant tendance à pénétrer le câble électrique en direction
radiale.
[0072] Tous les types d’écrans métalliques peuvent
jouer le rôle de mise à la terre du câble électrique et
peuvent ainsi transporter des courants de défaut, par
exemple en cas de court-circuit dans le réseau concerné.
[0073] En outre, le câble électrique de l’invention peut
également comprendre une gaine extérieure de protec-
tion entourant la couche à gradient de propriété électri-
que, ou bien entourant plus particulièrement ledit écran
métallique lorsqu’il existe. Cette gaine extérieure de pro-
tection peut être réalisée classiquement à partir de ma-
tériaux thermoplastiques appropriées tels que des HD-
PE, des MDPE ou des LLDPE ; ou encore des matériaux
retardant la propagation de la flamme ou résistant à la
propagation de l’incendie. Notamment, si ces derniers
matériaux ne contiennent pas d’halogène, on parle de
gainage de type HFFR (pour l’anglicisme « Halogen Free
Flame Retardant »).
[0074] Le câble électrique de l’invention peut être
avantageusement un câble d’énergie à moyenne ou à
haute tension, pouvant notamment comprendre ledit
écran métallique et ladite gaine de protection.
[0075] Dans un mode de réalisation particulier, la cou-
che à gradient de propriété électrique est de préférence
directement en contact physique avec le conducteur
électrique allongé, et/ou directement en contact physi-
que avec l’écran métallique lorsqu’il existe.
[0076] En d’autres termes, la surface interne de la cou-
che à gradient de propriété électrique est de préférence
directement en contact physique avec le conducteur
électrique allongé, et/ou la surface externe de la couche
à gradient de propriété électrique est de préférence di-
rectement en contact physique avec l’écran métallique
lorsqu’il existe.
[0077] Dans un mode de réalisation particulier, la cou-
che à gradient de propriété électrique de l’invention est
une couche extrudée, l’extrusion étant un procédé bien
connu de l’homme du métier.
[0078] Un autre objet de l’invention concerne un pro-
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cédé de fabrication d’une monocouche à gradient de pro-
priété électrique selon la revendication 14.
[0079] La monocouche à gradient de propriété électri-
que dudit procédé est plus particulièrement celle définie
dans la présente invention, et notamment dans la reven-
dication 14.
[0080] Ledit premier traitement thermique permet de
former un premier gradient de propriété électrique de la
première surface vers ladite zone.
[0081] Ledit deuxième traitement thermique permet de
former un second gradient de propriété électrique de la
deuxième surface vers ladite zone.
[0082] La composition polymérique du procédé de fa-
brication ci-dessus est celle décrite dans la présente in-
vention. Notamment, on préférera utiliser les charges
carbonées conductrices comme charges électriquement
conductrices.
[0083] Comme défini dans l’invention, la zone située
entre la première surface et la deuxième surface com-
prend notamment une conductivité électrique et/ou de
permittivité diélectrique respectivement inférieure à la
conductivité électrique et/ou de permittivité diélectrique
de la première surface, et respectivement inférieure à la
conductivité électrique et/ou de permittivité diélectrique
de la deuxième surface.
[0084] Le contrôle des températures T1 et T2 d’une
part, et T3 et T4 d’autre part, permet de contrôler le gra-
dient des cinétiques de percolation, notamment de per-
colation dynamique, et par conséquent les niveaux de
conductivités électriques et/ou de permittivité diélectri-
que atteints.
[0085] Bien entendu, il est nécessaire que :

- la température T1 soit différente de la température
T2 pour former ledit premier gradient de propriété
électrique, et

- la température T3 soit différente de la température
T4 pour former ledit deuxième gradient de propriété
électrique.

[0086] La différence entre les températures T1 et T2
peut être d’au moins 10°C, de préférence d’au moins
50°C, et de façon particulièrement préférée d’au moins
100°C.
[0087] La différence entre les températures T3 et T4
peut être d’au moins 10°C, de préférence d’au moins
50°C, et de façon particulièrement préférée d’au moins
100°C.
[0088] La température T1 peut être de préférence su-
périeure à la température T2.
[0089] La température T4 peut être de préférence su-
périeure à la température T3.
[0090] La température T1 peut être de préférence une
température égale ou supérieure à la température de fu-
sion Tf ou de transition vitreuse Tg dudit polymère.
[0091] La température T2 peut être de préférence une
température égale ou inférieure à la température de fu-
sion Tf ou de transition vitreuse Tg dudit polym ère.

[0092] La température T4 peut être de préférence une
température égale ou supérieure à la température de fu-
sion Tf ou de transition vitreuse Tg dudit polymère.
[0093] La température T3 peut être de préférence une
température égale ou inférieure à la température de fu-
sion Tf ou de transition vitreuse Tg dudit polymère.
[0094] Dans un mode de réalisation particulier, la tem-
pérature T1 peut être sensiblement égale à la tempéra-
ture T4 et/ou la température T2 peut être sensiblement
égale à la température T3.
[0095] Dans la présente invention, la température de
fusion Tf est à considérer lorsque par exemple le poly-
mère est un polymère semi-cristallin ou cristallin. La tem-
pérature de transition vitreuse Tg est à considérer lors-
que par exemple le polymère est un polymère amorphe.
Ces types de structure de polymère sont bien connus de
l’homme du métier.
[0096] Les traitements thermiques de l’invention peu-
vent être effectués par des techniques bien connues de
l’homme du métier, telles que par exemple par convec-
tion, conduction et/ou irradiation
[0097] Les traitements thermiques (i.e. étapes de
chauffage) de la composition polymérique de l’invention
permettent avantageusement de former des gradients
de conductivité électrique et/ou de permittivité diélectri-
que dans l’épaisseur même de la couche polymérique
obtenue à partir de ladite composition polymérique.
[0098] En effet, grâce au traitement thermique, la re-
laxation des chaînes de polymère à l’état fondu ou vis-
queux, associée à des forces de floculation, entraînent
une modification de la microstructure de la composition
polymérique, favorisant ainsi la formation ou l’améliora-
tion du réseau percolant.
[0099] La cinétique de cet auto-arrangement des char-
ges électriquement conductrices, est notamment dépen-
dante de la température. En d’autres termes, les tempé-
ratures élevées comparativement à la température de
fusion Tf des polymères semi-cristallins ou de transition
vitreuse Tg des polymères amorphes se traduisent par
une cinétique de renforcement du réseau de charges éle-
vée et mènent à des valeurs élevées de conductivité élec-
trique et/ou de permittivité diélectrique de la couche po-
lymérique. En revanche, aux températures proches de
Tf ou de Tg, la vitesse d’auto-arrangement reste faible et
les propriétés électriques de la couche polymérique ne
sont que faiblement affectées. Autrement dit, la complé-
tion du réseau de charges électriquement conductrices,
associée aux niveaux de conductivité électrique et/ou de
permittivité diélectrique présentés par la couche polymé-
rique de l’invention, se trouve directement corrélée à la
température du traitement thermique dit « traitement de
mûrissement ».
[0100] Les températures caractéristiques des transi-
tions physicochimiques d’une composition polymérique,
du type réticulé(e) ou non, peuvent être classiquement
déterminées par analyse calorimétrique différentielle
(DSC) avec une rampe de température de 10°C/min sous
atmosphère d’azote.
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[0101] Dans un mode de réalisation particulier, lorsque
la couche polymérique entoure un conducteur électrique
allongé, tel que celui défini dans la présente invention,
pour former un câble électrique, ledit conducteur électri-
que allongé peut être utilisé comme source de chaleur
pour l’application du premier et/ou du deuxième traite-
ment(s) thermique(s).
[0102] En considérant que la première surface de la
couche polymérique est la surface interne en contact
avec le conducteur électrique, et la deuxième surface de
la couche polymérique est la surface externe, le premier
traitement thermique peut consister à appliquer un cou-
rant à travers le conducteur électrique allongé pour
chauffer à une température T1, par effet Joule ou par
induction, la surface interne de la couche polymérique,
alors que la surface externe de la couche polymérique
est maintenue à une température T2 inférieure à la tem-
pérature T1.
[0103] Le deuxième traitement thermique peut consis-
ter à chauffer, notamment par convection, conduction ou
irradiation, la surface externe de la couche polymérique,
alors que la surface interne de la couche polymérique
est maintenue à une température T3 inférieure à la tem-
pérature T4.
[0104] Bien entendu, si le câble électrique comprend
en outre un élément électriquement conducteur entou-
rant ladite couche polymérique, tel que par exemple un
écran métallique, ce dernier peut être utilisé comme
moyen de chauffage de la surface externe de la couche
polymérique, en faisant passer un courant à travers cet
élément électriquement conducteur.
[0105] Les températures T1, T2, T3 et T4 sont celles
définies dans l’invention.
[0106] L’étape de traitement thermique s’effectue de
préférence postérieurement à toute étape de mise en
œuvre de la composition polymérique de l’invention.
[0107] Plus particulièrement, une fois la composition
polymérique mise en œuvre pour former la couche po-
lymérique de l’invention, les traitements thermiques peu-
vent être appliqués à ladite couche polymérique.
[0108] Les traitements thermiques peuvent ainsi être
appliqués sur une couche polymérique sous forme :

- d’une couche extrudée obtenue par extrusion de la
composition polymérique de l’invention, et/ou

- d’un élément ou d’une plaque, obtenu par moulage
ou par injection de la composition polymérique de
l’invention.

[0109] En outre, si la couche d’un matériau polyméri-
que à gradient de propriété électrique est une couche
réticulée, l’étape de traitement thermique s’effectue de
préférence préalablement à la réticulation de ladite cou-
che.
[0110] Le procédé de l’invention peut comprendre en
outre une étape supplémentaire, comprise entre le pre-
mier traitement thermique et le deuxième traitement ther-
mique.

[0111] Cette étape supplémentaire consiste à refroidir
la couche polymérique à une température inférieure à la
température de fusion Tf ou de transition vitreuse Tg dudit
polymère, une fois le premier traitement thermique réa-
lisé, et avant de réaliser le deuxième traitement thermi-
que.
[0112] D’autres caractéristiques et avantages de la
présente invention apparaîtront à la lumière des exem-
ples qui vont suivre en référence aux figures annotées,
lesdits exemples et figures étant donnés à titre illustratif
et nullement limitatif.

La figure 1 représente une vue schématique en cou-
pe transversale d’un câble électrique selon un mode
de réalisation préféré conforme à l’invention.
La figure 2 représente l’évolution de la conductivité
électrique dans l’épaisseur E de la couche à gradient
de propriété électrique, dans un mode de réalisation
préféré conforme à l’invention.

[0113] Pour des raisons de clarté, seuls les éléments
essentiels pour la compréhension de l’invention ont été
représentés de manière schématique, et ceci sans res-
pect de l’échelle.
[0114] Le câble d’énergie 1 à moyenne ou haute ten-
sion, illustré dans la figure 1, comprend un conducteur
électrique central allongé 2, notamment en cuivre ou en
aluminium, et, successivement et coaxialement autour
de ce conducteur électrique central 2 se trouve :

- une couche 3 à gradient de propriété électrique selon
la présente invention, et

- un écran métallique 4 entourant ladite couche 3.

[0115] La couche 3 est une couche extrudée, pouvant
être réticulée ou non. Cette couche 3 est directement en
contact physique avec d’une part le conducteur électri-
que 2, et d’autre part avec l’écran métallique 4.
[0116] Cette couche comprend une épaisseur E, déli-
mitée par une surface interne 3a et une surface externe
3b, cette épaisseur E étant sensiblement constante
autour du conducteur électrique 2.
[0117] Cette couche comprend en outre une zone 3c
située entre la surface interne 3a et la surface externe
3c. Cette zone 3c est sensiblement à équidistance de la
surface interne 3a et de la surface externe 3b, et se trouve
au milieu de ladite couche, autour de E/2.
[0118] Le gradient de propriété électrique dans l’épais-
seur E de la couche 3 est tel que la conductivité électrique
et/ou de permittivité diélectrique de la surface interne 3a
et la conductivité électrique et/ou de permittivité diélec-
trique de la surface externe 3b sont sensiblement iden-
tiques et sont respectivement supérieures à la conduc-
tivité électrique et/ou de permittivité diélectrique de la
zone 3c.
[0119] L’écran métallique 4 est du type tube cylindri-
que, mais ne limite nullement l’invention. Une gaine ex-
térieure de protection (non représentée) peut être éga-
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lement positionnée autour de l’écran métallique 4.
[0120] La figure 2 illustre l’évolution de la conductivité
électrique au sein de la couche à gradient de propriété
électrique dans un mode de réalisation préféré conforme
à l’invention.
[0121] En partant de la surface interne 3a où la con-
ductivité électrique est égale à σ1, la conductivité élec-
trique σ1 va diminuer en direction de la zone 3c, cette
zone étant située autour du milieu de l’épaisseur E de la
couche 3, pour atteindre une conductivité électrique éga-
le à σ2, σ2 étant inférieur à σ1.
[0122] Puis la conductivité électrique σ2 de la zone 3c
va augmenter, au sein de la même couche, pour atteindre
une conductivité électrique sensiblement égale à σ1 à la
surface externe 3b de la couche à gradient de propriété
électrique.
[0123] Le profil de variation de la conductivité électri-
que dans l’épaisseur E de la couche à gradient de pro-
priété électrique de l’invention est un profil en forme de
« U » dans le mode de réalisation présenté à la figure 2.
[0124] Le même profil de courbe que celle de la figure
2 (cf. les références aux conductivités électriques étant
remplacées par celles des permittivités diélectriques)
peut être également obtenu pour l’évolution de la permit-
tivité diélectrique dans l’épaisseur E de la couche à gra-
dient de propriété électrique.

Exemples

[0125] Une couche polymérique présentant un gra-
dient de propriété électrique selon l’invention a été réa-
lisée en appliquant un premier gradient de température
puis un deuxième gradient de température, sur un échan-
tillon polymère composite comprenant 5% en poids de
nanotubes de carbone conducteurs multiparois.
[0126] Cet échantillon polymère est obtenu en disper-
sant, dans une extrudeuse bis-vis, en voie « fondue »,
un mélange-maître contenant 30% en poids de nanotu-
bes de carbone conducteurs multiparois de type ARKE-
MA Graphistrength C100 supportés sur une base poly-
éthylène, dans une matrice polymère VLDPE (« Very
Low Density Polyethylene ») ayant un MFI (« Melt Flow
Index ») de 7,5 (déterminé selon la norme ASTM D1238),
une densité de 0,9 (déterminé selon la norme ASTM
D1505), et une température de fusion de 113°C.
[0127] Une fois l’homogénéisation réalisée, on met en
forme la composition polymérique par compression à
chaud à 120°C, pour obtenir une plaque de 8 mm d’épais-
seur (épaisseur sensiblement constante), avec une sur-
face inférieure (i.e. surface interne) et une surface exté-
rieure (i.e. surface externe).
[0128] On place ensuite ladite plaque dans une presse
à compression à chaud constituée d’un plateau supérieur
et d’un plateau inférieur.
[0129] Un premier gradient de température (i.e. pre-
mier traitement thermique) a été établi comme suit :

- une température T1 de 300°C est appliquée au pla-

teau supérieur de la presse, le plateau supérieur de
la presse étant en contact physique avec la surface
supérieure de la plaque, et

- une température T2, régulée pour ne pas dépasser
60°C, est appliquée au plateau inférieur de la presse,
le plateau inférieur de la presse étant en contact phy-
sique avec la surface inférieure de la plaque.

[0130] Ce premier traitement thermique s’est déroulé
pendant 6 minutes.
[0131] A la fin du premier traitement thermique, ladite
plaque a été refroidie à une température de 25°C.
[0132] Un deuxième gradient de température (i.e.
deuxième traitement thermique) a ensuite été appliqué,
à l’aide de la même presse à compression à chaud, et
dans les mêmes conditions que le premier traitement
thermique, excepté que pour ce deuxième traitement
thermique, la plaque a été retournée.
[0133] On a alors:

- une température T1 de 300°C appliquée au plateau
supérieur de la presse, le plateau supérieur de la
presse étant en contact physique avec la surface
inférieure de la plaque, et

- une température T2, régulée pour ne pas dépasser
60°C, appliquée au plateau inférieur de la presse, le
plateau inférieur de la presse étant en contact phy-
sique avec la surface supérieure de la plaque.

[0134] Ce deuxième traitement thermique s’est dérou-
lé pendant 6 minutes.
[0135] A la fin du deuxième traitement thermique, la-
dite plaque a été refroidie à une température de 25°C.
[0136] Ensuite, on découpe un échantillon cylindrique
au cœur de ladite plaque à l’aide d’un emporte-pièce de
16 mm (i.e. échantillon de 16 mm de diamètre avec une
épaisseur de 8 mm).
[0137] Ledit échantillon est lui-même découpé, à l’aide
d’une tronçonneuse de précision équipée d’une meule
diamantée, en deux parties égales parallèlement à sa
surface externe et à sa surface interne, en son centre
pour obtenir deux demi-échantillons ayant chacun un dia-
mètre de 16 mm et une épaisseur de 4 mm.
[0138] Ainsi, le premier demi-échantillon comprend la
surface externe de l’échantillon et la surface dite « de
cœur » de l’échantillon, et le deuxième demi-échantillon
comprend la surface interne de l’échantillon et la surface
dite « de cœur » de l’échantillon.
[0139] On effectue enfin des mesures de la résistance
électrique surfacique à l’aide d’un ohm-mètre et l’on ob-
tient les résultats suivants :

- Résistance électrique surfacique de la surface su-
périeure (i.e. surface externe) : 15 kilo-ohm, mesu-
rés entre deux lames de cuivre distantes de 5 mm
appliquées sur la surface supérieure de l’échantillon
(i.e. surface supérieure du premier demi-échan-
tillon), soit une conductivité électrique (surfacique)
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équivalente de l’ordre de 5.10-3 S/m ;
- Résistance électrique surfacique de la surface infé-

rieure (i.e. surface interne) : 15 kilo-ohm, mesurés
entre deux lames de cuivre distantes de 5 mm, ap-
pliquées sur la surface inférieure de l’échantillon (i.e.
surface inférieure du deuxième demi-échantillon),
soit une conductivité électrique (surfacique) équiva-
lente de l’ordre de 5.10-3 S/m ; et

- Résistance électrique surfacique de la surface de
cœur (du premier demi-échantillon ou du deuxième
demi-échantillon) : très supérieure à 10 giga-ohm
(non mesurable avec l’équipement employé), mesu-
rés entre deux lames de cuivre distantes de 5 mm
appliquées sur la surface de cœur du premier ou du
deuxième demi-échantillon, soit une conductivité
électrique (surfacique) équivalente inférieure à
1.10-9 S/m.

[0140] Il est important de souligner que l’amplitude des
gradients de conductivité électrique formés dans le ma-
tériau, tout comme les valeurs de conductivités électri-
ques maximales et minimales peuvent être modulées en
contrôlant le profil des températures appliquées, les du-
rées des traitements thermiques, la composition massi-
que en charges électriquement conductrices ainsi que la
nature et/ou le facteur de forme desdites charges. Enfin,
la notion « d’affinité charges-matrice polymère », bien
connue de l’homme du métier, peut également jouer un
rôle prépondérant dans l’obtention et le contrôle dudit
gradient de propriété électrique que ce soit au niveau
des valeurs de la conductivité électrique ou des valeurs
de la permittivité diélectrique.

Revendications

1. Câble électrique (1) comprenant un conducteur élec-
trique allongé (2), caractérisé en ce que le câble
électrique (1) comprend en outre une couche (3) à
gradient de propriété électrique, du type monocou-
che, obtenue à partir d’une composition polymérique
comprenant au moins un polymère et des charges
électriquement conductrices, ladite couche (3) à gra-
dient de conductivité entourant le conducteur élec-
trique allongé (2), ladite couche (3) comprenant une
surface interne (3a), une surface externe (3b) et une
zone (3c) située entre ladite surface interne (3a) et
ladite surface externe (3b), ladite zone (3c) ayant :

- une conductivité électrique et/ou une permitti-
vité diélectrique respectivement inférieure à la
conductivité électrique et/ou à la permittivité dié-
lectrique de la surface interne (3a), et
- une conductivité électrique et/ou une permitti-
vité diélectrique respectivement inférieure à la
conductivité électrique et/ou à la permittivité dié-
lectrique de la surface externe (3b).

2. Câble électrique selon la revendication 1, caracté-
risé en ce que la couche (3) à gradient de conduc-
tivité comprend :

- un premier gradient de propriété électrique
dont la conductivité électrique et/ou la permitti-
vité diélectrique diminue de la surface interne
(3a) vers ladite zone (3c), et
- un second gradient de propriété électrique dont
la conductivité électrique et/ou la permittivité
diélectrique diminue de la surface externe (3b)
vers ladite zone (3c).

3. Câble électrique selon la revendication 1 ou 2, ca-
ractérisé en ce que les charges électriquement con-
ductrices sont des charges carbonées conductrices.

4. Câble électrique selon la revendication 3, caracté-
risé en ce que les charges carbonées conductrices
sont choisies parmi les noirs de carbone, les fibres
de carbone, les graphites, les graphènes, les fulle-
rènes, les nanotubes de carbone, et un de leurs mé-
langes.

5. Câble électrique selon la revendication 4, caracté-
risé en ce que les nanotubes de carbone sont choi-
sis parmi les nanotubes de carbone à simple paroi,
les nanotubes de carbone à double paroi, les nano-
tubes de carbone multiparois, et un de leurs mélan-
ges.

6. Câble électrique selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que la
conductivité électrique de surface interne (3a) est
d’au moins 1.10-9 S/m.

7. Câble électrique selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que la
conductivité électrique de la surface externe (3b) est
d’au moins 1.10-9 S/m.

8. Câble électrique selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que la
conductivité électrique de la zone (3c) est d’au plus
1.10-9 S/m.

9. Câble électrique selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que la
composition polymérique de la couche à gradient de
propriété électrique comprend au plus 30% en poids
de charges électriquement conductrices.

10. Câble électrique selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que la
couche (3) à gradient de propriété électrique est di-
rectement en contact physique avec le conducteur
électrique (2).
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11. Câble électrique selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce qu’il com-
prend en outre un écran métallique (4) entourant la
couche (3) à gradient de conductivité.

12. Câble électrique selon la revendication 11, caracté-
risé en ce que la couche à gradient de propriété
électrique (3) est directement en contact physique
avec le conducteur électrique (2) et avec l’écran mé-
tallique (4).

13. Câble électrique selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que la
couche à gradient de propriété électrique (3) est une
couche extrudée.

14. Procédé de fabrication d’une monocouche (3) à gra-
dient de propriété électrique pour un câble électrique
selon l’une quelconque des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce qu’il comprend les étapes
suivantes :

- réaliser une couche polymérique obtenue à
partir d’une composition polymérique compre-
nant au moins un polymère et des charges élec-
triquement conductrices, ladite couche polymé-
rique comprenant une première surface (3a),
une deuxième surface (3b), et une zone située
entre ladite première surface (3a) et ladite
deuxième surface (3b),
- réaliser un premier traitement thermique de la-
dite couche polymérique en appliquant une pre-
mière température T1 à la première surface (3a)
et une deuxième température T2 différente de
la première température T1 à la deuxième sur-
face (3b), de sorte à avoir une conductivité élec-
trique et/ou une permittivité diélectrique dans la
zone (3c) respectivement inférieure à la conduc-
tivité électrique et/ou la permittivité diélectrique
de la première surface (3a),
- réaliser un deuxième traitement thermique de
la couche polymérique en appliquant une troi-
sième température T3 à la première surface (3a)
et une quatrième température T4 différente de
la troisième température T3 à la deuxième sur-
face (3b), de sorte à avoir une conductivité élec-
trique et/ou une permittivité diélectrique dans la
zone (3c) respectivement inférieure à la conduc-
tivité électrique et/ou la permittivité diélectrique
de la deuxième surface (3b), pour obtenir ladite
monocouche (3) à gradient de propriété électri-
que.

15. Procédé selon la revendication 14, caractérisé en
ce que la température T1 est supérieure à la tem-
pérature T2.

16. Procédé selon la revendication 14 ou 15, caracté-

risé en ce que la température T4 est supérieure à
la température T3.

17. Procédé selon l’une quelconque des revendications
14 à 16, caractérisé en ce que la température T1
est une température égale ou supérieure à la tem-
pérature de fusion Tf ou de transition vitreuse Tg
dudit polymère.

18. Procédé selon l’une quelconque des revendications
14 à 17, caractérisé en ce que la température T2
est une température égale ou inférieure à la tempé-
rature de fusion Tf ou de transition vitreuse Tg dudit
polymère.

19. Procédé selon l’une quelconque des revendications
14 à 18, caractérisé en ce que la température T4
est une température égale ou supérieure à la tem-
pérature de fusion Tf ou de transition vitreuse Tg
dudit polymère.

20. Procédé selon l’une quelconque des revendications
14 à 19, caractérisé en ce que la température T3
est une température égale ou inférieure à la tempé-
rature de fusion Tf ou de transition vitreuse Tg dudit
polymère.

21. Procédé selon l’une quelconque des revendications
14 à 20, caractérisé en ce que la température T1
est sensiblement égale à la température T4.

22. Procédé selon l’une quelconque des revendications
14 à 21, caractérisé en ce que la température T2
est sensiblement égale à la température T3.

23. Procédé selon l’une quelconque des revendications
14 à 22, caractérisé en ce que, lorsque la couche
polymérique entoure un conducteur électrique allon-
gé (2), ledit conducteur électrique (2) est utilisé com-
me source de chaleur pour l’application du premier
et/ou du deuxième traitement(s) thermique(s).

24. Procédé selon l’une quelconque des revendications
14 à 23, caractérisé en ce que les charges électri-
quement conductrices sont des charges carbonées
conductrices.

Patentansprüche

1. Stromkabel (1), umfassend einen länglichen elektri-
schen Leiter (2), dadurch gekennzeichnet, dass
das Stromkabel (1) ferner eine Gradientschicht (3)
mit einer elektrischen Eigenschaft in der Art einer
Monoschicht, die aus einer Polymerzusammenset-
zung erzeugt worden ist, welche mindestens ein Po-
lymer und elektrisch leitfähige Füllstoffe umfasst,
wobei die Schicht (3) den länglichen elektrischen
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Leiter (2) umschließt, wobei die Schicht (3) eine In-
nenfläche (3a), eine Außenfläche (3b) und einen zwi-
schen der Innen- (3a) und der Außenfläche (3b) an-
geordneten Bereich (3c), wobei der Bereich (3c) auf-
weist:

- eine elektrische Leitfähigkeit und/oder eine Di-
elektrizitätskonstante, die jeweils unterhalb der
elektrischen Leitfähigkeit und/oder der Dielekt-
rizitätskonstanten der Innenfläche (3a) liegt, und
- eine elektrische Leitfähigkeit und/oder eine Di-
elektrizitätskonstante, die jeweils unterhalb der
elektrischen Leitfähigkeit und/oder der Dielekt-
rizitätskonstanten der Außenfläche (3b) liegt.

2. Stromkabel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schicht (3) umfasst:

- einen ersten Gradienten einer elektrischen Ei-
genschaft, insbesondere mit einer elektrischen
Leitfähigkeit und/oder einer Dielektrizitätskons-
tanten der Innenfläche (3a), die in Richtung des
Bereichs (3c) abnimmt, und
- einen zweiten Gradienten einer elektrischen
Eigenschaft, insbesondere mit einer elektri-
schen Leitfähigkeit und/oder einer Dielektrizi-
tätskonstanten der Außenfläche (3b), die in
Richtung des Bereichs (3c) abnimmt.

3. Stromkabel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die elektrisch leitfähigen Füll-
stoffe kohlenstoffhaltige leitfähige Füllstoffe sind.

4. Stromkabel nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die leitfähigen kohlenstoffhaltigen
Füllstoffe aus Ruß, Kohlenstofffasern, Grafit, Gra-
phen, Fulleren, Kohlenstoffnanoröhrchen und Mi-
schungen davon gewählt sind.

5. Stromkabel nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kohlenstoffnanoröhrchen aus
einwandigen Kohlenstoffnanoröhrchen, doppelwan-
digen Kohlenstoffnanoröhrchen, mehrwandigen
Kohlenstoffnanoröhrchen und Mischungen davon
gewählt ist.

6. Stromkabel nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die elektri-
sche Leitfähigkeit der Innenfläche (3a) mindestens
1.10-9 S/m beträgt.

7. Stromkabel nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die elektri-
sche Leitfähigkeit der Außenfläche (3b) mindestens
1.10-9 S/m beträgt.

8. Stromkabel nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die elektri-

sche Leitfähigkeit des Bereichs (3c) höchstens
1.10-9 S/m beträgt.

9. Stromkabel nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Polymer-
zusammensetzung der Gradientschicht elektrisch
leitfähige Füllstoffe zu höchstens 30 Gew.-% um-
fasst.

10. Stromkabel nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Gra-
dientschicht (3) in unmittelbarem physikalischem
Kontakt zum elektrischen Leiter (2) befindet.

11. Stromkabel nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass es ferner eine
Metallabschirmung (4) umfasst, die die Schicht (3)
umschließt.

12. Stromkabel nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die Gradientschicht (3) in un-
mittelbarem physikalischem Kontakt zum elektri-
schen Leiter (2) und der Metallabschirmung (4) be-
findet.

13. Stromkabel nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Gradient-
schicht (3) eine extrudierte Schicht ist.

14. Verfahren zur Herstellng einer Gradient-Mono-
schicht (3) mit elektrischen Eigenschaften für ein
Stromkabel nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass es die Schritte
umfasst:

- Herstellen einer aus einer mindestens ein Po-
lymer und elektrisch leitfähige Füllstoffe umfas-
senden Polymerzusammensetzung erzeugten
Polymerschicht, wobei die Polymerschicht eine
erste Oberfläche (3a), eine zweite Oberfläche
(3b) und einen zwischen der ersten Oberfläche
(3a) und der zweiten Oberfläche (3b) angeord-
neten Bereich umfasst,
- Durchführen einer ersten Wärmebehandlung
der Polymerschicht durch Anwenden einer ers-
ten Temperatur T1 auf die erste Oberfläche (3a)
und einer zweiten Temperatur T2, die sich von
der ersten Temperatur T1 unterscheidet, auf die
zweite Oberfläche (3b), um so eine elektrische
Leitfähigkeit und/oder eine Dielektrizitätskons-
tante im Bereich (3c) herzustellen, die jeweils
unterhalb der elektrischen Leitfähigkeit
und/oder der Dielektrizitätskonstanten der ers-
ten Oberfläche (3a) liegt,
- Durchführen einer zweiten Wärmebehandlung
der Polymerschicht durch Anwenden einer drit-
ten Temperatur T3 auf die erste Oberfläche (3a)
und einer vierten Temperatur T4, die sich von
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der dritten Temperatur T3 unterscheidet, auf die
zweite Oberfläche (3b), um so eine elektrische
Leitfähigkeit und/oder eine Dielektrizitätskons-
tante im Bereich (3c) herzustellen, die jeweils
unterhalb der elektrischen Leitfähigkeit
und/oder der Dielektrizitätskonstanten der zwei-
ten Oberfläche (3b) liegt, um die Monoschicht
(3) zu erzeugen.

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Temperatur T1 die Temperatur
T2 übersteigt.

16. Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Temperatur T4 die Tempe-
ratur T3 übersteigt.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 - 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Temperatur T1
eine Temperatur höher oder gleich der Schmelztem-
peratur Tf oder der Glasübergangstemperatur Tg
des Polymers ist.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 - 17, da-
durch gekennzeichnet, dass die Temperatur T2
eine Temperatur niedriger oder gleich der Schmelz-
temperatur Tf oder der Glasübergangstemperatur
Tg des Polymers ist.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 - 18, da-
durch gekennzeichnet, dass die Temperatur T4
eine Temperatur höher oder gleich der Schmelztem-
peratur Tf oder der Glasübergangstemperatur Tg
des Polymers ist.

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 - 19, da-
durch gekennzeichnet, dass die Temperatur T3
eine Temperatur niedriger oder gleich der Schmelz-
temperatur Tf oder der Glasübergangstemperatur
Tg des Polymers ist.

21. Verfahren nach einem der Ansprüche 14-20, da-
durch gekennzeichnet, dass die Temperatur T1
im Wesentlichen gleich der Temperatur T4 ist.

22. Verfahren nach einem der Ansprüche 14-21, da-
durch gekennzeichnet, dass die Temperatur T2
im Wesentlichen gleich der Temperatur T3 ist.

23. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 - 22, da-
durch gekennzeichnet, dass, wenn die Polymer-
schicht einen länglichen elektrischen Leiter (2) um-
schließt, der elektrische Leiter (2) als Wärmequelle
zur Anwendung der ersten und/oder zweiten Wär-
mebehandlung verwendet wird.

24. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 - 23, da-
durch gekennzeichnet, dass die elektrisch leitfä-

higen Füllstoffe kohlenstoffhaltige leitfähige Füllstof-
fe sind.

Claims

1. Power cable (1) comprising an elongated electric
conductor (2), characterized in that the power cable
(1) further comprises a layer (3) with an electrical
property gradient, of the monolayer type, obtained
from a polymeric composition comprising at least
one polymer and electrically conductive charges,
said conductivity gradient layer (3) surrounding the
elongated electrical conductor (2), said layer (3)
comprising an internal surface (3a), an external sur-
face (3b) and a zone (3c) located between said in-
ternal surface (3a) and said external surface (3b),
said zone (3c) having:

- an electrical conductivity and/or a dielectric
permittivity respectively lower than the electrical
conductivity and/or the dielectric permittivity of
the internal surface (3a), and
- an electrical conductivity and/or a dielectric
permittivity respectively lower than the electrical
conductivity and/or the dielectric permittivity of
the external surface (3b).

2. Power cable according to claim 1, characterized in
that the layer (3) with conductivity gradient compris-
es:

- a first electrical property gradient whose elec-
trical conductivity and/or dielectric permittivity
decreases from the internal surface (3a) to-
wards said zone (3c), and
- a second gradient of electrical property whose
electrical conductivity and/or dielectric permit-
tivity decreases from the external surface (3b)
towards said zone (3c).

3. Power cable according to claim 1 or 2, character-
ized in that the electrically conductive charges are
conductive carbonaceous charges.

4. Power cable according to claim 3, characterized in
that the conductive carbon charges are chosen from
carbon blacks, carbon fibers, graphites, graphenes,
fullerenes, carbon nanotubes, and one of their mix-
tures.

5. Power cable according to claim 4, characterized in
that the carbon nanotubes are chosen from single-
walled carbon nanotubes, double-walled carbon na-
notubes, multi-walled carbon nanotubes, and one of
their mixtures.

6. Power cable according to any one of the preceding
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claims, characterized in that the internal surface
(3a) electrical conductivity is at least 1.10-9 S/m.

7. Power cable according to any one of the preceding
claims, characterized in that the electrical conduc-
tivity of the external surface (3b) is at least 1.10-9

S/m.

8. Power cable according to any one of the preceding
claims, characterized in that the electrical conduc-
tivity of the zone (3c) is at most 1.10-9 S/m.

9. Power cable according to any one of the preceding
claims, characterized in that the polymeric compo-
sition of the layer with an electrical property gradient
comprises at most 30% by weight of electrically con-
ductive charges.

10. Electrical cable according to any one of the preced-
ing claims, characterized in that the layer (3) with
an electrical property gradient is directly in physical
contact with the electrical conductor (2).

11. Power cable according to any one of the preceding
claims, characterized in that it further comprises a
metal screen (4) surrounding the layer with a con-
ductivity gradient (3).

12. Power cable according to claim 11, characterized
in that the layer with an electric property gradient
(3) is directly in physical contact with the electric con-
ductor (2) and with the metal screen (4).

13. Power cable according to any one of the preceding
claims, characterized in that the layer with an elec-
trical property gradient (3) is an extruded layer.

14. Method for manufacturing a monolayer (3) with an
electrical property gradient for a power cable accord-
ing to any one of the preceding claims, character-
ized in that it comprises the following steps:

- producing a polymer layer obtained from a pol-
ymer composition comprising at least one poly-
mer and electrically conductive charges, said
polymeric layer comprising a first surface (3a),
a second surface (3b), and a zone located be-
tween said first surface (3a) and said second
surface (3b),
- carrying out a first heat treatment of said pol-
ymer layer by applying a first temperature T1 to
the first surface (3a) and a second temperature
T2, different from the first temperature T1, to the
second surface (3b), so as to have an electrical
conductivity and/or a dielectric permittivity in the
zone (3c) that is respectively lower than the elec-
trical conductivity and/or the dielectric permittiv-
ity of the first surface (3a),

- performing a second heat treatment of the pol-
ymer layer by applying a third temperature T3
to the first surface (3a) and a fourth temperature
T4, different from the third temperature T3, to
the second surface (3b), so as to have an elec-
trical conductivity and/or a dielectric permittivity
in the zone (3c) that is respectively lower than
the electrical conductivity and/or the dielectric
permittivity of the second surface (3b), to obtain
said monolayer (3) with an electrical property
gradient.

15. Method according to claim 14, characterized in that
the temperature T1 is higher than the temperature
T2.

16. Method according to claim 14 or 15, characterized
in that the temperature T4 is higher than the tem-
perature T3.

17. Method according to any one of claims 14 to 16,
characterized in that the temperature T1 is a tem-
perature equal to, or greater than, the melting tem-
perature Tf or the glass transition Tg of said polymer.

18. Method according to any one of claims 14 to 17,
characterized in that the temperature T2 is a tem-
perature equal to, or lower than, the melting temper-
ature Tf or the glass transition Tg of said polymer.

19. Method according to any one of claims 14 to 18,
characterized in that the temperature T4 is a tem-
perature equal to, or higher than, the melting tem-
perature Tf or the glass transition Tg of said polymer.

20. Method according to any one of claims 14 to 19,
characterized in that the temperature T3 is a tem-
perature equal to, or lower than, the melting temper-
ature Tf or the glass transition Tg of said polymer.

21. Method according to any one of claims 14 to 20,
characterized in that the temperature T1 is sub-
stantially equal to the temperature T4.

22. Method according to any one of claims 14 to 21,
characterized in that the temperature T2 is sub-
stantially equal to the temperature T3.

23. Method according to any one of claims 14 to 22,
characterized in that, when the polymeric layer sur-
rounds an elongated electrical conductor (2), said
electrical conductor (2) is used as a heat source for
the application of the first and/or the second heat
treatment(s).

24. Method according to any one of claims 14 to 23,
characterized in that the electrically conductive
charges are conductive carbonaceous charges.
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