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Beschreibung
GEBIET

[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft Schmiermittelzusammensetzungen, Additivpackungen und Ver-
fahren fiir Supertraktoruniversaldl.

HINTERGRUND

[0002] In Nordamerika werden Traktorschmiermittel oft als Universal Tractor Transmission Oils (,UTTO") oder
Tractor Hydraulic Fluids (,THF") bezeichnet. Diese Schmiermittel stellen die Leistung bereit, welche fir Hy-
drauliken, Getriebe, Zahnrader, Zapfwellenantrieb (,PTO") und Flissigkeitsbremsen erforderlich ist. In interna-
tionalen und aufstrebenden Markten werden Supertraktoruniversaldl (,STUO” oder ,STOU")-Schmiermittel
haufiger verwendet. Die STUO-Schmiermittel stellen eine zufriedenstellende Schmierung von Diesel- und Ben-
zinmotoren bereit, zusatzlich zur Bereitstellung der Leistung, welche fur Hydraulik-, Getriebe-, Zahnrad-, PTO-
und Feuchtigkeitsbremssysteme erforderlich ist.

[0003] Um diese verschiedenen Anforderungen zu erflillen, missen Traktorschmiermittel eine gro3e Anzahl
von Leistungseigenschaften austarieren. UTTO- und STUO-Traktorschmiermittel miissen Antiverschleil} be-
reitstellen, Lasttragschutz bereitstellen und Reibungscharakteristika fur Ausristungshaltbarkeit steuern. Zu-
satzlich missen die STUO-Traktorschmiermittel die Motorgrundleistung aufrechterhalten, ohne die Anforde-
rungen von THFs fir die Flissigkeitsbrems-, PTO-, Getriebe-, Zahnrad- und Hydraulikleistung zu beeintrach-
tigen. Viele der Additive, welche in einer Traktorschmiermittelformulierung verwendet werden, sind multifunk-
tionell und es besteht ein Konflikt, der zwischen Eigenschaften erzeugt wird. Um sicherzustellen, dass das
Traktorschmiermittel (iber einen groRen Temperaturbereich arbeitet, ist es notwendig, dass das Ol ein Mehr-
bereichsol ist. Dies erfordert die Verwendung von sorgfaltig ausgewéhlten Olgrundlagen, kombiniert mit Mitteln
zur Verbesserung des Viskositatsindexes und FlieRpunkterniedrigungsmitteln, um die Niedrig- und Hochtem-
peraturviskositatsgrenzen zu erreichen.

[0004] Diese Konflikte bedeuten unweigerlich, dass Additive sorgfaltig ausgewahlt und austariert werden
mussen. Es besteht folglich ein Bedarf fiir ein STUO auf der Basis von wenig Phosphor, welches guten Anti-
verschleiRschutz und Schutz gegen extreme Drucke, welche fir Zahnrad-, Getriebe- und Hydraulikleistung er-
forderlich sind, aufrechterhalt. Zusatzlich kann das Vorliegen einer Additivpackung mit niedrigerer Behand-
lungsrate die Additivversandkosten verringern, den Anlagendurchsatz verbessern und wirtschaftliche Vorteile
fur die Hersteller von Schmiermittelmischungen bezogen auf niedrigere Nettokosten einer Additivbehandlung
bereitstellen.

ZUSAMMENFASSUNG

[0005] Gemal der Offenbarung kann eine Supertraktoruniversaldl (STUO)-Schmiermittelzusammensetzung
ein Ol mit Schmiermittelviskositat mit einem Viskositatsindex von mindestens 95 umfassen. Die Schmiermittel-
zusammensetzung kann auch Additivkomponenten umfassen, welche mindestens ein Metalldetergenz, min-
destens ein VerschleiBverhinderungsmittel auf Phosphorbasis und mindestens eine 6ll6sliche Molybdanver-
bindung umfassen. Die Schmiermittelzusammensetzung kann dadurch gekennzeichnet sein, dass ein Verhalt-
nis zwischen einem Gehalt (ppm) an Metall, bezogen auf das Gesamtgewicht der Schmiermittelzusammenset-
zung, und einer Maf3zahl fur den Alkaligehalt der Schmiermittelzusammensetzung (mg KOH/g) im Bereich von
etwa 210 bis etwa 450 (ppm/mg KOH/g) liegt. Die Schmiermittelzusammensetzung kann ein Verhaltnis zwi-
schen dem Gehalt (ppm) des Metalls, bezogen auf das Gesamtgewicht der Schmiermittelzusammensetzung,
und einem Gehalt (ppm) an Phosphor, bezogen auf das Gesamtgewicht der Schmiermittelzusammensetzung,
umfassen, welches im Bereich von etwa 5,0 bis etwa 20,0 (ppm/ppm) liegt. Die Schmiermittelzusammenset-
zung kann ein Verhaltnis zwischen dem Gehalt (ppm) an Phosphor, bezogen auf das Gesamtgewicht der
Schmiermittelzusammensetzung, und einem Gehalt (ppm) an Molybdan, bezogen auf das Gesamtgewicht der
Schmiermittelzusammensetzung, umfassen, welches im Bereich von etwa 0,5 bis etwa 80,0 (ppm/ppm) liegt.

[0006] Ferner kann eine Supertraktoruniversal6ladditivpackung ein Metalldetergenz, ein VerschleiRverhinde-
rungsmittel auf Phosphorbasis und eine 6llésliche Molybdanverbindung umfassen. Die Additivpackung kann
dadurch gekennzeichnet sein, dass ein Verhaltnis zwischen dem Gehalt (ppm) des Metalls, bezogen auf das
Gesamtgewicht der Additivpackung, und einem Gehalt (ppm) an Phosphor, bezogen auf das Gesamtgewicht
der Additivpackung, im Bereich von etwa 5,0 bis etwa 20,0 (ppm/ppm) liegt. Die Additivpackung kann ein Ver-
haltnis zwischen dem Gehalt (ppm) an Phosphor, bezogen auf das Gesamtgewicht der Additivpackung, und
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einem Gehalt (ppm) an Molybdéan, bezogen auf das Gesamtgewicht der Additivpackung, umfassen, welches
im Bereich von etwa 0,5 bis etwa 80,0 (ppm/ppm) liegt.

[0007] Ferner kann ein Verfahren zur Verbesserung der Bremsleistung eines Traktors (1) das Geben der
Schmierdélzusammensetzung in einen Traktor; und (2) das Betatigen der Flussigkeitsbremse des Traktors um-
fassen.

[0008] Ferner kann ein Verfahren zur Verbesserung des AntiverschleilRschutzes eines Traktors (1) das Geben
der Schmierélzusammensetzung in einen Traktor; und (2) das Betreiben des Motors des Traktors umfassen.

[0009] Zusatzlich Aufgaben und Vorteile der Offenbarung werden teilweise in der Beschreibung, welche folgt,
dargelegt und/oder kénnen durch die Praxis der Offenbarung gelernt werden. Die Aufgaben und Vorteile der
Offenbarung werden mittels der Elemente und Kombinationen, welche insbesondere in den angefiigten Paten-
tanspriichen ausgefihrt sind, realisiert und erhalten.

[0010] Es gilt als selbstverstandlich, dass sowohl die vorstehende allgemeine Beschreibung als auch die fol-
gende detaillierte Beschreibung nur beispielhaft und zur Erklarung sind und fir die Offenbarung, wie bean-
sprucht, nicht einschrankend sind.

BESCHREIBUNG DER AUSFUHRUNGSFORMEN

[0011] Wie hier verwendet, wird der Ausdruck ,Hydrocarbylsubstituent”" oder ,Hydrocarbylrest" in seinem ein-
fachen Sinn, welcher dem Fachmann bekannt ist, verwendet. Speziell betrifft er einen Rest mit einem Kohlen-
stoffatom, welches direkt an den Rest des Molekiils gebunden ist, und mit einem tberwiegenden Kohlenwas-
serstoffcharakter. Beispiele von Hydrocarbylresten schliefen ein:
(1) Kohlenwasserstoffsubstituenten, das heifdt aliphatische (z. B. Alkyl oder Alkenyl), alicyclische (z. B. Cy-
cloalkyl, Cycloalkenyl) Substituenten und aromatisch, aliphatisch und alicyclisch substituierte aromatische
Substituenten sowie cyclische Substituenten, wobei der Ring durch einen anderen Teil des Molekiils ver-
vollstandigt wird (z. B. zwei Substituenten bilden zusammen einen alicyclischen Rest);
(2) substituierte Kohlenwasserstoffsubstituenten, das heit Substituenten, welche Nicht-Kohlenwasser-
stoffreste enthalten, welche im Kontext dieser Erfindung nicht den tberwiegenden Kohlenwasserstoffsub-
stituenten verandern (z. B. Halogen (insbesondere Chlor und Fluor), Hydroxy, Alkoxy, Mercapto, Alkylmer-
capto, Nitro, Nitroso und Sulfoxy);
(3) Heterosubstituenten, das heif’t Substituenten, welche, wahrend sie einen iberwiegenden Kohlenwas-
serstoffcharakter aufweisen, im Kontext dieser Erfindung andere als Kohlenstoff in einem Ring oder einer
Kette, welche ansonsten aus Kohlenstoffatomen zusammengesetzt sind, enthalten. Heteroatome schlie-
Ren Schwefel, Sauerstoff, Stickstoff ein und es werden Substituenten wie Pyridyl, Furyl, Thienyl und Imida-
zolyl umfasst. Im Allgemeinen werden nicht mehr als zwei, zum Beispiel nicht mehr als ein, Nicht-Kohlen-
wasserstoffsubstituent pro jeweils zehn Kohlenstoffatomen in dem Hydrocarbylrest vorhanden sein; wobei
typischerweise keine Nicht-Kohlenwasserstoffsubstituenten in dem Hydrocarbylrest vorhanden sein wer-
den.

[0012] Wie hier verwendet, bedeutet der Ausdruck ,,Gewichtsprozent", wenn nicht ausdriicklich Anderweiti-
ges angegeben ist, den Prozentanteil, den die angegebene Komponente bezogen auf das Gewicht der Ge-
samtzusammensetzung darstellt.

[0013] Die hier verwendeten Ausdricke ,0ll6slich" oder ,dispergierbar" geben nicht notwendigerweise an,
dass die Verbindungen oder Additive in allen Anteilen Iéslich, I6sbar, mischbar oder zur Suspension in dem Ol
in der Lage sind. Diese bedeuten jedoch, dass sie zum Beispiel in einem Ol in einem AusmaR I8slich oder stabil
dispergierbar sind, welches ausreichend ist, um ihre beabsichtigte Wirkung in der Umgebung, in welcher das
Ol verwendet wird, auszuliben. Dariiber hinaus kann die zusétzliche Einbringung von anderen Additiven auch
die Einbringung von héheren Levels eines besonderen Additivs ermdglichen, falls gewlnscht.

Schlissel-Schmiermittelanforderungen, welche fur Leistungscharakteristika notwendig sind

[0014] Der Motor ist die primare Leistungseinheit eines Traktors. Ein Dieselmotor mit Turbolader wird oft in
Traktoren der modernen Generation verwendet; jedoch werden auch Diesel- und Benzinsaugmotoren verwen-
det. STUO-Schmiermittel missen die Standardeigenschaften eines Kurbelgehduseschmiermittels wie Deter-
genzeigenschaft/Dispergiereigenschaft, Oxidationsstabilitat, Antiverschleil3-/EP-Lasttragvermdgen und Korro-
sions-/Rostschutz bereitstellen. Schmiermittel mit kommerzieller Diesel-API (,APl CX")-Qualitat stellen einen
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geeigneten Schutz fir Motoren, welche in STUO-Verwendungen verwendet werden, bereit. API CD (wie hier
verwendet ,CD")-Qualitat-Schmiermittel stellen eine moderate Dieselabgasturboaufladungsleistung bereit und
erfullen MIL-L-2104C- und Caterpillar-Reihe 3-Schmiermittelspezifikationen.

[0015] Das Getriebe Ubertragt Leistung vom Motor auf den Endantrieb; deshalb muss das Schmiermittel ge-
gen Oxidation resistent sein, AntiverschleiRschutz bereitstellen und gesteuerte Reibung bereitstellen. Die En-
dantriebszahnrader Ubertragen Leistung auf die Rader, welche unter Bedingungen von niedriger Geschwindig-
keit und hohem Drehmoment arbeiten. APl GL-4 (wie hier verwendet ,GL-4")-Schmiermittel erfillen die Leis-
tungsanforderungen fiir Getriebe.

[0016] ZahnradverschleiRschutz ist ein kritischer Leistungsparameter und ist der mit dem Schmiermittel in Zu-
sammenhang stehende Hauptbeitrag zur Lebensdauer des Getriebes, Differentials und Endantriebs. Der Leis-
tungslevel von momentanen Traktorschmiermitteln ist auf GL-4 unter Bedingungen von niedriger Geschwin-
digkeit und hohem Drehmoment ausgerichtet.

[0017] Traktorflissigkeitsbremsen unterstiitzen beim Mandvrieren sowie Anhalten, was erfordert, dass ein
Schmiermittel austarierte Reibungscharakteristika aufweist, um die Ruck-Gleit-Wirkung zu vermeiden, wah-
rend das Vermdgen der Bremse, schnell anzuhalten, nicht beeintrachtigt wird. Ruck-Gleiten erzeugt Bremsge-
rausche wahrend bestimmten Bremszustanden, was fir den Durchfihrenden (typischerweise Bauern) nicht
akzeptabel ist. Der PTO Ubertragt mechanische Kraft auf Zusatzausriistung und die Kupplung muss in der
Lage sein, den Traktormotor absterben zu lassen, im Falle, dass die Zusatzausriistung blockiert wird. Wenn
das Schmiermittel zu schmierig ist, kdnnen die Kupplungsplatten glatt werden und vorzeitiges PTO-Aussetzen
kann das Ergebnis sein. Diese gegensatzlichen Reibungseigenschaften des Schmiermittels fur Flissigkeits-
bremsen und PTO miissen wahrend des Olwechselzeitraums erreicht und aufrechterhalten werden.

[0018] Die Hydraulikeinheiten stellen Kraft an der Zusatzausriistung und manchmal hydrostatische Krafttiber-
tragungen bereit. Fir einen zufriedenstellenden Betrieb missen Traktorschmiermittel einen Bereich von Ei-
genschaften bereitstellen, welche fir industrielle Hydraulikfluide gewdhnlich sind und Niedertemperaturfluidi-
tat, Scherstabilitat, Oxidationsstabilitat, Antiverschlei3-/Lasttragschutz, Korrosions-/Rostinhibierung, Dich-
tungskompatibilitat, Wassertoleranz, Filtrierbarkeit, Antischaum- und Beliftungseigenschaften einschlie3en.

[0019] Ein anderer wichtiger Bereich der Schmiermittelleistung, welcher fir eine zufriedenstellende AulRen-
montage notwendig ist, ist Kompatibilitdt mit Verunreinigungen. Es gibt drei Hauptverunreinigungen. Die erste
ist Wasser, welches in die mechanischen Traktorsysteme aufgrund der exponierten Umgebung, in welcher der
Traktor arbeitet, eindringt. Wasser kann zu Korrosionsproblemen (ihren und kann hydrolytische Zersetzung
von Additiven in dem Schmiermittel verursachen, was zum Leistungsabbau und zur Bildung von Emulsio-
nen/Unléslichem fihrt, was Filtrierbarkeitsprobleme erzeugt. Die zweite Verunreinigung ist Schmutz, was auch
eine Folge der Betriebsumgebung ist und direkt zu Antiverschleil3- und Filtrierbarkeitsleistungsverlusten fihren
kann. Die Kombination von Wasser und Schmutz kann verstarkte Filtrierbarkeitsprobleme, wie frihe Filterver-
stopfung, verursachen. Friihe Filterverstopfung kann zum vollstandigen Verlust der Verunreinigungskontrolle
fuhren, was die Verschleillleistung ernsthaft preisgibt. Die Wichtigkeit dieser Probleme in Bezug auf den
Schutz von kritischen Hydrauliksteuerungssystemen ist gut dokumentiert. Die dritte Verunreinigung sind ande-
re Schmiermittel. Andere Schmiermittel kénnen in den Traktor entweder durch falsche Schmierung oder durch
den Hydraulikauslass, welcher die Zusatzausristung anbindet, die ein anderes Schmiermittel enthalt, eindrin-
gen. Dies fihrt zu Inkompatibilitat und allgemeinem Leistungsverlust.

Schmiermitteladditive, welche zur Formulierung von Traktorélen verwendet werden

[0020] Die drei Additivhaupttypen, welche in einem Traktorgetriebeschmiermittel enthalten sein kénnen, sind
Reibungsmodifizierungsmittel, Antiverschleil3additive/Additive fir extreme Drucke und Dispergiermittel-/Deter-
genzadditive. Reibungsmaodifizierungsmittel kbnnen zum Beispiel zur Kontrolle von Flussigkeitsbremsgerau-
schen und PTO-Leistung aufgenommen werden. Antiverschlei3-/EP-Additive sind zum Beispiel im Endantrieb
wichtig. Dispergiermittel-/Detergenzadditive kdnnen zum Beispiel zur Bereitstellung von guter Motorleistung
bei STUOs und passenden Reibungscharakteristika und Wasserempfindlichkeit bei UTTOs aufgenommen
werden. Geeignete Reibungsmodifizierungsmittel schlielen einen groflen Bereich der organischen Chemie
ein. Beispiele schlielen Fettamin- oder -amidderivate und sulfurierte Ester ein. Antiverschlei3-/EP-Additive
kdnnen Zinkdithiophosphate, kombiniert mit einem organischen Additiv auf Phosphor- oder Schwefelbasis ein-
schliel3en. Die Dispergiermittel und Detergenzien kénnen zum Beispiel aschearme Succinimide, Uberbasische
oder niederbasische Sulfonate und Phenolatderivate einschlieBen. Zusatzlich kann das Schmiermittel auch
Antioxidationsmittel — zur Kontrolle der Oxidationsstabilitat, Antikorrosionsadditive und Schaumdampfungsmit-
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tel (hier auch als Antischaummittel und Entschaumer bezeichnet) enthalten.

[0021] Viele der Additive, welche in einer Traktorschmiermittelformulierung verwendet werden, sind multifunk-
tionell und es gibt oft einen Konflikt, der zwischen Eigenschaften erzeugt wird. Detergenzien, welche fir Mo-
torleistung verwendet werden, kdnnen fur Flissigkeitsbremsgerausche nachteilig sein. Diese Konflikte bedeu-
ten unweigerlich, dass der Olformulierungsfachmann die Additive auswahlen und austarieren muss.

[0022] AntiverschleiRadditive stellen in Motoren einen guten Verschleifdschutz bereit, kdnnen aber fir Kupfer-
komponenten in Hydraulikpumpen korrosiv sein. Historisch waren Zinkdialkyldithiophosphate (ZDDP) die An-
tiverschleil3-/EP-Hauptkomponenten, welche in Motor-, Getriebe- und einigen Zahnrad (GL-4)-Verwendungen
verwendet wurden; jedoch wurde der hohe Level an Schwefel, Phosphor und Zink fir das Vergiften von Ab-
gaskatalysatoren verantwortlich gemacht. Da die Verwendung von Motordlen (EOs) auf der Basis von wenig
Phosphor fortwahrend ansteigt, besteht ein Bedarf fur die Entwicklung von STUO-Packungen mit wenig Phos-
phor, welche einen guten Antiverschleilschutz und Schutz gegen extreme Drucke aufrecht erhalten, was fur
die Zahnrad-, Getriebe- und Hydraulikleistung von STUO-Schmiermitteln mit wenig Phosphor erforderlich ist.
Zusatzlich verringern Additivpackungen mit niedrigerer Behandlungsrate die Additivversandkosten, verbes-
sern den Anlagendurchsatz und stellen wirtschaftliche Vorteile fir die Hersteller von Schmiermittelmischungen
bezogen auf niedrigere Nettokosten einer Additivbehandlung bereit.

[0023] In einer Ausfiihrungsform wird ein STUO bereitgestellt, welches ein Ol mit Schmiermittelviskositat um-
fasst, das mit Additivkomponenten formuliert wurde, welche mit Additivkomponenten formuliert wurden, die
mindestens ein Metalldetergenz, mindestens ein VerschleiRverhinderungsmittel auf Phosphorbasis und min-
destens eine 06llésliche Molybdanverbindung umfassen.

Ol mit Schmiermittelviskositat

[0024] Ole mit Schmiermittelviskositat (d. h. Olgrundlagen), welche zur Verwendung bei der Formulierung von
Ausfiihrungsformen hier geeignet sind, kénnen aus jedweden der synthetischen Ole, Mineraldle oder Gemi-
schen davon ausgewabhlt sein. In einer Ausfliihrungsform kann die Zusammensetzung eine Kombination eines
Pflanzenéls und eines synthetischen Ols umfassen, wie in U.S. Patentanmeldung Nr. 2005/0059562, verffent-
licht am 17. Marz 2005, offenbart. Mineraldle schlieRen Tierdle und Pflanzendle (z. B. Castordl, Lardél) sowie
andere Mineralschmierdle wie Leichtéle auf Erdélbasis und Lésungsmittelbehandelte oder Saure-behandelte
Mineralschmiertle der Paraffin-, Naphthen- oder Paraffin-Naphthen-Gemisch-Typen ein. Von Kohle oder
Schiefer abgeleitete Ole sind auch geeignet. Ferner sind auch Ole, welche von einem Gas-Fliissigkeit-Verfah-
ren abgeleitet sind, geeignet.

[0025] Geeignete Olgrundlagen fir STUOs kdnnen gemaR der SAE J300-Viskositatsqualitat fiir Motordle
klassifiziert werden. Geeignete Ole kénnen einen Viskositatsbereich von SAE OW bis etwa 60W fiir Einzelqua-
litat aufweisen. Ferner kénnen geeignete Kreuzqualitdten (oder Mehrfachqualitdten) im Bereich von etwa
0W-30, 10W-30, 15W-40 und dergleichen liegen. Ferner kénnen geeignete Olgrundlagen fiir STUOs gemaR
der J306-Fahrzeuggetriebeschmiermittelviskositatsklassifikation klassifiziert werden. Geeignete Ole kénnen
einen Viskositatsbereich von etwa 70W bis 250W fir Einzelqualitat aufweisen. Geeignete Kreuzqualitaten
(oder Mehrfachqualitaten) kdnnen im Bereich von etwa 70W90, 75W140, 80W90, 85W140 und dergleichen
liegen. Andere geeignete Qualitaten schlieRen ISO-Viskositatsbereiche ein, welche typischerweise fur hydrau-
lische Ole verwendet werden, wie ISO 22- bis ISO 600-Bereichsdle.

[0026] Die Olgrundlage kann in einer Hauptmenge vorhanden sein, wobei ,Hauptmenge" héher als oder
gleich 50 Gew.-%, zum Beispiel etwa 80 bis etwa 98 Gewichtsprozent, der Schmiermittelzusammensetzung
bedeuten soll.

[0027] Olgrundlagen, welche zur Verwendung in den vorliegenden Ausfiihrungsformen geeignet sind, kénnen
einen Viskositatsindex von hoher als etwa 95 aufweisen.

[0028] Nicht-einschrénkende Beispiele von synthetischen Olen schlieRen Kohlenwasserstofféle wie polyme-
risierte und interpolymerisierte Olefine (z. B. Polybutylene, Polypropylene, Propylen-Isobutylen-Copolymere
und dergleichen); Poly-alpha-olefine wie Poly(1-hexene), Poly(1-octene), Poly(1-decene), usw. und Gemische
davon; Alkylbenzene (z. B. Dodecylbenzene, Tetradecylbenzene, Dinonylbenzene, Di(2-ethylhexyl)benzene
und dergleichen); Polyphenyle (z. B. Biphenyle, Terphenyl, alkylierte Polyphenyle, usw.); alkylierte Diphenyle-
ther und alkylierte Diphenylsulfide und die Derivate, Analoga und Homologen davon und dergleichen ein.
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[0029] Alkylenoxidpolymere und -interpolymere und Derivate davon, wobei die terminalen Hydroxylgruppen
durch Veresterung, Veretherung und dergleichen modifiziert wurden, stellen eine andere Klasse von bekann-
ten synthetischen Olen, welche verwendet werden kénnen, dar. Solche Ole werden durch die Ole, welche
durch Polymerisation von Ethylenoxid oder Propylenoxid hergestellt werden, die Alkyl- und Arylether dieser
Polyoxyalkylenpolymere (z. B. Methylpolyisopropylenglykolether mit einem mittleren Molekulargewicht von
etwa 1000, Diphenylether von Polyethylenglykol mit einem Molekulargewicht von etwa 500 bis 1000, Diethyl-
ether von Polypropylenglykol mit einem Molekulargewicht von etwa 1000 bis 1500 und dergleichen) oder Mo-
no- und Polycarboxylester davon, zum Beispiel die Essigsaureester, gemischten C, ,-Fettsdureester oder der
C,,-Oxosaurediester von Tetraethylenglykol, beispielhaft dargestellt.

[0030] Eine andere Klasse von synthetischen Olen, welche verwendet werden kénnen, schlielt die Ester von
Dicarbonsauren (z. B. Phthalsaure, Bernsteinsaure, Alkylbernsteinsauren, Alkenylbernsteinsauren, Malein-
saure, Azelainsaure, Korksaure, Sebacinsaure, Fumarsaure, Adipinsaure, Linolsauredimer, Malonsaure, Al-
kylmalonsauren, Alkenylmalonsauren und dergleichen) mit einer Vielzahl von Alkoholen (z. B. Butylalkohol,
Hexylalkohol, Dodecylalkohol, 2-Ethylhexylalkohol, Ethylenglykol, Diethylenglykolmonoether, Propylenglykol
und dergleichen) ein. Spezielle Beispiele dieser Ester schlieRen Dibutyladipat, Di(2-ethylhexyl)sebacat,
Di-n-hexylfumarat, Dioctylsebacat, Diisooctylazelat, Diisodecylazelat, Dioctylphthalat, Didecylphthalat, Dieico-
sylsebacat, den 2-Ethylhexyldiester des Linolsauredimers, den Komplexester, der durch Umsetzen von einem
Mol Sebacinsaure mit zwei Mol Tetraethylenglykol und zwei Mol 2-Ethylhexansaure gebildet wird, und derglei-
chen ein.

[0031] Ester, welche als synthetische Ole niitzlich sind, schlieRen auch jene ein, welche aus C_,,-Monocar-
bonsauren und Polyolen und Polyolethern wie Neopentylglykol, Trimethylolpropan, Pentaerythritol, Dipentae-
rythritol, Tripentaerythritol und dergleichen hergestellt werden.

[0032] Folglich kann die verwendete Olgrundlage, welche zur Herstellung der Zusammensetzungen wie hier
beschrieben verwendet werden kann, aus jedweder der Olgrundlagen in den Gruppen | bis V, wie in den Ame-
rican Petroleum Institute (API) Base Oil Interchangeability Guidelines spezifiziert, ausgewahlt sein. Solche OI-
grundlagengruppen sind wie folgt:

[0033] Gruppe I-Olgrundlagen enthalten weniger als 90% geséttigte Stoffe und/oder mehr als 0,03% Schwe-
fel und weisen einen Viskositatsindex (V1) von héher als oder gleich 80 und niedriger als 120 auf; Gruppe II-OI-
grundlagen enthalten mehr als oder gleich 90% gesattigte Stoffe und weniger als oder gleich 0,03% Schwefel
und weisen einen Viskositatsindex von hoher als oder gleich 80 und niedriger als 120 auf; Gruppe IlI-Olgrund-
lagen enthalten mehr als oder gleich 90% gesattigte Stoffe und weniger als oder gleich 0,03% Schwefel und
weisen einen Viskositatsindex von héher als oder gleich 120 auf; Gruppe IV-Olgrundlagen umfassen Poly-al-
pha-olefine (PAO); und Gruppe V-Olgrundlagen umfassen alle anderen Grundlagen, welche nicht in Gruppe |,
I, Il oder IV eingeschlossen sind.

[0034] Die Testverfahren, welche bei der Definierung der vorstehenden Gruppen verwendet werden, sind
ASTM D2007 fur gesattigte Stoffe; ASTM D2270 fir den Viskositatsindex; und eines von ASTM D2622, 4294,
4927 und 3120 fiir Schwefel.

[0035] Gruppe IV-Grundlagen, d. h. Poly-alpha-olefine (PAO), schlieRen hydrierte Oligomere eines al-
pha-Olefins ein, wobei die wichtigsten Oligomerisierungsverfahren Radikalverfahren, Ziegler-Katalyse und kat-
ionische Friedel-Crafts-Katalyse sind.

[0036] Die Poly-alpha-olefine weisen typischerweise Viskositaten im Bereich von 2 bis 100 cSt bei 100°C,
zum Beispiel 4 bis 8 ¢St bei 100°C, auf. Sie kbnnen zum Beispiel Oligomere von verzweigten oder geradketti-
gen alpha-Olefinen mit etwa 2 bis etwa 30 Kohlenstoffatomen sein, wobei nicht-einschrankende Beispiele Po-
lypropene, Polyisobutene, Poly-1-butene, Poly-1-hexene, Poly-1-octene und Poly-1-decen einschlieen. Ein-
geschlossen sind Homopolymere, Interpolymere und Gemische.

[0037] Hinsichtlich des Rests der Grundlage, auf welche vorstehend Bezug genommen wurde, schlief3t eine
»Gruppe I-Grundlage" auch eine Gruppe I-Grundlage ein, mit welcher eine Grundlage(n) von einer oder mehr
anderen Gruppen gemischt werden kann, mit der MaRgabe, dass das resultierende Gemisch Charakteristika
aufweist, welche in jene fallen, die vorstehend fur Gruppe I-Grundlagen spezifiziert wurden.

[0038] Grundlagen, welche hier zur Verwendung geeignet sind, kdnnen unter Verwendung einer Vielzahl von
unterschiedlichen Verfahren, welche Destillation, Ldsungsmittelraffination, Wasserstoffverarbeitung, Oligome-
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risation, Veresterung und erneute Raffination einschlieRen, aber nicht darauf eingeschrankt sind, hergestellt
werden.

[0039] Die Olgrundlage kann ein Ol sein, welches von Fischer-Tropsch-synthetisierten Kohlenwasserstoffen
abgeleitet ist. Fischer-Tropsch-synthetisierte Kohlenwasserstoffe konnen aus Synthesegas, welches H, und
CO enthalt, unter Verwendung eines Fischer-Tropsch-Katalysators hergestellt werden. Solche Kohlenwasser-
stoffe erfordern typischerweise weiteres Verarbeiten, um als die Olgrundlage niitzlich zu sein. Zum Beispiel
kénnen die Kohlenwasserstoffe unter Verwendung von in U.S. Pat. Nr. 6,103,099 oder 6,180,575 offenbarten
Verfahren hydroisomerisiert; unter Verwendung von in U.S. Pat. Nr. 4,943,672 oder 6,096,940 offenbarten Ver-
fahren hydrogekrackt und hydroisomerisiert; unter Verwendung von in U.S. Pat. Nr. 5,882,505 offenbarten Ver-
fahren entwachst; oder unter Verwendung von in U.S. Pat. Nr. 6,013,171; 6,080,301 oder 6,165,949 offenbar-
ten Verfahren hydroisomerisiert und entwachst werden.

[0040] Nicht raffinierte, raffinierte und erneut raffinierte Ole, entweder vom Typ Mineral oder synthetisiert (so-
wie Gemische von zwei oder mehr von jedweden von diesen), wie hier vorstehend offenbart, kénnen in den
Olgrundlagen verwendet werden. Nicht raffinierte Ole sind jene, welche direkt von einer Mineral- oder synthe-
tischen Quelle ohne weitere Reinigungsbehandlung erhalten werden. Zum Beispiel waren ein Schieferdl, wel-
ches direkt aus Retortenschwelvorgéngen erhalten wird, ein Ol auf Erdélbasis, welches direkt aus einer primé-
ren Destillation erhalten wird, oder ein Esterdl, welches direkt aus einem Veresterungsverfahren erhalten wird,
und welche ohne weitere Behandlung verwendet werden, ein nicht raffiniertes Ol. Raffinierte Ole sind dhnlich
zu den nicht raffinierten Olen, auler dass sie weiter in einem oder mehr Reinigungsschritten behandelt wur-
den, um eine oder mehr Eigenschaften zu verbessern. Viele solche Reinigungstechniken sind dem Fachmann
bekannt, wie Lésungsmittelextraktion, sekundare Destillation, Sdure- oder Baseextraktion, Filtration, Perkola-
tion und dergleichen. Erneut raffinierte Ole werden durch Verfahren erhalten, welche zu jenen &hnlich sind, die
zum Erhalten von raffinierten Olen verwendet werden, wobei die Verfahren bei raffinierten Olen angewendet
werden, welche bereits im Betrieb verwendet wurden. Solche erneut raffinierten Ole sind auch als regenerierte
oder wiederaufgearbeitete Ole bekannt und werden oft zusatzlich durch Techniken verarbeitet, welche auf die
Entfernung von verbrauchten Additiven, Verunreinigungen und Olabbauprodukten ausgerichtet sind.

Metalldetergenz

[0041] Ausflihrungsformen der vorliegenden Offenbarung kénnen mindestens ein Metalldetergenz umfassen.
Detergenzien umfassen im Allgemeinen einen polaren Kopf mit einem langen hydrophoben Schwanz, wobei
der polare Kopf ein Metallsalz einer organischen Saureverbindung umfasst. Die Salze kédnnen eine im Wesent-
lichen stdchiometrische Menge des Metalls enthalten, wobei sie in diesem Falle normalerweise als normale
oder neutrale Salze beschrieben werden, und werden typischerweise eine Malzahl flir den Alkaligehalt oder
TBN (wie durch ASTM D-2896 gemessen) von etwa 0 bis zu niedriger als etwa 150 aufweisen. Es ist mdglich,
groRe Mengen einer Metallbase durch Umsetzen eines Uberschusses einer Metallverbindung wie eines Oxids
oder Hydroxids mit einem sauren Gas wie Kohlendioxid aufzunehmen. Das resultierende tberbasische Deter-
genz umfasst Mizellen des neutralisierten Detergenzes, welche einen Kern aus anorganischer Metallbase (z.
B. hydratisierte Carbonate) umgeben. Solche berbasischen Detergenzien kénnen eine TBN von etwa 150
oder héher, wie etwa 150 bis etwa 450 oder héher, aufweisen.

[0042] Detergenzien, welche in den vorliegenden Ausfihrungsformen verwendet werden kénnen, schlielRen
dllésliche neutrale und Uberbasische Sulfonate, Phenolate, sulfurierte Phenolate und Salicylate eines Metalls,
insbesondere der Alkali- oder Erdalkalimetalle, z. B. Natrium, Kalium, Lithium, Calcium und Magnesium, ein.
Die am starksten gewdhnlich verwendeten Metalle sind Calcium und Magnesium, welche beide vorhanden
sein kdnnen. Gemische von Calcium und/oder Magnesium mit Natrium sind auch nutzlich. Besonders prakti-
sche Metalldetergenzien sind neutrale und tberbasische Calcium- oder Magnesiumsulfonate mit einer TBN
von 20 bis 450 TBN, neutrale und Gberbasische Calcium- oder Magnesiumphenolate und sulfurierte Phenolate
mit einer TBN von 50 bis 450 und neutrale oder Uberbasische Calcium- oder Magnesiumsalicylate mit einer
TBN von 130 bis 350. Gemische von solchen Salzen kénnen auch verwendet werden. Wenn verwendet, ist die
Gegenwart von mindestens einem Uberbasischen Detergenz wiinschenswert. Als ein Beispiel kdnnen geeig-
nete Metalldetergenzien mindestens eines von einem Calciumphenolat, einem Calciumsalicylat, einem Calci-
umsulfonat und Gemischen davon einschliel3en. Als ein anderes Beispiel kdnnen mindestens zwei Metallde-
tergenzien verwendet werden. Zum Beispiel kénnen ein Metallsulfonat und ein Metallphenolat verwendet wer-
den. Als ein weiteres Beispiel kdnnen ein Uberbasisches Metallsulfonat und ein Uberbasisches Metallphenolat
verwendet werden.
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VerschleilRverhinderungsmittel auf Phosphorbasis

[0043] Das VerschleiBverhinderungsmittel auf Phosphorbasis kann eine Metalldihydrocarbyldithiophosphat-
verbindung umfassen, wie eine Zinkdihydrocarbyldithiophosphatverbindung, wobei aber nicht darauf einge-
schrankt ist. Geeignete Metalldihydrocarbyldithiophosphate kénnen Dihydrocarbyldithiophosphatmetallsalze
umfassen, wobei das Metall ein Alkali- oder Erdalkalimetall oder Aluminium, Blei, Zinn, Molybdan, Mangan, Ni-
ckel, Kupfer oder Zink sein kann. Die Zinksalze werden am gewohnlichsten in einem Schmierél verwendet.

[0044] Dihydrocarbyldithiophosphatmetallsalze kénnen gemaf bekannten Techniken durch zuerst Bilden ei-
ner Dihydrocarbyldithiophosphorsaure (DDPA), normalerweise durch Umsetzung eines oder mehrerer Alkoho-
le oder eines Phenols mit P,S,, und dann Neutralisieren der gebildeten DDPA mit einer Metallverbindung her-
gestellt werden. Zum Beispiel kann eine Dithiophosphorsaure durch Umsetzen von Gemischen von primaren
und sekundaren Alkoholen hergestellt werden. Alternativ kdnnen multiple Dithiophosphorsauren hergestellt
werden, wobei die Hydrocarbylreste an einem vollstandig sekundar im Charakter sind und die Hydrocarbylres-
te an den anderen vollstéandig primar im Charakter sind. Zur Herstellung des Metallsalzes kann jede basische
oder neutrale Metallverbindung verwendet werden, aber die Oxide, Hydroxide und Carbonate werden am
starksten allgemein verwendet. Kommerzielle Additive enthalten haufig aufgrund der Verwendung eines Uber-
schusses der basischen Metallverbindung in der Neutralisationsreaktion einen Uberschuss an Metall.

[0045] Die Zinkdihydrocarbyldithiophosphate (ZDDP) sind 6lidsliche Salze von Dihydrocarbyldithiophosphor-
sauren und kénnen durch die folgende Formel dargestellt werden:

N

wobei R und R’ gleiche oder unterschiedliche Hydrocarbylreste sein kdnnen, die 1 bis 18, typischerweise 2 bis
12, Kohlenstoffatome enthalten und Reste wie Alkyl, Alkenyl, Aryl, Arylalkyl, Alkaryl und cycloaliphatische Res-
te einschlielen. Die Reste R und R' kdnnen Alkylreste mit 2 bis 8 Kohlenstoffatomen sein. So kénnen die Reste
zum Beispiel Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Butyl, i-Butyl, sec-Butyl, Amyl, n-Hexyl, i-Hexyl, n-Octyl, Decyl, Dode-
cyl, Octadecyl, 2-Ethylhexyl, Phenyl, Butylphenyl, Cyclohexyl, Methylcyclopentyl, Propenyl, Butenyl sein. Um
Ollsslichkeit zu erhalten, wird die Gesamtzahl der Kohlenstoffatome (d. h. R und R') in der Dithiophosphors&ure
im Allgemeinen etwa 5 oder héher sein. Das Zinkdihydrocarbyldithiophosphat kann deshalb Zinkdialkyldithio-
phosphate umfassen.

[0046] Andere geeignete Komponenten, welche als das Verschleildverhinderungsmittel auf Phosphorbasis
verwendet werden kdnnen, schliellen jedwede geeignete Organophosphorverbindung ein, wie Phosphate,
Thiophosphate, Phosphite und Salze davon und Phosphonate, wobei aber nicht darauf eingeschrankt ist. Ge-
eignete Beispiele sind Tricresylphosphat (TCP), Dialkylphosphit (z. B. Dibutylhydrogenphosphit) und Amylsau-
rephosphat.

[0047] Das VerschleiRverhinderungsmittel auf Phosphorbasis kann in einer Menge vorhanden sein, welche
ausreichend ist, etwa 200 bis etwa 800 ppm Phosphor in einem vollstandig formulierten STUO-Fluid bereit zu
stellen. Als ein weiteres Beispiel kann das Verschleiverhinderungsmittel auf Phosphorbasis in einer Menge
vorhanden sein, welche ausreichend ist, etwa 200 bis etwa 400 ppm Phosphor in einem vollstandig formulier-
ten STUO-Fluid bereit zu stellen. Als ein noch weiteres Beispiel kann das Verschleildverhinderungsmittel auf
Phosphorbasis in einer Menge vorhanden sein, welche etwa 295 ppm Phosphor bereitstellt.

Molybdanverbindung
[0048] Die Molybdanverbindung kann eine Organomolybdanverbindung umfassen. Zum Beispiel kann die
Molybdanverbindung eines oder mehrere von einem Molybdandialkyldithiocarbamat, einem Molybdandialkyl-
dithiophosphat, einem Molybdandialkyldithiophosphinat, einem Molybdanxanthat, einem Molybdanthioxanthat
und Gemischen davon umfassen, ist aber nicht darauf eingeschrankt.

[0049] Die Molybdanverbindung kann ein-, zwei-, drei- oder vierkernig sein. Die Molybdanverbindung kann
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eine Organomolybdanverbindung sein. Die Molybdanverbindung kann aus der Gruppe ausgewahlt sein, wel-
che aus Molybdandithiocarbamaten (MoDTC), Molybdandithiophosphaten, Molybdandithiophosphinaten, Mo-
lybdanxanthaten, Molybdanthioxanthaten, Molybdansulfiden, einer dreikernigen Organomolybdanverbindung
und Gemischen davon besteht.

[0050] Zusatzlich kann die Molybdanverbindung eine saure Molybdanverbindung sein. Solche Verbindungen
werden sich mit einer basischen Stickstoffverbindung umsetzen, wie durch ein ASTM-Test D-664 oder
D-2896-Titrationsverfahren gemessen, und sind typischerweise sechswertig. Eingeschlossen sind Molybdan-
saure, Ammoniummolybdat, Natriummolybdat, Kaliummolybdat und andere Alkalimetallmolybdate und andere
Molybdéansalze, z. B. Wasserstoffnatriummolybdat, MoOCI,, MoO,Br,, Mo,0,Cl,, Molybdéntrioxid oder &hnli-
che saure Molybdanverbindungen. Alternativ kann in den Zusammensetzungen Molybdan durch Molyb-
dan/Schwefel-Komplexe von basischen Stickstoffverbindungen, wie zum Beispiel in U.S. Pat. Nr. 4,263,152;
4,285,822; 4,283,295; 4,272,387, 4,265,773; 4,261,843; 4,259,195 und 4,259,194 und WO 94/06897 beschrie-
ben, bereitgestellt werden.

[0051] Unter den Molybdanverbindungen, welche in den vorliegenden Zusammensetzungen nitzlich sind,
sind Organomolybdénverbindungen der Formeln: Me(ROCS,), und Mo(RSCS,),, wobei R ein Organorest ist,
der aus der Gruppe ausgewahlt ist, bestehend aus Alkyl, Aryl, Aralkyl und Alkoxyalkyl, im Allgemeinen mit 1
bis 30 Kohlenstoffatomen und bevorzugt 2 bis 12 Kohlenstoffatomen und am starksten bevorzugt Alkyl mit 2
bis 12 Kohlenstoffatomen. Ein Beispiel sind die Dialkyldithiocarbamate von Molybdan.

[0052] Eine Klasse von nutzlichen Organomolybdanverbindungen sind dreikernige Molybdanverbindungen,
insbesondere jene der Formel Mo,S,L,Q, und Gemische davon, wobei L unabhangig ausgewahlte Liganden
mit Organoresten mit einer ausreichenden Anzahl an Kohlenstoffatomen, um die Verbindung in dem Ol I6slich
oder dispergierbar zu machen, sind, n 1 bis 4 ist, k von 4 bis 7 variiert, Q aus der Gruppe von neutralen Elek-
tronendonorverbindungen wie Wasser, Aminen, Alkoholen, Phosphinen und Ethern ausgewahlt ist und z im
Bereich von 0 bis 5 liegt und nicht-stéchiometrische Werte einschlie3t. Mindestens insgesamt 21 Kohlenstoff-
atome konnen in allen Organoresten der Liganden vorhanden sein, wie mindestens 25, mindestens 30 oder
mindestens 35 Kohlenstoffatome. Zusatzliche geeignete Molybdanverbindungen werden in US 6,723,685, wel-
ches hier durch Bezugnahme aufgenommen wird, beschrieben.

[0053] Die Molybdanverbindung kann in einem vollstandig formulierten STUO in einer Menge vorhanden
sein, welche etwa 100 ppm bis 200 ppm Molybdan bereitstellt. Als ein weiteres Beispiel kann die Molybdan-
verbindung in einer Menge vorhanden sein, welche etwa 70 ppm Molybdan bereitstellt.

Reibungsmodifizierungsmittel

[0054] Einige Ausfuihrungsformen der vorliegenden Offenbarung kénnen ein oder mehr Reibungsmodifizie-
rungsmittel einschlieBen. Geeignete Reibungsmodifizierungsmittel kbnnen organische aschearme Reibungs-
modifizierungsmittel, zum Beispiel ein Oleylamid, umfassen.

[0055] Weitere Beispiele von geeigneten Reibungsmodifizierungsmitteln schlieen Imidazoline, Amide, Ami-
ne, Succinimide, alkoxylierte Amine, alkoxylierte Etheramine, Aminoxide, Amidoamine, Nitrile, Betaine, quar-
téare Amine, Imine, Aminsalze, Aminoguanidin, Alkanolamide und dergleichen ein, sind aber nicht darauf ein-
geschrankt.

[0056] Geeignete Reibungsmodifizierungsmittel kdnnen Hydrocarbylreste enthalten, welche aus geradketti-
gen, verzweigten oder aromatischen Hydrocarbylresten oder Gemischen davon ausgewahlt sind und gesattigt
oder ungesattigt sein kdnnen. Die Hydrocarbylreste kdnnen aus Kohlenstoff und Wasserstoff oder Heteroato-
men wie Schwefel oder Sauerstoff zusammensetzt sein. Die Hydrocarbylreste kdnnen etwa 12 bis etwa 25
Kohlenstoffatome aufweisen und kdnnen gesattigt oder ungesattigt sein.

[0057] Ein anderes Beispiel von geeigneten Reibungsmodifizierungsmitteln schliet Amide von Polyaminen
ein. Solche Verbindungen kénnen Hydrocarbylreste aufweisen, welche linear, entweder gesattigt oder unge-
sattigt oder ein Gemisch davon sind und kénnen etwa 12 bis etwa 25 Kohlenstoffatome aufweisen.

[0058] Weitere Beispiele von geeigneten Reibungsmodifizierungsmitteln schlieRen alkoxylierte Amine und
alkoxylierte Etheramine ein. Solche Verbindungen kénnen Hydrocarbylreste, welche linear, entweder gesattigt,
ungesattigt oder ein Gemisch davon sind, aufweisen. Sie kénnen etwa 12 bis etwa 25 Kohlenstoffatome ent-
halten. Beispiele schlielen ethoxylierte Amine und ethoxylierte Etheramine ein.
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[0059] Die Amine und Amide kdénnen als solche oder in der Form eines Addukts oder Reaktionsprodukts mit
einer Borverbindung wie einem Boroxid, Borhalogenid, Metaborat, Borsaure oder einem Mono-, Di- oder Trial-
kylborat verwendet werden. Andere geeignete Reibungsmodifizierungsmittel werden in US 6,300,291, welches
hier durch Bezugnahme aufgenommen wird, beschrieben.

[0060] Geeignete Reibungsmodifizierungsmittel kénnen ein organisches, aschearmes (metallfreies), Stick-
stoff-freies organisches Reibungsmodifizierungsmittel umfassen. Solche Reibungsmodifizierungsmittel kén-
nen Ester einschlieen, welche durch Umsetzen von Carbonsauren und Anhydriden mit Alkanolen gebildet
werden. Andere nitzliche Reibungsmodifizierungsmittel schlieRen im Allgemeinen einen polaren terminalen
Rest (z. B. Carboxyl oder Hydroxyl), der kovalent an eine oleophile Kohlenwasserstoffkette gebunden ist, ein.
Ester von Carbonsauren und Anhydriden mit Alkanolen werden in U.S. 4,702,850 beschrieben. Ein anderes
Beispiel eines organischen aschearmen Stickstoff-freien Reibungsmodifizierungsmittels ist Glycerolmonooleat
(GMO). Andere geeignete Reibungsmodifizierungsmittel werden in US 6,723,685, welches hier durch Bezug-
nahme aufgenommen wird, beschrieben.

Zusatzliche Komponenten

[0061] Zusatzlich zu den anderen hier beschriebenen Komponenten kann eine Additivpackung zum Beispiel
eines oder mehrere von einem aschearmen Dispergiermittel, einem Rostinhibitor, einem Entschaumer, einem
Antioxidationsmittel und einem Verdinnungsdl umfassen. Weitere optionale Komponenten kénnen Viskosi-
tatsmodifizierungsmittel, Kupfer- und Bleilagerkorrosionsinhibitoren, Demulgiermittel und FlieRpunkterniedri-
gungsmittel einschlief3en.

[0062] Ausflhrungsformen kénnen ein fertiges Fluid, d. h. eine STUO-Schmierélzusammensetzung, welche
ein Ol mit Schmiermittelviskositat umfasst, oder eine Additivpackung, umfassen. Eine Supertraktoruniversaldl-
schmiermittelzusammensetzung geman den hier beschriebenen Ausfiihrungsformen kann ein Ol mit Schmier-
mittelviskositat, formuliert mit einer Additivpackung, umfassen. Die Additivpackung kann die folgenden Addi-
tivkomponenten umfassen: mindestens ein Metalldetergenz; ii) mindestens ein Verschleilverhinderungsmittel
auf Phosphorbasis; und iii) mindestens eine 6ll6sliche Molybdanverbindung.

[0063] Die Komponenten kdnnen derart kombiniert werden, dass ein Verhaltnis zwischen einem Gehalt (ppm)
an Metall, welcher von dem Metalldetergenz abgeleitet ist und auf das Gesamtgewicht der Schmierdlzusam-
mensetzung bezogen ist, und einer MaRRzahl fir den Alkaligehalt der Schmiermittelzusammensetzung (mg
KOH/qg) in einem Bereich von etwa 210 bis etwa 450 (ppm/mg KOH/g) liegt. Als ein weiteres Beispiel kann das
Verhaltnis zwischen einem Gehalt (ppm) an Metall, welcher von dem Metalldetergenz abgeleitet ist und auf das
Gesamtgewicht der Schmierdlzusammensetzung bezogen ist, und einer MalRzahl fir den Alkaligehalt der
Schmiermittelzusammensetzung (mg KOH/g) in einem Bereich von etwa 225 bis etwa 425 (ppm/mg KOH/g)
liegen. Als noch ein weiteres Beispiel kann das Verhaltnis zwischen einem Gehalt (ppm) an Metall, welcher
von dem Metalldetergenz abgeleitet ist und auf das Gesamtgewicht der Schmierdlzusammensetzung bezogen
ist, und einer Mafzahl fur den Alkaligehalt der Schmiermittelzusammensetzung (mg KOH/g) in einem Bereich
von etwa 225 bis etwa 325 (ppm/mg KOH/g) liegen.

[0064] Die Komponenten kdnnen derart kombiniert werden, dass ein Verhaltnis zwischen dem Gehalt (ppm)
des Metalls, welcher von dem Metalldetergenz abgeleitet ist, und einem Gehalt an Phosphor, welcher von dem
VerschleilRverhinderungsmittel auf Phosphorbasis abgeleitet ist, in einem Bereich von etwa 5,0 bis etwa 20,0
(ppm/ppm) liegt. Als ein weiteres Beispiel kann das Verhaltnis zwischen dem Gehalt (ppm) des Metalls, wel-
cher von dem Metalldetergenz abgeleitet ist, und einem Gehalt an Phosphor, welcher von dem Verschleiflver-
hinderungsmittel auf Phosphorbasis abgeleitet ist, in einem Bereich von etwa 5 bis etwa 15 (ppm/ppm) liegen.
Als ein noch weiteres Beispiel kann das Verhaltnis zwischen dem Gehalt (ppm) des Metalls, welcher von dem
Metalldetergenz abgeleitet ist, und einem Gehalt an Phosphor, welcher von dem Verschleiflverhinderungsmit-
tel auf Phosphorbasis abgeleitet ist, in einem Bereich von etwa 10 bis etwa 15 (ppm/ppm) liegen.

[0065] Die Komponenten kdnnen derart kombiniert werden, dass ein Verhaltnis zwischen dem Gehalt (ppm)
an Phosphor, welcher von dem VerschleiRverhinderungsmittel auf Phosphorbasis abgeleitet ist, und 6lléslicher
Molybdanverbindung in einem Bereich von etwa 0,5 bis etwa 80,0 (ppm/ppm) liegt. Als ein weiteres Beispiel
kann das Verhaltnis zwischen dem Gehalt (ppm) an Phosphor, welcher von dem VerschleiRverhinderungsmit-
tel auf Phosphorbasis abgeleitet ist, und 6lldslicher Molybdanverbindung in einem Bereich von etwa 4 bis etwa
76 (ppm/ppm) liegen. Als ein noch weiteres Beispiel kann das Verhaltnis zwischen dem Gehalt (ppm) an Phos-
phor, welcher von dem VerschleiRverhinderungsmittel auf Phosphorbasis abgeleitet ist, und 6lléslicher Molyb-
danverbindung in einem Bereich von etwa 4 bis etwa 40 (ppm/ppm) liegen.
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[0066] Die STUO-Additivpackung kann eine MaRzahl fiir den Alkaligehalt (TBN) von hdher als 125 aufweisen.
Als ein weiteres Beispiel kann die STUO-Additivpackung eine TBN von etwa 125 bis etwa 260 aufweisen. Als
ein weiteres Beispiel kann die STUO-Additivpackung eine TBN von etwa 140 bis etwa 260 aufweisen. Als ein
noch weiteres Beispiel kann die STUO-Additivpackung eine TBN von etwa 140 bis etwa 210 aufweisen.

[0067] Die Verwendung einer STUO-Schmierdlzusammensetzung oder STUO-Additivpackung wie hier be-
schrieben kann die Bremsleistung eines Traktors verbessern. Ein solches Verfahren kann das Geben einer
Schmierdlzusammensetzung oder einer Additivpackung wie hier beschrieben in einen Traktor und das Betati-
gen der Flissigkeitsbremse des Traktors umfassen.

[0068] Die Verwendung einer STUO-Schmierdlzusammensetzung oder STUO-Additivpackung wie hier be-
schrieben kann den Antiverschleil3schutz eines Traktormotors verbessern. Ein solches Verfahren kann das
Geben einer Schmierdlzusammensetzung oder einer Additivpackung wie hier beschrieben in einen Traktor und
das Betreiben des Motors des Traktors umfassen.

[0069] Additive, welche bei der Formulierung der hier beschriebenen Schmiermittelzusammensetzungen ver-
wendet werden, kdnnen einzeln oder in verschiedenen Unterkombinationen in die Olgrundlage gemischt wer-
den. Ferner kdnnen alle Komponenten gleichzeitig unter Verwendung einer Additivpackung (d. h. Additive plus
ein Verdinnungsmittel, wie ein Kohlenwasserstofflésungsmittel) gemischt werden. Die Verwendung einer Ad-
ditivpackung nutzt den Vorteil der gegenseitigen Kompatibilitat, welche bei der Kombination von Bestandteilen
gefordert wird, wenn sie in der Form einer Additivpackung vorliegen. Auch verringert die Verwendung einer Ad-
ditivpackung die Mischzeit und erniedrigt die Mdglichkeit von Mischfehlern.

BEISPIELE

[0070] Diese Erfindung wird detaillierter durch erfindungsgemafe und Vergleichsbeispiele beschrieben. Die
Erfindung soll nicht durch diese Beispiele eingeschrankt werden; vielmehr werden sie dazu dienen die Ver-
wendbarkeit der Erfindung zu zeigen. Tests, welche zur Unterscheidung der erfindungemafien STUO-Zusam-
mensetzungen von Motorélschmiermitteln verwendet werden, sind Tests auf Wassertoleranz und Flissigkeits-
bremsenrattern, welche nachstehend beschrieben werden.

Wassertoleranz

[0071] Die Empfindlichkeit von Schmierdlen fir Wasserverunreinigung wird durch Mischen eines Schmierdls
mit Wasser in einer Mischvorrichtung, Lager der Mischung fiir sieben Tage in einem 100 mL-Zentrifugenréhr-
chen und dann Zentrifugieren der Probe, um eine Abtrennung in dem Ol zu bestimmen, gemessen. Ein Verlust
an Additiv kann auch durch chemische Analyse der Olphase auf einen Verlust an metallischen Bestandteilen
des Additivs bestimmt werden.

[0072] Verfahren: Geben von 199,2 mL Ol und 0,8 mL destilliertem Wasser in einen Mischvorrichtungsbehél-
ter. Mischen in der Mischvorrichtung bei 13000 + 1000 UpM fiir 60 + 5 Sekunden. Sofort Uberfiihren von 100
mL des Gemisches in ein sauberes, trockenes konisches Zentrifugenréhrchen. VerschlieRen des Réhrchens
mit einem saueren, trockenen Stopfen. Platzieren der Testprobe aufrecht in einer lichtfreien Kammer fiir sieben
Tage. Entfernen der Probe aus der Kammer und Zentrifugieren fiir 60 + 1 min bei einer relativen Zentrifugalkraft
von 950 £ 50 rcf. Verwenden der folgenden Gleichung zur Berechnung der Zentrifugalgeschwindigkeit (in
UpM), welche zum Erhalten von 950 £ 50 rcf an der Spitze des Réhrchens erforderlich ist: UPM = 13335,6 rcf/d
[d = Schwenkdurchmesser in mm]. Angeben der Vol-% an Feststoffen, freiem Wasser und Emulsion in der
Testprobe und der prozentualen Abtrennung von Additiven nach der Zentrifugation. Die Olphase kann auch auf
den Verlust von metallischen Bestandteilen des Additivs analysiert werden.

Flissigkeitsbremsenrattern

[0073] Die Wirkung von Traktorschmiermitteln auf das Bremsgerausch und das Bremsvermégen wird durch
ein modifiziertes JDQ 96-Flissigkeitsbremsenverfahren, welches von Southwest Research Institute (SwRI) er-
haltlich ist, gemessen. Fur diese Bewertung wird das Schmiermittel in einen Testring eingebracht und 1000
Bremszykleneingriffe mit dem Standardreibungsmaterialien, welche in dem JDQ 96-Flussigkeitsbremsenver-
fahren verwendet werden, werden durchgefihrt. Das Bremsenrattern wird bei unterschiedlichen Temperatu-
ren, Bremsdrucken und Radgeschwindigkeiten gemessen. Das Schmiermittel wird dann abgelassen. Der Test-
stand wird gespdlt und dann mit dem nachsten Schmiermittel wieder beladen. Das Bremsenrattern wird nach
50 Bremsenzyklen abgeschatzt. Das Rattern, welches bei Drehmomentvariation gemessen wird, wird mit dem
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John Deere-Referenzdl mit akzeptablem Rattern verglichen. Mehrere Testzusammensetzungen kénnen mit
den selben Testteilen abgeschatzt werden. Das Testen von Schmiermitteln mit bekannter Leistung kann durch-
geflhrt werden, um zu bestatigen, dass die Ratterergebnisse wiederholbar sind.

[0074] Verfahren: Ein modifizierter JD-Traktor flir Landwirtschaft in normaler GréRe treibt eine JD-Industrie-
achse im Labor an. Eine Achse wird mechanisch an einer Rotation gehindert und Bremsenkomponenten wer-
den unter Test im gegenuberliegenden Achsengehduse platziert. Die Sonnenritzelwelle ist mit Dehnungsmess-
geraten ausgerustet, um dynamische Drehmomentveranderungen zu messen, wenn die Bremsen Uber einen
grofRen Bereich von Achsgeschwindigkeiten und -lasten betéatigt werden.

[0075] Das Schmiermittel wird bei Oltemperaturen von 32, 49, 60 und 71°C bewertet. Das Bremsenrattern
wird bei unterschiedlichen Bremsdrucken und Radgeschwindigkeiten unter Verwendung einer Kolbenplatte
P-19 und einer Grundplatte B-17 gemessen. Das relative Bremsvermégen und die Drehmomentvariation wird
fur alle Messungen bei jeder Temperatur aufsummiert, um ein relatives Gesamtvermégen und Drehmoment-
variation zu erhalten. Diese Ergebnisse werden mit einem bekannten Fluid, welches von John Deere als ein
Schmiermittel mit einem akzeptablen Level an Rattern etabliert wurde, verglichen. Erfolgreiche Ratterkriterien
sind in %, relativ zu dem Referenzdl, in Drehmomentvariation, wie im JDQ 96-Verfahren beschrieben, gege-
ben. Ein Ergebnis von 100% ware zu dem Ergebnis des Referenzdls gleich. Ein Ergebnis von niedriger als
100% ist besser als das Referenzdl, dadurch dass weniger Gerausche und weniger Rattern auftritt. Ein Ergeb-
nis von hoher als 100% ware schlechter als das Referenzol, was mehr Gerausche und mehr Rattern anzeigt.

Die Minitraktionsmaschine (MTM)

[0076] Reibung zwischen einer Stahlscheibe und einem Reibungsmaterial wird unter Verwendung der Minit-
raktionsmaschine (MTM) gemessen. In der MTM wird ein kleines Stiick Reibungsmaterial an den Kugelarm
unter Verwendung einer eigentumsrechtlich geschiitzten Probenhaltevorrichtung angebracht. Eine Last von 5
N wird zwischen das Stiick Reibungsmaterial und die Stahlscheibe gebracht. Die Reibung wird gemessen,
wahrend die Stahlscheibe bei Geschwindigkeiten zwischen 1 mm/s und 2000 mm/s rotiert wird und wahrend
die Olprobe bei einer Temperatur von 100°C gehalten wird. Die MTM und die Probenhaltevorrichtung werden
vollstéandiger in US Veréffentlichungsar. 2006-0272401 A1 beschrieben.

4-Kugel-Verschleis ASTM D-4172

[0077] Dieses Testverfahren umfasst ein Verfahren zur Durchfiihrung einer vorlaufigen Bewertung der Anti-
verschleiBeigenschaften von Schmiermittelfluiden in Gleitkontakt mittels der Vier-Kugel-VerschleiRtestmaschi-
ne und wird in ASTM D-4172 beschrieben.

[0078] Verfahren: Drei Stahlkugeln mit einem Durchmesser von 12,7 mm werden zusammen eingespannt
und mit dem zu bewertenden Schmiermittel bedeckt. Eine vierte Stahlkugel mit einem Durchmesser von 12,7
mm, welche als die obere Kugel bezeichnet wird, wird mit einer Kraft von 392 N in den Hohlraum, der durch
die drei eingespannten Kugeln gebildet wird, fiir einen Dreipunktkontakt gepresst. Die Temperatur des Test-
schmiermittels wird bei 75°C [167°F] reguliert und die obere Kugel wird mit 1200 UpM fir 60 min rotiert.
Schmiermittel werden unter Verwendung der mittleren Grof3e der Schrammendurchmesser, welche die drei un-
teren eingespannten Kugeln tragen, verglichen.

Erfindunnsgemafie und Vergleichsbeispiele:
Erfindungsgemafies STUO 1

[0079] 3,0 Gew.-% eines Uberbasischen Metallsulfonats und 0,35 Gew.-% eines Uiberbasischen Metallpheno-
lats werden kombiniert mit 0,1 Gew.-% einer organischen Molybdanverbindung, 0,35 Gew.-% einer Phos-
phor-Antiverschleilverbindung und 1,2 Gew.-% einer Kernpackung, enthaltend ein aschearmes Dispergiermit-
tel, einen Rostinhibitor, einen Entschdumer, ein Antioxidationsmittel und ein Verdinnungsél fiur eine Ge-
samtadditivbehandlungsrate von 5,0 Gew.-%. Die Additivpackung weist eine TBN von 211 mg KOH/g auf. Die-
ses Gemisch wird zu einer Olgrundlagenmischung gegeben, welche Olgrundlagen, FlieBpunkterniedrigungs-
mittel und Mittel zur Verbesserung des Viskositatsindexes enthalt, welche zur Erfillung der Viskositatsanfor-
derungen eines STUO-Schmiermittels in der Lage sind. Das formulierte Ol enthalt 3885 ppm metallhaltiges De-
tergenz, 295 ppm Phosphor und 70 ppm Mo. Die TBN des formulierten Ols betragt 10,55 mg KOH/g. (Siehe
Tabelle 1). Diese Formulierung stellt CD-Motordlleistung und GL-4-ZahnradverschleiRschutz und Schutz bei
extremen Drucken (EP) bereit.
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[0080] Dieses Schmiermittel wurde im Wassertoleranztest bewertet, wobei keine Emulsion oder Niederschlag
nach 7 Tagen gezeigt wurden. Der Bremsenrattertest zeichnete eine niedrigere Drehmomentvariation als das
bewahrte Referenzél mit einer Drehmomentvariation von 91% des erhaltenen Werts des Referenzdls auf. (Sie-
he Tabelle 2).

ErfindungsgeméaRes STUO 2

[0081] 3 Gew.-% eines Uberbasischen Metalisulfonats und 0,35 Gew.-% eines Uberbasischen Metallpheno-
lats werden kombiniert mit 0,1 Gew.-% einer organischen Molybdanverbindung, 0,35 Gew.-% einer Phos-
phor-AntiverschleiBverbindung, 0,1 Gew.-% Reibungsmodifizierungsmitteln und 1,2 Gew.-% einer Kernpa-
ckung, enthaltend ein aschearmes Dispergiermittel, einen Rostinhibitor, einen Entschdumer, ein Antioxidati-
onsmittel und ein Verdinnungsol fur eine Gesamtadditivbehandlungsrate von 5,1 Gew.-%. Diese Additivpa-
ckung weist eine TBN von 212 mg KOH/g auf. Dieses Gemisch wird zu einer Olgrundlagenmischung gegeben,
welche Olgrundlagen, ein FlieBpunkterniedrigungsmittel und Mittel zur Verbesserung des Viskositatsindexes
enthalt, welche zur Erfiillung der Viskositatsanforderungen eines STUO-Schmiermittels in der Lage sind. Das
formulierte Ol enthalt 3885 ppm metallhaltiges Detergenz, 295 ppm P und 70 ppm Mo. Die TBN des formulier-
ten Ols betragt 10,7 mg KOH/g. (Siehe Tabelle 1). Diese Formulierung stellt CD-Motordlleistung und
GL-4-Zahnradverschleifl3- und EP-Schutz bereit.

[0082] Dieses Schmiermittel wurde im Wassertoleranztest bewertet, wobei keine Emulsion oder Niederschlag
nach 7 Tagen gezeigt wurden. Der Bremsenrattertest zeichnete eine niedrigere Drehmomentvariation als das
bewahrte Referenzoél mit einer Drehmomentvariation von 59% des erhaltenen Werts des Referenzdls auf. (Sie-
he Tabelle 2).

Vergleichs-CD-Motordl

[0083] 1,2 Gew.-% eines Uberbasischen Metallsulfonats werden kombiniert mit 0,9 Gew.-% einer Phos-
phor-Antiverschleilverbindung und 2,3 Gew.-% einer Kernpackung, enthaltend ein aschearmes Dispergiermit-
tel, einen Rostinhibitor, einen Entschdumer, ein Antioxidationsmittel und ein Verdinnungsél fiur eine Ge-
samtadditivbehandlungsrate von 4,4 Gew.-%. Diese Additivpackung weist eine TBN von 123 mg KOH/g auf.
Dieses Gemisch wird zu einer Olgrundlagenmischung gegeben, welche Olgrundlagen, ein FlieRpunkterniedri-
gungsmittel und Mittel zur Verbesserung des Viskositatsindexes enthalt, welche zur Erfillung der Viskositats-
anforderungen eines STUO-Schmiermittels in der Lage sind. Das formulierte Ol enthalt 1109 ppm metallhalti-
ges Detergenz, 783 ppm P und 0 ppm Mo. Die TBN des formulierten Ols betragt 5,4 mg KOH/g. (Siehe Tabelle
1). Diese Formulierung stellt CD-Motordlleistung bereit.

[0084] Dieses Schmiermittel wurde im Wassertoleranztest bewertet und zeigte 15 mL Emulsion nach 7 Ta-
gen. Der Bremsenrattertest zeichnete eine héhere Drehmomentvariation im Vergleich mit dem bewahrten Re-
ferenzol mit einer Drehmomentvariation von 237% des erhaltenen Werts des Referenzdls auf. (Siehe Tabelle
2).

Vergleichs-STUO

[0085] 2,3 Gew.-% eines Uberbasischen Metallsulfonats werden kombiniert mit 1,5 Gew.-% eines niederbasi-
schen Metallsulfonats, 1,5 Gew.-% eines niederbasischen Metallphenolats, 1,5 Gew.-% einer Phosphor-Anti-
verschleiBverbindung, 0,7 Gew.-% einer Reibungsmaodifizierungsmittelpackung und 5,5 Gew.-% einer Kernpa-
ckung, enthaltend ein aschearmes Dispergiermittel, einen Rostinhibitor, einen Entschdumer, ein Antioxidati-
onsmittel und ein Verdinnungsdl fir eine Gesamtadditivbehandlungsrate von 13,0 Gew.-%. Die Additivpa-
ckung weist eine TBN von 90 mg KOH/g auf. Dieses Gemisch wird zu einer Olgrundlagenmischung gegeben,
welche Olgrundlagen, ein FlieBpunkterniedrigungsmittel und Mittel zur Verbesserung des Viskositatsindexes
enthalt, welche zur Erfiillung der Viskositatsanforderungen eines STUO-Schmiermittels in der Lage sind. Das
formulierte Ol enthalt 3536 ppm metallhaltiges Detergenz, 1521 ppm P und 0 ppm Mo. Die TBN des formulier-
ten Ols betragt 11,7 mg KOH/g. (Siehe Tabelle 1). Diese Formulierung stellt CD-Motordlleistung und
GL-4-Zahnradverschleif3- und EP-Schutz bereit.

[0086] Dieses Schmiermittel wurde im Wassertoleranztest bewertet und zeigte keine Emulsion oder Nieder-
schlag nach 7 Tagen. Der Bremsenrattertest zeichnete eine niedrigere Drehmomentvariation im Vergleich mit
dem bewahrten Referenzdl mit einer Drehmomentvariation von 50% des erhaltenen Werts des Referenzols
auf. (Siehe Tabelle 2).
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TABELLE 1 Erfindungs- | Erfindungs- | Verglei- Ver-
gemales gemales ehs-CD EO | gleichs-STU
STUO 1 STUO 2 O
Formulierungen In Ol In Ol In Ol In Ol
Uberbasisches Metallsulfonat 3,0 3,0 1,2 23
Uberbasisches Metallphenolat 0,35 0,35
Niederbasisches Metallsulfonat 1,5
Niederbasisches Metallphenolat 1,5
ZDDP 0,35 0,35 0,9 1,5
Mo-Verbindung 0,1 0,1 0,0
Reibungsmodifizierungsmittelsystem 0,1 0,7
Kernpackung 1,2 1,2 2,3 5,5
Behandlungsrate 5,0 51 4.4 13,0
Additivpackungs-TBN, mg KOH/g 211,0 212,0 123,0 90,0
Olgrundlagenmischung Rest Rest Rest Rest
ANMERKUNG:

Die Kernpackung kann eine Kombination von einem oder mehreren von einem Dispergiermittel, einem An-
tioxidationsmittel, einem Antischaummittel, einem Rostinhibitor und einem Verdinnungsadl enthalten.

TABELLE 2 Erfindungsgema- Erfindungsgema- Vergleichs-CD EO | Vergleichs-STUO
Res STUO 1 Res STUO 2

Leistungslevel CD/GL-4 CD/GL-4 CD CD/GL-4

Ca ppm (M+) 3885 3885 1108.8 3536

P ppm 295 295 783.2 1521

Mo ppm 70 70 0 0

TBN des vollstan- 10,55 10,7 5,41 1,7

dig formulierten

Ols, mg KOH/g

M+/P 13,17 ppm/ppm 13,17 ppm/ppm 1,42 ppm/ppm 2,32 ppm/ppm

P/Mo 4,21 ppm/ppm 4,21 ppm/ppm No Mo No Mo

M+/TBN 368,2 ppm/mg- 363,1 ppm/mg- 204,9 ppm/mg- 302,2 ppm/mg-
KOH/g KOH/g KOH/g KOH/g

STUO-Tests

Flussigkeitsbrem- 91% 59% 237% 50%

se (< Referenzol)

Wassertoleranz

mL Abtrennung 0mL 0mL 15 mL 0mL

mL Niederschlag 0 mL 0 mL 0mL 0 mL

[0087] Proben wurden hergestellt, um zu zeigen, dass die Formulierungen die Breite der Patentanspriiche
erfullen, wobei alle eine Leistung, ahnlich zu den erfindungsgemafen Beispielen, zeigen. Die neun durchgern-
hrten Ausfiihrungen (siehe Tabelle 3) verwenden die folgenden 4 Variablen:
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Variable Bereich
TBN der Additivpackung 140-260
Metall/TBN des vollstiandig formulierten Ols (ppm/ppm) 225-425
Metall/Phosphor (ppm/ppm) 5-15
Phosphor/Molybdan (ppm/ppm) 4-76
TABELLE 3 Additivpa- M+/TBN M+/P P/Mo
ckungs-TBN
Matrix 1 140 225 5 4
Matrix 2 140 325 10 40
Matrix 3 140 425 15 76
Matrix 4 210 225 10 76
Matrix 5 210 325 15 4
Matrix 6 210 425 5 40
Matrix 7 260 225 15 40
Matrix 8 260 325 5 76
Matrix 9 260 425 10 4

Erklarung der Testergebnisse der erfindungsgemaflen und Vergleichsbeispiele

[0088] Wir haben entdeckt, dass Motordle, welche die CD-Leistungslevels erfiillen, in einer besonderen Wei-
se kombiniert werden mussen, um sie zur Verwendung als Traktordl geeignet zu machen, wegen der Notwen-
digkeit der Tolerierung von Wasserverunreinigung und der Bereitstellung von wenig Gerauschen wahrend dem
Bremsen. Es ist aus den erfindungsgemafen Beispielen ersichtlich, dass das Verhaltnis der ppm des Metalls
von dem Detergenz und der TBN des vollstandig formulierten Ols in einem besonderen Verhaltnis kombiniert
werden kann, um die erforderliche Wassertoleranz und Fllssigkeitsbremsenrattern, welche fiir ein
STUO-Schmiermittel notwendig sind, zu erfiillen. Das erfindungsgemafe STUO 2 zeigt, dass die Zugabe von
Reibungsmodifizierungsmitteln das Flissigkeitsbremsenrattern verringern kann, wahrend die Wassertoleranz
noch aufrechterhalten wird.

[0089] Die Reibungsleistung der erfindungsgemaflen und Vergleichsbeispiele kann auch gezeigt werden
durch (1) das Verhaltnis der Reibung bei 600 m/s dividiert durch die Reibung bei 16 m/s in einer Minitraktions-
maschine und (2) die dynamische Reibung bei 16 m/s (siehe Tabelle 4 nachstehend). Der Reibungskoeffizient
eines Traktorfluids soll in Bezug auf die Geschwindigkeit zunehmen, um Bremsgerausche zu vermeiden, und
soll hoch genug sein, um ausreichend Drehmomentvermdgen bereit zu stellen. Wenn das Drehmomentvermo-
gen zu hoch ist, dann kann auch das Bremsenrattern zunehmen und kann in hohem Verschleil® resultieren.
Dies wird gezeigt durch das p600/u16 m/s-Verhaltnis von < 1,0 beim Vergleichs-CD-Motordl gegen das
p600/u16 m/s-Verhaltnis von > 1,0 bei den erfindungsgemalen und Matrixbeispielen. Der dynamische Rei-
bungskoeffizient von 0,42 bei 16 m/s beim Vergleichs-CD-Motordl zeigt ein hohes Drehmomentvermdgen, wel-
ches viel hdher als das des John Deere-Traktorreferenzdls (eine typische Traktorélformulierung) ist. Das John
Deere-Traktorreferenzol (oder John Deere-Flissigkeitsbremsen-Durchmusterungstestol) wird als ein Referen-
z6l verwendet, um erfolgreiche und nicht erfolgreiche Ole zu bestimmen. Aus dem dynamischen Reibungsko-
effizienten bei 16 m/s folgt, dass ein erfolgreiches Ol ein Ol mit einem Wert von niedriger als das John Dee-
re-Traktorreferenzdl ist. Durch Vergleich wiesen das John Deere-Traktorreferenzél und die Ver-
gleichs-STUO-Formulierungen einen dynamischen Reibungskoeffizienten bei 16 m/s zwischen 0,28 und 0,12
auf, was einen akzeptablen Bereich von Drehmomentvermdgen und Verschleil? von Traktoradditiven zeigt.
Das erfindungsgemafie STUO und die Matrixproben weisen Reibungskoeffizienten bei 16 m/s zwischen dem
John Deere-Traktorreferenzdl und dem Vergleichs-STUO auf.

[0090] Die Tabellen 3 und 4 zeigen auch, dass eine gute Verschleil3leistung (wie durch den 4-Kugel-Ver-
schleildtest gezeigt) mit dem erfindungsgemafien STUO und den 9 Matrixproben, welche Phosphorlevels zwi-
schen etwa 844 ppm bis etwa 146 ppm aufweisen, erreicht wird. Das erfindungsgemafle STUO und die Ma-
trixproben ergeben eine VerschleiRschramme mit weniger als 0,44 mm, was ausreichend ist, um Antiver-
schleilleistung fur Traktorverwendungen bereit zu stellen.

[0091] Aus den erfindungsgemalen Beispielen und den Vergleichsbeispielen ist auch ersichtlich, dass die
spezifizierten Verhaltnisbereiche der ppm des Metalls von dem Detergenz zu den ppm der Phosphorverbin-
dung, zusammen mit den spezifizierten Verhaltnisbereichen der ppm der Phosphorverbindung zu den ppm der
Molybdanverbindung ermdglichen, einen hohen Level an Detergenz in die STUO-Formulierung einzubringen,
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wahrend noch die AntiverschleiRleistung aufrechterhalten und der P-Gesamtlevel des formulierten Ols mini-
miert werden. Das erfindungsgeméaflie STUO 1 und STUO 2 stellen eine hdhere Packungs-TBN bereit, was
eine hohe TBN in dem formulierten Ol bei einer viel niedrigeren Behandlungsrate als bei herkémmlichem
STUO oder Vergleichs-CD-Motordl bereitstellen kann.

TABELLE 4 CoF/Verhalt- CoF Phosphorle- 4 Kugel Wassertoeranz

nis vel

p600/u16 p16 ppm mm Ver- mL Abtren- mL Nieder-

schleil® nung schlag

Ver- 0,94 0,42 783 0,462 15 mL 0 mL
gleichs-CD-M
otorodl
John Dee- 1,21 0,28 1098 0,333 0mL 0 mL
re-Traktorre-
ferenzol
Erfindungsge- 1,28 0,20 295 0,389 0mL 0mL
maRes STUO
1
Ver- 1,75 0,12 1521 0,31 0 mL 0 mL
gleichs-STUO
Matrix 1 1,26 0,21 439 0,389 0mL 0 mL
Matrix 2 1,13 0,24 637 0,436 0 mL 0mL
Matrix 3 1,24 0,20 278 0,372 0mL 0 mL
Matrix 4 1,12 0,22 217 0,359 0mL 0 mL
Matrix 5 1,11 0,24 208 0,398 0mL 0mL
Matrix 6 1,39 0,20 844 0,372 0 mL 0 mL
Matrix 7 1,15 0,22 146 0,333 0 mL 0mL
Matrix 8 1,199 0,21 311 0,385 0mL 0 mL
Matrix 9 1,26 0,22 415 0,398 0mL 0 mL

[0092] Andere Ausflihrungsformen der vorliegenden Offenbarung werden fiir den Fachmann unter Berlck-
sichtigung der hier offenbarten Beschreibung und Praxis der Erfindung ersichtlich. Wie Gberall in der Beschrei-
bung und den Patentansprichen verwendet, kann ,ein", ,einer" und/oder ,eines" eins oder mehr als eins be-
treffen. Wenn nicht Anderweitiges angegeben ist, sollen alle Zahlen, welche Mengen von Bestandteilen, Eigen-
schaften wie Molekulargewicht, Prozent, Gewichtsprozent, Verhaltnis, Reaktionsbedingungen und so weiter,
welche in der Beschreibung und den Patentanspriichen verwendet werden, ausdriicken, als in allen Fallen mit
dem Begriff ,etwa" modifiziert angesehen werden. DemgemafR sind die numerischen Parameter, welche in der
Beschreibung und den Patentansprichen dargelegt sind, Naherungen, welche abhéngig von den gewtinsch-
ten Eigenschaften, welche versucht werden durch die vorliegende Erfindung zu erhalten, variieren kénnen,
wenn nicht Gegenteiliges angegeben ist. SchlieRlich und nicht als ein Versuch, die Anwendung des Aquiva-
lentprinzips auf den Umfang der Patentanspriiche einzuschranken, sollte jeder numerische Parameter mindes-
tens unter Berucksichtigung der Anzahl der angegebenen signifikanten Stellen und durch Verwenden von ein-
fachen Rundungstechniken ausgelegt werden. Obwohl die numerischen Bereiche und Parameter, welche den
breiten Umfang der Erfindung darlegen, Naherungen sind, sind die numerischen Werte, welche in den spezi-
ellen Beispielen dargelegt sind, so genau wie moglich angegeben. Jeder numerische Wert enthalt jedoch in-
harent bestimmte Fehler, welche notwendigerweise aus der Standardabweichung, welche bei ihren entspre-
chenden Testmessungen gefunden werden, resultieren. Es ist beabsichtigt, dass die Beschreibung und Bei-
spiele nur als beispielhaft angesehen werden, wobei der wahre Umfang und Geist der Erfindung durch die fol-
genden Patentanspriche gezeigt wird.

DIE ERFINDUNG BETRIFFT FERNER DIE FOLGENDEN AUSFUHRUNGSFORMEN:

1. Eine Supertraktoruniversaldlschmiermittelzusammensetzung, umfassend:

a) ein Ol mit Schmiermittelviskositat mit einem Viskositatsindex von mindestens etwa 95, formuliert mit Ad-
ditivkomponenten, umfassend:

i) mindestens ein Metalldetergenz;

ii) mindestens ein Verschleilverhinderungsmittel auf Phosphorbasis;

iii) mindestens eine 6ll6sliche Molybdanverbindung;

b) dadurch gekennzeichnet, dass ein Verhaltnis zwischen einem Gehalt (ppm) an Metall, welcher von dem
Metalldetergenz abgeleitet ist und auf das Gesamtgewicht der Schmierélzusammensetzung bezogen ist,
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und einer MafRzahl fur den Alkaligehalt der Schmiermittelzusammensetzung (mg KOH/g) in einem Bereich
von etwa 210 bis etwa 450 (ppm/mg KOH/qg) liegt;

¢) ein Verhaltnis zwischen dem Gehalt (ppm) des Metalls, welcher von dem Metalldetergenz abgeleitet ist,
und einem Gehalt an Phosphor, welcher von dem VerschleilRverhinderungsmittel auf Phosphorbasis abge-
leitet ist, in einem Bereich von etwa 5,0 bis etwa 20,0 (ppm/ppm) liegt; und

d) ein Verhaltnis zwischen dem Gehalt (ppm) an Phosphor, welcher von dem VerschleilRverhinderungsmittel
auf Phosphorbasis abgeleitet ist, und 6lléslicher Molybdanverbindung in einem Bereich von etwa 0,5 bis
etwa 80,0 (ppm/ppm) liegt.

2. Die Zusammensetzung gemaf Ausfihrungsform 1, wobei das Metalldetergenz aus der Gruppe ausge-
wahlt ist, welche aus Calciumphenolaten, Calciumsalicylaten, Calciumsulfonaten und Gemischen davon
besteht.

3. Die Zusammensetzung gemaf Ausfiihrungsform 1, umfassend mindestens zwei Metalldetergenzien.

4. Die Zusammensetzung gemaf Ausfliihrungsform 1, wobei das mindestens eine Metalldetergenz ein
Uberbasisches Calciumsulfonat ist.

5. Die Zusammensetzung gemaf Ausflihrungsform 4, wobei das Uberbasische Calciumsulfonat eine Mal3-
zahl fir den Alkaligehalt von zwischen etwa 150 bis etwa 450 aufweist.

6. Die Zusammensetzung gemal Ausfuhrungsform 1, wobei das Molybdan einer Molybdanverbindung in
einer Menge von etwa 10 ppm bis etwa 200 ppm vorhanden ist.

7. Die Zusammensetzung geman Ausfihrungsform 1, wobei die Molybdanverbindung eine Organomolyb-
danverbindung ist.

8. Die Zusammensetzung gemaf Ausfihrungsform 7, wobei die Molybdanverbindung aus der Gruppe aus-
gewahlt ist, welche aus einem Molybdandialkyldithiocarbamat, Molybdandialkyldithiophosphat, Molybdan-
dialkyldithiophosphinat, Molybdanxanthat, Molybdanthioxanthat und Gemischen davon besteht.

9. Die Zusammensetzung gemaf Ausfiihrungsform 8, wobei die Molybdanverbindung als Molybdandialkyl-
dithiocarbamat vorhanden ist.

10. Die Zusammensetzung gemal Anspruch 1, wobei das mindestens eine VerschleiRverhinderungsmittel
auf Phosphorbasis mindestens eine Metalldihydrocarbyldithiophosphatverbindung umfasst.

11. Die Zusammensetzung geman Ausfiihrungsform 9, wobei die mindestens eine Metalldihydrocarbyldithi-
ophosphatverbindung mindestens eine Zinkdihydrocarbyldithiophosphatverbindung umfasst.

12. Die Zusammensetzung gemaf Ausflihrungsform 10, wobei die Zusammensetzung etwa 200 bis etwa
800 ppm Phosphor der Metalldihydrocarbyldithiophosphatverbindung enthalt.

13. Die Zusammensetzung gemaf Ausfuhrungsform 12, wobei die Zusammensetzung etwa 200 bis 400
ppm Phosphor der Metalldihydrocarbyldithiophosphatverbindung enthalt.

14. Die Zusammensetzung gemaf Ausfihrungsform 1, ferner umfassend mindestens ein organisches asc-
hearmes Reibungsmodifizierungsmittel.

15. Die Zusammensetzung gemal Ausfuhrungsform 14, wobei das mindestens eine organische aschear-
me Reibungsmodifizierungsmittel Oleylamid ist.

16. Die Zusammensetzung gemal Ausfihrungsform 1, wobei die Zusammensetzung etwa 146 ppm bis
etwa 844 ppm Phosphor umfasst.

17. Ein Verfahren zur Verbesserung der Bremsleistung eines Traktors, welches umfasst:

(1) das Geben der Schmierdlzusammensetzung nach Anspruch 1 in den Traktor; und

(2) das Betatigen der Flissigkeitsbremse des Traktors.

18. Ein Verfahren zur Verbesserung des AntiverschleiRschutzes eines Traktormotors, umfassend die
Schritte von (1) Geben einer Schmierdlzusammensetzung nach Anspruch 1 in den Traktor; und (2) Betrei-
ben des Traktormotors.

19. Eine Supertraktoruniversal6ladditivpackung, umfassend:

a) ein Metalldetergenz;

b) ein VerschleilRverhinderungsmittel auf Phosphorbasis;

c) eine 0llésliche Molybdanverbindung;

d) dadurch gekennzeichnet, dass ein Verhaltnis zwischen einem Gehalt (ppm) an Metall, welcher von dem
Metalldetergenz abgeleitet ist und auf das Gesamtgewicht der Additivpackung bezogen ist, und einer Mal3-
zahl fur den Alkaligehalt der Additivpackung (mg KOH/g) in einem Bereich von etwa 210 bis etwa 450
(ppm/mg KOH/q) liegt;

e) ein Verhaltnis zwischen dem Gehalt (ppm) des Metalls, welcher von dem Metalldetergenz abgeleitet ist,
und einem Gehalt an Phosphor, welcher von dem VerschleilRverhinderungsmittel auf Phosphorbasis abge-
leitet ist, in einem Bereich von etwa 5,0 bis etwa 20,0 (ppm/ppm) liegt; und

f) ein Verhaltnis zwischen dem Gehalt (ppm) an Phosphor, welcher von dem VerschleiRverhinderungsmittel
auf Phosphorbasis abgeleitet ist, und 6lléslicher Molybdanverbindung in einem Bereich von etwa 0,5 bis
etwa 80,0 (ppm/ppm) liegt.

20. Die Zusammensetzung gemaf Ausfihrungsform 19, wobei die Maf3zahl fiir den Alkaligehalt (TBN) der
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Additivpackung hoher als etwa 125 ist.
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Patentanspriiche

1. Supertraktoruniversaldlschmiermittelzusammensetzung, umfassend:
a) ein Ol mit Schmiermittelviskositat mit einem Viskositatsindex von mindestens etwa 95, formuliert mit Addi-
tivkomponenten, umfassend:
i) mindestens ein Metalldetergenz;
ii) mindestens ein Verschleiltverhinderungsmittel auf Phosphorbasis;
iii) mindestens eine 6ll6sliche Molybdanverbindung;
b) dadurch gekennzeichnet, dass ein Verhaltnis zwischen einem Gehalt (ppm) an Metall, welcher auf das Ge-
samtgewicht der Schmierélzusammensetzung bezogen ist, und einer Malzahl fir den Alkaligehalt der
Schmiermittelzusammensetzung (mg KOH/g) in einem Bereich von etwa 210 bis etwa 450 (ppm/mg KOH/g)
liegt;
c¢) ein Verhaltnis zwischen dem Gehalt (ppm) des Metalls, welcher auf das Gesamtgewicht der Schmiermittel-
zusammensetzung bezogen ist, und einem Gehalt (ppm) an Phosphor, welcher auf das Gesamtgewicht der
Schmiermittelzusammensetzung bezogen ist, in einem Bereich von etwa 5,0 bis etwa 20,0 (ppm/ppm) liegt;
und
d) ein Verhaltnis zwischen dem Gehalt (ppm) an Phosphor, welcher auf das Gesamtgewicht der Schmiermit-
telzusammensetzung bezogen ist, und einem Gehalt (ppm) an Molybdan, welcher auf das Gesamtgewicht der
Schmiermittelzusammensetzung bezogen ist, in einem Bereich von etwa 0,5 bis etwa 80,0 (ppm/ppm) liegt.

2. Zusammensetzung gemaf Anspruch 1, wobei das Metalldetergenz aus der Gruppe ausgewahlt ist, wel-
che aus Calciumphenolaten, Calciumsalicylaten, Calciumsulfonaten und Gemischen davon besteht.

3. Zusammensetzung gemal Anspruch 1 oder 2, umfassend mindestens zwei Metalldetergenzien.

4. Zusammensetzung gemaf einem der Anspriche 1 bis 3, wobei das mindestens eine Metalldetergenz
ein Uberbasisches Calciumsulfonat ist.

5. Zusammensetzung gemafl Anspruch 4, wobei das Uberbasische Calciumsulfonat eine MalRzahl fur den
Alkaligehalt von zwischen etwa 150 bis etwa 450 aufweist.

6. Zusammensetzung gemaf einem der Anspriiche 1 bis 5, wobei das Molybdan einer Molybdanverbin-
dung in einer Menge von etwa 10 ppm bis etwa 200 ppm vorhanden ist.

7. Zusammensetzung gemaf einem der Anspriiche 1 bis 6, wobei die Molybdanverbindung eine Organo-
molybdanverbindung ist.

8. Zusammensetzung gemal Anspruch 7, wobei die Molybdanverbindung aus der Gruppe ausgewahlt ist,
welche aus einem Molybdandialkyldithiocarbamat, Molybdandialkyldithiophosphat, Molybdandialkyldithio-
phosphinat, Molybdanxanthat, Molybdanthioxanthat und Gemischen davon besteht.

9. Zusammensetzung gemal Anspruch 8, wobei die Molybdanverbindung als Molybdandialkyldithiocarb-
amat vorhanden ist.

10. Zusammensetzung gemaf einem der Anspriiche 1 bis 9, wobei das mindestens eine Verschleilverhin-
derungsmittel auf Phosphorbasis mindestens eine Metalldihydrocarbyldithiophosphatverbindung umfasst.

11. Zusammensetzung gemafl Anspruch 9 oder 10, wobei die mindestens eine Metalldihydrocarbyldithio-
phosphatverbindung mindestens eine Zinkdihydrocarbyldithiophosphatverbindung umfasst.

12. Zusammensetzung gemaf Anspruch 10 oder 11, wobei die Zusammensetzung etwa 200 bis etwa 800
ppm Phosphor der Metalldihydrocarbyldithiophosphatverbindung enthalt.

13. Zusammensetzung gemafl Anspruch 12, wobei die Zusammensetzung etwa 200 bis 400 ppm Phos-
phor der Metalldihydrocarbyldithiophosphatverbindung enthalt.

14. Zusammensetzung gemal einem der Anspriche 1 bis 13, ferner umfassend mindestens ein organi-
sches aschearmes Reibungsmodifizierungsmittel.

15. Zusammensetzung gemafl Anspruch 14, wobei das mindestens eine organische aschearme Rei-
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bungsmaodifizierungsmittel Oleylamid ist.

16. Zusammensetzung gemaf einem der Anspriiche 1 bis 15, wobei die Zusammensetzung etwa 146 ppm
bis etwa 844 ppm Phosphor umfasst.

17. Verfahren zur Verbesserung der Bremsleistung eines Traktors, welches umfasst:
(1) das Geben der Schmierdlzusammensetzung nach einem der Anspriiche 1 bis 16 in den Traktor; und (2)
das Betatigen der Flissigkeitsbremse des Traktors.

18. Verfahren zur Verbesserung des AntiverschleiRschutzes eines Traktormotors, umfassend die Schritte
von (1) Geben einer Schmierdlzusammensetzung nach einem der Anspriiche 1 bis 16 in den Traktor; und (2)
Betreiben des Traktormotors.

19. Supertraktoruniversaldladditivpackung, umfassend:
a) ein Metalldetergenz;
b) ein VerschleilRverhinderungsmittel auf Phosphorbasis;
c) eine 0llésliche Molybdanverbindung;
d) dadurch gekennzeichnet, dass ein Verhaltnis zwischen einem Gehalt (ppm) an Metall, welcher auf das Ge-
samtgewicht der Additivpackung bezogen ist, und einer MaRRzahl fir den Alkaligehalt der Additivpackung (mg
KOH/g) in einem Bereich von etwa 210 bis etwa 450 (ppm/mg KOH/qg) liegt;
e) ein Verhaltnis zwischen dem Gehalt (ppm) des Metalls, welcher auf das Gesamtgewicht der Additivpackung
bezogen ist, und einem Gehalt (ppm) an Phosphor, welcher auf das Gesamtgewicht der Additivpackung bezo-
gen ist, in einem Bereich von etwa 5,0 bis etwa 20,0 (ppm/ppm) liegt; und
f) ein Verhaltnis zwischen dem Gehalt (ppm) an Phosphor, welcher auf das Gesamtgewicht der Additivpackung
bezogen ist, und einem Gehalt (ppm) an Molybdan, welcher auf das Gesamtgewicht der Additivpackung be-
zogen ist, in einem Bereich von etwa 0,5 bis etwa 80,0 (ppm/ppm) liegt.

20. Zusammensetzung gemaf Anspruch 19, wobei die MalRzahl fur den Alkaligehalt (TBN) der Additivpa-
ckung hoéher als etwa 125 ist.

21. Additivpackung gemaf Anspruch 19 oder 20, wobei das Metalldetergenz aus der Gruppe ausgewahlt
ist, welche aus Calciumphenolaten, Calciumsalicylaten, Calciumsulfonaten und Gemischen davon besteht.

22. Additivpackung gemal einem der Anspriche 19 bis 21, umfassend mindestens zwei Metalldetergen-
zien.

23. Additivpackung gemaR einem der Anspriiche 19 bis 22, wobei das mindestens eine Metalldetergenz
ein Uberbasisches Calciumsulfonat ist.

24. Additivpackung gemaR Anspruch 23, wobei das Uberbasische Calciumsulfonat eine Maf3zahl fiir den
Alkaligehalt von zwischen etwa 150 bis etwa 450 aufweist.

25. Additivpackung gemaR einem der Anspriiche 19 bis 24, wobei das Molybdan einer Molybdanverbin-
dung in einer Menge von etwa 10 ppm bis etwa 200 ppm vorhanden ist.

26. Additivpackung gemal einem der Anspriche 19 bis 25, wobei die Molybdanverbindung eine Organo-
molybdanverbindung ist.

27. Additivpackung gemaf Anspruch 26, wobei die Molybdanverbindung aus der Gruppe ausgewahlt ist,
welche aus einem Molybdandialkyldithiocarbamat, Molybdandialkyldithiophosphat, Molybdandialkyldithio-
phosphinat, Molybdanxanthat, Molybdanthioxanthat und Gemischen davon besteht.

28. Additivpackung gemaR Anspruch 27, wobei die Molybdanverbindung als Molybdandialkyldithiocarba-
mat vorhanden ist.

29. Additivpackung gemaf einem der Anspriche 19 bis 28, wobei das mindestens eine Verschleillverhin-
derungsmittel auf Phosphorbasis mindestens eine Metalldihydrocarbyldithiophosphatverbindung umfasst.

30. Additivpackung gemaf Anspruch 28 oder 29, wobei die mindestens eine Metalldihydrocarbyldithio-
phosphatverbindung mindestens eine Zinkdihydrocarbyldithiophosphatverbindung umfasst.
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31. Additivpackung gemaf Anspruch 29 oder 30, wobei die Zusammensetzung etwa 200 bis etwa 800 ppm
Phosphor der Metalldihydrocarbyldithiophosphatverbindung enthalt.

32. Additivpackung gemal Anspruch 31, wobei die Zusammensetzung etwa 200 bis 400 ppm Phosphor
der Metalldihydrocarbyldithiophosphatverbindung enthalt.

33. Additivpackung gemalR einem der Anspriiche 19 bis 32, ferner umfassend mindestens ein organisches
aschearmes Reibungsmodifizierungsmittel.

34. Additivpackung gemaR Anspruch 33, wobei das mindestens eine organische aschearme Reibungsmo-
difizierungsmittel Oleylamid ist.

35. Additivpackung gemal einem der Anspriiche 19 bis 34, wobei die Zusammensetzung etwa 146 ppm
bis etwa 844 ppm Phosphor umfasst.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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