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【 公 報 種 別 】 特 許 法 第 １ ７ 条 の ２ の 規 定 に よ る 補 正 の 掲 載
【 部 門 区 分 】 第 ７ 部 門 第 １ 区 分
【 発 行 日 】 令 和 7 年 1 月 1 4 日 ( 2 0 2 5 . 1 . 1 4 )
　
【 国 際 公 開 番 号 】 W O 2 0 2 3 / 2 1 0 4 6 6
【 出 願 番 号 】 特 願 2 0 2 4 - 5 1 7 2 4 0 ( P 2 0 2 4 - 5 1 7 2 4 0 )
【 国 際 特 許 分 類 】
   Ｈ ０ １ Ｂ 1 / 2 4 ( 2 0 0 6 . 0 1 )
   Ｈ ０ １ Ｍ 4 / 1 3 9 1 ( 2 0 1 0 . 0 1 )
   Ｈ ０ １ Ｍ 4 / 6 2 ( 2 0 0 6 . 0 1 )
   Ｈ ０ １ Ｍ 4 / 1 3 1 ( 2 0 1 0 . 0 1 )
   Ｃ ０ １ Ｂ 3 2 / 1 7 4 ( 2 0 1 7 . 0 1 )
【 Ｆ Ｉ 】
　 Ｈ ０ １ Ｂ 1 / 2 4 　 　 　 Ａ 　 　 　
　 Ｈ ０ １ Ｍ 4 / 1 3 9 1 　 　 　 　 　 　 　
　 Ｈ ０ １ Ｍ 4 / 6 2 　 　 　 Ｚ 　 　 　
　 Ｈ ０ １ Ｍ 4 / 1 3 1 　 　 　 　 　 　 　
　 Ｃ ０ １ Ｂ 3 2 / 1 7 4 　 　 　 　 　 　 　
　
【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 6 年 1 0 月 2 1 日 ( 2 0 2 4 . 1 0 . 2 1 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ １ 】
　 正 極 合 材 層 に 含 ま れ る 結 着 剤 と し て は 、 ポ リ テ ト ラ フ ル オ ロ エ チ レ ン （ Ｐ Ｔ Ｆ Ｅ ） 、 ポ  
リ フ ッ 化 ビ ニ リ デ ン （ Ｐ Ｖ ｄ Ｆ ） 等 の 含 フ ッ 素 樹 脂 、 ポ リ ア ク リ ロ ニ ト リ ル （ Ｐ Ａ Ｎ ） 、  
ポ リ イ ミ ド 、 ア ク リ ル 樹 脂 、 ポ リ オ レ フ ィ ン 等 が 例 示 で き る 。 ま た 、 こ れ ら の 樹 脂 と 、 カ  
ル ボ キ シ メ チ ル セ ル ロ ー ス （ Ｃ Ｍ Ｃ ） 又 は そ の 塩 、 ポ リ エ チ レ ン オ キ シ ド （ Ｐ Ｅ Ｏ ） 等 が  
併 用 さ れ て も よ い 。 結 着 剤 の 含 有 量 率 は 、 例 え ば 、 正 極 合 材 層 の 質 量 に 対 し て 、 ０ ． １ ～  
１ ０ 質 量 ％ で あ り 、 よ り 好 ま し く は ０ ． ５ ～ ５ 質 量 ％ で あ る 。
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