
(57)【要約】

【課題】　本発明は、液晶表示パネルにおいてカラーフ

ィルタ基板、アレイ基板に他の用途で積層された膜を配

向膜として代用し、従来の配向膜成膜工程を省いて生産

性が高く高表示品位の液晶表示パネルを提供することを

目的とする。

【解決手段】　本発明の液晶表示パネルは、絶縁基板上

にポリマー層を積層したアレイ基板と、前記アレイ基板

と対向して、該アレイ基板のポリマー層側にオーバーコ

ートを積層したカラーフィルタ基板と、前記アレイ基板

と前記カラーフィルタ基板に挟まれて、前記ポリマー層

と前記オーバーコートに接面する液晶層と、を有する。

【選択図】　　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
絶 縁 基 板 上 に シ ー ル ド 絶 縁 膜 を 積 層 し た ア レ イ 基 板 と 、
前 記 ア レ イ 基 板 と 対 向 し て 、 該 ア レ イ 基 板 側 に オ ー バ ー コ ー ト を 積 層 し た カ ラ ー フ ィ ル タ
基 板 と 、
前 記 ア レ イ 基 板 と 前 記 カ ラ ー フ ィ ル タ 基 板 間 に 封 入 さ れ た 液 晶 層 と 、
を 有 し 、
前 記 液 晶 層 が 前 記 シ ー ル ド 絶 縁 膜 に 直 接 接 面 す る 液 晶 表 示 パ ネ ル 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 液 晶 層 は 前 記 オ ー バ ー コ ー ト に 直 接 接 面 す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 液 晶 表 示 パ ネ ル 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 シ ー ル ド 絶 縁 膜 は 、 ア ク リ ル 系 ま た は エ ポ キ シ 系 の 樹 脂 で 形 成 さ れ る 、
請 求 項 １ ま た は 請 求 項 ２ に 記 載 さ れ た 液 晶 表 示 パ ネ ル 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 オ ー バ ー コ ー ト は 、 ア ク リ ル 系 ま た は エ ポ キ シ 系 の 樹 脂 で 形 成 さ れ る 、
請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ３ に 記 載 さ れ た 液 晶 表 示 パ ネ ル 。
【 請 求 項 ５ 】
請 求 項 ３ に 記 載 の 前 記 ア ク リ ル 系 ま た は エ ポ キ シ 系 の 樹 脂 で 形 成 さ れ る 前 記 シ ー ル ド 絶 縁
膜 は 、 シ ー ト 抵 抗 が １ ０ １ ２ Ω ／ □ 以 上 １ ０ １ ７ Ω ／ □ 以 下 で あ る 、 液 晶 表 示 パ ネ ル 。
【 請 求 項 ６ 】
請 求 項 ４ に 記 載 の 前 記 ア ク リ ル 系 ま た は エ ポ キ シ 系 の 樹 脂 で 形 成 さ れ る 前 記 オ ー バ ー コ ー
ト は 、 シ ー ト 抵 抗 が １ ０ １ ２ Ω ／ □ 以 上 １ ０ １ ７ Ω ／ □ 以 下 で あ る 、 液 晶 表 示 パ ネ ル 。
【 請 求 項 ７ 】
前 記 液 晶 表 示 パ ネ ル は 、 前 記 シ ー ル ド 絶 縁 膜 上 に 櫛 歯 型 電 極 が 形 成 さ れ た Ｉ Ｐ Ｓ （ In－ Pl
ane　 Switching） 液 晶 表 示 パ ネ ル で あ る 、
請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ６ に 記 載 さ れ た 液 晶 表 示 パ ネ ル 。
【 請 求 項 ８ 】
請 求 項 ７ に 記 載 の 櫛 歯 型 電 極 は 、 Ｉ Ｔ Ｏ （ Indium　 Tin　 Oxide） で 形 成 さ れ て い る 、 液 晶
表 示 パ ネ ル 。
【 請 求 項 ９ 】
請 求 項 ８ に 記 載 の Ｉ Ｔ Ｏ で 形 成 さ れ た 櫛 歯 型 電 極 の 上 に Ｄ Ｌ Ｃ （ Diamond－ Like　 Carbon
） 膜 が 成 膜 さ れ た 、 液 晶 表 示 パ ネ ル 。
【 請 求 項 １ ０ 】
請 求 項 ７ に 記 載 の 櫛 歯 型 電 極 は 、 有 色 メ タ ル で 形 成 さ れ て い る 、 液 晶 表 示 パ ネ ル 。
【 請 求 項 １ １ 】
少 な く と も シ ー ル ド 絶 縁 膜 を 積 層 し た ア レ イ 基 板 を 準 備 す る 工 程 と 、
前 記 ア レ イ 基 板 上 に 積 層 し た シ ー ル ド 絶 縁 膜 を イ オ ン ビ ー ム に よ り 配 向 処 理 す る 工 程 と 、
を 含 む 、 イ オ ン ビ ー ム に よ る 液 晶 表 示 パ ネ ル の 配 向 処 理 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
少 な く と も オ ー バ ー コ ー ト を 積 層 し た カ ラ ー フ ィ ル タ 基 板 を 準 備 す る 工 程 と 、
前 記 カ ラ ー フ ィ ル タ 基 板 上 に 積 層 し た オ ー バ ー コ ー ト を イ オ ン ビ ー ム に よ り 配 向 処 理 す る
工 程 と 、
を 含 む 、 イ オ ン ビ ー ム に よ る 液 晶 表 示 パ ネ ル の 配 向 処 理 方 法 。
【 請 求 項 １ ３ 】
請 求 項 １ １ に 記 載 の シ ー ル ド 絶 縁 膜 及 び ／ 又 は 請 求 項 １ ２ に 記 載 の オ ー バ ー コ ー ト を 、 ア
ク リ ル 系 ま た は エ ポ キ シ 系 の 樹 脂 で 形 成 す る 、
イ オ ン ビ ー ム に よ る 液 晶 表 示 パ ネ ル の 配 向 処 理 方 法 。
【 請 求 項 １ ４ 】
前 記 液 晶 表 示 パ ネ ル は 、 前 記 シ ー ル ド 絶 縁 膜 上 に 櫛 歯 型 電 極 を 形 成 す る Ｉ Ｐ Ｓ （ In－ Plan
e　 Switching） 液 晶 表 示 パ ネ ル で あ る 、
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請 求 項 １ １ 乃 至 請 求 項 １ ３ に 記 載 さ れ た イ オ ン ビ ー ム に よ る 液 晶 表 示 パ ネ ル の 配 向 処 理 方
法 。
【 請 求 項 １ ５ 】
請 求 項 １ ４ に 記 載 の 櫛 歯 型 電 極 は 、 Ｉ Ｔ Ｏ （ Indium　 Tin　 Oxide） で 形 成 す る 、 イ オ ン ビ
ー ム に よ る 液 晶 表 示 パ ネ ル の 配 向 処 理 方 法 。
【 請 求 項 １ ６ 】
請 求 項 １ ５ に 記 載 の Ｉ Ｔ Ｏ で 形 成 さ れ た 櫛 歯 型 電 極 の 上 に Ｄ Ｌ Ｃ （ Diamond－ Like　 Carbo
n） 膜 を 成 膜 す る 、 イ オ ン ビ ー ム に よ る 液 晶 表 示 パ ネ ル の 配 向 処 理 方 法 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 イ オ ン ビ ー ム を 用 い て 絶 縁 基 板 に 配 向 処 理 を ほ ど こ し 、 液 晶 を 配 向 さ せ る 液
晶 表 示 パ ネ ル の 配 向 処 理 方 法 及 び イ オ ン ビ ー ム 照 射 に よ り 絶 縁 基 板 に 配 向 処 理 を ほ ど こ し
た 液 晶 表 示 パ ネ ル に 関 す る も の で あ る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 液 晶 表 示 パ ネ ル は 薄 型 ・ 軽 量 ・ 低 消 費 電 力 と い う 優 れ た 特 性 を も つ た め 、 コ ン ピ ュ ー タ
用 デ ィ ス プ レ イ 、 テ レ ビ 用 デ ィ ス プ レ イ を は じ め 、 各 種 情 報 機 器 用 の デ ィ ス プ レ イ に 用 い
ら れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 図 １ ５ に お い て 液 晶 表 示 パ ネ ル １ １ ０ は 、 ア レ イ 基 板 １ ３ ０ と カ ラ ー フ ィ ル タ ー 基 板 １
３ ２ が セ ル ギ ャ ッ プ を 隔 て て 対 向 し 、 絶 縁 基 板 間 に は 液 晶 分 子 で 構 成 さ れ る 液 晶 層 １ １ ６
が 封 入 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 ア レ イ 基 板 １ ３ ０ は 、 例 え ば ガ ラ ス 基 板 １ １ ２ 上 に Ｔ Ｆ Ｔ （ Thin Film Transistor） や
回 路 を 形 成 し 、 こ れ ら を 覆 っ て シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ １ ４ を 積 層 し 、 そ の 上 に 配 向 膜 ２ ０ ０ を
成 膜 す る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 一 方 、 ア レ イ 基 板 １ ３ ０ と 液 晶 層 １ １ ６ を 挟 ん で 対 抗 す る カ ラ ー フ ィ ル タ ー 基 板 １ ３ ２
は 、 ま ず ガ ラ ス 基 板 １ １ ２ 上 に ブ ラ ッ ク マ ト リ ク ス １ ２ ２ や カ ラ ー レ ジ ス ト １ ２ ０ を 形 成
す る 。 続 い て こ れ ら を 覆 っ て オ ー バ ー コ ー ト １ １ ８ を 積 層 し た 後 、 配 向 膜 ２ ０ ０ を 成 膜 す
る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 こ の 液 晶 表 示 パ ネ ル １ １ ０ の 動 作 モ ー ド に は 種 々 の モ ー ド が 存 在 し 、 絶 縁 基 板 間 に 縦 方
向 の 電 界 を 印 加 し て 液 晶 の 分 子 配 列 を 制 御 す る Ｔ Ｎ （ Twisted Nematic； Ｔ Ｎ ） モ ー ド 、
Ｓ Ｔ Ｎ （ Super
Twisted Nematic； Ｓ Ｔ Ｎ ） モ ー ド や 、 絶 縁 基 板 に 水 平 方 向 の 電 界 で 液 晶 の 分 子 配 列 を 制
御 し て 広 視 野 角 を 得 る Ｉ Ｐ Ｓ （ In－ Plane　 Switching） モ ー ド 等 が 知 ら れ て い る 。 何 れ の
動 作 モ ー ド の 液 晶 表 示 パ ネ ル も 、 ア レ イ 基 板 １ ３ ０ に よ り 液 晶 の 分 子 配 列 を 電 気 的 に 制 御
し て 、 バ ッ ク ラ イ ト の 光 が カ ラ ー フ ィ ル タ 基 板 １ ３ ２ を 透 過 す る 量 を 選 択 的 に 変 化 さ せ て
表 示 を 行 な う 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 こ の 液 晶 分 子 の 配 列 は 、 無 電 圧 時 に は 配 向 膜 ２ ０ ０ に よ っ て 制 御 さ れ る 。 液 晶 分 子 は 一
般 に ポ リ イ ミ ド 膜 な ど の 有 機 膜 で 形 成 さ れ た 配 向 膜 ２ ０ ０ に 刻 ま れ た 溝 に 沿 っ て 配 列 す る
こ と が 知 ら れ て い る 。 ア レ イ 基 板 １ ３ ０ の 電 極 か ら 電 圧 が 印 加 さ れ る と 液 晶 分 子 が 配 列 を
変 え る 。 液 晶 表 示 パ ネ ル １ １ ０ は 、 こ の 異 な る 液 晶 分 子 の 配 列 を バ ッ ク ラ イ ト の 発 す る 偏
光 が 通 過 す る か 否 か で 表 示 を 行 な う 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 液 晶 表 示 パ ネ ル １ １ ０ に お い て 、 無 電 圧 時 の 液 晶 分 子 の 配 向 を そ ろ え る た め に 、 ラ ビ ン
グ 法 が 広 く 用 い ら れ て い た 。 ラ ビ ン グ 法 は 、 図 １ １ の よ う に 配 向 膜 ２ ０ ０ を 、 回 転 ロ ー ラ
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に 巻 き つ け た ナ イ ロ ン 系 や レ ー ヨ ン 系 等 の 繊 維 で 所 定 の 方 向 に 擦 り 付 け て 配 向 処 理 す る 方
法 で あ る 。 配 向 処 理 に よ っ て 配 向 膜 ２ ０ ０ に 上 記 溝 が 刻 ま れ る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 上 記 し た よ う に 配 向 膜 ２ ０ ０ は 、 例 え ば 図 １ ０ の よ う に ア レ イ 基 板 １ ３ ０ の シ ー ル ド 絶
縁 膜 １ １ ４ や 、 図 ９ の よ う に カ ラ ー フ ィ ル タ 基 板 １ ３ ２ の オ ー バ ー コ ー ト １ １ ８ 上 に 形 成
さ れ る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 オ ー バ ー コ ー ト １ １ ８ は 光 硬 化 型 や 熱 効 果 型 の ア ク リ ル 系 も し く は エ ポ キ シ 系 樹 脂 で 形
成 さ れ 、 膜 厚 は 通 常 ５ ０ ０ ０ ～ １ ０ ０ ０ ０ Å で あ る 。 本 来 、 オ ー バ ー コ ー ト １ １ ８ は カ ラ
ー レ ジ ス ト １ ２ ０ を 保 護 す る た め に カ ラ ー レ ジ ス ト １ ２ ０ 上 に 積 層 さ れ る 。 ま た 、 オ ー バ
ー コ ー ト １ １ ８ は カ ラ ー レ ジ ス ト １ ２ ０ か ら 不 純 物 イ オ ン が 液 晶 に 流 れ 込 む の を 防 止 す る
。
【 ０ ０ １ １ 】
　 シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ １ ４ も ま た 、 ア ク リ ル 系 も し く は エ ポ キ シ 系 樹 脂 で 形 成 さ れ 、 膜 厚 は
１ ０ ０ ０ ０ ～ ５ ０ ０ ０ ０ Å 程 度 で あ る 。 シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ １ ４ は 主 と し て 、 例 え ば 櫛 歯 電
極 を シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ １ ４ 上 に 形 成 し た IPS（ In－ Plane　 Switching） 方 式 の 液 晶 表 示 パ
ネ ル に お い て 、 配 線 を 立 体 的 に し て 開 口 率 を 高 く す る た め に 積 層 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 こ れ ら シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ １ ４ や オ ー バ ー コ ー ト １ １ ８ 上 に 形 成 さ れ た 配 向 膜 ２ ０ ０ を ラ
ビ ン グ す る こ と に よ り 、 配 向 膜 ポ リ イ ミ ド の ポ リ マ ー 主 鎖 が ラ ビ ン グ 方 向 に 延 伸 さ れ 、 い
わ ゆ る 溝 が で き る 。 こ の 延 伸 方 向 に 沿 っ て 液 晶 分 子 が 配 列 す る と 考 え ら れ る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 し か し 、 ラ ビ ン グ 法 は 配 向 膜 ２ ０ ０ と 繊 維 と の 物 理 的 接 触 が あ る た め 、 静 電 気 や 発 塵 等
の 問 題 が 生 じ る 。 ま た 、 図 ６ の よ う に 、 物 理 的 接 触 に よ り 液 晶 表 示 パ ネ ル １ １ ０ の 表 面 や
電 極 等 が 傷 つ き 、 破 損 し や す い 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 そ こ で 近 年 、 イ オ ン ビ ー ム 、 プ ラ ズ マ ビ ー ム 、 電 子 ビ ー ム 等 を 照 射 し て 、 Ｄ Ｌ Ｃ （ Diam
ond－ Like　 Carbon） や ポ リ イ ミ ド な ど の ポ リ マ ー 等 の 無 機 膜 、 有 機 膜 で 形 成 さ れ た 配 向
膜 ２ ０ ０ を 配 向 処 理 す る 方 法 が 用 い ら れ て い る 。 こ の ビ ー ム 照 射 す る 配 向 技 術 は 、 例 え ば
図 ７ の よ う に 、 配 向 膜 ２ ０ ０ を 成 膜 し た ガ ラ ス 基 板 １ ２ を 搬 送 し つ つ イ オ ン ビ ー ム ５ ０ を
配 向 膜 ２ ０ ０ に 照 射 す る 方 法 で あ る 。 配 向 膜 ２ ０ ０ の 原 子 間 結 合 を イ オ ン ビ ー ム 等 で 切 断
す る こ と に よ っ て 配 向 処 理 す る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 ま た 、 光 反 応 性 膜 の 配 向 膜 ２ ０ ０ に 光 照 射 す る 方 法 も 知 ら れ て い る （ 例 え ば 、 特 許 文 献
１ を 参 照 ） 。 紫 外 線 を 照 射 し て 光 硬 化 性 樹 脂 を 一 定 方 向 に 硬 化 さ せ る 方 法 等 で あ る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 垂 直 配 向 技 術 の Ｍ Ｖ Ａ (Multidomain　 vertical　 alignment)や Ａ Ｓ Ｖ （ Advanced　 Supe
r　 View） な ど で 使 用 す る 垂 直 配 向 膜 塗 布 方 法 に よ り 、 通 常 の 配 向 膜 印 刷 や ス ピ ン 塗 布 す
る 方 法 も 存 在 す る （ 例 え ば 、 特 許 文 献 ２ を 参 照 ） 。 こ の 垂 直 配 向 で は 、 配 向 処 理 は な さ れ
な い 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 し か し 、 以 上 の よ う な 配 向 方 法 は 全 て 、 配 向 膜 ２ ０ ０ を カ ラ ー フ ィ ル タ 基 板 １ ３ ２ 及 び
／ 又 は ア レ イ 基 板 １ ３ ０ 上 に 形 成 す る 工 程 が 必 要 で あ る 。 従 っ て 、 配 向 膜 ２ ０ ０ を カ ラ ー
フ ィ ル タ 基 板 １ ３ ２ 及 び ア レ イ 基 板 １ ３ ０ 上 に 形 成 す る Ｔ Ｎ 方 式 で は ２ 工 程 、 配 向 膜 ２ ０
０ を カ ラ ー フ ィ ル タ 基 板 又 は ア レ イ 基 板 １ ３ ０ 上 に 形 成 す る Ｉ Ｐ Ｓ 型 で も １ 工 程 の 成 膜 工
程 が 必 要 と な り 、 コ ス ト 、 タ ク ト タ イ ム 等 の 面 で 不 利 で あ る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 ま た 、 配 向 膜 ２ ０ ０ と 液 晶 層 １ ３ ４ の 界 面 及 び 配 向 膜 ２ ０ ０ の 下 層 間 に は 、 液 晶 分 子 が
駆 動 に よ り 配 向 を 変 え る 際 に 電 荷 が 溜 ま る 分 極 現 象 が 起 こ り 、 こ れ が 液 晶 表 示 パ ネ ル の 残
像 や 焼 付 き を 引 き 起 こ す 原 因 と 考 え ら れ て い る 。 従 っ て カ ラ ー フ ィ ル タ 基 板 １ ３ ２ 及 び ア

10

20

30

40

50

(4) JP 2006-30920 A 2006.2.2



レ イ 基 板 １ ３ ０ に 積 層 す る 膜 は 、 で き る 限 り 少 な く す る こ と が 望 ま し い 。
【 ０ ０ １ ９ 】
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 平 ２ ０ ０ ２ － ８ ５ ６ ２ ０ 号 公 報
【 特 許 文 献 ２ 】 特 開 平 ２ ０ ０ ２ － ４ ０ ４ ３ ３ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 そ こ で 本 発 明 は 、 生 産 性 が 高 く 高 表 示 品 位 の 液 晶 表 示 パ ネ ル を 提 供 す る こ と を 目 的 と す
る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ２ １ 】
　 本 発 明 の 液 晶 表 示 パ ネ ル は 、 絶 縁 基 板 上 に シ ー ル ド 絶 縁 膜 を 積 層 し た ア レ イ 基 板 と 、 前
記 ア レ イ 基 板 と 対 向 し て 、 該 ア レ イ 基 板 側 に オ ー バ ー コ ー ト を 積 層 し た カ ラ ー フ ィ ル タ 基
板 と 、 前 記 ア レ イ 基 板 と 前 記 カ ラ ー フ ィ ル タ 基 板 間 に 封 入 さ れ た 液 晶 層 と 、 を 有 し 、 前 記
液 晶 層 が 前 記 シ ー ル ド 絶 縁 膜 に 直 接 接 面 す る こ と を 特 徴 と す る 。 従 来 の よ う に シ ー ル ド 絶
縁 膜 上 に 配 向 膜 を 形 成 し な い た め 、 前 記 液 晶 層 が 前 記 シ ー ル ド 絶 縁 膜 に 直 接 接 面 す る こ と
と な る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 本 発 明 の 液 晶 表 示 パ ネ ル は 、 前 記 液 晶 層 は 前 記 オ ー バ ー コ ー ト に 直 接 接 面 す る こ と を 特
徴 と す る 。 本 発 明 の 液 晶 表 示 パ ネ ル は 従 来 の よ う に オ ー バ ー コ ー ト 上 に 配 向 膜 を 形 成 し な
い た め 、 前 記 液 晶 層 が 前 記 オ ー バ ー コ ー ト に 直 接 接 面 す る こ と と な る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 本 発 明 の 液 晶 表 示 パ ネ ル は 、 前 記 シ ー ル ド 絶 縁 膜 は 、 ア ク リ ル 系 ま た は エ ポ キ シ 系 の 樹
脂 で 形 成 さ れ る 。 ま た 、 前 記 オ ー バ ー コ ー ト は 、 ア ク リ ル 系 ま た は エ ポ キ シ 系 の 樹 脂 で 形
成 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 本 発 明 の 液 晶 表 示 パ ネ ル は 、 前 記 ア ク リ ル 系 ま た は エ ポ キ シ 系 の 樹 脂 で 形 成 さ れ る 前 記
シ ー ル ド 絶 縁 膜 は 、 シ ー ト 抵 抗 が １ ０ １ ２ Ω ／ □ 以 上 １ ０ １ ７ Ω ／ □ 以 下 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 本 発 明 の 液 晶 表 示 パ ネ ル は 、 前 記 ア ク リ ル 系 ま た は エ ポ キ シ 系 の 樹 脂 で 形 成 さ れ る 前 記
オ ー バ ー コ ー ト は 、 シ ー ト 抵 抗 が １ ０ １ ２ Ω ／ □ 以 上 １ ０ １ ７ Ω ／ □ 以 下 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 本 発 明 の 液 晶 表 示 パ ネ ル は 、 前 記 液 晶 表 示 パ ネ ル は 、 前 記 シ ー ル ド 絶 縁 膜 上 に 櫛 歯 型 電
極 が 形 成 さ れ た Ｉ Ｐ Ｓ （ In－ Plane　 Switching） 液 晶 表 示 パ ネ ル で あ る 、
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 本 発 明 の 液 晶 表 示 パ ネ ル は 、 櫛 歯 型 電 極 は 、 Ｉ Ｔ Ｏ （ Indium　 Tin　 Oxide） で 形 成 さ れ
て い る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 本 発 明 の 液 晶 表 示 パ ネ ル は 、 Ｉ Ｔ Ｏ で 形 成 さ れ た 櫛 歯 型 電 極 の 上 に Ｄ Ｌ Ｃ （ Diamond－ L
ike　 Carbon） 膜 が 成 膜 さ れ て も よ い 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 本 発 明 の 液 晶 表 示 パ ネ ル は 、 櫛 歯 型 電 極 は 、 有 色 メ タ ル で 形 成 さ れ て 得 る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 本 発 明 の イ オ ン ビ ー ム に よ る 液 晶 表 示 パ ネ ル の 配 向 処 理 方 法 は 、 ア レ イ 基 板 と カ ラ ー フ
ィ ル タ 基 板 間 に 液 晶 層 を 有 し 、 前 記 ア レ イ 基 板 上 に シ ー ル ド 絶 縁 膜 を 積 層 し 、 前 記 カ ラ ー
フ ィ ル タ 基 板 上 に オ ー バ ー コ ー ト を 積 層 し た 液 晶 表 示 パ ネ ル に お い て 、 前 記 ア レ イ 基 板 上
に 積 層 さ れ た シ ー ル ド 絶 縁 膜 を イ オ ン ビ ー ム に よ り 配 向 処 理 す る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 本 発 明 の イ オ ン ビ ー ム に よ る 液 晶 表 示 パ ネ ル の 配 向 処 理 方 法 は 、 前 記 カ ラ ー フ ィ ル タ 基
板 上 に 積 層 さ れ た オ ー バ ー コ ー ト を イ オ ン ビ ー ム に よ り 配 向 処 理 す る 。
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【 ０ ０ ３ ２ 】
　 本 発 明 の イ オ ン ビ ー ム に よ る 液 晶 表 示 パ ネ ル の 配 向 処 理 方 法 は 、 前 記 シ ー ル ド 絶 縁 膜 及
び ／ 又 は 前 記 オ ー バ ー コ ー ト を 、 ア ク リ ル 系 ま た は エ ポ キ シ 系 の 樹 脂 で 形 成 す る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 本 発 明 の イ オ ン ビ ー ム に よ る 液 晶 表 示 パ ネ ル の 配 向 処 理 方 法 は 、 前 記 液 晶 表 示 パ ネ ル は
、 前 記 シ ー ル ド 絶 縁 膜 上 に 櫛 歯 型 電 極 を 形 成 す る Ｉ Ｐ Ｓ （ In－ Plane　 Switching） 液 晶 表
示 パ ネ ル で あ る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 本 発 明 の イ オ ン ビ ー ム に よ る 液 晶 表 示 パ ネ ル の 配 向 処 理 方 法 は 、 櫛 歯 型 電 極 は 、 Ｉ Ｔ Ｏ
（ Indium　 Tin　 Oxide） で 形 成 す る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 本 発 明 の イ オ ン ビ ー ム に よ る 液 晶 表 示 パ ネ ル の 配 向 処 理 方 法 は 、 Ｉ Ｔ Ｏ で 形 成 さ れ た 櫛
歯 型 電 極 の 上 に Ｄ Ｌ Ｃ （ Diamond－ Like　 Carbon） 膜 を 成 膜 す る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 本 発 明 の イ オ ン ビ ー ム に よ る 液 晶 表 示 パ ネ ル の 配 向 処 理 方 法 は 、 カ ラ ー フ ィ ル タ 基 板 、
ア レ イ 基 板 に 他 の 用 途 で 積 層 さ れ た 膜 を 配 向 膜 と し て 代 用 す る 。 従 っ て 、 従 来 の 配 向 膜 成
膜 工 程 を 省 い て 生 産 性 の 高 い 液 晶 表 示 パ ネ ル を 提 供 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 ま た 、 カ ラ ー フ ィ ル タ 基 板 、 ア レ イ 基 板 上 に 配 向 膜 を 成 膜 し な い の で 、 液 晶 表 示 セ ル の
光 透 過 率 を 向 上 さ せ る こ と が で き る 。 ま た 本 発 明 は イ オ ン ビ ー ム に よ り 配 向 処 理 を 行 な い
ラ ビ ン グ 処 理 を し な い の で 、 特 に IPS液 晶 表 示 パ ネ ル で 問 題 と な っ て い た 櫛 歯 電 極 切 れ を
防 止 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 更 に 本 発 明 の イ オ ン ビ ー ム に よ る 液 晶 表 示 パ ネ ル の 配 向 処 理 方 法 は 、 従 来 の 配 向 膜 を 削
除 す る の で 、 液 晶 表 示 パ ネ ル の 残 像 、 焼 付 き を 改 善 す る こ と が で き る 。 即 ち 、 配 向 膜 を 省
略 す る た め 、 従 来 多 層 積 層 さ れ て い た 誘 電 体 が 減 り 、 オ ー バ ー コ ー ト や シ ー ル ド 絶 縁 膜 の
抵 抗 率 を 調 節 す る こ と に よ り 残 像 焼 付 き を 改 善 す る こ と が で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 本 発 明 の 液 晶 表 示 パ ネ ル は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 ガ ラ ス な ど の 絶 縁 基 板 １ ２ 上 に シ ー ル
ド 絶 縁 膜 １ ４ を 積 層 し た ア レ イ 基 板 ３ ０ と 、 ア レ イ 基 板 ３ ０ と 対 向 し て 、 ア レ イ 基 板 ３ ０
側 に オ ー バ ー コ ー ト １ ８ を 積 層 し た カ ラ ー フ ィ ル タ 基 板 ３ ２ と 、 ア レ イ 基 板 ３ ０ と カ ラ ー
フ ィ ル タ 基 板 ３ ２ に 挟 ま れ て 、 シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ と オ ー バ ー コ ー ト １ ８ に 接 面 す る 液 晶
層 ３ ４ と 、 を 有 す る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 本 発 明 の 液 晶 表 示 パ ネ ル １ ０ が ア ク テ ィ ブ マ ト リ ク ス 型 で あ れ ば 、 図 ３ の よ う に ア レ イ
基 板 ３ ０ の 絶 縁 基 板 １ ２ 上 に は Ｔ Ｆ Ｔ や 配 線 等 の 回 路 が 形 成 さ れ 、 こ れ ら の 回 線 等 を 覆 っ
て シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ が 積 層 さ れ て い る 。 ま た 、 図 ３ に 図 示 し な い が 、 液 晶 表 示 パ ネ ル １
０ が Ｉ Ｐ Ｓ 方 式 で あ れ ば 、 シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ 上 に 図 １ ４ の よ う に 共 通 電 極 ４ ２ と 画 素 電
極 ４ ４ が 櫛 歯 上 に 伸 び る 櫛 歯 電 極 が 形 成 さ れ て い る 。 シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ は 、 例 え ば Ｉ Ｐ
Ｓ 液 晶 表 示 パ ネ ル ４ ０ に お い て 、 回 路 を 立 体 的 に し て 開 口 率 を 向 上 さ せ る た め に 積 層 さ れ
る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ は 、 ア ク リ ル 系 も し く は エ ポ キ シ 系 樹 脂 で 形 成 さ れ 、 膜 厚 は 例 え ば
１ ０ ０ ０ ０ ～ ５ ０ ０ ０ ０ Å 程 度 で あ る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 ま た 、 本 発 明 の 液 晶 表 示 パ ネ ル １ ０ が フ ル カ ラ ー 液 晶 表 示 パ ネ ル で あ れ ば 、 図 ２ の よ う
に カ ラ ー フ ィ ル タ 基 板 ３ ２ の 絶 縁 基 板 １ ２ 上 に は ブ ラ ッ ク マ ト リ ク ス ２ ２ の 他 、 Ｒ Ｇ Ｂ の
カ ラ ー レ ジ ス ト ２ ０ が 積 層 さ れ て も よ い 。 こ の カ ラ ー レ ジ ス ト ２ ０ を 保 護 し 、 又 、 カ ラ ー
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レ ジ ス ト ２ ０ か ら 不 純 物 イ オ ン が 液 晶 層 ３ ４ に 流 れ 込 む の を 防 止 す る す る た め に 、 カ ラ ー
レ ジ ス ト ２ ０ 上 に オ ー バ ー コ ー ト １ ８ が 積 層 さ れ る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 オ ー バ ー コ ー ト １ ８ は 従 来 の よ う に 光 硬 化 型 や 熱 効 果 型 の ア ク リ ル 系 も し く は エ ポ キ シ
系 樹 脂 で 形 成 さ れ る 。 ま た 、 オ ー バ ー コ ー ト の 膜 厚 は 通 常 ５ ０ ０ ０ ～ １ ０ ０ ０ ０ Å で あ る
。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 ア レ イ 基 板 ３ ０ と カ ラ ー フ ィ ル タ 基 板 ３ ２ は 対 向 し 、 例 え ば カ ラ ー フ ィ ル タ 基 板 ３ ２ に
立 設 さ れ た ポ ス ト １ ６ で ア レ イ 基 板 ３ ０ が 支 持 さ れ る 。 ア レ イ 基 板 ３ ０ と カ ラ ー フ ィ ル タ
基 板 ３ ２ 間 に は 液 晶 層 ３ ４ が 注 入 等 の 手 法 で 封 入 さ れ て い る 。 本 発 明 の 液 晶 表 示 パ ネ ル に
お い て 、 ア レ イ 基 板 ３ ０ の 液 晶 層 ３ ４ 側 の 表 面 で あ る シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ と 、 カ ラ ー フ ィ
ル タ 基 板 ３ ２ の 液 晶 層 ３ ４ 側 の 表 面 で あ る オ ー バ ー コ ー ト １ ８ は 、 共 に 液 晶 層 ３ ４ に 接 面
し て い る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 上 述 の よ う に 、 液 晶 表 示 パ ネ ル １ ０ で 表 示 を 行 な う に は 、 液 晶 分 子 を 配 向 さ せ る 必 要 が
あ る 。 本 発 明 の 液 晶 表 示 パ ネ ル は 、 図 １ に 示 す 液 晶 表 示 パ ネ ル １ ０ を 組 み 立 て る 前 の 、 ア
レ イ 基 板 ３ ０ と カ ラ ー フ ィ ル タ 基 板 ３ ２ の 各 層 の 積 層 が 終 わ っ た 時 点 で イ オ ン ビ ー ム 照 射
に よ る 配 向 処 理 を 行 な う 。 イ オ ン ビ ー ム 照 射 に よ る 配 向 処 理 は 、 図 ７ の よ う な 上 述 の 公 知
の 方 法 で 行 な っ て よ い 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 次 に 、 シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ 及 び オ ー バ ー コ ー ト １ ８ の シ ー ト 抵 抗 に つ い て 説 明 す る 。 こ
こ で シ ー ト 抵 抗 は 、 各 層 の 抵 抗 率 ρ ＝ １ ／ σ を 各 層 の 膜 厚 ｄ で 割 っ た 量 で あ り 、 シ ー ト 抵
抗 （ Ω ／ □ ） ＝ 抵 抗 率 ρ （ Ω ｃ ｍ ） ／ 膜 厚 ｄ （ ｃ ｍ ） と 表 さ れ る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 上 述 の よ う に 、 ア レ イ 基 板 ３ ０ や カ ラ ー フ ィ ル タ 基 板 ３ ２ と 液 晶 層 ３ ４ 間 の 界 面 あ る い
は 各 基 板 に 積 層 さ れ る 各 層 間 に は 、 液 晶 分 子 が 駆 動 に よ り 配 向 を 変 え る 際 に 電 荷 が 溜 ま る
分 極 現 象 が 起 こ り 、 こ れ が 液 晶 表 示 パ ネ ル １ ０ の 残 像 や 焼 付 き を 引 き 起 こ す 原 因 と 考 え ら
れ て い る 。 以 下 簡 単 の た め 液 晶 層 ３ ４ と シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ の 界 面 に つ い て 考 察 し 、 液 晶
層 ３ ４ の 導 電 率 を σ １ 、 誘 電 率 を ε １ と 、 シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ の 導 電 率 を σ ２ 、 誘 電 率 を
ε ２ と し て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 液 晶 層 ３ ４ と シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ の 界 面 に 電 荷 が 溜 ま り 、 そ れ が 残 像 、 焼 付 き の 原 因 と
な る 場 合 、 絶 縁 膜 で は あ る が シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ の 抵 抗 を で き る だ け 下 げ て や れ ば よ い と
考 え ら れ る 。 両 者 の 界 面 に 溜 ま っ た 電 荷 が シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ を 通 し て 拡 散 し や す く な る
か ら で あ る 。 こ こ で 、 液 晶 層 ３ ４ と シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ の 界 面 に 電 荷 が 溜 ま ら な い 条 件 は
σ １ ・ ε ２ ＝ σ ２ ・ ε １ の 関 係 式 が 成 立 す る 場 合 で あ る こ と が 知 ら れ て い る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 そ こ で 、 オ ー バ ー コ ー ト １ ８ 、 シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ は 上 記 の よ う に ポ リ マ ー で あ る の で
、 上 記 ポ リ マ ー の 材 料 に 低 抵 抗 の 材 料 を 混 ぜ て シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ 等 の 全 抵 抗 を 下 げ る こ
と が 考 え ら れ る 。 こ の 際 上 記 関 係 式 に で き る 限 り 近 づ く よ う に シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ の 上 記
低 抵 抗 の 材 料 の 混 合 量 を 調 整 す る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 上 記 関 係 式 σ １ ・ ε ２ ＝ σ ２ ・ ε １ は 、 電 気 抵 抗 Rに 関 わ る 導 電 率 σ と 、 静 電 容 量 Cに 関
わ る ε と を 含 む た め 、 抵 抗 だ け で な く シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ の 容 量 も 考 慮 し て 混 合 材 料 を 混
合 す る こ と が 望 ま し い 。 し か し 上 述 の 低 抵 抗 の 材 料 の 混 合 に よ り 、 液 晶 層 ３ ４ と シ ー ル ド
絶 縁 膜 １ ４ の 界 面 の 電 荷 は 拡 散 し や す く な り 、 液 晶 表 示 パ ネ ル １ ０ の 残 像 、 焼 付 き を 改 善
す る こ と が で き る と 考 え ら れ る 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 以 上 の 考 察 か ら 、 上 記 関 係 式 σ １ ・ ε ２ ＝ σ ２ ・ ε １ を 考 慮 し て 、 オ ー バ ー コ ー ト １ ８
及 び シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ の シ ー ト 抵 抗 は 、 １ ０ １ ２ Ω ／ □ 以 上 １ ０ １ ７ Ω ／ □ 以 下 が 好 適
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で あ る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 以 上 の よ う な 構 成 の 液 晶 表 示 パ ネ ル １ ０ と 図 １ ５ に 示 す 従 来 の 液 晶 表 示 パ ネ ル １ １ ０ の
相 異 点 は 、 ア レ イ 基 板 １ ３ ０ 及 び カ ラ ー フ ィ ル タ 基 板 １ ３ ２ か ら 配 向 膜 ２ ０ ０ を 削 除 し た
こ と の み で あ る 。 従 っ て 液 晶 表 示 パ ネ ル １ ０ は 、 従 来 の 液 晶 表 示 パ ネ ル １ １ ０ の 製 造 工 程
か ら ア レ イ 基 板 １ ３ ０ 及 び カ ラ ー フ ィ ル タ 基 板 １ ３ ２ に 配 向 膜 ２ ０ ０ を 成 膜 も し く は 塗 布
す る 工 程 を 省 略 す る 事 に よ り 容 易 に 製 造 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 次 に 、 配 向 膜 ２ ０ ０ を 持 た な い 液 晶 表 示 パ ネ ル １ ０ の 液 晶 層 ３ ４ の 配 向 方 法 を 示 す た め
に 、 本 発 明 の イ オ ン ビ ー ム に よ る 液 晶 表 示 パ ネ ル の 配 向 処 理 方 法 に つ い て 実 施 形 態 を 説 明
す る 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 本 発 明 の イ オ ン ビ ー ム に よ る 液 晶 表 示 パ ネ ル の 配 向 処 理 方 法 の 第 １ の 実 施 形 態 は 、 図 １
に お い て ア レ イ 基 板 ３ ０ と カ ラ ー フ ィ ル タ 基 板 ３ ２ 間 に 液 晶 層 ３ ４ を 有 し 、 カ ラ ー フ ィ ル
タ 基 板 ３ ２ 上 に オ ー バ ー コ ー ト １ ８ を 積 層 し た 液 晶 表 示 パ ネ ル １ ０ に お い て 、 オ ー バ ー コ
ー ト １ ８ を 直 接 イ オ ン ビ ー ム に よ り 配 向 処 理 す る 。 オ ー バ ー コ ー ト １ ８ は 従 来 の よ う に 光
硬 化 型 や 熱 効 果 型 の ア ク リ ル 系 も し く は エ ポ キ シ 系 樹 脂 で 形 成 さ れ る 。 ま た 、 オ ー バ ー コ
ー ト １ ８ の 膜 厚 は 通 常 ５ ０ ０ ０ ～ １ ０ ０ ０ ０ Å で あ る 。 本 来 オ ー バ ー コ ー ト １ ８ は カ ラ ー
レ ジ ス ト ２ ０ を 保 護 す る た め に カ ラ ー レ ジ ス ト ２ ０ 上 に 積 層 さ れ 、 カ ラ ー レ ジ ス ト ２ ０ か
ら 不 純 物 イ オ ン が 液 晶 層 ３ ４ に 流 れ 込 む の を 防 止 す る 。 し か し 本 発 明 に お い て は 、 カ ラ ー
フ ィ ル タ 基 板 ３ ２ 上 に 従 来 の 配 向 膜 を 成 膜 せ ず 、 オ ー バ ー コ ー ト １ ８ で 配 向 膜 を 代 用 す る
。
【 ０ ０ ５ ５ 】
　 ま た 、 本 発 明 の 第 ２ の 実 施 形 態 は 、 図 ３ の よ う に ア レ イ 基 板 ３ ０ 上 に 形 成 さ れ た シ ー ル
ド 絶 縁 膜 １ ４ を 直 接 イ オ ン ビ ー ム ５ ０ に よ り 配 向 す る 。 シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ 上 に は 、 Ｉ Ｔ
Ｏ に よ り 透 明 櫛 歯 電 極 が 形 成 さ れ て い て も よ い 。 ア レ イ 基 板 １ ４ が 完 成 し た 後 、 イ オ ン ビ
ー ム ５ ０ を 照 射 し て 配 向 処 理 を 行 な う 。 シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ も ま た 、 ア ク リ ル 系 も し く は
エ ポ キ シ 系 樹 脂 で 形 成 さ れ 、 膜 厚 は 例 え ば １ ０ ０ ０ ０ ～ ５ ０ ０ ０ ０ Å 程 度 で あ る 。 シ ー ル
ド 絶 縁 膜 １ ４ は 、 例 え ば Ｉ Ｐ Ｓ 液 晶 表 示 パ ネ ル １ ０ に お い て 、 配 線 を 立 体 的 に し て 開 口 率
を 向 上 さ せ る た め に 積 層 さ れ る 。 し か し 本 発 明 に お い て は 、 ア レ イ 基 板 １ ４ 上 に 配 向 膜 を
成 膜 せ ず 、 シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ で 配 向 膜 を 代 用 す る 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
　 本 発 明 の よ う に カ ラ ー フ ィ ル タ 基 板 ３ ２ 、 ア レ イ 基 板 ３ ０ に 他 の 用 途 で 積 層 さ れ た シ ー
ル ド 絶 縁 膜 １ ４ な ど の 膜 を 配 向 膜 と し て 代 用 す れ ば 、 従 来 の 配 向 膜 成 膜 工 程 を 省 い て 生 産
性 の 高 い 液 晶 表 示 パ ネ ル を 提 供 す る こ と が で き る 。 上 記 の よ う に オ ー バ ー コ ー ト １ ８ 、 シ
ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ を 配 向 膜 と し て 代 用 す る に は 、 本 発 明 に 係 る イ オ ン ビ ー ム ５ ０ に よ る 配
向 処 理 が 最 適 で あ る 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
　 配 向 処 理 に ラ ビ ン グ 法 を 用 い る と 、 ア ク リ ル 系 、 エ ポ キ シ 系 樹 脂 は ポ リ イ ミ ド よ り 柔 ら
か い た め 、 ラ ビ ン グ に よ る 傷 、 筋 が 非 常 に 大 き く な る 。 そ の た め 液 晶 表 示 パ ネ ル １ ０ の 表
示 品 位 を 下 げ て し ま う 。 ま た 、 ア ク リ ル 系 、 エ ポ キ シ 系 樹 脂 に は ポ リ イ ミ ド の よ う な 主 鎖
の 延 伸 性 、 側 鎖 の 効 果 が 少 な い た め 、 ラ ビ ン グ に よ る 液 晶 配 向 力 が 弱 い 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
　 特 に IPS液 晶 表 示 パ ネ ル の 場 合 に は 、 従 来 ITO電 極 よ り も 厚 い ポ リ イ ミ ド が ITO電 極 上 に
成 膜 さ れ て い る に も か か わ ら ず 、 図 ６ の よ う に ラ ビ ン グ の 毛 が シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ か ら IT
O電 極 を 剥 離 す る と い う 問 題 が あ る 。 こ の 場 合 で も 、 少 な く と も ポ リ イ ミ ド は 保 護 膜 と し
て の 機 能 を 果 た し て お り 、 ポ リ イ ミ ド 等 の 配 向 膜 が な い 場 合 に は ITO電 極 の 剥 離 が 生 じ る
可 能 性 が 高 い と 考 え ら れ る 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
　 ま た 、 光 配 向 技 術 で は 、 オ ー バ ー コ ー ト １ ８ 及 び シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ は 光 反 応 性 膜 で な
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い た め 、 偏 光 紫 外 線 照 射 に よ っ て こ れ ら を 配 向 す る 事 は で き な い 。
【 ０ ０ ６ ０ 】
　 以 上 の 理 由 か ら 、 ポ リ マ ー か ら 形 成 さ れ る オ ー バ ー コ ー ト １ ８ 、 シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ を
配 向 膜 と し て 代 用 す る に は 、 イ オ ン ビ ー ム ５ ０ に よ る 配 向 処 理 が 最 適 と 考 え ら れ る 。 実 際
に 、 実 施 例 １ に お い て 後 述 す る よ う に 、 ア ク リ ル 系 、 エ ポ キ シ 系 樹 脂 か ら な る オ ー バ ー コ
ー ト １ ８ を イ オ ン ビ ー ム 配 向 法 に よ り 配 向 処 理 し た 場 合 で も 、 液 晶 分 子 は 十 分 に 配 向 す る
こ と が わ か っ た 。
【 ０ ０ ６ １ 】
　 本 発 明 の イ オ ン ビ ー ム に よ る 液 晶 表 示 パ ネ ル の 配 向 処 理 方 法 の 第 ３ の 実 施 形 態 は 、 上 記
第 ２ の 実 施 形 態 と 同 様 に 、 ア レ イ 基 板 ３ ０ 上 に 形 成 さ れ た シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ を 図 ４ の よ
う に 直 接 イ オ ン ビ ー ム ５ ０ に よ り 配 向 す る 。 但 し 、 シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ 上 の 櫛 歯 電 極 を Ｍ
ｏ Ｗ 等 の 有 色 メ タ ル で 形 成 す る 。 上 記 第 ２ の 実 施 形 態 の よ う に 櫛 歯 電 極 を Ｉ Ｔ Ｏ 透 明 電 極
と す る と 、 Ｉ Ｔ Ｏ 透 明 電 極 部 に イ オ ン ビ ー ム 照 射 し て も 液 晶 分 子 は 配 向 し に く い 。 そ の た
め Ｉ Ｔ Ｏ 透 明 電 極 上 に 無 配 向 部 分 が で き 、 コ ン ト ラ ス ト 劣 化 の 原 因 と な る 。 そ こ で 、 本 第
３ の 実 施 形 態 に お い て は 、 櫛 歯 電 極 を Ｍ ｏ Ｗ 等 の 有 色 メ タ ル で 形 成 し 、 上 記 無 配 向 部 分 の
発 生 に よ る コ ン ト ラ ス ト 劣 化 を 回 避 す る 。
【 ０ ０ ６ ２ 】
　 即 ち 、 櫛 歯 電 極 上 に 無 配 向 部 分 が で き て も 櫛 歯 電 極 が 有 色 で あ れ ば バ ッ ク ラ イ ト の 光 を
遮 る こ と が で き る 。 バ ッ ク ラ イ ト の 光 が 遮 ら れ れ ば 、 櫛 歯 電 極 上 の 配 向 の 乱 れ を 結 果 的 に
隠 す こ と が で き る 。
【 ０ ０ ６ ３ 】
　 本 実 施 形 態 の シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ も ま た 、 ア ク リ ル 系 も し く は エ ポ キ シ 系 樹 脂 で 形 成 さ
れ る の で 、 上 記 実 施 形 態 の オ ー バ ー コ ー ト １ ８ 等 と 同 様 の 配 向 特 性 が 得 ら れ る 。 膜 厚 は 例
え ば １ ０ ０ ０ ０ ～ ５ ０ ０ ０ ０ Å 程 度 で あ る 。
【 ０ ０ ６ ４ 】
　 シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ は 、 例 え ば Ｉ Ｐ Ｓ 液 晶 表 示 パ ネ ル に お い て 、 配 線 を 立 体 的 に し て 開
口 率 を 向 上 さ せ る た め に 積 層 さ れ る 。 本 実 施 形 態 に お い て も 、 ア レ イ 基 板 １ ４ 上 に は 配 向
膜 を 成 膜 せ ず 、 シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ で 配 向 膜 を 代 用 す る 。 図 ４ の よ う に シ ー ル ド 絶 縁 膜 １
４ を イ オ ン ビ ー ム 照 射 し 、 配 向 処 理 を 施 す 。
【 ０ ０ ６ ５ 】
　 本 発 明 の イ オ ン ビ ー ム に よ る 液 晶 表 示 パ ネ ル の 配 向 処 理 方 法 の 第 ４ の 実 施 形 態 は 、 上 記
第 ２ 及 び 第 ３ の 実 施 形 態 と 同 様 に 、 ア レ イ 基 板 ３ ０ 上 に 形 成 さ れ た シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ を
直 接 イ オ ン ビ ー ム ５ ０ に よ り 配 向 す る 。 し か し 、 本 実 施 形 態 の シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ 上 の 櫛
歯 電 極 は 、 ITO透 明 電 極 の 上 に DLC膜 を 形 成 す る 点 で 第 ２ 及 び 第 ３ の 実 施 形 態 と 異 な る 。
【 ０ ０ ６ ６ 】
　 第 ２ 及 び 第 ３ の 実 施 形 態 で は 、 櫛 歯 電 極 は そ れ ぞ れ ITO透 明 電 極 及 び Ｍ ｏ Ｗ 等 の 有 色 メ
タ ル で あ っ た 。 そ の た め 上 記 の よ う に 、 櫛 歯 電 極 部 に イ オ ン ビ ー ム 照 射 し て も 液 晶 分 子 は
配 向 せ ず 、 櫛 歯 電 極 上 に 無 配 向 部 分 が 生 じ た 。 そ こ で 本 実 施 形 態 で は 、 櫛 歯 電 極 上 で も 液
晶 分 子 が 配 向 し 得 る よ う に 、 シ ー ル ド 絶 縁 膜 上 の 櫛 歯 電 極 を ITO透 明 電 極 の 上 に DLC膜 を 形
成 す る 構 成 と す る 。
【 ０ ０ ６ ７ 】
　 本 第 ４ の 実 施 形 態 の シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ も ま た 、 ア ク リ ル 系 も し く は エ ポ キ シ 系 樹 脂 で
形 成 さ れ る の で 、 上 記 実 施 形 態 の オ ー バ ー コ ー ト １ ８ 、 シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ と 同 様 の 配 向
特 性 が 得 ら れ る 。 膜 厚 は 例 え ば １ ０ ０ ０ ０ ～ ５ ０ ０ ０ ０ Å 程 度 で あ る 。
【 ０ ０ ６ ８ 】
　 シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ は 、 例 え ば Ｉ Ｐ Ｓ 液 晶 表 示 パ ネ ル に お い て 、 配 線 を 立 体 的 に し て 開
口 率 を 向 上 さ せ る た め に 積 層 さ れ る 。 本 実 施 例 に お い て も 、 ア レ イ 基 板 １ ４ 上 に は 配 向 膜
を 成 膜 せ ず 、 シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ を イ オ ン ビ ー ム ５ ０ で 照 射 し て 配 向 処 理 を す る 。 ま た 、
シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ 上 に 形 成 さ れ た 櫛 歯 電 極 の 表 面 は DLCで あ る の で 、 シ ー ル ド 絶 縁 膜 １
４ と 同 時 に イ オ ン ビ ー ム ５ ０ の 照 射 に よ る 配 向 処 理 が 可 能 で あ る 。
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【 ０ ０ ６ ９ 】
　 本 第 ４ の 実 施 形 態 の 櫛 歯 電 極 の 製 造 方 法 例 を 、 図 ５ （ ａ ） ～ （ ｆ ） を 用 い て 以 下 に 説 明
す る 。
【 ０ ０ ７ ０ 】
（ １ ） 図 示 し な い ガ ラ ス 基 板 上 に TFT（ Thin－ Film－ Transistor） を 形 成 し 、 シ ー ル ド 絶
縁 膜 を ス ピ ン コ ー タ ー 法 や ス キ ャ ン 法 に よ り 形 成 す る 。 次 い で 図 ５ （ ａ ） の よ う に 、 例 え
ば ａ － Ｉ Ｔ Ｏ （ amorphous－ Indium　 Tin　 Oxide） ２ ６ を シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ 上 に ス パ ッ
タ リ ン グ 法 等 で 形 成 す る 。
【 ０ ０ ７ １ 】
（ ２ ） 図 ５ （ ｂ ） の よ う に 、 Ｄ Ｌ Ｃ ２ ８ を ス パ ッ タ リ ン グ 法 ま た は Ｃ Ｖ Ｄ (Chemical Vapo
r Deposition)法 で 成 膜 す る 。 こ の ａ － Ｉ Ｔ Ｏ の 成 膜 ２ ６ は 、 ａ － Ｉ Ｔ Ｏ ２ ６ が 結 晶 化 し
な い 温 度 、 例 え ば １ ４ ０ ℃ 以 下 で 成 膜 す る 。 Ｄ Ｌ Ｃ ２ ８ の 膜 厚 は １ ０ ０ ０ Å 以 下 と す る 。
【 ０ ０ ７ ２ 】
（ ３ ） 図 ５ （ ｃ ） の よ う に 、 フ ォ ト リ ソ グ ラ フ ィ 法 を 用 い て 、 例 え ば ポ ジ 型 レ ジ ス ト で Ｄ
Ｌ Ｃ ２ ８ 上 に 櫛 歯 電 極 の パ タ ー ニ ン グ を 行 な う 。 ポ ジ 型 の フ ォ ト レ ジ ス ト ２ ９ は １ ． ６ μ
ｍ 以 下 と す る 。
【 ０ ０ ７ ３ 】
（ ４ ） 酸 素 プ ラ ズ マ 、 フ ッ 素 入 り 酸 素 プ ラ ズ マ 等 で 図 ５ （ ｄ ） の よ う に Ｄ Ｌ Ｃ ２ ８ を ド ラ
イ ア ッ シ ン グ す る 。 上 記 フ ォ ト レ ジ ス ト ２ ９ が １ ． ６ μ ｍ 、 Ｄ Ｌ Ｃ が ０ ． １ μ ｍ 以 下 で あ
る た め 、 フ ォ ト レ ジ ス ト ２ ９ と そ の 下 の Ｄ Ｌ Ｃ ２ ８ を 残 す こ と が で き る 。
【 ０ ０ ７ ４ 】
（ ５ ） 図 ５ （ ｅ ） の 状 態 か ら ａ － Ｉ Ｔ Ｏ ２ ６ を ウ エ ッ ト エ ッ チ ン グ す る 。 シ ュ ウ 酸 系 の エ
ッ チ ャ ン ト で あ れ ば 、 Ｄ Ｌ Ｃ ２ ８ や フ ォ ト レ ジ ス ト ２ ９ に は ダ メ ー ジ を 与 え ず ａ － Ｉ Ｔ Ｏ
２ ６ の み エ ッ チ ン グ す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ７ ５ 】
（ ６ ） フ ォ ト レ ジ ス ト ２ ９ を ウ エ ッ ト 剥 離 す る と 、 図 ５ （ ｆ ） の よ う に Ｉ Ｔ Ｏ 電 極 上 は Ｄ
Ｌ Ｃ ２ ８ の み と な り 、 Ｉ Ｔ Ｏ 電 極 以 外 の 表 面 は シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ と な る 。 こ の 図 ５ （ ｆ
） の 状 態 で 、 イ オ ン ビ ー ム 照 射 し て 配 向 処 理 を 行 な う 。
【 ０ ０ ７ ６ 】
　 以 上 の よ う な 工 程 で ア レ イ 基 板 ３ ０ の 表 面 は 図 ５ （ ｆ ） の よ う に Ｄ Ｌ Ｃ ２ ８ と シ ー ル ド
絶 縁 膜 １ ４ の み の 状 態 と な り 、 全 面 が イ オ ン ビ ー ム 照 射 に よ る 配 向 処 理 が 可 能 と な る 。 従
っ て 本 第 ４ の 実 施 形 態 で は 上 記 ３ つ の 実 施 形 態 と 異 な り 、 櫛 歯 電 極 上 で も 液 晶 分 子 は 配 向
可 能 と な り 、 コ ン ト ラ ス ト 低 下 の 問 題 が 解 消 さ れ る 。
【 ０ ０ ７ ７ 】
　 上 記 ４ つ の 実 施 形 態 に つ い て 本 発 明 に 係 る イ オ ン ビ ー ム ５ ０ に よ る 液 晶 表 示 パ ネ ル １ ０
の 配 向 処 理 方 法 を 説 明 し た 。 上 記 実 施 形 態 で は カ ラ ー フ ィ ル タ 基 板 ３ ２ 、 ア レ イ 基 板 ３ ０
に 他 の 用 途 で 積 層 さ れ た オ ー バ ー コ ー ト １ ８ や シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ を 配 向 膜 と し て 代 用 す
る 。 従 っ て 、 本 発 明 の イ オ ン ビ ー ム に よ る 液 晶 表 示 パ ネ ル の 配 向 処 理 方 法 を 用 い れ ば 従 来
の 配 向 膜 成 膜 工 程 を 省 く こ と が で き 、 生 産 性 の 高 い 液 晶 表 示 パ ネ ル を 提 供 す る こ と が で き
る 。
【 ０ ０ ７ ８ 】
　 ま た 、 カ ラ ー フ ィ ル タ 基 板 １ ８ 、 ア レ イ 基 板 １ ４ 上 に 配 向 膜 を 成 膜 し な い の で 、 液 晶 表
示 セ ル １ ０ の 光 透 過 率 を 向 上 さ せ る こ と が で き る 。 ま た 本 発 明 は イ オ ン ビ ー ム ５ ０ に よ り
配 向 処 理 を 行 な い ラ ビ ン グ 処 理 を し な い の で 、 特 に IPS液 晶 表 示 パ ネ ル で 問 題 と な っ て い
た 櫛 歯 電 極 切 れ を 防 止 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ７ ９ 】
　 更 に 本 発 明 の イ オ ン ビ ー ム に よ る 液 晶 表 示 パ ネ ル の 配 向 処 理 方 法 は 従 来 の 配 向 膜 を 削 除
す る の で 、 液 晶 表 示 パ ネ ル の 残 像 焼 付 き を 改 善 す る こ と が で き る 。 即 ち 、 配 向 膜 を 省 略 す
る た め 、 従 来 多 層 積 層 さ れ て い た 誘 電 体 の 数 を 減 ら す こ と が で き 、 オ ー バ ー コ ー ト １ ８ や
シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ の 抵 抗 率 を 調 節 す る こ と に よ り 残 像 焼 付 き を 改 善 す る こ と が で き る 。
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【 ０ ０ ８ ０ 】
　 以 上 、 本 発 明 の 実 施 形 態 に つ い て 説 明 し た が 、 本 発 明 の イ オ ン ビ ー ム に よ る 液 晶 表 示 パ
ネ ル の 配 向 処 理 方 法 は 上 記 実 施 形 態 及 び 下 記 す る 実 施 例 に 限 定 さ れ る も の で は な い 。 上 記
実 施 形 態 で は 、 液 晶 表 示 パ ネ ル は Ｉ Ｐ Ｓ 液 晶 表 示 パ ネ ル と し て 説 明 し た が 、 Ｔ Ｎ （ Twiste
d Nematic） 方 式 な ど 他 の 種 類 の 液 晶 表 示 パ ネ ル で あ っ て も よ い 。 従 来 、 配 向 膜 を ア レ イ
基 板 １ ４ や カ ラ ー フ ィ ル タ 基 板 １ ８ に 成 膜 し て 液 晶 層 ５ ０ の 配 向 を 行 な っ て き た す べ て の
液 晶 表 示 パ ネ ル が 、 本 発 明 の イ オ ン ビ ー ム に よ る 液 晶 表 示 パ ネ ル の 配 向 処 理 方 法 の 対 象 と
な る 。
【 ０ ０ ８ １ 】
　 ま た 、 上 記 実 施 形 態 で は 、 シ ー ル ド 絶 縁 膜 １ ４ 等 の 配 向 処 理 は イ オ ン ビ ー ム ５ ０ で 行 な
っ た が 、 本 発 明 の 液 晶 表 示 パ ネ ル の 配 向 処 理 方 法 は イ オ ン ビ ー ム ５ ０ の み に 限 定 さ れ な い
。 本 明 細 書 に お い て イ オ ン ビ ー ム ５ ０ に は 、 プ ラ ズ マ ビ ー ム 、 電 子 ビ ー ム 等 の 他 の 種 類 の
ビ ー ム も 含 む も の と す る 。
【 ０ ０ ８ ２ 】
　 そ の 他 、 本 発 明 は 、 そ の 主 旨 を 逸 脱 し な い 範 囲 で 当 業 者 の 知 識 に 基 づ き 種 々 の 改 良 、 修
正 、 変 更 を 加 え た 態 様 で 実 施 で き る も の で あ る 。
【 実 施 例 １ 】
【 ０ ０ ８ ３ 】
　 本 実 施 例 で は 、 ガ ラ ス 基 板 に オ ー バ ー コ ー ト を 成 膜 し た 場 合 と 配 向 膜 を 成 膜 し た 場 合 に
つ い て イ オ ン ビ ー ム に よ る 配 向 を 行 い 、 両 者 の 差 異 を 調 べ た 。 図 １ ２ は 、 配 向 後 の オ ー バ
ー コ ー ト 及 び 配 向 膜 の リ タ デ ー シ ョ ン Δ ｎ ｄ を 示 す グ ラ フ で あ る 。 こ こ で リ タ デ ー シ ョ ン
Δ ｎ ｄ は 表 面 光 学 異 方 性 Δ ｎ と そ れ ぞ れ の 膜 厚 ｄ の 積 で あ る 。 ま た 、 表 面 光 学 異 方 性 Δ ｎ
は 図 ８ に お い て オ ー バ ー コ ー ト ま た は 配 向 膜 の 表 面 に お け る 、 配 向 方 向 に 平 行 な 屈 折 率 と
配 向 方 向 に 垂 直 な 屈 折 率 の 差 で あ り 、 Δ ｎ ＝ ｎ ｐ － ｎ ｖ と 表 さ れ る 。
【 ０ ０ ８ ４ 】
　 図 １ ２ の グ ラ フ よ り 、 ア ク リ ル 系 、 エ ポ キ シ 系 樹 脂 か ら な る オ ー バ ー コ ー ト で も 、 DLC
配 向 膜 程 で は な い も の の 、 表 面 光 学 異 方 性 Δ ｎ が 存 在 し 、 十 分 な 配 向 力 を 持 つ こ と が わ か
っ た 。 ま た 、 こ の 異 方 性 は 照 射 す る イ オ ン ビ ー ム の Ａ ｒ 量 に 依 存 し 、 光 学 異 方 性 Δ ｎ の 絶
対 値 は そ れ ぞ れ の 膜 の 屈 折 率 や 膜 厚 に も 依 存 す る こ と が わ か っ た 。
【 ０ ０ ８ ５ 】
　 次 に エ ポ キ シ 系 樹 脂 よ り 異 方 性 が 強 か っ た ア ク リ ル 系 樹 脂 を オ ー バ ー コ ー ト と し て 配 向
を 行 い 、 ポ リ イ ミ ド と Ｄ Ｌ Ｃ を 配 向 膜 と し た 場 合 と プ レ チ ル ト 角 を 比 較 し た 。 図 １ ３ は 、
液 晶 表 示 パ ネ ル に ア ク リ ル 系 樹 脂 の オ ー バ ー コ ー ト を 用 い 、 更 に 配 向 膜 が あ る 場 合 と な い
場 合 に つ い て そ れ ぞ れ の 液 晶 分 子 の プ レ プ チ ト 角 を 調 べ た グ ラ フ で あ る 。 図 １ ３ に お い て
横 軸 は イ オ ン ビ ー ム の Ａ ｒ 数 を 表 す 。
【 ０ ０ ８ ６ 】
　 図 １ ３ よ り 、 オ ー バ ー コ ー ト を イ オ ン ビ ー ム 配 向 法 に よ り 配 向 し た 場 合 で も プ レ プ チ ト
角 は 発 現 し た 。 ま た 、 ア ク リ ル 系 樹 脂 の オ ー バ ー コ ー ト に よ る 配 向 は 、 ポ リ イ ミ ド 及 び Ｄ
Ｌ Ｃ に よ る 配 向 よ り も プ レ プ チ ト 角 は 小 さ く 、 特 に Ｉ Ｐ Ｓ 液 晶 表 示 パ ネ ル に 適 し て い る こ
と が わ か っ た 。
【 産 業 上 の 利 用 可 能 性 】
【 ０ ０ ８ ７ 】
　 本 発 明 に 係 る イ オ ン ビ ー ム に よ る 液 晶 表 示 パ ネ ル の 配 向 処 理 方 法 は 、 配 向 膜 の 下 の 層 に
シ ー ル ド 絶 縁 膜 を 有 し 、 ラ ビ ン グ や ビ ー ム 照 射 等 に よ り 配 向 処 理 を 行 な う す べ て の 液 晶 表
示 パ ネ ル に 利 用 し 得 る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ８ ８ 】
【 図 １ 】 本 発 明 に 係 る 液 晶 表 示 パ ネ ル の 断 面 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 本 発 明 に 係 る 液 晶 表 示 パ ネ ル の カ ラ ー フ ィ ル タ 基 板 の 断 面 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 本 発 明 に 係 る 液 晶 表 示 パ ネ ル の ア レ イ 基 板 の 断 面 図 で あ る 。
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【 図 ４ 】 本 発 明 に 係 る 液 晶 表 示 パ ネ ル の 第 ３ の 実 施 形 態 に お け る ア レ イ 基 板 の 断 面 図 で あ
る 。
【 図 ５ 】 本 発 明 に 係 る 第 ４ の 実 施 形 態 の 液 晶 表 示 パ ネ ル の 製 法 を 表 す ア レ イ 基 板 の 断 面 図
で あ る 。
【 図 ６ 】 ラ ビ ン グ 処 理 を 終 え た 従 来 の 配 向 膜 を 成 膜 し た 液 晶 表 示 パ ネ ル の 平 面 写 真 図 で あ
る 。
【 図 ７ 】 従 来 の 液 晶 表 示 パ ネ ル の ア レ イ 基 板 を イ オ ン ビ ー ム 照 射 す る 様 子 を 表 す 断 面 図 で
あ る 。
【 図 ８ 】 （ ａ ） 配 向 し た 液 晶 層 と 無 配 向 の 液 晶 層 の 断 面 を 表 す 概 念 図 で あ る 。 （ ｂ ） 液 晶
層 の 配 向 方 向 と そ れ に 垂 直 な 方 向 の 屈 折 率 を 表 現 す る 概 念 図 で あ る 。
【 図 ９ 】 従 来 の 液 晶 表 示 パ ネ ル の カ ラ ー フ ィ ル タ 基 板 の 断 面 図 で あ る 。
【 図 １ ０ 】 従 来 の 液 晶 表 示 パ ネ ル の ア レ イ 基 板 の 断 面 図 で あ る 。
【 図 １ １ 】 従 来 の 液 晶 表 示 パ ネ ル の ア レ イ 基 板 を ラ ビ ン グ す る 様 子 を 表 す 断 面 図 で あ る 。
【 図 １ ２ 】 基 板 の イ オ ン ビ ー ム 照 射 量 に 対 す る 表 面 光 学 異 方 性 を プ ロ ッ ト し た グ ラ フ で あ
る 。
【 図 １ ３ 】 液 晶 層 の イ オ ン ビ ー ム 照 射 量 に 対 す る プ レ プ チ ト 角 を プ ロ ッ ト し た グ ラ フ で あ
る 。
【 図 １ ４ 】 Ｉ Ｐ Ｓ 液 晶 表 示 パ ネ ル の 平 面 図 で あ る 。
【 図 １ ５ 】 従 来 の 液 晶 表 示 パ ネ ル の 断 面 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ８ ９ 】
１ 、 １ ０ １ 、 １ ０ ０ １ ： イ オ ン ビ ー ム 照 射 装 置
１ ０ 、 １ １ ０ ： 液 晶 表 示 パ ネ ル
１ ２ 、 １ １ ２ ： ガ ラ ス 基 板
１ ４ 、 １ １ ４ ： シ ー ル ド 絶 縁 膜
１ ６ 、 １ １ ６ ： ポ ス ト
１ ８ 、 １ １ ８ ： オ ー バ ー コ ー ト
２ ０ 、 １ ２ ０ ： カ ラ ー レ ジ ス ト
２ ２ 、 １ ２ ２ ： ブ ラ ッ ク マ ト リ ク ス
２ ４ ： 櫛 歯 電 極
２ ６ ： Ｉ Ｔ Ｏ
２ ８ ： Ｄ Ｌ Ｃ
２ ９ ： フ ォ ト レ ジ ス ト
３ ０ 、 １ ３ ０ ： ア レ イ 基 板
３ ２ 、 １ ３ ２ ： カ ラ ー フ ィ ル タ 基 板
４ ０ ： Ｉ Ｐ Ｓ 液 晶 表 示 パ ネ ル
４ ２ ： 共 通 電 極
４ ４ ： 画 素 電 極
５ ０ ： イ オ ン ビ ー ム
１ ５ ４ ： 搬 送 ス テ ー ジ
２ ０ ０ ： 配 向 膜
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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