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ein Substrat, ein lichtemittierendes Modul vom Feld-Typ, ei-
nen Satz wellenlangenkonvertierender Schichten und eine
Mehrzahl von Satzen transparenter Schichten. Das lichte-
mittierende Modul vom Feld-Typ ist zusammengesetzt aus
einem Satz Chips, welche blaues Licht emittieren, einem
Satz Chips, welche rotes Licht emittieren, einem Satz
Chips, welche griines Licht emittieren, einem Satz Chips,
welche gelbes Licht emittieren, und einem Satz Chips, wel-
che bernsteinfarbenes Licht emittieren. Der Satz wellenlan-
genkonvertierender Schichten bedeckt den Satz Chips,
welche blaues Licht emittieren. Die Satze transparenter
Schichten bedecken jeweils den Satz Chips, welche rotes
Licht emittieren, den Satz Chips, welche griines Licht emit-
tieren, den Satz Chips, welche gelbes Licht emittieren, und
den Satz Chips, welche bernsteinfarbenes Licht emittieren.
Folglich wird ein Teil des sichtbaren Lichts, welches von - . )
dem Satz Chips, welche blaues Licht emittieren, emittiert 2 2 3
wird, absorbiert wird, mittels des Satzes wellenlangenkon- 2
vertierender Schichten in sichtbares Licht mit einem ande-

ren Emissionspeakwellenldngenbereich konvertiert, und

das sichtbare Licht mit einem anderen Emissionspeakwel-

lenlangenbereich mischt sich mit dem projizierten Licht,

welches von dem Satz Chips, welche rotes Licht emittieren,

dem Satz Chips, welche griines Licht emittieren, dem Satz

Chips, welche gelbes Licht emittieren, und ...
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Beschreibung
HINTERGRUND DER ERFINDUNG
1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
eine lichtemittierende Vorrichtung und bezieht sich
insbesondere auf eine lichtemittierende Vorrichtung
vom Feld-Typ mit hohem Farbwiedergabeindex.

2. Beschreibung des Standes der Technik

[0002] LED (lichtemittierende Diode) ist eine Halb-
leiterkomponente. Sie hat eine geringe Gréf3e und ihr
Vorteil liegt darin, dass sie in effizienter Weise farbi-
ges Licht mit einer Peakwellenlange erzeugen kann,
welche einer einzelnen Farbe entspricht. Wenn Licht
unterschiedlicher Farben, welches von unterschiedli-
chen LEDs emittiert wird, gemischt wird, kann eine
weile Lichtquelle erhalten werden.

[0003] Beispielsweise konnen drei LEDs miteinan-
der kombiniert werden, wie beispielsweise eine rote
LED, eine griine LED und eine blaue LED, die Licht
von drei unterschiedlichen Wellenlangen im sichtba-
ren Bereich erzeugen. Weil jede LED eine Lichtquelle
mit einer anderen Peakwellenlange und einer einzel-
nen Farbe ist, ist die weille Lichtquelle, die sich aus
dem Mischen der drei unterschiedlichen Wellenlan-
gen ergibt stets uneinheitlich.

[0004] Es ist eine Prioritat des Konstrukteurs, eine
lichtemittierende Halbleitervorrichtung mit hohem
Farbwiedergabeindex (CRI) zu entwerfen. Allerdings
kann man mit dem herkémmlichen Mischverfahren
unter Verwendung mehrerer LEDs (wie beispielswei-
se roter LED, griiner LED, blauer LED) mit unter-
schiedlichen Peakwellenlangen, um weil3es Licht zu
erzeugen, nur einen Farbwiedergabeindex von unge-
fahr 80 erhalten, und das erzeugte weile Licht ist un-
einheitlich.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0005] Ein besonderer Aspekt der vorliegenden Er-
findung besteht darin, eine lichtemittierende Vorrich-
tung vom Feld-Typ mit hohem Farbwiedergabeindex
bereitzustellen. Die lichtemittierende Vorrichtung
vom Feld-Typ ist zusammengesetzt aus einem Satz
Chips, welche blaues Licht emittieren, der von einem
Satz wellenlangenkonvertierender Schichten be-
deckt ist, einem Satz Chips, welche rotes Licht emit-
tieren, der von einem Satz transparenter Schichten
bedeckt ist, einem Satz Chips, welche griines Licht
emittieren, der von einem Satz transparenter Schich-
ten bedeckt ist, einem Satz Chips, welche gelbes
Licht emittieren, der von einem Satz transparenter
Schichten bedeckt ist, und einem Satz Chips, welche
bernsteinfarbenes Licht emittieren, der von einem
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Satz transparenter Schichten bedeckt ist. Somit wird
das projizierte Licht, das von den lichtemittierenden
Chipséatzen emittiert wird miteinander gemischt, um
daflir zu sorgen, dass die lichtemittierende Vorrich-
tung vom Feld-Typ weif3es Licht mit einem hohen
Farbwiedergabeindex erzeugt.

[0006] Um die zuvor erwahnten Aspekte zu verwirk-
lichen, stellt die vorliegende Erfindung eine lichtemit-
tierende Vorrichtung vom Feld-Typ mit hohem Farb-
wiedergabeindex bereit, welche beinhaltet: ein Sub-
strat, ein lichtemittierendes Modul vom Feld-Typ, ei-
nen Satz wellenlangenkonvertierender Schichten
und eine Mehrzahl von Satzen transparenter Schich-
ten.

[0007] Das lichtemittierende Modul vom Feld-Typ ist
elektrisch auf dem Substrat aufgebracht. Das lichte-
mittierende Modul vom Feld-Typ ist zusammenge-
setzt aus einem Satz Chips, welche blaues Licht
emittieren, einem Satz Chips, welche rotes Licht
emittieren, einem Satz Chips, welche griines Licht
emittieren, einem Satz Chips, welche gelbes Licht
emittieren, und einem Satz Chips, welche bernstein-
farbenes Licht emittieren. Der Satz wellenlangenkon-
vertierender Schichten bedeckt den Satz Chips, wel-
che blaues Licht emittieren. Die Satze transparenter
Schichten bedecken jeweils den Satz Chips, welche
rotes Licht emittieren, den Satz Chips, welche griines
Licht emittieren, den Satz Chips, welche gelbes Licht
emittieren, und den Satz Chips, welche bernsteinfar-
benes Licht emittieren.

[0008] Folglich wird ein Teil des sichtbaren Lichts,
welches von dem Satz Chips, welche blaues Licht
emittieren, emittiert wird, absorbiert wird, mittels des
Satzes wellenlangenkonvertierender Schichten in
sichtbares Licht mit einem anderen Emissionspeak-
wellenldangenbereich konvertiert, und das sichtbare
Licht mit einem anderen Emissionspeakwellenlan-
genbereich mischt sich mit dem projizierten Licht,
welches von dem Satz Chips, welche rotes Licht
emittieren, dem Satz Chips, welche griines Licht
emittieren, dem Satz Chips, welche gelbes Licht
emittieren, und dem Satz Chips, welche bernsteinfar-
benes Licht emittieren mischt, um die lichtemittieren-
de Vorrichtung vom Feld-Typ dazu zu bringen, wei-
Res Licht mit einem Farbwiedergabeindex von zwi-
schen 90 und 96 zu erzeugen.

[0009] Weiterhin beinhaltet die vorliegende Erfin-
dung, unter Bezug auf die Zusammensetzung der
lichtemittierenden Vorrichtung vom Feld-Typ, zwei
Typen von Zusammensetzung der lichtemittierenden
Vorrichtung vom Feld-Typ, wie folgt:
1. Erster Typ: Der Satz Chips, welche blaues Licht
emittieren, besteht aus acht blauen LED-Chips,
der Satz Chips, welche rotes Licht emittieren, be-
steht aus zwei roten LED-Chips, der Satz Chips,
welche grines Licht emittieren, besteht aus vier
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grinen LED-Chips, der Satz Chips, welche gelbes
Licht emittieren, ist ein gelber LED-Chip und der
Satz Chips, welche bernsteinfarbenes Licht emit-
tieren, ist eine bernsteinfarbener LED-Chip.

2. Zweiter Typ: Der Satz Chips, welche blaues
Licht emittieren, besteht aus acht blauen
LED-Chips, der Satz Chips, welche rotes Licht
emittieren, ist ein roter LED-Chip, der Satz Chips,
welche grunes Licht emittieren, besteht aus vier
grinen LED-Chips, der Satz Chips, welche gelbes
Licht emittieren, ist ein gelber LED-Chip und der
Satz Chips, welche bernsteinfarbenes Licht emit-
tieren, besteht aus zwei bernsteinfarbenen
LED-Chips.

[0010] Weiterhin beinhaltet die vorliegende Erfin-

dung vier Typen von wellenlangenkonvertierenden

Satzen von Schichten, wie folgt:
1. Erster Typ: Der Satz wellenlangenkonvertieren-
der Schichten ist eine Mischung von gelben Phos-
phorpulvern und einem Packungskolloid, und
Licht das von dem Satz Chips, welche blaues
Licht emittieren, projiziert wird, wird absorbiert
und mittels des Satzes wellenlangenkonvertieren-
der Schichten in projiziertes Licht mit einem Farb-
temperaturbereich zwischen 2800 K und 10000 K
konvertiert.
2. Zweiter Typ: Der Satz wellenlangenkonvertie-
render Schichten ist eine Mischung von orange-
farbenen und griinen Phosphorpulvern und einem
Packungskolloid, und Licht das von dem Satz
Chips, welche blaues Licht emittieren, projiziert
wird, wird absorbiert und mittels des Satzes wel-
lenlangenkonvertierender Schichten in projizier-
tes Licht mit einem Farbtemperaturbereich zwi-
schen 2800 K und 10000 K konvertiert.
3. Dritter Typ: Der Satz wellenlangenkonvertieren-
der Schichten ist aus einer Mehrzahl erster und
zweiter wellenlangenkonvertierender Schichten
zusammengesetzt, wobei die ersten wellenlan-
genkonvertierenden Schichten eine Mischung
von gelben Phosphorpulvern und einem Pa-
ckungskolloid sind, und Licht das von dem Satz
Chips, welche blaues Licht emittieren, projiziert
wird, absorbiert wird und mittels des ersten Sat-
zes wellenlangenkonvertierender Schichten in
projiziertes Licht mit einem Farbtemperaturbe-
reich zwischen 2800 K und 10000 K konvertiert
wird. Die zweiten wellenlangenkonvertierender
Schichten sind eine Mischung von griinen Phos-
phorpulvern und einem Packungskolloid, und
Licht das von dem Satz Chips, welche blaues
Licht emittieren, projiziert wird, wird absorbiert
und mittels des zweiten Satzes wellenlangenkon-
vertierender Schichten in projiziertes Licht mit ei-
nem Emissionspeakwellenlangenbereich zwi-
schen 480 nm und 495 nm konvertiert.
4. Vierter Typ: Der Satz wellenldngenkonvertie-
render Schichten ist aus einer Mehrzahl erster
und zweiter wellenlangenkonvertierender Schich-
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ten zusammengesetzt, wobei die ersten wellen-
langenkonvertierenden Schichten eine Mischung
von orangefarbenen und griinen Phosphorpul-
vern und einem Packungskolloid sind, und Licht
das von dem Satz Chips, welche blaues Licht
emittieren, projiziert wird, absorbiert wird und mit-
tels des ersten Satzes wellenlangenkonvertieren-
der Schichten in projiziertes Licht mit einem Farb-
temperaturbereich zwischen 2800 K und 10000 K
konvertiert wird. Die zweiten wellenlangenkonver-
tierenden Schichten sind eine Mischung von gri-
nen Phosphorpulvern und einem Packungskollo-
id, und Licht das von dem Satz Chips, welche
blaues Licht emittieren, projiziert wird, wird absor-
biert und mittels des zweiten Satzes wellenlan-
genkonvertierender Schichten in projiziertes Licht
mit einem Emissionspeakwellenldngenbereich
zwischen 480 nm und 495 nm konvertiert.

[0011] Folglich besteht die Eigenschaft der vorlie-
genden Erfindung darin, dass die lichtemittierende
Vorrichtung vom Feld-Typ aus dem Satz Chips, wel-
che blaues Licht emittieren, dem Satz Chips, welche
rotes Licht emittieren, dem Satz Chips, welche gri-
nes Licht emittieren, dem Satz Chips, welche gelbes
Licht emittieren, und dem Satz Chips, welche bern-
steinfarbenes Licht emittieren, zusammengesetzt
werden und dann der Satz wellenlangenkonvertie-
render Schichten auf den Satz Chips, welche blaues
Licht emittieren aufgebracht wird und die Satze trans-
parenter Schichten jeweils auf den Satz Chips, wel-
che rotes Licht emittieren, den Satz Chips, welche
griines Licht emittieren, den Satz Chips, welche gel-
bes Licht emittieren, und den Satz Chips, welche
bernsteinfarbenes Licht emittieren aufgebracht wer-
den. Auf diese Weise erzeugt die lichtemittierende
Vorrichtung vom Feld-Typ weil3es Licht mit einem
Farbwiedergabeindex von zwischen 90 und 96.

[0012] Es muss verstanden werden, dass sowohl
die vorhergehende allgemeine Beschreibung als
auch die folgende detaillierte Beschreibung beispiel-
haft sind und vorgesehen sind, um eine weitergehen-
de Erklarung der beanspruchten Erfindung zu liefern.
Weitere Vorteile und Eigenschaften der vorliegenden
Erfindung werden aus der folgenden Beschreibung,
Zeichnungen und Ansprichen offensichtlich werden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0013] Die verschiedenen Aufgaben und Vorteile
der vorliegenden Erfindung werden aus der folgen-
den detaillieren Beschreibung besser verstanden
werden, wenn diese in Verbindung mit den begleiten-
den Zeichnungen gelesen wird, in denen:

[0014] Fig. 1 eine Aufsicht auf eine lichtemittieren-
de Vorrichtung vom Feld-Typ mit hohem Farbwieder-
gabeindex ist, die einen Typ von wellenlangenkon-
vertierender Schicht gemaR der vorliegenden Erfin-
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dung verwendet;

[0015] Fig.2 eine Querschnittansicht entlang der
Linie 2-2 in Fig. 1 ist;

[0016] Fig. 3 eine Aufsicht auf eine lichtemittieren-
de Vorrichtung vom Feld-Typ mit hohem Farbwieder-
gabeindex ist, die zwei Typen von wellenlangenkon-
vertierenden Schichten gemaf der vorliegenden Er-
findung verwendet;

[0017] Fig.4 ein schematisches Schaltungsdia-
gramm einer lichtemittierenden Vorrichtung vom
Feld-Typ mit hohem Farbwiedergabeindex gemaf
der vorliegenden Erfindung ist;

[0018] Fig. 5A eine schematische Ansicht einer An-
ordnung lichtemittierender Vorrichtungen vom
Feld-Typ mit hohem Farbwiedergabeindex gemaf
der ersten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfin-
dung ist;

[0019] Fig. 5B ein Spektrogramm einer lichtemittie-
renden Vorrichtung vom Feld-Typ mit hohem Farb-
wiedergabeindex gemaly der ersten Ausfihrungs-
form der vorliegenden Erfindung ist;

[0020] Fig. 6A eine schematische Ansicht einer An-
ordnung lichtemittierender Vorrichtungen vom
Feld-Typ mit hohem Farbwiedergabeindex gemaf
der zweiten Ausfihrungsform der vorliegenden Erfin-
dung ist;

[0021] Eig. 6B ein Spektrogramm einer lichtemittie-
renden Vorrichtung vom Feld-Typ mit hohem Farb-
wiedergabeindex gemal der zweiten Ausfiihrungs-
form der vorliegenden Erfindung ist;

[0022] Fig. 7A eine schematische Ansicht einer An-
ordnung lichtemittierender Vorrichtungen vom
Feld-Typ mit hohem Farbwiedergabeindex gemaf
der dritten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfin-
dung ist;

[0023] Fig. 7B ein Spektrogramm einer lichtemittie-
renden Vorrichtung vom Feld-Typ mit hohem Farb-
wiedergabeindex gemal der dritten Ausfihrungs-
form der vorliegenden Erfindung ist;

[0024] Fig. 8 eine Aufsicht auf einen anderen Typ
einer lichtemittierenden Vorrichtung vom Feld-Typ
mit hohem Farbwiedergabeindex gemaf der vorlie-
genden Erfindung ist;

[0025] Fig.9 eine Querschnittansicht entlang der
Linie 9-9 in Fig. 8 ist.
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DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER BEVOR-
ZUGTEN AUSFUHRUNGSFORMEN

[0026] Unter Bezug auf Fig. 1-Fig. 2 zeigt Fig. 1
eine Aufsicht auf eine lichtemittierende Vorrichtung
vom Feld-Typ mit hohem Farbwiedergabeindex, die
einen Typ von wellenlangenkonvertierender Schicht
gemal der vorliegenden Erfindung verwendet, und
Fig. 2 zeigt eine Querschnittansicht entlang de Linie
2-2 in Fig. 1. Die vorliegende Erfindung stellt eine
lichtemittierende Vorrichtung vom Feld-Typ mit ho-
hem Farbwiedergabeindex bereit, welche beinhaltet:
ein Substrat 1, ein lichtemittierendes Modul vom
Feld-Typ 2, einen Satz wellenlangenkonvertierender
Schichten 3 und eine Mehrzahl von Satzen transpa-
renter Schichten 4.

[0027] Weiterhin ist das lichtemittierende Modul
vom Feld-Typ 2 elektrisch auf dem Substrat 1 aufge-
bracht. Das lichtemittierende Modul vom Feld-Typ 2
ist zusammengesetzt aus einem Satz Chips 2B, wel-
che blaues Licht emittieren, einem Satz Chips 2R,
welche rotes Licht emittieren, einem Satz Chips 2G,
welche grunes Licht emittieren, einem Satz Chips 2V,
welche gelbes Licht emittieren, und einem Satz Chips
2A, welche bernsteinfarbenes Licht emittieren.

[0028] Des weiteren hat der Satz Chips 2B, welche
blaues Licht emittieren, einen Emissionswellenlan-
genbereich zwischen 450 nm und 460 nm, der Satz
Chips 2R, welche rotes Licht emittieren, einen Emis-
sionswellenlangenbereich zwischen 620 nm und 630
nm, der Satz Chips 2G, welche griines Licht emittie-
ren, einen Emissionswellenlangenbereich zwischen
520 nm und 540 nm, der Satz Chips 2V, welche gel-
bes Licht emittieren, einen Emissionswellenlangen-
bereich zwischen 585 nm und 595 nm, und der Satz
Chips 2A, welche bernsteinfarbenes Licht emittieren,
einen Emissionswellenlangenbereich zwischen 600
nm und 610 nm.

[0029] Zudem kann der Satz Chips 2B, welche blau-
es Licht emittieren, ein blauer LED-Chip oder mehr
als ein blauer LED-Chip 20B sein, der Satz Chips 2R,
welche rotes Licht emittieren, ein roter LED-Chip
oder mehr als ein roter LED-Chip 20R sein, der Satz
Chips 2G, welche griines Licht emittieren, ein griiner
LED-Chip oder mehr als ein griner LED-Chip 20G
sein, der Satz Chips 2V, welche gelbes Licht emittie-
ren, ein gelber LED-Chip oder mehr als ein gelber
LED-Chip 20V sein, und der Satz Chips 2A, welche
bernsteinfarbenes Licht emittieren, ein bernsteinfar-
bener LED-Chip oder mehr als ein bernsteinfarbener
LED-Chip 20A sein.

[0030] Beispielsweise ist das lichtemittierende Mo-
dul vom Feld-Typ 2 in Fig. 1 aus einer ersten lichte-
mittierenden Chipreihe 21, einer zweiten lichtemittie-
renden Chipreihe 22, einer dritten lichtemittierenden
Chipreihe 23 und einer vierten lichtemittierenden Chi-

4/23



DE 10 2007 058 700 A1

preihe 24 zusammengesetzt. Jede lichtemittierende
Chipreihe hat vier LED-Chips. Vier blaue LED-Chips
20B sind jeweils an vier ersten Positionen lichtemit-
tierender Chipreihen (21, 22, 23, 24) angeordnet.
Zwei rote LED-Chips 20R sind jeweils an zwei dritten
Positionen der zweiten lichtemittierender Chipreihe
22 und der vierten lichtemittierenden Chipreihe 24
angeordnet. Zwei grine LED-Chips 20G sind jeweils
an einer dritten Position der ersten lichtemittierenden
Chipreihe 21 und einer zweiten Position der zweiten
lichtemittierenden Chipreihe 22 angeordnet. Ein gel-
ber LED-Chip 20Y ist an einer zweiten Position der
dritten lichtemittierenden Chipreihe 23 angeordnet.
Ein bernsteinfarbener LED-Chip 20A ist an einer
zweiten Position der ersten lichtemittierenden Chi-
preihe 21 angeordnet. Zudem sind die LED-Chips
(20R, 20G, 20Y, 20A) voneinander durch einen vor-
herbestimmten Abstand getrennt. Weiterhin ist der
Satz wellenlangenkonvertierender Schichten 3 auf
den Satz Chips 2B, welche blaues Licht emittieren,
aufgebracht. Gemal unterschiedlichen Anforderun-
gen hat der Satz wellenlangenkonvertierender
Schichten 3 die beiden folgenden Méglichkeiten:
(1) Der Satz wellenlangenkonvertierender Schich-
ten 3 ist eine Mischung von gelben Phosphorpul-
vern und ein Packungskolloid, und Licht das von
dem Satz Chips 2B, welche blaues Licht emittie-
ren, projiziert wird, wird absorbiert und mittels des
Satzes wellenlangenkonvertierender Schichten 3
in projiziertes Licht mit einem Farbtemperaturbe-
reich zwischen 2800 K und 10000 K konvertiert.
Erneut unter Bezug auf Eig. 1 ist der Satz wellen-
langenkonvertierender Schichten 3 aus einer
Mehrzahl wellenldngenkonvertierender Schichten
30 zusammengesetzt, die jeweils auf die blauen
LED-Chips 20B aufgebracht sind. Zudem kénnen
die gelben Phosphorpulver durch orangefarbene
und griine Phosphorpulver ersetzt werden.
(2) Unter Bezug auf Fig. 3 ist der Satz wellenlan-
genkonvertierender Schichten 3' aus einer Mehr-
zahl erster wellenlangenkonvertierender Schich-
ten 31" und zweiter wellenlangenkonvertierender
Schichten 32' zusammengesetzt. Die ersten wel-
lenlangenkonvertierenden Schichten sind Mi-
schungen von gelben Phosphorpulvern und ei-
nem Packungskolloid, und Licht das von dem
Satz Chips 2B, welche blaues Licht emittieren,
projiziert wird, absorbiert wird und mittels des ers-
ten Satzes wellenlangenkonvertierender Schich-
ten 31" in projiziertes Licht mit einem Farbtempe-
raturbereich zwischen 2800 K und 10000 K kon-
vertiert wird. Die zweiten wellenlangenkonvertie-
renden Schichten 32' sind Mischungen von gri-
nen Phosphorpulvern und einem Packungskollo-
id, und Licht das von dem Satz Chips 2B, welche
blaues Licht emittieren, projiziert wird, wird absor-
biert und mittels des zweiten Satzes wellenlan-
genkonvertierender Schichten 32' in projiziertes
Licht mit einem Emissionspeakwellenlangenbe-
reich zwischen 480 nm und 495 nm konvertiert
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wird. Zudem kénnen die gelben Phosphorpulver
durch orangefarbene und griine Phosphorpulver
ersetzt werden.

[0031] Weiterhin entspricht jeder Satz transparenter
Schichten 4 jedem Satz lichtemittierender Chips (2R,
2G, 2V oder 2A). Die Satze transparenter Schichten
4 bedecken jeweils den Satz Chips 2R, welche rotes
Licht emittieren, den Satz Chips 2G, welche griines
Licht emittieren, den Satz Chips 2V, welche gelbes
Licht emittieren, und den Satz Chips 2A, welche
bernsteinfarbenes Licht emittieren. Zudem haben die
Satze transparenter Schichen 4 eine Mehrzahl trans-
parenter Schichten 40, welche jeweils die LED-Chips
(20R, 20G, 20V oder 20A) der Satze lichtemittieren-
der Schichten (2R, 2G, 2V oder 2A) bedecken.

[0032] Folglich wird ein Teil des sichtbaren Lichts,
welches von dem Satz Chips 2B, welche blaues Licht
emittieren, emittiert wird, absorbiert wird, mittels des
Satzes wellenlangenkonvertierender Schichten 3 in
sichtbares Licht mit einem anderen Emissionspeak-
wellenldangenbereich konvertiert, und das sichtbare
Licht mit einem anderen Emissionspeakwellenlan-
genbereich mischt sich mit dem projizierten Licht,
welches von dem Satz Chips, welche rotes Licht
emittieren, dem Satz Chips, welche griines Licht
emittieren, dem Satz Chips, welche gelbes Licht
emittieren, und dem Satz Chips, welche bernsteinfar-
benes Licht emittieren (2R, 2G, 2V oder 2A) mischt,
um die lichtemittierende Vorrichtung vom Feld-Typ
dazu zu bringen, weildes Licht mit einem Farbwieder-
gabeindex von zwischen 90 und 96 zu erzeugen.

[0033] Fig. 4 zeigt ein schematisches Schaltungsdi-
agramm einer lichtemittierenden Vorrichtung vom
Feld-Typ mit hohem Farbwiedergabeindex gemaf
der vorliegenden Erfindung. Unter Bezug auf Fig. 1
bis Fig. 4 ist die lichtemittierende Vorrichtung vom
Feld-Typ 2 aus vier Reihen lichtemittierender Chips
(21, 22, 23, 24) zusammengesetzt. Jede Reihe lich-
temittierender Chips hat mindestens zwei blaue
LED-Chips 20B und mindestens zwei LED-Chips die
ausgewahlt sind aus der Gruppe bestehend aus den
LED-Chips (20R, 20G, 20V oder 20A) des Satzes
Chips 2R, welche rotes Licht emittieren, des Satzes
Chips 2G, welche griines Licht emittieren, des Satzes
Chips 2V, welche gelbes Licht emittieren, und des
Satzes Chips 2A, welche bernsteinfarbenes Licht
emittieren, um ein lichtemittierendes Modul vom 4x4
Feld-Typ zu bilden.

[0034] Des Weiteren sind die Reihen lichtemittieren-
der Chips (21, 22, 23, 24) elektrisch parallel geschal-
tet auf dem Substrat 1 angeordnet. Die LED-Chips
(20R, 20G, 20V oder 20A) jeder Reihe lichtemittie-
render Chips (21, 22, 23, 24) sind elektrisch in Reihe
geschaltet auf dem Substrat 1 angeordnet.

[0035] Zudem hat jeder blaue LED-Chip 20B und je-
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der griine LED-Chip 20G eine Betriebsspannung zwi-
schen 2,9 V und 4,0 V. Jeder rote LED-Chip 20R, je-
der gelbe LED-Chip 20V und jeder bernsteinfarbene
LED-Chip 20A hat eine Betriebsspannung zwischen
1,8 V und 2,8 V. Gemal unterschiedlicher Anforde-
rungen kann der Konstrukteur jeden LED-Chip (20B,
20R, 20G, 20V, 20A) mit unterschiedlicher Spannung
wahlen, so dass eine Gesamtspannung jeder lichte-
mittierenden Chipreihe (21, 22, 23, 24) ungefahr 12V
betragt. In der am meisten bevorzugten Ausfih-
rungsform der vorliegenden Erfindung betragt die
Gesamtspannung jeder lichtemittierenden Chipreihe
(21, 22, 23, 24) 12 V.

[0036] Unter Bezug auf Fig. 5A und Fig. 5B zeigt
Fig. 5A eine schematische Ansicht einer Anordnung
einer lichtemittierenden Vorrichtung vom Feld-Typ
mit hohem Farbwiedergabeindex gemaf der ersten
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung und
Fig. 5B zeigt ein Spektrogramm einer lichtemittieren-
den Vorrichtung vom Feld-Typ mit hohem Farbwie-
dergabeindex gemal der ersten Ausfuhrungsform
der vorliegenden Erfindung. Die Beschreibung der
ersten Ausfuhrungsform ist wie folgt:

Die Flache B + P(OG) bedeutet, dass jeder blaue
LED-Chip B sich mit einer Mischung P(OG) von oran-
gen und grinen Phosphorpulvern und einem Pa-
ckungskolloid verbindet und ein Teil des sichtbaren
Lichts, welches von jedem blauen LED-Chip B emit-
tiert wird, absorbiert und mittels der Mischung P(OG)
in eine weille, projizierende Lichtquelle mit einem
Farbtemperaturbereich zwischen 2800 K und 10000
K konvertiert wird;

Die Flache R bedeutet, dass jeder rote LED-Chip R
direkt durch eine (nicht gezeigte) transparente
Schicht hindurchgeht, um eine rote projizierende
Lichtquelle mit einem Emissionswellenlangenbereich
zwischen 620 nm und 630 nm zu erzeugen,;

Die Flache G bedeutet, dass jeder griine LED-Chip G
direkt durch eine (nicht gezeigte) transparente
Schicht hindurchgeht, um eine griine projizierende
Lichtquelle mit einem Emissionswellenlangenbereich
zwischen 520 nm und 540 nm zu erzeugen,;

Die Flache Y bedeutet, dass jeder gelbe LED-Chip Y
direkt durch eine (nicht gezeigte) transparente
Schicht hindurchgeht, um eine gelbe projizierende
Lichtquelle mit einem Emissionswellenlangenbereich
zwischen 585 nm und 595 nm zu erzeugen; und

Die Flache A bedeutet, dass jeder bernsteinfarbene
LED-Chip A direkt durch eine (nicht gezeigte) trans-
parente Schicht hindurchgeht, um eine bernsteinfar-
bene projizierende Lichtquelle mit einem Emissions-
wellenlangenbereich zwischen 600 nm und 610 nm
Zu erzeugen.

[0037] Darlber hinaus ist die Anordnung der ersten
Ausfuhrungsform dieselbe wie jene in Fig. 1.

[0038] Somit wird ein Teil des sichtbaren Lichts, wel-
ches von den blauen LED-Chips B emittiert wird, ab-
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sorbiert und mittels der wellenlangenkonvertierenden
Schicht (der Mischung P(OG) von orangen und gru-
nen Phosphorpulvern und einem Packungskolloid) in
eine weilde, projizierende Lichtquelle mit einem Farb-
temperaturbereich zwischen 2800 K und 10000 K
konvertiert.

[0039] Weiterhin werden die weille, projizierende
Lichtquelle mit einem Farbtemperaturbereich zwi-
schen 2800 K und 10000 K und das projizierte Licht,
welches von den roten, den griinen, den gelben und
den bernsteinfarben lichtemittierenden Chipsatzen
(R, G, Y, A) projiziert wird, miteinander gemischt, um
die lichtemittierende Vorrichtung vom Feld-Typ der
ersten AusflUhrungsform dazu zu bringen, weil3es
Licht mit einem Farbwiedergabeindex (CRI) von 92
und einem Farbtemperaturbereich zwischen 2500 K
und 4000 K zu erzeugen, wie in Fig. 5B gezeigt.

[0040] Unter Bezug auf Fig. 6A und Fig. 6B zeigt
Fig. 6A eine schematische Ansicht einer Anordnung
lichtemittierender Vorrichtungen vom Feld-Typ mit
hohem Farbwiedergabeindex gemaR der zweiten
Ausfihrungsform der vorliegenden Erfindung und
Eig. 6B zeigt ein Spektrogramm einer lichtemittieren-
den Vorrichtung vom Feld-Typ mit hohem Farbwie-
dergabeindex gemal der zweiten Ausfihrungsform
der vorliegenden Erfindung. Die Beschreibung der
zweiten Ausfuhrungsform ist wie folgt:

Die Flache B + P(OG) bedeutet, dass jeder blaue
LED-Chip B sich mit einer Mischung P(OG) von oran-
gen und grinen Phosphorpulvern und einem Pa-
ckungskolloid verbindet und ein Teil des sichtbaren
Lichts, welches von jedem blauen LED-Chip B emit-
tiert wird, absorbiert und mittels der Mischung P(OG)
in eine weilde, projizierende Lichtquelle mit einem
Farbtemperaturbereich zwischen 2800 K und 10000
K konvertiert wird;

Die Flache B + P(G) bedeutet, dass jeder blaue
LED-Chip B sich mit einer Mischung P(G) von griinen
Phosphorpulvern und einem Packungskolloid verbin-
det und ein Teil des sichtbaren Lichts, welches von je-
dem blauen LED-Chip B emittiert wird, absorbiert und
mittels der Mischung P(G) in eine griine, projizieren-
de Lichtquelle mit einem Emissionswellenlangenbe-
reich zwischen 480 nm und 495 nm konvertiert wird;
Die Flache R bedeutet, dass jeder rote LED-Chip R
direkt durch eine (nicht gezeigte) transparente
Schicht hindurchgeht, um eine rote projizierende
Lichtquelle mit einem Emissionswellenlangenbereich
zwischen 620 nm und 630 nm zu erzeugen;

Die Flache G bedeutet, dass jeder griine LED-Chip G
direkt durch eine (nicht gezeigte) transparente
Schicht hindurchgeht, um eine griine projizierende
Lichtquelle mit einem Emissionswellenlangenbereich
zwischen 520 nm und 540 nm zu erzeugen;

Die Flache Y bedeutet, dass jeder gelbe LED-Chip Y
direkt durch eine (nicht gezeigte) transparente
Schicht hindurchgeht, um eine gelbe projizierende
Lichtquelle mit einem Emissionswellenlangenbereich
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zwischen 585 nm und 595 nm zu erzeugen; und

Die Flache A bedeutet, dass jeder bernsteinfarbene
LED-Chip A direkt durch eine (nicht gezeigte) trans-
parente Schicht hindurchgeht, um eine bernsteinfar-
bene projizierende Lichtquelle mit einem Emissions-
wellenlangenbereich zwischen 600 nm und 610 nm
Zu erzeugen.

[0041] Weiterhin ist, unter Bezug auf die Zusam-
mensetzung der zweiten Ausfuhrungsform, der blaue
lichtemittierende  Chipsatz aus acht blauen
LED-Chips B zusammengesetzt, der rote lichtemittie-
rende Chipsatz aus zwei roten LED-Chips R zusam-
mengesetzt, der griine lichtemittierende Chipsatz
aus vier griinen LED-Chips G zusammengesetzt, der
gelbe lichtemittierende Chipsatz aus einem gelben
LED-Chip Y zusammengesetzt und der bernsteinfar-
bene lichtemittierende Chipsatz aus einem bernstein-
farbenen LED-Chip A zusammengesetzt.

[0042] Des Weiteren ist, unter Bezug auf die Anord-
nung der zweiten Ausfiihrungsform, die erste Reihe
lichtemittierender Chips aus zwei blauen LED-Chips
B, einem grinen LED-Chip G und einem bernstein-
farbenen LED-Chip A zusammengesetzt, die zweite
Reihe lichtemittierender Chips aus zwei blauen
LED-Chips B, einem griinen LED-Chip G und einem
roten LED-Chip R zusammengesetzt, die dritte Reihe
lichtemittierender Chips aus zwei blauen LED-Chips
B, einem grinen LED-Chip G und einem gelben
LED-Chip Y zusammengesetzt und die vierte Reihe
lichtemittierender Chips aus zwei blauen LED-Chips
B, einem grinen LED-Chip G und einem roten
LED-Chip R zusammengesetzt.

[0043] Somit wird ein Teil des sichtbaren Lichts, wel-
ches von den blauen LED-Chips B emittiert wird, ab-
sorbiert und mittels der ersten wellenlangenkonver-
tierenden Schichten (die Mischung P(OG) von oran-
gen und grinen Phosphorpulvern und einem Pa-
ckungskolloid) in eine weile projizierende Lichtquelle
mit einem Farbtemperaturbereich zwischen 2800 K
und 10000 K konvertiert und der andere Teil des
sichtbaren Lichts, welches von den blauen
LED-Chips B emittiert wird, wird absorbiert und mit-
tels der zweiten wellenldngenkonvertierenden
Schicht (der Mischung P(G) von griinen Phosphor-
pulvern und einem Packungskolloid) in eine griine,
projizierende Lichtquelle mit einem Emissionspeak-
wellenlangenbereich zwischen 480 nm und 495 nm
konvertiert.

[0044] Weiterhin werden die weille, projizierende
Lichtquelle mit einem Farbtemperaturbereich zwi-
schen 2800 K und 10000 K, die griine projizierte
Lichtquelle mit der Emissionspeakwellenlange zwi-
schen 480 nm und 495 nm und das projizierte Licht,
welches von den roten, den griinen, den gelben und
den bernsteinfarben lichtemittierenden Chipsatzen
(R, G, Y, A) projiziert wird, miteinander gemischt, um
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die lichtemittierende Vorrichtung vom Feld-Typ der
zweiten Ausflihrungsform dazu zu bringen, weilles
Licht mit einem Farbwiedergabeindex (CRI) von 96
und einem Farbtemperaturbereich zwischen 4000 K
und 6000 K zu erzeugen, wie in Fig. 6B gezeigt.

[0045] Unter Bezug auf Fig. 7A und Fig. 7B zeigt
Fig. 7A eine schematische Ansicht einer Anordnung
lichtemittierender Vorrichtungen vom Feld-Typ mit
hohem Farbwiedergabeindex geman der dritten Aus-
fuhrungsform der vorliegenden Erfindung und zeigt
Fig. 7B ein Spektrogramm einer lichtemittierenden
Vorrichtung vom Feld-Typ mit hohem Farbwiederga-
beindex gemaR der dritten Ausfuhrungsform der vor-
liegenden Erfindung. Die Beschreibung der zweiten
Ausfuhrungsform ist wie folgt:

Die Flache B + P(OG) bedeutet, dass jeder blaue
LED-Chip B sich mit einer Mischung P(OG) von oran-
gen und grinen Phosphorpulvern und einem Pa-
ckungskolloid verbindet und ein Teil des sichtbaren
Lichts, welches von jedem blauen LED-Chip B emit-
tiert wird, absorbiert und mittels der Mischung P(OG)
in eine weilde, projizierende Lichtquelle mit einem
Farbtemperaturbereich zwischen 2800 K und 10000
K konvertiert wird;

Die Flache R bedeutet, dass jeder rote LED-Chip R
direkt durch eine (nicht gezeigte) transparente
Schicht hindurchgeht, um eine rote projizierende
Lichtquelle mit einem Emissionswellenlangenbereich
zwischen 620 nm und 630 nm zu erzeugen;

Die Flache G bedeutet, dass jeder griine LED-Chip G
direkt durch eine (nicht gezeigte) transparente
Schicht hindurchgeht, um eine griine projizierende
Lichtquelle mit einem Emissionswellenlangenbereich
zwischen 520 nm und 540 nm zu erzeugen;

Die Flache Y bedeutet, dass jeder gelbe LED-Chip Y
direkt durch eine (nicht gezeigte) transparente
Schicht hindurchgeht, um eine gelbe projizierende
Lichtquelle mit einem Emissionswellenlangenbereich
zwischen 585 nm und 595 nm zu erzeugen; und

Die Flache A bedeutet, dass jeder bernsteinfarbene
LED-Chip A direkt durch eine (nicht gezeigte) trans-
parente Schicht hindurchgeht, um eine bernsteinfar-
bene projizierende Lichtquelle mit einem Emissions-
wellenldngenbereich zwischen 600 nm und 610 nm
Zu erzeugen.

[0046] Weiterhin ist, unter Bezug auf die Zusam-
mensetzung der dritten Ausfuihrungsform, der blaue
lichtemittierende  Chipsatz aus acht blauen
LED-Chips B zusammengesetzt, der rote lichtemittie-
rende Chipsatz aus zwei roten LED-Chips R zusam-
mengesetzt, der grine lichtemittierende Chipsatz
aus vier griinen LED-Chips G zusammengesetzt, der
gelbe lichtemittierende Chipsatz aus einem gelben
LED-Chip Y zusammengesetzt und der bernsteinfar-
bene lichtemittierende Chipsatz aus einem bernstein-
farbenen LED-Chip A zusammengesetzt.

[0047] Des Weiteren ist, unter Bezug auf die Anord-
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nung der dritten Ausfihrungsform, die erste Reihe
lichtemittierender Chips aus zwei blauen LED-Chips
B, einem grinen LED-Chip G und einem bernstein-
farbenen LED-Chip A zusammengesetzt, die zweite
Reihe lichtemittierender Chips aus zwei blauen
LED-Chips B, einem griinen LED-Chip G und einem
roten LED-Chip R zusammengesetzt, die dritte Reihe
lichtemittierender Chips aus zwei blauen LED-Chips
B, einem grinen LED-Chip G und einem gelben
LED-Chip Y zusammengesetzt und die vierte Reihe
lichtemittierender Chips aus zwei blauen LED-Chips
B, einem grinen LED-Chip G und einem bernstein-
farbenen LED-Chip A zusammengesetzt.

[0048] Somit wird ein das sichtbare Licht, welches
von den blauen LED-Chips B projiziert wird, absor-
biert und mittels der ersten wellenlangenkonvertie-
renden Schicht (der Mischung P(OG) von orangen
und griinen Phosphorpulvern und einem Packungs-
kolloid) in eine weil3e, projizierende Lichtquelle mit ei-
nem Farbtemperaturbereich zwischen 2800 K und
10000 K konvertiert.

[0049] Weiterhin werden die weille, projizierende
Lichtquelle mit einem Farbtemperaturbereich zwi-
schen 2800 K und 10000 K und das projizierte Licht,
welches von den roten, den griinen, den gelben und
den bernsteinfarben lichtemittierenden Chipsatzen
(R, G, Y, A) projiziert wird, miteinander gemischt, um
die lichtemittierende Vorrichtung vom Feld-Typ der
zweiten Ausflhrungsform dazu zu bringen, weilles
Licht mit einem Farbwiedergabeindex (CRI) von 95,5
und einem Farbtemperaturbereich zwischen 6000 K
und 9000 K zu erzeugen, wie in Eig. 7B gezeigt.

[0050] Zusammenfassend besteht die Eigenschaft
der vorliegenden Erfindung darin, dass die lichtemit-
tierende Vorrichtung vom Feld-Typ 2 aus dem Satz
Chips 2B, welche blaues Licht emittieren, dem Satz
Chips 2R, welche rotes Licht emittieren, dem Satz
Chips 2G, welche griines Licht emittieren, dem Satz
Chips 2V, welche gelbes Licht emittieren, und dem
Satz Chips 2A, welche bernsteinfarbenes Licht emit-
tieren, zusammengesetzt werden und dann der Satz
wellenlangenkonvertierender Schichten 3 oder 3' auf
den Satz Chips 2B, welche blaues Licht emittieren,
aufgebracht wird und die Satze transparenter Schich-
ten 4 jeweils auf den Satz Chips 2R, welche rotes
Licht emittieren, den Satz Chips 2G, welche griines
Licht emittieren, den Satz Chips 2V, welche gelbes
Licht emittieren, und den Satz Chips 2A, welche
bernsteinfarbenes Licht emittieren aufgebracht wer-
den. Auf diese Weise erzeugt die lichtemittierende
Vorrichtung vom Feld-Typ weilles Licht mit einem
Farbwiedergabeindex von zwischen 90 und 96.

[0051] Unter Bezug auf Fig.8 und Fig.9 zeigt
Eig. 8 eine Aufsicht auf einen anderen Typ einer lich-
temittierende Vorrichtung vom Feld-Typ mit hohem
Farbwiedergabeindex geman der vorliegenden Erfin-
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dung und zeigt Fig. 9 eine Querschnittansicht ent-
lang der Linie 9-9 in Fig. 8. Der Unterschied zwi-
schen dem Typ der lichtemittierenden Vorrichtung
vom Feld-Typ und der zuvor erwahnten lichtemittie-
renden Vorrichtung vom Feld-Typ besteht darin, dass
ein Substrat 1' eine Mehrzahl an Aufnahmevertiefun-
gen 10" aufweist, die aneinander anstof3en, und die
LED-Chips (20R, 20G, 20V, 20A) der Reihen lichte-
mittierender Chips (21°, 22", 23', 24') eines lichtemit-
tierenden Moduls vom Feld-Typ 2' jeweils in den Auf-
nahmevertiefungen 10" aufgenommen sind.

[0052] Auch wenn die vorliegende Erfindung unter
Bezug auf die bevorzugtesten Ausfiihrungsformen
davon beschrieben wurde, so wird doch verstanden
werden, dass die Erfindung nicht auf Details davon
eingeschrankt ist. Verschiedene Ersetzungen und
Modifikationen wurden in der voranstehenden Be-
schreibung vorgeschlagen und dem Fachmann wer-
den weitere einfallen. Daher ist vorgesehen, dass all
diese Ersetzungen und Modifikationen vom Umfang
der Erfindung umfasst werden, wie er in den beige-
fugten Anspriichen definiert ist.

Patentanspriiche

1. Lichtemittierende Vorrichtung vom Feld-Typ
mit hohem Farbwiedergabeindex, umfassend:
ein Substrat;
ein lichtemittierendes Modul vom Feld-Typ, welches
elektrisch auf dem Substrat aufgebracht ist, wobei
das lichtemittierende Modul vom Feld-Typ aus einem
Satz Chips, welche blaues Licht emittieren, einem
Satz Chips, welche rotes Licht emittieren, einem Satz
Chips, welche griines Licht emittieren, einem Satz
Chips, welche gelbes Licht emittieren, und einem
Satz Chips, welche bernsteinfarbenes Licht emittie-
ren zusammengesetzt ist;
einen Satz wellenlangenkonvertierender Schichten,
welcher den Satz Chips, welche blaues Licht emittie-
ren, bedeckt;
eine Mehrzahl von Satzen transparenter Schichten,
welche jeweils den Satz Chips, welche rotes Licht
emittieren, den Satz Chips, welche griines Licht emit-
tieren, den Satz Chips, welche gelbes Licht emittie-
ren, und den Satz Chips, welche bernsteinfarbenes
Licht emittieren bedecken;
wobei ein Teil des sichtbaren Lichts, welches von
dem Satz Chips, welche blaues Licht emittieren,
emittiert wird, absorbiert wird, mittels des Satzes wel-
lenlangenkonvertierender Schichten in sichtbares
Licht mit einem anderen Emissionspeakwellenlan-
genbereich konvertiert, und das sichtbare Licht mit ei-
nem anderen Emissionspeakwellenlangenbereich
mischt sich mit dem projizierten Licht, welches von
dem Satz Chips, welche rotes Licht emittieren, dem
Satz Chips, welche griines Licht emittieren, dem Satz
Chips, welche gelbes Licht emittieren, und dem Satz
Chips, welche bernsteinfarbenes Licht emittieren
mischt, um die lichtemittierende Vorrichtung vom
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Feld-Typ dazu zu bringen, weilles Licht mit einem
Farbwiedergabeindex von zwischen 90 und 96 zu er-
zeugen.

2. Lichtemittierende Vorrichtung vom Feld-Typ
nach Anspruch 1, wobei der Satz Chips, welche blau-
es Licht emittieren, einen Emissionswellenlangenbe-
reich zwischen 450 nm und 460 nm hat, der Satz
Chips, welche rotes Licht emittieren, einen Emissi-
onswellenlangenbereich zwischen 620 nm und 630
nm hat, der Satz Chips, welche griines Licht emittie-
ren, einen Emissionswellenlangenbereich zwischen
520 nm und 540 nm hat, der Satz Chips, welche gel-
bes Licht emittieren, einen Emissionswellenlangen-
bereich zwischen 585 nm und 595 nm hat, und der
Satz Chips, welche bernsteinfarbenes Licht emittie-
ren, einen Emissionswellenlangenbereich zwischen
600 nm und 610 nm hat.

3. Lichtemittierende Vorrichtung vom Feld-Typ
nach Anspruch 1, wobei der Satz wellenlangenkon-
vertierender Schichten eine Mischung von gelben
Phosphorpulvern und einem Packungskolloid ist, und
Licht das von dem Satz Chips, welche blaues Licht
emittieren, projiziert wird, absorbiert wird und mittels
des Satzes wellenlangenkonvertierender Schichten
in projiziertes Licht mit einem Farbtemperaturbereich
zwischen 2800 K und 10000 K konvertiert wird.

4. Lichtemittierende Vorrichtung vom Feld-Typ
nach Anspruch 1, wobei der Satz wellenlangenkon-
vertierender Schichten eine Mischung von orangefar-
benen und griinen Phosphorpulvern und einem Pa-
ckungskolloid ist, und Licht das von dem Satz Chips,
welche blaues Licht emittieren, projiziert wird, absor-
biert wird und mittels des Satzes wellenlangenkon-
vertierender Schichten in projiziertes Licht mit einem
Farbtemperaturbereich zwischen 2800 K und 10000
K konvertiert wird.

5. Lichtemittierende Vorrichtung vom Feld-Typ
nach Anspruch 1, wobei der Satz wellenlangenkon-
vertierender Schichten aus einer Mehrzahl erster und
zweiter wellenlangenkonvertierender Schichten zu-
sammengesetzt ist, wobei die ersten wellenlangen-
konvertierenden Schichten eine Mischung von gel-
ben Phosphorpulvern und einem Packungskolloid
sind, und Licht das von dem Satz Chips, welche blau-
es Licht emittieren, projiziert wird, absorbiert wird und
mittels des ersten Satzes wellenlangenkonvertieren-
der Schichten in projiziertes Licht mit einem Farbtem-
peraturbereich zwischen 2800 K und 10000 K kon-
vertiert wird; wobei die zweiten wellenlangenkonver-
tierender Schichten eine Mischung von orangefarbe-
nen und grinen Phosphorpulvern und einem Pa-
ckungskolloid sind, und Licht das von dem Satz
Chips, welche blaues Licht emittieren, projiziert wird,
absorbiert wird und mittels des zweiten Satzes wel-
lenlangenkonvertierender Schichten in projiziertes
Licht mit einem Emissionspeakwellenlangenbereich
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zwischen 480 nm und 495 nm konvertiert wird.

6. Lichtemittierende Vorrichtung vom Feld-Typ
nach Anspruch 1, wobei der Satz wellenlangenkon-
vertierender Schichten aus einer Mehrzahl erster und
zweiter wellenlangenkonvertierender Schichten zu-
sammengesetzt ist, wobei die ersten wellenlangen-
konvertierenden Schichten eine Mischung von
orangfarbenen und griinen Phosphorpulvern und ei-
nem Packungskolloid sind, und Licht das von dem
Satz Chips, welche blaues Licht emittieren, projiziert
wird, absorbiert wird und mittels des ersten Satzes
wellenlangenkonvertierender Schichten in projizier-
tes Licht mit einem Farbtemperaturbereich zwischen
2800 K und 10000 K konvertiert wird; wobei die zwei-
ten wellenlangenkonvertierender Schichten eine Mi-
schung von griinen Phosphorpulvern und einem Pa-
ckungskolloid sind, und Licht das von dem Satz
Chips, welche blaues Licht emittieren, projiziert wird,
absorbiert wird und mittels des zweiten Satzes wel-
lenlangenkonvertierender Schichten in projiziertes
Licht mit einem Emissionspeakwellenlangenbereich
zwischen 480 nm und 495 nm konvertiert wird.

7. Lichtemittierende Vorrichtung vom Feld-Typ
nach Anspruch 1, wobei der Satz Chips, welche blau-
es Licht emittieren, aus acht blauen LED-Chips be-
steht, der Satz Chips, welche rotes Licht emittieren,
ein roter LED-Chip ist, der Satz Chips, welche griines
Licht emittieren, aus vier griinen LED-Chips besteht,
der Satz Chips, welche gelbes Licht emittieren, ein
gelber LED-Chip ist und der Satz Chips, welche bern-
steinfarbenes Licht emittieren, aus zwei bernsteinfar-
benen LED-Chips besteht; wobei die lichtemittieren-
de Vorrichtung vom Feld-Typ aus einer ersten Reihe
lichtemittierender Chips, einer zweiten Reihe lichte-
mittierender Chips, einer dritten Reihe lichtemittie-
render Chips und einer vierten Reihe lichtemittieren-
der Chips zusammengesetzt ist; wobei die erste Rei-
he lichtemittierender Chips aus zwei blauen
LED-Chips, einem grunen LED-Chip und einem
bernsteinfarbenen LED-Chip zusammengesetzt ist,
die zweite Reihe lichtemittierender Chips aus zwei
blauen LED-Chips, einem grtinen LED-Chip und ei-
nem roten LED-Chip zusammengesetzt ist, die dritte
Reihe lichtemittierender Chips aus zwei blauen
LED-Chips, einem grtinen LED-Chip und einem gel-
ben LED-Chip zusammengesetzt ist und die vierte
Reihe lichtemittierender Chips aus zwei blauen
LED-Chips, einem griinen LED-Chip und einem roten
LED-Chip zusammengesetzt ist; wobei jeder blaue
LED-Chip und jeder grine LED-Chip eine Betriebs-
spannung zwischen 2,9 V und 4,0 V hat, und der rote
LED-Chip, der gelbe LED-Chip und jeder bernstein-
farbene LED-Chip hat eine Betriebsspannung zwi-
schen 1,8 V und 2,8 V hat.

8. Lichtemittierende Vorrichtung vom Feld-Typ
nach Anspruch 1, wobei das lichtemittierende Modul
aus einer Mehrzahl lichtemittierender Chipreihen zu-
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sammengesetzt ist und jede lichtemittierende Chi-
preihe ein Mehrzahl von LED-Chips hat; wobei die
Reihen lichtemittierender Chips elektrisch parallel
geschaltet auf dem Substrat angeordnet sind und die
LED-Chips jeder Reihe lichtemittierender Chips elek-
trisch in Reihe geschaltet auf dem Substrat angeord-
net sind; wobei die lichtemittierende Vorrichtung vom
Feld-Typ aus vier Reihen lichtemittierender Chips zu-
sammengesetzt ist, wobei jede Reihe lichtemittieren-
der Chips mindestens zwei blaue LED-Chips hat und
mindestens zwei LED-Chips die ausgewahlt sind aus
der Gruppe bestehend aus den LED-Chips des Sat-
zes Chips, welche rotes Licht emittieren, des Satzes
Chips, welche grines Licht emittieren, des Satzes
Chips, welche gelbes Licht emittieren, und des Sat-
zes Chips, welche bernsteinfarbenes Licht emittie-
ren, um ein lichtemittierendes Modul vom 4x4
Feld-Typ zu bilden, wobei die Gesamtspannung jeder
Reihe lichtemittierender Chips 12 V betragt.

9. Lichtemittierende Vorrichtung vom Feld-Typ
nach Anspruch 8, wobei die LED-Chips durch einen
vorherbestimmten Abstand voneinander getrennt
sind.

10. Lichtemittierende Vorrichtung vom Feld-Typ
nach Anspruch 8, wobei das Substrat eine Mehrzahl
an Aufnahmevertiefungen aufweist, die aneinander
anstofRen, und die LED-Chips jeweils in den Aufnah-
mevertiefungen aufgenommen sind.

11. Lichtemittierende Vorrichtung vom Feld-Typ
mit hohem Farbwiedergabeindex, umfassend:
ein Substrat;
ein lichtemittierendes Modul vom Feld-Typ, welches
elektrisch auf dem Substrat aufgebracht ist, wobei
das lichtemittierende Modul vom Feld-Typ aus einem
Satz Chips, welche blaues Licht emittieren, der aus
acht blauen LED-Chips besteht, einem Satz Chips,
welche rotes Licht emittieren, der ein roter LED-Chip
ist, einem Satz Chips, welche griines Licht emittieren,
der aus vier grinen LED-Chips besteht, einem Satz
Chips, welche gelbes Licht emittieren, der ein gelber
LED-Chip ist und einem Satz Chips, welche bern-
steinfarbenes Licht emittieren, der aus zwei bern-
steinfarbenen LED-Chips besteht, zusammengesetzt
ist;
einen Satz wellenlangenkonvertierender Schichten,
welcher den Satz Chips, welche blaues Licht emittie-
ren, bedeckt; wobei der Satz wellenlangenkonvertie-
render Schichten aus einer Mehrzahl erster und zwei-
ter wellenlangenkonvertierender Schichten zusam-
mengesetzt ist, wobei die ersten wellenlangenkon-
vertierenden Schichten eine Mischung von orange-
farbenen und grinen Phosphorpulvern und einem
Packungskolloid sind, und die zweiten wellenlangen-
konvertierender Schichten eine Mischung von gru-
nen Phosphorpulvern und einem Packungskolloid
sind;
eine Mehrzahl von Satzen transparenter Schichten,

2009.03.05

welche jeweils den Satz Chips, welche rotes Licht
emittieren, den Satz Chips, welche griines Licht emit-
tieren, den Satz Chips, welche gelbes Licht emittie-
ren, und den Satz Chips, welche bernsteinfarbenes
Licht emittieren bedecken;

wobei Licht das von dem Satz Chips, welche blaues
Licht emittieren, projiziert wird, absorbiert wird und
mittels des ersten Satzes wellenlangenkonvertieren-
der Schichten in projiziertes Licht mit einem Farbtem-
peraturbereich zwischen 2800 K und 10000 K kon-
vertiert wird, und Licht das von dem Satz Chips, wel-
che blaues Licht emittieren, projiziert wird, absorbiert
wird und mittels des zweiten Satzes wellenlangen-
konvertierender Schichten in projiziertes Licht mit ei-
nem Emissionspeakwellenlangenbereich zwischen
480 nm und 495 nm konvertiert wird;

wobei sich das projizierte Licht, welches durch den
ersten Satz wellenlangenkonvertierender Schichten
passiert sich mit dem projizierten Licht, welches von
dem Satz Chips, welche rotes Licht emittieren, dem
Satz Chips, welche griines Licht emittieren, dem Satz
Chips, welche gelbes Licht emittieren, und dem Satz
Chips, welche bernsteinfarbenes Licht emittieren
mischt, um die lichtemittierende Vorrichtung vom
Feld-Typ dazu zu bringen, weiles Licht mit einem
Farbwiedergabeindex von zwischen 90 und 96 zu er-
zeugen.

12. Lichtemittierende Vorrichtung vom Feld-Typ
nach Anspruch 11, wobei der Satz Chips, welche
blaues Licht emittieren, einen Emissionswellenlan-
genbereich zwischen 450 nm und 460 nm hat, der
Satz Chips, welche rotes Licht emittieren, einen
Emissionswellenlangenbereich zwischen 620 nm
und 630 nm hat, der Satz Chips, welche griines Licht
emittieren, einen Emissionswellenlangenbereich zwi-
schen 520 nm und 540 nm hat, der Satz Chips, wel-
che gelbes Licht emittieren, einen Emissionswellen-
langenbereich zwischen 585 nm und 595 nm hat, und
der Satz Chips, welche bernsteinfarbenes Licht emit-
tieren, einen Emissionswellenlangenbereich zwi-
schen 600 nm und 610 nm hat.

13. Lichtemittierende Vorrichtung vom Feld-Typ
nach Anspruch 11, wobei das lichtemittierende Modul
aus einer ersten Reihe lichtemittierender Chips, einer
zweiten Reihe lichtemittierender Chips, einer dritten
Reihe lichtemittierender Chips und einer vierten Rei-
he lichtemittierender Chips zusammengesetzt ist;
wobei die erste Reihe lichtemittierender Chips aus
zwei blauen LED-Chips, einem griinen LED-Chip und
einem bernsteinfarbenen LED-Chip zusammenge-
setzt ist, die zweite Reihe lichtemittierender Chips
aus zwei blauen LED-Chips, einem grtinen LED-Chip
und einem roten LED-Chip zusammengesetzt ist, die
dritte Reihe lichtemittierender Chips aus zwei blauen
LED-Chips, einem griinen LED-Chip und einem gel-
ben LED-Chip zusammengesetzt ist und die vierte
Reihe lichtemittierender Chips aus zwei blauen
LED-Chips, einem griinen LED-Chip und einem roten
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LED-Chip zusammengesetzt ist; wobei jeder blaue
LED-Chip und jeder griine LED-Chip eine Betriebs-
spannung zwischen 2,9 V und 4,0 V hat, und der rote
LED-Chip, der gelbe LED-Chip und jeder bernstein-
farbene LED-Chip eine Betriebsspannung zwischen
1,8 V und 2,8 V hat; wobei die Gesamtspannung je-
der Reihe lichtemittierender Chips 12 V betragt; wo-
bei die Reihen lichtemittierender Chips elektrisch pa-
rallel geschaltet auf dem Substrat angeordnet sind
und die LED-Chips jeder Reihe lichtemittierender
Chips elektrisch in Reihe geschaltet auf dem Substrat
angeordnet sind.

14. Lichtemittierende Vorrichtung vom Feld-Typ
nach Anspruch 13, wobei die LED-Chips durch einen
vorherbestimmten Abstand voneinander getrennt
sind.

15. Lichtemittierende Vorrichtung vom Feld-Typ
nach Anspruch 13, wobei das Substrat eine Mehrzahl
an Aufnahmevertiefungen aufweist, die aneinander
anstoRen, und die LED-Chips jeweils in den Aufnah-
mevertiefungen aufgenommen sind.

16. Lichtemittierende Vorrichtung vom Feld-Typ
mit hohem Farbwiedergabeindex, umfassend:
ein Substrat;
ein lichtemittierendes Modul vom Feld-Typ, welches
elektrisch auf dem Substrat aufgebracht ist, wobei
das lichtemittierende Modul vom Feld-Typ aus einem
Satz Chips, welche blaues Licht emittieren, der aus
acht blauen LED-Chips besteht, einem Satz Chips,
welche rotes Licht emittieren, der ein roter LED-Chip
ist, einem Satz Chips, welche griines Licht emittieren,
der aus vier grinen LED-Chips besteht, einem Satz
Chips, welche gelbes Licht emittieren, der ein gelber
LED-Chip ist und einem Satz Chips, welche bern-
steinfarbenes Licht emittieren, der aus zwei bern-
steinfarbenen LED-Chips besteht, zusammengesetzt
ist;
einen Satz wellenlangenkonvertierender Schichten,
welcher den Satz Chips, welche blaues Licht emittie-
ren, bedeckt; wobei der Satz wellenlangenkonvertie-
render Schichten eine Mischung von orangefarbenen
und griinen Phosphorpulvern und einem Packungs-
kolloid ist;
eine Mehrzahl von Satzen transparenter Schichten,
welche jeweils den Satz Chips, welche rotes Licht
emittieren, den Satz Chips, welche griines Licht emit-
tieren, den Satz Chips, welche gelbes Licht emittie-
ren, und den Satz Chips, welche bernsteinfarbenes
Licht emittieren bedecken;
wobei Licht das von dem Satz Chips, welche blaues
Licht emittieren, projiziert wird, absorbiert wird und
mittels des Satzes wellenlangenkonvertierender
Schichten in projiziertes Licht mit einem Farbtempe-
raturbereich zwischen 2800 K und 10000 K konver-
tiert wird; wobei sich das projizierte Licht, welches
durch den Satz wellenlangenkonvertierender Schich-
ten passiert sich mit dem projizierten Licht, welches
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von dem Satz Chips, welche rotes Licht emittieren,
dem Satz Chips, welche griines Licht emittieren, dem
Satz Chips, welche gelbes Licht emittieren, und dem
Satz Chips, welche bernsteinfarbenes Licht emittie-
ren mischt, um die lichtemittierende Vorrichtung vom
Feld-Typ dazu zu bringen, weies Licht mit einem
Farbwiedergabeindex von zwischen 90 und 96 zu er-
zeugen.

17. Lichtemittierende Vorrichtung vom Feld-Typ
nach Anspruch 16, wobei der Satz Chips, welche
blaues Licht emittieren, einen Emissionswellenlan-
genbereich zwischen 450 nm und 460 nm hat, der
Satz Chips, welche rotes Licht emittieren, einen
Emissionswellenlangenbereich zwischen 620 nm
und 630 nm hat, der Satz Chips, welche griines Licht
emittieren, einen Emissionswellenlangenbereich zwi-
schen 520 nm und 540 nm hat, der Satz Chips, wel-
che gelbes Licht emittieren, einen Emissionswellen-
langenbereich zwischen 585 nm und 595 nm hat, und
der Satz Chips, welche bernsteinfarbenes Licht emit-
tieren, einen Emissionswellenlangenbereich zwi-
schen 600 nm und 610 nm hat.

18. Lichtemittierende Vorrichtung vom Feld-Typ
nach Anspruch 16, wobei das lichtemittierende Mo-
dul aus einer ersten Reihe lichtemittierender Chips,
einer zweiten Reihe lichtemittierender Chips, einer
dritten Reihe lichtemittierender Chips und einer vier-
ten Reihe lichtemittierender Chips zusammengesetzt
ist; wobei die erste Reihe lichtemittierender Chips
aus zwei blauen LED-Chips, einem griinen LED-Chip
und einem bernsteinfarbenen LED-Chip zusammen-
gesetzt ist, die zweite Reihe lichtemittierender Chips
aus zwei blauen LED-Chips, einem grtinen LED-Chip
und einem roten LED-Chip zusammengesetzt ist, die
dritte Reihe lichtemittierender Chips aus zwei blauen
LED-Chips, einem griinen LED-Chip und einem gel-
ben LED-Chip zusammengesetzt ist und die vierte
Reihe lichtemittierender Chips aus zwei blauen
LED-Chips, einem griinen LED-Chip und einem roten
LED-Chip zusammengesetzt ist; wobei jeder blaue
LED-Chip und jeder griine LED-Chip eine Betriebs-
spannung zwischen 2,9 V und 4,0 V hat, und der rote
LED-Chip, der gelbe LED-Chip und jeder bernstein-
farbene LED-Chip eine Betriebsspannung zwischen
1,8 V und 2,8 V hat; wobei die Gesamtspannung je-
der Reihe lichtemittierender Chips 12 V betragt; wo-
bei die Reihen lichtemittierender Chips elektrisch pa-
rallel geschaltet auf dem Substrat angeordnet sind
und die LED-Chips jeder Reihe lichtemittierender
Chips elektrisch in Reihe geschaltet auf dem Substrat
angeordnet sind.

19. Lichtemittierende Vorrichtung vom Feld-Typ
nach Anspruch 18, wobei die LED-Chips durch einen
vorherbestimmten Abstand voneinander getrennt
sind.

20. Lichtemittierende Vorrichtung vom Feld-Typ
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nach Anspruch 18, wobei das Substrat eine Mehrzahl
an Aufnahmevertiefungen aufweist, die aneinander
anstoRen, und die LED-Chips jeweils in den Aufnah-
mevertiefungen aufgenommen sind.

Es folgen 11 Blatt Zeichnungen
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